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Claudia Gutiérrez Wing
SMM President (2017-2018)

WELCOME from the SMM President / XXVI IMRC  
General Chair
Dear Participants 

ON BEHALF OF THE SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES AND THE 
MATERIALS RESEARCH SOCIETY, I AM HONORED TO WELCOME YOu TO 
THE XXVI INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS.

It is with great pleasure that we celebrate this year’s edition of the IMRC. This 
series of annual meetings offers an opportunity to present and discuss the latest 
findings and achievements in the field of materials science and engineering, 
within a global community of academics, researchers, students, industry 
representatives and other attendees with a genuine interest in the field. At IMRC 
you will find a platform to meet with colleagues and broaden your professional 
networks, while enjoying an interesting scientific environment and the beautiful 
scenery of Cancun, México. 

The IMRC has been growing steadily over time and has drawn the attention of 
participants from all over the world. For this year’s program, more than 2900 
contributions from more than 55 countries were received for presentation in 
either the oral or the poster modalities in 50 symposia that have been distributed 

WELCOME 
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in different clusters: Nanoscience and Nanotechnology, Materials for Energy 
Applications, Soft Matter and Biomaterials, Materials Characterization, 
Functional Materials, General aspects in the field, Materials for Electronic, 
Magnetic and Optical Devices.  Six plenary talks have been scheduled and 12 
tutorial courses will be offered. Additionally, this year the IMRC will host the 
3rd Mexico-China Workshop. Along with these, different activities will take place 
within the frame of the conference, such as a workshop on scientific writing and a 
graduate student fair, where students will have the opportunity to hold interviews 
with representatives of participating universities to learn about graduate study 
programs. We will also have the participation of the 2016 MRS-Spring Meeting 
poster awardees. And, as every year, the exhibition of commercial stands will 
take place throughout the venue. Also, for our enjoyment we have organized a 
couple of social events. 

I would like to take this opportunity to acknowledge the outstanding work and 
collaboration of several people who participated in the preparation of IMRC 2017. 
The intensive effort and input of the Chairs of the XXVI IMRC, Ana María Martínez 
(Universidad Nacional Autónoma de México), Sergei V. Kalinin (Oak Ridge 
National Laboratory), Arturo Ponce (The University of Texas at San Antonio) 
and Stoyan K. Smoukov (University of Cambridge), who were responsible for 
organizing the scientific content of the IMRC 2017. Also, the important role 
of the Symposium Organizers, who have focused on the task of preparing the 
technical program for each symposium, based on their leadership in the field.  I 
also thank my colleagues that collaborated in the development of the program 
and the SMM staff who have worked intensely for the preparation of the XXVI 
IMRC many months in advance, and who have done excellent work throughout 
the conference.

We at SMM are grateful for the invaluable support of CONACYT, which has 
allowed us to achieve many relevant goals of the conference, and which has 
supported different programs for the benefit of students participating at IMRC. We 
also would like to thank sponsors from the different institutions and commercial 
organizations for their important support to this edition of the congress. 

I thank you all for your attendance and for your important contributions to this 
conference. I hope you will enjoy this edition of IMRC, the different activities that 
have been programmed and the beautiful city of Cancun!

Claudia Gutierrez Wing
SMM President (2017-2018)
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The University of  
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Stoyan K. 
Smoukov

University of  
Cambridge

XI

Sergei V.  
Kalinin
Oak Ridge National  
Laboratory

Dear Colleagues

AS CHAIRS WE WARMLY WELCOME YOu TO THE XXVI INTERNATIONAL 
MATERIALS RESEARCH CONGRESS (IMRC 2017). 

This year’s IMRC meeting is the biggest ever, with record 50 Symposia, organized 
in 9 topical clusters, chosen from over 2900 submitted abstracts. The scientific 
program covers many disciplines and relevant hot topics. A number of symposia 
cover emerging areas in materials science, not featured before at MRS meetings, 
but which we believe could become a regular feature, such as the design of 
multi-functional materials, in-situ characterization methods, and low-cost 
instrumentation technologies. The highlight of the conference is a set of plenary 
talks by distinguished international scientists: A. Belcher (MIT), S. Pennycook 
(NUS), Hans Freund (Fritz-Haber-Institut), Dennis Salahub (Calgary), Orlando 
Aucielo (Dallas), and Lindsay Greer (Cambridge). 
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IMRC has become one of the most important scientific meetings in Latin-America 
in Materials Science with contributions from all over the world.  In support to the 
development of the early careers, the conference will give out dozens of grants 
for graduate and undergraduate students. This is a wonderful opportunity for 
researchers working in materials science and engineering from around the 
world to come together and share their professional work and networking. 
Don’t miss the chance to learn a new topic with symposium tutorials, starting 
on Sunday Aug 20, and likely even walk away with something you made in one of 
the hands-on sessions.  

The IMRC 2017 promises to be a genial scientific meeting at a pleasant 
conference setting facility, combined with enjoyable social activities, this will be 
an unforgettable IMRC meeting. Prepare to see accomplished scientists also 
performing top-notch in other fields, with live music from the band Centre Brass 
on the opening day. And brush up your dancing skills for the evening social 
celebrations especially after the Gala Dinner.

We are delighted to welcome you and would like to thank you for attending 
the meeting, bringing in your expertise and for exchanging knowledge you 
have developed in your daily work. This congress cannot succeed without your 
participation. Our thanks go out to all of you for making it happen. 

WARMEST REGARDS,
Ana María Martínez, Sergei V. Kalinin,  
Arturo Ponce and Stoyan K. Smoukov

Congress Chairs
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LANGuAGE
The official language of the congress: English

EXHIBIT
An exhibit is scheduled during the congress 
with companies displaying instrumental 
products and services in the field of materials 
science and topics related to the nature of 
the technical symposia.

The exhibit will be located in the meeting 
registration and in the foyers of the 
CasaMagna and J.W. Marriott hotels.

Schedule: For Booths 34 to 43  Exhibit days 
and hours are: Sunday 14, Monday 15 and 
Tuesday 16. 8:30 to 14:00 & 16:00 to 18:30.
For Booths 1 to 33 and Tables 1 to 7 exhibit 
days and hours are: Monday 21, Tuesday 22 and 
Wednesday 23 9:00 to 14:00 & 16:00 to18:30

SOCIAL EVENTS

Inauguration:  
TuLuM D & E
Sunday 20, August at 18:30 hrs.
Special Concert & Welcome Reception:
Pool Garden CasaMagna
Sunday 20, August at 20:30 hrs.
Gala Dinner: 
TuLuM D & E
Wednesday 23, August at 21:00 hrs.

SPECIAL POSTER  
SESSION
There will be a special poster presentation on 
Tuesday 22, August with the winners of the 
best poster award of the MRS 2017 Phoenix 
Meeting.

HYE RI JuNG
Ewha Womans University
Seoul, Republic of Korea
Electronic Structure of Perovskite 
Single Crystals by Photoluminescence 
and Surface Potential

JAMES B. MITCHELL
North Carolina State University 
Raleigh, North Carolina, United States.

Hydrated WO3 for High-Power,  
High–Volumetric Capacitance  
Energy Storage

MICHAL GuLKA
Czech Technical University 
Prague, Czech Republic
Photoelectric Nitrogen-Vacancy 
Electron Spin Magnetrometry

MRS POSTER AWARDEES AT IMRC 2017

XVI

GENERAL  
INFORMATION
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1 & 2 
JEOL MÉXICO, SA DE CV

www.jeol.com.mx

3 & 4
MICRA NANOTECNOLOGÍA, SA DE CV 

www.micra.com.mx

5 
SERVICIO INDUSTRIAL PRO ANÁLISIS, 

SA DE CV (SIPROA) www.siproa.com.mx

6 
ALTA TECNOLOGÍA EN LABORATORIO, 
SA DE CV (ATL) www.atlsadecv.com

7 
OXFORD INSTRUMENTS AMERICA, INC 

www.oxford-instruments.com

8 
GATAN, INC 

www.gatan.com

9 
NANOSCRIBE GmbH 

www.nanoscribe.com

10 TECNO LAB, SA DE CV - OCEANOPTICS, INC 
www.tecno-labmex.com, 

www.oceanoptics.com

11 NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION MRSEC PROGRAM 

mrsec.northwestern.edu

12 
CARL ZEISS DE MÉXICO, SA DE CV 

www.zeiss.com.mx

13 
QUANTUM DESIGN, INC. 

www.qdusa.com

14 RENISHAW MEXICO,  
S DE RL DE CV  

www.renishaw.com

15 PHENOM WORLD - 
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES, SA DE CV

 www.petroservicios.com.mx

16 
WITec, GmbH 

www.witec.de

17 & 18 
INTERCOVAMEX, SA DE CV 
www.intercovamex.com

19 
BRUKER MEXICANA, SA DE CV 

www.bruker.com

20 
HITACHI - HLATAM 

www.hitachi-hightech.com/ca/

21 & 22 INSTRUMENTOS 
Y EQUIPOS FALCON, SA DE CV 

www.falconmx.com

23 
MARKTEK, SA DE CV 

www.marktek.com.mx

24
 FEI TECHNOLOGY DE MEXICO, SA DE CV 

www.fei.com

25 RUBIO PHARMA 
Y ASOCIADOS, SA DE CV 
www.rubiopharma.com

26 INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS ANALÍTICOS,  
SA DE CV (ISASA) - QUANTACHROME INSTRUMENTS 

www.isasa.com.mx 
www.quantachrome.com

27 
ANTON-PAAR MÉXICO, SA DE CV 

www.anton-paar.com

28 
RAITH AMERICA, INC 

www.raith.com

XVIII

EXHIBITORS



29 INTERNATIONAL CENTRE FOR 
DIFFRACTION DATA (ICDD) 

www.icdd.com

30 
NANOVEA, INC 

www.nanovea.com

31 & 32 MALVERN PANALYTICAL 
www.malvern.com, 

www.panalytical.com

33 
LEYVITEC LABORATORIOS, SA DE CV 

www.leyvitec.com

34 
PERKIN ELMER 

www.perkinelmer.com

35 
ASPELAB 

www.aspelab.com

36 
PARK SYSTEMS, INC 
www.parkafm.com

37 
HEILDELBERG INSTRUMENTS, INC 

www.himt.de

38 THERMO FISHER SCIENTIFIC 
MEXICO - ELECTRÓNICA COM 
www.thermofisher.com

39 SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S DE RL DE CV 
www.sigmaaldrich.com/materials-

science.html

40 
GENCOA, LTD 

www.gencoa.com

41 
ANALYTICAL CONTROL

T1 
LAKE SHORE CRYOTRONICS, INC 

www.lakeshore.com

T2 SERVICIOS ESP. PARA LAB. CLINICOS E
 INDUSTRIALES, SA DE CV (SELCI)  

www.selci.mx

T3 
MANTIS-SIGMA 

www.sigma-surface-science.com

T4 
GRAPHENEMEX, SA DE CV 
www.graphenemex.com

T5 METROHM MEXICO -  
MAS INSTRUMENTOS, SA DE CV 

www.metrohm.com/es-mx

T6 SISTEMAS AUTOMATIZADOS E 
INDUSTRIALES DIV. ELECTROQUÍMICA, SA 

DE CV (SAIDESA) www.saidesa.com

T7 CONSULTORÍA INTEGRAL EN  
MICROSCOPÍA, SA DE CV 
www.cimicroscopia.com

ED 
SPRINGER NATURE 
www.springer.com

ME 
TODO EN MICROESCALA

S.A. DE C.V

XIX



GRADuATE PROGRAMS EXHIBITION 2017
PLACE: TuLuM TERRACE
MONDAY & WEDNESDAY / 18:30-20:30 HRS
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Electroquímica, S. C.
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
Instituto Politecnico Nacional.
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.
Instituto Tecnológico de Celaya.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Northwestern University MRSEC
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Universidad Autonoma de San Luis Potosi.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Universidad de Guadalajara.
Universidad Iberoamericana,  A.C.

XX



SCIENTIFIC WRITING 
"SCIENTIFIC WRITING STEP BY STEP: FROM FIRST DRAFT TO  
FINAL ACCEPTANCE"

KLAuS MEHLTRETER
INECOL A.C., Xalapa, México

TuESDAY 
1st SESSION 07:00 hrs 
2nd SESSION 14:00 hrs
ROOM: TuLuM D

EDuCATIONAL PROGRAM: IMPACT OF MATERIALS ON SOCIETY 
"SuSTAINABILITY ASPECTS OF THE EDuCATIONAL PROGRAM IMPACT OF 
MATERIALS ON SOCIETY"

SOPHIA KRzYS ACORD1; KEVIN JONES2;  
DEBRA DAuPHIN-JONES1, M. MuñOz-NAVIA3 
1Center for the Humanities and the Public Sphere, University of Florida, USA 
2Department of Materials Science and Engineering, University of Florida, USA
3CONACyT Research Fellowship, Institute of Physics, UASLP México

THuRSDAY, AuGuST 24th, 12:30 TO 14:30 hrs  
ROOM: TuLuM G

SuSTAINABILITY IN RESEARCH  
“TAILORING THE SOLAR ENERGY HARVEST AS AN EXAMPLE OF  
SuSTAINABILITY IN RESEARCH”

JuAN LuIS PEñA CHAPA
Departamento de Física Aplicada. CINVESTAV-Unidad Mérida, México

THuRSDAY, AuGuST 24th, 18:00 hrs 
ROOM: TuLuM G

COMPLEMENTARY ESSENTIAL TOOLS IN MATERIALS 
SCIENCE AND ENGINEERING
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BIOGRAPHY
Angela Belcher is a biological and materials engineer with expertise in the  
fields of biomaterials, biomolecular materials, organic-inorganic interfaces and 
solid-state chemistry and devices. Her primary research focus is evolving new 
materials for energy, electronics, the environment, and medicine. She received 
her B.S. in Creative Studies with an emphasis in biology from The University of 
California, Santa Barbara. She earned a Ph.D. in inorganic chemistry at UCSB 
in 1997. Following her postdoctoral research in electrical engineering at UCSB, 
she joined the faculty at The University of Texas at Austin in the Department of 
Chemistry in 1999. She joined the faculty at MIT in 2002 and now holds the James 
Mason Crafts Professor of Biological Engineering and Materials Engineering. 
She is faculty in the Department of Biological Engineering, Materials Science and 
Engineering and the Koch Institute of Integrative Cancer Research. She teaches 
undergraduate subjects in material sciences and engineering and biological 
engineering. In 2002, she founded the company Cambrios Technologies, Inc., 
and in 2007 she founded Siluria Technologies, Inc. Some recent awards include 
the 2013 $500,000 Lemelson-MIT Prize for her Inventions, 2010 Eni Prize for 
Renewable and Non-conventional Energy, in 2009 Rolling Stone Magazine listed 
her as one of the top 100 people changing the country. In 2007, Time Magazine 
named her a “Hero”- for her research related to Climate Change. In 2004, she 
received the Four Star General Recognition Award (US Army) for significant 

GIVING NEW LIFE TO 
MATERIALS FOR ENERGY,  
THE ENVIRONMENT  
AND MEDICINE
August 20, 19:O0 hrs.  
Room: Tulum D&E JW Hotel
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PROF. ANGELA BELCHER
W.M. Keck Professor of Energy 
Department of Material Science and 
Engineering and Department of Biological 
Engineering, Massachusetts Institute  
of Technology.
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contribution to army transformation. In 2000, she was awarded the Presidential 
Early Career Award in Science and Engineering (PECASE). She was named 
Research Leader of the Year by Scientific American, and is a MacArthur Fellow, 
a Packard Fellow, a NAI Fellow, and an Alfred P. Sloan Fellow.

ABSTRACT
Organisms have been making exquisite inorganic materials for over 500 million 
years. Although these materials have many desired physical properties such 
as strength, regularity, and environmental benign processing, the types of 
materials that organisms have evolved to work with are limited. However, there 
are many properties of living systems that could be potentially harnessed by 
researchers to make advanced technologies that are smarter, more adaptable, 
and that are synthesized to be compatible with the environment. One approach 
to designing future technologies which have some of the properties that living 
organisms use so well, is to evolve organisms to work with a more diverse set of 
building blocks. The goal is to have a DNA sequence that codes for the synthesis 
and assembly of any inorganic material or device. We have been successful 
in using evolutionarily selected peptides to control physical properties of 
nanocrystals and subsequently use molecular recognition and self-assembly 
to design biological hybrid multidimensional materials. These materials 
could be designed to address many scientific and technological problems in 
electronics, military, medicine, and energy applications. Currently we are using 
this technology to design new methods for building batteries, fuel cells, solar 
cells, carbon sequestration and storage, enhanced oil recovery, catalysis, and 
medical diagnostics and imaging. This talk will address conditions under which 
organisms first evolved to make materials and scientific approaches to move 
beyond naturally evolved materials to genetically imprint advanced technologies 
with examples in lithium ion batteries, lithium-air batteries, dye-sensitized solar 
cells, catalysis and ovarian cancer imaging.
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PROF. STEPHEN J. PENNYCOOK
Dept. of Materials Science and 
Engineering National University of 
Singapore

MATERIALS uNDER  
THE MICROSCOPE: THE  
ATOMIC ORIGIN OF 
FuNCTIONALITY
August 21, 11:30 hrs. 
Room: Tulum D&E JW Hotel

BIOGRAPHY
Stephen J. Pennycook is a Professor in the Materials Science and Engineering 
Dept., National University of Singapore, an Adjunct Professor in the University 
of Tennessee and Adjoint Professor in Vanderbilt University, USA. Previously, he 
was Corporate Fellow in the Materials Science and Technology Division of Oak 
Ridge National Laboratory and leader of the Scanning Transmission Electron 
Microscopy Group. He completed his PhD in physics at the Cavendish Laboratory, 
University of Cambridge in 1978. Pennycook is a Fellow of the American Physical 
Society, the American Association for the Advancement of Science, the Microscopy 
Society of America, the Institute of Physics and the Materials Research Society. 
He has received the Microbeam Analysis Society Heinrich Award, the Materials 
Research Society Medal, the Institute of Physics Thomas J. Young Medal and 
Award and the Materials Research Society Innovation in Characterization 
Award. He has 38 books and book chapters, over 400 publications in refereed 
journals and has given over 200 invited presentations on the development and 
application of atomic resolution Z-contrast microscopy and electron energy loss 
spectroscopy. His latest book is “Scanning Transmission Electron Microscopy.”
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ABSTRACT
The aberration-corrected scanning transmission electron microscope (STEM) 
provides real space imaging and spectroscopy with unprecedented sensitivity 
down to the single atom level. Coupled with first-principles theory, we can now 
unravel what controls the functionality of materials, the key to the design of new 
materials with improved properties. For example, in Nb@C catalysts, we find that 
single atoms are the active sites, not the numerous nanocrystals that are also 
present [1]. In BiFeO3 films grown on La0.5Sr0.5MnO3-x the precise interface 
termination determines ferroelectric properties [2], and in CdTe solar cells, 
grain boundaries, long supposed detrimental to properties, are actually found 
to be beneficial [3]. We can understand the origin of colossal ionic conductivity 
in strained yttria-stabilized zirconia [4], and the formation of flexible metallic 
nanowires by electron beam sculpting [5]. In the future we may even be able 
to determine materials structure and bonding at atomic resolution in three 
dimensions [6].

[1] X. Zhang, et al., “Catalytically active single-atom niobium in graphitic 
layers,” Nature Communications, 4, 1924–1927 (2013).
[2] Y.-M. Kim, et al., “Interplay of Octahedral Tilts and Polar Order in 
BiFeO3 Films,” Adv Mater, 25, 2497–2504 (2013).
[3] C. Li, et al., “Grain-Boundary-Enhanced Carrier Collection in CdTe Solar 
Cells,” Phys Rev Lett, 112, 156103 (2014).
[4] T. J. Pennycook, et al., Origin of Colossal Ionic Conductivity in Oxide Multilayers: 
Interface Induced Sublattice Disorder, Phys Rev Lett. 104 (2010) 115901.
[5] J. Lin, et al., “Flexible metallic nanowires with self-adaptive contacts 
to semiconducting transition-metal dichalcogenide monolayers,” Nature 
Nanotechnology, 9(6), 436–442.
[6] R. Ishikawa, R., Pennycook, S. J., Lupini, A. R., Findlay, S. D., Shibata, N., & 
Ikuhara, Y. (2016). Single atom visibility in STEM optical depth sectioning. Applied 
Physics Letters, 109, 163102.
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PROF. HANS JOACHIM FREuND
Department of Chemical Physics 
Fritz Haber Institut der Max Planck 
Gesellschaft

MODELS FOR 
HETEROGENEOuS 
CATALYSTS: COMPLEX 
MATERIALS AT THE 
ATOMIC LEVEL
August 22, 11:30 hrs. 
Room: Tulum D&E JW Hotel

BIOGRAPHY
Hans-Joachim Freund studied physics and chemistry at the University of Cologne 
where he received his Ph.D. in 1978 and his habilitation in 1983. Between 1979 
and 1981, he worked in the Physics Department at the University of Pennsylvania 
as a postdoctoral fellow. In 1983, he became Associate Professor at Erlangen 
University and in 1987 Professor at Bochum University, and in 1995, he accepted 
a position as scientific member and director of the Department of Chemical 
Physics at the Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin.

The department is dedicated to the study of model catalysts, applying a large 
number of techniques and instruments, some of which were newly developed 
within the department to investigate oxide surfaces and oxide metal interfaces. 
He serves as Adjunct Professor at five universities in Germany and UK. He 
received the Gottfried Wilhelm Leibniz Award of the German Science Foundation 
(DFG) and the Karl-Ziegler-Award of the German Chemical Society. In 2012, 
Hajo Freund was awarded the Blaise Pascal Medal in Material Science of the 
European Academy of Sciences. He is Centenary Lecturer of the Royal Society 
of Chemistry, United Kingdom and the recipient of the Gabor A. Somorjai Award 
of the American Chemical Society. He is a regular member of the Chemical 
Sciences Section of the Academia Europea, the Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, the Academia Brasileira de Ciencias, the 
German National Academy of Sciences Leopoldina, the Chemical section of the 
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Hungarian Academy of Sciences, and an Elected Foreign Honorary Member of 
the American Academy of Arts and Sciences. Hajo Freund holds an honorary 
Doctorate from University Aix Marseille, France and of the Karlsruhe Institute 
of Technology (KIT). In 2014, he received the Gaede-Langmuir Award of the 
American Vacuum Society and is the recipient of the 2015 Michel Boudart for 
the Advancement of Catalysis, sponsored by the Haldor Topsøe Company 
and administered by the North American Catalysis Society and the European 
Federation of Catalysis Societies. He is Fellow of the American Physical Society 
and of several scientific societies; member of several advisory boards of scientific 
journals, has published 760 scientific papers with more than 40.000 citations and 
given more than 720 invited talks. He has held a number of named lectureships 
around the world. Hajo Freund is a founding member of the Scientific Council of 
the European Research Council. He has educated more than 120 PhD students 
and collaborated with more than 70 postdoctoral associates. Hans-Joachim 
Freund serves as Honorary Professor of five universities.

ABSTRACT
Our understanding of catalysis, and in particular heterogeneous catalysis, is 
to a large ex-tend based on the investigation of model systems. The enormous 
success of metal single crystal model surface chemistry, pioneered by physical 
chemists, is an outstanding example. Increasing the complexity of the models 
towards supported nanoparticles, resembling a real disperse metal catalyst, 
allows one to catch in the model some of the important aspects that cannot 
be covered by single crystals alone. One of the more important aspects is the 
support particle interface. We have developed strategies to prepare such model 
systems based on single crystalline oxide films, which are used as supports for 
metal, and oxide nanoparticles, which may be studied at the atomic level using 
the tools developed in surface science.

However, those oxide films may also serve as reaction partners themselves, as 
they are models for SMSI states of metal catalyst. Using such model systems, 
we are able to study a number of fundamental questions of potential interest, 
such as reactivity as a function of particle size and structure, influence of support 
modification, as well as of the environment, i.e. ultra-vacuum or ambient 
conditions, onto reactivity.

The thin oxide film approach allows us to prepare and study amorphous silica 
as well as 2D-zeolites. Those systems, in spite of their complexity, do lend 
themselves to theoretical mod-elling as has been demonstrated.
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BIOGRAPHY
A. Lindsay Greer earned MA and PhD degrees at Cambridge, then undertook 
postdoctoral work and was Assistant Professor of Applied Physics at Harvard 
University before returning to a faculty position in Cambridge. He has held 
visiting positions at the Institut National Polytechnique de Grenoble and the 
Centre d'Études Nucléaires de Grenoble, and was Harrison Distinguished 
Visiting Professor, Department of Physics and Centre for Materials Innovation, 
Washington University. He holds an Advisory Professorship at Chongqing 
University. He is an editor of Philosophical Magazine (founded in 1798, publishing 
papers on the structure and properties of condensed matter). He has been 
awarded the Pilkington Teaching Prize of the University of Cambridge, the Light 
Metals and Cast Shop Technology Awards of TMS (USA), the Cook-Ablett Award, 
the Hume Rothery Prize and the Griffith Medal of the Institute of Materials, 
Minerals and Mining, the ISMANAM Senior Scientist Medal, the Honda Kotaro 
Memorial Medal of Tohoku University, and the Lee Hsun Lecture Award of the 
Chinese Academy of Sciences. He has published two books, more than 10 book 
chapters and more than 350 scientific papers.

PROF. ALAN LINDSAY GREER
Head of Department of Materials Science & 
Metallurgy University of Cambridge

METALLIC ALLOYS: 
WAYS TO EXTEND THE 
RANGE OF THE GLASSY 
STATE
August 23, 11:30 hrs. 
Room: Tulum D&E JW Hotel
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ABSTRACT
Focusing on metallic systems, we consider developments in understanding and 
exploiting the glassy state that is formed when a liquid is cooled into a solid state 
without crystallizing, having in mind that: "The deepest and most interesting 
unsolved problem in solid state theory is probably the theory of the nature of 
glass and the glass transition" [1]. The metallic glasses are of particular interest 
for several reasons, not least their excellent mechanical properties. These lead to 
possible applications, but also open up the possibility of using mechanical working 
to change the structure and properties of glass [2], something hardly explored 
for conventional oxide glasses. While plastic deformation can be expected to 
have structural effects, it is more surprising that there can be significant effects 
even well within the (nominally) elastic regime [3,4]. In this talk we explore the 
diversity that can be achieved in the metallic glassy state, from very high energy 
(‘rejuvenated’) to very low energy (‘relaxed’ and even ‘ultrastable’) states [5]. 
We also explore the extent to which directionality (anisotropy) can be induced in 
metallic glasses [6]. In each case, we examine the potential applications of the 
properties (structural and functional) that can be induced.

[1]  P.W. Anderson, Science 267, (1995) 1615.
[2]  Y.H. Sun, A. Concustell, A.L. Greer, Nature Rev. Mater. 1, (2016) 16039.
[3]  S.V. Ketov, Y.H. Sun, S. Nachum, Z. Lu, A. Checchi, A.R. Beraldin, H.Y. Bai, 
W.H. Wang, D.V. Louzguine-Luzgin, M.A. Carpenter, A.L. Greer, Nature, 524, 
(2015) 200.
[4]  A.L. Greer, Y.H. Sun, Philos. Mag. 96, (2016) 1643.
[5]  A.L. Greer, Nature Mater. 14, (2015) 542.
[6]  Y.H. Sun, A. Concustell, M.A. Carpenter, J.C. Qiao, A.W. Rayment, A.L. Greer, 
Acta Mater. 112, (2016) 132.
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PROF. DENNIS RuSSELL SALAHuB
Department of Chemistry University of Calgary

BEYOND STRuCTuRE 
- MuLTISCALE 
MODELING OF CHEMICAL 
REACTIONS IN COMPLEX 
ENVIRONMENTS
August 24, 11:30 hrs. 
Room: Tulum D&E JW Hotel

BIOGRAPHY 
Dr. Salahub joined the University of Calgary on July 1, 2002 as Vice-President 
(Research). On July 1, 2003 his mandate was expanded to include international-
ization and international relations and he was named Vice-President (Research 
& International). At the end of his term in June, 2007 he was named Vice-Pres-
ident (Research and International), Emeritus. Dr. Salahub also holds appoint-
ments as Professor in the Department of Chemistry at the University of Calgary, 
as a member of CMS, the Centre for Molecular Simulation, as an member of 
IQST, the Institute for Quantum Science and Technology and as an Affiliated Fac-
ulty of ISEEE, the Institute for Sustainable Energy, Environment and Economy.

Prior to joining the University of Calgary, Dr. Salahub served as the Director Gen-
eral of the Steacie Institute for Molecular Sciences at the National Research 
Council of Canada in Ottawa from 1999 -2002. From 1976-1999, he was a Pro-
fessor of Chemistry at the Université de Montreal, holding a McConnell Chair 
from 1990. A native of Alberta, Dr Salahub has been interested in theoretical and 
computational chemistry since his undergraduate days in Edmonton, and com-
pleted his doctorate in the field at the Université de Montreal. He has published 
over 320 research papers and four edited books, and has delivered more than 
450 invited lectures nationally and internationally. His work has been cited more 
than 18 000 times and he has an h-index of 65.

Dr. Salahub has served the science and innovation communities on a broad 
front. He was the Program Leader of the Centers of Excellence in Molecular 
and Interfacial Dynamics (CEMAID) from 1991 to 1994 and a founding member 
of the Centre de Recherche en Calcul Appliqué (CERCA) in 1991. He has served 
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on NSERC's Grant Selection Committee and twice on the Reallocation Steer-
ing Committee for Chemistry (1997, 2001, Chair). As Vice- President (Research 
and International) he served on more than 50 Boards and governing committees, 
including University Technologies, International, iCORE, Calgary Technologies 
Inc., the Alberta Ingenuity Centre for In-Situ Energy, the Alberta Ingenuity Centre 
for Water Research, the Alberta Ingenuity Centre for Carbohydrate Science, and 
the Canadian Space Agency. He contributed to the establishment of the National 
Institute for NanoTechnology, the Alberta Nano strategy, and to the vision and 
strategic business plan for the University Innovation Park. He developed strong 
strategies for internationalization at the UofC with particular emphasis on China 
and Mexico and emerging strategies for India, Africa and the Middle East.

In 1998 he was named as a Fellow of the Royal Society of Canada, and in 2006 
he was named a Fellow of the American Association for the Advancement of 
Science.

ABSTRACT
We are attempting to develop a multiscale, multimethodology approach to the 
modeling of chemical reactions in complex environments. Our main methods 
are Density Functional Theory (DFT), Density Functional Tight Binding (DFTB), 
Quantum Mechanical/ Molecular Mechanical (QM/MM) methods for both DFT 
and DFTB and the ReaxFF reactive force-field. The paradigm for the field is shift-
ing from structure and potential-energy surfaces to dynamics and free-energy.

Depending on the advancement of the projects, I will report progress on some of 
the following applications in the areas of nano-catalysis for oil sands upgrading, 
and earth science – humic and fulvic substances.

1. Nano-catalysis for oil sands upgrading: We have recently completed the 
first multiscale study of the hydrogenation of benzene by molybdenum carbide 
nanoparticles in a hydrocarbon MM environment including the important anhar-
monic entropic effects that contribute greatly to the free-energy profile. A next 
step may be the incorporation of a silaceous (sand) component. We have recently 
embarked on a similar exploration of Ni-ceria catalysts for the water gas shift 
reaction. To date we have performed periodic DFT (VASP) calculations for the 
three important (100), (111) and (110) surfaces of ceria with Ni present either as 
an adsorbate or as a substitutional dopant. The behavior of oxygen vacancies in 
relation to the formation of Ce3+ has been elucidated. These DFT calculations 
are being used in the parameterization of DFTB

2. Humic and fulvic substances. We are using ReaxFF to study the chemistry of 
important earth science models. Complex organic mixtures along with metal 
ions evolve reactively yielding information on the dynamics of molecular units 
interacting with contaminants.
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PROF. ORLANDO AuCIELLO
Departments of Materials Science and Engineering 
and Bioengineering.The University of Texas at Dallas 
Biography

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
OF MuLTIFuNCTIONAL OXIDE 
AND uLTRANANOCRYSTALLINE 
DIAMOND (uNCD) FILMS 
AND APPLICATIONS TO 
A NEW GENERATION 
OF MuLTIFuNCTIONAL 
INDuSTRIAL, HIGH-TECH AND 
MEDICAL DEVICES
August 22, 17:30 hrs. 
Room: Tulum D&E JW Hotel

SCIENCE, TECHNOLOGY AND  
SOCIETY LECTuRE

BIOGRAPHY 
Auciello graduated with M.S. (1973) and Ph.D (1976) degrees in Physics from the 
Physics Institute “Dr. Balseiro” (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Electronic 
Engineering at the University of Córdoba-Argentina (1964-1970).

Auciello was Postdoc at MacMaster University-Canada (1976-1979), Researcher at the 
University of Toronto-Canada (1979-1984), Associate Professor at North Carolina State 
University (1985-1988), Senior Research Scientist at the Microelectronics Center of North 
Carolina (1988-1996), Senior Scientist at Argonne National Laboratory (1996-2005), and 
Distinguished Argonne Fellow (2005-2012). He is an Adjunct Professor at University of 
Colorado-Colorado Springs and Michigan State University.

Auciello is directing basic and applied research programs on different fields, involving 
multi-component/multifunctional  oxide thin films and application to systems and 
devices (ferroelectric memories, resistive change memories, nanoscale CMOS 
devices, photovoltaic energy generation / storage devices, high-frequency devices, 
piezoelectric thin films for MEMS/NEMS sensors and actuators); and nanocarbon thin 
films (ultrananocrystalline diamond (UNCD) and graphene films) and applications to 
industrial, electronics, MEMS/NEMS, and implantable medical devices).

The UNCD film technology is now commercialized for industrial components and systems 
by Advanced Diamond Technologies (ADT), a Company founded by Auciello and Carlisle, 
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spun-off from Argonne in 2003 (Profitable in 2014), and by Original Biomedical Implants (OBI-
USA), a Company founded by Auciello and Gurman (MD) in 2013, and OBI-Mexico (company 
co-founded by O. Auciello and J.L. Rubio (Hermosillo-Mexico), January 2016) commercializing 
a new generation of UNCD-coated implantable medical devices and medical treatments based 
on nanotechnology.

Auciello has edited 20 books on various topics, published about 500 articles in the fields described 
above, holds 20 patents, and organized, chaired, and lectured at numerous national and 
international conferences. He is associate editor of Appl. Phys. Lett., Integrated Ferroelectrics, 
and editor of two book series on thin films and applications to devices (Academic Press). He 
was member of the Materials Research Society (MRS) Board of Directors (2000-2003), Co-Chair 
MRS International Relations Committee, Vice President of the MRS in 2012, President in 2013, 
and Past President in 2014.

He has numerous Awards, including seven R&D 100 Awards, 2003 Hispanic Engineering 
National Achievement Award, 2006 Federation of National Laboratories Award, 2008 University 
of Chicago Distinguished Performance Award, Dr. “Honoris Causa”-Universidad Nacional de 
Córdoba-Argentina, and Fellow of the AAAS and MRS.

ABSTRACT
Science and Technology of Multifunctional Oxide and Ultrananocrystalline Diamond (UNCD) 
Films and Applications to a New Generation of Multifunctional Industrial, High-Tech and 
Medical Devices

New paradigm multifunctional oxide and nanocarbon films are providing the bases for 
new physics, materials science and chemistry, and making impacts in a new generation of 
multifunctional industrial, high-tech, micro/nano-electronics and biomedical devices. This 
talk focus on reviewing the science, technology, and engineering of multifunctional oxide and 
nanocarbon films and applications to a new generation of multifunctional devices/system, as 
described below:

1. Science and technology of complex oxide thin films and application to key technologies:

• Novel TiO2/Al2O3 superlattices, exhibiting giant dielectric constant (up to k=1000), low 
leakage current (10-7-10-9 A/cm2) and low losses (≤ tangd = 0.04), based on new physics 
underlined by the Maxwell-Wagner relaxation mechanism, are enabling a new generation of 
microchip-embedded capacitors implantable in the human body, the next generation of gates 
for nanoscale CMOS devices, and super-capacitors for energy storage systems.

• Novel BiFeO3/SrTiO3/BiFeO3 nanolaminates (BSB-NL) have recently been shown to exhibit 
two orders of magnitude lower leakage current (from 10-5 A/cm2 to 10-7 A/cm2) and ≥ 5x high 
piezoresponse than stochiometric BFO films. The strained state of the BFO films jointly with 
the chemical/crystallographic state of the BFO/STO interface contribute to the high values of 
piezoresponse and low leakage current observed in the BSB-NLs. BSB-NL are being integrated 
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with ultrananoacrystalline diamond (UNCD) films described below to develop a new generation 
of implantable biosensors and piezoelectrically actuated MEMS drug delivery devices.

2. Science and technology of ultrananocrystalline diamond (UNCD) films and integration for 
fabrication of a new generation of industrial, high tech and biomedical devices:

R&D on novel multifunctional nanocarbon thin films are providing the bases for new physics, 
materials science and chemistry. This part of the talk will focus on discussing a new paradigm 
material, named ultrananocrystalline diamond (UNCD), in thin film form, and its integration into 
a new generation of industrial, high tech, and medical devices and implants as described below:

UNCD films, co-developed and patented by O. Auciello and colleagues, are synthesized by 
novel microwave plasma chemical vapor deposition and hot filament chemical vapor deposition 
techniques using an Ar-rich/CH4 chemistry that produces films with 2-5 nm grains, thus the 
name UNCD to distinguish them from nanocrystalline diamond films with 10-100 nm grains. 
The fundamental science underlying the synthesis and properties of the UNCD films will be 
discussed, as well as the integration with other materials, including the oxides discussed in 
the first part of the talk, for fabrication of multifunctional devices. The UNCD films exhibit a 
unique combination of outstanding mechanical, trtibological, chemical, electrical, thermal, and 
biological properties, which already resulted in industrial components and devices currently 
commercialized by Advanced Diamond Technologies (company co-founded by O. Auciello and 
colleagues in 2003, profitable in 2014). Devices and systems reviewed include: a) UNCD-coated 
mechanical pump seals, providing up to 20% energy cost saving via friction reduction, for 
the petrochemical, pharmaceutical and car industries (shipping to market); b) UNCD-coated 
bearings for mixers for the pharmaceutical industry (shipping to Merck-Millipore market); 
c) new electrically conductive UNCD-coated metal electrodes for water purification system, 
outperforming all other electrodes in the market today (shipping to market); d) UNCD-based 
MEMS energy harvesting, biosensors and drug delivery devices; e) New generation of Li-ion 
batteries (LIBs) with ≥ 10x longer life and safer than current LIBs, using corrosion-resistant 
UNCD-coated anodes, membranes and inner walls of battery’s cases; f) new generation of 
medical devices (e.g., artificial retina, Argus II device, marketed by Second Sight, CA, USA, is 
currently implanted in people blind by retinitits picmentosa, who regain partial vision, dental 
implants, hips, knees, and more) based on extremely biocompatible/corrosion-resistant UNCD 
coatings. The R&D work on medical devices is now being done jointly with Dr. Jose Luis Rubio 
(founder of Rubio Pharma and R&D, Hermosillo-México), to be commercialized by Original 
Biomedical Implants (OBI)-México, co-founded by Rubio (MD) and Auciello in 2016, and OBI-
USA, co-founded by Auciello and Gurman (MD) in the USA in 2013.
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Tutorial 1
APPLICATION OF ATOMIC FORCE 
MICROSCOPY IN BIOLOGY, TRICKS 
AND SOLuTIONS
Sunday 20 / Room: VALLARTA CASAMAGNA HOTEL
Duration: 4 hours
Instructors
Etienne Dague
LAAS-CNRS, CNRS, Université de Toulouse, Toulouse France 
Phone: +33 5 61 33 78 41; E-mail: edague@laas.fr 

Tutorial 2
ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE 
SPECTROSCOPY: BASIC THEORY 
AND APPLICATIONS
Sunday 20 / Room: TuLuM B JW HOTEL
Duration: 5 hours
Instructors
Daria Vladikova
Institute of Electrochemistry and Energy Systems, Bulgarian 
Academy of Sciences Bulgaria 
Phone: +359884202150; +359 2 9714733 
E-mail: d.vladikova@bas.bg; d.vladikova@iees.bas.bg

Tutorial 3
MENTORING YOuNG SCIENTISTS: 
DEVELOPING SuRVIVAL SKILLS
Sunday 20 / Room: TuLuM A JW HOTEL

Duration: Five hours (six lectures of 45 
minutes each
Instructors
Federico Rosei
Fellow of the Royal Society of Canada Member of the European 
Academy of Sciences Associate Editor of Journal of Materials 
Chemistry C UNESCO Chair in Materials and Technologies for 
Energy Conversion, Saving and Storage Professor and Director, 
INRS Centre Estados Unidos 
Phone: +1-450-9298246 
E-mail: www.nanofemtolab.qc.ca 

Olivia Graeve
Professor of Mechanics and Materials, Department of Mechanical 
and Aerospace Engineering Director, CaliBaja Center for Resilient 
Materials and Systems Faculty Director, IDEA Engineering Student 
Center University of California, San Diego 
Estados Unidos 
Phone: (858) 246-0146, E-mail: ograeve@ucsd.edu

Tutorial 4
NEXT-GENERATION SOLAR 
CELL MATERIALS AND 
CHARACTERIzATION
Sunday 20 / Room: TuLuM F JW HOTEL
Duration: 5 hours 
Instructors
Dr. Wey Yang Teoh
School of Energy and Environment, City University of Hong Kong 
Hong Kong, Sar. 
Phone: +852 34424627, E-mail: wyteoh@cityu.edu.hk 

Dr. Juan Antonio Anta
Department of Physical, Chemical and Natural Systems, 
Universidad Pablo de Olavide, Spain 
Phone: +34 954349314, E-mail: anta@upo.es 

Tutorial 5
ANTIBACTERIAL COATINGS FOR 
HEALTH: CHALLENGES AND 
INNOVATIVE STRATEGIES
Sunday 20 / Room: ACAPuLCO CASAMAGNA HOTEL
Duration: 6 hours
Instructors
Diego Mantovani And Krasimir Vasilev
Laval University and University of Southern Australia 
Canada And Australia 
Phone: +1-418-656-2131 / 6270; +61 8 83025697 
E-mail:diego.mantovani@gmn.ulaval.ca;  
Krasimir.Vasilev@unisa.edu.au 

Monica Cotta And Gabriele Candiani
University of Campinas, Brazil and Polytechnic of Milan, Italy 
Brazil And Italy 
Phone: +55-19-35215338; +39-02-2399-3181 
E-mail: monica@ifi.unicamp.br; gabriele.candiani@polimi.it 

Tutorial 6
BIOMATERIALS FOR 
OSSEOINTEGRATED IMPLANTS: 
NANOMEDICINE APPROACHES
Sunday 20 / Room: MAYA VI CASAMAGNA HOTEL 
Duration: 5 h
Instructors
Ana Rosa Lopes Pereira Ribeiro
UNIGRANRIO - University of Grande Rio, Brazil 
Phone: +55 (14) 3103-6084, E-mail: analopes0781@gmail.com 

Luís Augusto Rocha
UNESP - Universidade Estadual Paulista, Brazil 
Phone: +55 (14) 3010-7130, E-mail: lrocha@fc.unesp.br 
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Tutorial 7
CORROSION & CORROSION 
CONTROL IN REINFORCED 
CONCRETE STRuCTuRES
Sunday 20 / Room: COzuMEL CASAMAGNA HOTEL 
Duration: 4 Hrs.
Instructors
Dr. ir. D.A. (Dessi) Koleva
Delft University of Technology , The Netherlands 
Phone: +31 (0)15 27 87451, E-mail: d.a.koleva@tudelft.nl 

Luis Emilio Rendon Diaz Miron
Universidad Internacional, Mexico 
Phone: 777-5652061, E-mail: luisrendon@uninter.edu.mx

Tutorial 8
ABERRATION-CORRECTED 
SCANNING/TRANSMISSION 
ELECTRON MICROSCOPY AND IN 
SITu TEM
Sunday 20 / Room: TuLuM G JW HOTEL 
Duration: 4.5 hours
Instructors
Christian Kisielowski
National Center for Electron Microscopy - Molecular Foundry, 
Lawrence Berkeley National Laboratory, USA 
Phone: + 510 486 4716, E-mail: cfkisielowski@lbl.gov 

Stig Helveg
Haldor Topse and Niels Bohr Institute, Denmark 
Phone: NA, E-mail: STH@topsoe.com 

Tutorial 9
ANALYSIS TECHNIquES 
ASSOCIATED TO ION 
ACCELERATORS (IBA) uSED IN 
SCIENCE AND ENGINEERING OF 
MATERIALS
Sunday 20 / Room : MAYA I CASAMAGNA HOTEL
Duration: 4 hours
Instructors
Juan Andres Aspiazu Fabian
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Mexico 
Phone: +52 55 5329 7366 Celular: 55 3198 4396 
E-mail: juan.aspiazu@inin.gob.mx 

Tutorial 10
CHALCOGENIDE ELECTRONIC 
MATERIALS RESEARCH: 
COMPuTATION, SYNTHESIS, 
CHARACTERIzATION
Sunday 20 / Room: MAYA II CASAMAGNA HOTEL
Duration: 4 hrs
Instructors
Stephan Lany
National Renewable Energy Laboratory, Usa 
Phone: +1-303-384-6652, E-mail: Stephan.Lany@nrel.gov 

Rafael Jaramillo
Massachusetts Institute of Technology, USA 
Phone: +1-617-324-6871, E-mail: rjaramil@mit.edu 

Tutorial 11
COMPuTATIONAL METHODS IN 
CATALYSIS AND ELECTRONIC 
STRuCTuRE OF LOW DIMENSION 
MATERIALS
Sunday 20 / Room: MÉXICO CASAMAGNA HOTEL
Duration: 6 Hours
Instructors
Manuel Ramos
Universidad Autónoma de Cd. Juárez, México 
Phone: +52 (656) 688-2100, ext. 4986, E-mail: manuel.ramos@uacj.mx 

Yosadara Ruiz Morales
Instituto Mexicano del Petróleo, México 
Phone: +52 (55) 9175-8180, E-mail: yruiz@imp.mx 

Tutorial 12
NEW ARCHITECTuRES FOR 
LOW-COST DEVICES BASED 
ON RECYCLED MATERIALS 
FOR BIOMEDICAL AND 
ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
Sunday 20 / Room: MAYA VII CASAMAGNA HOTEL
Duration: 6 hours
Instructors
Francois Piuzzi
Europen Physical Society, France 
Phone: +33645610749, E-mail: piuzzifr@gmail.com 

Carlo Saverio Iorio
International Union of Pure and Applied Physics, Belgium 
Phone: +3226503173, E-mail: ciorio@ulb.ac.be 
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ROOM: VallaRta casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

 ■ 08:30 - 08:45 sa.1-O001 MagnetIsM In 
atOMIcally PRecIse MOleculaR gOld 
clusteRs
M. Agrachev1, S. Antonello1, T. Dainese1, M. Ruzzi1, 
A. Venzo1, A. Zoleo1, F. Maran1

1Università degli Studi di Padova, Padova, Via Marzolo 1

 ■ 08:45 - 09:00 sa.1-O002 synthesIs & 
chaRacteRIZatIOn OF neW cOORdInatIOn 
cOMPOunds WIth Metal IOns (MnII, cOII, nIII, 
cuII), dOXycyclIne & BRIdge lIgands (n3-, scn-, 
[n(cn)2]-) tOWaRds MOleculaR Magnets and 
BIOlOgIcal PROPeRtIes
M.del R. Merino-García1, S. Hernández-Anzaldo2, 
U. Pal3, R.Zamorano-Ulloa4, M.A. Muñoz-
Hernández5, Y. Reyes-Ortega6

1Centro de Química-ICUAP, México,2Centro de Química-ICUAP, 
México, 3Instituto de Física-BUAP, México, 4ESFM-IPN, México, 
5CIQ-UAEM, México, 6Centro de Química-ICUAP, México,

 ■ 09:00 - 09:15 sa.1-O003 MOdulatIOn OF 
MORPhOlOgy and OPtIcal PROPeRtIes OF 
PlasMOnIc BRanched nanOPaRtIcles
Swarnapali Indrasekara1, Sean Johnson1, Tuan 
Vo-Dinh1

1Department of Biomedical Engineering, Duke University, 
Durham, NC, USA

 ■ 09:15 - 09:30 sa.1-O004 MOleculaR detectIOn 
usIng ORdeRed aRRays OF MetallIc 
nanOPaRtIcles as RaMan-seRs suBstRates
C. Salinas1, E. Rodríguez-Sevilla2, T. Sandoval1, E. 
Flores-Romero3, and J.C. Cheang-Wong1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. 
A.P. 20-364, Ciudad de México, 01000, Mexico 2Centro de in-
vestigaciones en Óptica, A.P. 1-948, León, Guanajuato 37150, 
Mexico 3Catedrático CONACYT, Instituto de Física, UNAM, Ciudad 
de México, Mexico

 ` 09:30 - 10:00 sa.1-O005 Invited talk tOWaRds 
cOntROlled asseMBlIes OF lIgand-
staBIlIZed nOBle Metal nanOcusteRs
H. Häkkinen1

1Nanoscience Center, Box 35, University of Jyväskylä, FI-40014 
Jyväskylä, Finland

 ` 10:00 - 10:30 sa.1-O006 Invited talk BRIdgIng 
length scales: FROM nanOPaRtIcles tO 
MateRIals
Markus Niederberger1

1ETH Zurich, Department of Materials, Vladimir Prelog Weg 5, 
8093 Zurich, Switzerland

Symposium A.1 
Making Materials froM the 
BottoM-Up: froM nUclei and 
clUsters to application
Ludovico Cademartiri / Iowa State University
Stefano Sacanna / New York University
Denis Gebauer / University of Konstanz
Tobias Kraus / Leibniz Institute for New Materials
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 ■ 10:30 - 10:45 sa.1-O007 actIVe nanO-
heteROgeneItIes as PReFeRentIal 
nucleatIOn sItes
H. Rojas-Chávez 1, J.A. Andraca-Adame 2, N. 
Castro-Cayetano 2, M.L. Mondragón-Sánchez 3
1Instituto Tecnológico de Tláhuac II-Tecnológico Nacional 
de México, Camino Real 625, Col. Jardines del Llano, San 
Juan Ixtayopan. Del. Tláhuac, México, D.F. 13508, 2Centro de 
Nanociencias y Micro y Nanotecnologías-IPN, Av. Luis Enrique 
Erro s/n, U.P.A.L.M. México, D.F. 07738, 3Instituto Tecnológico 
de Morelia-Tecnológico Nacional de México, Av. Tecnológico 
1500, Col. Lomas de Santiaguito, Morelia, Mich. 58120, México

 ■ 10:45 - 11:00 sa.1-O008 MOleculaR 
PROgRaMMIng: BOttOM-uP FaBRIcatIOn OF 
MultI-eleMent cOMPOunds WIth PRecIsely-
deFIned stRuctuRe and cOMPOsItIOn
Javier Vela1

1Department of Chemistry, Iowa State University,

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ` 12:30 - 13:00 sa.1-O009 Invited talk 
cOllOIdal nanOcRystals FOR thIn-FIlM 
OPtOelectROnIcs
Dmitri V. Talapin1

1Department of Chemistry and James Franck Institute, University 
of Chicago, Chicago IL 60637, USA

 ■ 13:00 - 13:15 sa.1-O010 sPInnIng and PRIntIng 
ultRathIn nanOWIRes
Tobias kraus1

1INM- Leibniz- Institute for New Materials

 ■ 13:15 - 13:30 sa.1-O011 PROgRaMMaBle 
asseMBlIes OF MIcROPaRtIcles VIa 
tOPOgRaPhIcal JaMMIng
Seunggun Yu1,2, Hyesung Cho1,3, Jun Pyo Hong1, 
Hyunchul Park1, Jason Christopher Jolly3, Hong 
Suk kang3, Junsoo kim4, Seung Hwan Lee1, Albert 
S. Lee1, Soon Man Hong1,5, Cheolmin Park2, Shu 
Yang3, and Chong Min koo1,5,6

1Materials Architecturing Research Center, Korea Institute 
of Science and Technology, Seoul, 02792, Republic of Korea. 
2Dearptment of Materials Science and Engineering, Yonsei 
University, Seoul, 120-749, Republic of Korea. 3Department of 
Materials Science and Engineering, University of Pennsylvania, 
3231 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, USA. 43D New 
Devices Research Section, Electronics and Telecommunications 

Research Institute, Daejeon 305-700, Republic of Korea. 
5Nanomaterials Science and Engineering, University of Science 
and Technology, Daejeon, 305-350, Republic of Korea. 6KU-KIST 
Graduate School of Converging Science and Technology, Korea 
University, Seoul 02841, Republic of Korea

 ■ 13:30 - 13:45 sa.1-O012 nOVel gas-clusteR 
aggRegatIOn technIQue FOR hyBRId 
nanOMateRIals
O. Crisan1,2, k. von Haeften2, A.M. Ellis3, C. Binns2

1National Institute for Materials Physics, P.O. Box MG-7, 077125 
Bucharest-Magurele, Romania 2Condensed Matter Physics CMP, 
University of Leicester, LE1 7RH, Leicester, UK 3Department of 
Chemistry, University of Leicester, LE1 7RH, Leicester, UK

 ` 13:45 - 14:15 sa.1-O013 Invited talk RatIOnal 
desIgn OF POROus caRBOn nanOstRuctuRes 
VIa PRe-ORganIZatIOn
Fechler, N.1, Jordan, T.1, Berthold, T.1, Mbaya 
Mani, C.1, Antonietti, M.1

1Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Department of 
Colloid Chemistry, Am Mühlenberg 1, 14476 Potsdam, Germany

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 ■ 16:15 - 16:30 sa.1-O014 eaRly gROWth 

stages OF dIRectly synthesIZed ZeOlIte 
nanOsheets
P. kumar1, M.Y. Jeon1, M. Tsapatsis1, k.A. 
Mkhoyan1

1Department of Chemical Engineering & Materials Science, 
University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA 55455

 ` 16:30 - 17:00 sa.1-O015 Invited talk selF-
asseMBly OF dna-cOated cOllOIds
David J. Pine1

1New York University

 ■ 17:00 - 17:15 sa.1-O016 nanOstRuctuRed 
MateRIals WIth cOntROlled MORPhOlOgy 
and unIQue catalytIc PROPeRtIes
R.M. Richards1

1Department of Chemistry, Colorado School of Mines, 1012 14th 
Street, Golden CO 80401, USA and National Renewable Energy 
Laboratory 15013 Denver West Parkway, Golden CO 80401, USA

 ` 17:15 - 17:45 sa.1-O017 Invited talk cReatIng 
nOn-clOse-PacKed nanOPaRtIcle aRRays 
By POst-asseMBly MOdIFIcatIOn OF BInaRy 
nanOPaRtIcle suPeRlattIces
Rafal klajn1. 
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1Department of Organic Chemistry Weizmann Institute of Science 
76100 Rehovot, ISRAEL

 ■ 17:45 - 18:00 sa.1-O018 MaKIng sOlId state 
MateRIals FROM cOllOIdal nanOPaRtIcles
Ludovico Cademartiri1
1Iowa State University

 ` 18:00 - 18:30 sa.1-O019 Invited talk FROM 
cheMIcal gaRdens tO cheMOBRIOnIcs 
Julyan Cartwright1

1University of Granada-CSIC, Spain

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.1-P001 geOMetRIc and electROnIc 

stRuctuRes OF tiO2 nanOPaRtIcles
Abraham Isaac Escobar Gómez1,Juan Andrés Reyes 
Nava2

1,2Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 1a Sur Poniente 
1460, Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

 ■ sa.1-P002 lIgand-caPPed BiI3 nanOPaRtIcles 
Intended FOR hyBRId sOlaR cells
I. Aguiar1, L. Bethencourt2, M. Pérez Barthaburu2, 
H. Bentos Pereira2, L. Fornaro2

1Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, Área 
Radioquímica, Facultad de Química, Universidad de la República, 
General Flores 2124, Montevideo, Uruguay. 2Grupo de 
Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, Departamento 
de Desarrollo Tecnológico, CURE, Universidad de la República, 
Ruta 9 y Ruta 15, Rocha, Rocha, Uruguay

 ■ sa.1-P003 study OF caPPIng lIgand 
InFluence In the synthesIs OF tIn(IV) 
sulPhIde nanOPaRtIcles
M. E. Pérez Barthaburu1, S. Machado2,I. Aguiar1,A. 
Olivera1,L. Fornaro2

1Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, 
DDT, CURE, Universidad de la República Ruta 15 y Ruta 9, Rocha, 
Rocha, Uruguay, 27000, 2Grupo de Desarrollo de Materiales y 
Estudios Ambientales, Radioquímica, DEC, Facultad de Química, 
Universidad de la República

 ■  sa.1-P004 synthesIs OF gOld cOated 
MagnetIte nanOPaRtIcles.
Hernandez-Cedillo Lucero M1., Lima-García, R. M1., 
Jimenez-Cervantes Amieva, E.1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM

 ■ sa.1-P005 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF cORe-shell MagnetIc nanOPaRtIcles 
Fe3O4@ag suPPORted On lIgnIn
A. A. Burbano1, J. Bastos-Arrieta1, M. A. Barón2, A. 
M. Candela1.
1Facultad de Química Ambiental, Universidad Santo Tomás, 
Bucaramanga-Colombia 2Departamentd’Enginyeria Química, 
Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

 ■ sa.1-P006 eFFect OF dIelectRIc MedIa On 
the neaR electRIc FIeld enhanceMent OF 
ag@siO2 nanOPaRtIcles
Luis Montaño-Priede1, Umapada Pal1, and Ovidio 
Peña-Rodriguez2

1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Apdo. Postal J-48, Puebla, Pue. 72570, Mexico. 2Instituto 
de Fusión Nuclear, Universidad Politécnica de Madrid, José 
Gutiérrez Abascal 2, E-28006 Madrid, Spain

 ■ sa.1-P007 eFFect OF PRecuRsOR tyPe 
and synthesIs teMPeRatuRe On the 
PhOtOcatalytIc actIVIty OF ZnO 
nanOPaRtIcles OBtaIned By cOntROlled 
PRecIPItatIOn
Morgana de Medeiros Machado 1, Cesar Augusto 
Jaramillo-Paez 2, José Antonio Navío 2, Adriano 
Michael Bernardin 1
1Grupo de Materiais Cerâmicos, Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, Av. Universitária 1105, Criciúma, Santa Catarina, 
88806-000, Brazil. 2Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, 
Centro Mixto Universidad de Sevilla CSIC, C/ Américo Vespucio 
49, Sevilla, Andalucía, 41092, Spain.





5

Symposium A.2
nano-alloys: theory, synthesis 
& characterization
Gregory Guisbiers / The University of Texas at San Antonio
Jose-Luis Rodriguez Lopez / Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C
Lauro Oliver Paz Borbon / Universidad Nacional Autónoma de México
Yuanbing Mao / Department of Chemistry & School of Earth

ROOM: cOBa JW hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Catalytic Materials 1
 Å SESSION CHAIR: GREGORY GUISBIERS

 ` 09:00 - 09:30 sa.2-O001 Invited talk BIMetallIc 
catalysts OF thIRd geneRatIOn MIXIng 
nOBle and tRansItIOn Metals
Miguel Jose Yacaman1

1Physics department University of Texas at San Antonio.San 
Antonio.Texas

 ■ 09:30 - 09:45 sa.2-O002 PROductIOn 
OF BInaRy Pt-ti nanOPaRtIcles and 
MORPhOlOgy InVestIgatIOn By electROn 
MIcROscOPy and X-Ray PhOtOelectROn 
sPectROscOPy
Saeed Gholhaki1,2, Sungjin Park1, David Cant2, 
Quanmin Guo1, Richard E Palmer1, Alex Shard2

1Nanoscale Physics, Chemistry and Engineering Research 
Laboratory, University of Birmingham, B15 2TT, UK. 2National 
Physical Laboratory, Hampton road, Teddington, Middlesex, UK, 
TW11 0LW SXG024@bham.ac.uk

 ` 09:45 - 10:15 sa.2-O003 Invited talk ReactIVIty 
and theRMOdynaMIcal PROPeRtIes OF 
nanOallOys studIed By In sItu teM 
eXPeRIMents
C. Ricolleau1, A. Chmielewski1, J. Nelayah1, J. 
Creuze2, H. Amara3, H. Prunier1,4, D. Alloyeau1

1Materials and Quantum Phenomena Lab, Unité Mixte 
Université Paris Diderot / CNRS, Bâtiment Condorcet, Case 
7021, 75013 Paris, France, 2ICMMO-UMR 8182-Bât. 410, 
Université Paris-Sud 11, 15 rue Georges Clemenceau, 91405 
Orsay Cedex, 3LEM, Unité Mixte CNRS / ONERA, 29 Av. de la 
Division Leclerc, 92322 Châtillon, France, 4MSC, Unité Mixte 
Université Paris Diderot / CNRS, Bâtiment Condorcet, Case 
7020, 75013 Paris, France

 ■ 10:15 - 10:30 sa.2-O004 MechanOcheMIcally 
synthesIZed PalladIuM-Based 
nanOallOys
Víctor-Fabián Ruiz-Ruiz1, Rodrigo González2, 
Rebeca Díaz-Pardo3, Israel Betancourt3, David 
Díaz1, Norberto Farfán2,Inti Zumeta4

1Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, Facultad de 
Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Avenida 
Universidad 3000, Ciudad de México, México., 2Departamento 
de Química Orgánica, Facultad de Química, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Avenida Universidad 3000, 
Ciudad de México, México., 3Departamento de Materiales 
Metálicos y Cerámicos, Instituto de Investigaciones en 
Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Avenida Universidad 3000, Ciudad de México, México., 4Centro 
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Unidad Legaria, Instituto Politécnico Nacional. Calzada Legaria 
694, Irrigación, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11500, 
México.

 ` 10:30 - 11:00 sa.2-O005 Invited talk sIZe and 
shaPe-cOntROlled cORe-shell nanOallOy 
electROcatalysts
Peter Strasser1
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1Department of Chemistry, Technical University Berlin, 10623 
Berlin, Germany

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Catalytic Materials 2
 Å SESSION CHAIR: JOSE LUIS RODRíGUEZ LÓPEZ

 ■ 12:30 - 13:00 sa.2-O006 Invited talk au-Ir/tiO2 
allOyed catalysts FOR the OXIdatIOn OF 
cO and the tOtal OXIdatIOn OF PROPene
R. Zanella1, A. Aguilar-Tapia1, C. Louis2, S. Collins3, 
L. Delannoy2

1Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Mx., México. 
2Laboratoire de Réactivité de Surface UMR CNRS 7197-UPMC, 
Paris, France. 3Instituto de Desarrollo Tecnológico para la 
Industria Química, UNL and CONICET, Santa Fe, Argentina

 ■ 13:00 - 13:15 sa.2-O007 auag clusteRs In gas 
Phase and dePOsIted On F-centeR (100) 
MgO
Fernando Buendia1, Jorge A. Vargas1, Marcela R. 
Beltrán1

1Instituto de Investigaciones en Materiales

 ■ 13:15 - 13:30 sa.2-O008 POROsIty cOntROlled 
OF PdPt BIMetallIc nanOBalls FOR hIghly 
enhanced ethanOl OXIdatIOn actIVIty 
Dita Floresyona,1 Hynd Remitaa, Anne-Lucie 
Teillout1, Laurence Ramos2, Srabanti Ghosh,1 
Pedro de Oliveira1

1Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000-CNRS, Université 
Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay, France 
2Laboratoire Charles Coulomb UMR 5221-CNRS, Université de 
Montpellier, 34095 Montpellier, France

 ` 13:30 - 14:00 sa.2-O009 Invited talk synthesIs, 
staBIlIty, and OPeRandO catalytIc 
PROPeRtIes OF sIZe- and shaPe-selected 
BIMetallIc nanOPaRtIcles
B. Roldan Cuenya1

1Department of Physics, Ruhr-University Bochum, Bochum 
44780, Germany

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Catalytic Materials 3
 Å SESSION CHAIR: LAURO OLIVER PAZ-BORBÓN

 ` 16:00 - 16:30 sa.2-O010 Invited talk catalysIs 
at the RIM: a MechanIsM FOR hIgh PROX-
actIVIty OF Pt3sn
Vandichel1, H. Grönbeck1

1Competence Centre for Catalysis and Department of Physics, 
Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden. 

 ■ 16:30 - 16:45 sa.2-O011 suPPORted 
BIMetallIc nanOallOys FOR the catalytIc 
decOMPOsItIOn OF BIOgas tO PROduce 
caRBOn nanOstRuctuRes.
J.M. Rivera Garnica1, F. Paraguay-Delgado2, E. M. 
Rivera-Muñoz3, N. L. Torres-García1, P. J. Vázquez-
Salas1, M. G. Rojas-Torres4, J. Lara-Romero1, R. 
Huirache-Acuña1

1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Gral. Francisco J. Mugica S/N, Ciudad 
Universitaria, 58060, Morelia, Mich. Méx. manu.rivera.mr@
gmail.com, 2Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
Avenida Miguel de Cervantes Saavedra 120, Complejo Industrial 
Chihuahua, 31136, Chihuahua, Chi., Méx., 3Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM, Blvd. Juriquilla 3001, 
Juriquilla, 76230 Juriquilla, Qro, Méx., 4Instituto Tecnológico 
Superior de Puruándiro, Puruándiro, Carretera Puruándiro 
Galeana Km 4.3, 58532 Puruándiro, Mich., Méx.

 ■ 16:45 - 17:00 sa.2-O012 cORROsIOn BehaVIOuR 
OF tItanIuM nanOtuBes OBtaIned By 
anOdIZatIOn FROM ORganIc and InORgac 
Based electROlytes 
I. Farías1, O. Jiménez1, L. Olmos2, M. Flores1.
1Centro de Ciencias Exactas e Ingenierias, Universidad de 
Guadalajara, Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, 
Olímpica, 44430 Guadalajara, Jalisco, México. 2Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Fco. J. Mujica S/N, 
Morelia, Michoacán, C.P. 58060, México

 ` 17:00 - 17:30 sa.2-O013 Invited talk Pt-
lanthanIde catalysts FOR OXygen 
electROReductIOn: FROM BulK allOys tO 
thIn FIlMs and nanOPaRtIcles
M. Escudero-Escribano1

1University of Copenhagen, Department of Chemistry, Nano-
Science Center, Universitetsparken, 5. DK-2100, Denmark
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 ■ 17:30 - 17:45 sa.2-O014 the FORMatIOn 
MechanIsM and InteRnal Phase stRuctuRe 
OF auFe allOy nanOPaRtIcles geneRated 
VIa Pulsed laseR aBlatIOn In lIQuIds.
A.Tymoczko, C. Rehbock1, M. kamp2; J. Jakobi1, 
U.Schürmann2, S., L. kienle2, S. Barcikowski1
1University of Duisburg-Essen, Technical Chemistry I and Center 
for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE), Universitätsstr. 7, 
45141 Essen, Germany, 2University of Kiel, Technical Department, 
Synthesis and Real structure, TEM- Centrum, Kaiserstr. 2, 24143 
Kiel

 ■ 17:45 - 18:00 sa.2-O015 allOy nanOPaRtIcles 
OF ag-ti and cr-al By Pulsed laseR 
aBlatIOn In lIQuId
Jacob Johny1, Rafael Mercado1, Selene Sepulveda1, 
David Avellaneda1, Bindu krishnan1, Sadasivan 
Shaji1
1Universidad Autonoma de Nuevo Leon

 ` 18:00 - 18:30 sa.2-O016 Invited talk allOy 
nanOPaRtIcles By Pulsed laseR aBlatIOn 
In lIQuIds – uneQualed MateRIal VaRItIes 
FOR FundaMetal studIes and aPPlIcatIOns 
In BIOMedIcIne and catalysIs
C. Rehbock1, S. Barcikowski1
1University of Duisburg-Essen, Technical Chemistry I and Center 
for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE), Universitätsstr. 7, 
45141 Essen, Germany

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.2-P001 synthesIs and theRMOcheMIstRy 

OF m-PhenyleneBIs(n-tRIMellItIMIde)
 A.k. Candia-Durán1, M.A. García-Castro1, 
M.P. Amador1, A.M. Herrera1, H. Flores1, M. 
López-Ortega1. 
1Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

 ■ sa.2-P002 eneRgy actIVatIOn OF aucu 
nanOPaRtIcles By sPectROscOPy uV-VIs
Elena Colín-Orozco1, Deyanira Guzman-Rios1

1Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de 
Ingeniería, Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, Toluca, 
México, CP 50100

 ■ sa.2-P003 changes In the OPtIcal and 
electROnIc PROPeRtIes OF cdte QuantuM 
dOts By the eFFect OF InteRactIOn WIth 
FRee RadIcals In aQueOus sOlutIOn
E. Navarrete 1, J. Román1, V. Rojas1, R. Henríquez 1, 
R. Schrebler 1, R. Córdova 1, E. Muñoz 1.
1Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de 
Química, Facultad de Ciencias. Av. Universidad #330, Valparaíso, 
Chile.

 ■ sa.2-P004 changIng the PROPeRtIes OF 
MOlecules n,n-dIMethyl FORMaMIde and 
n-Methyl PyRROlIdOne In the cOMPleXes 
WIth gRaPhene
Y.M. Shulga1, A.S. Lobach1, A.F. Shestakov1, N.Y. 
Shulga2, S.k.Tripathi3, A. Michtchenko4

1Institute of Problems of Chemical Physics of the Russian Academy 
of Sciences 142432, Moscow region, Chernogolovka, Semenov 
Avenue, 1, Russia 2National University of Science and Technology 

“MISIS”, Moscow 119049, Leninsky pr., 4, Russia 3Department 
of Physics, Jaypee University of Engineering and Technology, 
AB Road, Raghogarh-473226, Guna, Madhya Pradesh, India 
4Instituto Politecnico Nacional, SEPI-ESIME-Zacatenco, Ed. 5, 3-r 
piso, Mexico D.F., C.P. 07738, Mexico

 ■ sa.2-P005 electROcheMIcal IMPedance 
sPectROcOPy study OF glucOse adsORPtIOn 
On gOld nanOPaRtIcles-gRaPhIte Paste 
electROde.
Azucena Osornio1, Luis Alfonso García2, Leonor 
María Blanco3, Rene Antaño1, Federico Castañeda1.
1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en electro-
química. Parque Tecnológico Querétaro s/n Sanfandila, C.P. 
76703, Pedro Escobedo, Querétaro, México. 2Centro de in-
vestigación en Química Aplicada. Blvd. Enrique Reyna # 140 
Col. San José de los Cerritos Saltillo, Coahuila. México. C.P. 
25294. 3Universidad Autónoma de Nuevo León, Laboratorio 
de Electroquímica, Guerrero y progreso s/n, Col. Treviño, 
Monterrey, N.L. C. P. 64570, Nuevo León, México.

 ■ sa.2-P006 seRs PROPeRtIes OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles BIOsynthesIZed WIth 
aneMOPsIs calIFORnIca eXtRact
D. Ávila-Avilés1,2; A. R. Vilchis-Nestor1; E. Castro-
Longoria3; M. A. Camacho-López4.
1Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable 
(CCIQS), UAEM-UNAM, Toluca, Estado de México, México, 
CP 50200. 2Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, Estado de México, México, CP 50200. 
3Departamento de Microbiología, Centro de Investigación 
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Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), 
Ensenada, B.C., México, CP 22860. 4Laboratorio de Investigación 
y Desarollo de Materiales Avanzados, Sección de Espectroscopía 
Raman, Facultad de Química, UAEMex, Toluca, Estado de México, 
México, CP 50200.

 ■ sa.2-P007 study OF the MÖssBaueR eFFect 
In the analysIs OF the systeM Bi1-XyXFeO3

E. R Ochoa Burgos1,J. A. Mejía Gómez2,C. A Parra 
Vargas3

1Grupo de Física de Materiales, Escuela de Física, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, 
Colombia,2Grupo GIFAM, Facultad de Ciencias, Universidad 
Antonio Nariño, Tunja, Boyacá, Colombia, 3Grupo de Física 
de Materiales, Escuela de Física, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, Colombia.

 ■ sa.2-P008 theORetIcal study OF 
Manganese-cOPPeR nItRIde FORMatIOn 
usIng FIRst PRIncIPles
J.A. Chavarría-Rubio1, A.M. Garay-Tapia1

1Laboratory of Computational Thermodynamics, Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados S.C. Unidad Monterey.

 ■ sa.2-P009 FIRst PRIncIPles study OF the 
stRuctuRe and dIelectRIc PROPeRtIes 
OF (K0.5na0.5)nbO3 FIlMs gROWn On srtiO3 
suBstRates
H´Linh-H´Mok1,2, E. Martínez-Aguilar1,2, J. Ribas-
Ariño3, J. M. Siqueiros2, and O. Raymond-Herrera2

1Posgrado en Física de Materiales, Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, Carretera 
Tijuana-Ensenada 3918, Zona Playitas, Ensenada, Baja California, 
México, 22860. 2Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
Universidad Nacional Autónoma de México AP 14, Ensenada, 
B.C, México, 22860. 3Departament de Ciencia de Materials i 
Química Física, Universitat de Barcelona, Spain

 ■ sa.2-P010 cathOdOluMInescence study OF 
Metal OXIde nanOPaRtIcles synthesIZed 
WIth synthetIc tannIns
J. O. Estevez1, F. Ascencio Aguirre1, V. Agarwal2, R. 
Herrera-Becerra1

1Departamento de Materia Condensada / Instituto de Física 
UNAM. Circuito de la Investigación Científica Ciudad Universitaria 
C.P. 04510, México. 2CIICAP, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, C.P. 62209, Cuernavaca Mor., México

 ■ sa.2-P011 synthesIs OF ni-co-Mo Based nanO 
allOys WIth POtentIal aPPlIcatIOn FOR 
electROcatalytIc PROcesses

J A Galaviz-Pérez1, M. G. Hernández-Cruz1, A. E. 
Cruz-Pérez2, D. S. García-Zaleta1, J. M. Vázquez-
Rodríguez1, N. C. Aguilar-Sánchez1, C A Campos-
Roldán2, R de G González Huerta2

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Av. Universidad 
s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Tabasco, 
Mex. C.P. 86040. División Académica Multidisciplinar de Jalpa 
de Méndez. Carretera Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco, 
Km. 27+000 s/n Ranchería Ribera Alta, C.P. 86205, Jalpa de 
Méndez, Tabasco, México. 2División Académica de Ingeniería 
y Arquitectura. Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Km 1. 
Tabasco, México. C.P. 86690. 2Instituto Politécnico Nacional, 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
México 07738

 ■ sa.2-P012 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF aucu BIMetallIc nanOPaRtIcles WIth 
FIVe-FOld syMMetRy
J. Jesús Velázquez-Salazar1, Lourdes Bazán-Díaz1, 
Rubén Mendoza-Cruz1, J. Enrique Samaniego-
Benítez2, Germán Plascencia-Villa1, Grégory 
Guisbiers1, Miguel José-Yacamán1.
1Department of Physics & Astronomy, University of Texas at San 
Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, TX 78249, United States 
of America. 2Center for Research and Advanced Studies of the 
National Polytechnic Institute. Libramiento Norponiente 2000, 
Real de Juriquilla, Querétaro, C.P. 76230, México.

 ■ sa.2-P013 electROnIc stRuctuRe and 
chaRge tRansFeR In the PalladIuM 
Based BI-MetallIc and thRee-MetallIc 
systeMs agPd, PtPd, auPd and agauPd:an 
eXPeRIMental and theORetIcal dFt study. 
Carlos Quintanar1, Reyna Caballero1, Mayra 
Ramos1, Hector Cruz-Manjarrez2, Magali Ugalde3, 
Elizabeth Chavira3, Francisco Espinoza4, 
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, 04510, C. México, México., 
2Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, 04510, C. México, México., 3Instituto de 
Investigación de Materiales, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, 04510, C. México, México.,4CIMAV-
CHIHUAHUA, Chihuahua Chih.

 ■ sa.2-P014 study OF electROnIc PROPeRtIes, 
sPectRal and teMPORal OPtIcal BehaVIOuR 
OF cdse/Zns QuantuM dOts.
M. A. Honorato-Colin1, Elder de la Rosa Cruz1, 
Tzarara López-Lucke1 and Ana Isabel Sánches Solis1 
1Centro de Investigaciones en Optica, A.P. 1-948, Leon Gto. 
37160, México. 
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 ■ sa.2-P015 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ceO2 thIn FIlMs By sOl gel-dIP cOatIng 
MethOd
Y.J. Acosta-Silva1, A. Méndez-López1, R. Velázquez-
Hernández2, O. Zelaya-Ángel3
1División de investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas 
s/n, C.P. 76010 Querétaro, Qro., Mexico., 2División Industrial, 
Universidad Tecnológica de Querétaro, Av. Pie de la Cuesta 2501, 
Unidad Nacional, C.P. 76148, Querétaro, Qro., México, 3Depto. 
de Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Avenue IPN No. 2508, 07360 
Mexico City, DF, Mexico

 ■ sa.2-P016 stRuctuRal staBIlIty OF nimagn 
BIMetallIc nanOclusteRs
Itzel Pérez Trejo1 and Emilio Orgaz1

1Departamento de Física y Química Teórica, Facultad de Química, 
Universidad Nacional Autónoma de México,
Cd. Universitaria, C.P. 04510, México, CDMX.

 ■ sa.2-P017 synthesIs and atOMIc-
scale chaRacteRIZatIOn OF ni-Rh-s 
nanOPaRtIcles.
Rubén Mendoza-Cruz1; Lourdes Bazán-Diaz1; 
J. Jesús Velázquez-Salazar1; Grégory Guisbiers1; 
David Romeu2; and Miguel José-Yacamán1. 
1Department of Physics & Astronomy, University of Texas at San 
Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, TX 78249, United States 
of America. 2Departamento de Materia Condensada, Instituto de 
Física. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 ■ sa.2-P018 chaRacteRIZatIOn OF BIMetallIc 
ni-Pt nanOPaRtIcles WIth hIghly ROugh 
suRFace FOR catalytIc ReactIOns.
Lourdes Bazán-Diaz1, Rubén Mendoza-Cruz1,J. 
Jesús Velázquez-Salazar1, Ulises Santiago1, Grégory 
Guisbiers1 and Miguel José-Yacamán1.
1Department of Physics & Astronomy, University of Texas at San 
Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, TX 78249, United States 
of America.

 ■ sa.2-P019 synthesIs OF snO2 By MIcROWaVe 
tRatMent tO PhOtOcatalysIs
Murga María de la Luz1, Espinoza Neftalí1, Niño 
Flores Irianelly1, Dr. Adán Luna Flores1, Dr. Daniel 
Cruz González1

1Facultad de Ingeniería Química. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla Av. San Claudio y 18 Sur, Col. Jardines de 

San Manuel Puebla, Pue. Mexico. 72570 mrdllznavarrete@gmail.
com

 ■ sa.2-P020 study OF Bite Phases In thIn FIlM 
By seM technIQue
Jorge Roque de la Puente1, Omar Concepción Diaz2 
Arturo Escobosa Echavarria3, Osvaldo de Melo 
Pereira4

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional., 2Laboratorio Avanzado de Nanoscopía 
Electrónica (LANE), 3Programa en Nanociencias y Nanotecnología, 
4Sección de Electrónica del Estado Sólido, Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, 1,2,3Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, 
Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, 
Código Postal 07360 Apartado Postal: 14-740, 07000 Ciudad de 
México, México., 4Facultad de Física, Universidad de La Habana, 
San Lázaro y L, CP 10400, La Habana, Cuba

 ■ sa.2-P021 BIMetallIc ni-cu catalysts 
suPPORted OVeR ceRIa FOR the WateR-gas 
shIFt ReactIOn: eFFect OF the PRePaRatIOn 
MethOd
Daniel G. Araiza1, Antonio Gómez-Cortés1, 
Gabriela Díaz1

1Instituto de Física, UNAM, Circuito de la Investigación Científica 
s/n, Ciudad de México 04510, México

ROOM: cOBa JW hOtel 
thuRsday, august 24

Session: Thermal & Mechanical 
Properties

 Å SESSION CHAIR: YUANBING MAO

 ` 09:00 - 09:30 sa.2-O017 Invited talk 
cOMPetItIOn BetWeen KInetIcs and 
theRMOdynaMIcs In allOy nanOPaRtIcles
L. Peng1 and L. D. Marks1, 
1Department of Materials Science and Engineering, Northwestern 
University, Evanston, IL 60208

 ■ 09:30 - 09:45 sa.2-O018 MIcROstRuctuRe 
and MechanIcal PROPeRtIes OF BulK 
nanOstRuctuRed cu-ta allOys
B. C. Hornbuckle1, A. J. Roberts1, A.k. Giri1, T. 
Luckenbaugh1, and k. A. Darling1

1WMRD, US Army Research Laboratory, Aberdeen Proving 
Ground, MD 21005, USA.
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 ` 09:45 - 10:15 sa.2-O019 Invited talk Phase 
tRansFORMatIOns In Fe and Fe-ni 
nanOPaRtIcles and thIn FIlMs – sIZe 
eFFects and heteROePItaXy-Induced Phase 
sePaRatIOn
O. kovalenko1, D. Amram2, A. Sharma1, D.J. 
Srolovitz3 and E. Rabkin1

1Department of Materials Science and Engineering, Technion – 
Israel Institute of Technology, 32000 Haifa, Israel, 2Department 
of Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge MA 02139, USA, 3Department of 
Materials Science and Engineering, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA 19104-6272, USA

 ■ 10:15 - 10:30 sa.2-O020 study OF MechanIcal 
PROPeRtIes In al-5%-ag-4%-0.3%Mg cOatIng 
usIng dynaMIcs technIQues OF atOMIc 
FORce MIcROscOPy
E. Cruz Valeriano1, J. Moreno Palmerin2, H.J. 
Dorantes Rosales3, J. J. Gervacio Arciniega4, A. 
M. Gutiérrez-Peralta1, J.M. Yáñez Limón1, F.J. 
Espinoza-Beltrán1, C. I. Enriquez Flores1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Libramiento Norponiente No. 2000, 
Fraccionamiento Real de Juriquilla, C.P. 76230, Querétaro, 
Qro. 2Universidad de Guanajuato, Departamento de Minas, 
Metalurgía y Geología, Ex-Haciendo San Matías s/n, C.P. 36020, 
Guanajuato, Gto. 3Instituto Politécnico Nacional, E.S.I.Q.I.E-DIM. 
México, D.F., Apartado postal 118-430 4Facultad de Ciencias 
Físico-Matemáticas. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000, Puebla, Puebla, 
México.

 ` 10:30 - 11:00 sa.2-O021 Invited talk 
unRaVellIng MIcRO-PlastIcIty MechanIsMs 
In MaRtensIte, FeRRIte, and dual-Phase 
steel
J.P.M. Hoefnagels1, C. Du1, and M.G.D. Geers1

1Dept. of Mechanical Engineering, Eindhoven University of 
Technology, the Netherlands

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

Session: Computational Physics 1
 Å SESSION CHAIR: LAURO OLIVER PAZ-BORBÓN

 ` 12:30 - 13:00 sa.2-O022 Invited talk 
InteRMetallIc lIgand-staBIlIZed gOld-
sIlVeR-cOPPeR nanOclusteRs as tunaBle 
BuIldIng BlOcKs FOR OPtIcal, electROnIc 
and catalytIc MateRIals
Hannu Häkkinen1

1Physics and Chemistry, Nanoscience Center, University of 
Jyväskylä, Jyväskylä, Finland

 ■ 13:00 - 13:15 sa.2-O023 deVelOPMent OF a 
genetIc algORIthM FOR glOBal MInIMuM 
seaRches
 J. A. Vargas1, M. R. Beltrán1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, México. Circ. 
Ext. s/n, Apdo. Postal 70-360, C. P. 04510, Cd. de México.

 ■ 13:15 - 13:30 sa.2-O024 cOMPutatIOnal 
InVestIgatIOns IntO the stRuctuRes and 
PhysIcal PROPeRtIes OF MetallIc suB-
nanOMetRe clusteRs
H. A.Hussein1 and R. L. Johnston1

1School of Chemistry, University of Birmingham, Birmingham B15 
2TT, United Kingdom.

 ` 13:30 - 14:00 sa.2-O025 Invited talk VIBRatIOnal 
and theRMal PROPeRtIes OF MOnO- and 
BI-MetallIc clusteRs
I. L. Garzón1

1Instituto de Física UNAM, Apartado Postal 20-364, 01000 CDMX, 
México

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Electronics & Plasmonics
 Å SESSION CHAIR: JOSE LUIS RODRíGUEZ LÓPEZ

 ` 16:00 - 16:30 sa.2-O026 Invited talk unRaVelIng 
the cOMPleXItIes OF stRuctuRal, 
dynaMIcal, and electROnIc eFFects In 
nanOallOys
Julius Jellinek1

1Chemical Sciences and Engineering Division, Argonne National 
Laboratory, Argonne, IL 60439, USA

 ■ 16:30 - 16:45 sa.2-O027 MagnetIc PROPeRtIes 
OF al, alni and alPt nanOclusteRs
Omar, López-Estrada1, Emilio, Orgaz1, Francesca, 
Baletto2

1FQ-UNAM. 2Physics Department, Kings College London
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 ■ 16:45 - 17:00 sa.2-O028 staBIlIty, 
ultRastaBIlIty and chaRge dIstRIButIOn In 
sIlVeR, gOld and BIMetallIc clusteRs: the 
ag44-xaux(sR)4- and ag25-xaux(sR)18

1- cases
C. Morera-Boado1, F. Hidalgo1 and C. Noguez1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Apartado Postal 20-364, México D. F. 01000, México.

 ` 17:00 - 17:30 sa.2-O029 Invited talk PlasMOnIc 
ResPOnse OF MetallIc nanO-allOy 
PaRtIcles WIth cOMPleX shaPes 
Cecilia Noguez1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Cd. México, MÉXICO

 ■ 17:30 - 17:45 sa.2-O030 suRFace MOdIFIcatIOn 
OF QuantuM dOts WIth ethylene glycOl 
PlasMa and Its eFFect On eXcItatIOn 
WaVelength
L. F. Medina-Vallejo1, R. I. Narro-Céspedes1, L. 
Farías-Cepeda1, C. E. Rodríguez-García2, S. C. 
Esparza-González3. M. E. Ramos-Aguiñaga1

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de 
Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n Col. República Oriente, Saltillo, 
Coahuila. C.P. 26500. 2Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, 
Universidad Autónoma de Coahuila, Prolongación David 
Berlanga s/n, Unidad Campo Redondo, Saltillo, Coahuila C.P. 
25280. 3Facultad de Medicina, Francisco Murguía 205 sur, Col. 
Centro, Universidad Autónoma de Coahuila Saltillo, Coahuila C.P. 
25000.

 ■ 17:45 - 18:00 sa.2-O031 haRd MagnetIc 
PROPeRtIes and InteRlayeR eXchange 
cOuPlIngs In RaRe eaRth FRee Fe-Pt-Mn 
layeRed nanOMagnets
O. Crisan1, A. D. Crisan1, G. Schinteie1

1National Institute for Materials Physics, Magurele, 077125, 
Romania Corresponding author: ocrisan@infim.ro

 ` 18:00 - 18:30 sa.2-O032 Invited talk suRFace 
MOdIFIcatIOn OF tiO2 WIth PlasMOnIc 
nanOPaRtIcles FOR WateR tReatMent and 
hydROgen geneRatIOn
H. Remita,1 M.G. Méndez-Medrano,1 L. Hernandez 
Adame,1 J.L. Rodríguez-López,2 Colbeau-Justin1

1Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000 CNRS, Université 
Paris-Sud, Université Paris-Saclay 91405 Orsay, France, 
2Advanced Materials Department, IPICYT, 78216 San Luis Potosi, 
SLP, Mexico.

ROOM: cOBa JW hOtel 
FRIday, august 25

Session: Computational Physics 2
 Å SESSION CHAIR: GREGORY GUISBIERS

 ` 09:00 - 09:30 sa.2-O033 Invited talk theRMal 
cOnductIVIty In allOys nanOstRuctuRes
Michel kazan1

1Department of Physics, American University of Beirut, P.O. Box 
11-0236, Riad El-Solh, Beirut 1107-2020 Lebanon

 ■ 09:30 - 09:45 sa.2-O034 ab InItIO glOBal 
OPtIMIZatIOn OF Rh-au clusteRs usIng 
genetIc algORIthMs
Óscar Olvera-Neria1

1Área de Física Atómica Molecular Aplicada (FAMA), Ciencias 
Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. 
San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco. Ciudad 
de México, 02200, México.

 ` 09:45 - 10:15 sa.2-O035 Invited talk neW aun 
(n=27–30) clusteRs: By an IMPROVed dFt–
genetIc algORIthM MethOdOlOgy
Marcela R. Beltrán1,Jorge A. Vargas1, and 
Fernando Buendía1

1 Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circ. ext. s/n Apdo. Postal 70-
360, C.P. 04510, Cd. de México, México

 ■ 10:15 - 10:30 sa.2-O036 laseR eneRgy 
tRansFeR eXhIBIted By ROtatIng BIMetallIc 
nanOPaRtIcles
C. Torres-Torres1, M. Trejo-Valdez,2 C. L. Martínez-
González,1 and L. Soto-Ruvalcaba3

1Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 07738, México 
2Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 07738, México 
3Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Querétaro, 76125, 
México.

 ■ 10:30 - 10:45 sa.2-O037 On the stRuctuRe 
deteRMInatIOn OF endOhedRal 
FulleRenes: InsIght FROM a densIty 
FunctIOnal theORy study
Sara E. Pérez-Figueroa1, Patrizia Calaminici2, 
Andreas M. köster2, Luis Echegoyen3
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1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Av. Instituto 
Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, D.F., 
C.P. 07360, MÉXICO. 2Departamento de Química, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados Av. Instituto Politécnico 
Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, D.F., C.P. 07360, 
MÉXICO. 3Departament of Chemistry, University of Texas at El 
Paso, El Paso, TX 79968, USA

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 

Session: Electronic Materials
 Å SESSION CHAIR: YUANBING MAO

 ■ 12:30 - 13:00 sa.2-O038 Invited talk hydROgen 
as a PROBe tO decORate deFects In the 
nanO-stRuctuRe OF the algan/gan hIgh 
electROn MOBIlIty tRansIstOR
Mimila-Arroyo1 and F. Jomard1

1Cinvestav-IPN-Zacatenco

 ■ 13:00 - 13:15 sa.2-O039 tunIng 
InteRactIOn eFFects By teMPeRatuRe In 
PhOtOluMInescent carbon + cdte QuantuM 
dOt MIXtuRes
J.E. Pelayo1,2, A. Zazueta1-3, R. Lopez-Delgado1-3, E. 
Saucedo2, R. Ruelas2and A Ayon1

1University of Texas at San Antonio, Dept. of Physics and 
Astronomy, MEMS Research Lab, One UTSA Circle, San 
Antonio, TX 78249,USA, 2Centro de Ciencias Exactas e 
Ingenierias, Universidad de Guadalajara, Blvd. Gral. Marcelino 

García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., 
México.,3Departamento de Física, Universidad de Sonora, 
Hermosillo, Sonora, México.

 ■ 13:15 - 13:30 sa.2-O040 FIRst-PRIncIPles 
densIty OF states (dOs) calculatIOns OF 
cOllOIdal cdse QuantuM dOts
I. González Oliva1 and C. Rudamas1

1Laboratorio de Espectroscopia Óptica, Escuela de Física. 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El 
Salvador, Final 25 Ave. Norte, San Salvador, El Salvador, Central 
America.

 ■ 13:30 - 13:45 sa.2-O041 PhOtOluMInescence 
OF cOllOIdal cdse QuantuM dOts undeR 
lIgand eXchange
S. Alvarenga1 and C. Rudamas1

1Optical Spectroscopy Laboratory, Escuela de Fisica, Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador, 
Final 25 Ave. Norte, San Salvador, El Salvador, Central America 

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
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ROOM: MéXIcO casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

 ` 08:30 - 09:00 sa.3-O001 Invited talk tWO- and 
thRee-dIMensIOnal caRBOn MateRIals: 
FORM dOPed gRaPhene tO BIOlOgIcal 
aPPlIcatIOns OF nanOtuBes
Mauricio Terrones1 
1Department of Physics, Department of Chemistry, Department of 
Materials Science and Engineering and Center for 2-Dimensional 
& Layered Materials. The Pennsylvania State University, University 
Park, Pennsylvania 16802, USA & Institute of Carbon Science and 
Technology, Shinshu University, JAPAN.

 ` 09:00 - 09:30 sa.3-O002 Invited talk caRBOn 
nanOtuBe aeROgels: taIlORIng MechanIcal 
PROPeRtIes VIa JunctIOn MOdIFIcatIOn
Mohammad F. Islam1

1Department of Materials Science and Engineering, Carnegie 
Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA

 ■ 09:30 - 09:45 sa.3-O003 eFFect OF the 
sIlIcOn cOntent On the caRBOn nanOtuBe 
stRuctuRe
I. Zeferino-González1, A. M. Valenzuela-Muñiz1, N. 
Brodusch2, R. Gauvin2 and Y. Verde Gómez1

1TECNM / Instituto Tecnológico de Cancún, Av. Kabah Km. 3, 
Cancún, Q.R., México, 77500., 2Department of Mining and 

Materials Engineering, McGill University, 3610 University Street, 
Montréal, Québec, Canada H3A 0C5

 ■ 09:45 - 10:00 sa.3-O004 eFFect OF caRBOn 
nanOstRuctuRes On PyROlysIs OF 
POlyOleFIns
Omar Gutiérrez1

1Grupo de Investigación Alquimia, Facultad de Ciencias Exactas 
y Aplicadas, Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, 
Antioquia, Colombia.

 ` 10:00 - 10:30 sa.3-O005 Invited talk 
aPPROaches FOR desIgnIng MechanIcally 
cOMPlIant electROdes Based On hIghly 
nanOPOROus caRBOn gels
Alicia Gomis-Berenguer1, Conchi O. Ania1

1ADPOR Group, CEMHTI site HT, CNRS (UPPR3019) Univ. Orléans, 
1D Av. De la Recherche Scientifique, CS 90055, 45071 Cedex 2, 
Orléans, France

 ■ 10:30 - 10:45 sa.3-O006 stRuctuRal and 
MechanIcal PROPeRtIes OF gRaPhene 
KIRIgaMIs
Francisco A. Moura1, P. A. S. Autreto1 and Douglas 
S. Galvao1

1State University of Campinas, Campinas-SP 13083-959, Brazil

 l 11:00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Symposium A.3
nano/Meso-strUctUred 
carBon Materials: theory and 
experiMents
Patrick G. Campbell / Lawrence Livermore National Lab
Ana Karina Cuentas Gallegos / UNAM
Gleb Yushin / Georgia Institute of Technology
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 ` 12:30 - 13:00 sa.3-O007 Invited talk 
nanOPOROus caRBOn aeROgels and theIR 
aPPlIcatIOns
Jun Shen1, Xueling Wu1, Dayong Guan1, Zhihua 
Zhang1

1Shanghai Key Laboratory of Special Artificial Microstructure 
Materials and Technology, School of Physics Science & 
Engineering, Tongji University, Shanghai, 200092, China

 ■ 13:00 - 13:15 sa.3-O008 synthesIs OF ORdeRed 
caRBOnaceOus FRaMeWORKs FROM 
PORPhyRIn-Based cRystals
Hirotomo Nishihara1, Mao Ohwada1, Yoshiaki 
Matsuo2, Jun Maruyama3, Takuya kamimura4, 
Hirofumi Nobukuni4, Fumito Tani4
1Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, 
Tohoku University, 2−1−1 Katahira, Aoba, Sendai 980−8577, 
Japan 2Department of Materials Science and Chemistry, Graduate 
School of Engineering, University of Hyogo, 2167 Shosha Himeji, 
Hyogo, 671-2280, Japan, 3Environmental Technology Research 
Division, Osaka Municipal Technical Research Institute, 1-6-
50, Morinomiya, Joto-ku, Osaka 536-8553, Japan, 4Institute for 
Materials Chemistry and Engineering, Kyushu University, 744 
Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan

 ■ 13:15 - 13:30 sa.3-O009 laRge-scale 
synthesIs OF Reduced gRaPhene By 
MechanIcall MIllIng usIng aluMInIuM as 
eXFOlIan agent
IL Alonso-Lemus1, MZ Figueroa-Torres2, MT Ochoa-
Lara3, G Vargas-Gutiérrez4, FJ Rodriguez-Varela4.
1CONACYT, Cinvestav Unidad Saltillo. AV. Industria Metalúrgica 
1062, Parque Industrial Ramos Arizpe, Ramos Arizpe Coah. 
México. C.P. 29500. 2Facultad de Ingeniería Civil, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Av. Universidad s/n, Ciudad 
Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66451, 
México. 3Centro de Investigación en Materiales Avanzados 
(CIMAV S.C.). Av. Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial 
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31109, México 4Grupo 
de Sustentabilidad de Recursos Naturales y Energía. Cinvestav 
Unidad Saltillo

 ` 13:30 - 14:00 sa.3-O010 Invited talk sOMe 
theORetIcal aPPROaches tO the 
stRuctuRal Phase dIagRaM OF nanOPOROus 
caRBOns. 
L.M. Mejíıa-Mendoza1, M. Valdez-Gonzalez1, Jesús 
Muñiz1,2, U. Santiago3, A.k. Cuentas-Gallegos1, M. 
Robles1

1Instituto de Energ ı́as Renovables Universidad Nacional 
Autónoma de México, Privada Xochicalco S/N, Temixco, Morelos, 
62580, México. 2CONACYT-Universidad Nacional Auto ńoma 
de M éxico, Privada Xochicalco S/N, Temixco, Morelos, 62580, 
México, 3Departament of Physics and Astronomy, The University 
of Texas at San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, TX, 78249, 
USA.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 ` 16:00 - 16:30 sa.3-O011 Invited talk study OF 

caRBOn MOleculaR sIeVes FOR sePaRatIOn 
OF hydROcaRBOns By adsORPtIOn 
PROcesses
Vladimir Martis1, Daryl Williams12 and Daniel J. 
Burnett2 
1Surface Measurement Systems Ltd, Unit 5, Wharfside, 
Rosemont Road, London, HA0 4 PE, United Kingdom. 3Imperial 
College London, Chemical Engineering, Exhibition Road,London 
SW7 2AZ, United Kingdom. 3Surface Measurement Systems NA, 
2125 28th Street SW, Suite 1, Allentown, PA 18103, USA

 ` 16:30 - 17:00 sa.3-O012 Invited talk 
suPeRhydROPhOBIc nItROgen-dOPed 
caRBOn sPOnges
Emilio Muñoz-Sandoval1, Alejandro Javier Cortés-
López1, Roque Sánchez-Salas1, Juan Luis Fajardo-
Díaz1, Florentino López-Urías1

1Instituto Potosino de Investigación científica y tecnológico

 ■ 17:00 - 17:15 sa.3-O013 XPs and RaMan 
sPectROscOPy analysIs OF nItROgen 
InclusIOn In n-dOPed caRBOn nanOtuBes
Roque Sánchez Salas1, Florentino López-Urías1, 
Emilio Muñoz-Sandoval1
1Advanced Materials Department, IPICYT, Camino a presa San 
José 2055, Lomas 4a sección, San Luis Potosí 78216, México

 ■ 17:15 - 17:30 sa.3-O014 densIty FunctIOnal 
theORy analysIs OF ReactIVIty OF gRaPhene 
suRFaces MOdIFIed By s OR n heteROatOMs
E. Montiel Macias1,2, Y. Verde Gómez1, P. B. 
Balbuena2

1TECNM/Instituto Tecnológico de Cancún, Av. Kábah Km 3, 
Cancún Q. Roo, México, 77500. 2Department of Chemical 
Engineering, Texas A&M University, TAMU 3122, College Station, 
TX, USA, 77843

 ■ 17:30 - 17:45 sa.3-O015 stROng MId-InFRaRed 
cIRculaR dIchROIsM geneRated By 
gRaPhene nanOdIsK asseMBlIes
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X.-T. kong,1,2 R. Zhao,1 Z. Wang,1 A. O. Govorov2

1University of Electronic Science and Technology of China, 
Chengdu 610054, China. 2Ohio University, Athens, Ohio 45701, 
United States

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.3-P001 the eFFect OF PRIstIne caRBOn 

nanOtuBes On the IOnOMIcs OF MaIZe 
seedlIngs
D.k. Tiwari1, N. Dasgupta-Schubert2, L.M. 
Villaseñor-Cendejas3, T. Reinert4 and S. Alexander5

1LADiPA, El Colegio de Michoacán, La Piedad de Cavadas, 
Mich. 59370, México,2Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Mich. 58030, México, 3Instituto de Física y Matemáticas, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Mich. 58030, México,4IBMAL, Dept. of Physics, Univ. of North 
Texas, Denton, Texas 76203, USA, 5Physics Dept., South Western 
University, Georgetown, Texas 78626, USA. 

 ■ sa.3-P002 InFluence OF suRFace Metal-
catIOns FunctIOnalIZatIOn On caRBOn dOts 
PhOtOPhysIcal PROPeRtIes
Jayaramakrishnan Velusamy1, Gabriel Ramos-
Ortiz and Mario Rodríguez1

1Centro de Investigaciones en Optica A.C., Loma del Bosque 115, 
Leon, Guanajuato 37150, Mexico

 ■ sa.3-P003 stRuctuRe and OPtIcal 
PROPeRtIes OF gRaPhene QuantuM dOts 
synthesIZed By lIQuId-Phase Pulsed 
laseR aBlatIOn and theIR aPPlIcatIOn FOR 
MetallIc IOns sensIng
I.C. Novoa De León 1, J. Jhony 1, J. P. Villalón 
Hernández 1, S. Shaji 1, S. Vázquez-Rodríguez 1, N. 
García Gómez 2, S. Sepúlveda-Guzmán 1
1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 2Facultad de 
Ciencias Químicas,Universidad Autónoma de Nuevo León Av. 
Universidad s/n, Cd. Universitaria San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, 66455 (México)

 ■ sa.3-P004 study OF PROPeRtIes and 
staBIlItIes OF sMall endOhedRal 
FulleRenes M@c44 (M = sc, y, la, ti, Zr and hf)
Alan Miralrio1 and Luis Enrique Sansores1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ciudad de México, 04510, México

 ■ sa.3-P005 study OF the electROnIc 
stRuctuRe OF sMall MetallIc clusteRs, Mn 
(M = au, Pt, ag and Pd, n = 1–4) dePOsIted On 
gRaPhyne alPha.
Christian A. Celaya1, Jesús Muñiz2,3, Luis Enrique 
Sansores1

1Departamento de Materiales de Baja Dimensionalidad, 
Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Apartado, Postal 70-360,Ciudad de 
México, 04510, México. 2Instituto de Energías Renovables, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, 
Col. Centro, Temixco, Morelos CP 62580, México. 3CONACYT-
Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, 
Col. Centro, Temixco, Morelos CP 62580, México

 ■ sa.3-P006 study OF the InteRactIOn 
BetWeen an h2O MOlecule and gRaPhene- 
seMIFulleRene suRFace
Nadxiieli Delgado Jiménez1, Mónica Canales 
Lizaola1, Luis Fernando Magaña Solís1

1Instituto de Física, UNAM

 ■ sa.3-P007 cOnduct OF the PORe sIZe gROWth 
OF sMall caRBOn systeMs By actIVatIng 
theM usIng dFt
 Y.C. Esquivel Aguilar1, J.H. Pacheco Sánchez1.
1División de Estudios de Posgrado e Investigación. Instituto 
Tecnológico de Toluca. Metepec, C.P.52149. México.

 ■ sa.3-P008 PhOtOacOustIc sPectROscOPy OF 
FeW layeRs gRaPhene
J.L. Benitez1, D.Mendoza1 and R. 
Casteñeda-Guzmán1

1Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior 
S/N, Ciudad Universitaria, A. P. 70-186, C.P. 04510, Ciudad de 
México, México.

 ■ sa.3-P009 MechanIcal PROPeRtIes OF 
schWaRZItes
Cristiano F. Woellner1, Tiago Botari1, Eric Perim1, 
and Douglas S. Galvao1

1State University of Campinas, Campinas-SP 13083-959, Brazil

 ■ sa.3-P010 study OF MechanIcal and 
electRIcal PROPeRtIes OF caRBOn 
nanOtuBes FOR MultIlayeR sOlaR cells
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MONTOYA Marco Polo1, DE LA TORRE J.1, ESPARZA 
D.1, y RIVAS J. M1.
1Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de 
Ingenieria Eléctrica.

 ■ sa.3-P011 chaRacteRIZatIOn OF sds-
FunctIOnalIZed gRaPhene and gRaPhene 
OXIde sheets PROduced By gRaPhIte 
eXFOlIatIOn In aQueOus sOlutIOns usIng a 
suRFactant and cOMMeRcIal BlendeR FOR 
theIR dePOsItIOn IntO thIn FIlMs
López-Ortega1, M. Ortega-López1,2

1Departamento de Ingeniería Eléctrica-SEES, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional, No. 2508, Ciudad 
de México, C.P. 07360, México. 2Programa de Doctorado en 
Nanociencias y Nanotecnología, Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Av. 
Instituto Politécnico Nacional, No. 2508, Ciudad de México, C.P. 
07360, México

 ■ sa.3-P012 FunctIOnalIZed gRaPhene 
OXIde OBtaIned By alteRnatIVe and saFeR 
PathWays
Omar Darío Gutiérrez Flórez.1 Nancy Montes 
Valencia2

1Grupo de Investigación Alquimia, Facultad de Ciencias 
Exactas y Aplicadas, Instituto Tecnológico Metropolitano 
(Medellín-Colombia). 2Grupo de Investigación GiiEN, Facultad 
de Ingeniería, Institución Universitaria Pascual Bravo 
(Medellín-Colombia).

 ■ sa.3-P013 FunctIOnal gROuPs On the 
nanOcaRBOn allOtROPes suRFace By 
BOehM tItRatIOn: a study cOMPaRatIVe
Marlen Hernández Ortiz1; Jairo Daniel Lozano 
López2. Sergio Miguel Durón Torres2; Marisol 
Galván Valencia2, Yoxkin Estevez Martínez3; Víctor 
Manuel Castaño Meneses4

1Unidad Académica de Matemáticas, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Czda. Solidaridad y Paseo La Bufa S/N, 98060 
Zacatecas, Zac. México. 2Unidad Académica de Ciencias 
Químicas Campus Universitario Siglo XXI, Edificio 6. Km 6 
Carretera Zacatecas-Guadalajara Ejido la Escondida 98160 
Zacatecas, Zac. México. 3Departamento de Ingeniería Electrónica, 
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Carretera 
Acatlán-San Juan Ixcaquixtla km 5.5, Acatlán de Osorio, Puebla, 
México. 4Departamento de Ingeniería Molecular de Materiales, 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Boulevard 
Juriquilla No. 3001, 76230, Juriquilla, Querétaro, México.

 ■ sa.3-P014 gOMPeRtZ MOdel tO QuantIFy 
FunctIOnal gROuPs On nanOcaRBOns
Marlen Hernández Ortiz1; Leticia Adriana 
Ramírez Hernández1; Juan Martínez Ortiz1; David 
Armando Contreras Solorio2; Héctor Antonio 
Durán Muñoz3 Víctor Manuel Castaño Meneses4

1Unidad Académica de Matemáticas, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Czda. Solidaridad y Paseo La Bufa S/N, 98060 
Zacatecas, Zac. México. 2Unidad Académica de Física, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Czda. Solidaridad y 
Paseo La Bufa S/N, 98060 Zacatecas, Zac. México. 3Carrera de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Universidad 
Tecnológica del Estado de Zacatecas, Carretera Zacatecas 
Cd. Cuahutemoc Km. 5, 98601, Guadalupe, Zac. México. 

4Departamento de Ingeniería Molecular de Materiales, Centro 
de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Campus Juriquilla, Boulevard Juriquilla 
No. 3001, 76230, Juriquilla, Querétaro, México.

 ■ sa.3-P015 deVelOPMent OF caRBOn 
nanOWIRes By selF-asseMBly OF 
gRaPhene OXIde nanOsheets at the 
suRFace OF a sIlIcOn WaFeR
Ortega-Amaya1, Y. Matsumoto1,2, A. Flores-Conde 

2, M. A. Pérez-Guzmán 2, M. Ortega-López 1,2

1Sección de Electrónica del Estado Sólido, Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 2Programa de Doctorado en Nanociencias 
y Nanotecnología. Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Av. IPN 2508, 
07360, México D.F., México.

 ■ sa.3-P016 synthesIs OF gRaPhene OXIde-
lIKe nanOcOllOIds deRIVed FROM glyceROl
Rebekah I. Webster1, Angela Y. Gerard1, Jacob L. 
Shelton1 and H. Francis Webster1

1Department of Chemistry, Radford University, Radford, Virginia 
24142, USA

 ■ sa.3-P017 alteRnatIVe synthesIs OF 
gRaPhene OXIde and Reduced gRaPhene 
OXIde usIng FeW Reagents
L M Rivera1,2, A Betancur2, L M Hoyos2, A Garcia1
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 2Universidad 
Pontificia Bolivariana

 ■  sa.3-P018 hyBRId POROus caRBOn 
MateRIals deRIVed FROM cOMPOsIte OF 
huMIc acId and gRaPhene OXIde
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A. Michtchenko1, Y. M. Shulga2,3, S. A. Baskakov3, 
Y. V. Baskakova4, A.S. Lobach3, M. Volfkovich4, V. 
E. Sosenkin4, N. Y. Shulga2, Y. N. Parkhomenko2, 
Y. kumar3

1Instituto Politecnico Nacional, SEPI-ESIME-Zacatenco, Ciudad 
de Mexico, C.P. 07738, Mexico. 2National University of Science 
and Technology MISIS, Leninsky pr. 4, Moscow 119049, Russia. 
3Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy 
of Sciences, Chernogolovka 142432, Moscow Region, Russia. 
4A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, 
Russian Academy of Sciences, Leninsky pr. 31, Moscow 119071, 
Russia. eDepartment of Physics, ARSD College, University of Delhi, 
Delhi-110021, India

 ■ sa.3-P019 PhysIcOcheMIcal PROPeRtIes OF 
BIOchaR OBtaIned By sOlaR PyROlysIs
D. R. Lobato-Peralta1, A. Ayala-Cortés1 C. E. 
Arreola-Ramos1, V. H. Ramos-Sanchez2, C. A. 
Arancibia-Bulnes1, H. I. Villafán-Vidales2, A. k. 
Cuentas-Gallegos1

1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, Col. Centro, Temixco, 
Morelos CP 62580, México. 2Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas, Circuito Universitario 
s/n, Campus II, Chihuahua, Chih. México

 ■ sa.3-P020 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF cOcOnut actIVated caRBOn cOntROlled 
By calcInatIOn PROcesses
Hugo Salgado1, I. Rojas Rodriguez1, Ruben 
Velazquez-Hernandez1, A del Real2, C.F. Ramírez-
Gutierrez3, Mario E. Rodriguez-García4

1Universidad Tecnológica de Querétaro, Licenciatura en nanotec-
nología, Querétaro, Qro., México, 2Departamento de Ingeniería 
Molecular de Materiales, Centro de Física Avanzada y Tecnología 
Aplicada, Universidad Nacional Autónoma de México Campus 
Juriquilla, Querétaro, México, 3Posgrado en Ciencia e Ingeniería 
de Materiales, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Universidad Nacional Autónoma de México campus Juriquilla, 
Querétaro, México, 4Departamento de nanotecnología, Centro 
de Física Avanzada y Tecnología Aplicada,Centro de Física 
Avanzada y Tecnología Aplicada, Universidad Nacional Autónoma 
de México Campus Juriquilla, Querétaro, México

 ■ sa.3-P021 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF caRBOn deRIVed FROM 
Banana Peels FOR POssIBle use as anOde 
FOR lI BatteRIes
J. Arce-Hernández2, E. Quiroga-González2, J. L. 
Sosa-Sánchez3

1Posgrado en Dispositivos Semiconductores, Instituto de Ciencias 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2Instituto de 
Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 3Centro 
de Investigación en Dispositivos Semiconductores, Instituto de 
Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 ■ sa.3-P022 PROductIOn OF actIVated caRBOn 
FROM agaVe angustIFOlIa and theIR 
aPPlIcatIOn In suPeRcaPacItORs.
L.Chena1, M. Baas1, G. Canché2, A.k. Cuentas3 and 
D. Pacheco1

1Centro de Investigación Científica de Yucatán, Carretera Sierra 
Papacal – Chuburná Puerto, km 5. Sierra Papacal, Mérida C.P. 
97302, Yucatán, México. 2Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C. Calle 43 No. 130 Chuburná de Hidalgo, Mérida 
CP 97205, Yucatán, México. 3Instituto de Energías Renovables, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, 
Col. Centro, Temixco, CP 62580, Morelos, México.

 ■ sa.3-P023 synthesIs y chaRacteRIZatIOn 
OF MIcRO-/nanO-stRuctuRed caRBOn FOR 
suPeRcaPacItORs
D. Macías-Ferrer1, J. A. Melo-Banda1, R. Silva-
Rodrigo1, U. Páramo-García1, J.Y. Verde-Gómez2, S. 
Pacheco-Buendía3, M. Lam-Maldonado1

1División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas y Jesús Urueta 
S/N, Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 89440, 
México. 2División de Estudios de Posgrado e Investigación, 
Instituto Tecnológico de Cancún. Av. Kabah Km. 3, S/N, Cancún, 
Quintana Roo, C.P. 77500, México. 3Centro de Investigación 
en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Km 14.5 S/N car-
retera Tampico-puerto industrial Altamira C.P. 89600, Altamira 
Tamaulipas, México 

 ■ sa.3-P024 eValuatIOn OF BIOchaRs 
PROduced FROM agRIcultuRal and 
IndustRIal Wastes as electROde 
MateRIals FOR suPeRcaPacItOR cells
D.C. Martínez-Casillas1, I.L. Alonso-Lemus2, E. 
Quiroga-González3, A.k. Cuentas-Gallegos1

1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, Col. Centro, 62580 
Temixco, Morelos, México. 2CONACYT, Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados del IPN Unidad Saltillo, Av. Industria 
Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, 25900, 
Ramos Arizpe, Coah., México. 3Institute of Physics, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y Blvd. 18 Sur, 
Col. San Manuel. Building 110A, Ciudad Universitaria, 72570 
Puebla, Pue. México.
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 ■ sa.3-P025 Reduced gRaPhene OXIde / tiO2 
cOMPOsIte as anOde MateRIal FOR li IOn 
BatteRIes
G. Santamaría-Juarez1, E. Gómez-Barojas1, E. 
Quiroga-González2, and E. Sanchéz-Mora2

1CIDS-IC, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
PO Box 196, 72000 Puebla, México. 2Institute of Physics, BUAP. 
PO Box J-48, 72570 Puebla, México.

 ■ sa.3-P026 electROcheMIcal PROductIOn OF 
caRBOn MateRIals WIth hIgh caPacItance.
S. kashina1, A. Jacobo-Azuara1, M. Balleza2, MdR.
Galindo3.

1. Department of chemistry, Natural and Exact Sciences Division, 
University of Guanajuato Postal address: Noria Alta S/N; C.P. 
36050; Guanajuato, Gto., México 2. Department of physics en-
gineering, Sciences and Engineering Division, University of 
Guanajuato Postal address: Loma del Bosque 103, Lomas del 
Campestre CP 37150. León, Gto., México. 3. CONACyT cathedra, 
Natural and Exact Sciences Division, University of Guanajuato 
Postal address: Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto., 
México

 ■ sa.3-P027 study OF the use OF gRaPhIte 
nanOMateRIals FOR the ReMOVal OF 
anIOnIcs teXtIle dyes
E.H.C. Oliveira1, k. C. Vasconcelos1, F. M.Andrade1, 
D. C. S. Sales1, E. M. P. L. Freire1, M.G.Ghislandi1, 
M. N. Carvalho1, M. A. da Motta Sobrinho1

1Department of Chemical Engineering, Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), 1235 Prof. Moraes Rego Avenue, Postal 
Code 50670-901, Recife-PE, Brazil

 ■ sa.3-P028 cOMPaRatIVe OF the adsORPtIOn 
caPacIty OF gRaPhene nanOsheets FOR 
teXtIle dyes ReMOVal WIth dIFFeRent 
WaVelength.
B. S. Damasceno1, L. k. de Assis1, M. N. Carvalho2, 
E. H. C. Oliveira2, M. G. Ghislandi 1,2

1Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA), 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, BR 101 Sul, Km 
97-S/N, Cabo de Santo Agostinho, PE, Brazil 2Departamento 
de Engenharia Química, Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), 50.740-521 Recife, PE, Brazil

 ■ sa.3-P029 all-OPtIcal sWItchIng By 
RandOMly dIstRIButed netWORKs 
IntegRated By sIngle-Wall caRBOn 
nanOtuBes
M. A. Hernández-Acosta1 H. Martínez-Gutiérrez,2 C. 
Mercado-Zúñiga,3 and C. Torres-Torres1

1Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 07738, 
México 2Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 07738, México. 
3Subdirección C, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, 
Coacalco de Berriozábal, Edo. México, 55700, México

 ■ sa.3-P030 MWcnts and cnX-MWcnts as 
PhOtOtheRMal agents
A. V. Cárdenas-Muñoz1, L. A. Carrasco-Cota3, 
H. Torres-Moreno3, S. J. Castillo1, R. E. Robles-
Zepeda3, E. Muñoz-Sandoval4, J. C. Tánori-Córdova2

1Departamento de Investigación en Física, 2Departamento de 
Investigación en Polímeros y Materiales, 3Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas, Universidad de Sonora, Rosales y 
Blvd. Luis Encinas s/n, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000, Mexico; 
4División de Materiales Avanzados, Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, Camino a la Presa San José 
2055, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78216, Mexico.

 ■ sa.3-P031 PRePaRatIOn OF caRBOn 
nanOtuBes WIth hyBRIds nanOstRuctuRe 
MateRIals 
M.L. Martinez1, J. M. Juarez1, V. Valles1, M. Gomez-
Costa1, A. R. Beltramone1 
Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad 
Tecnológica Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, 
Córdoba, Argentina.

 ■ sa.3-P032 gRaPhene thIn FIlMs PRePaRed 
and MOdIFIed OntO dIFFeRent suBstRates 
By electROdePOsItIOn cOatIng, sPRay 
PyROlysIs and dIP cOatIng
J Guerrero-Contreras1, J A Galaviz-Pérez2, R Narro-
García3, R A Santillana-Marin1, M A García-Lovato4, 
A Martínez-Luevanos4, J. Santoyo Salazar5

1Nanoingredientes bioactivos S.A. de C.V., Avenida México No. 
102 Colonia Latinoamericana, C.P. 25270, Saltillo, Coahuila, 
México. 2Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División 
Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Tabasco, C.P. 
86205, México. 3Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad 
de Ingeniería, Circuito Universitario S/N, C.P. 31125 Chihuahua, 
Chih., México. 4Universidad Autónoma de Coahuila, Boulevard 
Venustiano Carranza s/n, Saltillo, Coahuila, C.P. 25280, México. 
5Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional unidad zacatenco, Av IPN 2508, Col. San 
Pedro Zacatenco, México, D.F. CP 07360
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 ■ sa.3-P033 InteRlaMInaR FRactuRe 
eValuatIOn OF cOMPOsItes ReInFORced 
WIth caRBOn nanOtuBes
Diego Venegas Vásconez1,Manuel Meléndrez 
Castro2, Claudia Carrasco Carrasco1, Carlos Medina 
Munoz1

1Universidad de Concepción

 ■ sa.3-P034 study OF the InteRactIOns 
BetWeen gRaPhene and the MaIn aMInO 
acId OF sPIdeR sIlK
Ali Fransuani Jiménez González1, Luis Fernando 
Magaña Solís1.
1Institute of Physics, UNAM. Circuito de la Investigación Científica, 
Ciudad Universitaria, CP. 04510, México, CDMX.

ROOM: MéXIcO casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

 ■ 09:00 - 09:15 sa.3-O016 desalInIZatIOn 
By electROadsORtIOn usIng caRBOn 
electROdes OBtaIned FROM cOcOnut shell
G. Soberanis-Acosta1, A. S. Ordeñana-Martínez1

1Facultad Biotecnoambiental, Ingeniería Ambiental, Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP, 21 sur 1103, 
Santiago C.P. 72410, Puebla, Pue. México

 ■ 09:15 - 09:30 sa.3-O017 gnPs-POlystyRene 
nanOcOMPOsItes WIth electRIcal 
cOnductIVIty usIng cheMIcally MOdIFIed 
nanOPaRtIcles By nOn theRMal PlasMa
Zuñiga Oviedo1, G. Arias García2, M. G. Neira2, C. A. 
Ávila Orta2, V. Cruz Delgado, G. Soria Argüello2,
1Instituto Tecnológico de Pachuca, Felipe Ángeles km 84.5 
Venta Prieta, C.P. 42083. Pachuca de Soto Hidalgo, México. 
2Centro de Investigación en Química Aplicada. Blvd. Enrique 
Reyna Hermosillo 140, San Jose los Cerritos, C.P. 25294 Saltillo, 
Coahuila, México.

 ` 09:30 - 10:00 sa.3-O018 Invited talk 
electROcheMIcal caPacItance and 
suRFace OF caRBOns In suPeRcaPacItORs
T.A. Centeno1and B. Lobato1

1Instituto Nacional del Carbón-CSIC, Apartado 73.33080 Oviedo 
(Spain)

 ` 10:00 - 10:30 sa.3-O019 Invited talk aB InItIO 
sIMulatIOns OF chaRged InteRFace eFFects 
In gRaPhene-Based suPeRcaPacItORs

Brandon C. Wood1, 
1Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA, USA

 ` 10:30 - 11:00 sa.3-O020 Invited talk stRuctuRe 
and KInetIcs OF IOns In nanOPOROus 
caRBOn suPeRcaPacItORs studIed By In sItu 
X-Ray scatteRIng and atOMIstIc MOdellIng
C. Prehal1, C. koczwara1, N. Jäckel2,3, H. 
Amenitsch4, M. A. Hartmann5, V. Presser2,3, O. 
Paris1

1Institute of Physics, Montanuniversitaet Leoben, Franz-Josef 
Straße 18, 8700 Leoben, Austria, 2INM-Leibniz Institute for 
New Materials, Campus D2 2, 66123 Saarbrücken, Germany, 
3Department of Materials Science and Engineering, Saarland 
University, Campus D2 2, 66123 Saarbrücken, Germany, 
4Institute of Inorganic Chemistry, Graz University of Technology, 
Stremayrgasse 9/IV, 8010 Graz, Austria, 5University of Vienna, 
Faculty of Physics, Boltzmanngasse 5, 1090 Vienna, Austria

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ` 12:30 - 13:00 sa.3-O021 Invited talk gRaPhene 
MateRIals FOR adVanced eneRgy stORage
Cengiz S. Ozkan1

1Mechanical Engineering Department, University of California 
Riverside

 ` 13:00 - 13:30 sa.3-O022 Invited talk POROus 
caRBOns FOR eneRgy stORage
Gleb Yushin1, 
1Georgia Institute of Technology

 ` 13:30 - 14:00 sa.3-O023 Invited talk 
hOt electROn aBsORPtIOn OF the 
electROMagnetIc WaVe In the 
suBWaVelength-stRuctuRed caRBOn 
MateRIals
Ai Du1,2, Wei Sun1,2 Mingfang Liu 1,2, Hongqiang 
Wang1.2 Xiao Xiao 1,2, Jun Shen1,2 and Bin Zhou1,2

 1Shanghai Key Laboratory of Special Artificial Microstructure 
Materials and Technology, Tongji University, Shanghai, 200092, 
China. 2School of Physics Science and Engineering, Tongji 
University, Shanghai, 200092, China

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 ` 16:00 - 16:30 sa.3-O024 Invited talk 

teMPlate synthesIs OF gRaPhene-Based 
nanOcaRBOns FOR eneRgy aPPlIcatIOns
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Takashi kyotani1, Hirotomo Nishihara1

1Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, 
Tohoku University, 2-1-1, Katahira, Aoba, Sendai,980-85770, 
Japan

 ■ 16:30 - 16:45 sa.3-O025 gROWth OF 
caRBOn nanOstRuctuRes By cVd usIng 
naPhthalene
J. M. Ambriz-Torres 1, C. J. Gutiérrez-García 1, J. J 
Contreras-Navarrete 1, F. G. Granados-Martínez 1, 
O. Hernández-Cristóbal 2, Y. Arredondo- León 2, F. 
Méndez-Ruíz 3, E. Huipe-Nava 1, L. Domratcheva-
Lvova 1.
1Posgrado en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Av. Francisco J. Mújica 
S/N, Morelia, Mich., México, 58030, ladamex@yahoo.es. 2UNAM, 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, 
Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701, Ex-Hacienda de San José 
de La Huerta, Morelia, Mich., México, 58190. 3Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Av. San Rafael 
Atlixco, N°186, Col. Vicentina, Iztapalapa, México, 09340.

 ■ 16:45 - 17:00 sa.3-O026 cheMIcal VaPOuR 
dePOsItIOn gRaPhene gROWn On dIelectRIc 
suBstRates thROugh catalyst Metals
Axel Ricardo Rodríguez Gómez1,2, Paulina Guzmán 
García Lascurain1, Carlos Borja Hernández1, Laura 
Natalia Serkovic Loli2
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510 Ciudad de 
México, México 2Instituto de Física, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510 
Ciudad de México, México

 ■ 17:00 - 17:15 sa.3-O027 MechanIcal 
PROPeRtIes OF PRIstIne and OXIdIZed 
ePItaXIal gRaPhene FIlMs: eXPeRIMents 
and dFt calculatIOns
Angelo Bongiorno1

1CUNY Graduate Center, Ph.D. Program in Physics, New York, 
NY 10016. 3CUNY Graduate Center, Ph.D. Program in Chemistry, 
New York, NY 10016.

 ■ 17:15 - 17:30 sa.3-O028 FundaMentals OF 
BIas enhance nucleatIOn/BIas enhanced 
gROWth OF ultRananOcRystallIne 
dIaMOnd FIlMs On tungsten/sIlIcOn 
suBstRates By hOt FIlaMent cVd FOR laRge 
aReas aPPlIcatIOn
Jesus J. Alcantar Peña1, Elida de Obaldia2, Jorge 
Montes1, karam kang3, M.J. Arellano-Jimenez4, J.E. 
Ortega Aguilar4, D. Berman-Mendoza1, O. Auciello5, 
Miguel J. Yacaman4

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Rosales y Luis Encinas, Hermosillo, Sonora, 83000, 
México. Department of Materials Science and Engineering, 
University of Texas at Dallas, Richardson, TX 75080, USA. 
2Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Tecnológica de 
Panamá, Panamá, República de Panamá. 3Department of bio-
medical engineering, University of Texas at Dallas, Richardson, TX 
75080, USA. 4Department of Physics and Astronomy, University of 
Texas at San Antonio, San Antonio, TX 78249, USA. 5Department 
of Materials Science and Engineering, University of Texas at 
Dallas, Richardson, TX 75080, USA.

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk
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ROOM: tuluM g JW hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Morning
 Å SESSION CHAIR: DR. JOEL MOLINA REYES

 ` 09:00 - 09:30 sa.4-O001 Invited talk detaIled 
chaRacteRIZatIOn OF ald-nanOFIlMs 
thROugh aRXPs
Alberto Herrera-Gomez1

1Cinvestav-Unidad Queretaro

 ■ 09:30 - 09:45 sa.4-O002 ReFRactIVe IndeX and 
BandgaP VaRIatIOn In al2O3-ZnO ultRathIn 
MultIlayeRs PRePaRed By atOMIc layeR 
dePOsItIOn
J. López 1,2, E. Solorio 3, H.A. Borbóon-Nuñez1,2, F.F. 
Castillón1, R. Machorro1, N. Nedev4, M.H. Farías1, 
H. Tiznado 1 
1Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 14, C.P. 22800, 
Ensenada, B.C., México. 2CONACYT-Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología Universidad Nacional Autónoma de 
México, Apdo. Postal 14, C.P. 22800, Ensenada, B.C., México. 
3Universidad Autónoma de Baja California, Km. 103 Carretera 
Tijuana-Ensenada, C.P. 22860, Ensenada, B.C., México. 4Instituto 
de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja california, Blvd. 
Benito Juárez S/N, C.P. 21280, Mexicali, B.C., México

 ■ 09:45 - 10:00 sa.4-O003 cOMPaRIsOn OF 
the eXPeRIMental caRRIeR tRansPORt 
In MIs deVIces usIng ultRa-thIn al2O3 
WIth standaRd cOnductIOn MOdels and 
sIMulatIOns FOR gate leaKage cuRRent 
and POst-MetallIZatIOn annealIng
Hector Manuel Uribe Vargas1, Joel Molina Reyes1

1National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics, 
Electronics Department.

 ■ 10:00 - 10:15 sa.4-O004 taIlORIng 
PhysIcOcheMIcal PROPeRtIes OF 
nanOstRuctuRes
David Domínguez1,3, Eduardo Murillo 1, Francisco 
Ortiz 1, Hugo Borbón2, Javier López2, Franklin 
Muñoz4, José Romo1, Mario Farías1, Alejandro 
Durán1, Roberto Machorro1, Nicola Nedev5, 
Gerardo Soto1, Hugo Tiznado1

1Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM, Km 107 
Carretera Tijuana-Ensenada s/n, Ensenada, B.C. C.P. 22800, 
Mexico, 2CONACYT-Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
UNAM, Km 107 Carretera Tijuana-Ensenada s/n, Ensenada, 
B.C. C.P. 22800, Mexico 3Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 
Instituto Tecnológico de Tijuana, Calzada Del Tecnológico 
S/N, Fraccionamiento Tomas Aquino, Tijuana, Baja California, 
Mexico 4Universidad Autónoma de Baja California, Facultad 
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Km 107 Carretera 
Transpeninsular Ensenada-Tijuana 3917, Ensenada, B.C. C.P 
22860, Mexico 5Universidad Autónoma de Baja California, 
Instituto de Ingeniería. Mexicali, B.C., Mexico

Symposium A.4
fUndaMentals, characterization 
and application of atoMic-layer 
deposited Materials
Joel Molina Reyes / National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics
Erwin Kessels / Technische Universiteit Eindhoven
Pierre Giovanni Mani Gonzalez / Universidad Autonoma de Ciudad Juarez
Jiyoung Kim / The University of Texas at Dallas
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 ■ 10:15 - 10:30 sa.4-O005 PhysIcal, cheMIcal 
and MORPhOlOgIcal chaRacteRIZatIOn OF 
ultRa-thIn haFnIuM OXIdes dePOsIted By 
ald and used as actIVe layeR In MeMRIstIVe 
deVIces
René Valderrama1, Joel Molina1

1National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics (INAOE).

 ■ 10:30 - 10:45 sa.4-O006 eFFect OF ZrO2-seed-
layeR On FeRROelectRIcIty OF hfxZr1-xO2 thIn 
FIlM FOR MeMORy aPPlIcatIOns
Takashi Onaya1, 2, Toshihide Nabatame2, 

3, kazunori kurishima1, 2, Naomi Sawamoto1, 
Akihiko Ohi2, Naoki Ikeda2, Toyohiro Chikyow2, 
and Atsushi Ogura1

1Meiji University, 1-1-1 Higashimita, Tama-ku, Kawasaki, 
Kanagawa 214-8571, Japan. 2National Institute for Materials 
Science (NIMS), 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044, Japan. 
3CREST, Japan Science and Technology Agency (JST), Kawaguchi 
Center Building 4-1-8, Honcho, Kawaguchi, Saitama 332-0012, 
Japan.

 ■ 10:45 - 11:00 sa.4-O007 densIty OF 
nanOMetRIcally thIn aMORPhOus ald 
dePOsIted FIlMs VaRIes By thIcKness
Yael Etinger-Geller1, Alex katsman1, Boaz Pokroy1

1Department of Materials Science and Engineering, and the 
Russell Berrie Nanotechnology Institute, Technion Israel Institute 
of Technology, 3200003 Haifa, Israel

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Midday
 Å SESSION CHAIR: PROF. JIYOUNG KIM

 ` 12:30 - 13:00 sa.4-O008 Invited talk ResIstIVe 
sWItchIng chaRacteRIstIcs In MeMRIstORs 
WIth al2O3-tiO2 BIlayeRs 
Toshihide Nabatame1, 2

1National Institute for Materials Science (NIMS), 1-1 Namiki, 
Tsukuba, Ibaraki 305-0044, Japan, 2CREST, Japan Science and 
Technology Agency (JST), Kawaguchi Center Building 4-1-8, 
Honcho, Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan

 ■ 13:00 - 13:15 sa.4-O009 ResIstIVe sWItchIng 
PeRFORMance OF eMeRgent RRaM deVIces 

and Its cORRelatIOn tO the OXygen 
MOdulatIOn By ald OF 4nM haFnIuM OXIdes
René Valderrama1, Joel Molina1

1National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics (INAOE).

 ■ 13:15 - 13:30 sa.4-O010 ResOnant tunnelIng 
In MIIIs deVIces Based On QuantuM Well 
FORMatIOn In ultRa-thIn hIgh-K OXIdes 
dePOsIted By ald
Hector Manuel Uribe Vargas1, Joel Molina Reyes1

1National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics, 
Electronics Department.
Luis Enrique Erro No.1, Santa Maria Tonantzintla, Puebla. C.P. 
72840. Mexico

 ■ 13:30 - 13:45 sa.4-O011 MOdelIng OF suRFace 
cOVeRage tIMe FOR hfO2 FIlMs On si (100) 
suBstRates By ald
P.G. Mani-Gonzalez1, I. Cabrera-Munguia1, M.M.M. 
Contreras-Turrubiartes3, P.E. Garcia-Casillas1, J.L. 
Enriquez-Carrejo1, M. A. Melendez-Lira2, M.A. 
Ramos-Murillo1, E. Lopez-Luna3

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Departamento de Física y 
Matemáticas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ave. Del 
Charro 450, Cd. Juárez. C.P. 32310, Chihuahua, México. 2Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Departamento de Física. 3Coordinación para la 
Innovación y Aplicación de la Ciencia y la tecnología (CIACyT), 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Sierra Leona 550, 
Lomas 2ª Secc, C.P. 78210, S.L.P México

 ■ 13:45 - 14:00 sa.4-O012 cad sIMulatIOn, 
PROcessIng and chaRacteRIZatIOn OF 
schOttKy-BaRRIeR MOsFet deVIces Based 
On Metal gate/hIgh-K MateRIals
Omar López1, Joel Molina1

1National Institute for Astrophysics, Optics and electronics 
(INAOE), Tonantzintla, Puebla, 72000, Mexico

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Evening
 Å SESSION CHAIR: DR. PIERRE G. MANI

 ` 16:00 - 16:30 sa.4-O013 Invited talk RelIaBIlIty 
challenges FOR the QualIFIcatIOn OF 
leadIng edge cMOs technOlOgIes
Fernando Guarín Ph.D1 
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1IEEE Fellow. Distinguished Member of technical Staff. 
GlobalFoundries East Fishkill, NY. USA

 ■ 16:30 - 16:45 sa.4-O014 atOMIc-layeR 
dePOsItIOn (ald) OF nanOstRuctuRed 
Metal-OXIdes FOR the ReseaRch & 
deVelOPMent OF adVanced lOgIc, MeMORy 
and sensIng technOlOgIes
Joel Molina1

1National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics

 ■ 16:45 - 17:00 sa.4-O015 MagnetIc and 
electRIcal chaRacteRIZatIOn OF nIcKel-
RIch niFe thIn FIlMs and nanOtuBes 
synthesIZed By ald
A. Espejo1,2, R. Zierold2, J. Gooth2,3, J. Dendooven4, 
C. Detavernier4, J. Escrig1, k. Nielsch2,5

1Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 9170124, Chile. 
2Universitat Hamburg, Hamburg, D-20335, Germany. 3IBM 
Research-Zurich, Ruschlikon, 8803, Switzerland. 4Ghent 
University, Ghent, B-9000, Belgium. 5IFW Dresden, Dresden, 
D-01069, Germany

 ■ 17:00 - 17:15 sa.4-O016 usIng thIn al2O3 FIlMs 
as sensItIVe layeRs FOR Ph detectIOn In 
IOn-sensItIVe caPacItIVe deVIces
J. Molina 1, B.M. Perez 1
1 National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics

 ■ 17:15 - 17:30 sa.4-O017 hF OXIde Based 
FeRROelectRIc thIn FIlMs FaBRIcated By 
atOMIc layeR dePOsItIOn
Jiyoung kim1, 
1The University of Texas at Dallas, Richardson, TX 75080, USA

 ■ 17:30 - 17:45 sa.4-O018 ePItaXIal gROWth OF 
ZnO layeR On algan/gan heteROstRuctuRe 
VIa atOMIc layeR dePOsItIOn
X. Meng1, S.J. kim, Y.-C. Byun, J.-G. Lee, J. kim
1Department of Electrical Engineering, The University of Texas 
at Dallas, Richardson, Texas 75080, USA. 2Department of 
Materials Science and Engineering, The University of Texas at 
Dallas, Richardson, Texas 75080, USA. 3ASM America, Phoenix, 
Arizona 85034, USA, 4Department of Electrical and Computer 
Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, South 
Korea. 5Department of Materials Science and Engineering, The 
University of Texas at Dallas, Richardson, Texas 75080, USA

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.4-P001 gROWth OF hfO2 On sIlIcOn 

WaFeRs cOMBInIng theRMal ald and 
PlasMa-enhanced ald: an IMPROVeMent OF 
ald technIQue
M.A. Martínez-Puente1, J.A. López-Medina1, H. 
Tiznado-Vázquez2, E. Martínez-Guerra3

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados Unidad 
Monterrey, Nuevo León 66600, México. 2Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Baja California 22860, México. 3Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados Unidad Monterrey, Nuevo León 66600, 
México

 ■ sa.4-P002 OPtIcal PROPeRtIes In al2O3-y2O3 
dIelectRIc ultRathIn MultIlayeR stacKs 
gROWn By atOMIc layeR dePOsItIOn
López1,2, H.A. Borbón-Nuñez1,2, E. G. Lizarraga – 
Medina4, E. Murillo2, R. Machorro2, N. Nedev3, H. 
Marquez4, M.H. Farías2, H. Tiznado2 and G. Soto2

1CONACyT-Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 14, 
C.P. 22800, Ensenada, B.C. – México. 2Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Apdo. Postal 14, C.P. 22800, Ensenada, B.C. – México. 
3Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de 
Ingeniería, Blvd. Benito Juárez s/n, C.P. 21280 Mexicali, B. C., 
México. 4Centro de Investigación Científica y Educación Superior 
de Ensenada-CICESE, Ensenada 22860, México.

 ■ sa.4-P003 InFluence OF the MOleculaR 
stRuctuRe OF tItanIuM and OXygen 
PRecuRsORs On the gROWth OF tiO2 thIn 
FIlMs By atOMIc layeR dePOsItIOn
A. Romero1, J. Molina 1
1National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics

 ■ sa.4-P004 atOMIc layeR dePOsItIOn OF 
BInaRy Metal OXIdes On tItanIuM dIOXIde 
nanOtuBes suBstRates 
A. Romero1, J. Molina 1
1National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics

 ■ sa.4-P005 WateR desalInatIOn tReatMent 
acROss gRaPhene OXIde FIlM
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Roque Sánchez Salas1,2, Florentino López Urías1, 
Emilio Muñoz Sandoval1, Rodolfo Cruz Silva2, 
Takeuchi kenji2, Morinobu Endo2, Aarón Morelos 
Gómez2

1Advanced Materials Department, IPICYT, Camino a presa San 
José 2055, Lomas 4a sección, San Luis Potosí 78216, México. 

2Global Aqua Innovation Center, Shinshu University, 4-17-1 
Wakasato, Nagano 380-8553, Japan

 ■ sa.4-P006 desIgn, asseMBly and cOntROl OF 
an atOMIc layeR dePOsItIOn systeM (ald)
H. Leos-Mendez1, Mario E. Ruelas Corral1, P.G 
Mani-Gonzalez1, J. Hernández-Paz,1 J. T. Elizalde-
Galindo,1 J. R. Farias1.
1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, Departamento de Física y Matemáticas, Ave. Del 
Charro Cd. Juárez, Chihuahua, 32310.

 ■ sa.4-P007 gROWth OF IndIuM-gallIuM-ZInc 
OXIde FOR thIn FIlM caPacItORs Based On a 
PlasMa enhanced atOMIc layeR dePOsItIOn 
technIQue
L.J. Martínez Soto1, J.J. Alvarado1, S. Alcántara1, R. 
Romano1, J.I. Mejía2, D. Arreaga3.
1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, Av. 
San Claudio y 14 Sur C. U. Edif. IC-5, Col. San Manuel. Puebla, 
Puebla, México C.P. 72570. 2Department of Materials Science 
& Engineering, University of Texas at Dallas, RL10 800 West 
Campbell Road, Richardson, United States, TX 75080. 3Ares 
Materials, RL10 800 West Campbell Road, Richardson, United 
States, TX 75080.

 ■ sa.4-P008 cad sIMulatIOn, PROcessIng 
and chaRacteRIZatIOn OF Metal-
seMIcOnductOR stRuctuRes WIth siOx as 
InteRFacIal layeR FOR schOttKy BaRRIeR 
MOdulatIOn
Omar López1, Joel Molina1

1National Institute for Astrophysics, Optics and electronics 
(INAOE), Tonantzintla, Puebla, 72000, Mexico

 ■ sa.4-P009 adsORPtIOn and dIssOcIatIOn 
OF tetRaKIs(dIMethylaMIdO)tItanIuM On 
sI(001) teRMInated Oh- at suRFace: a study 
OF the dFt.
Reyna Méndez Camacho1, Esteban Cruz 
Hernández1, and Pierre Giovanni Mani González2.
1Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la 
Technología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Sierra 
Leona 550, Lomas 2ª Secc C.P. 78210 S.L.P., México. 2Instituto de 

Ingeniería y Tecnología, Departamento de Física y Matemáticas, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ave. Del Charro 450, 
Cd. Juárez. C.P. 32310, Chihuahua, México.

 ■ sa.4-P010 analysIs and sIMulatIOn OF al2O3 
dePOsIted as cOatIng FOR sOlaR cells By 
ald
J.A. Hernández-Márquez,1 R. Brito-Hurtado2, M. 
Cortez-Valadez3, J.L. Enriquez-Carrejo4, M. Ramos-
Murillo4, P. G. Mani-González4.
1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Departamento de 
Ingeniería Industrial y Manufactura, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Ave. Del Charro 450, Cd. Juárez. C.P. 32310, 
Chihuahua, México. 2Departamento de Investigación en Física, 
Universidad de Sonora, Apdo. Postal 5-88, 83190, Hermosillo, 
México. 3CONACYT-Departamento de Investigación en Física, 
Universidad de Sonora, Apdo. Postal 5-88, 83190, Hermosillo, 
México. 4Instituto de Ingeniería y Tecnología, Departamento de 
Física y Matemáticas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Ave. Del Charro 450, Cd. Juárez. C.P. 32310, Chihuahua, México.

 ■ sa.4-P011 gROWth OF gan FIlMs By the 
atOMIc layeR dePOsItIOn
M.M. Contreras-Turrubiartes 1, P.G. Mani-
Gonzalez2 E. López-Luna 1

1 Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Sierra 
Leona #550, Col. Lomas 2a., 78210 San Luis Potosí, SLP, México. 
2Instituto de Ingeniería y Tecnología, Departamento de Física y 
Matemáticas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ave. Del 
Charro 450, Cd. Juárez. C.P. 32310, Chihuahua, México.

 ■ sa.4-P012 OPtOelectROnIc FIlteR BehaVIOR 
OF ZnO/al2O3 nanOlaMInates gROWn By 
atOMIc layeR dePOsItIOn
F. Romo-García1, H. J. Higuera-Valenzuela1, D. 
Berman-Mendoza1, A. Ramos-Carrazco1, H. 
Tiznado2, O. E. Contreras2, R. Garcia-Gutierrez2

1Universidad de Sonora, 2Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México

 ■ sa.4-P013 In-sItu MechanIcal 
chaRacteRIZatIOn OF ReBaR gRaPhene
Emily Hacopian1, Yingchao Yang1, Yilun Li2, Bo Ni3, 
Xing Li1,4, Hua Guo1, Huajian Gao3, James Tour1,2,5, 
and Jun Lou1

1Department of Materials Science and NanoEngineering, 
Rice University, 6100 Main Street, Houston, TX 77005, USA. 
2Department of Chemistry, Rice University, 6100 Main Street, 
Houston, TX 77005, USA. 3School of Engineering, Brown 
University, 182 Hope Street, Providence, RI 02912, USA. 4Key 
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Laboratory for the Physics and Chemistry of Nanodevices and 
Department of Electronics, Peking University, Beijing 100871, P. 
R. China. 5NanoCarbon Center, Rice University, 6100 Main Street, 
Houston, TX 77005, USA

 ■ sa.4-P014 eValuatIOn OF gRaPhene OXIde 
PROPeRtIes as cOPPeR cOatIng
S.D. Torres-Landa1, Diego Seuret Jiménez1, C. 
Menchaca1, J. Uruchurtu1

1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAP)- Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
(UAEM), Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62209 Cuernavaca, 
Morelos, México

 ■ sa.4-P015 aRXPs chaRacteRIZatIOn OF thIn 
ald-haFnIa FIlMs tReated WIth ReMOte 
nItROgen PlasMa 
J.A. Torres-Ochoa1, O. Cortazar-Martinez1, C. 
L. Gomez-Muñoz1, D. F. Mulato-Gomez1, Y.L. 
Chipatecua-Godoy1, J. Raboño-Borbolla1, A. 
DeLuna-Bugallo1 and A. Herrera-Gomez1.
1Cinvestav-Unidad Queretaro. Department of Materials, 
Querétaro, Querétaro, 76230. México.

 ■ sa.4-P016 electRIcal PeRFORMance OF 
tin/hfO2/si(100) and tin/hfO2-xnx/si(100) MOs 
deVIces aFteR sOFt nItRIdatIOn
Orlando Cortazar-Martínez1, Jorge Alejandro 
Torres-Ochoa1, Celia Lizeth Gomez-Muñoz1, Yuri 
Lizbeth Chipatecua-Godoy1, Andrés de Luna-
Bugallo1, Gabriela Molar-Velazquez1, Alberto 
Herrera-Gomez1

1CINVESTAV-Unidad Querétaro, Querétaro, Qro. 76230, México

 ■ sa.4-P017 IMPROVIng OXIdatIOn ResIstance 
OF nanOstRuctuRes
David Domínguez1,3, Francisco Ortiz1, Eduardo 
Murillo1, Hugo Borbón2, Javier López2, Franklin 
Muñoz4, José Romo1, Mario Farías1, Gerardo Soto1, 
Hugo Tiznado1

1Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM, Km 107 
Carretera Tijuana-Ensenada s/n, Ensenada, B.C. C.P. 22800, 
Mexico. 2CONACYT-Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
UNAM, Km 107 Carretera Tijuana-Ensenada s/n, Ensenada, 
B.C. C.P. 22800, Mexico 3Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 
Instituto Tecnológico de Tijuana, Calzada Del Tecnológico S/N, 
Fraccionamiento Tomas Aquino, Tijuana, Baja California, Mexico 
4Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño. Km 107 Carretera Transpeninsular 
Ensenada-Tijuana 3917, Ensenada, B.C. C.P 22860, Mexico 

 ■ sa.4-P018 FaBRIcatIOn OF hOllOW tiO2 
nanOtuBes thROugh atOMIc layeR 
dePOsItIOn and MWcnt teMPlates
H.A. Borbón-Nuñez1, D. Dominguez1 F. Muñoz-
Muñoz2, J.Lopez1, J. Romo-Herrera1, G. Soto1, 
H.Tiznado1
1CONACYT-Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM, 
Km 107 Carretera Tijuana-Ensenada s/n, Ensenada, B.C. C.P. 
22800, Mexico. 2Universidad Autónoma de Baja California, 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Km 107 Carretera 
Transpeninsular Ensenada-Tijuana 3917, Ensenada, B.C. C.P 
22860, Mexico

 ■ sa.4-P019 FaBRIcatIOn OF gRaPhene Fets 
and theIR chaRacteRIZatIOn WIth RaMan 
and KelVIn PROBe FORce MIcROscOPy
G. Luna-Amador1, J. V. Escobar1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
P.O. Box 20-364, Mexico City 01000, Mexico

 ■ sa.4-P020 deWettIng OF ni thIn FIlMs 
OBtaIned By ald due tO the theRMal 
ReductIOn PROcess: VaRIatIOn OF the 
thIcKnesses
Daniela Alburquenque1, Claudia Arenas1, Felipe 
Tejo1, Alejandro Pereira2 and Juan Escrig,1,2

1Departamento de Física, Universidad de Santiago de Chile, 
9170124 Santiago, Chile. 2Center for the Development of 
Nanoscience and Nanotechnology, 9170124 Santiago, Chile.

 ■ sa.4-P021 stRuctuRal and MagnetIc 
PROPeRtIes OF cOO and cO thIn FIlMs 
PRePaRed By atOMIc layeR dePOsItIOn
D. Alburquenque1, V. Bracamonte2, A. Pereira3, J. 
Escrig1,3

1Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. 2Facultad 
de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF). 
Universidad Nacional de Córdoba. IFEG, CONICET. Medina 
Allende s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. 3Center 
for the Development of Nanoscience and Nanotechnology, 
Santiago, Chile.

 ■ sa.4-P022 sOlId-state-BatteRy Based 
On the MOdulatIOn OF OXygen Vacancy 
densItIes WIthIn y2O3-staBIlIZed ZrO2 (ysZ) 
dePOsIted By ald
Joel Molina1, Hugo Tiznado2 

1National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics. 
2Centro de Nanociencias y Nanotecnologia (CNyN-UNAM)
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 ■ sa.4-P023 hfO2-tiO2 gROWth By atOMIc 
PaRtIal layeR dePOsItIOn. a nOVel 
technIQue tO tune PROPeRtIes In a sIngle 
atOMIc layeR
H. Hernández-Arriaga1 E. López-Luna1 E. Martínez-
Guerra2PierrePierre-Giovanni Mani-Gonzalez3M.M. 
Turrubiartes1A.G. Rodríguez1 M.A. Vidal1
1Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia 
y Tecnología (CIACyT), Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), Álvaro Obregón 64, 78000 San Luis Potosí, 
México 2Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C., 
Unidad Monterrey-PIIT, Apodaca, Nuevo León 66600, México c 

Departamento de Física y Matemáticas, Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ave. Del 
Charro 450, Cd. Juarez C.P. 32310, Chihuahua, México

 ■ sa.4-P024 In-sItu ald dIethylZInc (deZ) 
suRFace PassIVatIOn On In0.53ga0.47as MOs 
deVIces
X. Meng1, S.J. kim2, J.-G. Lee3, Y.-C. Byun4, J. kim2

1Department of Electrical Engineering, The University of Texas at 
Dallas, Richardson, Texas 75080, USA. 2Department of Materials 
Science and Engineering, The University of Texas at Dallas, 
Richardson, Texas 75080, USA. 3Department of Electrical and 
Computer Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, 
South Korea. ASM America, Phoenix, Arizona 85034, USA

 ■ sa.4-P025 hyBRId ORganIc-InORganIc tOP 
gate dIelectRIc dePOsIted By MOleculaR 
atOMIc layeR dePOsItIOn (Mald) FOR 2d Mos2 
tRansIstORs
Jaebeom Lee1, Lanxia Cheng1, Arul Ravichandran1, 
Antonio T. Lucero1, Joy S. Lee1, Jiyoung kim1, 
1The University of Texas at Dallas, Richardson, TX 75080, USA
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ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.5-P001 gRaPhene FIlMs decORated WIth 

euROPIuM
V.J. Cedeño Garcidueñas1, R. Rangel Segura2, P. 
Bartolo Pérez3, J.J. Alvarado Gil4 D.H. Galván 
Martínez5, M. García Méndez6

1,2División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería 
Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, Michoacán. C.P. 58030, México. 3,4Departamento de 
Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yucatán, C.P.97310, 
México. 5Departamento de Fisicoquímica de Nanomateriales, 
CNyN UNAM, Ensenada, B.C., C.P.22800, México. 6Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66451.

 ■ sa.5-P002 ReVeRsIBle MOdulatIOn OF 
electRIcal PROPeRtIes OF tungsten 
dIsulFIdes
Sang-Soo Chee1, Moon-Ho Ham1

1School of Materials Science and Engineering, Gwangju Institute 
of Science and Technology, Gwangju 61005, Republic of Korea

 ■ sa.5-P003 gROWth and chaRacteRIZatIOn OF 
sIngle and MultIPle Mos2 layeRs
Hernández Vázquez1, M. Flores Salazar1, C. Baeza 
Chavez2 and Andrés de Luna Bugallo1

1CINVESTAV Querétaro, México Libramiento Norponiente 2000, 
Fraccionamiento Real de juriquilla, 76230 Santiago de Querétaro, 
Qro. 2Falcultad de Química UAQ Cerro de Las Campanas, s/n, Las 
Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, QRO.

 ■ sa.5-P004 Phase RelatIOns and tRansItIOns 
In the systeM gase-gas-gate
M.M. Asadov1, A.N. Mammadov1

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113

 ■ sa.5-P005 Mos2 thIn FIlMs PRePaRed By 
sulFuRIZatIOn
M. Sojková1, M. Hulman1, Š. Chromik1, E. 
Dobročka1, P. Hutár1, D. Machajdík1,2, A. P. kobzev2

1Institute of Electrical Engineering, SAS, Dúbravská cesta 9, 841 
04 Bratislava, Slovakia 2Joint Institute for Nuclear Research, 
Dubna, Moscow Region, Russia

 ■ sa.5-P006 cVd gROWth and 
chaRacteRIZatIOn OF Ws2 MOnOlayeRs 
MOnOlayeRs usIng alKalI Metal halIdes as 
PRecuRsORs
M. Flores Salazar1, M. Hernández Vazquez1, C. 
Baeza Chavez2 and Andrés de Luna Bugallo1

1CINVESTAV Querétaro, México Libramiento Norponiente 2000, 
Fraccionamiento Real de Juriquilla, 76230 Santiago de Querétaro, 
Qro. 2Falcultad de Química UAQ Cerro de Las Campanas, s/n, Las 
Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, QRO

 ■ sa.5-P007 PhOsPhORene BucKlIng 
eXPlaIned By the PseudO Jahn-telleR 
eFFect 
J.R. Soto Mercado1, B. Molina Brito1, and J J. 
Castro Hernández2

1Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Apdo. Post.70-646, 04510, 
México D. F., México, 2Departamento de Física, CINVESTAV del 
IPN, Apdo. Post. 14-740, 07000, México D.F., México

Symposium A.5
inorganic analogUes  
to graphene
David Mandrus / University of Tennessee
Zhixian Zhou / Wayne State University
Di Xiao / Carnegie Mellon University
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 ■ sa.5-P008 Reduced gRaPhene OXIde study In 
POlyMeR nanOcOMPOsItes.
Juan Mendez Ramirez1,2 Victor Hugo Castrejon 
Sanchez1. Ma. De Los Angeles Enriquez Perez1. 
Gerardo Villa Sanchez1. Miguel Mayorga Rojas3

1Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Carretera 
Toluca-Atlacomulco K. M. 44.8, Ejido de San Juan y San 
Agustin, C. P. 50700, Jocotitlán, Estado de Mexico. 2Unidad 
Profesional Académica de Atlacomulco, km. 60, Carretera 
Toluca-Atlacomulco, C.P. 50450, Atlacomulco, Estado de México. 
3Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Av. Instituto Literario 100, Colonia Centro, Toluca C.P. 
50000, Mexico

 ■ sa.5-P009 theRMal chaRacteRIZatIOn 
OF Mos2 and Ws2 MOnO/FeW layeRs usIng 
scannIng theRMal MIcROscOPy (sthM)
M. Frausto-Avila1, J. M. Yañez-Limón1, A. De 
Luna-Bugallo1.
1CINVESTAV-Unidad Querétaro, Libramiento Norponiente #2000, 
Fracc. Real de Juriquilla. C.P. 76230 Querétaro, QRO., México.

 ■ sa.5-P010 electRIc and theRMOelectRIc 
tRansPORt In IOn-gated BlacK PhOsPhORus
Y. Saito1, T. Iizuka1, Y. Iwasa1,2

1Department of Applied Physics, The University of Tokyo, Tokyo 
113-8656, Japan 2Center for Emergent Materials Science (CEMS), 
RIKEN, Wako 351-0198, Japan

 ■ sa.5-P011 cIRculaRly POlaRIZed 
electROluMInescence In tRansItIOn Metal 
dIchalcOgenIdes
M. Onga1

, Y. J. Zhang2,3, R. Suzuki1, Y. Iwasa1,4

1Univ. of Tokyo, 2Osaka Univ., 3Max-Plank-Inst., 4CEMS RIKEN; 
Corresponding address: Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-
8656, Japan

 ■ sa.5-P012 InFluence OF cRyOMIlled 
heXagOnal BOROn nItRIde On theRMal and 
MechanIcal PROPeRtIes OF POlyPROPylene 
cOMPOsItes FIlMs
J. L. Aceval-Davila1, G.A. Ramírez-Rico1, S. 
Sepulveda-Guzman1, N. Garcia-Gomez1, S. Shaji1, S. 
Vazquez-Rodriguez1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León

ROOM: Maya II casaMagna hOtel 
thuRsday, august 24

Session: Morning Session 
 Å SESSION CHAIR: TBD

 ` 08:15 - 08:45 sa.5-O001 Invited talk 
engIneeRIng MultIFunctIOnal tWO 
dIMensIOnal MateRIals
Jun Lou1

1Department of Materials Science and NanoEngineering,. Rice 
University, Houston, Texas 77005, USA

 ■ 08:45 - 09:00 sa.5-O002 synthesIs OF 
cRystallIne snse2 thIn FIlMs By Pulsed 
laseR dePOsItIOn
M.I Serna 1, S. Nam 2, S MN Hassam1, L. 
Elbouanani 1, H. Choi 2, H.N Alshareef 3, M. 
Minary3, M.A Quevedo 1
1Materials Science and Engineering Department, The University 
of Texas at Dallas 2Department of Advanced Materials 
Engineering, Kookmin University, Seoul, Korea (the Republic of). 
3Mechanical Engineering Department, The University of Texas 
at Dallas 4Core Labs, King Abdullah University of Science and 
Technology (KAUST), Thuwal, Saudi Arabia

 ` 09:00 - 09:30 sa.5-O003 Invited talk BOttOM-uP 
undeRstandIng layeRed FeRROelectRIc 
thIOPhOsPhates – a unIQue challenge FOR 
scannIng PROBe MethOds tOWaRd cOMPleX 
2d MateRIals and InteRFaces
P. Maksymovych1

1Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National 
Laboratory, Oak Ridge, TN, 37831

 ■ 09:30 - 09:45 sa.5-O004 cRystal gROWth 
and MagnetIc PROPeRtIes OF Metal 
PhOsPhORus tRI-chalcOgenIdes
A.V. Haglund1. D. Mandrus1

1Materials Science and Engineering Department, University of 
Tennessee, Knoxville, 37996, TN, USA

 ` 10:00 - 10:30 sa.5-O005 Invited talk One-
dIMensIOnal Van deR Waals nanOMateRIal: 
telluRIuM
Peide Ye1

1School of Electrical and Computer Engineering, Purdue 
University
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 ` 10:30 - 11:00 sa.5-O006 Invited talk unusual 
2d seMIcOnductORs BeyOnd gRaPhene: an 
InsIght FROM theORy
David Tománek1

1Physics and Astronomy Department, Michigan State University, 
East Lansing, MI 48824, USA

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

Session: Mid-day Session
 Å SESSION CHAIR: TBD

 ■ 12:30 - 12:45 sa.5-O007 IOn-gated 2d 
cRystallIne suPeRcOnductORs WIth 
BROKen InVeRsIOn syMMetRy
Y. Saito1, Y. M. Itahashi1, T. Ideue1, Y. Iwasa1,2

1Department of Applied Physics, The University of Tokyo, Tokyo 
113-8656, Japan 2Center for Emergent Materials Science (CEMS), 
RIKEN, Wako 351-0198, Japan

 ` 12:45 - 13:15 sa.5-O008 Invited talk QuantuM 
Metal and IsIng suPeRcOnductIVIty 
In tWO-dIMensIOnal tRansItIOn Metal 
dIchalcOgenIdes
S. de la Barrera1, M. Sinko1, D. Gopalan1 and B.M. 
Hunt 1
1Carnegie Mellon University

 ■ 13:15 - 13:30 sa.5-O009 OBseRVatIOn OF the 
eXcItOnIc hall eFFect In MOnOlayeR Mos2

M. Onga1
, Y. J. Zhang2,3, T. Ideue1, Y. Iwasa1,4

1Univ. of Tokyo, 2Osaka Univ., 3Max-Plank-Inst., 4CEMS RIKEN; 
Corresponding address: Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-
8656, Japan

 ` 13:30 - 14:00 sa.5-O010 Invited talk 
tWO-dIMensIOnal MateRIals Based 
PhOtOdetectORs FOR PROBIng lIght-
scatteRIng PROPeRtIes OF PhOtOnIc 
stRuctuRes
Ya-Qiong Xu1, 
1Departments of Electrical Engineering & Computer Science and 
Physics & Astronomy, Vanderbilt University

 ■ 14:00 - 14:15 sa.5-O011 PhOtOcuRRent 
BehaVIOR FOR tWO dIMensIOnal tRansItIOn 
Metal dIchalcOgenIdes By Pulsed laseR 
dePOsItIOn

L. El Bouanani1, M. Serna1, S. Hasan1, M. 
Quevedo-Lopez1

1The University of Texas at Dallas

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Afternoon Session 
 Å SESSION CHAIR: TBD

 ` 16:00 - 16:30 sa.5-O012 Invited talk OPtIcal 
InsIghts IntO 2d MagnetIc MateRIals
k.S Burch1

1Boston College

 ■ 16:30 - 16:45 sa.5-O013 lOng-Range MagnetIc 
InteRactIOns and helIcal ORdeR In 
tRansItIOn Metal dIchalcOgenIde lateRal 
heteROstRuctuRes
O. Ávalos-Ovando1, D. Mastrogiuseppe2, and S. E. 
Ulloa1

1Department of Physics & Astronomy, and Nanoscale and 
Quantum Phenomena Institute, Ohio University, Athens, OH 
45701, USA. 2Instituto de Física Rosario (CONICET), 2000 Rosario, 
Argentina

 ` 16:45 - 17:15 sa.5-O014 Invited talk 
sPectROscOPy OF sIngle and FeW layeR 
MateRIals FROM MagnetIc Van deR Waals 
sOlIds
J. L. Musfeldt1, D. G. Mandrus1, S. M. McGill2
1University of Tennessee, 2National High Magnetic Field 
Laboratory

 ■ 17:15 - 17:30 sa.5-O015 electROnIc and 
OPtIcal PROPeRtIes OF sIngle and FeW-
layeR Rucl3
Boyi Zhou1, Rui He2, Erik A. Henriksen1 
1Washington University in St. Louis, 2University of Northern Iowa, 

 ` 17:30 - 18:00 sa.5-O016 Invited talk RaMan 
sPectROscOPy In nOVel 2d MateRIals
Marcos A. Pimenta1

1Departamento de Fisica, UFMG, Belo Horizonte, Brasil

 ■ 18:00 - 18:15 sa.5-O017 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF MOs2-Ws2 sIngle and 
BIlayeR allOys
Flores Salazar1, C. Baeza Chavez2,M. Hernandez 
Vazquez1, V. Arellano Arreola1 and Andres de Luna 
Bugallo1
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1CINVESTAV Queretaro, Mexico Libramiento Norponiente 2000, 
Fraccionamiento Real de juriquilla, 76230 Santiago de Querétaro, 
Qro. 2Falcultad de Química UAQ Cerro de Las Campanas, s/n, Las 
Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, QRO
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ROOM: MéXIcO casaMagna hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Micro-Nanofabrication  
of Labs-On-A-Chip and Biomedical 
devices

 Å SESSION CHAIR: SHANE BOWEN

 ` 09:00 - 09:30 sa.6-O001 Invited talk lOW cOst 
all-PlastIc laB-On-a-chIP systeMs WIth 
suB-100 nM lateRal dIMensIOns
Alicia C Johansson1, Theodor Nielsen1, Niklas 
Hansson1, Maksim Zalkovskij1, Lasse H Thamdrup1, 
Andrej Mironov1, Tobias Hedegaard Bro1, Anders 
kristensen2, Rodolphe Marie2, Marie Pødenphant2, 
Darmin Catak2, Marco Matteucci2, Rafael 
Taboryski2, Brian Bilenberg1

1NIL Technology ApS, Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby, 
Denmark 2DTU Nanotech, Technical University of Denmark (DTU), 
Oersteds Plads 345, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark.bb@nilt.
com

 ■ 09:30 - 09:45 sa.6-O002 FaBRIcatIOn 
and chaRacteRIZatIOn OF lOW-cOst 
MIcROFludIc deVIces FOR electROPhOResIs 
and dIelectROPhOResIs aPPlIcatIOn

Christopher Espinoza-Araya1, Pablo Gómez-Rivera1, 
Fernando Alvarado-Hidalgo2, Ricardo Starbird3, 
Caterina Gúzman-Verri4,5, Leonardo Lesser-Rojas6, 
Giovanni Sáenz-Arce 1
1Laboratorio de Materiales Industriales (LAMI), Departamento 
de Física, Universidad Nacional de Costa Rica, 40101, Heredia, 
Costa Rica. 2School of Materials Science and Engineering, Costa 
Rica Institute of Technology, Cartago, Costa Rica 3School of 
Chemistry, Costa Rica Institute of Technology, Cartago, Costa Rica. 
4Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales (PIET), 
Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, Heredia, 
Costa Rica 5Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales 
(CIET), Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 6Centro 
de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares 
(CICANUM), Escuela de Física, Universidad de Costa Rica, San 
José, Costa Rica.

 ■ 09:45 - 10:00 sa.6-O003 MIcRO and 
nanOIMPRInt lIthOgRaPhy technOlOgIes 
FOR hIgh VOluMe ManuFactuRIng OF 
BIOMedIcal deVIces
F. Bachhuber1, M. Wimplinger1, J. Burggraf1, 
C. Thanner1, B. Dielacher1, M. Eibelhuber1, T. 
Uhrmann1, and T. Glinsner1

1EV Group E.Thallner GmbH, DI Erich Thallner Str. 1, 4782 St. 
Florian am Inn, Austria

Symposium A.6
Micro-nanofaBrication of 
BioMedical devices:  
BioMeMs-neMs, laBs-on-a-chip 
and organ-on-a-chip
Adrian Martinez-Rivas / Instituto Politécnico Nacional 
Andre Linden / Raith America, Inc
Roger Jagdish Narayan / University of North Carolina-North Carolina State University
Shane Bowen / Illumina, Inc
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 ■ 10:00 - 10:15 sa.6-O004 3d PRIntIng OF sMall-
scale MedIcal deVIces
Roger J Narayan1

1UNC/NCSU Joint Department of Biomedical Engineering

 ■ 10:15 - 10:30 sa.6-O005 neW FOcused IOn BeaM 
lIthOgRaPhy aPPROaches FOR seaMless 3d 
MIcRO- and nanOFluIdIc deVIce FaBRIcatIOn
Jason Sanabia1, Andre Linden1, Matthias Berse2, 
Achim Nadzeyka2, Sven Bauerdick2

1Raith America, Inc., 1377 Long Island Motor Parkway, Suite 101, 
Islandia, NY 11749, USA. 2Raith GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8, 
D-44263 Dortmund, Germany

 ` 10:30 - 11:00 sa.6-O006 Invited talk PRIntIng 
OF BIOlOgIcals and nanOMateRIals FOR 
POInt-OF-caRe assays
A. D. Franklin1

1Duke University, Department of Electrical & Computer 
Engineering and Department of Chemistry, 130 Hudson Hall, 
Box 90291, Durham, NC 27708 USA, aaron.franklin@duke.edu

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 - 12:30 PLENARY 4

Session: Cell Interaction and 
Characterization 

 Å SESSION CHAIR: ADRIAN MARTINEZ-RIVAS

 ` 12:30 - 13:00 sa.6-O007 Invited talk laB On tIP: 
atOMIc FORce MIcROscOPy FOR lIFe scIence 
and nanOMedIcIne.
Etienne Dague1, 2

1CNRS, LAAS, 7 avenue du colonel Roche, Toulouse, France, 2Univ 
de Toulouse, LAAS, Toulouse, France.

 ` 13:00 - 13:30 sa.6-O008 Invited talk gRaPhene-
POlyMeR and nanOcaRBOn-POlyMeR 
cOMPOsItes FOR cellulaR MechanIcs and 
WIReless, WeaRaBle sensORs
Darren J. Lipomi1, 
1Department of NanoEngineering, University of California, San 
Diego, La Jolla, CA 92093-0448

 ` 13:30 - 14:00 sa.6-O009 Invited talk MIcellaR 
nucleIc acIds: FROM RegulatIng 
nanOPaRtIcle cell InteRactIOns tO 
ReVeRsIBle nanOscale antIcOagulants

Alexander Roloff1. Nathan C. Gianneschi1
1UC San Diego

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Next Generation in 
Sequencing and Sensing 

 Å SESSION CHAIR: ROGER JAGDISH NARAYAN

 ` 16:00 - 16:30 sa.6-O010 Invited talk 
nanOtechnOlOgy and MateRIals scIence In 
the genOMIc ReVOlutIOn
Dr Cande Rogert, PhD1

1Director, Scientific Research, Materials and Applied Surface 
Science, Department of Research and Technology Development, 
Illumina, Inc.

 ■ 16:30 - 16:45 sa.6-O011 cOMPutatIOnal 
InVestIgatIOn OF the PeRFORMances OF 
MOs2 nanOPORes FOR BIOlOgIcal PePtIde 
seQuencIng
Maria Daniela Barrios Perez1, Patrick Senet1, 
Vincent Meunier2, Adrien Nicolaï1
1Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne UMR 6303 
CNRS-Université de Bourgogne Franche-Comté, 9 Avenue Alain 
Savary, BP 47870, F-21078 Dijon Cedex, FRANCE. 2Department of 
Physics, Applied Physics, and Astronomy, Rensselaer Polytechnic 
Institute, 110 8th street, Troy, NY 12180, USA.

 ■ 17:00 - 17:15 sa.6-O012 IntRacellulaR 
sensIng: a neW FROntIeR
X. Hu1, M. X. Yang1, G. M. Pitne1r, k. B. Parizi1, k. 
Aggarwal1, W. Li1, D. Akin1, A. S. Poon1, H.-S. P. 
Wong1

1Stanford University

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.6-P001 use OF POlyacRylaMIde FOR 

the sOl-gel, assIsted WIth MIcROWaVes, 
synthesIs OF cOBalt nanO-cRystals at 
dIFFeRent OXIdatIOn states.
R. G. Torres1, 2, M. Ugalde2, E. Chavira2, A. Tejeda2, 
C. Flores2, E. Reyes2
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1Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM. Km. 107 
Carretera Tijuana-Ensenada, 22860, Ensenada B.C. México, 
2Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 
04510, Ciudad de México, México.

 ■ sa.6-P002 MIcROFluIdIc deVIce FOR 
MIcROPaRtIcle FaBRIcatIOn
Aldo Y. Tenorio-Barajas1, Ma. de la Luz Olvera1,2, 
Claudia Mendoza-Barrera3, Victor Altuzar3

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV-IPN, México D.F. 07360, México, 2Departamento de 
Ingeniería Eléctrica-Sección de Electrónica del Estado Sólido, 
CINVESTAV-IPN, México D.F. 07360, México, 3Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Puebla Pue., 72570, México

 ■ sa.6-P003 FaBRIcatIOn OF MultIelectROde 
aRRay OF dIsORdeRed si nanOWIRes FOR 
sensIng In BRaIn tIssue
Jesús Andrés Arzola Flores1, Enrique Quiroga-
González1, Enrique Soto Eguibar2,
1Energy Lab, Institute of Physics. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Av. San Claudio y 18 Sur, Building 110A. 
72570 Puebla, Mexico. 2Laboratory of Sensory Neurophysiology, 
Institute of Physiology. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Mexico. Av. San Claudio S/N Col. San Manuel. 72590 
Puebla,

 ■ sa.6-P004 FleXIBles suBstRates FOR cell 
studIes as PaRt OF MIcROFluIdIc cell 
cultuRe deVIces.
G.k. González-Quijano1, E. Ramón-Gallegos2, A. 
Martínez-Rivas3.
1CONACYT-CNMN-IPN, Av. Luis Enrique Erro s/n, Nueva Industrial 
Vallejo, 07738. Ciudad de México. 2Citopatología Ambiental, 
Depto. de Morfología, ENCB-IPN. Av. Wilfrido M. Gustavo A. 
Madero. 07738 Ciudad de México. 3Centro de Investigación 
en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Av. Juan de Dios Bátiz, Esq. Miguel Othón de Mendizábal S/N, 
Nueva Industrial Vallejo, 07738 Ciudad de México, D.F.

 ■ sa.6-P005 algORIthM tO autOMate PhysIcal 
MeasuReMent OF cells By atOMIc FORce 
MIcROscOPe IMMOBIlIZed In elastOMeRIc 
MIcROstRuctuRes
S. Proa-Coronado1, A Martinez-Rivas2, C. Séverac3, 
E. Dague4

1 ENCB, Instituto Politécnico Nacional (IPN). Av. Wilfrido M. 
Gustavo A. Madero. 07738 Ciudad de México, 2CIC, Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Av. Juan de Dios Bátiz, Esq. Miguel 
Othón de Mendizábal S/N, Nueva Industrial Vallejo, 07738 

Ciudad de México, D.F., 3CNRS, UMS-3039 ITAV, 1 place Pierre 
Potier, Toulouse F-31106, France, 4Université de Toulouse, LAAS, 
Toulouse F-31077, France

 ■ sa.6-P006 caRBOn nanOneedle 
PeRFORatIOns FOR hIgh-PRecIsIOn 
IntRacellulaR delIVeRy OF MOlecules
Goldie Oza1, Rocío Villalobos Manzo1, Alvaro 
Pascual Angeles2, Jose Tapia Ramirez1

1Department of Genetics and Molecular Biology, 2Laboratorio 
Avanzado de Nanoscopía Electrónica,CINVESTAV-IPN, Avenida 
IPN 6508, San Pedro Zacatenco, Mexico D.F.

 ■ sa.6-P007 desIgn OF a WIReless PRessuRe 
sensOR FOR cOntInuOus MOnItORIng OF 
BlOOd PRessuRe
Natiely Hernandez Sebastián1, Daniela Díaz 
Alonso1, Francisco Javier Renero Carrillo1, Wilfrido 
Calleja Arriaga1. 
Instituto Nacional de Astrofísica óptica y eléctronica (INAOE).

 ■ sa.6-P008 sIMulatIOn OF a MIcROFluIdIc 
stRuctuRe FOR the detectIOn OF the 
staPhylOcOccus ePIdeRMIdIs
Martinez1, J. Alvarado1, S. Alcántara1, N. Couniot2, 
L. Francis2, D. Flandre2, I. Martínez1

1CIDS-ICUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Edificio 103-C, Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio, C.P. 72592, 
Puebla, Puebla, México. 2ICTEAM Institute, Université Catolique 
de Louvain (UCL), Place du Levant 3-L5.03.02, 1348 Louvain-La-
Neuve, Belgium.

 ■ sa.6-P009 desIgn OF an electROWettIng 
BIOsensOR PROtOtyPe FOR cOntROllIng 
MIcROFluIdIc dROPlet MOVeMent FOR 
IsOtheRMal nucleIc acId aMPlIFIcatIOn 
assays
L.P. Razo-Infante,1 I.A. Díaz-Díaz,1 R. 
López-Revilla,2 L. Orellana-Escobedo,2 J.L. 
Rodríguez-López3

1SMT Laboratory, Applied Mathematics Department. 2Molecular 
Biology Department. 3Advanced Materials Department Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Camino a 
la Presa San José 2055, Col. Lomas 4ª Secc. C.P. 78216 San Luis 
Potosí, S.L.P., Mexico

 ■ sa.6-P010 BIOMedIcal deVIces FOR 40 
sIMultaneOus RecORdIng neuROnal 
electRIcal actIVIty In VItRO
Morales-Carbajal Ricardo1, Villa-Angulo Carlos1
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1Instituto de Ingeniería UABC Laboratorio de Física Aplicada 
y Bioinformática Calle de la Normal S/N Col. Insurgentes Este. 
Sobre el Blvd. Benito Juárez. C.P. 21280 Mexicali, B. C.

 ■ sa.6-P011 cOMPaRIsOn study BetWeen 
InteRdIgItated electROdes and WORKIng-
cOunteR electROdes used On cell 
IMPedance sensIng technIQues
A.G. Montaño Figueroa1, M. M. Castillo Ortega1, D. 
Rodrigues2. M. Quevedo López3,
1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. 
Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, México. 83000. 
2Department of Bioengineering. The University of Texas at 
Dallas, 800 W. Campbell Road, Richardson, Texas, 75080, USA. 
3Department of Materials Science and Engineering, The University 
of Texas at Dallas, 800 W. Campbell Road, Richardson, 
Texas, 75080, USA.

 ■ sa.6-P012 BuBBle lIthOgRaPhy 
J. G. Ortega-Mendoza1, J. Sarabia-Alonso1

1Universidad Politécnica de Tulancingo

 ■ sa.6-P013 deVelOPMent OF a caPacItIVe 
sensOR OF gOld nanOPaRtIcles FOR BIO-
detectIOn aPPlIcatIOns
P.A. Niño-Suárez1,. R. Valencia-Ramírez2 and N. 
Muñoz-Aguirre1

1Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica Unidad Azcapotzalco. Av. Granjas No. 682, Colonia 
Santa Catarina, Del. Azcapotzalco, CP. 02250 México DF, México. 
2Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, Av. IPN No. 2580, 
Col. Barrio La Laguna Ticomán, C.P. 07340, México D.F. México.

 ■ sa.6-P014 OPtIMIZatIOn OF a Fast and 
cheaP synthesIs OF PaMaM dendRIMeRIc 
nanOPaRtIcles
Sergio Andrés Torres-Pérez1, María del Pilar 
Ramos-Godínez2, Eva Ramón-Gallegos1.
1Environmental Cytopathology Lab, Department of Morphology, 
Escuela Nacional de Ciencias Biologicas. Instituto Politecnico 
Nacional. Campus Zacatenco. 2Electronic Microscopy Lab, 
Instituto Nacional de Cancerologia
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Symposium A.7
nanostrUctUred Materials and 
nanotechnology
Milton Navia / CONACYT Research Fellow Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Alma Gabriela Palestino Escobedo / Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Alvaro Posada-Amarillas / Universidad de Sonora
Martin E. Garcia / Universität Kassel
Adalberto Zamudio / Universidad de Guadalajara

ROOM: tuluM a JW hOtel 
tuesday, august 22

 ` 09:00 - 09:30 sa.7-O001 Invited talk electRIc-
FIeld ManIPulatIOn OF the adsORPtIOn 
MORPhOlOgy and MagnetIc anIsOtROPy OF 
sMall Fe and co clusteRs On gRaPhene
J. Dorantes-Dávila1, M. Tanveer2, G. M. Pastor2

1Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí,78000 San Luis Potosí, Mexico. 2Institut für Theoretische 
Physik, Universität Kassel, 34132 Kassel, Germany,

 `  09:30 - 10:00 sa.7-O002 Invited talk nOVel 
scannIng PROBe technIQues FOR QuantuM 
MeasuReMents OF nanOstRuctuRes
Saw-Wai Hla1

1Argonne National Laboratory and Ohio University

 ` 10:00 - 10:30 sa.7-O003 Invited talk sPIn-ORBIt 
dRIVen anIsOtROPy OF suBstRate-MedIated 
InteRactIOns and MagnetIZatIOn-
dynaMIcs BetWeen MagnetIc clusteRs
Dr. Pedro Ruiz Diaz1

1Instituto de Fisica, Universidad Autonoma de San Luis Potosi, 
Alvaro Obregon 64, 78000 SLP, Mexico

 ■ 10:30 - 10:45 sa.7-O004 FIRst-ORdeR-
ReVeRsal-cuRVe (FORc) studIes OF 
nanOMagnetIc MateRIals
B. C. Dodrill1
1Lake Shore Cryotronics

 ■ 10:45 - 11:00 sa.7-O005 synthesIs OF 
gRaPhene decORated WIth MetallIc 
nanOPaRtIcles and theIR MagnetIc 
PROPeRtIes
V. J. González1, M. A. López de la Torre2, J. P. 
Andrés2, E. Vázquez1

1Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemical Science 
and Technology-IRICA, University of Castilla-La Mancha, Ciudad 
Real, Spain. 2Departament of Applied Physics, Higher Technical 
School of Industrial Engineering, University of Castilla-La 
Mancha, Ciudad Real, Spain

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ` 12:30 - 13:00 sa.7-O006 Invited talk dIRect 
OPtIcal OBseRVatIOn OF In-Plane sPIn 
POlaRIZatIOn Induced By RashBa - 
edelsteIn eFFect at nOnMagnetIc Metal / 
OXIde InteRFace
J Puebla1, F Auvray1, X Mingran1, B Rana1, A. 
Albouy1, k kondou1, G Tatara & Y Otani1

 ` 13:00 - 13:30 sa.7-O007 Invited talk IndIRect 
MagnetIc InteRactIOns BetWeen cO 
IMPuRItIes In Pt WIRes
Gunnar Stegmann1, Matthieu Saubanere2, 
Gustavo M. Pastor3

1Institut für Theoretische Physik, Universität Kassel 2Institut 
Charles Gerhardt, CNRS-Universite Montpellier 3Institut f�ur 
Theoretische Physik, Universität Kassel
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 ■ 13:30 - 13:45 sa.7-O008 synthesIs OF 
MagnetIc nanOPaRtIcles WIth luMInOus 
PROPeRtIes thROugh dOPIng OF yB-eR
J.J. Ibarra-Sánchez1, T. López-Luke1, E. De la Rosa1, 
A. Ceja1, E.I. Cepeda1, T. Córdova-Fraga2, M.E. 
Cano3, A. Torres4

1Centro de Investigaciones en Óptica, Loma del Bosque 115 
Lomas del Campestre, 37151, León, Guanajuato, México. 
2Departamento de Ingeniería Física, División de Ciencias e 
Ingeniería, Campus León, Universidad de Guanajuato, Loma 
del Bosque 103 Lomas del Campestre, 37151, León, Guanajuato, 
México. 3Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de 
Guadalajara, Avenida Universidad 1115 Linda Vista, 47820, 
Ocotlán, Jalisco, Mexico 4Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León, Avenida 
Universidad s/n Ciudad Universitaria, 66451, San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, México

 ■ 13:45 - 14:00 sa.7-O009 eFFect OF MagnetIc 
nanOPaRtIcles On the unIcellulaR 
ORganIsM PaRaMecIuM
J. Bernal-Martinez1, R. Betancourt-Galindo 2, F. 
Caballero-Briones 3 k. Chavez3, and E. Perez4

1Laboratorio de Biofísica, Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, UAM-Iztapalapa, C.P. 09340, México City, Mexico; 
2Departamento de materiales avanzados, CIQA, C.P. 25294, 
Saltillo, Cohahuila, México. 3CICATA- IPN, Altamira,Tamaulipas 
C.P. 9600, México, 4Instiuto de Fisica, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. C.P. 78290, S.L.P. México

 ■ 14:00 - 14:15 sa.7-O010 One-steP synthesIs 
OF selF-asseMBly tiO2 MIcROsPheRes 
and theIR anatase-Phase tRansItIOn VIa 
MIcROWaVe tReatMent
D. Morales-Barrera1, R. García-Rodríguez1, G. 
Rodríguez-Gattorno1.
1Applied Physics Department, CINVESTAV-Unidad Mérida, 
Carretera Antigua a Progreso Km 6, Cordemex, Mérida, Yucatán 
97310 México.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 ` 16:00 - 16:30 sa.7-O011 Invited talk 

theORetIcal InVestIgatIOn OF PeRIOdIc 
nanOstRuctuRIng MechanIsM OF au due tO 
uV laseR Pulse WIth and WIthOut sPatIal 
cOnFIneMent
Dmitry S. Ivanov1,2, Andreas Blumenstein1,3, 
Baerbel Rethfeld2, Juergen Ihlemann3, Peter 
Simon3, Martin E. Garcia1

1University of Kassel, 34132 Kassel, Germany. 2Technical 
University of Kaiserslautern and OPTIMAS Research Centre, 
67663 Kaiserslautern, Germany. 3Laser-Laboratorium Göttingen 
e.V., 37033 Göttingen, Germany

 ■ 16:30 - 16:45 sa.7-O012 stIMulatIOn OF the 
PhOtOluMInescent PROPeRtIes OF cBd-cds 
thIn FIlMs due stRuctuRal MOdIFIcatIOns 
FROM (cu2+, ag+, au+) dOPIng
A. Flores-Pacheco1, J.I. Contreras-Rascón1, P. Del 
Angel-Vicente2, M.E. Álvarez-Ramos1

1Posgrado en Nanotecnología, Departamento de Física, 
Universidad de Sonora, Apdo. Postal 21626, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora, México. 3Instituto Mexicano del Petróleo, 
Dirección de Investigación y Posgrado, Eje Central L. Cárdenas 
152, C.P. 07730, Ciudad de México

 ■ 16:45 - 17:00 sa.7-O013 luMInescent 
PROPeRtIes OF eu3+-dOPed lIthIuM 
tRIBORate nanOcRystals
M. Sosa1, S. kumar1, M. Vallejo1, P. Cerón1, L.A. 
Díaz-Torres2, R. Navarro3

1Universidad de Guanajuato, Campus León, División de Ciencias 
e Ingenierías, Loma del Bosque 103, Colonia Lomas del 
Campestre, 37150 León, Gto., México 2Grupo de Espectroscopia 
de Materiales Avanzados y Nanoestructurados (GEMANA), 
Centro de Investigaciones en Óptica, 37150 León, Gto., México 
3Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de 
Ciencias Naturales y Exactas, Cerro de la Venada S/N, Pueblito 
de Rocha, 36040 Guanajuato, Gto., México

 ■ 17:00 - 17:15 sa.7-O014 selF asseMBlIng 
luMInescent sIlVeR nanOclusteRs In 
ZeOlItes
E. Coutino-Gonzalez1,2, F. Espejel-Ayala2, W. 
Baekelant1, M. Van der Auweraer1, M. Roeffaers3, 
J. Hofkens1.
1Chem & Tech-Molecular Imaging and Photonics, KULeuven, 
Celestijnenlaan 200F, B-3001 Leuven, Belgium. 2CONACYT- Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 
Parque Industrial Querétaro, Sanfandila s/n, Pedro Escobedo 
76703, Querétaro, Mexico. 3Chem & Tech-Centre for Surface 
Chemistry and Catalysis, KULeuven, Celestijnenlaan 200F, B-3001 
Leuven, Belgium.

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe
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 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.7-P001 Band gaP tunnIng Ptni-Reduced 

gRaPhene OXIde and MOleculaR stRuctuRe 
sIMulatIOn
A.M. Huízar-Félix1, R. Cruz-Silva2, P. Altuzar-
Coello3,N.D. Espinosa-Torres3,4,Jesús Muñíz-
Soria 3,4, M.E. Nicho5, F. Hernández-Guzmán5,S. 
Escobar-Guerrero3

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, FIME, México. 

2Research Center for Exotic NanoCarbon, Shinshu University, 
Japan. 3Instituto de Energías Renovables-Universidad Nacional 
Autónoma de México, e-mail: peac@ier.unam.mx4Research 
Fellow, National Council for Science and Technology (CONACYT). 

5Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas-
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

 ■ sa.7-P002 study OF nanOstRuctuRed 
nIcRMO-al Base allOy cOatIngs aPPlIed VIa 
PlasMa sPRayIng PROcess
A. Santos-Beltrán1, V. Gallegos-Orozco1,3, V. 
Orozco-Carmona2, M. Santos-Beltrán2, R. Carbajal-
Sanchez1, M. Sanchez-Carrillo1

1Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, Km. 3 Carr. 
Chihuahua a Aldama, C.P. 31313. Chihuahua, Chih. México. 
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Miguel de Cervantes No. 120, C.P.31109, Chihuahua, Chih., 
México. 3Instituto Tecnológico de Chihuahua, Av. Tecnológico 
#2909,C.P 31310,Chihuahua, Chih. México

 ■ sa.7-P003 tOtal aBsORBed dOse InFluence 
On synthesIs OF POlyMeRIc nanOgels By (Γ) 
gaMMa RadIatIOn
Adrián A. Ges Naranjo1, Herlys Viltres Cobas2, 
Susel Del Sol Fernández2, Paulina Molina 
Maldonado2, Yuri Aguilera Corrales1, Manuel 
Rapado Paneque3

1Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, La 
Habana, Cuba. CP 10400. 2Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, Instituto 
Politecnico Nacional, Ciudad de Mexico, Mexico CP 11500. 
3Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear, La 
Habana, Cuba CP 11300

 ■ sa.7-P004 MagnetO-deFORMatIOn OF 
MagnetOlIPOsOMes By lOW IntensIty dc 
MagnetIc FIelds.

R. Rodríguez-López1, S. Saucedo-Anaya2, E. Araujo3, 
M. Muñoz-Navia4, S. Aranda-Espinoza1

1Instituto de Física; Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Av. Salvador Nava 6, Zona Universitaria, C.P 78290, San Luis 
Potosí, SLP. México; 2Unidad Académica de Ciencias Nucleares; 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Cipres 10, Fracc. La 
Peñuela, CP 98000, Zacatecas, México; 3Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT); Camino a 
la Presa San José 2055, Col. Lomas 4 sección, CP. 78216, San 
Luis Potosí, SLP. México; 4Cátedras CONACyT, Instituto de Física; 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí Av. Salvador Nava 6, 
Zona Universitaria, C.P 78290, San Luis Potosí, SLP. México

 ■ sa.7-P005 synthesIs OF Fe3O4@siO2 
POlyuRethane cORe-shell PaRtIcles 
By ultRasOund assIsted MethOd FOR 
BIOMedIcal and cOatIng aPPlIcatIOns
A. Estrada-Monje1, J. M. Andreu-Díaz1 and 
M.Silva-Goujon1

1CIATEC

 ■ sa.7-P006 MagnetIc BehaVIOR OF siO2 OPals 
WIth eMBedded nI nanOPaRtIcles
C.E. Ávila-Crisóstomo1, E. Sánchez-Mora1, F. 
Pérez-Rodríguez1

1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Apartado Postal J-48, Puebla, Pue., 72570, México

 ■ sa.7-P007 study OF PdMs-nIcKel Based 
MIcROcOMPOsItes WIth MagnetIc 
anIsOtROPy
J. G. Cabal Velarte1,2, A. Lobo Guerrero Serrano3, E. 
Romero Tela2, J. H. García Gallegos4, J. L. Sánchez 
Llamazares2, A. Encinas2

1Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Carretera Irapuato-
Silao Km 12.5, 36821, Irapuato, Guanajuato, México. 2División 
de Materiales Avanzados, Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica A.C., Camino a La Presa de San José 2005, 
78216. San Luis Potosí, S.L.P., México. 3Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Carretera. Pachuca Actopan Km. 4.5, Col. Campo de Tiro, 
C.P. 42039. Pachuca de Soto, México. 4Universidad Tecnológica 
de San Juan del Río Querétaro, División de Energías Renovables 
Av. La Palma No. 125, Vista Hermosa, 76800, San Juan del Río, 
Querétaro, México.

 ■ sa.7-P008 study OF the stRuctuRal and 
electROnIc PROPeRtIes OF a MesOscOPIc 
aMORPhOus sIlIca suRFace thROugh 
classIcal and aB-InItIO MOleculaR 
dynaMIcs cOMPuteR sIMulatIOns
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M. Montejano Carrizales1, M. E. Fernández García2, 
D. A. Morin Martínez3, G. López Laurrabaquio4 
1Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. 2Depto. de 
Tecnología de Materiales, Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, Edo de México, México. 3Laboratorio Nacional de 
Supercomputo del Sureste de México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Puebla, México. 4Depto. de Física, Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, Edo. de México, México.

 ■ sa.7-P009 a FacIle synthesIs OF ZnO/Fe3O4 
Janus PaRtIcles
Ochoa,1A. Vázquez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, 66450, 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

 ■ sa.7-P010 synthesIs OF tRI-MetallIc 
nanOcatalysts OVeR MesOPOROus sIlIca 
sBa-15 FOR the hydROdesulFuRatIOn OF 
dIBenZOtIOPhene
N.L. Torres-Garcia1, R- Huirache-Acuña1, T.A. 
Zepeda-Partida2, B. Pawelec3, J.L.G. Fierro3, J.M. 
Rivera-Garnica1, P.J. Vazquez-Salas1

1Posgrado de Ingeniería Química, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 2Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México 
3Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

 ■ sa.7-P011 FeRRIte nanOWIRes: the ROle OF a 
nOn-MagnetIc MatRIX In the InteRPaRtIcle 
InteRactIOns eFFect
Maider Virumbrales del Olmo1, Verónica. Blanco 
Gutiérrez1, Maria José Torralvo Fernández1, Regino 
Sáez Puche1

1Departamento de Química Inorgánica I, Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 28040, 
España. rsp92@ucm.es

 ■ sa.7-P012 FaBRIcatIOn and MagnetIc 
PROPeRtIes OF PVa-srM nanOFIBeRs 
cOMPOsIte
R. Murillo-Ortíz1, M. Mirabal-García1, J.M. 
Martínez-Huerta1, G.G. López Rocha1, A. 
Lobo-Guerrero2

1UASLP. 2UAEH

 ■ sa.7-P013 MagheMIte-gOld cORe-shell 
nanOstRuctuRes suRFace-FunctIOnalIZed 

WIth aluMInIuM PhthalOcyanIne FOR 
MultI-tasK IMagIng and theRaPy 
Marcelo Henrique Sousa1, Breno Cunha Pinto 
Coelho1, Juliano Alexandre Chaker1

1Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

 ■ sa.7-P014 eFFect OF the Zn cOncentRatIOn 
On the stRuctuRe, MORPhOlOgy and 
MagnetIc BehaVIOR OF ni(1-X) ZnXFe2O4 
FeRROFluId nanOPaRtIcles
P Iglesias1, A. Arias1, J M Yañez-Limón2, R. 
Ramirez-Bon2, A. Hurtado-Macias3, O. Arnache4, 
M. E. Gomez 1,5, G. Zambrano1

1Thin Film Group, Universidad del Valle, A.A. 25360, Cali, 
Colombia. 2Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, Querétaro, México. 3Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados S.C., Laboratorio 
Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 120, Complejo 
Industrial Chihuahua, Chihuahua, Apdo. Postal 31109 México. 
4Instituto de Física, Grupo de Estado Sólido, Universidad de 
Antioquia, A.A. 1226, Medellín, Colombia. 5Center of Excellence 
for Novel Materials, Universidad del Valle, Cali, Colombia

 ■ sa.7-P015 nanOcOMPOsItes OF gRaPhene 
nanORIBBOns/ with Fe2O3 -PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn
 Anna Jedrzejewska1, Marcelina Adamska1, Roman 
Jedrzejewski2, Alicja Bachmatiuk3,4

1Institute of Chemical and Environment Engineering, West 
Pomeranian University of Technology, Pułaskiego 10, 70-322 
Szczecin, Poland. 2Institute of Materials Science and Engineering, 
West Pomeranian University of Technology, al. Piastów 19, 70-
310 Szczecin, Poland. 3Centre of Polymer and Carbon Materials, 
Polish Academy of Sciences, M. Curie-Sklodowskiej 34, 41-819 
Zabrze, Poland. 4Wroclaw Research Centre EIT +, Stablowicka 147, 
Wroclaw, Poland

 ■ sa.7-P016 gROWth OF al dOPed ZInc OXIde 
FIlMs usIng POWeR RaMPs at seVeRal 
PRessuRes By RF sPutteRIng technIQue
L. Treviño-Yarce1, J. M. Lugo1, E. Rosendo1, R. 
Romano-Trujillo1, C. Morales1, T. Díaz1, G. García1, 
R. Galeazzi1 
1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, BUAP

 ■ sa.7-P017 study OF InteRnal electRIc 
FIeld On heteROstRuctuRes gaas/Inse/sI 
By MIcRO-RaMan and PhOtOReFlectance 
sPectROscOPy
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M. A. Díaz-Solís1, L. Zamora-Peredo1, I. Martínez-
Velis2, Y. Alaskar2, k. Murata2, k. L. Wang2

1Centro de investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad 
Veracruzana, Calzada Ruiz Cortínes 455, Boca del Río, Veracruz 
94294, México. 2University of California, Los Angeles, Electrical 
Engineering Department, 420 Westwood Plaza, Los Angeles, CA 
90095.

 ■ sa.7-P018 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF cOPPeR nanOPaRtIcles On gRaPhene 
OXIde
A. Fest-Carreño1, G. J. Labrada2, I. Galindo1 y S.M. 
Vega-Diaz1.
1Instituto Tecnológico de Celaya, Calle Antonio García Cubas 600 
y Avenida Tecnológico, Alfredo V. Bonfil, 38010 Celaya, Gto. 2 
IPICYT, División de Materiales Avanzados, Camino a la Presa San 
José 2055. Col. Lomas 4 sección, CP. 78216 San Luis Potosí, SLP.

 ■ sa.7-P019 synthesIs OF Moc@gRaPhIte 
nanOPaRtIcles By aBlatIOn WIth shORt 
and ultRashORt laseR Pulses In tOluene
Madelyn Madrigal Camacho1, Alfredo Rafael 
Vilchis-Nestor2, Miguel Camacho López3, 
Guillermo Aguilar4

1Department of Chemistry, UAEMex, Toluca, CP 50120, Mexico. 

2Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable 
UAEM-UNAM. Km 14.5 Toluca-Atlacomulco Road, San Cayetano, 
Toluca, CP 50200, Mexico. 3Laboratorio de Fotomedicina, 
Biofotónica y Espectroscopia Láser de Pulsos Ultracortos, 
Department of Medicine, UAEMex, Paseo Tollocan s/n esq. Jesús 
Carranza, Toluca, CP 50120, México. 4Department of Mechanical 
Engineering, University of California Riverside, Riverside CA, 
92521.

 ■ sa.7-P020 Reduced gRaPhene OXIde 
tItanIuM dIOXIde nanOtuBes (tnts) aeROgel
J.C. Ríos Duran1, A.Piñeiro García1, G.J.Labrada-
Delgado2, I. C. Galindo Vallarino1, S. M. Díaz Vega1

1Instituto Tecnológico de Celaya, Calle Antonio Garcia Cubas 
600 y Avenida Tecnológico, Alfredo V. Bonfil, 38010 Celaya, Gto; 
2Instituto Potosino de Investigación Cientifica y Tecnologica, San 
Luis Potosi, SLP 78210, Mexico.

 ■  sa.7-P021 synthesIs OF gRaPhene FROM 
Recycled POlyethylene teRePhthalate 
usIng dIFFeRent catalysts
Z. Santana Paniagua1, A. S. Lopez Rodriguez1, 
P. Sifuentes Gallardo1, L. L. Diaz Flores1, M. A. 
Hernandez Rivera1, L. G. de la Cruz Ruiz1

1Universidad Juarez Autonoma de Tabasco

 ■  sa.7-P022 caRBOn nanOtuBes OBtaIned 
usIng IROn/cOPPeR catalyst FROM PRIntIng 
cIRcuIt BOaRds and Recycled Pet 
P. Sifuentes Gallardo1, A. S. Lopez Rodriguez1, L. 
Garcia Ulin1, L. L. Diaz Flores1, M. A. Hernandez 
Rivera1

1Universidad Juarez Autonoma de Tabasco

 ■ sa.7-P023 hyBRId aeROgels OF gRaPhene 
WIth BOROn nItRIde
Eduardo Ramirez Mendez1, Miguel Angel García 
Zúñiga1, Ferdinando Tristán López1, Francisco 
Louvier1, Armando Almendarez1, Irma Galindo1, 
Sofía Magdalena Díaz Vega1,2

1Instituto Tecnológico de Celaya/Tecnológico Nacional de México 
2Catédras-CONACYT-Instituto Tecnológico de Celaya/Tecnológico 
Nacional de México

 ■ sa.7-P024 eFFect OF PRecuRsOR 
cOncentRatIOn In sIZe dIstRIButIOn 
and aMOunt OF cOatIng OF Peg-ORMOsIl 
nanOPaRtIcles
C. Chapa1, A. L. Piñón1, and P. E. García1

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ingeniería 
y Tecnología. Ave. del Charro 601 nte. CP 32310. Cd. Juárez, Chih. 
México

 ■ sa.7-P025 BIOsynthesIs OF ZInc OXIde usIng 
algae
C.A. Soto-Robles1, C.E. Moreno-Angulo1, O. Cota 
Leyva1, C.M. Gómez-Gutiérrez1, E. Leon-Alcantar, 
A.R. Vilchis-Nestor2, A. Castro-Beltrán3, O.J. Nava1, 
P.A. Luque1

1Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño-Universidad 
Autónoma de Baja California-, C.P. 22860, Ensenada, B.C., 
México. 2Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable, UAEM-UNAM, Toluca, México. 3Facultad de 
Ingeniería Mochis, UAS, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa, México.

 ■ sa.7-P026 enhanced PhOtOResPOnse 
OF a Metal-OXIde-seMIcOnductOR 
PhOtOdetectOR WIth geRManIuM 
nanOcRystals eMBedded In the sIlIcOn 
OXIde layeR
Hernández-Hernández1, L. A. Hernández-
Hernández2, E. Rangel-Cortes1, Pablo A. López-
Pérez1 and M. Meléndez-Lira3.
1Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Calle Ejido de Chimalpa Tlalayote s/n Colonia Chimalpa, 
Apan Hidalgo, México. 2Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del Instituto Politécnico Nacional, Edificio 9 U.P. Adolfo López 
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Mateos, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07730 México DF, 
México. 3Departamento de Física, Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, A.P. 14740, 
C.P. 07300, México, Distrito Federal, México.

 ■ sa.7-P027 synthesIs OF BIOPOlIMeRIc 
nanOPaRtIcles lOaded WIth calcIuM as a 
sOuRce OF agRIcultuRal FeRtIlIZeR
Erwin San Juan Martínez1, Miguel Ánguel Aguilar 
Méndez1, Manuel Sandoval Villa2, Libia Iris Trejo 
Téllez2

1CICATA Legaría, Instituto Politécnico Nacional, Calzada Legaría 
No. 694 Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
C.P. 11500, México. 2Edafología, Colegio de Postgraduados 
Campus Montecillos, Carretera México-Texcoco Km. 36.5, 
Montecillo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56230, México.

 ■ sa.7-P028 InFluence OF MIcROFluIdIZatIOn 
On the PhysIcal and MIcROscOPIc 
chaRacteRIstIcs OF an edIBle FIlM Based 
On nOPal MucIlage (OPuntIa ROBusta)
G. Solano-Doblado1, A. Macie-Cerdal2, G. Dávila-
Ortiz1, L. Alamilla-Beltrán1, C. Jiménez-Martínez1

1Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Av. Wilfrido 
Massieu Esq. Cda. Miguel Stampa s/n, C.P.07738, Delegación 
Gustavo A. Madero, CDMX, México. 2Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Materiales, Circuito Exterior 
S/N, Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, 
04510 Ciudad de México, CDMX, México.

 ■ sa.7-P029 OPtIcal PROPeRtIes OF MetallIc 
and seMIcOnductOR nanOPaRtIcles 
In ZeOlIte a4 and theIR antIBacteRIal 
aPPlIcatIOns
Y. Delgado-Beleño1, C.E. Martínez-Nuñez1, M. 
Cortez-Valadez2, M. Flores-Acosta1 and L. P. 
Ramírez-Rodríguez3

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Apdo. Postal 5-88, 83190 Hermosillo, Sonora, México. 
2CONACYT-Departamento de Investigación en Física, Universidad 
de Sonora, Apdo. Postal 5-88, 83190 Hermosillo, Sonora, Mexico. 
3Departamento de Física, Universidad de Sonora. Apdo. Postal 
5-88, 83190, Hermosillo, Sonora, Mexico

 ■ sa.7-P030 synthesIs OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles suPPORted In chaBaZIte 
and sOdIuM chlORIde WIth antIBacteRIal 
PROPeRtIes
 E.I. Torres-Flores1; N.S Flores-Lopez2; M.Flores-
Acosta2; G.M. Moreno-Ibarra3

1Department of Physics, Nanotechnology graduate program, 
University of Sonora 2Department in Physics Research, University 
of Sonora 3Department of Chemical and Biological Sciences, 
University of Sonora.

 ■ sa.7-P031 luMInescent cd1-xZnxs QuantuM 
dOts synthesIZed By a nanOeMulsIOn 
MethOd, assIsted By an ultRasOnIc PROBe. 
Christopher Rosiles1, Alejandro Alatorre Ordaz2, 
Tzarara López-Luke1, and Elder de la Rosa1

1Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. A.P. 1-948, León, Gto. 
37160, Mexico., 2Universidad de Guanajuato, Departamento de 
Quimica, Unidad Pueblito de Rocha, Campus Guanajuato, Cerro 
de la Venada s/n, Col. Pueblito de Rocha, CP 36040 Guanajuato, 
Mexico, Corresponding author:tzarara@cio.mx, elder@cio.mx

 ■ sa.7-P032 MOleculaR sIMulatIOn tO 
PRedIct MIscIBIlIty and Phase BetWeen OF 
nanOWhIsKeRs the cellulOse/ POly(Butyl 
acRylate) Blends
G. Pineda Pimentel1, S. R. Vásquez García1, N. 
Flores Ramírez2, J. C. Farías Sánchez1, C. V. Paz 
López1, L. García1 González3.
1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 2Facultad de Ing. en Tecnología de la 
Madera, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
3Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología de la 
Universidad Veracruzana

 ■ sa.7-P033 the PhOtOtheRMal ResPOnse OF 
gOld nanOROds, and Its InFluence In ph 
VaRIatIOn.
A.G. Aguilar-Chan1, A. Tirado-Guízar2, D. 
Meneses-Rodríguez1, M. Ruíz-Gómez1, G. 
Rodríguez-Gattorno1

1Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Mérida, 
Yucatán 97310, México. 2Centro de Graduados e Investigación, 
Instituto Tecnológico de Tijuana, A.P. 1166, Tijuana 22500, BC, 
México.

 ■  sa.7-P034 synthesIs OF lta ZeOlItIc 
MeMBRanes On calcIuM sIlIcate 
suBstRates usIng dIFFeRent 
POlyelectROlytes
G.M. González -Vega1, A. Medina-Ramírez 2, G. 
García-Ruiz 1
1Nanotechnology Engineering, Universidad de La Ciénega 
del Estado de Michoacán de Ocampo, Av. Universidad 3000, 
Lomas de la Universidad, 59103, Sahuayo, Michoacán, Mexico. 
2Chemical Engineering, Departamento de Ciencias Naturales 
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y Exactas, Universidad de Guanajuato, Noria Alta s/n 36050, 
Guanajuato, Gto, Mexico

 ■ sa.7-P035 stRuctuRally MOdIFIed 
(y0.95eu0.05)2O3 synthesIZed By uRea 
hOMOgeneOus cO-PRecIPItatIOn MethOd 
assIsted WIth suRFactants OF dIFFeRent 
electRIc natuRe, alOng WIth a study OF Its 
stRuctuRal and OPtIcal PROPeRtIes
Edgar Fernando Armendáriz Alonso1, Edgar 
Giovanny Villabona Leal1, José Luis Rodríguez 
López2, José Elías Pérez López3, Luis Octavio Meza 
Espinoza4

1Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Av. Salvador Nava, 078290 San Luis Potosí, México. 2División 
de Materiales Avanzados, Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C., Camino Presa San José, Lomas 
4ª Secc, 78216 San Luis Potosí, México. 3Instituto de Física, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alvaro Obregón #64, 
78000 San Luis Potosí, México. 4Instituto de Física, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Apartado Postal J-48, Puebla 
72570, México

 ■ sa.7-P036 luMInescent and stRuctuRal 
PROPeRtIes OF MIcROWaVe synthesIZed hfO2 
and hfO2:eu3+- li+ nanO-POWdeRs
Eduardo Canales-Velasco1, Miguel Ángel Aguilar-
Frutis1, Francisco Ramos-Brito2, Manuel García 
Hipólito3, Gilberto Alarcón Flores1

1Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada Unidad Legaria -IPN,2Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Autónoma de Sinaloa, 3Instituto de 
Investigaciones en Materiales, UNAM

 ■ sa.7-P037 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF nIQuel–dOPed ZnO nanOstRuctuRes
T. Díaz-Becerril1, D. Gutierrez-Olvera1, C. Morales-
Ruiz1, G. García-Salgado1, E. Rosendo-Andrés1, 
R. Galeazzi-Isasmendi1, R. Romano-Tujillo1, G. 
Nieto-Caballero1.
1CIDS-ICUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. 
San Claudio y 14 sur S/N C.U, Puebla, México.

 ■ sa.7-P038 synthesIs By a sIMPle aIR-
assIsted-usP MethOd WIth hORIZOntal 
FuRnace and PhOtOcatalytIc actIVIty OF 
ZInc OXIde nanOPaRtIcles
G. Flores-Carrasco 1,2, S. Alcántara-Iniesta 2, B.S. 
Soto-Cruz 2, O. Milosevic 3 and M.E. Rabanal 1
1University Carlos III of Madrid and IAAB, Dept. of Materials 
Science and Engineering and Chemical Engineering, Avda. 

Universidad 30, 28911 Leganes, Madrid, Spain. 2CIDS-ICUAP 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y 
14 sur, Edif. 103C C.U., Col. San Manuel, Puebla 72570, México. 
3Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts, Knez Mihailova 35/IV, 11000 Belgrade, Serbia.

 ■ sa.7-P039 cOntROlled synthesIs OF Bi2O3 
nanOstRuctuRes WIth PhOtOcatalytIc 
actIVIty
karen Valencia García1, 2, Agileo Henández-
Gordillo1, Sandra E. Rodil1
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2Posgrado en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México.

 ■ sa.7-P040 PhOtOcatalItIc degRadatIOn 
OF PhenOl usIng cOPPeR dOPed tItanIa 
catalysts
A.M. Porcel1, S. B. Lima1,2,H. S. Ferreira1,C. A. M. 
Pires1, S. T. de Oliva2, M. C. Rangel1,2,3,
1PPEQ/Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia.Rua 
Aristides Novis,2, Federação, 40210-910 Salvador, Bahia, Brazil. 

2Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Av. Bento Gonçalves, 9500, Agronomia, 90650-001 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. 3Instituto de Química, 
Universidade Federal da Bahia. Rua Barão de Geremoabo, 147. 
Federação, 40 170-280, Salvador, Bahia, Brazil

 ■ sa.7-P041 eFFect OF cRystallIne Phase 
In the theRMOluMInIscence ResPOnse OF 
liF:eu3+

M. A. Vallejo1, J.E. Arellano1, P.V. Ceron1, R. 
Navarro2, M.A. Sosa1.
1Universidad de Guanajuato, Campus León, división de Ciencias 
e Ingenierías, 2Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, 
División de ciencias Naturales y Exactas.

 ■ sa.7-P042 study On the IncORPORatIOn OF 
nItROgen In nanOstRuctuRed ZnO By Means 
OF a nItROgen PlasMa and Its aPPlIcatIOn 
as PhOtOcatalyst
R. Rangel 1, R. Gutiérrez 2, J. J. Alvarado-Gil2, 
O. Aresb, P. Bartolo-Pérez 2, P. Quintana2, R. 
García-Gutiérrez3,
1División de Estudios de posgrado, Facultad de ingeniería 
Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Gral. Francisco J. Múgica S/N, Ciudad Universitaria, Morelia, 
Michoacán, 58030, México, 2Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional – Unidad 
Mérida. Departamento de Física Aplicada. Antigua Carretera a 
Progreso Km 6, Cordemex, 97310. Mérida. Yucatán. México, 
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3Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Hermosillo, Sonora, México

 ■ sa.7-P043 synthesIs OF cds thIn FIlM dOPed 
WIth PhOtO luMInescent nanOPaRtIcles 
WIth cheMIcal Bath
J.I. Vega-Hernández1, A. Pérez-Centeno2, M.A. 
Santana-Aranda2, A. Zamudio-Ojeda2, Milton 
O. Vazquez-Lepe3, E. Camps4, G. Gómez-Rosas2, 
A. Chávez-Chávez2, k. Rodríguez-Rosales5, F. de 
Moure-Flores5 and J.G. Quiñones-Galván2

1Departamento de Matemáticas y Física, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente, Periférico Sur Manuel Gómez 
Morín 8585, ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, 
C.P. 45604,2Departamento de Física, Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, 
Boulevard Marcelino García Barragán 1421, Guadalajara, 
Jalisco, México, C.P.44430, 3Departamento de Ingeniería de 
Proyectos, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara 45100, Jalisco, México, 
4Departamento de Física, Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, Apartado postal 18-1027, México D.F. C.P. 11801, 
Mexico,5Facultad de Química, Materiales-Energía, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Querétaro, 76010, México

 ■ sa.7-P044 eFFect OF synthesIs 
teMPeRatuRe On the PhysIcal PROPeRtIes 
OF InP/Zns nanOPaRtIcles
F. Ángel-Huerta1,2, J. F. Sánchez Ramírez3, J. 
Díaz-Reyes3

1Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Barrio 
Laguna Ticomán. México City. 07340. México. 2Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, Instituto 
Politécnico Nacional. Av. Santa Ana 1000, Col. San Francisco 
Culhuacán, Del. Coyoacán. México City. 04430. México. 3Centro 
de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico 
Nacional, Ex–Hacienda de San Juan Molino. Km 1.5 de la 
Carretera Estatal Santa Inés Tecuexcomac-Tepetitla. Tepetitla, 
Tlaxcala. 90700. México.

 ■ sa.7-P045 FaBRIcatIOn OF a ZnO 
nanOstRuctuRes-Based MIs dIOde thROugh 
cheMIcal ROutes
Rubén Jonatán Aranda García1, Alejandro 
Escobedo Morales2, José Alberto Luna López1.
1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores-
ICUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 
Pue., México. 2Facultad de Ingeniería Química, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Pue., México. 

 ■ sa.7-P046 nOVel QuInOlIne Based 
MOleculaR sWItch cheMO–sensOR FOR 
detectIOn OF cd2+ In aQueOus MedIuM
José Iván Avilés Castrillo1, katya Michelle Aguilar 
Pérez1, Mitchell Yael Piña Miranda1, Carlos 
Alberto Huerta Aguilar1, Cisneros Tamayo Ricardo1, 
Jayanthi Narayanan1

1División de Ingeniería en Nanotecnología, Universidad 
Politécnica del Valle de México, Av. Mexiquense s/n esquina Av. 
Universidad Politécnica, Col. Villa Esmeralda, Tultitlan, Estado de 
México, México, C.P. 54910.

 ■ sa.7-P047 RelatIOnshIP BetWeen 
electRIcal cOnductIVIty and the POtentIal 
catalytIc aPPlIcatIOn OF nanOstRuctuRed 
layeRed Manganese OXIdes
M. E. Becerra1, N. P. Arias1, A. M. Suarez1

1Universidad de Caldas, Departamento de Química, Calle 65 No 
26-10, Manizales, Colombia

 ■ sa.7-P048 suPRaMOleculaR cheMIstRy 
and selF-asseMBly studIes OF catechOl 
salPhen-tyPe stRuctuRes In nanOscIence
M. T. Cano-Cruz1, G. A. Zelada-Guillen2,M. V. 
Escarcega-Bobadilla1

1Department of Analytical Chemistry, School of Chemistry, 
National Autonomous University of Mexico. 04510 Mexico City, 
Mexico. 2Department of Organic Chemistry, School of Chemistry, 
National Autonomous University of Mexico. 04510 Mexico City, 
Mexico.

 ■ sa.7-P049 eXPeRIMental desIgn tO PROduce 
ORIented Zn(1-X)eu(X)O/si nanOstRuctuRes 
thROugh MIcROWaVe-assIsted 
hydROtheRMal MethOd
J. L. Cervantes-López1, R. Rangel2, P. Bartolo3, J. 
J. Alvarado3, O. E. Contreras4, D. H. Galván4, H. 
Tiznado4

1Programa de Doctorado en Ingeniería Química, División de es-
tudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería Química, Universidad 
Michoacana de SNH., México. 2División de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana 
de SNH., Morelia, Mich., México. 3Departamento de Física 
Aplicada, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yucatán, C.P.97310, México. 
4Departamento de Fisicoquímica de Nanomateriales, CNyN 
UNAM, Ensenada, B.C., C.P. 22800, México.

 ■ sa.7-P050 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ZnO nanO-leaVes aRRay (2d)
Oscar E. Cigarroa-Mayorga1
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1Nanoscience and nanotechnology department,CINVESTAV, 
Mexico city, Mexico. 

 ■ sa.7-P051 cheMIcal KInetIcs study OF 
ag nanOWIRes By scannIng electROn 
MIcROscOPy
F. Cordova1, X. Xiomara Moreno1, Berenice Baiza1 
and M.A. Quiroz1

1Fundación Universidad de las Américas-Puebla, Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas, Escuela de Ciencias, Exhacienda 
Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla, 72810, México

 ■ sa.7-P052 PhOtOcatalytIc degRadatIOn 
OF eMeRgIng WateR POllutants (dRugs) 
usIng tIO2 nanOtuBulaR FIlMs thROugh 
adVances OXIdatIOn PROcesses.
C. Cuevas Arteaga1, Ma. Teresa Orta Ledezma2, I. 
Yañez Noguez3

1Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. 2Coordinación 
de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 3Coordinación de 
Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 ■ sa.7-P053 synthesIs OF nanOstRuctuRed 
POWdeRs OF al2tiO5 at MOdeRated 
teMPeRatuRes By the sOl-gel MethOd.
A. delaO-Espadas1, B. León-Velázquez1, D.S. 
Garcia-Zaleta1,A. L. Espinosa Aguilar1,J. A. Galaviz-
Pérez1,J. M. Vázquez Rodríguez1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Tabasco, C.P. 86205, 
México.

 ■ sa.7-P054 synthesIs and PhysIcOcheMIcal 
and electROcheMIcal chaRacteRIZatIOn OF 
WO3 as electROchROMIc MateRIal
Duran-Carrillo1, J.C. Cruz1, D.L. Trejo1, A.M. 
Valenzuela2, G. Rodriguez1

1Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Insurgentes 330, David 
Gustavo Gtz., 77013 Chetumal, QROO, CONACYT- TNM, Instituto 
Tecnológico de Chetumal. 2CONACYT-TNM, Instituto Tecnológico 
de Cancún, Avenida Kabah, Km. 3, Centro, 77515 Cancún, QROO

 ■ sa.7-P055 POly(n-IsOPROPylacRylaMIde)-
cOated gOld nanOROds MedIated By 
thIOlated chItOsan layeR: theRMO-Ph 
ResPOnsIVeness and OPtIcal PROPeRtIes.
Reynaldo Esquivel 1, Iván Canale 1, Armando 
Lucero-Acuña 2

1Nanotechnology Graduate Program, Department of Physics, 
University of Sonora, Hermosillo 83000, Mexico (R.E) resquiv-
elgo@conacyt.mx; (I.V.) ivan_canale@hotmail.com 2Department 
of Chemical and Metallurgical Engineering, University of Sonora, 
Hermosillo 83000, Mexico, (A.L-A) armando.lucero@unison.mx. 
Correspondence: resquivelgo@conacyt.mx; Tel.: +6624291836

 ■ sa.7-P056 stRuctuRal IncORPORatIOn 
OF chROMIuM (III) PaRacRystallIne 
aluMInOsIlIcates: InFluence OF chROMIuM 
suBstItutIOn In the FORMatIOn and 
MORPhOlOgy OF FunctIOnal nanOtuBes
C. Flores1,2, P. Sepúlveda1,2, D. Muñoz1,2, N. 
Arancibia-Miranda1,2

1Center for the Development of Nanoscience and 
Nanotechnology, CEDENNA, 9170124, Santiago, Chile. 2Facultad 
de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile, Av. B. 
O’Higgins, 3363, Santiago, Chile.

 ■ sa.7-P057 cOnstRuctIOn OF PectIn FIlMs By 
electROsPRayIng
1VA. Gaona-Sánchez, 2G. Calderón-Domínguez, 3E. 
Morales-Sánchez. 4I. Arzate-Vazquez, 4J.V. Méndez-
Méndez. E. Terres-Rojas5.
1TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL 
PROGRESO. Av. Instituto Tecnológico S/N Ejido de San Felipe del 
Progreso, C.P. 50640,San Felipe del Progreso, Estado de México, 
MÉXICO. 2ENCB-IPN. Departamento de Ingeniería Bioquímica. 
Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Casco de Santo 
Tomás, C.P. 11340, México D.F. MÉXICO. 3CICATA- Unidad 
Querétaro. Cerro Blanco No. 141. Col. Colinas del Cimatario, 
C.P. 76090, Santiago de Querétaro, Querétaro MÉXICO. 4CNMN-
Instituto Politécnico Nacional, Luis Enrique Erro S/N, U. Prof. 
Adolfo López Mateos, M[1]exico, D.F. 07738, México. 5IMP. Eje 
Central Lázaro Cárdenas 152, San Bartolo Atepehuacán, 07730, 
México D.F., MÉXICO.

 ■ sa.7-P058 synthesIs OF MesOPOROus ceRIuM 
OXIde synthesIZed By sOFt and haRd 
teMPlate technIQues
Misael García Ruiz1, Julia Aguilar Pliego1, Luis E. 
Noreña Franco1, Carlos Márquez Alvarez2, Joaquín 
Pérez2Pariente2, Nancy C. Martín Guaregua3

1Área de Química Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, 
UAM-A, San Pablo 180, Azcapotzalco, C.P. 02200, Cuidad 
de México. 2Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, 
Campus Cantoblanco, 28049, Madrid, España. 3Áre de catáli-
sis, Departamento de Química, UAM-I, San Rafael Atlixco 186, 
Iztapalapa, 09340, Cuidad de México.



44

 ■ sa.7-P059 sIMPle PRePaRatIOn MethOd FOR a 
layeRed cOPPeR hydROXynItRate MateRIal
O. Giraldo1,2, A. F. Giraldo3, M. E. Becerra1,2,3

1Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física 
y Química, 17003, Kilometro 9 vía al Aeropuerto La Nubia, 
Colombia. 2Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Laboratorio de 
Materiales Nanoestructurados y Funcionales, 17003, Kilometro 
9 vía al Aeropuerto La Nubia, Colombia. 3Universidad de Caldas, 
Departamento de Química, Calle 65 No 26-10, Manizales, 
Colombia.

 ■ sa.7-P060 MORPhOMetRIc alteRatIOns 
OF suRFace WRInKled PatteRns usIng 
FunctIOnal MOnOMeRs.
C.M. González-Henríquez1, D.H. Sagredo-Oyarce1, 
A.M. Vera-Alarcón1, M.A. Sarabia-Vallejos2 and J. 
Rodríguez-Hernández3.
1Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, 
Matemáticas y del Medio Ambiente, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, P.O. Box 9845, Correo 21, 7800003, Santiago, 
Chile. 2Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, 
Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, P.O. Box 306, Correo 22, 7820436, Santiago, Chile. 
3Departamento de Química y Propiedades de Polímeros, 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros – Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (ICTP-CSIC), Juan de la 
Sierva 3, 28006, Madrid, España.

 ■ sa.7-P061 POROus sIlIcOn PaRtIcles 
cheMIcally MOdIFIed WIth POly(ß-
cyclOdeXtRIn/cItRIc acId) FOR BIOMedIcal 
aPPlIcatIOns
A. Guerra-Contreras1,2, M. Olvera-Sosa1,2, S. 
Rosales-Mendoza1,2 and G. Palestino1,2

1Laboratorio de Biopolímeros y Nanoestructuras, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Manuel Nava No. 6, C.P. 78210, San Luis Potosí, México. 
2Sección de Biotecnología, Centro de Investigación de Ciencias 
de la Salud y Biomedicina, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Av. Sierra Leona 550, 78210, San Luis Potosí, México.

 ■ sa.7-P062 cOMPOsItes Based On sIlVeR 
nanOPaRtIcles staBIlIZed WIth 
dIthIOcaRBaMates and nanOPaRtIcles OF 
POlythIOPhene deRIVatIVes
P. J. Reynoso-García1, M. Güizado-Rodríguez1, V. 
Barba2, G. Ramos-Ortiz3, M. Rodríguez3.

1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp-IICBA) and 2Centro de Investigaciones Químicas (CIQ-
IICBA), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, 
Morelos, México. 3Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 
Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del Campestre, C.P. 37150, 
León, Guanajuato, México.

 ■ sa.7-P063 hydROtheRMal synthesIs OF 
sOdIuM aluMInate-tItanate nanOROds
M.A. Guzmán-Cruz1, 2, M. Acosta-Alejandro2, F. A. 
De la Rosa2, S. Fuentes3, J.N. Díaz de León3

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Carretera Estatal Libre 
Villahermosa-Comalcalco Km. 27+000 s/n Ranchería Ribera Alta, 
C.P. 86205, Jalpa de Méndez, Tabasco, México. 2Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias 
Básicas, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Km 1, 86690 
Cunduacán, Tabasco, México. 3Universidad Nacional Autónoma 
de México, Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Carretera 
Tijuana-Ensenada, Km. 107, 22800 Ensenada B.C., México.

 ■ sa.7-P064 PRePaRatIOn OF BIOPOlyMeR-
MagnetIc nanOPaRtIcles By layeR-By-
layeR dePOsItIOn MethOd FOR cOntROlled 
Release OF the cuRcuMIn.
katiúscia Vieira Jardim1, Abraham Francisco 
Palomec Garfias2, Alexandre Luis Parize3, Marcelo 
Henrique Sousa1

1Universidade de Brasília (UnB)-Campus Ceilândia (FCE)-Centro 
Metropolitano-Conjunto A-Lote 01, CEP: 72220-900-Ceilândia 

– Brasília – DF. 2Instituto de Física-Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) – C.P. 72570 – Puebla, Pue. – 
México. 3Departamento de Química – Universidade Federal de 
Santa Catarina – CEP: 88040-900 – Trindade – Florianópolis 

– SC.

 ■ sa.7-P065 gRaPhene FIlMs MOdIFIed WIth 
au nanOstRuctuRes as suBstRate FOR 
detectIOn OF cRystal VIOlet By suRFace 
enhanced RaMan sPectROscOPy
P.B. Jiménez-Vara1, J. Johny1, S. Shaji1, S. 
Sepulveda-Guzman1, C. Aguilar-Flores2, C. 
Guerrero-Bermea3,Nora A García-Gómez4.
1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Av. Universidad S/N Ciudad 
Universitaria 66454 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México. 2Universidad de Papaloapan, Circuito Central #200, co-
lonia Parque Industrial, Tuxtepec, Oaxaca, México C.P. 68301, 
3Escuela Superior de Ingeniería “Adolfo López Mateos“, Blvd. 
Adolfo López Mateos/n. C.P. 26800. Nueva Rosita, Coahuila, 
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México. 4Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Av. Universidad S/N Ciudad Universitaria 66454 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

 ■ sa.7-P066 encaPsulatIOn and 
IMMOBIlIZatIOn OF the enZyMe PePsIn In 
POlyMeRIc nanOFIBeRs By electROsPInnIng 
technIQue
Julia Margarita Loredo Alejos1, Dr. Ivan Eleazar 
Moreno Cortez1, Dr. Raúl Lucio Porto1,Dr. Luis 
López Pavón1

1 Universidad Autónoma de Nuevo león

 ■ sa.7-P067 the use OF nanOcellulOse 
cRystallIne On synthesIs OF acRylIc 
hydROgels
A. B. Navarro Hermosillo1, M. C. López López2, V.V. 
A. Fernández Escamilla3, R. Ramirez Casillas2, G. 
Canché Escamilla4, R. M. Jimenez Amézcua1, J. F. 
A. Soltero Martínez1, S. García Enríquez2, and E.R. 
Macías Balleza1

1Departamento de Ingeniería Química, 2Departamento de 
Madera Celulosa y Papel, Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Blvd. M. 
García Barragán #1451, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44430, MÉXICO. 
3Departamento de Ciencias Tecnológicas, Centro Universitario 
de la Ciénega, Ocotlán Jalisco, C.P. 47810. Universidad de 
Guadalajara 4Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C. 
Calle 43 No. 130 Mérida, Yucatán, C.P. 97205 MÉXICO.

 ■ sa.7-P068 nOn-ResOnant enhanceMent 
MechanIsM In seRs eFFect due tO cuO 
QuantuM dOts eMBedded In synthetIc 
ZeOlIte F9-naX
C. E. Martinez-Nuñez1, Y. Delgado-Beleño1, 
M. Cortez-Valadez2, H. Arizpe-Chávez1, M. 
Flores-Acosta1

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Apdo. Postal 5-88, 83190 Hermosillo, Sonora, México. 
2CONACYT-Departamento de Investigación en Física, Universidad 
de Sonora, Apdo. Postal 5-88, 83190 Hermosillo, Sonora, México

 ■ sa.7-P069 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF a MesOPOROus MateRIal FunctIOnalIZed 
WIth tIOl gROuPs
P.O. Mauricio Cortes1, J.A. Moreno Rodríguez1, J. 
G. Carmona Gutiérrez1, Rubio Rosas2, J.L. Varela 
Caselis2

1Benemérita Universidadad Autônoma de Puebla, Facultad 
de Ciencias Químicas, Senda Química, Ciudad Universitaria, 
San Manuel, 72570 Puebla, PUE. 2Benemérita Universidadad 

Autônoma de Puebla, Facultad de Ingeniería Química, Centro 
Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología, 
Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, 
Col. San Manuel, 72570 Puebla, Pue.

 ■ sa.7-P070 study OF VIsIBle lIght eMIssIOn 
undeR uV eXcItatIOn In y2O33:er3+- gd3+ usIng 
anOVa MethOd
 Susana Vargas1; Victor Hugo Romero Arellano2; 
Juan Carlos Mixteco Sanchez 1; Haggeo Desirena 
Enrriquez3; Octavio Meza4

1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Valles, 
Carretera Guadalajara-Ameca, Km. 45.5, C.P. 46600
Ameca, Jalisco., México. 2Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de Tonalá, Av. Nuevo Periférico Oriente 555, Ejido 
San José Tatepozco, 45425 Tonalá, Jalisco., México. 3Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C., Lomas del Bosque 115, Col. 
Lomas del Campestre, C.P. 37150 León, Gto., México. 4Instituto 
de Física, ‘’Ing. Luis Rivera Terrazas’’, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Apartado Postal J-48, Puebla 72570, 
México

 ■ sa.7-P071 PROteIn teXtIle FIBeRs as 
MIcRO and nanO MateRIals and theIR 
aPPlIcatIOns as BOMateRIals
Molina Maturano1, M. García de Alva Magos2, L. A. 
García Serrano1, E. Sánchez Ortiz3

1Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, 
calle 30 de junio de 1520 s/n, La Laguna Ticomán, Gustavo A. 
Madero, C.P. 07340. 2Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 
del IPN, 3Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Durango.

 ■ sa.7-P072 nanOcOMPOsItes OF PMMa and 
na+-MMt MOdIFIed WIth MMa PlasMa: 
eValuatIOn OF theIR theRMal and 
MechanIcal PROPeRtIes
L.F. Mora Cortes1, R.I. Narro Céspedes1, A. Zurita 
Garza1, Y.k. Reyes Acosta1

1Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias 
Químicas, México.

 ■ sa.7-P073 electROn states and electROn 
RaMan scatteRIng In a seMIcOnductOR 
steP-QuantuM Well WIRe
Ricardo Betancourt Riera1, René Betancourt Riera2, 
Manuel Munguía Rodríguez3 
1Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de 
Hermosillo. Ave. Tecnológico y Periférico Poniente S/N C.P. 83170 
Colonia Sahuaro, Hemosillo Sonora, México. 2Departamento 



46

de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Hermosillo. Ave. 
Tecnológico y Periférico Poniente S/N C.P. 83170 Colonia Sahuaro, 
Hemosillo Sonora, México. 3Departamento de Investigación en 
Física, Universidad de Sonora. Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N. 
Apartado Postal 5-88, CP 83190, Hermosillo, Sonora, México.

 ■ sa.7-P074 synthesIs and eValuatIOn OF 
theRMO-ResPOnsIVe PnIPaM/PMMa/PFa-Rgd 
nanOPaRtIcles and BIOlOgIcal actIVIty In 
a Mda-MB-231 BReast canceR cells In VItRO 
MOdel.
Andrea Nevárez-López 1, Armando Lucero-Acuña2, 
Cesar Rodríguez-Beas3, Aracely Angulo-Molina4, 
Reynaldo Esquivel 1
1Nanotechnology Graduate Program, Department of Physics, 
University of Sonora, Hermosillo 83000, Mexico, 2Department 
of Chemical and Metallurgical Engineering, University of Sonora, 
Hermosillo 83000, Mexico, 3Department of Physics, University of 
Sonora, Hermosillo 83000, Mexico, 4Department of Biological 
Chemistry, University of Sonora, Hermosillo 83000, Mexico

 ■ sa.7-P075 MIcROWaVe synthesIs OF 
chROMium caRBIde cr3c2

Irina Nikolaenko1, Svetlana Antipina2

1Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Institute of 
Solid State Chemistry, 91, Pervomaiskaya st., Yekaterinburg, 
620990, Russia, 2Yeltsin Ural Federal University, 19, Mira st., 
Yekaterinburg, 620002, Russia

 ■ sa.7-P076 PRePaRatIOn OF FluORescent-
MagnetIc nanOPaRtIcles FunctIOnalIZed 
WIth aMInO acIds and QuantuM dOts 
Iván Pavón Hernández1, Antonio Tirado Guízar1, 
Manuel Alatorre Meda1 and Georgina Pina Luis1

1Tecnológico de Tijuana

 ■ sa.7-P077 systeMatIc eValuatIOn OF 
MultIFunctIOnal PePtIde-cOnJugated 
nanOPaRtIcles PnIPaM/PMMa/tat PePtIde/
cIsPlatIn In a McF-7 In VItRO MOdel
Julián Piri-Santana 1, Armando Lucero-Acuña 2, 
Cesar Rodríguez-Beas3, Aracely Angulo-Molina4, 
Reynaldo Esquivel 1
1Nanotechnology Graduate Program, Department of Physics, 
University of Sonora, Hermosillo 83000, Mexico, 2Department 
of Chemical and Metallurgical Engineering, University of Sonora, 
Hermosillo 83000, Mexico, 3Department of Physics, University of 
Sonora, Hermosillo 83000, Mexico, 4Department of Biological 
Chemistry, University of Sonora, Hermosillo 83000, Mexico

 ■ sa.7-P078 chaRacteRIZatIOn OF 
nanOstRuctuRed al-si-n thIn FIlMs 
dePOsIted By laseR aBlatIOn
P. Rivera1, Enrique Camps2, Rafael Basurto2, 
Stephen Muhl1, A. Zeinert3 
1IIM-UNAM, 2ININ, 3CEDEX

 ■ sa.7-P079 synthesIs OF cusb2O6 
nanOPaRtIcles and theIR gas-sensIng 
PROPeRtIes In cO atMOsPheRes
Verónica-María Rodríguez-Betancourtt1, Héctor 
Guillén-Bonilla1, J. T. Guillen-Bonilla2, Martín 
Flores-Martínez1 A. Guillen-Bonilla3, Jaime 
Santoyo Salazar4, Lorenzo Gildo-Ortiz5, María de la 
Luz Olvera Amador6

1Departamento de Química, CUCEI, Universidad de Guadalajara, 
44430 Guadalajara, JAL, México. 2Departamento de Electrónica 
y Computación, CUCEI, Universidad de Guadalajara, 44410 
Guadalajara, JAL, México. 3Departamento de Ciencias 
Computacionales e Ingeniería, CUVALLES, Universidad de 
Guadalajara Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5, 46600 
Ameca, JAL, México. 4Departamento de Física, CINVESTAV, IPN, 
07360 México. 5Nanociencias y Nanotecnología, CINVESTAV, 
IPN, 07360 México, Departamento de Ingeniería Eléctrica-SEES, 
CINVESTAV, IPN, 07360 México.

 ■ sa.7-P080 MultIFunctIOnal FInIshIng OF 
cOttOn teXtIle Based On cOntROlled 
synthesIs OF nanOsIlVeR
Josefina Águila López1, Alejandro Rodríguez 
Juárez2, Benjamin Schnabel3, José Ángel Juárez 
Torrez4, Joel Díaz Reyes1, Fernando Diaz Monge5, 
José Francisco Sánchez Ramírez1

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada, San Juan Molino Km 1.5 de la Carretera 
Estatal Sta. Inés Tecuexcomac-Tepetitla, 90700 Tlaxcala, 
México, 2Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Av. 
Instituto Politécnico Nacional 2580, Barrio Laguna Ticoman, 
07340 Ciudad de México, México, 3Hochschule Niederrhein 
University of Applied Sciences, Faculty of Textile and Clothing 
Technology, Webschulstr. 31, 41065 Mönchengladbach, 
Germany, 4Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Facultad de Ingeniería, Ingeniería Textil, 72570 Puebla, México., 
5Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Academia de mate-
riales, Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc s/n Carretera 
Apizaco Tlaxco Km. 16.8 C.P.90271 Tlaxco Tlaxcala, México.
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 ■ sa.7-P081 MIcRO haRdness eValuatIOn OF 
aluMInuM MatRIX ReInFORced WIth caRBOn 
nanOtuBes
B. Rodríguez Leal1, R. Calderón Aguirre2, J. 
Rodríguez Salinas3

1Siemens Fabrica Monterrey. Libramiento Arco Vial Poniente KM 
4.2 66350 Santa Catarina, México, 2Universidad de Monterrey. 
Av. Morones Prieto 4500 Pte. San Pedro Garza García, N.L. 
66238, México., 3Siemens Fabrica Monterrey. Libramiento Arco 
Vial Poniente KM 4.2 66350 Santa Catarina, México.

 ■ sa.7-P082 eXcItOn BIndIng eneRgy In 
stRaIned ZInc Blende gan/Ingan steP 
QuantuM Well
J. G. Rojas-Briseño1,3, Guillermo L. Miranda2, M. E. 
Mora-Ramos1, J. C. Martínez-Orozco3 
1Centro de Investigación en Ciencias, Instituto de Investigación 
en Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, CP 62209, Cuernavaca, 
Morelos, México., 2Universidad EIA, C. P. 055428, Envigado, 
Colombia., 3Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Calzada Solidaridad esquina con Paseo la Bufa S/N, 
C.P. 98060. Zacatecas, Zacatecas. México.

 ■ sa.7-P083 theORetIcal study OF the 
MechanIcal and electROnIc PROPeRtIes OF 
seMIcOnductOR nanOWIRes WIth lIthIuM
A. González-Macías1, E. Guevara-López1, F. Salazar-
Posadas1, M. Cruz-Irisson1, L.A. Pérez2

1ESIME-Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional, Av. Santa 
Ana 1000, 04420, Ciudad de México, México 2Instituto de Física, 
Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 20-364, 01000, 
Ciudad de México, México

 ■ sa.7-P084 chaRacteRIZatIOn OF the 
FaBRIcatIOn PROcess OF MIcRO and 
nanOPORes On sIlIcOn suBstRate By 
electROcheMIcal etchIng and QuantuM 
MechanIcal sIMulatIOn OF theIR 
electROnIc and stRuctuRal PROPeRtIes
Itzel Santizo1,2,3, Maximiliano Pérez1,3, Ignacio 
Garzón2, and Carlos Lasorsa1,4

1Laboratorio de Ingeniería de Recubrimientos Especiales (ac-
ción de plasmas) y Nanoestructuras, Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) Paris 532, Haedo CP. 1706, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina Email: lasorsa@cnea.gov.ar, itzel-
santizo@gmail.com 2Instituto de Física, Universidad Nacional 
Autónoma de México Apartado Postal 20-364, 01000 México 
D. F., México Email: garzon@fisica.unam.mx, itzelsantizo@fisica.
unam.mx 3Laboratorio de Ingeniería Bioquímica y Biotecnología. 

Universidad de Buenos Aires (UBA) Av. Paseo Colón 850, 
C1063ACV, Buenos Aires, Argentina. Email: max@fullgen.com.
ar 4Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Av. del 
Libertador, 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
Email: lasorsa@cnea.gov.ar

 ■ sa.7-P085 synthesIs OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles By laseR aBlatIOn In a 
POlyethylenIMIne sOlutIOn and WateR as 
cOnFInIng MedIa.
Saracho-González1, A. Pérez-Centeno2, M.A. 
Santana-Aranda2, Milton O. Vazquez-Lepe3, J.L. 
Menchaca4, G. Gómez-Rosas2, A. Chávez-Chávez2 
and J.G. Quiñones-Galván2

1Departamento de Matemáticas y Física, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente, Periférico Sur Manuel Gómez 
Morín 8585, ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, C.P. 
456042Departamento de Física, Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Boulevard 
Marcelino García Barragán 1421, Guadalajara, Jalisco, México, 
C.P. 44430 3Departamento de Ingeniería de Proyectos, Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara 45100, Jalisco, México 4Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Nuevo León, México

 ■ sa.7-P086 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF tItanIuM dIOXIde nanOFIBeRs OBtaIned 
By electROsPInIg technIQue
Oscar Secundino-Sánchez1, José Francisco Sánchez-
Ramírez2, Joel Díaz-Reyes2, Javier Martínez-Juárez3, 
Jose Alfredo Pescador-Rojas4, María del Rosario 
Espinoza-Mellado5

1Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas-Instituto Politécnico Nacional 2Centro de Investigación 
en Biotecnología Aplicada-Instituto Politécnico Nacional 3Centro 
de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores-Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 4Escuela Superior de Apan-
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 5Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas-Instituto Politécnico Nacional 

 ■ sa.7-P087 ahaROnOV-BOhM eFFect On the 
eXcItOn sPectRa In tyPe-II nanOcOnes
Maury Lizeth Herrera Torrez1, Luis Francisco 
Garcia2, Ilia D. Mikhailov2 and José Sierra Ortega1

1Grupo de Investigación en Teoría de la Materia Condensada, 
Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia 1Universidad 
Industrial de Santander, A. A. 678, Bucaramanga, Colombia

 ■ sa.7-P088 gROWth suBstRate teMPeRatuRe 
FOR enhancIng the electRIcal and OPtIcal 
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PROPeRtIes In dIOXIde thIn FIlMs usIng 
cheMIcal sPRay technIQue
E. Velázquez-Lozada1, T. Torchynska2, G. M. 
Camacho-González3

1SEPI – ESIME – Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. 
07738, México., 2ESFM – Instituto Politécnico Nacional, Ciudad 
de México. 07738, México., 3ESIME – Instituto Politécnico 
Nacional, Ciudad de México. 07738, México.

 ■ sa.7-P089 OPtIcal, MechanIcal and 
stRuctuRal chaRacteRIZatIOn OF tiO2 
nanOPaRtIcles IncORPORated In a 
theRMOstaBle ResIn
C. Zárate-Pérez1,2, D.M. Hurtado-Castañeda2,3, 
P. González-García4, J.S. Arias-Cerón5 and M. 
Robles-Agudo6

1Universidad Tecnológica de Querétaro, Unidad Nacional, Av. Pie 
de la cuesta No. 2501, C.P. 76148 Santiago de Querétaro, QRO, 
México. 2Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Desarrollo 
San Pablo, Av. Pie de la Cuesta No. 702, C.P. 76130, Querétaro 
QRO., México. 3Depto. de Ingeniería Eléctrica, SEES, CINVESTAV-
IPN, Apartado Postal 14-740, 07000 Ciudad de México, México. 
4Catedrático CONACYT-CIDESI, Desarrollo San Pablo, Av. Playa 
Pie de la Cuesta No. 702, C.P. 76130, Querétaro QRO., México. 
5Catedrático CONACYT, Depto. de Ingeniería Eléctrica, SEES, 
CINVESTAV-IPN, Apartado Postal 14-740, 07000 Ciudad de 
México, México. 6Catedrática CONACYT-UTEQ, Unidad Nacional, 
Av. Pie de la cuesta No. 2501, C.P. 76148 Santiago de Querétaro, 
QRO, México

 ■ sa.7-P090 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF sPheRIcal PaRtIcles OF cu2O undeR the 
InFluence OF the eXtRact OF ORIganuM 
VulgaRe 
S. Aguilar 1, G. Rosas 1
1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, UMSNH, 
Morelia Michoacán, 58030. MEXICO.

 ■ sa.7-P091 IncORPORatIOn and dIsPeRsIOn 
OF sIlVeR nanOPaRtIcles In MedIcal 
adhesIVes and theIR eFFect On theIR 
antIMIcROBIal PROPeRtIes
M. C. Álvarez Cancino1, B. Puente Urbina1, S. 
Sánchez Valdes1, R. Betancourt Galindo1

125294

 ■ sa.7-P092 syntesIs OF Fe2O3 
nanOstRuctuRes FOR detectIOn and 
PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF 
thIMeROsal

Suresh Ranganathan1, Claudio Sandoval1, Eimmy 
Ramírez1, Jorge Yáñez1

1Department of Analytical and Inorganic Chemistry, Faculty 
of Chemical Sciences, University of Concepcion, Chile.
Corresponding author E-Mail: jyanez@udec.cl

 ■ sa.7-P093 aPPROach tO nanOtechnOlOgy 
and InteRnatIOnal custOMs duty. the case 
OF the nanOsIlVeR
Ricardo SANTANA CABELLO1, Piedad GAÑÁN ROJO2, 
Zulamita ZAPATA-BENABITHE3

1Grupo de Investigación en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. 
2Grupo de Nuevos Materiales, Facultad de Ingeniería Química, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. 3Grupo 
de Energía y Termodinámica, Facultad de Ingeniería Química, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.

 ■ sa.7-P094 MagnetOlIPOsOMes FORMatIOn 
By MIcROFluIdIc Jet InJectIOn and theIR 
chaRacteRIZatIOn
Leonardo Nuñez-Magos1 and S. Aranda-Espinoza1.
1Instituto de Física; Universidad Autónoma de San Luis Potosí Av. 
Salvador Nava 6, Zona Universitaria, C.P 78290, San Luis Potosí, 
SLP. 

ROOM: tuluM a JW hOtel 
Wednesday, august 23

 ` 08:00 - 08:30 sa.7-O015 Invited talk 
FunctIOnalIZed caRBOn nanOtuBes 
tOWaRds aPPlIcatIOns
Paola Ayala1

1University of Vienna & Yachay Tech

 ■ 08:30 - 08:45 sa.7-O016 sIMultaneOus 
sORtIng and alIgnMent OF sIngle-Walled 
caRBOn nanOtuBes
Serxho Selmani1, Derek J. Schipper1

1Department of Chemistry, Waterloo Institute for Nanotechnology, 
University of Waterloo, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada

 ■ 08:45 - 09:00 sa.7-O017 tunIng electRIcal 
and theRMal PROPeRtIes In MOlyBdenuM 
dIsulFIde VIa lI InteRcalatIOn
Feng Xiong1, 2, 3, Aditya Sood3,4, Haotian Wang3, 
Eilam Yalon2, Connor J. McClellan2, Jinsong Zhang3, 
Jie Sun3, kenneth Goodson4, Yi Cui3, 5, and Eric 
Pop2, 3 
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1Present address: Electrical and Computer Engineering 
Department, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15261, 
USA. 2Department of Electrical Engineering, Stanford University, 
Stanford, CA 94305, USA. 3Department of Materials Science 
and Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA. 
4Department of Mechanical Engineering, Stanford University, 
Stanford, CA 94305, USA. 5Geballe Laboratory for Advanced 
Materials, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA

 ` 09:00 - 09:30 sa.7-O018 Invited talk tunIng the 
FunctIOnalIty OF 2-dIMensIOnal MateRIals 
thROugh deFect engIneeRIng: dOPIng, 
allOys, InteRFaces, VacancIes and MORe
Mauricio Terrones1

1Department of Physics, Department of Chemistry, Department of 
Materials Science and Engineering and Center for 2-Dimensional 
& Layered Materials. The Pennsylvania State University, University 
Park, Pennsylvania 16802, USA & Institute of Carbon Science and 
Technology, Shinshu University, JAPAN.

 ` 09:30 - 10:00 sa.7-O019 Invited talk caRBynes 
cOnFIned InsIde dOuBle Walled caRBOn 
nanOtuBes as nOVel adVanced MateRIals
Thomas Pichler1

1University of Vienna

 ■ 10:00 - 10:15 sa.7-O020 caRBOn nanOtuBe 
cOndItIOnIng: aB InItIO sIMulatIOns OF 
the FFect OF deFects and dOPIng On 
the electROnIc PROPeRtIes OF caRBOn 
nanOtuBes
M. Soto1, E.V. Barrera1

1Rice University

 ■ 10:30 - 10:45 sa.7-O021 On the ReductIOn and 
eXFOlIatIOn OF gRaPhene OXIde By usIng 
MIcROWaVes RadIatIOn
M. G. Iniestra-Galindo1, E. D. Montejo-Cano1, J. 
Pérez-González1, H. A. M. Balmori-Ramírez2, A. L. 
Flores-Esperilla2

1Laboratorio de Reología y Física de la Materia Blanda, Escuela 
Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, 
U. P. Adolfo López Mateos, Edif. 9, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, México. 2Departamento 
de Ingeniería en Metalurgia y Materiales, Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad Adolfo López Mateos, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, México.

 ■ 10:45 - 11:00 sa.7-O022 synthesIs OF 
caRBOn MIcRO- and nanOsPheRes FROM 
anthRacene By cVd
C. J. Gutiérrez- García1, J. J. Contreras-Navarrete1, 
J. M. Ambriz-Torres1, F.G. Granados-Martínez1, L. 
F. Ortega-Varela1, F. Méndez-Ruíz2, N. Batina2, L. 
Domratcheva-Lvova1

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gral. 
Francisco J. Múgica S/N, Felicitas del Río, 58030 Morelia, 
Mich., México, ladamex@yahoo.es 2Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco N° 186, 
Vicentina, Iztapalapa, 09340, Ciudad de México. 

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ` 12:30 - 13:00 sa.7-O023 Invited talk PlasMOnIc 
MetasuRFaces FOR sensIng, MIcROscOPy 
and PhOtOVOltaIc aPPlIcatIOns 
Anatoliy O. Pinchuk1, Associate Professor
1Department of Physics and Energy Science, of Colorado at 
Colorado Springs, 1420 Austin Bluffs Parkway, Colorado Springs, 
CO 80918-3733

 ■ 13:00 - 13:15 sa.7-O024 enhanced electROn 
cOheRence In atOMIcally thIn cRystals
Jin Hu1

1Department of Physics and Engineering Physics, Tulane 
University, New Orleans, Louisiana, USA 70118

 ■ 13:15 - 13:30 sa.7-O025 FaBRIcatIOn OF 
cORe@shell nanOPaRtIcles VIa In-FlIght 
dePOsItIOn OF Metals
Jan Hanuš1, Tereza kretková1, MykhailoVaidulych1, 
Ondřej Kylián1, Andrei Choukourov1, Ivan 
kalakhan1, Miroslav Cieslar1 and Hynek 
Biederman1

1Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, V 
Holešovičkách 2, 180 00, Prague 8, Czech Republic

 ■ 13:30 - 13:45 sa.7-O026 2d – 3d stRuctuRal 
tRansItIOn In suBnanOMeteR Ptn clusteRs 
suPPORted On ceO2(111)
Lauro Oliver Paz-Borbón1, Andrés López-Martínez1, 
Ignacio L. Garzón1, Alvaro Posada-Amarillas2, 
Henrik Grönbeck3

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Apdo. Postal 20-364, 01000 México, D.F. México, 
2Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales, Hermosillo, Sonora 83000, 
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Mexico,3Competence Centre for Catalysis and Department of 
Physics, Chalmers University of Technology, SE-41296 Göteborg, 
Sweden

 ■ 13:45 - 14:00 sa.7-O027 eVIdence FOR 
stRuctuRal tRansItIOn In cRystallIne 
tantaluM PentOXIde FIlMs gROWn By RF 
MagnetROn sPutteRIng
Israel Pérez1, José Luis Enríquez Carrejo2, Víctor 
Sosa3, Fidel Gamboa Perera3, José Rurik Farias 
Mancillas2, José Trinidad Elizalde Galindo2, Carlos 
Iván Rodríguez Rodríguez4

1National Council of Science and Technology (CONACYT)-
Institute of Engineering and Technology, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Av. del Charro 450 Col. Romero Partido, C.P. 
32310, Juárez, Chihuahua, México, 2Institute of Engineering and 
Technology, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. del 
Charro 450 Col. Romero Partido, C.P. 32310, Juárez, Chihuahua, 
México, 3Applied Physics Department, CINVESTAV Unidad 
Mérida, km 6 Ant. Carretera a Progreso, A.P. 73, C.P. 97310 
Mérida, Yucatán, México, 4Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez, Av. Universidad Tecnológica No. 3051, Col. Lote Bravo II, 
C.P. 32695, Juárez, Chihuahua, México

 ■ 14:00 - 14:15 sa.7-O028 decORatIOn OF 
MWcnts WIth ag-au nanOPaRtIcles 
VIa a gReen synthesIs PROcess and Its 
PhOtOcatalytIc actIVIty eValuatIOn
D. Mendoza-Cachú1, J. Luis López-Miranda1, C. 
Mercado-Zúñiga2, G. Rosas1

1Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH, edificio U., 
Ciudad Universitaria, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México. 
2Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, Av. 16 de 
Septiembre # 54, C.P. 55700, Col. Cabecera municipal, Coacalco 
de Berriozábal, Estado de México, México.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 ` 16:00 - 16:30 sa.7-O029 Invited talk selectIVe 

gROWth and stRuctuRal chaRacteRIZatIOn 
OF cOMPleX ga2O3-snO2 nanOstRuctuRes
M. Alonso-Orts1, A. Sánchez2, I. López1, E. 
Nogales1, B. Méndez1, J. Piqueras1 
1Department of Materials Physics, University Complutense of 
Madrid, 28040 Madrid, Spain 2Department of Physics, University 
of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom

 ` 16:30 - 17:00 sa.7-O030 Invited talk RealIZatIOn 
OF a VeRtIcal tOPOlOgIcal P–n JunctIOn In 
sb2te3/Bi2te3 heteROstRuctuRes

Gregor Mussler1, Peter Schüffelgen1, Daniel 
Rosenbach1, Markus Eschbach1, Natalya 
Demarina1, Martina Luysberg1, Lukasz Plucinski1, 
Detlev Grützmacher1

1Forschungszentrum Jülich, Peter Grünberg Institute & JARA-FIT, 
Jülich, Germany

 ■ 17:00 - 17:15 sa.7-O031 cRystallIZatIOn and 
stRuctuRe deteRMInatIOn OF the clusteR 
au146(P-MBa)57

S Vergara1, D Lukes2, U Santiago1, G Plascencia-
Villa1, RL Whetten1, G Calero2, M Jose-Yacaman1

1Department of Physics and Astronomy, The University of Texas 
at San Antonio, San Antonio, TX, USA.,2Department of Structural 
Biology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

 ■ 17:15 - 17:30 sa.7-O032 MIcROWaVe-assIsted 
hydROtheRMal synthesIs OF tiO2 
nanOPaRtIcles: BacteRIcIdal eFFect OF 
anatase, BROOKIte and RutIle.
Delgado L. P.1, M. Z. Figueroa-Torres2, Rodrigo 
García1, G. Oskam1, G. Rodríguez-Gattorno1

1Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-I. P. N., Mérida, 
Yucatán, 97310, México, 2Facultad de Ingeniería Civil-IIC, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de Los Garza, 
Nuevo León, 66451, México

 ■ 17:30 - 17:45 sa.7-O033 MultIscale and 
MultI-dIRectIOnal WRInKle PatteRnIng 
VIa seQuentIal MechanIcal deFORMatIOns 
WIth POROus teMPlate
Hyunchul Park1, Soon Man Hong1,2 and Chong 
Min koo1,2

1Materials Architecturing Research Center, Korea Institute of 
Science and Technology (KIST) 14-gil 5, Hwarang-ro, Seongbuk-
gu, Seoul, 02792, Republic of Korea; 2Nanomaterials Science and 
Engineering, University of Science and Technology 217, Gajeong-
ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34113, Republic of Korea, koo@kist.
re.kr

 ■ 17:45 - 18:00 sa.7-O034 suRFace MOdIFIcatIOn 
OF gRaPhene nanOPlatelets (gnPs) WIth 
RadIOFReQuency PlasMa OR hIgh VOltage 
FOR the PRePaRatIOn OF POlyPROPylene/
gnPs nanOcOMPOsItes
D.M. Ramírez López1, R.I. Narro Céspedes1, M.G. 
Neira Velázquez2, G. Soria Argüello3, J.C. Ortiz 
Cisneros1 
1Facultad de Ciencias Químicas UAdeC. Blvd. Venustiano 
Carranza e Ing. J. Cárdenas Valdéz s/n República, Saltillo Coahuila, 
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México, 2Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). 
Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No.140, Saltillo Coahuila. CP 
25294, México, 3Catedrático CONACYT, Centro de Investigación 
en Química Aplicada (CIQA). Blvd. Enrique Reyna Hermosillo 
No.140, Saltillo Coahuila. CP 25294, México

 ■ 18:00 - 18:15 sa.7-O035 MechanIsM OF 
InteRactIOn OF the suRFace MOdIFIcatIOn 
OF ZInc OXIde nanOPaRtIcles WIth 
ORganOsIlanes By RaMan sPectROscOPy
Andrés F. Jaramillo1, Ricardo Baez1, 2, Luis F. 
Montoya1, 3, katherina Fernández4, David Rojas1 
and Manuel F. Melendrez1

1Advanced Nanocomposites Research Group (GINA). Hybrid 
Materials Laboratory (HML). Department of Materials 
Engineering (DIMAT), Faculty of Engineering, University of 
Concepcion, 270 Edmundo Larenas, Box 160-C, Concepcion, 
Chile 4070409. 2Faculty of Physics, University of Concepcion, 
Barrio Universitario, Concepción Chile. 3Faculty of Chemistry, 
University of Concepcion, Casilla 160-C, 4089100 Concepcion 
Chile. 4Bioengineering Laboratory, Chemical Engineering, Faculty 
of Engineering, University of Concepcion, Barrio Universitario, 
Concepción Chile.

 ■ 18:15 - 18:30 sa.7-O036 eFFect OF stRaIns 
On MORPhOlOgy, stRuctuRe and OPtIcal 
PROPeRtIes OF ge-sI-sn gROuP IV MateRIals
V.A. Timofeev1, A.I. Nikiforov1, A.R. Tuktamyshev1, 
I.D. Loshkarev1, S.A. Teys1

1Rzhanov Institute of Semiconductor Physics Siberian Branch of 
Russian Academy of Sciences (ISP SB RAS), pr. Lavrentieva 13, 
Novosibirsk, Russia, 630090

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sa.7-P095 cOnductIVIty and OPtIcal 

PROPeRtIes On POlyMeR cOnductOR-
caRBOn nanOtuBe cOMPOsIte
P. Altuzar-Coello1, M.E. Nicho-Díaz2, L. Guerrero-
Martínez1, S. Escobar-Guerrero1, J. Campos1, O. 
Gómez-Daza1, G. Casarrubias1, R.Morán-Elvira1.
1Instituto de Energías Renovables-Universidad Nacional 
Autónoma de México. e-mail: peac@ier.unam.mx 2Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas-Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

 ■ sa.7-P096 study On synthesIs OF al 
allOy-tIO2 nanOcOMPOsItes By usIng salt 
FluXes and Its InFluence On MechanIcal 
PROPeRtIes
V. Gallegos-Orozco1.3, A. Santos-Beltrán1, H. 
Morales-Rodriguez1, I. Roquillo-Ornelas1, I. 
Estrada-Guel2
1Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, Km. 3.5 Carr. 
Chihuahua a Aldama, C.P. 31313. Chihuahua, Chih. México. 
2Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Miguel de Cervantes No. 120, C.P.31109, Chihuahua, Chih., 
México. 3Instituto Tecnológico de Chihuahua, Av. Tecnológico 
#2909,C.P 31310,Chihuahua, Chih. México

 ■ sa.7-P097 antIOXIdant PROPeRtIes OF ZnO 
PaRtIcles
Paulina Molina Maldonado1, Alejandra Marin 
Flores2, María del Rosario Ruiz Guerrero2, Angel 
de Jésus Morales Ramírez2

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Legaría 694, Colonia Irrigación, 
11500 Ciudad de México. 2Instituto Politécnico Nacional, Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica. Cerrada de Cecati s/n, 
Azcapotzalco, Santa Catarina, 02250 Ciudad de México

 ■ sa.7-P098 study OF the stRuctuRal 
Phases OF the cOBalt nanOWIRes and 
theIR RelatIOn WIth theIR PROPeRtIes OF 
MagnetIc anIsOtROPy
M.F. Ruiz Villegas1, E. Araujo1 and A. Encinas1

1IPICYT(Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica). Camino a la presa de San José 2055, Lomas 4 sec-
ción. 78216. San Luis Potosí S.L.P.

 ■ sa.7-P099 detaIled study OF the MagnetIc 
BehaVIOR at lOW scale In la2/3sr1/3MnO3

Isabel Cristina Arango1, John Edward Ordoñez1, 
Claribel Dominguez2, Carlos Arango1, María Elena 
Gomez2,3

1Thin Film Group, Department of Physics, Universidad del Valle, 
A.A. 25360,Cali, Colombia. 2DQMP, Université de Genéve 24 quai 
E-Ansermet, 1211 Genéve 4, Switzerland. 3Center of Excellence 
for Novel Materials-CENM, Universidad del Valle, A.A. 25360 Cali, 
Colombia

 ■ sa.7-P100 “synthesIs OF ZnO nanOcOluMns 
thROugh ZnO nanOPaRtIcles as a seeds” 
Báez-Rodríguez1, O. Álvarez-Fragoso2, L. 
García-González1, M. García-Hipólito2, and L. 
Zamora-Peredo1.
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1Centro de investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad 
Veracruzana, Calzada Ruiz Cortínes 455, Boca del Río, Veracruz 
94294, México. 2Departamento de Materiales Metálicos 
y Cerámicos, Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-360 
Coyoacán 04510 México, D. F.

 ■ sa.7-P101 MagnetIc PROPeRtIes OF FRee-
standIng FInIte cOBalt chaIns 
J. C. Hernández-Herrejón1,2 ,J. L. Ricardo-Chávez3,4 

1Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo, Avenida Universidad 3000, Sahuayo, Michoacán, 
México. 2Instituto de Física, UASLP, Av. Manuel Nava #6, Zona 
Universitaria, C.P. 78290, San Luis Potosí, S.L.P. México. 
3Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 sur 104 Centro 
Histórico C.P. 72000, Puebla, Puebla, México. 4Camino a la Presa 
San José 2055, Col. Lomas 4 sección CP. 78216, San Luis Potosí, 
S.L.P., México

 ■ sa.7-P102 a POssIBle InteRactIOn 
MechanIsM BetWeen aRsenIc sPecIes and 
MagnetIte nanOPaRtIcles In aQueOus 
MedIuM
Viltres Cobas. Herlys1, 2, Odio Chacón. Oscar3, Del 
Sol Fernandez. Susel1, Avila García. Yosuan1, Raul 
Borja Urby4, Aguilera Corrales. Yuri2, Reguera Ruiz. 
Edilso1

1Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología de 
Avanzada, IPN, Legaría 694, Ciudad de México, México.

 ■ sa.7-P103 layeR-By-layeR selF-asseMBled 
OF synthetIc/natuRal POlyelectROlytes 
MultIlayeRs On γ-Fe2O3 nanOPaRtIcles
Abraham Francisco Palomec Garfias1, katiúscia 
Vieira Jardim2, César Márquez Beltrán1, Marcelo 
Henrique Sousa2

1Instituto de Física-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) – C.P. 72570 – Puebla, Pue. – México; 2Universidade de 
Brasília (UnB)-Campus Ceilândia (FCE)-Centro Metropolitano-
Conjunto A-Lote 01, CEP: 72220-900-Ceilândia – Brasília – DF.

 ■  sa.7-P104 synthesIs and 
FunctIOnalIZatIOn OF MagnetIte 
nanOPaRtIcles tO BIOMedIcal aPlIcatIOns
D. Ravelo1, H. T. Yee1, C. R. Diaz2

1Instituto Politécnico Nacional, ESFM, Unidad Profesional ALM, 
México D.F. C.P. 07738, 2Centro de Biomateriales NIOMAT. 
Universidad de La Habana, Cuba

 ■ sa.7-P105 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF MagnetIc OPal/Fe3O4 cOllOIdal cRystal

Miller Toledo-Solano1, Abraham Jorge Carmona-
Carmona2, Enrique Sánchez-Mora3, Martha Alicia 
Palomino-Ovando2, Luis Antonio Romero-Cruz2

1Catedrático CONACYT-Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Av. San Claudio 
y Av. 18 sur, Col. San Manuel Ciudad Universitaria, Puebla, Pue. 
C. P. 72570, México 2Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla., Av. San Claudio 
y Av. 18 sur, Col. San Manuel Ciudad Universitaria, Puebla, Pue. 
C. P. 72570, Mexico. 3Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Av. San Claudio 
y Av. 18 sur, Col. San Manuel Ciudad Universitaria, Puebla, Pue. 
C. P. 72570, Mexico.

 ■ sa.7-P106 electRIc POlaRIZaBIlIty OF 
MagnetOeXcItOn In tyPe-II nanOcOne
 Angelica Mercado Mercado1, Luis Francisco 
Garcia2, Ilia D. Mikhailov2 and José Sierra Ortega1

 1Grupo de Investigación en Teoría de la Materia Condensada, 
Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia 1Universidad 
Industrial de Santander, A. A. 678, Bucaramanga, Colombia

 ■ sa.7-P107 nanOMachInIng enaBled 
ManIPulatIOn OF MagnetIc anIsOtROPy In 
gaMnas nanOstRuctuRe
Chanuk Yang1, Jae-Hyun Lee1, Seondo Park1, 
Seokwon kang1,Sung Un Cho1, Yun Daniel Park1

1Department of Physics & Astronomy, Seoul National University, 1 
Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Republic of Korea

 ■ sa.7-P108 synthesIs OF gRaPhene 
nanORIBBOns FROM MultIWalled caRBOn 
nanOtuBes
Anna Jedrzejewska1, Marcelina Adamska1, Iwona 
Pelech1, Roman Jedrzejewski2,Pawel S. Wrobel3, 
Alicja Bachmatiuk3,4

1Institute of Chemical and Environment Engineering, West 
Pomeranian University of Technology, Pulaskiego 10, 70-322 
Szczecin, Poland. 2Institute of Materials Science and Engineering, 
West Pomeranian University of Technology, al. Piastów 19, 70-
310 Szczecin, Poland. 3Centre of Polymer and Carbon Materials, 
Polish Academy of Sciences, M. Curie-Sklodowskiej 34, 41-819 
Zabrze, Poland. 4Wroclaw Research Centre EIT +, Stablowicka 147, 
Wroclaw, Poland

 ■ sa.7-P109 BIMetallIc tiO2/ag/au catalyst 
PRePaRed By nItROgen PlasMa: tReatMent 
and chaRacteRIZatIOn
Arturo Aguilar-Jiménez2, P. Quintana3, R. A. 
Medina-Esquivel2, Alejandro Ávila-Ortega1, R. 
Trejo-Tzab1
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1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de 
Yucatán. 2Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de 
Yucatán. 3CINVESTAV-Unidad Mérida, Depto. de Física Aplicada

 ■ sa.7-P110 synthesIs OF ceO2-caRBOn 
nanOtuBulaR cOMPOsItes By lIQuId 
Phase dePOsItIOn MethOd and FORMatIOn 
MechanIsM descRIPtIOn.
A.I. Cuesta-Balderas1, J.R. Vargas-García1, S. 
Pacheco-Espinoza1, J. Vazquez-Lujano1

1Instituto Politécnico Nacional, ESIQIE, Depto. Ing. Metalurgia y 
Materiales

 ■ sa.7-P111 theRMOResPOnsIVe 
POly(acRylaMIde) nanOPaRtIcles/ POly(n-
IsOPROPylacRylaMIde) nanOstRuctuRed 
hydROgels ReInFORced WIth caRBOn 
nanOtuBes
Estrada-Girón1, S. G. Castellanos-Reyes2, k. 
Rueda2, E. R. Macías1, A. Barrera3, J. Aguilar2, J.F.A. 
Soltero1 and V.V.A. Fernández2

1Universidad de Guadalajara, Departamento de Ingeniería 
Química, Boul. M. García-Barragán #1451, 44430, Guadalajara, 
Jal., México 2Universidad de Guadalajara, Departamento de 
Ciencias Tecnológicas, Av. Universidad #1115, 47810, Ocotlán, 
Jal., México. 3Universidad de Guadalajara, Departamento de 
Ciencias Básicas, Av. Universidad # 1115, 47810, Ocotlán, Jal., 
México.

 ■ sa.7-P112 ceRIa nanOPaRtIcles decORated 
gRaPhene FIlMs thROugh sPutteRIng and 
PVd
J. Gomez1, R. Rangel 1, J. J. Alvarado-Gil2, P. 
Quintana2, M. García3

1División de estudios de posgrado, Facultad de Ingeniería 
Química Universidad Michoacana de S.N.H 2Departamento de 
Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida. 3Facultad de 
ciencias fisicomatemáticas Universidad Autónoma de Nuevo 
León

 ■ sa.7-P113 synthesIs OF gRaPhene/
POlyaMIde-6 nanOhyBRIds WIth hIgh 
electRIcal cOnductIVIty VIa MIcROWaVe-
assIsted POlyMeRIZatIOn
M. Navarro-Rosales 1, C. A. Avila-Orta1, M. G. 
Neira Velázquez 1, P. González-Morones1, J. Valdez-
Garza 1

1Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). Blvd. 
Enrique Reyna Hermosillo No.140, Saltillo Coahuila. CP 25294, 
México

 ■ sa.7-P114 dePOsItIOn OF cds thIn FIlMs 
OntO POlyMeR cOMPOsItes WIth electRIc 
FIeld-alIgned caRBOn nanOtuBes
J. Rubio1, J.E. Corona2, M. Romero2, A.I. Oliva2, A.I. 
Oliva-Avilés1

1Universidad Anáhuac Mayab, División de Ingeniería y Ciencias 
Exactas, Carretera Mérida-Progreso km 15.5 AP 96-Cordemex, 
CP 97310, Mérida, Yucatán, Mexico, 2Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Mérida, Departamento 
de Física Aplicada, AP 73-Cordemex, CP 97310, Mérida, Yucatán, 
Mexico

 ■ sa.7-P115 PlasMOn MOdulatIOn In 
the dIelectRIc-gRaPhene-dIelectRIc 
MultIlayeR systeM
C. Sifuentes-Gallardo1, I. A. Sustaita-Torres1, 
J. R. Suárez-López2, A. Enciso-Muñoz2, J. 
Madrigal-Melchor2

1Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 98060, Zacatecas, México. 2Unidad 
Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas, 98000, 
Zacatecas, México.

 ■ sa.7-P116 caRBOn dOts In FluORescence 
ResOnance eneRgy tRansFeR asseMBlIes 
as VItaMIn B2 nanOPROBe
Roberto Daniel Sotolongo García1, Antonio Tirado 
Guízar1, Manuel Alatorre Meda1, Georgina Esther 
Pina Luis1

1Instituto Tecnológico de Tijuana

 ■ sa.7-P117 FaBRIcatIOn OF alIgned caRBOn 
nanOFIBeRs VIa electROsPInnIng
Orlando Zaca Moran1, 2, José Luis Herrera Perez1, 
José Francisco Sánchez Ramirez2

1Instituto Politécnico Nacional, UPIITA, 2Instituto Politécnico 
Nacional, CIBA-TLAXCALA

 ■ sa.7-P118 IMPROVIng the cOntRast and 
ResOlutIOn In OPtIcal cOheRence 
tOMOgaPhy (Oct) IMages usIng MetallIc 
nanOPaRtIcles
N. Lozano-Rincón1, L. Pérez-Mayen2, M. Rizo-
Macias3, B. Márquez-Barrios2 and N. Alcalá Ochoa1 

1Centro de Investigaciones en Optica, A. C., Loma del Bosque 
115, Lomas del Campestre, León, Guanajuato, México. C. P. 
37150. 2NANOBIO AND TRONICS SA de CV, Manuel Álvarez 205, 
Panorama, León, Guanajuato, México. C. P. 37160. 3Universidad 
Iberoamericana León, Blvrd Jorge Vértiz Campero 1640, 
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Fracciones Cañada de Alfaro, León, Guanajuato, México. C. P. 
37238

 ■ sa.7-P119 neaR InFRaRed eMIssIOn OF RaRe 
eaRth and chROMIuM dOPed stROntIuM 
aluMInates undeR uV, VIs and neaR 
InFRaRed eXcItatIOns.
Maricela Guzmán-Rocha1, Veronica 
Vázquez2, Pedro Salas3, Jorge Oliva4, Luis 
ArmandoDíaz-Torres1

1Grupo de Espectroscopía de materiales avanzados y nanoes-
tructurados (GEMANA), Centro de Investigaciones en óptica 
A.C., León, Gto, 37150 México. 2Centro de Investigaciones en óp-
tica A.C., León, Gto 37150 México. 3Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada de la UNAM (CFATA), Juriquilla Querétaro. 
4Conacyt-Facultad Ciencias Químicas Universidad Autónoma de 
Coahuila, 25000 Saltillo, Coahuila, México

 ■ sa.7-P120 synthesIs OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles usIng PseudOMOnas 
aeRugInOsa and Its antIMIcROBIal actIVIty
Jesús Alejandro Orozco Ceja1, Angel Daniel 
Ramírez Herrera2, Rafael Jiménez Mejía1, Martha I. 
González Domínguez2

1Licenciatura en Genómica Alimentaria Universidad de La 
Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, Av. Universidad 
3000, Sahuayo, Michoacán, C.P 59103, Mexico, 2Ingeniería 
en Nanotecnología Universidad de La Ciénega del Estado 
de Michoacán de Ocampo, Av. Universidad 3000, Sahuayo, 
Michoacán, C.P 59103, Mexico.

 ■ sa.7-P121 BIOsynthesIs OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles WIth BOugaInVIllea 
sPectaBIlIs and hIs antIMIcROBIal actIVIty
Angel Daniel Ramírez Herrera1, Martha Isabel 
González Domínguez1, Gloria Barbosa Sabanero 2
1Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo, Avenida Universidad 3000, Sahuayo, Michoacán, C.P 
59103, Estados Unidos Mexicanos, 2Departamento de ciencias 
médicas, Universidad de Guanajuato, 20 de enero 929, León, 
Guanajuato, C.P 37000, Estados Unidos Mexicanos.

 ■ sa.7-P122 nanOcOMPOsItes Based On 
hallOysIte and BIsMuth nanOstRuctuRes
C. Vega 1, J. L. Ortiz1, D. Díaz1

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, CP 04510, Ciudad de México, México.

 ■ sa.7-P123 sIlVeR nanOPaRtIcles and sIlVeR 
IOns staBIlIZed In nacl nanOcRystals

M.Flores-Acosta 1, N.S. Flores-López 1, M.Cortez-
Valadez 1,2, G.M.Moreno-Ibarra 3, Y.Delgado-
Beleño 1, C.E.Martinez-Nuñez 1, H. Arizpe-Chávez 1.
1Departamento de Investigaciónen Física,Universidad de Sonora, 
Apdo.Postal 5-88,83190 Hermosillo,Sonora,Mexico. 2CONACYT-
Departamento de Investigación en Física, UniversidaddeSonora, 
Apdo.Postal 5-88,83190 Hermosillo,Sonora,Mexico. 
3Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Universidad de 
Sonora, Apdo.Postal5-88,83190, Hermosillo,Sonora,Mexico

 ■ sa.7-P124 IncORPORatIOn OF sIlIcOn 
nanOPaRtIcles IntO cheMIcal Bath 
dePOsIted cadMIuM sulFIde thIn FIlMs
k.Y. Sillas-Montaño1, A. Pérez-Centeno2, 
M.A. Santana-Aranda2, G. Gómez-Rosas2, A. 
Chávez-Chávez2, E. Camps3, L.P. Rivera3,4, k. 
Rodríguez Rosales5, F. de Moure-Flores5 and J.G. 
Quiñones-Galván2

1Departamento de Ingeniería de Proyectos, Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, 
Boulevard Marcelino García Barragán 1421, Guadalajara, 
Jalisco, México, C.P. 44430, 2Departamento de Física, Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad 
de Guadalajara, Boulevard Marcelino García Barragán 1421, 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44430, 3Departamento de 
Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Apartado 
postal 18-1027, México D.F. C.P. 11801, Mexico, 4Instituto de 
Investigaciones en Materiales, UNAM, circuito exterior s/n, CU, 
CDMX, 5Facultad de Química, Materiales-Energía, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Querétaro, 76010, México.

 ■ sa.7-P125 study OF the eFFect OF 
cOncentRatIOn OF the eMIssIVe layeR OF 
gRadIent QuateRnaRy (cdZnses) QuantuM 
dOts On led deVIces
Ana Sánchez-Solís1, Diego Esparza2, Angélica 
Orona1,3, Andrea Cerdán-Pasarán1, Tzarara López-
Luke1, Nancy Ornelas-Soto3, and Elder de la Rosa1

1Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. A.P. 1-948, León, 
Gto. 37150, Mexico. 2Unidad Academica de Ingenieria Electrica 
(UAIE), Universidad Autonoma de Zacatecas 3Laboratorio de 
Nanotecnología Ambiental, Centro del Agua para América Latina 
y el Caribe. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Monterrey, N.L. 64849, México

 ■ sa.7-P126 hIghly dIsPeRsed gOld 
nanOPaRtIcles On tiO2 nanOtuBes 
PRePaRed By VaPOR Phase IMPRegnatIOn-
decOMPOsItIOn MethOd and Its catalytIc 
actIVIty
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Cecilia Encarnación-Gómez1, José Antonio 
Toledo-Antonio3, Jorge Roberto Vargas-García2, 
Carlos Ángeles-Chávez3 and María Antonia 
Cortés-Jácome3.
1National Polytechnic Institute, Dept. of Industrial Chemistry Eng., 
Mexico 07300 D.F., AP 75-874, MEXICO. 2National Polytechnic 
Institute, Dept. of Metallurgical Eng., Mexico 07300 D.F., AP 75-
874, Mexico. 3Petroleum Mexican Institute, Eje Central Lazaro 
Cardenas No.152, Mexico 07730 D.F., Mexico 

 ■ sa.7-P127 study PhOtOcatalytIc actIVIty OF 
the stROntIuM tItanates (srtiO3) cO-dOPed 
WIth RaRe eaRths (gdx eux) synthesIZed By 
sIngle-steP hydROtheRMal PROcess.
Alberto Alejandro Aguilar Hernández1; Edgar 
Giovanny Villabona Leal1; José Elías Pérez López1

1Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

 ■ sa.7-P128 electRIcal, OPtIcal and 
stRuctuRal chaRacteRIZatIOn OF sI-dOPed 
ZnO tRansPaRent thIn FIlMs PRePaRed By 
RF-MagnetROn sPutteRIng
D. R. Alfaro-Flores1, M. F. Avila-Meza1, M. A. 
Meléndez-Lira1

1Universidad Autonoma Metropolitana

 ■ sa.7-P129 PhOtOcatalytIc actIVIty OF tiO2 
thIn FIlMs On sOda-lIMe glass
Silviany Goulart 1, Cesar Augusto Jaramillo-Paez 2, 
José Antonio Navío 2, Adriano Michael Bernardin 1
1Grupo de Materiais Cerâmicos, Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, Av. Universitária 1105, Criciúma, Santa Catarina, 
88806-000, Brazil. 2Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, 
Centro Mixto Universidad de Sevilla CSIC, C/ Américo Vespucio 
49, Sevilla, Andalucía, 41092, Spain

 ■ sa.7-P130 PhOtOluMInescence study 
OF ZnO nanOcRystals OBtaIned By 
cOllOIdal-ROute
J. L. Casas Espinola1,X. A. Hernández Contreras2

1ESFM–Instituto Politécnico Nacional, México D. F. 07738, 
México, 2UPIITA – Instituto Politécnico Nacional, México D. F. 
07320, México

 ■ sa.7-P131 sM-Based luMInescent 
electROsPun MateRIals Made FROM 
BOROsIlIcate glasses
J. Escorcia-García1, M. Domínguez-Díaz2

1CONACYT-CINVESTAV del IPN, Unidad Saltillo, Av. Industria 
Metalúrgica 1062, Parque Industrial, Ramos Arizpe 25900, 
Coahuila, México. 2Laboratorio de Espectroscopia, Instituto de 

Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. 
Universidad S/N, Cuernavaca 62210, Morelos, México.

 ■ sa.7-P132 OPtIcal PROPeRtIes OF a 
cOMPOsIte OF tIO2/au nanOPaRtIcles 
OBtIned By PhOtOdePOsItIOn
FJ Acosta-Arreazola1, S Sepúlveda-Guzmán2, EM 
Sánchez1, SM de la Parra-Arciniega1, NF Garza-
Montes-de-Oca2, NA García-Gómez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales II, San Nicolás de 
los Garza, N.L., México. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, 
UANL, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, San Nicolás 
de los Garza, N.L., México.

 ■ sa.7-P133 IntROductIOn OF ZnO @ siO2 cORe 
shell nanOPaRtIcles In MacROPOROus 
sIlIcOn
X. Leon Valverde 1, E. Osorio1, M. Pacio1, R.Perez1, 
H. Juarez1

1Benemérita Universidaa Autónoma de Puebla, 14 sur and San 
Claudio, Ciudad Universitaria, 72000, Puebla, Mexico.

 ■ sa.7-P134 PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF 
dyes By au-ag nanOPaRtIcles suPPORted 
OntO sBa-15
Manuel G. López Félix1, Diana Vargas Hernández1, 
Judith C. Tánori Córdova1.
1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora

 ■ sa.7-P135 synthesIs, electROcheMIcal 
chaRacteRIZatIOn and actIVIty eValuatIOn 
OF P-n JunctIOn PhOtOcatalyst p-MnO 
n-ZnO
Blanca L. Martínez-Vargas1, Jesús A. Díaz-Real1, J. 
L. Rodríguez-López2, Luis Ortiz- Frade1

1Electrochemical Department. Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Parque Tecnológico 
Querétaro Sanfandila SN, C. P. 760703, Pedro Escobedo, 
Querétaro, México. 2Advanced Materials Department. Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. Camino 
a la Presa San José 2055, Lomas 4ª Secc. C.P. 78216, San Luís 
Potosí, México.

 ■ sa.7-P136 PhOtOcatalytIc PeRFORMance 
OF ZnO FIlMs dePOsIted By the ultRasOnIc 
sPRay PyROlysIs technIQue. eFFect OF 
MIllIng cOndItIOns On Zn PRecuRsOR
Mata1, A. Maldonado1,2, M. de la L. Olvera1,2
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1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360. 2Departamento de 
Ingeniería Eléctrica-Sección de Electrónica del Estado Sólido, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360

 ■ sa.7-P137 OPtIcal ResPOnse OF 1d 
suPeRcOnductOR- dIelectRIc (yBa2cu3O7-X/
BatiO3) PhOtOnIc cRystal
Luz E. González1,2, J. Ordoñez3, J.C. Granada1, 
N. Porras-Montenegro1, M. E. Gómez3,4, G. 
Zambrano3

1Grupo de Física Teórica del Estado Sólido, Universidad del 
Valle, Cali 25360, Colombia. 2Universidad de Ibagué, Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemáticas. 3Thin Films Group, 
Departamento de Física, Universidad del Valle, A.A. 25360, Cali, 
Colombia. 4Center of Excellence for Novel Materials, Universidad 
del Valle, Cali, Colombia

 ■ sa.7-P138 antIOXIdant PROPeRtIes OF endO 
and eXOFulleRens WIth Metal atOMs and 
clusteRs: a theORetIcal study
E. B. Andrade1, A. Martínez1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México Circuito Exterior SN, Ciudad Universitaria, 
CP 04510, Ciudad de México, México

 ■ sa.7-P139 cuRRent analysIs and 
chaRacteRIZatIOn OF a nOn-
standaRd electROlytIc cell FOR the 
electROdePOsItIOn OF nanOstRuctuRed 
allOys.
L. Arriaga-Arjona1, G. Carbajal-Franco1

1Division of Graduate Studies and Research. Instituto Tecnológico 
de Toluca-TecNM-SEP. Av. Tecnológico s/n. Colonia Agrícola 
Buenavista. C.P. 52149. México

 ■ sa.7-P140 hyBRId layeRed y2O3:eu3+ 

nanOPhOsPhORs sensItIZed WIth ORganIc 
lIgands
Balderas1, L. Mariscal1, S. Carmona1, C. Falcony1.
1Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN, 
Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnologıa, Av. 
IPN 2508, 07360 CDMX, Mexico.1Departamento de Fısica, Centro 
de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN, Av. Instituto 
Politecnico Nacional 2508, San Pedro Zacatenco, Gustavo A. 
Madero CDMX 07360, Mexico. 

 ■ sa.7-P141 MOdIFIcatIOn OF the MechanIcal 
and OPtIcal PROPeRtIes OF a POlyesteR 
ResIn By IncORPORatIOn OF ZInc OXIde 
nanOPaRtIcles.

J. Barcena Balderas1, P. González García2, E. 
Franco-Urquiza2, D.M. Hurtado-Castañeda1 
1Universidad Tecnológica de Querétaro, Unidad Nacional, Av. Pie 
de la cuesta No. 2501, C.P. 76148 Santiago de Querétaro, QRO., 
México. 2Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Desarrollo 
San Pablo, Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702, C.P. 76130, 
Querétaro QRO., México.

 ■ sa.7-P142 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF chalcOgenIde nanOPaRtIcles By 
sOlutIOn PROcess at ROOM teMPeRatuRe
Laura Aislinn Carrasco Chávez1, Edna Carina de la 
Cruz Terrazas2, María de la Luz Mota1-3, Amanda 
Carrillo Castillo1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. Ave del Charro 450 N Cd. Juárez Chihuahua. CP 
32310, México. 2CONACYT- Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira Tamps. C.P. 
89600, México. 3CONACYT-Instituto de Ingeniería y Tecnología, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ave del Charro 450 N 
Cd. Juárez Chihuahua. CP 32310, México.

 ■ sa.7-P143 synthesIs OF nanOstRuctuRed 
ZIRcOnIa usIng cOncentRated sOlaR 
eneRgy
L.G. Ceballos-Mendivil1,2, R.E. Cabanillas-López3, 
J.C. Tánori-Córdova4, H.I. Villafán-Vidales1, C.A. 
Arancibia-Bulnes1, C.A. Estrada1.
1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2Facultad de Ingeniería Mochis, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 3Depto. de 
Ingeniería Química y Metalurgia, Universidad de Sonora, México, 
4Depto. de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad 
de Sonora, México.

 ■ sa.7-P144 InFluence OF suRFactants On 
PhOtOluMInescence and MORPhOlOgy 
PROPeRtIes OF gd2O3: eu+3 ceRaMIcs
Victor H Colín1, Antonieta García Murillo1, Felipe 
de J Carrillo Romo1, Nicolas Cayetano Castro2, 
Andrés Rosas Camacho1, Angel de J Morales1.
 1IPN CIITEC, Cerrada de Cecati s/n, Azcapotzalco, Santa 
Catarina, 02250 CdMX. 2IPN, Centro de Nanociencias Micro y 
Nanotecnologías, C.P. 07300, CdMX.

 ■ sa.7-P145 cOMPaRIsOn OF the 
PhOtOelectROcheMIcal PeRFORMance OF 
tWO dIFFeRent tiO2 nanOtuBulaR FIlMs 
usIng a Methyl ORange aQueOus sOlutIOn 
as test saMPle.
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O.R. Davis Toledo1 S. García Sintillo1, C. Cuevas 
Arteaga1 R.Ma. Melgoza Alemán2, Ma. G. 
Valladares Cisneros2, P. Mijaylova Nacheva3.
1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, 
2Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. 
Chamilpa, Cuernavaca Mor., C.P. 62209, Mexico. 3Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, Juitepec Morelos.

 ■ sa.7-P146 IRIdIuM suPPORted On 
MesOPOROus sBa-15 MOdIFIed WIth ga and 
al as a hIghly actIVe catalyst In the hdn 
OF QuInOlIne. 
Brenda Ledesma1, María L. Martínez1 and Andrea 
Beltramone1

1Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica 
Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, Córdoba, 
Argentina.Corresponding author: abeltramone@frc.utn.edu.ar

 ■ sa.7-P147 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF niO FOR anOdIc MateRIal In 
electROchROMIc WIndOWs aPPlIcatIOn 
E.D. Fernández1, J.C. Cruz1, D.L. Trejo1, 2 A.M. 
Valenzuela3

1Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Insurgentes 330, David 
Gustavo Gtz., 77013 Chetumal, QROO. 2CONACYT- Instituto 
Tecnológico de Chetumal 3CONACYT- Instituto Tecnológico de 
Cancún, Avenida Kabah, Km. 3, Centro, 77515 Cancún, Q.R.

 ■ sa.7-P148 KInetIc PaRaMeteRs 
OF theRMOluMInescence FROM 
nanOcRystallIne OPals
Héctor Antonio Durán Muñoz1, Marlen Hernández 
Ortiz2, Claudia Sifuentes Gallardo3, Agustín Enciso 
Muñoz4, Víctor Manuel Castaño Meneses5

1Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, Carretera 
Zacatecas Cd. Cuahutemoc Km. 5, 98601, Guadalupe, Zac. 
México. 2Unidad Académica de Matemáticas, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Czda. Solidaridad y Paseo La Bufa S/N, 
98060 Zacatecas, Zac. México. 3Ingeniería en Comunicaciones 
y Electrónica, Universidad Autónoma de Zacatecas, Av. López 
Velarde 801, 98000 Zacatecas, Zac. México. 4Dirección General, 
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, De la 
Juventud 504, 98090 Zacatecas, Zac. México. 5Departamento de 
Ingeniería Molecular de Materiales, Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Campus Juriquilla, Boulevard Juriquilla No. 3001, 76230, 
Juriquilla, Querétaro, México.

 ■ sa.7-P149 luMInescence PROPeRtIes OF 
Zn2snO4:cr3+, dy3+ nanOPaRtIcles PRePaRed 
By a cO-PRecIPItatIOn MethOd
Fernández-Osorio Ana1, Vázquez-Olmos América2, 
Chávez-Fernández Julián1

1Universidad Nacional Autónoma de México.Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, C.P.54740, México. 2Centro de 
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CDMX. C.P. 04510, 
México.

 ■ sa.7-P150 PROPeRtIes OF siO2/P(Ba-co-MMa-
co-aa) nanOcOMPOsItes synthesIZed By In-
sItu seMI-Batch eMulsIOn POlyMeRIZatIOn
Adán Fuentes-Miranda1,2, Bernardo Campillo-
Illanes1,2, Marta Fernández-Garcia3 and Daniel 
López-García3

1Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Cuernavaca, Mor. 62210, MEXICO. 2Departamento 
de Ingeniería Química Metalúrgica, Facultad de Química, 
Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX. 04510, 
MEXICO. 3Ingeniería Macromolecular, Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Polímeros, Madrid, 28006, ESPAÑA.

 ■ sa.7-P151 systeMatIc eValuatIOn OF 
lcst PROPeRtIes OF PnIPaM/chItOsan/
FluOResceIn/cIsPlatIn nanOPaRtIcles and 
In VItRO MOdel Mda-MB-231 BReast canceR 
cells.
Nadia Nereyda García Flores1, Pedro Amado 
Hernandez Abril1, Armando Lucero Acuña1, 
Reynaldo Esquivel González1.
1Universidad de Sonora. Blvd Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 
83000 Hermosillo, Son. 

 ■ sa.7-P152 PROtOn cOnductIVIty In ZInc 
hydROXIde nItRate MateRIals
O. Giraldo1,2 and C.V. Ruiz2,3 

1Departamento de Física y Química, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad Nacional de Colombia- Sede Manizales, 
170003, Kilometro 9 vía al Aeropuerto La Nubia. 2Laboratorio 
de Materiales Nanoestructurados y Funcionales, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia- 
Sede Manizales, 170003, Kilometro 9 vía al Aeropuerto La Nubia. 
3Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, 
170003, Kilometro 9 vía al Aeropuerto La Nubia.

 ■ sa.7-P153 study OF the eFFect OF ReducIng 
agent In the synthesIs OF agnPs By sOFt 
cheMIstRy PROcess
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Perla L. González-Fernández1, Ana J. Verdugo-
Ontiveros1, María de la Luz. Mota-González2, 
Priscy A. Luque Morales3, Amelia Olivas-Sarabia4 
Amanda Carrillo-Castilloa

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, México. 2CONACYT- Instituto de 
Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 3Universidad Autónoma de Baja California-FIAD, C.P. 
22860, Ensenada, B.C., México. 4Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología-UNAM, C.P. 22860, Ensenada, B.C. México.

 ■ sa.7-P154 aluMInuM-Based Metal-ORganIc 
FRaMeWORKs nanOPaRtIcles: ecO-FRIendly 
synthesIs, chaRacteRIZatIOn, and eFFects 
OF teMPeRatuRe and ReactIOn tIMe.
María Isabel Vasquez-Nuñez1, Federico González-
Garcia2, Martha Poisot3, Ana Maria Soto-
Estrada1, Miguel Angel García-Sánchez1, Berenice 
González-Santiago1

1Departamento de Química, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Edificio R, San Rafael Atlixco 186. Colonia 
Vicentina. Apartado Postal: 55-534. C.P. 09340, Mexico 
City. 2Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Edificio T, San Rafael 
Atlixco 186. Colonia Vicentina. Apartado Postal: 55-534. C.P. 
09340, Mexico City. 3Instituto de Química Aplicada, Universidad 
del Papaloapan-Tuxtepec, Circuito Central 200 Parque Industrial, 
Tuxtepec, 68301, Oaxaca, Mexico.

 ■ sa.7-P155 InFluence OF the Mean 
KInetIc eneRgy OF the PlasMa On the 
cRystallIne and OPtIcal PROPeRtIes OF ZnO 
nanOstRuctuRed thIn FIlMs By Pld
Jesús Alonso Guerrero de León1, José G. Quiñones-
Galván2, Armando Pérez-Centeno2, Gilberto 
Gómez-Rosas2, Enrique Camps3, Miguel Ángel 
Santana-Aranda2

1Departamento de Ingeniería de Proyectos, 2Departamento de 
Física, CUCEI Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García 
Barragán, Guadalajara, Jal.44430, México. 3Departamento de 
Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Apdo. 
Postal 18-1027, México City, CDMX 11801, México

 ■ sa.7-P156 “synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF hyBRId MateRIals Based On sIlIcate 
FunctIOnalIZed WIth 3-(tRIhydROXysIlyl) 
PROPyl Methyl PhOsPhOnate, 
3-(tRIMethOXysIlyl)PROPylaMIne and 
(3-MeRcaPtOPROPyl)tRIMethOXysIlane”

José Antonio.Gutiérrez Ortega1, Sergio Gómez 
Salazar1, Ilya G. Shenderovich3, Ricardo Manríquez 
González2

1Departamento de Química Blvd. Marcelino García Barragán1421, 
esq. Calzada Olímpica, C.P. 44430 Guadalajara, Jalisco, Mexico. 
2Departamento de Madera, Celulosa y Papel, CUCEI, Universidad 
de Guadalajara, Kilómetro 15.5, CarreteraGuadalajara-Nogales, 
Guadalajara, C.P. 45020, Jalisco, México. 3Faculty of Chemistry 
and Pharmacy, University of Regensburg, Universitätstrasse 31, 
93053 Regensburg, Germany.

 ■ sa.7-P157 eFFect OF POst-synthesIs 
tIMe On the ZnO OBtaIned By cheMIcal 
PRecIPItatIOn
G. Hererra-Pérez1, G. Pérez-Zúñiga2, A. M. 
Valenzuela-Muñiz2, E. Ramos-Ramirez3, R. 
Vargas-Bernal1.
1Departamento de Ingenieria en Materiales, Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato, Carretera Irapuato-Silao Km. 12.5, El 
Copal, Irapuato; Guanajuato. C. P. 36821, México. 2Posgrado en 
Ciencia en Materiales, Instituto Tecnológico de Cancún, Av. Kaba, 
Km. 3, Col. Centro, Cancún; Quintana Roo. C. P. 77515, México. 
3Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y 
Exactas, Universidad de Guanajuato Campus Guanajuato, Col. 
Noria Alta S/N, Guanajuato; Guanajuato. C. P. 36000, México. 

 ■ sa.7-P158 ctaB eFFect On the FORMatIOn OF 
niFe2O4 sPInel nanOFeRRItes FROM Metal 
naPhthenOates
Adrián Jiménez-Muñiz1, Elia G. Palacios-Beas1

1Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE-DIMM, Av. Instituto 
Politécnico Nacional S/N, Lindavista, Gustavo A. Madero, Ciudad 
de México, 07738, México.

 ■ sa.7-P159 BlOcK cOPOlyMeR-teMPlated 
hOllOW n-ZnO/p-si nanOdIOde aRRays usIng 
atOMIc layeR dePOsItIOn
Woojae Lee1, SeHun kwon1

1School of Materials Science and Engineering, Pusan National 
University, Busan 609-735, Korea

 ■ sa.7-P160 cOMPOsItIOnal and stRuctuRal 
study OF MagnetROn sPutteRed algaas 
thIn FIlMs gROWn On sI (100) and glass 
suBstRates
J.D Losada Losada1, A.O Pulzara Mora1. C.A 
Pulzara Mora1, S. Torres Jaramillo1.
1Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

 ■ sa.7-P161 catalytIc OXIdatIOn OF MtBe In 
aQueOus-Phase usIng Rh/tice MOdIFIed WIth 
an RhOdIuM ORganIc salt
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M.A. Lunagómez1, J.C. Arévalo1, A. Silahua1, A. 
Cordero1, A. Cervantes1, H. Pérez1, C. Sánchez1, 
G.Torres1.
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, DACB, Laboratorio 
de Catálisis Heterogénea Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalapa de 
Méndez, C.P. 86690, A.P. 24, Cunduacán Tabasco, México.

 ■ sa.7-P162 gReen synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF BIMetallIc sIlVeR@
PlatInuM nanOPaRtIcles usIng schInus 
MOlle l. aQueOus eXtRacts
Mares-Briones1, G. Rosas1.
1Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH, edificio U., 
Ciudad Universitaria, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México.

 ■ sa.7-P163 OPtIcal chaRacteRIZatIOn OF thIn 
siO2/asi:h/siO2 stRuctuRes WIth IMPROVed 
electRIcal PeRFORMance OBtaIned By 
electROn cyclOtROn ResOnance technIQue
David Mateos1, Nicola Nedev1, Jose Diniz2, 
Benjamín Valdez1, Melissa Mederos3, Mario Curiel1 
and Oscar Pérez1

1Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, 
Blvd. Benito Juarez s/n, C.P. 21280, Mexicali, B.C., México. 
2Center for Semiconductor Components, University of Campinas, 
Rua João Pandia Calógeras 90, CEP: 13083-870, Campinas, São 
Paulo, Brazil. 3Renato Archer Center for Information Technology, 
Rodovia Dom Pedro I (SP-65) Km 143.6, Bairro Amarais, CEP: 
13069-901, Campinas, São Paulo, Brazil.

 ■ sa.7-P164 FaBRIcatIOn OF au-tiO2 
nanOstRuctuRes By cOllOIdal 
lIthOgRaPhy and atOMIc layeR dePOsItIOn
David Meneses-Rodríguez1, Daniel Chan-Morales2, 
Miguel A. Ruiz-Gómez1, Geonel Rodríguez-
Gattorno3, Gerko Oskam3.
1CONACYT-Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, 
carretera antigua a Progreso km 6, Mérida, Yucatán, México. 
C.P. 97310. 2Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma 
de Yucatán, apartado postal 150, Cordemex, Mérida, Yucatán, 
México. C.P. 97111. 3Departamento de Física Aplicada, 
CINVESTAV-IPN, carretera antigua a Progreso km 6, Mérida, 
Yucatán, México. C.P. 97310.

 ■ sa.7-P165 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF QuantuM dOts OF gROuPs II-VI tO 
encaPsulate In lIPOsOMes
L.G. Miranda Calderón1, J. Douda1, T. kryshtab2

1UPIITA: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas. Avenida Instituto Politécnico Nacional 

2580, Gustavo A. Madero, Barrio la Laguna Ticoman, 07340 
Ciudad de México, D.F., México. 2ESFM: Escuela Superior de 
Física y Matemática. Avenida Instituto Politécnico Nacional 2580, 
Gustavo A. Madero, Barrio la Laguna Ticoman, 07340 Ciudad de 
México, D.F., México.

 ■ sa.7-P166 luMInescent PROPeRtIes OF 
gdVO4:sm3+, Bi3+ nanOPaRtIcles
 Paulina Molina Maldonado1, Gustavo Silva 
Sanchez2, María del Rosario Ruiz Guerrero2, Angel 
de Jesús Morales Ramírez2

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Legaría 694, Colonia Irrigación, 
11500 Ciudad de México. 2Instituto Politécnico Nacional, Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica. Cerrada de Cecati s/n, 
Azcapotzalco, Santa Catarina, 02250 Ciudad de México

 ■ sa.7-P167 BehaVIOR OF the cOPPeR OXIde 
nanOstRuctuRe dePOsItIOn On cOMMeRcIal 
BaKelIte electROdes.
Eduardo Morales González1, Guillermo Carbajal-
Franco1, Luis Arriaga Arjona1, José Luis García 
Rivas1.
1Division of Graduate Studies and Research Instituto Tecnologico 
de Toluca-TecNM-SEP

 ■ sa.7-P168 nOnlIneaR OPtIcal PROPeRtIes 
FOR asyMMetRIc BaRRIeR heIghts ZInc 
Blende algan/gan QuantuM Well.
M. Nava-Maldonado1, J. G. Rojas-Briseño2, J. C. 
Martínez-Orozco1, and M. E. Mora-Ramos2 
1Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Calzada Solidaridad esquina con Paseo la Bufa 
S/N, C.P. 98060. Zacatecas, Zacatecas. México. 2Centro de 
Investigación en Ciencias, Instituto de Investigación en Ciencias 
Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Av. Universidad 1001, CP 62209, Cuernavaca, Morelos, 
México.

 ■ sa.7-P169 sIZe-dePendent nOnlIneaR 
OPtIcal PROPeRtIes OF sIlIca 
nanOPaRtIcles
Angel Netzahual Lopantzi1, Delfino Cornejo 
Monroy2,Edgar Oliver López Villegas3, José Alfredo 
Pescador Rojas4, José Francisco Sánchez Ramírez5, 
José Luis Jiménez Pérez1

1Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, 2Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ingenieria y Tecnología, 
3Laboratorio de Microbiología Sanitaria, Escuela Nacional en 
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, 4Ingeniería 
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en Tecnología del Frío, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 5Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, 
Instituto Politécnico Nacional.

 ■ sa.7-P170 study OF the WettaBIlIty 
thROugh ORdeRed aRRays OF Fe2o3 
MIcROsPheRes
J. I. Peña-Flores1, E. Sánchez-Mora1, E. Gómez-
Barojas2 and C. Márquez-Beltrán1

1Instituto de Física, BUAP Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 110-B, C.U. Col. San Manuel, Apdo Postal J-48 Puebla, 
Pue 72570. México. 2The CIDS-IC, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Apdo. Postal 196, Puebla, Pue. 72000. 
Mexico.

 ■ sa.7-P171 PatteRned-POlyMeR FIlMs/
Zns (nPs) nanOcOMPOsItes Based On 
selF-asseMBly OF POly(acRylIc acId)
m-block-POly(n-PhenylMaleIMIde)n dIBlOcK 
cOPOlyMeRs
Del C. Pizarro1, O. G. Marambio1, M. Jeria-Orell1, D. 
P. Oyarzún2, J. Sánchez3

1Departamento de Química, Universidad Tecnológica 
Metropolitana. P. Alessandri 1242, Santiago, Chile. E-mail: gpizar-
ro@utem.cl, e-mail: pizarroguadalupe048@gmail.com2Centro 
Nanociencias Aplicadas (CENAP), Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Andres Bello, Avda. República 275, Santiago, Chile. 

3Departamento de Ciencias del Ambiente, Facultad de Química 
y Biología, Universidad de Santiago de Chile, USACH, Casilla 40, 
Correo 33, Santiago, Chile.

 ■ sa.7-P172 MORPhOlOOgy, OPtIcal 
PROPeRtIes and WaVeguIde BehaVIOR OF 
In2O3 1d nanOstRuctuRes gROWn By VaPOR-
lIQuId-sOlId PROcess.
Jesús Alberto Ramos Ramón1, David Maestre2, 
Ana Cremades2, Rutilo Silva1, and Umapada Pal1
1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Apdo. Postal J-48, C.P. 72570, Puebla, Pue., 
Mexico., 2Departamento de Física de Materiales, Universidad 
Complutense de Madrid, 28040 Madrid, Spain

 ■ sa.7-P173 cOMPutatIOnal MethOds tO 
desIgn nanOstRuctuRes FOR theRMO, and 
OPtIcs aPPlIcatIOns
Radames R. M.1, Martin M. R.1, Alejandro 
Valderrama Z.1, Raúl G. M.1

1Facultad de Ciencias, UNAM. Avenida Universidad 300, Ciudad 
Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México C.U. 
Distrito Federal, Coyoacán, 04510.

 ■ sa.7-P174 MeasuReMent OF lOcal stRaIn 
at the MIcROscale usIng MIcRO-RaMan 
sPectROscOPy
F. J. Rodríguez-Aranda1, J. Méndez-Lozoya1, F. J. 
González1, A. G. Rodríguez1.
1Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y 
la Tecnología, CIACyT, Av. Sierra Leona #550, Col. Lomas 2a. 
Sección, C.P. 78210, San Luis Potosí, S.L.P, México.

 ■ sa.7-P175 aBsORPtIOn cOeFFIcIent In MultI-
shell sPheRIcal gaas/alxga1-xas QuantuM 
dOt
k. A. Rodríguez-Magdaleno1, R. Pérez-Álvarez1, J. 
C. Martínez-Orozco2, R. Pernas-Salomón3

1Centro de Investigación en Ciencias, Instituto de Investigación 
en Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, CP 62209, Cuernavaca, 
Morelos, México, 3Unidad Académica de Física, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Calzada Solidaridad esquina con Paseo 
la Bufa S/N, C.P. 98060. Zacatecas, Zacatecas, México, 3Instituto 
de Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 18 Sur 
y San Claudio, Edif. 110-A, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, 
Puebla, Puebla, México

 ■  sa.7-P176 OPtIMIZed nOn-aQueOus 
synthesIs MethOd OF FunctIOnalIZed ZeRO-
Valent IROn nanOPaRtIcle FOR nItRate 
ReductIOn
Claudio Adrian Ruiz Torres1, Yuhoon Hwang2, René 
Fernando Araujo Martínez1, Gabriel Alejandro 
Martínez Castañón1, Jose Elpidio Morales Sánchez1, 
Jesús María Guajardo Pacheco1, Facundo Ruiz1

1Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2Seoul National 
University of Science and Technology

 ■ sa.7-P177 eFFect OF synthesIs cOndItIOns 
On the synthesIs OF MesOPOROus ZIRcOnIa 
By usIng alKOXIde PRecuRsOR and 
tRIethanOlaMIne as hydROlysIs staBIlIZeR 
E. Borjas-García1, P. Martínez-Torres1, M. 
E. García-Espinoza2, N. M. Gómez-Ortíz3, N. 
Dasgupta-Schubert4, Padmavati Sahare4, G. 
Viramontes-Gamboa4

1Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México. 
2Instituto Tecnológico de Morelia, Morelia, Michoacán, México. 
3Centro de Investigaciones en Óptica A.C., León, Guanajuato, 
México. 4Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 
México. 
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 ■ sa.7-P178 ROle OF BenZOate gROuPs In the 
OPtIcal and stRuctuRal PROPeRtIes OF 
yttRIa Based laMellaR hyBRId MateRIals 
OBtaIned By MIcROWaVe IRRadIatIOn
R.I. Sánchez-Alarcón1, G. Alarcón-Flores1, M. 
Aguilar-Frutis1, S. Carmona-Téllez2, M. García- 
Hipolito3, C. Falcony-Guajardo2

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Legaría. Legaría #694 Col. 
Irrigación, México D.F., México, C.P. 11500 2Departamento de 
Física, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Av. 
Instituto Politécnico Nacional, San Pedro Zacatenco, México, D.F., 
México, C.P. 07360 3Instituto de investigación de materiales – 
UNAM. Ciudad Universitaria, México, D.F., México, CP. 04510

 ■ sa.7-P179 OPtIcal ResPOnse OF a 
MultIlayeRed stRuctuRe OF siO2 
MIcROsPheRes In heXagOnal cOMPact 
cOnFIguRatIOn
A. Santos Gómez1 and A. L. González Ronquillo1

1Instituto de Física, Universidad Autónoma de Puebla Apartado 
Postal J48, 72570, Puebla, Pue., México.

 ■ sa.7-P180 synthesIs OF nanOstRuctuRed 
tiO2 By an alKOXIde FRee ROute FROM 
cOMMeRcIal anatase.
Alinne Serrano Adame1, Juan Serrato Rodríguez2

1Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Av. Francisco J. 
Múgica S/N Morelia, Mich., C. P. 58 030 MÉXICO. 2Instituto de 
Investigaciones Metalúrgicas, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Av. Francisco J. Múgica S/N Morelia, Mich., 
C. P. 58 030 MÉXICO.

 ■ sa.7-P181 eFFects OF lIthIuM InseRtIOn 
On the electROnIc PROPeRtIes OF POROus 
geRManIuM
1.A. N. Sosa1, A. Trejo1, M. Cruz-Irisson1

1Instituto Politécnico Nacional, ESIME-Culhuacan, Av. Santa Ana 
1000, 04430 Ciudad de Mexico, Mexico

 ■ sa.7-P182 gReen synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF sIlVeR nanOPaRtIcles 
and theIR cytOtOXIc eValuatIOn In yeasts
M.Villalpando1, Saavedra-Molina2, G.Rosas1

1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, UMSNH, 
edificio U., Ciudad Universitaria, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, 
México., 2Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, 
UMSNH, edificio B-3., Ciudad Universitaria, C.P. 58000, Morelia, 
Michoacán, México.

 ■ sa.7-P183 aB InItIO study OF OPtIcal 
PROPeRtIes OF tI-suRFace WIth hIgh c 
cOVeRage
A. Zarate1, L. F. Magaña1, O. Salas1, M. A. Canales.1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Apartado Postal 20-364, C.P. 01000 México, D.F., México

 ■ sa.7-P184 degRadatIOn OF Methyl ORange 
By uV IRRadIatIOn usIng nanOPaRtIcles OF 
tiO2 encaPsulated In calcIuM algInate
Y. Zarazua Aguilar1, S. P. Paredes Carrera1, J. R. 
Avendaño Gómez1

1Lab. Catálisis y Materiales.ESIQIE- Instituto Politécnico Nacional. 
Zacatenco, 07738, México, D.F.

 ■ sa.7-P185 ReMOVal OF ORganIc POllutants 
FROM WasteWateRs On caRBOn nanOtuBes-
Based catalysts
S.M.S. Borges1, S. T. de Oliva1, J. R. R. Segura2, J. L. 
Romero2, S. G. Marchetti3, M. C. Rangel4
1Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia. Rua Barão 
de Geremoabo, 147. Federação, 40 170-280, Salvador, Bahia, 
Brazil. 2Escuela de Ingeniería Química, Cubiculo 25, Edificio V1, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán, Mexico. 3CINDECA, Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional de La Plata, 1900, 47 y 115, La Plata, 
Argentina. 4Instituto de Química, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Av. Bento Gonçalves, 9500, Agronomia, 90650-
001 Porto Alegre, RS, Brazil.

 ■ sa.7-P186 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF enhanced 
PhOtOcatalytIc nanOcOMPOsIte 
Based On PhOtOluMInescent caRBOn 
nanOPaRtIcles dePOsIted On tItanIuM 
OXIde nanOPaRtIcles.
Victor Aguilera Cárdenas1, Carlos Alberto Guerrero 
Salazar1, Guillermo Acosta González2

1UANL, 2Nanomat SA de CV

 ■ sa.7-P187 MateRIals By desIgn aPPROach tO 
ROBust suPeRhydROPhOBIc cOatIngs
Maria Eugenia Linzoain1, Nadia Sid1, Marta 
Alvarez1, Alan Taylor1

1TWI Ltd
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ROOM: tuluM a JW hOtel 
thuRsday, august 24

 ` 08:30 - 09:00 sa.7-O037 Invited talk 
MagnetOlIPOsOMes FORMatIOn By 
MIcROFluIdIc Jet InJectIOn and theIR study 
undeR lOW IntensIty dc MagnetIc FIelds.
Leonardo Nuñez-Magos1 and Said 
Aranda-Espinoza1

1Instituto de Física; Universidad Autónoma de San Luis Potosí Av. 
Salvador Nava 6, Zona Universitaria, C.P 78290, San Luis Potosí, 
SLP. México.

 ■ 09:00 - 09:15 sa.7-O038 deVelOPMent OF a 
duRaBle antI-MIcROBIal tReatMent FOR 
teXtIle FOR the healthcaRe IndustRy
N Sid1, M Linzoain, A Taylor 
1TWI LTd Granta Park, Great Abington, CB21 6AL Cambridge 
United Kingdom

 ■ 09:15 - 09:30 sa.7-O039 BIOsynthesIs OF IROn 
OXIde nanOPaRtIcles By e. caRassIPes as a 
ReducIng agent
Dahlia del Castillo Trujillo1, G. Rosano-Ortega1, C.A. 
Vega-Lebrún1 and P. S. Schabes-Retchkiman2

1Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 
17 sur no. 901 Barrio de Santiago, Puebla, Puebla, México. C.P. 
72410 2Departamento de Materia Condensada, Instituto de 
Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado 
Postal 20-364, Ciudad de México, Mexico

 ■ 09:30 - 09:45 sa.7-O040 tIO2-al2O3 
PhOthOcathalytIc degRadatIOn OF Plant 
PathOgens
J. Reyes-Gallegos1, R. Salgado-Garciglia1, M.E. 
Contreras-Garcia1

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

 ■ 09:45 - 10:00 sa.7-O041 deVelOPMent 
OF nanO-stRuctuRed cOnductIng 
cOMPOsItes Based On BIOgenIc MetallIc 
nanOPaRtIcles/POlystyRene
Eduardo Quintos-Guerrero1, Gustavo López-Téllez1, 
Enrique Vigueras-Santiago2, Ernestina Castro-
Longoria3, Miguel Avalos-Borja4, Alfredo Rafael 
Vilchis Nestor1

1Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, 
UAEM-UNAM. Carretera Toluca-Atlacomulco Km 14.5, San 
Cayetano, Piedras Blancas, Toluca, CP 50200, Estado de México, 

México. Tel: +52 (722) 276 66 10, Ext.7712., 2Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo de Materiales Avanzados, Facultad 
de Química, UAEM, Toluca, Estado de México, México., 
3Departamento de Microbiología, CICESE. Km 107, Carretera 
Tijuana-Ensenada, Ensenada, B.C. México., 4Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica, San Luis Potosí, S.L.P., 
México., Corresponding author:arvilchisn@uaemex.mx

 ` 10:00 - 10:30 sa.7-O042 Invited talk 
elucIdatIng the ReactIVIty OF nOVel 
POlyMeR RedOX actIVe PaRtIcles 
FOR eneRgy stORage VIa VeRsatIle 
electROcheMIstRy
J. Rodríguez-López1, M. Burgess, k. Hernández-
Burgos1, E.C. Montoto1, J. Hui, Z. Gossage1, N. 
Schorr and J.S. Moore1

1Department of Chemistry, University of Illinois at Urbana-
Champaign, 600 S Mathews Ave. Urbana IL, USA 61801

 ■ 10:30 - 10:45 sa.7-O043 eValuatIOn OF cOBalt 
nanOPaRtIcles On gRaPhene OXIde and 
caRBOn nanOtuBes FOR suPeRcaPacItORs 
aPPlIcatIOns
D. R. Aguilar-Meza1, M. I. Salazar-Gastélum2, S. 
Pérez-Sicairos1, 2, R. M. Félix-Navarro2, Y. Gochi-
Ponce1, 2.
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de 
Tijuana, Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, Blvd. Industrial 
S/N Tijuana, B. C. México, C. P. 22500. 2Tecnológico Nacional de 
México, Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Graduados 
e Investigación en Química, Blvd. Industrial S/N Tijuana, B. C. 
México, C. P. 22500

 ■ 10:45 - 11:00 sa.7-O044 electROsPInnIng 
synthesIs at lOW VOltage OF tiO2-Pd-Pt-au 
nanOFIBeRs
F. Cordova1, J. Manuel Antonio1, Andreí 
Hernández1, M. A. Quiroz†, Lourdes Bazan-Díaz 
2; Ruben Mendoza-Cruz2; J. Jesus Velazquez-
Salazar2; Josefina Arellano-Jimenez2; Ekaterina 
Vinogradova2; Miguel Jose-Yacamán2

1Fundación Universidad de las Américas-Puebla, Departamento 
de Ciencias Químico-Biológicas, Escuela de Ciencias, Exhacienda 
Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla, 72810, México 
2Department of Physics and Astronomy, The University of Texas at 
San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, Texas 78249, United 
States

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5
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 ■ 12:30 - 12:45 sa.7-O045 FReQuency-
dePendent PhOtOcOnductIVe BehaVIOR 
OF ZnO thIn FIlMs gROWn On saPPhIRe 
suBstRates
J.L. Cholula-Díaz,1 J. Barzola-Quiquia,2 and M. 
Videa1

1School of Engineering and Sciences, and Department of 
Chemistry and Nanotechnology, Tecnologico de Monterrey, 
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, 64849 Monterrey, N.L., 
Mexico. 2Institut für Experimentelle Physik II, Universität Leipzig, 
Linnéstrasse 5, 04103 Leipzig, Germany.

 ■ 12:45 - 13:00 sa.7-O046 a cOntROlled 
FaBRIcatIOn OF cOPPeR nanOstRuctuRes 
On BOROPhOsPhate glasses: synthesIs, 
chaRacteRIZatIOn, and theIR hIghly 
sensItIVe seRs PROPeRtIes
Anderson J. Pereira1, Joaquim P. Gomes1, 
Guilherme F. Lenz2, Ricardo Schneider2, Juliano 
Alexandre Chaker3, Paulo Eduardo Narciso4, 
Jorlandio F. Felix4

1Department of Physics, Universidade Federal de Viçosa-UFV, 
Viçosa, MG 36570-000, Brazil. 2Departament of Chemistry, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, PR 
85902-490, Brazil. 3Institute of Chemistry, Universidade de 
Brasília, Brasília, DF 70904-970, Brazil. 4Institute of Physics, 
Universidade de Brasília, Brasília, DF 70910-900, Brazil

 ■ 13:00 - 13:15 sa.7-O047 OXIdatIOn OF FRee-
standIng and suPPORted BOROPhene
J C Alvarez-Quiceno1, R H Miwa2, G M Dalpian1 
and A Fazzio1

1Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal 
do ABC, Santo André, São Paulo, Brazil. 2Instituto de Física, 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, 
Brazil

 ■ 13:15 - 13:30 sa.7-O048 MetallIc 
nanOPaRtIcles synthesIZed By RadIOlysIs 
and staBIlIZed By calIXaRenes
Marie CLEMENT1,2, Cyril MARTINI2, Ibrahim 
ABDELLAH2, Vincent HUC2, Hynd REMITA1, Isabelle 
LAMPRE1.
1Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000, Université Paris-
Sud, Orsay, Université Paris-Saclay, France. 2Laboratoire de 
Chimie Inorganique, ICMMO, UMR 8182 Université Paris-Sud, 
Orsay, Université Paris-Saclay, France.

 ■ 13:30 - 13:45 sa.7-O049 suRFace MOdIFIcatIOn 
OF gRaPhene nanOPaRtIcles WIth 

ethylene PlasMa In a ROtaRy PlasMa 
ReactOR FOR the PRePaRatIOn OF Pe/g 
nanOcOMPOsItes
R. A. Zendejo Covarrubias1, R. I. Narro Céspedes1, 
G. Soria Argüello3, M. G. Neira Velázquez2, A. O. 
Castañeda Facio1 

1Facultad de Ciencias Químicas UAdeC. Blvd. Venustiano 
Carranza e Ing. J. Cárdenas Valdéz s/n República, Saltillo Coahuila, 
México. 2Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). 
Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No.140, Saltillo Coahuila. CP 
25294, México. 3Catedrático CONACYT, Centro de Investigación 
en Química Aplicada (CIQA). Blvd. Enrique Reyna Hermosillo 
No.140, Saltillo Coahuila. CP 25294, México

 ■ 13:45 - 14:00 sa.7-O050 POlyMeR gRaFted 
nanOPyROXene FOR naPhthenIc acId 
ReMOVal 
Ghada Nafie1, Gerardo Vitale2, Lante Carbognani 
Ortega3 and Nashaat N. Nassar4

1University of Calgary

 ■ 14:00 - 14:15 sa.7-O051 nanO-cRystallIne 
ni-aegirine PyROXenes as nanOcatalysts 
FOR catalytIc hydROgenatIOn OF ORganIc 
cOMPOunds
khaled O. Sebakhy1, Gerardo Vitale1, Pedro 
Pereira-Almao1

1Chemical and Petroleum Engineering, University of Calgary

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 ` 16:00 - 16:30 sa.7-O052 Invited talk 

cOnJugated POlyMeR nanOstRuctuRes 
as hIghly actIVe PhOtOcatalysts undeR 
sOlaR lIght
Dita Floresyona,1 Hynd Remita,1, Fabrice 
Goubard,2 Pierre-Henri Aubert,2 Isabelle Lampre,1 
Alexandre Dazzi,1 Srabanti Ghosh,1 Samy Remita,1,3 

Laurence Ramos4

1Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000 CNRS, Université 
Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay, France. 
2Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces 
(LPPI, EA 2528), Université de Cergy-Pontoise, 5 mail Gay 
Lussac, F-95031 Neuville-sur-Oise Cedex, France. 3Départment 
CASER, Ecole SITI, Conservatoire National des Arts et Métiers, 
CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03, France. 
4Laboratoire Charles Coulomb (L2C) UMR 5221 CNRS-Université 
de Montpellier, 34095 Montpellier, France
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 ■ 16:30 - 16:45 sa.7-O053 VIsIBle-lIght 
nanOscale PhOtOcOnductIVIty OF gRaIn 
BOundaRIes In selF-suPPORted ZnO 
Platelets
Faraji1, C. Ulrich2, Y. k. Mishra3, R. Adelung3, and 
J. Seidel1
1School of Materials Science and Engineering, UNSW Australia, 
Sydney, NSW 2052, Australia. 2School of Physics, UNSW Australia, 
Sydney, NSW 2052, Australia. 3Institute for Materials Science, 
Functional Nanomaterials, University of Kiel, Kaiserstr. 2, 24143 
Kiel, Germany

 ■ 16:45 - 17:00 sa.7-O054 OPtIcal and 
PhOtOcatalytIc actIVIty OF ceO2@ZnO 
cORe-shell nanOstRuctuRes synthesIZed 
By hydROtheRMal ROute
Saeed Farhang Sahlevani1, Ramalinga 
Viswanathan Mangalaraja1,Thangaraj 
Pandiyarajan1, Felipe Sanhueza1

1Advanced Ceramics and Nanotechnology Laboratory, 
Department of Materials Engineering, University of Concepcion, 
Chile

 ■ 17:00 - 17:15 sa.7-O055 RaMan sPectROscOPy 
as an aId In the undeRstandIng OF 
OccuRRIng PhenOMena In sIlIca-
suPPORted PIcKeRIng styRene eMulsIOn 
POlyMeRIZatIOn
Erick de Jesús Hernández-Hernández1, Benoit 
Auguste Roger Fouconnier1, José Eduardo 
Terrazas-Rodríguez1, Francisco López-Serrano2

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Av. 
Universidad, km 7.5, Coatzacoalcos, Veracruz, 96538, MÉXICO. 
2Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Química, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 
Cd. Mx, 04510, MÉXICO.
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ROOM: chIchen ItZa I JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Hydrogen storage 
materials

 Å SESSION CHAIR: R. TOMOV AND P. V. ARAVIND

 ` 08:30 - 09:00 sB.1-O001 Invited talk hydROgen 
MOnItORIng In hydROgen PROductIOn, 
stORage, and Fuel cells
Ramachandran Vasant kumar1 

1University of Cambridge

 ` 09:00 - 09:30 sB.1-O002 Invited talk Fast and 
lOW-teMPeRatuRe dehydROgenatIOn OF 
naBh4 + al/ catalyst MIXtuRes
A. Flores-Jacobo1, J.L. Carrillo-Bucio1, L.A. Zaldivar-
Valencia1, J.R. Tena-García1, k. Suárez-Alcántara1

1Unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Antigua Carretera a 
Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, 
C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México.

 ■ 09:30 - 09:45 sB.1-O003 adVanced 
nanOstRuctuRed BOROhydRIdes FOR sOlId 
state hydROgen geneRatIOn/stORage

Robert A. Varin1

1University of Waterloo, Department of Mechanical and 
Mechatronics Engineering, and Waterloo Institute for 
Nanotechnology, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1

 ■ 09:45 - 10:00 sB.1-O004 hIgh PRessuRe 
hydROgen adsORPtIOn In ZeOlIte-
teMPlated caRBOn
Mohammed Ouzzine1, Yosuke Sato1, Alberto 
Castro Muñiz1, Hiroyuki Itoi2, Hirotomo 
Nishihara1, Takashi kyotani1
1Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, 
Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan, 2Department of 
Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Aichi Institute of 
Technology, 1247 Yachigusa, Yakusa, Toyota, 470-0392, Japan

 ■ 10:00 - 10:15 sB.1-O005 nanOhyBRIds OF 
Metal allOy nanOPaRtIcles and gRaPhene 
WIth enhanced hydROgen stORage WIth 
sPIllOVeR MechanIsM
Lin Wei1 and Yuanbing Mao1

1Department of Chemistry & School of Earth, Environmental and 
Marine Sciences, University of Texas Rio Grande Valley, 1201 W 
University Drive, Edinburg, TX 78539 USA

 ■ 10:15 - 10:30 sB.1-O006 deVelOPMent OF 
POROus MateRIals FOR hydROgen stORage 
at hysa InFRastRuctuRe In sOuth aFRIca

Symposium B.1
Materials for hydrogen 
prodUction, storage,  
and fUel cells
R Vasant Kumar / University of Cambridge
Alain Thorel / Armines, Snecma
Daria Vladikova / Institute of Electrochemistry and Energy Systems
Karina Suarez Alcantara / Instituto de Investigaciones en Materiales
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H.W. Langmi1, S.E. Bambalaza1, J. Ren1, N.M. 
Musyoka1, B.N. North1 and M. Mathe1

1HySA Infrastructure Centre of Competence, Materials Science 
and Manufacturing, Council for Scientific and Industrial Research 
(CSIR), PO Box 395, Pretoria 0001, South Africa

 ■ 10:30 - 10:45 sB.1-O007 hydROgen aBsORPtIOn 
In tI Induced By IOn IRRadIatIOn
Alejandra López-Suárez1 and Nancy García-Zúñiga1.
1Instituto de Física. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ap. Postal 20-364, Ciudad Universitaria, México, D.F. 01000, 
México

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ` 12:45 - 13:15 sB.1-O008 Invited talk 
nanOcRystallIne aluMInuM allOys FOR 
hIghly eFFIcIent hydROgen geneRatIOn
A.k. Giri1, A. J. Roberts1, B. C. Hornbuckle1 and k. 
A. Darling1

1WMRD, US Army Research Laboratory, Aberdeen Proving 
Ground, MD 21005

 ■ 13:15 - 13:30 sB.1-O009 synthesIs OF ni-dOPed 
Mos2/f-MWcnts nanOcOMPOsIte as nOn-
nOBle Metal electROcatalyst FOR the 
hydROgen eVOlutIOn ReactIOn
k. B. Nguyen1, J. R. Vargas Garcia1

1Depto. Ing. En Metalurgia y Materiales, ESIQIE, Instituto 
Politécnico Nacional, México 07300 DF, México

 ■ 13:30 - 13:45 sB.1-O010 Ball-MIllIng 
synthesIs OF tIcu catalyst FOR the 
hydROgen eVOlutIOn ReactIOn
A. Velázquez-Osorio1, O. Solorza-Feria2, H. 
Yee-Madeira1

1Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos. Av. Instituto Politécnico Nacional S/N, CDMX, 07738. 
Mexico., 2Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional. Av. Instituto Politécnico Nacional 
2508, CDMX, 07360. Mexico

 l 13:45 - 14:00 SB.1-O011 STUDY OF 
BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM 
ANAEROBIC FERMENTATION OF BOVINE 

MANURE (INOCULUM) AND COFFEE 
MUCILAGE AS SUBSTRATE
k. Vega1, Y. Santos1, M. C. Mejia 1, G. A. Truyol1A. 
M. Candela1

1New Materials and Alternative Energies Rsearch Group, GINMEA, 
Environmental Chemistry Faculty, Engineering and Architecture 
División, Santo Tomas University, Bucaramanga, Colombia. kath-
erinvegav@hotmail.com yuliethmarcelasantost@hotmail.com an-
gelica.candela@gmail.com

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Materials for fuel cells I
 Å SESSION CHAIR: R. VASANT KUMAR AND D. J. PAYNE

 ` 16:00 - 16:30 sB.1-O012 Invited talk 
nanOMateRIals and neW tOPIcs In hIgh 
teMPeRatuRe electROcheMIcal Fuel cells 
and electROlyseRs
M. Cassir1, A. Grishin1, A. Meléndez-Ceballos1, V. 
Albin1, V. Lair, A. Ringuedé1

1Institut de Recherche de Chimie Paris, CNRS – Chimie ParisTech, 
11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France 

 ` 16:30 - 17:00 sB.1-O013 Invited talk nOVel 
MateRIals FOR MORe ROBust sOlId OXIde 
Fuel cells In sMall scale aPPlIcatIOns
Peter Holtappels1

1Department of Energy Conversion and Storage, Technical 
University of Denmark. Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde, 
Denmark.

 ■ 17:00 - 17:15 sB.1-O014 stRuctuRal, 
MORPhOlOgIcal, and electRIcal 
PROPeRtIes OF nd dOPed ceO2 thIn FIlMs 
dePOsIted By RF MagnetROn sPutteRIng
L. Suarez1, J. E. Ordoñez1, J- H. kim2, S. Sulekar2, M. 
Mehr2, L. A. Rodríguez3,4, E. Snoeck4, M. E. Gomez1, 

5, W. Lopera 1, J. C. Nino2.

1Thin Film Group, Physics Department, Universidad del Valle, A.A. 
25360 Cali, Colombia, 2University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA, 3Physics Department, Universidad del Valle, A.A. 25360 Cali, 
Colombia, 4CEMES-CNRS 29, rue Jeanne Marvig, B.P. 94347, 
F-31055 Toulouse Cedex, France, 5Center of Excellence on Novel 
Materials-CENM, www.cenm.org, Cali, Colombia
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 ■ 17:15 - 17:30 sB.1-O015 PROMOtIng the 
gROWth OF OctahedRal cOBalt-FeRRIte 
nanOPaRtIcles FOR WateR OXIdatIOn
R. Valdez1, A. Olivas2, N. Arjona1, R. Antaño1, M.T. 
Oropeza-Guzman3

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, 2Centro de Nanociencias y Nanotecnología–
UNAM, 3Centro de Graduados e Investigación en Química del 
Instituto Tecnológico de Tijuana

 ■ 17:30 - 17:45 sB.1-O016 synthesIs 
and chaRacteRIZatIOn OF tiO2-Pt 
PhOtacatalyst FOR hydROgen 
PhOtOgeneRatIOn.
A. Martínez1; R. Hernández1, E. A. Elizalde1, A. 
Domínguez1, k. Esquivel1, C. Guzmán1

1Facultad de Ingeniería, UAQ, Cerro de las campanas s/n, C.P. 
7600 Santiago de Querétaro, México.

 ■ 17:45 - 18:00 sB.1-O017 synthesIs OF 
cRystallIne nanOcOMPOsItes OF ZInc 
sulFIde Zns ((Zns, Zns/ZnO, Zns-I/ZnO) WIth 
POtentIal PhOtOcatalytIc actIVIty FOR 
hydROgen PROductIOn “
 Puentes Prado Laura Elena1, Galindo González 
María del Rosario2, Gómez Solís Christian3

1,2Universidad de Guanajuato, 3Centro de Investigación en 
Óptica., leppq_92@outlook.com, galindorosario@gmail.com, 
cgs5860@yahoo.com

 ■ 18:00 - 18:15 sB.1-O018 PhOtOcatalytIc 
PeRFORMance OF Pbs/ZnO thIn FIlM On 
WateR cOnVeRsIOn ReactIOn
Omar A. Carrasco-Jaim1, Oscar Ceballos-Sánchez2, 
Leticia M. Torres-Martínez1, Edgar Moctezuma3, 
Christian Gómez-Solís1
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Civil, Departamento de Ecomateriales y Energía, Av. Universidad 
S/N Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
C.P. 66450, México. 2Cátedras CONACYT-Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Civil, Departamento 
de Ecomateriales y Energía, Av. Universidad S/N Ciudad 
Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66450, 
México. 3Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de 
Ciencias Químicas, Av. Manuel Nava 6, Zona Universitaria, San 
Luis Potosí, C.P. 78290, México.

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sB.1-P001 nOVel PRePaRatIOn OF cMK-3 

nanOstRuctuRed MateRIal MOdIFIed WIth 
tItanIa aPPlIed In hydROgen uPtaKe and 
stORage. 
Juliana M. Juárez1, Brenda C. Ledesma1, Marcos 
Gómez Costa1, Andrea R. Beltramone1 and Oscar 
A. Anunziata1

1Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica 
Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, Córdoba, 
Argentina.Corresponding author: abeltramone@frc.utn.edu.ar

 ■ sB.1-P002 Pt3Fe/c BIMetallIc allOy 
nanOPaRtIcles as electROcatalysts WIth 
IMPROVed actIVIty FOR the ORR
M. Tellez-Cruz1, M.A. Padilla-Islas1, H. Cruz-
Martínez2, O. Solorza-Feria1

1Departamento de Química, CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico 
Nacional 2508, Cuidad de México, C.P. 07360, México 2Programa 
de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, CINVESTAV. 

 ■ sB.1-P003 FROM the can tO the tanK: sOdIuM 
alanate FROM Recycled aluMInIuM
TENA GARCÍA, Juan Rogelio1, SUÁREZ ALCÁNTARA, 
karina1, GUERRERO ORTIZ, Ricardo2

1Unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 2Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de 
México Unidad Morelia.

 ■ sB.1-P004 “study OF electROcheMIcal 
actIVatIOn On cOBalt Base aMORPhOus 
electROdes In nIcKel Metal (nI-Mh) cells”
 Marco Antonio Vázquez González1, John Henao2, 
Lorenzo Martínez-Gómez2

1Universidad Autónoma del Estado de Morelos, CIICAp,2Instituto 
de Ciencias Físicas de la UNAM.

 ■ sB.1-P005 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF nIcu nanOPaRtIcles decORated WhIt Pt 
FOR ORR.
M.A. Padilla-Islas1, M.M. Tellez-Cruz1, O. 
Solorza-Feria1
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1Departamento de Química, Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del IPN, Av. IPN 2508, Col. San Pedro Zacatenco, CP 
14-740, 07360. México D.F., México.

 ■ sB.1-P006 deVelOPMent OF theRMally and 
cheMIcally staBle ceRaMIc-caRBOnate 
MeMBRanes FOR caRBOn dIOXIde 
sePaRatIOn and hydROgen PROductIOn 
J. A. Fabián1, J. Landeros1, O. Ovalle2.
1Metallurgy and Materials Department, IPN-ESIQIE, UPALM, 
Zacatenco, C.P. 077738, DF, Mexico. 2Materials Research 
Institute-UNAM, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, C.P. 
04510, DF, México.

 ■ sB.1-P007 seaRchIng OF PhOtOactIVe Metal 
OXIdes usIng InKJet PRIntIng as hIgh-
thROughPut MethOdOlOgy
Miguel A. Ruiz-Gómez1, Reyna D. Bacelis-
Martínez2, Geonel Rodríguez-Gattorno2, Gerko 
Oskam2

1CONACYT-Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, 
carretera antigua a Progreso km 6, Mérida, Yucatán, México. C.P. 
97310., 2Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, car-
retera antigua a Progreso km 6, Mérida, Yucatán, México. C.P. 
97310.

 ■ sB.1-P008 study On electROcheMIcal 
staBIlIty OF nanOstRuctuRed cu- and 
ni-based catalysts suPPORted On 
caRBOn-Based MateRIals FOR the OXygen 
ReductIOn ReactIOn (ORR) In acId MedIuM 
I.E. Pech-Pech1, R.H. Valencia-Ruiz1, A.M. 
Valenzuela-Muñiz1

1Instituto Tecnológico de Cancún, Department of Postgraduate 
Studies and Research (DEPI), Av. Kabah, Km. 3, Cancún, Quintana 
Roo, México C.P. 77515. +Catedrático CONACyT

 ■ sB.1-P009 synthesIs and caRacteRIZatIOn 
OF PORPhyRIn deRIVated systeMs and theIR 
aPlIcaBIlIty as POssIBle FOtOsynthesIs 
BIOMIMetIcs
Luis Enrique López González1, Enrique Fernando 
Velazquez Contreras2

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. 
2Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Universidad de 
Sonora

 ■ sB.1-P010 delaFOssIte cuFeO2 thIn FIlMs 
VIa aeROsOl assIsted cVd: synthesIs, 
chaRacteRIZatIOn and h2 geneRatIOn

Pizá-Ruiz,1,2, A. Sáenz-Trevizo1, Y. Verde-Gómez2, 
M. Miki-Yoshida1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C., Miguel 
de Cervantes 120, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México, 
2TECNM Instituto Tecnológico de Cancún, Ave. Kabah, Km. 3, C.P. 
77515, Cancún, Quintana Roo, México

 ■ sB.1-P011 study OF the MetallOPORPhyRIn 
as suPPORt OF catalysts In dIRect ethanOl 
Fuel cells
Shirley Irazoque Castañeda1, S.A. Gamboa1. 
1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Privada Xochicalco S/N. Centro. 62580, 
Temixco, Morelos. Mexico.

 ■ sB.1-P012 theRMOdynaMIc study OF 
calcIuM hydROXIde and calcIuM OXIde as 
PRecuRsORs FOR the stORage OF hydROgen
T. Ramírez-Rodríguez1; W. Carbellido-Ramírez1; F. 
de L. Castillo-Alvarado1

1Instituto Politécnico Nacional, 07738; Ciudad de México

 ■ sB.1-P013 study OF PhOtOcatalytIc h2 
PROductIOn usIng the nanOPaRtIcle 
systeMs coFe2O4 and coFe2O4/au In aQueOus 
MedIuM
Felipe de Jesús Núñez Becerril1,Lourdes Isabel 
Cabrera Lara1,Marco Antonio Camacho López1

1Universidad Autónoma del Estado de México

 ■ sB.1-P014 Pt/al2O3/c as electROcatalyst By 
the electROOXIdatIOn OF BIO-ethanOl FOR 
FutuRe aPlIcatIOns In Fuel cell
Téllez Méndez1, S. A. Gamboa Sánchez2,Laura A. 
Paniagua Solar1 y J. Fermi Guerrero Castellanos1.
1Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 2Instituto de Energías Renovables, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 ■  sB.1-P015 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
ce(1-X)ZnXO2 nanOcatalysIs 
R. A. Silva1; M. S. S. Nascimento1; M. I. P. Silveira1; 
M. B. Delmonte2; F. V. Motta 2; C. A. Paskocimas 2; 
V. D. Araújo1.
1Departamento de Engenharia de Materiais, Unidade Acadêmica 
do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco; 2Departamento de Engenharia de Materiais, 
Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.
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ROOM: chIchen ItZa I JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Materials for fuel cells II
 Å SESSION CHAIR: M. CASSIR AND D. VLADIKOVA

 ` 08:30 - 09:00 sB.1-O019 Invited talk Fuel 
deRIVed cOntaMInants and sOlId OXIde 
Fuel cells
P. V. Aravind1

1Technical University Delft, Stevinweg 1, Delft, South Holland 
2628 CN, Netherlands

 ` 09:00 - 09:30 sB.1-O020 Invited talk InKJet 
PRIntIng InFIltRatIOn OF sOFc FunctIOnal 
cOatIngs
 Rumen I. Tomov1, Tom B. Mitchell-Williams1, 
Amie Fakeeh1, Mariusz krauz2, R. Vasant kumar1, 
B. A. Glowacki1,3,4

 1Department of Materials Science and Metallurgy, University of 
Cambridge, United Kingdom, 2Institute of Power Engineering-
Ceramic Department CEREL, Poland, 3Bernal Institute, 
Department of Physics and Energy, University of Limerick, Plassey, 
Ireland, 4Institute of Power Engineering, Warsaw, Poland

 ■ 09:30 - 09:45 sB.1-O021 synthesIs OF 
PROtOned electROlytes WIth POtentIal 
use In Fuel cells usIng sOlId state and 
sOl-gel MethOds
L. Ibarra Rodríguez1, A. Álvarez Méndez1, J. Ruiz 
Valdés1, J. M. Hernández1, J. Ibarra1.
1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Ciudad Universitaria, Av. Universidad s/n. C. P. 
66451, Nuevo León, México.

 ■ 09:45 - 10:00 sB.1-O022 chaRacteRIZatIOn 
OF gRaPhene OXIde MeMBRane, used FOR 
PeMFc
Serna-Bautista1, J. Aarón Melo-Banda1, Rebeca 
Silva-Rodrigo1, Juan Carlos-García1.
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas y 
Jesús Urueta s/n, Col. Los Mangos, C.P. 89440, Cd. Madero, 
Tamaulipas, México.

 ■ 10:00 - 10:15 sB.1-O023 eFFect OF addItIOn 
OF caRBOn nanOtuBes and caRBOn 
nanOFIBeRs On PROPeRtIes OF POlyMeR 
nanOcOMPOsItes FOR aPPlIcatIOn In 
BIPOlaR Plates OF PeM Fuel cells

C. A. Ramírez-Herrera1, J. Pérez-González2, A. 
Flores-Vela3, O. Solorza-Feria4, N. Romero-Partida5, 
J. G. Cabañas-Moreno1

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Cd. de 
México, C.P. 07360, México. 2Departamento de Física, Escuela 
Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, 
Av. Instituto Politécnico Nacional s/n, Cd. de México, C.P. 07738, 
México. 3Centro Mexicano para la Producción más Limpia, 
Instituto Politécnico Nacional, Av. Acueducto s/n, Cd. de México, 
C.P. 07340, México. 4Departamento de Química, CINVESTAV, Av. 
Instituto Politécnico Nacional 2508, Cd. de México, C.P. 07360, 
México. 5Industrias Romfer S.A. de C.V., Sierravista 298, Cd. de 
México, C.P. 07300, México.

 ■ 10:15 - 10:30 sB.1-O024 electROcheMIcal 
synthesIs OF a MethanOl-tOleRant 
PlatInuM-Based BIMetallIc MateRIal FOR 
the OXygen ReductIOn ReactIOn.
M. Vargas-Ordaz1, J. Galindo-de-la-Rosa4, J. 
Ledesma-García2, L. Álvarez-Contreras2, N. Arjona3, 
M. Guerra-Balcázar1.
1División de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétar 2Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados (CIMAV), Laboratorio Nacional 
de Nanotecnología, 3Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, Unidad Tijuana, 4Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica

 ■ 10:30 - 10:45 sB.1-O025 InFluence OF 
eXteRnal ResIstance On anOdIc actIVIty OF 
B. suBtIlIs In a MIcROBIal Fuel cell
Y. Córdova Bautista1, E. Ramírez Morales1, B. 
Pérez Hernández2, M. E. Ojeda Morales1, G. 
Martínez Pereyra1

1División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. Km 1 Carretera Cunduacán Jalpa 
de Méndez, Col. La Esmeralda, Cunduacán, Tabasco. CP 86690, 
México 2Instituto de Ecología A. C. (INECOL) Carretera antigua 
a Coatepec 351, El Haya, Xalapa, Veracruz, CP. 91070, México.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ` 12:45 - 13:15 sB.1-O026 Invited talk 
dIFFeRentIal ResIstance analysIs – a 
neW tOOl FOR eValuatIOn OF Fuel cells 
degRadatIOn
D. Vladikova1, Z. Stoynov1, J. Laurencin2, D. 
Montinaro3, B. Burdin1, M. Hubert2, A. Nakajo4
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1Institute of Electrochemistry and Energy Systems-BAS, 2Univ. 
Grenoble Alpes – CEA/LITEN, 3SOLIDpower S.p.A, 4Institut de 
Genie Mecanique, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne,

 ■ 13:15 - 13:30 sB.1-O027 ceO2 nanOtuBulaR 
suPPORts WIth PlatInuM nanOPaRtIcles 
FOR MethanOl OXIdatIOn ReactIOn
C.F. Martinez-Tovar1, J.R. Vargas-García 1, A. 
Manzo-Robledo2.
1Depto. Ing. en Metalurgia y Materiales, ESIQIE, Instituto 
Politécnico Nacional, México 07300 DF, México. 2Depto. Ing. 
Química, Lab. Electroquímica y Corrosión, ESIQIE, Instituto 
Politécnico Nacional, México 07738 DF, México 

 ■ 13:30 - 13:45 sB.1-O028 InVestIgatIOn On 
Fe2O3/por-si PhOtOcatalyst FOR lOW-BIas 
WateR-sPlItIng
Abu Bakar Md. Ismail1 
1Dept. of Applied Physics & Electronic Engineering, University of 
Rajshahi, Rajshahi 6205, Bangladesh

 ■ 13:45 - 14:00 sB.1-O029 PhOtOcatalytIc 
hydROgen PROductIOn usIng cu2O 
OBtaIned By PRecIPItatIOn-assIsted WIth 
ultRasOund and MIcROWaVe RadIatIOn
E. Luévano Hipólito1, Leticia M. Torres-Martínez2, 
D. Sanchez-Martinez2, M. R. Alfaro-Cruz1

1CONACYT-Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento 
de Ecomateriales y Energía, Facultad de Ingeniería Civil, Av. 
Universidad S/N, San Nicolás de los Garza, C.P. 66455, México. 
2Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de 
Ecomateriales y Energía, Facultad de Ingeniería Civil, Av. 
Universidad S/N, San Nicolás de los Garza, C.P. 66455, México

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Materials for fuel cells IV
 Å SESSION CHAIR: R. VASANT KUMAR AND D. VLADIKOVA

 ` 16:00 - 16:30 sB.1-O030 Invited talk In-
sItu sPectROscOPIc technIQues FOR 
undeRstandIng suRFaces
G. kerherve1, A. Regoutz1, D.J. Payne1

1Department of Materials, Imperial College London, Exhibition 
Road, London, SW7 2AZ, UK.

 ■ 16:30 - 16:45 sB.1-O031 InFluence OF the 
cRystal stRuctuRe, MORPhOlOgy and 
PhysIcOcheMIcal PROPeRtIes On the 
PhOtOcatalytIc actIVIty FOR hydROgen 
eVOlutIOn OF nataO3 PRePaRed By dIFFeRent 
MethOds
A.M. Huerta-Flores1,2, Leticia M. Torres-Martínez2, 
Edgar Moctezuma1 and I. Juárez-Ramírez2
1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Av. Manuel Nava #6, San Luis Potosí, S.L.P. 78290, 
México. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad 
de Ingeniería Civil, Departamento de Ecomateriales y Energía, Av. 
Universidad S/N Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, C.P. 66455, México.

 ■ 16:45 - 17:00 sB.1-O032 hydROgen PROductIOn 
usIng tin-lialsi2O6, sic-lialsi2O6 and tiO2-
lialsi2O6, seMIcOnductOR MateRIals
Isaías Juárez-Ramírez1, Sergio D. López-Martínez1, 
Leticia M. Torres-Martínez1, Ernesto Valdes-Garza1

1Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de 
Ingeniería Civil, Departamento de Ecomateriales y Energía, 
Ciudad Universitaria S/N, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
C. P. 66455, México.

 ■ 17:00 - 17:15 sB.1-O033 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF ce(1-X)coxO2 
nanOcatalysts
Nascimento, Mayara S.1; Arcelino, Renata S. S.1; 
Silveira, Mirella I. P.1; Delmonte, Maurício B.2; 
Motta, Fabiana V.2; Paskocimas, Carlos A.2; Araújo, 
Vinícius D.1

1Departamento de Engenharia de Materiais, Unidade Acadêmica 
do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco; 2Departamento de Engenharia de Materiais, 
Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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Symposium B.2
advances on BiofUels: 
Materials, characterization, 
processing and testing
José Ricardo Sodré / Birmingham City University
Sérgio de Morais Hanriot / Pontifical Catholic University of Minas Gerais
Carlos Alberto Guerrero Fajardo / National University of Colombia
Magín Lapuerta / University of Castilla-La Mancha

ROOM: Maya I casaMagMa hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Biodiesel and Catalysts
 Å SESSION CHAIR: CARLOS ALBERTO GUERREIRO 
FAJARDO

 ` 08:30 - 09:00 sB.2-O001 Invited talk synthesIs 
and chaRacteRIZatIOn OF PalladIuM 
suPPORted On sulFated ZIRcOnIa as an 
alteRnatIVe catalysts FOR BIOdIesel 
PROductIOn
Marggie Lisbeth Tovar Torres1 Néstor Eduardo 
Mendieta Reyes1,2 Carlos Alberto Guerrero 
Fajardo1

1Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional de Colombia, 2Institut Universitari d’ Electroquímica i 
Departament de Química Física, Universitat ’dAlacant

 ■ 09:00 - 09:15 sB.2-O002 sIlIca-suPPORted 
IROn OXIde Based catalysts By the sOl-gel 
technIQue tO Be use In hydROcaRBOns 
PaRtIal OXIdatIOn
W.G. Cortés-Ortiz1, J.M. López Nieto2, C.A. 
Guerrero-Fajardo1,3, B.Y. Pérez-Sariñana4, S. 
Saldaña-Trinidad5

1Research group: Aprovechamiento Energético de Recursos 
Naturales; Science faculty, Universidad Nacional de Colombia; 

2Instituto de Tecnología Química, Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV-CSIC). 3Ad-honorem professor, Science Faculty, 
Universidad El Bosque 4Universidad Politécnica de Chiapas, 
Cuerpo Académico de Energía y Sustentabilidad 5Universidad 
Politécnica de Chiapas, Cuerpo Académico de Investigación y 
Desarrollo Agroindustrial Carrera 45 N° 26-85 chemistry de-
partment office 115 wgcorteso@unal.edu.co

 ■ 09:15 - 09:30 sB.2-O003 PRePaRatIOn OF 
heteROgeneOus catalysts By cOMBustIOn 
ReactIOn FOR WateR gas shIFt ReactIOn
Ane Borges1, Carine Alves2, Raildo Fiuza1, Heloysa 
Andrade1, Silvio Melo1, Andrew Ingram3, Ednildo 
Torres1

1The Federal University of Bahia, 40210-630, BR; 2Federal 
University of Reconcavo of Bahia, BR; 3The University of 
Birmingham, B15 2TT, UK

 ■ 09:30 - 09:45 sB.2-O004 OBtaInIng BIO-OIl 
FROM ROses Waste By hydROtheRMal 
lIQueFactIOn
Guerrero Fajardo Carlos Alberto1, Ramírez Díaz 
Santiago2, Rodríguez González Carolina3y 4

1Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional de Colombia, Cra 30 # 45-03, Edificio 451, Bogotá, 
Colombia, 2Departamento de Ingeniería Química, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Cra 30 # 45-03, 
Edificio CADE de Ingeniería. Bogotá, Colombia, 3Departamento 
de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Naturales e 
Ingeniería, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cra 4 # 22-61, 
Módulo 7ª. Bogotá, Colombia., 4Departamento de Ingeniería 
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Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 
Colombia, Cra 30 # 45-03, Edificio CADE de Ingeniería. Bogotá, 
Colombia.

 ■ 09:45 - 10:00 sB.2-O005 hIeRaRchIcal ZeOlIte 
WIth PlatInuM FOR hydROIsOMeRIZatIOn 
ReactIOn On satuRated and unsatuRated 
Fatty acIds – acIdIc and teXtuRal catalyst 
PROPeRtIes
Jonathan Fabián Sierra Cantor1, Carlos Alberto 
Guerrero Fajardo1 Eliseo Avella1

1Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia

 ■ 10:00 - 10:15 sB.2-O006 tetRaaMInePlatInuM 
(II) chlORIde salt synthesIs as PRecuRsOR 
tO get a heteROgeneOus catalyst 
suPPORted In ZeOlIte FOR BIOFuels 
PROductIOn.
Adriana Ibeth Martínez-Montalvo1, Sherly 
Catherin Acosta-Beltrán2. Jonathan Fabián Sierra-
Cantor2, Carlos Alberto Guerrero-Fajardo2 
1Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de Colombia, Cra 30 # 45- 03, Edificio 
412, Bogotá, Colombia. 2Departamento de Química, Facultad 
de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Cra 30 # 45- 03, 
Edificio 451, Bogotá, Colombia.

 l 10:15 - 10:30 SB.2-O007 IMPACT OF SOLVENT 
PROPERTIES WITH VARYING TEMPERATURE 
AND PRESSURE FOR EXTRACTION OF LIPIDS 
FROM SPENT COFFEE GROUNDS FOR 
BIODIESEL PRODUCTION
Ioannis Efthymiopoulos1, Paul Hellier1, Nicos 
Ladommatos1, Arthur kay2, Ben Mills-Lamptey2

1Department of Mechanical Engineering, University College 
London, Torrington Place, London WC1E 7JE, United Kingdom. 
2bio-bean Ltd., 6-8 Cole St., London SE1 4YH, United Kingdom

 ■ 10:30 - 10:45 sB.2-O008 BIOdIesel PROductIOn 
By dIRect tRansesteRIFIcatIOn usIng 
heteROgeneOus catalysts FROM JatROPha 
cuRcas and RIcInus cOMMunIs seeds.
Gabriela E. Mijangos-Zúñiga1, I.C. Romero-Ibarra1

1Instituto Politécnico Nacional

 ■ 10:45 - 11:00 sB.2-O009 dRy ReFORMIng 
OF Methane OVeR sIlIca, ZnO and MgO 
suPPORted ni and ni-Pt catalysts
J.G. Roblero Lucchetti1, J.F. Pola Albores1, M.A. 
Valenzuela Zapata2

1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ICBA-CIDTER, EDIF. 
24, PB, Libramiento Norte Poniente 1150, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 2Instituto Politécnico Nacional, UPALM, Edif. 8, 3er piso. 
C. P. 07738, Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, CDMX

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Biofuels Application to 
Engines

 Å SESSION CHAIR: JOSÉ RICARDO SODRÉ

 ■ 12:30 - 12:45 sB.2-O010 IMPacts OF sMall 
hydROgen addItIOns tO the Fuel On cOld 
staRt tIMe and eMIssIOns FROM a VehIcle 
OPeRatIng WIth ethanOl
L.Q. Almeida1,2,3, L. C. M. Sales1,2, J. R. Sodré2,4

¹FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, Av. Contorno 3455, 
Bairro Paulo Camilo, 32669-900, Betim, MG, Brazil. ²Pontifical 
Catholic University of Minas Gerais, Department of Mechanical 
Engineering, Av Dom José Gaspar 500, 30535-901, Belo 
Horizonte, MG, Brazil. 3Centro Universitário Una, Av. Governador 
Valadares 640, 32510-010, Betim, MG, Brazil. 4Birmingham City 
University, School of Engineering and the Built Environment, 
Millenium Point, Curzon St, Birmingham B4 7XG, UK

 ■ 12:45 - 13:00 sB.2-O011 eFFects OF ethanOl 
addItIOn tO BIOdIesel-dIesel OIl Blends 
(B7 and B20) On engIne eMIssIOns and Fuel 
cOnsuMPtIOn
Oliveira1, O. S. Valente1, J. R. Sodré1,2

¹Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Department of 
Mechanical Engineering, Av. Dom José Gaspar, 500, 30535-901 
Belo Horizonte, MG, Brazil, ²Birmingham City University, School 
of Engineering and the Built Environment, Millenium Point, 
Curzon St, Birmingham B4 7XG, UK

 ■ 13:00 - 13:15 sB.2-O012 eMIssIOn and 
PeRFORMance eValuatIOn OF a dIesel 
engIne usIng addItIOn OF ethanOl tO B7 
Fuel Blends
Lucas Santos Fonseca1, Marcus Vinícius Ivo da 
Silva1,2, keize katiane dos Santos Amparo¹, Joilson 
Nascimento Paim1, Caio Carvalho Bastos Oliveira1, 
Lílian Lefol Nani Guarieiro1,3

1Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador BA, Brazil. 
2Universidade Federal do Recôncavo Baiano UFRB – Centro de 
Ciências Exatas e Tecnológicas, Cruz das Almas, BA, Brazil. 3INCT 
de Energia e Ambiente – UFBA, Salvador, BA, Brazil
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 ■ 13:15 - 13:30 sB.2-O013 a ReVIeW On aldehyde 
FORMatIOn and eMIssIOns FROM alcOhOl 
Fuelled engInes
P. Zarante1, J.R. Sodré2

1Universidad del Atlántico, Department of Mechanical 
Engineering, km 7, Antigua via Puerto Colombia, Barranquilla, 
Colombia, 3Birmingham City University, School of Engineering 
and the Built Environment, Millenium Point, Curzon St, 
Birmingham B4 7xg, UK

 ` 13:30 - 14:00 sB.2-O014 Invited talk 
eXPeRIMental and nuMeRIcal analysIs OF 
PeRFORMance PaRaMeteRs and eMIssIOns 
OF a dIesel engIne OPeRatIng WIth 
ethaBIOdIesel
Leonardo Mendonça1, Sami M.M.E. Ayad1, Carlos 
R.P. Belchior1

1Department of Mechanical Engineering, Federal University of 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Biomass for Biofuels 
Production

 Å SESSION CHAIR: JOSÉ RICARDO SODRÉ

 ■ 16:00 - 16:15 sB.2-O015 Issues On secOnd and 
thIRd geneRatIOn BIOethanOl PROductIOn
A. C. R. Teixeira1, J. R. Sodré1,2, L. L. N. Guarieiro3,E. 
D. Vieira3, F. F. Medeiros3, C. T. Alves4

¹Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Department of 
Mechanical Engineering, Av. Dom José Gaspar, 500, 30535-901 
Belo Horizonte, MG, Brazil ²Birmingham City University, School 
of Engineering and the Built Environment, Millenium Point, 
Curzon St, Birmingham B4 7XG, UK 3SENAI CIMATEC, Av. Orlando 
Gomes, 1845, 41650-010, Salvador, BA, Brazil 4Federal University 
of Recôncavo da Bahia, Center of Science and Technology in 
Energy and Sustainability, Av. Centenário, 697, 44042-280, Feira 
de Santana, BA, Brazil

 ■ 16:15 - 16:30 sB.2-O016 PRe-tReatIng OF 
sugaRcane Bagasse usIng acId hydROlysIs 
FOR secOnd geneRatIOn ethanOl 
PROductIOn
R. B. Machado1, M. R. Menezes1, J. R. Sodré2,3

¹Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Department of 
Chemical Engineering, Av Dom José Gaspar 500, 30535-901, Belo 
Horizonte, MG, Brazil. ²Pontifical Catholic University of Minas 

Gerais, Department of Mechanical Engineering, Av Dom José 
Gaspar 500, 30535-901, Belo Horizonte, MG, Brazil, 3Birmingham 
City University, School of Engineering and the Built Environment, 
Millenium Point, Curzon St, Birmingham B4 7XG, UK

 ` 16:30 - 17:00 sB.2-O017 Invited talk 
challenges and OPPORtunItIes OF mapping 
and managing biomaterials for energy In nORth 
West euROPe
Melville, L1., Raju, P.1, Byrne1, W., Feroz1, M., 
Rahman, k.1 

1Faculty of Computing, Engineering and Built Environment, 
Birmingham City University, Millennium Point, Curzon Street, 
Birmingham, B4 7XG

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sB.2-P001 2,5-dMF PROductIOn thROugh 

hydROgenatIOn OF 5-hMF OVeR nOBle Metal 
catalysts suPPORted On ti-MOdIFIedsBa-15
Brenda C. Ledesma1 and Andrea R. Beltramone1

1Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad 
Tecnológica Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, 
Córdoba, Argentina.

 ■  sB.2-P002 IMPROVIng the 
tRansesteRIFIcatIOn ReactIOn FOR 
BIOdIesel PROductIOn usIng sulFated tIn 
OXIde acId catalyst dOPed WIth 1% IROn 
OXIde III
I. P. M. Guimarães 1, L. B. M. Correa1, B. L. B. de 
Melo1, M. R. Menezes1, J. R. Sodré2,3

¹Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Department of 
Chemical Engineering, Av Dom José Gaspar 500, 30535-901, Belo 
Horizonte, MG, Brazil, ²Pontifical Catholic University of Minas 
Gerais, Department of Mechanical Engineering, Av Dom José 
Gaspar 500, 30535-901, Belo Horizonte, MG, Brazil, 3Birmingham 
City University, School of Engineering and the Built Environment, 
Millenium Point, Curzon St, Birmingham B4 7XG, UK

 ■ sB.2-P003 cheMIcal study OF PaRInaRI 
PachyPhylla RusBy seed OIl and BIOdIesel 
PROductIOn
Jennifer Lafont Mendoza1, Amelia Espitia Arrieta1, 
José Ricardo Sodré2,3 
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1Department of Chemistry, Laboratory of Kinetics and Biofuels, 
Universidad de Córdoba, Kra 6 N° 76-103, Montería- Colombia. 
2Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Department of 
Mechanical Engineering, Av Dom José Gaspar 500, 30535-901, 
Belo Horizonte, MG, Brazil, 3Birmingham City University, School 
of Engineering and the Built Environment, Millenium Point, 
Curzon St, Birmingham B4 7XG, UK

 ■ sB.2-P004 deteRMInatIOn OF theRMal 
PROPeRtIes OF JatROPha nanOBIOdIesel as 
alteRnatIVe Base OIl FOR heat tRansFeR
J. L. Jiménez-Pérez1, G. López Gamboa1,2, N. 
Sánchez González1, Z. N. Correa Pacheco3, J. F. 
Sánchez-Ramírez4, V. E. López-y-López4

1UPIITA-Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico 
Nacional 2580. Barrio Laguna Ticomán, 07340. México D.F. 
2Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT) km 5.7 
Carretera Almoloya de Juárez, Santiaguito Tlalcilalcali, C.P. 50904 
Edo. México, México. 3Instituto Politécnico Nacional-Centro de 
Desarrollo de Productos Bióticos. Carretera Yautepec–Jojutla, 
km 6.8, San Isidro, Yautepec, Morelos, México CP 62730. . 
4CIBA-Instituto Politécnico Nacional, San Juan Molino Km 1.5 
de la Carretera Estatal Sta. Inés Tecuexcomac-Tepetitla, Tlaxcala, 
90700 México.

 ■ sB.2-P005 a ReVIeW On hydROgen 
PROductIOn FROM ethanOl ReFORMIng
R. B. Machado1, M. R. Menezes1, J. R. Sodré2,3

¹Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Department 
of Chemical Engineering, Av Dom José Gaspar 500, 30535-
901, Belo Horizonte, MG, Brazil. ²Pontifical Catholic University 
of Minas Gerais, Department of Mechanical Engineering, Av 
Dom José Gaspar 500, 30535-901, Belo Horizonte, MG, Brazil,. 
3Birmingham City University, School of Engineering and the Built 
Environment, Millenium Point, Curzon St, Birmingham B4 7XG, 
UK

 ■ sB.2-P006 estudIO de la POtencIal de la 
PROduccIÓn de BIOgÁs de la cO-dIgestIOn 
de OVeJa, de caBRa y estIéRcOl de Vaca.
O. Solano Galvis1, G. A. Truyol Mendez1, O. L. 
Bayona Ayala 1, A. M. Candela 1.
1Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Energías 
Alternativas GINMEA, Facultad de Química Ambiental, División 
de Ingenierías y Arquitectura, Universidad Santo Tomás, 
Bucaramanga, Colombia.

 ■ sB.2-P007 synthesIs, chaRacteRIZatIOn and 
eValuatIOn OF catalytIc PeRFORMances 
OF MagnetIc PaRtIcles OF sRO/cOFe2O4 

FORWaRd the tRanesteRIFIcatIOn OF 
BaBassu OIl.
Moura, Edmilson Miranda de1, Falcão Milton de 
Sousa1, Suller Marco A. Garcia1, Moura Carla V. 
Rodarte de1

1Federal University of Piaui

 ■ sB.2-P008 eValuatIOn OF PRetReatMent 
WIth alKalIne hydROgen PeROXIde In 
the ReMOVal OF lIgnIn tO OBtaIn secOnd 
geneRatIOn ethanOl
Soleidy J Suárez 1, Angélica. Candela 1, Jose A. 
Henao2, Astrid C. Carvajal1, Bayona A. Olga Lucia 1 
1Grupo de investigación de nuevos materiales y energías al-
ternativas GINMEA, Facultad de química ambiental, División 
de ingenierías y arquitectura, Universidad Santo Tomás, 
Bucaramanga, Colombia. 2Grupo de Investigación en Química 
Estructural (GIQUE), escuela de química, universidad Industrial 
de Santander. olgabayona@ustabuca.edu.co

 ■ sB.2-P009 study OF BIOhydROgen 
PROductIOn FROM anaeROBIc FeRMentatIOn 
OF BOVIne ManuRe (InOculuM) and cOFFee 
MucIlage as suBstRate
k. Vega1, Y. Santos1, M. C. Romero1, G. A. Truyol1, 
A. M Candela1, Mario. Hernandez2

1New Materials and Alternative Energies Research Group, 
GINMEA, Environmental Chemistry Faculty, Engineering and 
Architecture División, Santo Tomas University, Bucaramanga, 
Colombia. 2Research Group: Environmental Management, Ean 
University

 ■ sB.2-P010 analysIs OF glyceRIn QualIty and 
ReactIOn PeRFORMance FROM BIOdIesel 
PROductIOn usIng a ZInc OXIde-aluMInuM 
heteROgeneOus catalyst
Bárbara Luiza Borges de Melo1, Bruno Silva 
Gobira1, Inês Paolinelli Macedo Guimarães1 
Marcela Rabelo Menezes1, José Ricardo Sodré1

¹Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Department 
of Chemical Engineering, Av Dom José Gaspar 500, 30535-
901, Belo Horizonte, MG,Brazil,borgesmelobarbara@gmail.
com, brunosgobira@yahoo.com.br,inespaolinelli@yahoo.
com,marcelarmenezes@yahoo.com.br, ricardo@pucminas.br, 

 ■ sB.2-P011 OBtentIOn and caRacteRIZatIOn 
OF ethanOl FROM the PulP OF the caFé 
ceReZa
Heriberto Hernández Cocolezi1, Marisol Tlapapal 
Betancourt2, Jennifer Márquez Diego2, Oscar Javier 
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Zapata Nava2, Erwin García Hernández2, Carlos 
Cortés Martínez2.
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de 
Física, Av. San Claudio y Blvd. 18 Sur, Col. San Manuel, CP. 72570, 
Puebla, México. 2Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, 
Carretera a Acuaco Zacapoaxtla Kilómetro 8, Totoltepec, 
73680 Zacapoaxtla, Puebla, México.

 ■ sB.2-P012 synthesIs, chaRacteRIZatIOn 
and elechtRIcal PROPeRtIes OF caRBOn 
nanOFIBeRs decORated WIth cuO 
nanOleaVes, as POssIBle anOde FOR 
MIcROBIal Fuel cells
kV Sanchez-Cardona1, J Flores-Sifuentes1, M 
Sánchez-Domínguez2, LL Garza-Tovar1, A Martínez-
de-la-Cruz1, NF Garza-Montes-de-Oca3, EM 
Sánchez1, NA García-Gomez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales II, San Nicolás de 
los Garza, N.L., México. 2Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S. C. Unidad Monterrey, PIIT, Apodaca, N.L., México. 
3Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, N.L., 
México.

 ■ sB.2-P013 enhanceMent OF BIOgas 
PROductIOn OF cRude glyceROl and 
sWIne ManuRe usIng ResPOnse suRFace 
MethOdOlOgy
F.A. Aguilar-Aguilar1, P.J. Sebastian1, Osíris 
Cuevas1, A.S. Santos2

1Instituto de Energias Renovables IER-UNAM, 2Departamento 
de Ciências Básicas. Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

 ■ sB.2-P014 use OF agRO-IndustRIal Waste 
OF ataulFO MangO as a Value added tO 
BIOethanOl PROductIOn
José Luis Alemán-R.1, B.Y. Perez-Sariñana1, 
S. Torres-Arellano1, S. Saldaña-Trinidad1, 
P.J.Sebastian 2, Santis Espinosa L. Fernando3.
1Universidad Politécnica de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 
29150, México. 2Instituto de Energías Renovables, UNAM, 
Temixco Morelos 62580, México. 3Universidad Autónoma del 
Carmen, Carmen 24167 Campeche, Mexico.

 ■ sB.2-P015 BReWeRs sPent gRaIns tO BIOgas
R. Garcia1 , B. Weber
1Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca, México. 2Facultad de Ingeniería, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca, México.

 l SB.2-P016 ANAEROBIC CO-DIGESTION OF 
COFFEE PULP, MANGO ATAULFO AND EXCRETA 
OF PORk, USING SEWAGE SLUDGE FOR THE 
PRODUCTION OF METHANE.
S.Torres-Arellano1, B.Y. Pérez-Sariñana1, José 
Luis Alemán-R1, S. Saldaña-Trinidad1 and P.J. 
Sebastian2.
1Universidad Politécnica de Chiapas, 2Instituto de Energías 
Renovables IER-UNAM

 ■ sB.2-P017 BIOdIesel PROductIOn FROM 
Waste FRyIng OIl usIng chROMIuM 
esteRIFIcatIOn catalysts
1G. Corro, 1V. Romero-Lara, 2G. Sandoval, 1N. 
Sánchez-Cruz, 3E. Guilleminot3

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 sur 104, 
Puebla México, 2CIATEJ, Av. Normalistas 800, Guadalajara, Jalisco, 
México 3Universidad de las Americas Puebla, Sta. Catarina Mártir, 
San Andrés, Cholula, Puebla, México

 ■ sB.2-P018 analysIs OF dRIed sOlaR OF 
the Banana (Musa PaRadIsIaca l.) as 
tReatMent PRIOR tO the alcOhOlIc 
FeRMentatIOn In the PROcess OF 
BIOethanOl PROductIOn.
S. E. L. Fernando1, Youshiky J. Cortez1, C. Abigail 
Illescas S.1, Juan M.T. Sierra G.1, Sandra J. Figueroa 
R1 and B.Y. Pérez Sariñana2

1Universidad Autónoma del Carmen, C. 56 No. 4 Esq. Avenida 
Concordia, Col. Benito Juárez C.P. 24180. Cd. del Carmen, 
Campeche, México. 2Univerisida Politécnica de Chiapas. 
Carretera Tuxtla-Villaflores KM. 1+500, C.P. 29150, Suchiapa, 
Chiapas, México.

 ■ sB.2-P019 PhOtOcatalytIc MethanOl 
OBtaInIng FROM cO2 and h2O usIng OXydes 
thIn FIlMs
T.T. Plancarte Palacio1, C. Gutiérrez Antonio1, J. 
Santos Cruz1, F.J. De Moure Flores1, E. Campos 
González1 and S.A. Mayén Hernández1

1Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Química-
Materiales, CP 76010, Querétaro. México.

 ■ sB.2-P020 BIOdIesel PROductIOn ReactOR 
usIng an electROcatalItIc MethOd and 
sOlaR RadIatIOn as eneRegy sOuRce
 G. Corro1, G. Sandoval2, E. Guilleminot3

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 sur 104, 
Puebla México, 2CIATEJ, Av. Normalistas 800, Guadalajara, Jalisco, 



76

México 3Universidad de las Americas Puebla, Sta. Catarina Mártir, 
San Andrés, Cholula, Puebla, México

 ■ sB.2-P021 BIOFuel synthesIs FROM 
hydROcOnVeRsIOn OF Wasted Vegetal OIl 
usIng niPW/tiO2-al2O3 catalyst. 
Ricardo Rivera Guasco1, Acela López Benítez1, 
Isaí Vázquez Garrido1, Gilles Berhault2, Alfredo 
Guevara Lara1

1Área Académica de Química, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, 2la Catalyse et lEnvi-
ronnement Institut de Recherches sur de Lyon, CNRS/Université 
Lyon I, 02 av. Albert Einstein, 69100 Villeurbanne, France

 ■  sB.2-P022 eFFect OF the FORMulatIOn OF 
Pd/al2O3-Pd/hZsM-5 catalysts PRePaRed By 
MechanIcal MIXtuRe OVeR theRMal and 
catalytIc hydROtReatMent OF castOR OIl
R. E. Peralta-Robledo1, J. F. Sánchez-Minero1, G. 
Silva-Oliver1, S. O. Flores-Valle2

1UCyEH, Departamento de Ingeniería Química Petrolera, ESIQIE, 
Instituto Politécnico Nacional, Zacatenco.

ROOM: Maya I casaMagna hOtel 
thuRsday, august 24

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3 

Session: Biofuels Combustion
 Å SESSION CHAIR: JOSÉ RICARDO SODRÉ

 ■ 12:30 - 12:45 sB.2-O018 eXPeRIMental study 
OF the IgnItIOn, FlaMMaBalIty and FlaMe 
PROPagatIOn OF Jet BIOFuels undeR 
laMInaR and tuRBulent cOndItIOns
Ricardo Morel Hartmann1, Edimilson Jesus de 
Oliveira2Mauro Iurk Rocha2, Amir Antônio Martins 
Oliveira1

1Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil; 
2Petrobras R&D Center, Rio de Janeiro, Brazil;

 ` 12:45 - 13:15 sB.2-O019 Invited talk 
cOMBustIOn and eMIssIOn analysIs OF a gas 
tuRBIne RunnIng On PlastIc PyROlysIs OIl
I. kalargaris1, G. Tian1, S. Gu1

1Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of 
Surrey, Guildford, United Kingdom, GU2 7XH

 ` 13:15 - 13:45 sB.2-O020 Invited talk 
MagnIFIed hIgh sPeed VIsualIZatIOn OF 
the InteRactIVe cOMBustIOn OF tWO-
neIghBOuRIng MultIcOMPOnent Fuel 
dROPlets
Ahmad Muneer El-Deen Faik1,2, Yang Zhang1

1Department of Mechanical Engineering, The University of 
Sheffield, Sheffield, UK. 2Mechanical Engineering Department, 
Al-Mustansiriyah University, Baghdad, Iraq

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Biogas Production
 Å SESSION CHAIR: CARLOS ALBERTO GUERRERO FAJARDO

 ■ 16:00 - 16:15 sB.2-O021 BIOethylene 
PROductIOn FROM MaRIne MIcROalgae 
BIOMass Wastes
Yesmith Santos-Panqueva1,2, Carlos Alberto 
Guerrero-Fajardo1, Ignacio Contreras-Andrade2

1Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias, Av. 
Cra 30 45-03, Bogotá, Cundinamarca, CP 11001, Colombia 
2Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas, Blvd. de las Américas y Josefa Ortiz de Domínguez S/N, 
Ciudad Universitaria, Col. Villa Universidad, Culiacán, Sinaloa, CP 
80010, México

 ■  16:15 - 16:30 sB.2-O022 steaM gasIFIcatIOn 
OF tROPIcal lIgnOcellulOsIc agROWastes
Lina María Romero Millán1,2, Fabio Emiro Sierra 
Vargas1, Ange Nzihou2 
1Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. Facultad de 
Ingeniería. Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, 2Université 
de Toulouse, Mines Albi, CNRS, Centre RAPSODEE, Campus 
Jarlard, Route de Teillet, F.81013 Albi Cedex 09, France

 ■  16:30 - 16:45 sB.2-O023 unceRtaInty In lIFe 
cycle assessMent OF BIOgas POWeR eneRgy 
PROductIOn
E. A., Huerta-Reynoso1, H.A., López-Aguilar1, G., 
Gómez-Méndez1, A., Pérez-Hernández1.
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. Address: 
Miguel de Cervantes Saavedra #120, Chihuahua, Chihuahua, 
México ZIP CODE: 31136

 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 
sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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Symposium B.3
Materials and technologies 
for energy conversion, saving 
and storage (Matecss)
Federico Rosei / INRS
Olivia Graeve / University of California
Alberto Vomiero / Luleå University of Technology

ROOM: uXMal I JW hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Introduction
 Å SESSION CHAIR: FEDERICO ROSEI AND OLIVIA GRAEVE

 ` 08:30 - 09:00 sB.3-O001 Invited talk On lOW-
cOst PhOtOcatalytIc WateR sPlIttIng
Lionel Vayssieres1

1International Research Center for Renewable Energy (IRCRE), 
School of Energy & Power Engineering, Xi’an Jiaotong University, 
China

 ` 09:00 - 09:30 sB.3-O002 Invited talk 
engIneeRIng seMIcOnductIng Metal 
OXIdes FOR sOlaR eneRgy eXPlOItatIOn
Isabella Concina1

1Luleå University of Technology, 97187 Luleå (Sweden

 ` 09:30 - 10:00 sB.3-O003 Invited talk 
geneRatIOn OF hOt electROns usIng 
PlasMOnIc nanOstaRs FOR PhOtOcatalysIs
Xiang-Tian kong,1,2 Zhiming Wang,1 Alexander O. 
Govorov2

1University of Electronic Science and Technology of China, 
Chengdu 610054, China. 2Ohio University, Athens, Ohio 45701, 
United States

 ` 10:00 - 10:30 sB.3-O004 Invited talk neaR-
FIeld OPtIcal technIQues FOR sOlaR cell 
and theRMOelectRIc MateRIal desIgn
Giovanni Fanchini1
1Department of Physics & Astronomy, The University of Western 
Ontario, 1151 Richmond St., London ON N6A 3K7, Canada

 ■ 10:30 - 10:45 sB.3-O005 One 
dIMensIOnal gRaPhene/cOBalt-
Based hyBRId nanOstRuctuRes FOR 
PhOtOelectROcheMIcal deVIces
Navarro-Pardo1,2, X. Tong1,3, D. Benetti1, H. Zhao1, 
F. Rose1,2

1Centre for Energy, Materials and Telecommunications, Institut 
national de la recherche scientifique, 1650 Boul. Lionel-Boulet, 
Varennes, QC, J3X 1S2, Canada. 2Institute for Fundamental 
and Frontier Science, University of Electronic Science and 
Technology of China, Chengdu, 610054, PR China. 3School of 
Chemistry and Material Science, Guizhou Normal University, 
Guiyang 550001, China.

 ` 10:45 - 11:15 sB.3-O006 Invited talk sOlaR-
theRMO-PhOtOVOltaIc eneRgy cOnVeRsIOn: 
ultRa-eFFIcIent PORtaBle POWeR 
geneRatIOn
E. E. Marinero1,2,3, U. Guler2, A. Boltasseva2,3, and 
V. M. Shalaev2,3

1School of Materials Engineering, �2School of Electrical 
& Computer Engineering, Purdue University, 3Nano-Meta 
Technologies, Inc., West Lafayette, Indiana, USA
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 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ` 12:30 - 13:00 sB.3-O007 Invited talk 
neuROMORPhIc cOMPutIng
Ivan k. Schuller1 and Juan Trastoy1

1Physics Department and Center for Advanced Nanoscience 
UCSD La Jolla, California 92093USA

 ` 13:00 - 13:30 sB.3-O008 Invited talk lOW 
FReQuency nOIse In MagnetIc tunnel 
JunctIOns and gMR deVIces
E. Dan Dahlberg1

1School of Physics and Astronomy, University of Minnesota.

 ` 13:30 - 13:45 sB.3-O009 Invited talk 
nanOstRuctuRed MateRIals FOR 
theRMOelectRIc and sOlaR-theRMal 
eneRgy cOnVeRsIOn
Renkun Chen1

1Department of Mechanical and Aerospace Engineering, 
Materials Science and Engineering Program, University of 
California, San Diego

 ■ 13:45 - 14:00 sB.3-O010 ROad PaVeMent 
eneRgy haRVestIng deVIce tO cOnVeRt 
VehIcles KInetIc eneRgy IntO electRIcal 
eneRgy
Francisco Duarte1 Adelino Ferreira1 Paulo Fael2
1Pavements Mechanics Laboratory, CITTA, Department of Civil 
Engineering, University of Coimbra, Rua Luís Reis Santos, 3030-
788 Coimbra, Portugal. 2Department of Electromechanical 
Engineering, University of Beira Interior, Covilhã, Portugal

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 sB.3-O011 OPtIcal 

and PhOtO-enhance theRMIOnIc 
eMIssIOn chaRacteRIZatIOn OF 
ultRananOcRystallIne dIaMOnd (uncd) 
FIlMs gROWn By hOt FIlaMent cheMIcal 
VaPOR
Jorge Arturo Montes-Gutiérrez1,3, Jesús Javier 
Alcantar-Peña2,3, Elida de Obaldia4, Nancy Jovaana 
Zúñiga-Rivera1, Rodolfo Ruíz-Torres1, karam 
kang3, Pablo Tirado2,3, Antonio Ramos-Carrasco3, 
Valery Chernov2, Rafael García-Gutiérrez2, Orlando 
Auciello3

 ` 16:15 - 16:45 sB.3-O012 Invited talk electROnIc 
PROPeRtIes OF suRFace teRMInatIOns 
In Metal heXaBORIdes FROM densIty 
FunctIOnal theORy
Victor R. Vasquez1, kevin M. Schmidt1, Doreen 
Edwards2, Scott T. Misture3, and Olivia A. Graeve4

1Chemical and Materials Engineering Department, University 
of Nevada, Reno. 2Kate Gleason College of Engineering, 
Rochester Institute of Technology, Rochester, 3Inamori School of 
Engineering, Alfred University 4Dept. of Mechanical & Aerospace 
Engineering, Univ. of California San Diego

 ■  16:45 - 17:00 sB.3-O013 laRge BaROcalORIc 
eFFects In natuRal RuBBeR aROund ROOM 
teMPeRatuRe
N. M. Bom1, E. O. Usuda1, A. M. G. Carvalho1

1Laboratório Nacional de Luz Síncrotron-LNLS, Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais-CNPEM, Giuseppe Máximo 
Scolfaro 10.000, 13083-100 Campinas, São Paulo, Brazil

 ■ 17:15 - 17:30 sB.3-O014 ZnO:ga.Bi tRansPaRent 
thIn FIlMs WIth theRMOelectRIc 
PROPeRtIes
F.C. Correia1, A.M. Mendes2, C. J. Tavares1

1Centre of Physics, University of Minho, 4804-533 Guimarães, 
Portugal, 2LEPABE, Faculty of Engineering of the University of 
Porto, 4200-465 Porto, Portugal 

 ■ 17:30 - 17:45 sB.3-O015 enhancIng the 
OPtOelectROnIcs PROPeRtIes OF a hyBRId 
actIVe layeR WIth gOld nanOPaRtIcles
Verónica González1, Yolanda Peña1, Idalia Gómez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales I, Av. Universidad, 
Cd. Universitaria 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México.

 ■ 17:45 - 18:00 sB.3-O016 cReeP OF the aluMIna-
FORMIng austenItIc staInless steel 
Fe-20cR-30nI-2nB-5al
Ian Baker1, Natalie Afonina1, Hailey Nicholson1, 
Margaret Wu1, Geneva Trotter1

1Thayer School of Engineering, Dartmouth College, Hanover, NH, 
03755, U.S.A.

 ■ 18:00 - 18:15 sB.3-O017 eXPlORatIOn OF the 
MultIValent cheMIcal sPace FOR hIgheR 
eneRgy densIty BatteRIes
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Gopalakrishnan S. Gautam,1,2 Pieremanuele 
Canepa,1,2 Daniel C. Hannah,1 k. Persson3,4 and 
Gerbrand Ceder1,3

1Materials Science Division, Lawrence Berkeley National 
Laboratory, Berkeley, CA 94720, USA,2Department of Materials 
Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, MA 02139, USA,3Department of Materials Science 
and Engineering, University of California Berkeley, Berkeley, 
CA 94720, USA, 4Environmental Energy Technologies Division, 
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720, USA

 ■  18:15 - 18:30 sB.3-O018 lOW-eneRgy OPtIcal 
aBsORPtIOns In heXagOnal tungsten 
BROnZe nanOPaRtIcles
k. Machida, 1 M. Okada, 2 k. Adachi 1
1Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Ichikawa Research Center, 
Ichikawa, Chiba, Japan. 2Ohkuchi Electronics Co., Ltd., Ink 
Materials Department, Isa, Kagoshima, Japan

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sB.3-P001 PegaMentO dIateRMIcO 

ceMentadO
Wilfredo Soto Gomez1, Luis Castaneda Chavez1, 
Francisco Santiago Guerrero1

1Tecnologico Nacional de Mexico, Insatituto Tecnologico de 
Tijuana Dpto de Ciencias de la tierra

 ■ sB.3-P002 eFFects OF POROsIty and 
PeRMeaBIlIty On Mhd nanOFluId FlOW In a 
MIcROchannel WIth nOn lIneaR theRMal 
RadIatIOn and cOnVectIVe-RadIatIVe 
BOundaRy cOndItIOns
Guillermo Ibáñez1, Aracely López1, Imer López1, 
Ignacio Gómez1.
1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 29000, México.

 ■ sB.3-P003 theRMal MOdel OF a PaRaBOlIc 
tROugh cOllectOR RecIeVeR
A. Rogel Ramírez1, M. Ortiz Rojas1, J. A. Zamora 
Plata1, H.H. Martínez y Rojas1

1Chemical Engineering Departmente, Faculty of Higher Studies 
Zaragoza-UNAM

 ■ sB.3-P004 deVelOPMent OF 
suPeRcOnductIng WasheRs FOR use In 
electRIc geneRatORs
José Manuel Juárez López1, Francisco Javier de 
Moure Flores1, Iryna Ponomaryova2, Gustavo 
Castillo Hernández3, Alejandro López Torrecillas2

1Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Química 
Cerro de Las Campanas, s/n, Las Campanas, 76010 Santiago de 
Querétaro, Querétaro. 2Instituto Politécnico Nacional, Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan 
Av. Santa Ana 1000, Coyoacán, San Francisco Culhuacan, 
04430 Ciudad de México, México. 3Universidad Tecnológica de 
Querétaro, división de Tecnología Ambiental Av. Pie de la Cuesta 
2501, Unidad Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Querétaro.

 ■ sB.3-P005 eFFect OF sB addItIOn In a Bi/Pb-
based suPeRcOnductOR PRePaRed By sOlId 
state ReactIOn.
T. Sánchez-Mera1, J. Santos-Cruz1, S.A. Mayén-
Hernández1, F. de Moure-Flores1

1Facultad de Química, Materiales-Energía, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Querétaro, C.P. 76010.

 ■ sB.3-P006 cOMPaRatIVe study OF tRansItIOn 
Metal sIlIcIdes FOR hIgh-teMPeRatuRe 
theRMOelectRIc aPPlIcatIOn
D. Stathokostopoulos1, E. Teknetzi1, E. Tarani,1 
D. karfaridis1, A. kamou1, D. Chaliampalias1, G. 
Vourlias1, E.k. Polychroniadis1

1Physics Department, Solid State Physics Section, Aristotle 
University of Thessaloniki, GR 54124, Greece

 ■ sB.3-P007 cOlOR tunaBIlIty and hIgh 
QuantuM yIeld In ce3+ dOPed OXyFluORIde 
PhOsPhORs
Alejandro Arredondo1, Iván Moreno2, Ignacio 
Orozco1, Elder de la Rosa1, Haggeo Desirena1

1Centro de Investigaciones en Óptica, León Guanajuato, México, 
37150. 2Universidad Autónoma de Zacatecas

 ■ sB.3-P008 sIlVeR nanOPaRtIcles In ePOXy 
ResIn FOR sOlaR eneRgy haRVestIng
 Víctor Rentería1, Enrique Barrera2, Federico 
González2

1Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, Centro 
Universitario de los Valles–Universidad de Guadalajara, Ameca, 
Jalisco, 46600, México, 2Departamento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa, 
Ciudad de México, 09340, México.
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 ■ sB.3-P009 electROcheMIcal aMMOnIa 
synthesIs FROM WateR and nItROgen at 
aMBIent cOndItIOns
H. C. Yoon, E. Y. Jeong, C. H. Jung, C. Yoo, J. N. 
kim
1Korea Institute of Energy Research

 ■ sB.3-P010 3d PRInted electROcheMIcal 
MIcRO-suPeRcaPacItORs Based On 
nanOstRuctuRed VanadIuM PhOsPhate and 
FleXIBle nanOFIBeRs
Reynaldo Hiracheta Torres1,2, María Guadalupe 
Bautista Sánchez1,2, Jorge Zuñiga Martínez1,2, Raúl 
Lucio Porto1,2, Iván Eleazar Moreno Cortez1,2, 
Luis Alberto López Pavón1,2, Nasser Mohamed 
Noriega1,2.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, 66450, Nuevo 
León, México. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de 
Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología, 
Apodaca, 66600, Nuevo León, México

 ■ sB.3-P011 FleXIBle electROcheMIcal 
caPacItORs Based On naIlOn nanOFIBeRs 
and Manganese PhOsPhate
María Guadalupe Bautista Sánchez1,2, Reynaldo 
Hiracheta Torres1,2, Jorge Zuñiga Martínez1,2, Raúl 
Lucio Porto1,2, Iván Eleazar Moreno Cortez1,2, Luis 
Alberto López Pavón1,2.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, 66450, Nuevo 
León, México. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de 
Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología, 
Apodaca, 66600, Nuevo León, México

 ■ sB.3-P012 electROcheMIcal caPacItORs 
Based On nanOestRuctuRed VanadIuM 
PhOsPhate and Manganese PhOsPhate
Jorge Zuñiga Martínez1,2, María Guadalupe 
Bautista Sánchez1,2, Reynaldo Hiracheta Torres1,2, 
Raúl Lucio Porto1,2, Iván Eleazar Moreno Cortez1,2, 
Luis Alberto López Pavón1,2.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, 66450, Nuevo 
León, México. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de 
Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología, 
Apodaca, 66600, Nuevo León, México

 ■ sB.3-P013 desIgn and cOnstRuctIOn OF a 
MOsFet gRaPhene Based tRansIstOR

Espinosa J.E.1, García G.1, Flores N. A.1, Ortega M.2, 
Hernández N.2

1Instituto Politécnico Nacional, ESIME Unidad Ticomán, Av. 
Ticomán 600, C.P. 07340, Ciudad de México. 2Instituto Politécnico 
Nacional, CNMN, UPALM, C.P. 07738, Ciudad México, 1je_esp-
gar41@hotmail.com; ggpacheco@outlook.com; nflores_f@yahoo.
com.mx. 2maortega@ipn.mx; nohernandezc@ipn.mx

 ■ sB.3-P014 Intense WhIte lIght 
uPcOnVeRsIOn By theRMal RadIatIOn In 
heaVIly yb3+ dOPed ceRaMIcs
Jorge Molina-González1, Haggeo Desirena1, Elder 
De la Rosa1

1Centro de Investigaciones en Óptica A.C. A.P. 1-948, León, Gto. 
37150 México

 ■ sB.3-P015 OPtIMIZatIOn OF catalysts 
cOuPled tO PhOtOsensIBle 
seMIcOnductORs FOR IMPROVeMent OF 
WateR OXIdatIOn
X.A. Hernández Contreras1,J.L. Casas Espinola2, I. 
Zumeta Dubé3

1UPIITA-Instituto Politécnico Nacional, México, CDMX. 07320. 
2ESFM– Instituto Politécnico Nacional, México, CDMX 07738. 
3CICATA-LEG Instituto Politécnico Nacional, México, CDMX 11500.

 ■ sB.3-P016 alteRnatIng stacKed lIFePO4 
nanOPlates FOR lIthIuM-IOn BatteRIes
R. Tith1, k. Jung1,2, A. A. Martinez-Morales1

1Colleging of Engineering-Center for Environmental Research 
and Technology, 1084 Columbia Ave., University of California, 
Riverside, CA 92507 2Department of Environmental and Chemical 
Engineering, 900 University Ave., University of California, 
Riverside, CA 92521

 ■ sB.3-P017 InFluence OF suPeRFIcIal 
tReatMent WIth nItRIc acId On 
electROcheMIcal PeRFORMance OF 
actIVated caRBOn FROM agRO-IndustRIal 
Waste
Zulamita Zapata-Benabithe1, Erika Arenas1, Daniel 
I. Arango1, Mateo Orozco Castillo1, Chris D. Castro2

1Grupo de Energía y Termodinámica, 2Grupo de Pulpa y 
Papel. Facultad de Ingeniería Química, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, Colombia.

 ■ sB.3-P018 tiO2 sensItIZatIOn WIth cO3O4 Qds 
FOR PhOtOcatalItIc WateR OXIdatIOn
S.H. Martínez Salas1, I. Zumeta Dubé1 and E. 
Reguera Ruiz1
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1Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Unidad Legaria, Instituto Politécnico Nacional, México

 ■ sB.3-P019 MOdIFIed actIVated caRBOn WIth 
nItRIc acId and uRea FOR suPeRcaPacItORs 
electROdes
Zulamita Zapata-Benabithe1, Erika Arenas1, Daniel 
I. Arango1, Mateo Orozco Castillo1, Chris D. Castro2

1Grupo de Energía y Termodinámica, 2Grupo de Pulpa y 
Papel. Facultad de Ingeniería Química, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, Colombia.

 ■ sB.3-P020 cO2 hydROgenatIOn OVeR MIXed 
MateRIals OF Fe2O3- (al2O3, tiO2, ZrO2)
F. A. De la Rosa Priego1, M. Acosta-Alejandro1, 
M.A. Guzmán-Cruz2, S. Fuentes3, J.N. Díaz de León3

1División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco Km 1.5 Carretera Cunduacán – Jalpa 
de Méndez, Cunduacán, Tabasco 86690, México. 2División 
Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Carretera 
Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco. Km. 27+000 s/n 
Ranchería Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco 86205, 
México. 3Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 
Nanociencias y Nanotecnología, Carretera Tijuana-Ensenada Km. 
107, 22800 Ensenada, B.C., Mexico

 ■ sB.3-P021 lOng lastIng PhOsPhORescence 
gReen-yellOW eMIssIOn In glass ceRaMIc
Abril Arellano1, Haggeo Desirena1, Ivan Moreno2

1Centro de Investigaciones en Óptica A.C. A.P. 1-948, León, Gto. 
37150 México, 2Unidad Académica de Física, 2Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Zacatecas 98060, México

 ■ sB.3-P022 heat tRansFeR analysIs FOR 
natuRal cOnVectIOn OF a nanOFluId 
FlOW thROugh a VeRtIcal channel WIth 
asyMMetRIc cOnVectIVe heat tRansFeR
Aracely López1, Guillermo Ibáñez1, Joel Pantoja1, 
Joel Moreira1.
1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 29000, México.

 ■ sB.3-P023 theRMOelectRIc nanOstRuctuRe 
FOR the detectIOn OF electROMagnetIc 
RadIatIOn
Javier Méndez2, Gabriel González1, Alex Cuadrado2, 
Francisco J. González2,
1Cátedras CONACYT, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, 78000, México. 2Coordinación para la Innovación 
y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78000, Mexico.

 ■ sB.3-P024 electROchROMIc PROPeRtIes 
OF tiO2–ZnO thIn FIlMs dePOsIted By dc 
MagnetROn sPutteRIng
H. Crotte-Ledesma1, P.E. García-Tinoco1, M. Pérez-
González1, M. Ponce-Mosso2, S.A. Tomás1

1Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del I.P.N., A.P. 14-740, Ciudad de México, C.P. 07300, 
México. 2ESIME-Ticomán, I.P.N., A.P. 07738, Ciudad de México, 
C.P. 07340, México.

 ■ sB.3-P025 deVelOPMent OF an alKalIne 
electROlyZeR
Y. H. Portillo1, J. Moreira1, J.Y Galindo1, N.Farrera1, 
P. Lopez1, C. Toledo1 J. Sebastian 2.
1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables 
(CIDTER). Libramiento Norte Poniente 47, Caleras Maciel, 29000 
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 2Instituto de Energías Renovables (IER). 
Priv. Xochicalco S/N Temixco, Morelos 62580 México.

 ■ sB.3-P026 enhanced electROchROMIsM OF 
WO3 thIn FIlMs dePOsIted By dc MagnetROn 
sPutteRIng
P.E. García-Tinoco 1, H. Crotte-Ledesma1, M. Pérez-
González1, M. Ponce-Mosso2, M. Morales-Luna1, 
S.A. Tomás1

1Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del I.P.N., A.P. 14-740, Ciudad de México, C.P. 07300, 
México. 2ESIME-Ticomán, I.P.N., A.P. 07738, Ciudad de México, 
C.P. 07340, México.

 ■ sB.3-P027 MagnesIO-MIllIng ReductIOn OF 
nanOstRuctuRed sIO2 FOR hIgh caPacIty 
sIlIcOn anOdes
Won Chul Cho1, Changhee kim1, Hyunseok Cho1, 
Doyeon Lee1

1Hydrogen Research Center, Korea Institute of Energy Research 
(KIER), 152 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-343, Republic 
of Korea

 ■ sB.3-P028 cOntRuctIOn and eValuatIOn OF 
a tesla tuRBIne Based On the Patent us 
7,695,242 B2
C.J. García Abarca1, J.Y. Galindo Díaz2, C.E. Flores 
Ovando1, N. Farrera-Vázquez2, J. Moreira Acosta2, 
Y. Hernández Portillo2, P.J.Sebastian3.
1Faculdad de Energía. Universidad Politécnica de Chiapas. 
Suchiapa, Chiapas. 2Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Energías Renovables. Universidad de Ciencias y 
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Artes de Chiapas. Col. Lajas Maciel 1150, Tuxtla Gutiérrez, C.P 
29039, Chiapas, México. 3Instituto de Energías Renovables.

 ■ sB.3-P029 luMInescence FIlMs OF sra2O4: tb3+ 
By the sPRay PyROlysIs technIQue
Roxana M. Calderón O.1, Octavio Álvarez-Fragoso1, 
Manuel García-Hipólito1, and Gregory Guisbiers2

1Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM,2Department 
of Physics and Astronomy, University of Texas at San Antonio.

 ■ sB.3-P030 tItanIuM OXIdes thIn FIlMs 
gROWth By dc ReactIVe sPutteRIng FOR 
eneRgy cOnVeRsIOn aPPlIcatIOns
R. Villarroel1, D. F. Zambrano1, R. Espinoza-
Gonzalez1, G. Gonzalez2

1Departamento de Ciencia de los Materiales, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Beauchef 
851, Santiago, Chile., 2Departamento de Química, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Santiago, 
Chile.

 ■ sB.3-P031 analysIs OF PeRMeaBle ROtatIng 
dIsK WIth a daRcy–BRInKMan–FORchheIMeR 
POROus MedIuM usIng hOMOtOPy analysIs 
MethOd
Imer López Grijalva1, Guillermo Ibañez Duharte1, 
Aracely Lopez Grijalva1, Guillermo Ovando 
Chacon2

1.Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 29000, México. 2. Instituto Tecnologico de Veracruz

 ■ sB.3-P032 analysIs OF dIFFeRent 
MO PRecuRsORs FOR the catalytIc 
hydROcRacKIng OF heaVy cRude OIl 
Felipe Sanchez Minero1

1Unidad de Caracterización y Evaluacion de Hidrocarburos, 
ESIQIE, Instituto Politecnico Nacional, Zacatenco, Ciudad de 
México 07738 México

ROOM: uXMal I JW hOtel 
thuRsday, august 24

 ` 08:30 - 09:00 sB.3-O019 Invited talk 
nanOengIneeRIng OF FeRROelectRIc 
PeROVsKIte OXIde thIn FIlMs FOR 
PhOtOVOltaIc aPPlIcatIOns
Pamela Machado1, Pengmei Yu1, Antonio Sánchez-
Díaz1, Jaume Gazquez1, Xavier Obradors1, Mariano 
Campoy-Quiles1, Teresa Puig1, Mariona Coll1

1Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), 
Campus UAB, 08193, Bellaterra, Catalonia, Spain

 ■ 09:00 - 09:30 sB.3-O020 Invited talk ORganIc/
InORganIc PeROVsKItes FOR eneRgy-
Related aPPlIcatIOns
Riad Nechache1

1École de technologie supérieure (ÉTS), Department of Electrical 
Engineering, 1100 rue Notre-Dame Ouest Montréal (QC) H3C 
1K3, Canada

 ` 09:30 - 10:00 sB.3-O021 Invited talk eneRgy 
aPPlIcatIOns usIng ZnO-Based thIn FIlMs & 
nanOstRuctuRes
J. Rogers1, F. H. Teherani1, P. Bove1 and V. E. 
Sandana1

1Nanovation, 8 route de Chevreuse, Châteaufort, 78117, France

 ` 10:00 - 10:30 sB.3-O022 Invited talk MateRIals 
caPtuRed In sPace and tIMe
Aycan Yurtsever1

1Centre Energie, Matériaux et Télécommunications, Institut 
National de la Recherche Scientifique (INRS), 1650 Boulevard 
Lionel-Boulet, Varennes, QC, J3X 1S2, Canada

 ` 10:30 - 11:00 sB.3-O023 Invited talk In sItu 
electROn BeaM dRIVen nanO-cheMIstRy – a 
ROute tO neW MateRIals deVelOPMent FOR 
eneRgy aPPlIcatIOns and BeyOnd.
Mark H. Rummeli1
1Soochow Institute for Energy and Materials InnovationS 
(SIEMIS)

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ` 12:30 - 13:00 sB.3-O024 Invited talk 
electROactIVe 2d MateRIals and cORe-
shell nanOPaRtIcles gROWth
Mohamed Siaj1
1Chemistry Department, Université de Québec à Montréal 
(UQAM) Quebec, H3C3P8Canada

 ` 13:00 - 13:30 sB.3-O025 Invited talk euV 
nanOPatteRnIng WIth InORganIc 
ResIsts and IOnIc lIQuId-Metal suRFace 
InteRactIOns.
Eric Garfunkel1
1Departments of Chemistry and Physics Rutgers University 
Piscataway, NJ 08901 USA
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 ` 13:30 - 14:00 sB.3-O026 Invited talk 
QuantItatIVe OPtIcal chaRacteRIZatIOn OF 
suB-WaVelength stRuctuRed MateRIals 
and Its POtentIal use FOR eneRgy 
aPPlIcatIOns
Juan Antonio Zapien1, Foo Yishu1

1Department of Physics and Materials Science, City University of 
Hong Kong, Hong Kong, SAR PR China

 ■ 14:00 - 14:15 sB.3-O027 cOMPaRIsOn OF the 
eneRgy stORage MechanIsM In 1d and 
2d nanOstRuctuRes By steP POtentIal 
electROcheMIcal sPectROscOPy
J.Ramón Herrera-Garza1. M. O. Concha-Guzmán1, 
M. Ramírez-Vargas1, O.A. Jaramillo1, M. E. Rincón1, 
J.C. Calva-Yáñez2

1Instituto de energías renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Privada Xochicalco S/N 62580 Temixco 
Morelos México. 2Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica S.C., Tijuana Tecate km 26.5, 
Chapultepec, 22444 Tijuana B.C., México 

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ` 16:15 - 16:30 sB.3-O028 Invited talk eneRgy 

saVIng and stORage In OuteR sPace: a 
nanOtechnOlOgy aPPROach
Víctor M. Castaño1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada Universidad 
Nacional Autónoma de México Boulevard Juriquilla 3001, 
Querétaro 76230

 ` 16:30 - 17:00 sB.3-O029 Invited talk Metal 
OXIde nanOcatalysts FOR the electRO-
FentOn PROcess
A.C. Tavares1, W.R. Padilha Barros2, J.C. 
Ferndandes3, M.J. Paulo1, G. Zhang1, M. Siaj4, S. 
Sun1, M. R.V. Lanza3

1INRS – Énergie, Matériaux et Télécommunications, Varennes, 
Québec, Canada, 2FACET, Universidade Federal da Grande 
Dourados, Brazil,3IQSC, Universidade de São Paulo, SP, Brazil, 
4Departement de Chimie, Université du Québec a Montréal, 
Québec, Canada

 ` 17:00 - 17:30 sB.3-O030 Invited talk 
nanOMateRIals FOR eneRgy cOnVeRsIOn 
and stORage In Fuel cells and BatteRIes
G. Zhang1, Q. Wei1, X. Yang1, Y. Fu1, A. Tavares1, S. 
Sun1

1Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Énergie, 
Matériaux et Télécommunications, Varennes, Quebec, CANADA

 ` 17:30 - 18:00 sB.3-O031 Invited talk 
electROcheMIcal chaRge stORage In 
hIeRaRchIcal caRBOn ManIFOlds
R. Narayanan1, H. Vijwani1, S. M. Mukhopadhyay1, 
and P. R. Bandaru2

1Department of Nanoengineering, University of California, San 
Diego, La Jolla, CA 92093. 2Center for Nanoscale Multifunctional 
Materials, Wright State University, Dayton, OH 45435.

 ■ 18:00 - 18:15 sB.3-O032 enhanced OXygen 
ReductIOn selectIVIty OF a PalladIuM 
selenIde cathOde eValuated In a dIRect 
MethanOl alKalIne aIR-BReathIng MIcRO 
laMInaR FlOW Fuel cell
J.M. Mora-Hernández1,2 and N. Alonso-Vante 1

1IC2MP, UMR-CNRS 7285, University of Poitiers, 4 rue Michel 
Brunet, 86022 Poitiers., France. 2IER-UNAM, Xochicalco, Azteca, 
62588 Temixco, Morelos., Mexico. 

 ■ 18:15 - 18:30 sB.3-O033 study OF 
the POlaRIZatIOn MechanIsM OF 
nanOPaRtIculate cO3O4

Andrade Sánchez Martín Ernesto1, Avilés Ortega 
Mayahuel2 y García-Pacheco Georgina1

1Instituto Politécnico Nacional, ESIME Unidad Ticomán, Av. 
Ticomán 600, C.P. 07340, Ciudad de México. 2Instituto Politécnico 
Nacional, CMNM, UPALM, C.P. 07738, Ciudad de México.

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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Symposium B.5
advanced polyMer 
photocheMistry: froM 
fUndaMental science to 
Material technology
Marco Sangermano / Politecnco di Torino
Wolfgang Kern / Montanuniversitaet Leoben
Sandra Schlögl / Polymer Competence Center Leoben
Thomas Griesser / Montanuniversitaet Leoben
Xavier Allonas / Université de Haute-Alsace

ROOM: Maya I casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

Session: Advanced Polymer 
Photochemistry

 Å SESSION CHAIR: MARCO SANGERMANO

 ` 09:00 - 09:30 sB.5-O001 Invited talk FROM sted 
nanOscOPy tO sted nanOlIthOgRaPhy
Thomas A. klar1

1Johannes Kepler University Linz, Altenberger Str. 69, 4040 Linz, 
Austria

 ■ 09:30 - 09:45 sB.5-O002 PhOtO-ResPOnsIVe 
POlyMeR netWORKs WIth uV sensItIVe 
O-nItRO BenZyl esteR lInKs
S. Schlögl1, S. Radl1, T. Griesser2,3, I. Roppolo4, A. 
Moser5, M. Sangermano6, W. kern1,2

1Polymer Competence Center Leoben GmbH, Roseggerstraße 
12, A-8700 Leoben, Austria Chair of Chemistry of Polymeric 
Materials, Montanuniversitaet Leoben, Otto Glöckel-Straße 
2, A-8700 Leoben, Austria 3Christian Doppler Laboratory for 
Functional and Polymer based Ink-Jet Inks, Otto Glöckel-Straße 2, 
A-8700 Leoben, Austria 4Center for Sustainable Futures, Istituto 

Italiano di Tecnologia, Corso Trento 21, 10129, Torino, Italy 
5Chair of Materials Science and Testing of Plastics, University 
of Leoben, Otto Glöckel-Straße 2, A-8700 Leoben, Austria 
6Department of Applied Science and Technology, Politecnico di 
Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy

 ■ 09:45 - 10:00 sB.5-O003 nOVel 
PhOtOcheMIcal/theRMal dual-cuRe 
InItIatIng systeM FOR catIOnIc 
POlyMeRIZatIOn OF thIcK MateRIals
M. Lecompère1, X. Allonas1, D. Maréchal2, A. 
Criqui2
1Laboratory of Macromolecular Photochemistry and Engineering, 
University of Haute Alsace, ENSCMu, 3 rue Alfred Werner, 68093, 
Mulhouse – France. 2Mäder, 130 rue de la Mer Rouge, 68200 
Mulhouse – France.

 ` 10:00 - 10:30 sB.5-O004 Invited talk 
BIO-Based PhOtOResIsts: MIcRO- and 
nanOlIthOgRaPhy WIth lIgnIn
kamila Furtak,1 Prem Prabhakaran,2 Barbara 
Rogé,1 Safi Jradi2 and Xavier Coqueret1

1Institut de Chimie Moléculaire de Reims, CNRS UMR 7312, 
Université de Reims Champagne Ardenne BP 1039, 51687 
Reims Cedex 2, France 2Laboratoire Nanotechnologie et 
Instrumentation Optique, ICD, CNRS UMR 6281, 12, rue Marie 
Curie-BP 2060-10010 Troyes Cedex, France
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 ■ 10:30 - 10:45 sB.5-O005 tOugh and 
BIOdegRadaBle PhOtOPOlyMeRs deRIVed 
FROM the thIOl-yne PhOtO-clIcK ReactIOn
T. Griesser1, A. Oesterreicher1, M. Edler1, A. Moser2

1Chair for Chemistry of Polymeric Materials & Christian Doppler 
Laboratory for Functional and Polymer Based Ink-Jet Inks, 
University of Leoben, Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, 
Austria. 2Chair of Material Science and Testing of Polymers, 
University of Leoben, Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, 
Austria.

 ■ 10:45 - 11:00 sB.5-O006 thIOl and uV-lIght 
FOR RaPId Janus PaRtIcles FaBRIcatIOn 
VIa PhOtOgRaFtIng-FROM MethOd and gOld 
PhOtOReductIOn
Nicolò Razza1, Micaela Castellino2, Marco 
Sangermano1

1Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza Applicata e 
Tecnologia, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy, 
2Istituto Italiano di Tecnologia, Center for Sustainable Futures, 
Corso Trento, 21, 10129 Torino, Italy

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ` 13:00 - 13:30 sB.5-O007 Invited talk led-cuRed 
selF-RePlenIshIng hydROPhOBIc cOatIngs
Croutxé-Barghorn1, F. karasu1,3, C. Rocco1,3, Y. 
Zhang2,3, X. Allonas1, L. G. J. van der Ven4, R. A. T. 
M. van Benthem4,5, A. C. C. Esteves2, G. de With4

1Laboratory of Macromolecular Photochemistry and Engineering, 
University of Haute Alsace, France. 2Laboratory of Physical 
Chemistry, Eindhoven University of Technology, The Netherlands. 
3Dutch Polymer Institute (DPI), The Netherlands. 4Laboratory 
of Materials and Interface Chemistry, Eindhoven University of 
Technology, The Netherlands. 5DSM Ahead BV Netherlands, The 
Netherlands. 

 ■ 13:30 - 13:45 sB.5-O008 eFFIcIent InItIatIOn OF 
RadIcal PhOtOPOlyMeRIZatIOn ReactIOns 
WIth PhOtOReactIVe sIlIca nanOPaRtIcles
k. krawczyk 1, P. Roszkowsky 1, W. kern 1,2, M. 
Sahin 2, S. Schloegl 2, S. kaiser 2, J. Wang 3, H. 
Grützmacher 3
1Chair in Chemistry of Polymeric Materials, Montanuniversitaet 
Leoben, Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, Austria. 2Polymer 
Competence Center Leoben GmbH (PCCL), Roseggerstrasse 12, 
A-8700 Leoben, Austria. 3Department for Chemistry and Applied 
Biosciences, ETH Zürich, CH-8093 Zürich, Switzerland

 ■ 13:45 - 14:00 sB.5-O009 aPPlIcatIOn OF 
lOW-MIgRatIOn and WateR-sOluBle 
PhOtOInItIatORs In uV-cuRaBle systeMs
D. Hennen1; M. Roth1, M. Edle1r, T. Griesser1

1Chair for Chemistry of Polymeric Materials & Christian Doppler 
Laboratory for Functional and Polymer Based Ink-Jet Inks, 
University of Leoben, Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, 
Austria 

 ■ 14:00 - 14:15 sB.5-O010 eFFect OF ReactIVe 
MOnOMeRs On POlyMeR stRuctuRe and 
aBRasIOn ResIstance FOR uV cuRed thIn 
FIlMs
L.Marasinghe1,2, C.Croutxé-Barghorn1, X. Allonas1, 
A. Criqui2
1Laboratory of Macromolecular Photochemistry & Engineering 
of Macromolecules, University of Haute-Alsace, 3bis rue Alfred 
Werner, 68093 Mulhouse Cedex, France. 2Mäder Research, 130 
rue de la Mer Rouge, 68200 Mulhouse, France

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Advanced Polymer 
Photochemistry

 Å SESSION CHAIR: WOLFGANG KERN

 ` 16:00 - 16:30 sB.5-O011 Invited talk selF-
actuated ORIgaMI VIa OPtIcally PatteRned 
PhOtOPOlyMeR gels
Robert R. McLeod1, Amy C. Sullivan1, David J. 
Glugla1, Marvin D. Alim2

1University of Colorado Boulder, 1Department of Electrical, 
Computer and Energy Engineering, 2Materials Science and 
Engineering Program

 ■ 16:30 - 16:45 sB.5-O012 InKJet PRIntIng OF 
sOFt, stRetchaBle OPtIcal WaVeguIdes 
thROugh the PhOtOPOlyMeRIZatIOn OF 
hIgh-PROFIle lIneaR PatteRns
A. Samusjew,1 M. kratzer,‡ A. Moser,2 C. 
Teichert,3 k. k. krawczyk,1 T. Griesser1

1Chair of Chemistry of Polymeric Materials & Christian Doppler 
Laboratory for Functional and Polymer Based Inkjet Inks, 
2Institute of Physics, and 3Chair of Materials Science and Testing 
of Polymers, University of Leoben, 8700 Leoben, Austria

 ■ 16:45 - 17:00 sB.5-O013 synthesIs OF 
POlyMeRIc MIcROcaPsules By InteRFacIal 
susPensIOn catIOnIc PhOtOPOlyMeRIZatIOn
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Marco Sangermano1

1Politecnico di Torino, Dipertimento di Scienza Applicata e tecno-
logia, C.so Duca dgeli Abruzzi 24, 10129 Torino

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sB.5-P001 use OF the PhOtOacOustIc 

technIQue tO OBtaIn the theRMal 
dIFFusIVIty and the lIneaR theRMal 
eXPansIOn cOeFFIcIent OF a natuRal 
adhesIVe
A Bedoya1, F Gordillo-Delgado2, J. Plazas-Saldaña2

1Centro de Investigación en Ciencia aplicada y Tecnología 
Avanzada del I.P.N, Unidad Legaria. Legaria 694. Col. Irrigación 
México D.F, México 11500. 2Universidad del Quindío, Grupo de 
investigación GICADE, Armenia, Quindío

 ■ sB.5-P002 stePWIse RegulatIOn 
OF ReVeRsIBle cO2 ResPOnsIVe and 
PhOtOPOlyMeRIZaBle PRePOlyMeRs
Yong He1

1College of Material Science and Engineering, Beijing University 
of Chemical Technology, Beijing, 100029, P. R. China

 ■ sB.5-P003 InItIatIng the 
PhOtOPOlyMeRIZatIOn BehaVIORs OF WateR-
sOluBle POlyMeRIZaBle POlysIlOXane–
POlyetheR BlOcK IMIdaZOlIuM IOnIc lIQuIds 
WIth antIBacteRIal caPaBIlIty
Fang Sun1, Guowei Zhang1, Shengling Jiang2, 
Yanjing Gao1

1College of Science, Beijing University of Chemical Technology, 
Beijing 100029, People’s Republic of China 2College of Materials 
Science and Engineering, Beijing University of Chemical 
Technology, Beijing 100029, People’s Republic of China 

 ■ sB.5-P004 electRIcal and 
OPtIcal chaRacteRIZatIOn OF an 
OlIgO(PhenyleneVInylene)IMIne 
cOnJugate PhOtOcROMIc PROduced By 
MechanOsyntesIs.
Miguel Angel Amado Briseño1, karina Alemán 
Ayala1, Ventura Rodríguez Lugo1, José Manuel 
Vasquez Pérez1, Óscar Coreño Alonso2, Rosa 
Ángeles Vázquez García1

1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 1Universidad de 
Guanjuato

 ■ sB.5-P005 eXPlORIng PhOtO-cuRaBle 
thIOl-yne ResIns FOR the 3d PRIntIng OF 
BIOMedIcal deVIces
H. Griesser1,2, A. Oesterreicher3, A. Moser4, S. 
Schlögl1, M. Pichelmayer2, T. Griesser3

1Polymer Competence Center Leoben GmbH, Roseggerstrasse 12, 
8700 Leoben, Austria. 2Devision of Oral Surgery and Orthodontics, 
Department of Dental Medicine and Oral Health, Medical 
University Graz, Billrothgasse 4, 8010 Graz, Austria. 3Chair of 
Chemistry of Polymeric Materials & Christian Doppler Laboratory 
for Functional and Polymer Based Ink-Jet Inks, University of 
Leoben, Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, Austria 4Chair of 
Material Science and Testing of Polymers, University of Leoben, 
Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, Austria

 ■ sB.5-P006 lIght tRIggeRed FORMatIOn OF 
PhOtO-ResPOnsIVe ePOXy Based netWORKs
Angelo Romano 6, Simone Radl 1, Ignazio 
Roppolo 2, karina Pölzl 1, Markus Ast 1, Josef 
Spreitz3,Thomas Griesser 4, 5, Wolfgang kern 1, 4, 
Sandra Schlögl 1, Marco Sangermano 6
1Polymer Competence Center Leoben GmbH, Roseggerstraße 
12, A-8700 Leoben, Austria, 2Center for Sustainable Futures, 
Istituto Italiano di Tecnologia, Corso Trento 21, 10129 Torino, 
Italy, 3Aglycon Dr. Spreitz KG, Europapark 1, A-8412 Allerheiligen 
bei Wildon, Austria, 4Chair of Chemistry of Polymeric Materials, 
Montanuniversitaet Leoben, Otto Glöckel-Straße 2, A-8700 
Leoben, Austria, 5Christian Doppler Laboratory for Functional 
and Polymer based Ink-Jet Inks, Otto Glöckel-Straße 2, A-8700 
Leoben, Austria, 6 Department of Applied Science and 
Technology, Politecnico di Torino, Corso Duca Degli Abruzzi 24, 
10129 Torino, Italy

 ■ sB.5-P007 WhIte lIght PROduced 
By gdPO4:eu3+,tb3+,dy3+ and 
gd0.5y0.5dPO4:eu3+,tb3+,dy3+ POWdeRs and 
POlyMeRIc FIlMs uPOn uV and VuV 
eXcItatIOn
Garrido Hernández1, F. de J. Carrillo Romo2, 
A. García Murillo2, D. Boyer3, A. Potdevin4, G. 
Chadeyron4, E. Vergara Hernández5

1Universidad Tecnológica de Tecámac, UTTEC, Tecámac Edo. De 
México, 2Instituto Politécnico Nacional, CIITEC IPN, México D.F, 
México, 3I Université Clermont Auvergne, Institut de Chimie 
de Clermont, Ferrand UMR 6296 CNRS/UBP/Sigma Clermont, 
Campus des Cézeaux, CS 20265, 63178 Aubière Cedex, France, 
4I Université Clermont Auvergne, Institut de Chimie de Clermont, 
Ferrand UMR 6296 CNRS/UBP/Sigma Clermont, Campus des 
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Cézeaux, CS 20265, 63178 Aubière Cedex, France, 5Instituto 
Politécnico Nacional, UPIIH IPN, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

ROOM: Maya I casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

Session: Advanced Polymer 
Photochemistry

 Å SESSION CHAIR: XAVIER ALLONAS

 ` 09:00 - 09:30 sB.5-O014 Invited talk 
deVelOPMent OF dlP-3d PRIntaBle 
FunctIOnal MateRIlas 
A.Chiappone1, I.Roppolo1, E. Fantino2, C.F. Pirri1,2

1Center for Sustainable Future Technologies, Istituto Italiano 
di Tecnologia, Corso Trento, 21, 10129 Torino, Italy. 2DISAT, 
Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129, Torino, 
Italy

 ■ 09:30 - 09:45 sB.5-O015 thIOl-yne 
PhOtOcheMIstRy: tOWaRds tOugh 
PhOtOPOlyMeRs FOR 3d PRIntIng
D. Hartmann1, A. Oesterreicher1, A. Moser2, T. 
Griesser1

1Chair of Chemistry of Polymeric Materials & Christian Doppler 
Laboratory for Functional and Polymer Based Ink-Jet Inks, 
University of Leoben, Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, 
Austria. 2Chair of Material Science and Testing of Polymers, 
University of Leoben, Otto-Glöckel-Strasse 2, A-8700 Leoben, 
Austria

 ■ 09:45 - 10:00 sB.5-O016 cOnFOcal RaMan 
MIcROscOPy study OF the OXygen aFFected 
layeR In MultIlayeRed PhOtOPOlyMeRs
J. Pierrel1, A. Ibrahim1, C. Croutxé-Barghorn1, X. 
Allonas1

1Laboratory of Macromolecular Photochemistry and Engineering, 
University of Haute Alsace, 3 bis rue Alfred Werner, 68100 
Mulhouse, France Celine.croutxe-barghorn@uha.fr

 ■ 10:00 - 10:30 sB.5-O017 Invited talk 
neW MethOds FOR PhOtOInItIated 
cOntROlled/lIVIng RadIcal and catIOnIc 
POlyMeRIZatIOn PROcesses
Yusuf Yagci1
1Istanbul Technical University, Department of Chemistry, Maslak, 
Istanbul 34469, Turkey

 ■ 10:30 - 10:45 sB.5-O018 anthRacene 
FunctIOnal POlyMeRs FOR 
PhOtOsWItchaBle PROPeRtIes and 
selFhealIng
Simone Radl1, Thomas Griesser2, Andreas 
Oesterreicher2, Wolfgang kerna,2, Sandra Schlögl1
1Polymer Competence Center Leoben GmbH, Roseggerstrasse 
12, A-8700 Leoben, Austria. 2Chair of Chemistry of Polymeric 
Materials, University of Leoben, Otto Glöckel-Strasse 2, 8700 
Leoben, Austria

 ■ 10:45 - 11:00 sB.5-O019 PhOtOBase 
geneRatORs: POlyValent tOOls FOR 
POlyMeRIZatIOn undeR IRRadIatIOn
David Perrot1, Céline Croutxé-Barghorn1, Ahmad 
Ibrahim1, Dominque Burr1 and Xavier Allonas1

1Laboratory of Photochemistry and Macromolecular Engineering, 
University of Haute-Alsace, 68100, Mulhouse (France)

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ` 13:00 - 13:30 sB.5-O020 Invited talk 
suRFace FunctIOnalIZatIOn By 
PhOtOPOlyMeRIZatIOn
Haitao Yang1, Jun Nie,1

1State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering & 
Beijing Laboratory of Biomedical Materials, Beijing University of 
Chemical Technology, Beijing 100029, PR China

 ■ 13:30 - 13:45 sB.5-O021 FIRst ROMP Based 
teRPOlyMeRs FOR the use as a lIght uP-
cOnVeRtIng MateRIal VIa tRIPlet-tRIPlet 
annIhIlatIOn
M. Hollauf1, P. W. Zach2, S. M. Borisov2,D. Beichel1, 
M. Tscherner3, S. köstler3, P. Hartmann3, A. C. 
knall1, G. Trimmel1
1Institute for Chemistry and Technology of Materials, NAWI 
Graz, Graz University of Technology, Stremayrgasse 9, 8010 Graz, 
Austria. 2Institute for Analytical Chemistry and Food Chemistry, 
Graz University of Technology, Stremayrgasse 9, 8010 Graz, 
Austria. 3MATERIALS-Institute for Surface Technologies and 
Photonics, Joanneum Research, Franz-Pichler-Straße 30, 8160 
Weiz, Austria

 ■ 13:45 - 14:00 sB.5-O022 3d PRIntIng OF 
heteROgeneOus hydROgels
Robert R. McLeod1, Callie I. Fiedler1

1University of Colorado Boulder, Department of Electrical, 
Computer and Energy Engineering
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 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Advanced Polymer 
Photochemistry

 Å SESSION CHAIR: WOLFGANG KERN

 ` 16:00 - 16:30 sB.5-O023 Invited talk 
nanOstRuctuRed MateRIals thROugh 
PhOtOPOlyMeRIZatIOn In lIQuId cRystal 
teMPlates
C. Allan Guymon1

1Department of Chemical and Biochemical Engineering, 
University of Iowa 4133 Seamans Center, Iowa City, IA 52246 USA

 ■ 16:30 - 16:45 sB.5-O024 dual-cuRe 
PhOtOcheMIcal/theRMal InItIatIng 
systeMs FOR caRBOn FIBeR ReInFORced 
cOMPOsItes undeR led
Xavier Allonas1, Ahmad Ibrahim1, Matthieu 
Retailleau1, Maxime Lecompère1

1Laboratory of Macromolecular Photochemistry and Engineering 
-University of Haute Alsace – France

 ■ 16:45 - 17:00 sB.5-O025 uV-Induced 
cROsslInKIng OF cOPOly(2-OXaZOlIne)s FOR 
the PRePaRatIOn OF enZyMe-degRadaBle 
hydROgels
F. Wiesbrock1, k.P. Luef1, B. Ottersböck1, G. Oreski1
1Polymer Competence Center Leoben, Roseggerstrasse 12, 8700 
Leoben, Austria. C. Petit, B. Grassl, S. Reynaud. IPREM, UMR 
5254 UPPA/CNRS, Helioparc, 2 Avenue du President Angot, 
64053 Pau CEDEX 09, France.
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ROOM: tuluM g JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Solar Energy Materials & 
Perovskite Solar Cells

 Å SESSION CHAIR: GERKO OSKAM, GERARDO CONTRERAS

 ` 08:30 - 09:00 sB.6-O001 Invited Talk 
desIgn cRIteRIa In haRnessIng sOlaR 
electRIcIty FROM WasteWateR thROugh 
PhOtOcatalytIc Fuel cells
Wey Yang Teoh1, Xincong Lyu, Chenyan Hu1

1Clean Energy and Nanotechnology Laboratory, Joint Laboratory 
for Energy and Environmental Catalysis, School of Energy and 
Environment, City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong 
S.A.R.

 ■ 09:00 - 09:15 sB.6-O002 InsIght In chaRge 
caRRIeR dynaMIcs OF WateR sPlIttIng 
FROM electROcheMIcal IMPedance and 
IntensIty-MOdulated PhOtOcuRRent 
sPectROscOPy
R. García-Rodríguez1, I. Rodríguez-Gutiérrez1, A. 
Vega-Poot and G. Oskam1

1Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Mérida, 
Yucatán 97310, México.

 ■ 09:15 - 09:30 sB.6-O003 eFFect OF co:Pi 
catalyst On the staBIlIty OF WO3 as 
PhOtOanOde FOR PhOtO-OXIdatIOn OF 
WateR.

M. Rodríguez-Pérez,1 I. Rodríguez-Gutiérrez.2 R. 
García,2 A. Vega,2 Rodríguez-Gattorno,2 G. Oskam2

1Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, 
Campus V, s/n por Av. Ing. Humberto Lanz Cárdenas y Fracc. 
Ecológico Ambiental Siglo XXIII, Colonia Ex Hacienda Kála. 
C.P.24085. San Francisco de Campeche, México., 2Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Mérida). 
Km 6 Antigua Carretera a Progreso CP. 97130, Mérida Yuc. 
México.

 ` 09:30 - 10:00 sB.6-O004 Invited Talk desIgnIng 
the FaBRIcatIOn ROute FOR all PRInted 
PeROVsKIte sOlaR cells
T.M.Watson1, J.Baker1, k. Hooper1, S. Meroni1, D. 
Burkitt1, F. De Rossi1, J. Troughton1, D. Williams1, 
M. Carnie1, A. Pockett1

1 SPECIFIC, Swansea University

 ■ 10:00 - 10:15 sB.6-O005 IMPROVed 
PeRFORMance OF PlanaR MaPbI3 Based 
PeROVsKIte sOlaR cells usIng MaBr 
tReatMent
Cerdán-Pasarán1, S. Sidhik1, T. López-Luke1, and E. 
De la Rosa1

1Centro de Investigaciones en Óptica, Mexico

 ■ 10:15 - 10:30 sB.6-O006 stROntIuM 
RePlaceMent In ORganOMetallIc halIde 
PeROVsKIte sOlaR cells
Paola Moreno-Romero1, Asiel Corpus-Mendoza1, 
Aracely Hernández-Granados1, José Garcia-Cerrillo1, 
Carlos Rodriguez-Castañeda1, Hailin Hu1

1 Instituto de Energías Renovables, UNAM

Symposium B.6
photovoltaics, solar energy 
Materials and technologies
Gerko Oskam / Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.  
Masato Maitani / University of Tokyo  
Xavier Mathew / Instituto de Energías Renovables-UNAM  
Gerardo S. Contreras Puente / Escuela Superior de Fisica y Matematicas
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 ■ 10:30 - 10:45 sB.6-O007 eFFect OF dIFFeRent 
electROn eXtRactIOn layeRs On the I-V 
hysteResIs OF PeROVsKIte sOlaR cells
k. L. Valadez-Villalobos1, L. P. Delgado1, A. M. 
Castro-Chong1, D. Meneses-Rodríguez1, J. Idígoras2, 
J. Anta2, G. Oskam1

1Department of Applied Physics, CINVESTAV-IPN 2Department of 
Physical, Chemical and Natural Systems, Universidad Pablo de 
Olavide

 ■ 10:45 - 11:00 sB.6-O008 the IMPact OF 
nanOMORPhOlOgy On the PhOtOcheMIstRy 
OF FulleRene FIlMs: cORRelatIng staBIlIty 
tO tRIPlet eXcItOn KInetIcs
E.M. Speller1, J.D. McGettrick1, B. Rice2, A.M. 
Telford2, H.k.H. Lee1, C.-H. Tan3, C.S. De Castro1, 
M.L. Davies1, T.M. Watson1, J. Nelson2, J.R. 
Durrant1, Z. Li1, W.C. Tsoi1 

1SPECIFIC, College of Engineering, Swansea University, Bay 
Campus, Fabian Way, Swansea, SA1 8EN, UK 2Department 
of Physics and Centre for Plastic Electronics, Imperial College 
London, Imperial College London, London SW7 2AZ, UK

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Perovskite Solar Cells
 Å SESSION CHAIR: GERKO OSKAM, GERARDO CONTRERAS

 ` 12:30 - 13:00 sB.6-O009 Invited Talk sMall 
PeRtuRBatIOn analysIs OF PeROVsKIte 
sOlaR cells: Fast and slOW PROcesses
Juan A. Anta1

1Área de Química Física, Universidad Pablo de Olavide, E-41013, 
Sevilla, Spain.

 ■ 13:00 - 13:15 sB.6-O010 hIgh huMIdIty, 
atMOsPheRIc PROcessIng OF PeROVsKIte 
sOlaR cells and MOdules
J. Troughton1, k. Hooper1, F. De Rossi1, T. M. 
Watson1

1Swansea University 

 ■ 13:15 - 13:30 sB.6-O011 cRystallInIty OF 
PeROVsKIte layeRs as a FunctIOn OF 
MesOPOROus tiO2 and Its eFFect On the 
hysteRetIc BehaVIOR OF PeROVsKIte sOlaR 
cells.

A. N. Corpus-Mendoza1, J. García-Cerrillo1, P. 
Moreno-Romero1, A. Hernández-Granados1, H. Hu1

1Instituto de Energías Renovables, UNAM. Priv. Xochicalco S/N 
Temixco, Morelos 62580 México.

 ` 13:30 - 14:00 sB.6-O012 Invited Talk a PROcess 
tO hIgh eFFIcIency staBle PeROVsKIte 
sOlaR cell and MOdule
Chun-Guey Wu1

1Department of Chemistry, National Central University

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Perovskite-based and 
Dye Solar Cells

 Å SESSION CHAIR: GERKO OSKAM, GERARDO CONTRERAS

 ■ 16:00 - 16:15 sB.6-O013 hIgh eFFIcIency 
thIn FIlM PhOtOVOltaIc cells In tWO-
ResOnance taPPIng OPtIcal caVItIes
Jordi Martorell1
1ICFO-Institut de Ciencies Fotoniques, The Barcelona Institute of 
Science and Technology, 08860 Castelldefels (Barcelona), Spain, 
Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, 
08222 Terrassa, Spain

 ■ 16:15 - 16:30 sB.6-O014 electROnIc 
stRuctuRe study On the suBstItutIOn 
OF lead In hyBRId PeROVsKItes: a densIty 
FunctIOnal theORy (dFt) aPROach
Jojhar E. Pascoe1, Hailin Hu1, Jesús Muñiz1.
1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Priv. Xochiacalco s/n, Col. Temixco Centro, 
Temixco, Morelos. México

 ■ 16:30 - 16:45 sB.6-O015 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF hOIP´s Based 
On IsOPROPylaMIne FOR sOlaR cell 
aPlIcatIOns.
V. Pérez1, J. Pola1, O. Amelines1, B. Aguilar2

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnologico en Energías 
Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
Libramiento Norte #1150 Lajas Maciel 29039, Tuxtla Gutierrez 
Chiapas, México; 2Instituto de Ingeniería de Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Antigua Carretera a 
Pátzcuaro #8701, Col. ExHacienda de San José de la Huerta, C.P. 
58190, Morelia, Michoacan. 
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 ■ 16:45 - 17:00 sB.6-O016 MultI-gRId FROnt 
cOntact IntegRatIOn In PeROVsKIte hyBRId 
sOlaR cells
Carlos A. Rodríguez1, Paola M. Moreno1, Araceli 
Granados2, José G. Cerrillo1

1Instituto de Energías Renovables, 2Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

 ■  17:00 - 17:15 sB.6-O017 alteRnatIVe ORganIc 
catIOns FOR PeROVsKItes FOR sOlaR cells: 
synthesIs and PROPeRtIes.
D.X. González-Quijano1, D.F. Garcia-Gutierrez1, D.I. 
Garcia-Gutierrez1, E.M. Sanchez-Cervantes1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza 
N.L. México 66455

 ■ 17:15 - 17:30 sB.6-O018 dsscs and Pscs scale 
uP
R. Escalante1, S. M. P. Meroni2, J. Baker2, D. 
Pourjafari1, A. Vega-Poot1, B. Heredia-Cervera1, T. 
M. Watson2, G. Oskam1

1Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Mérida, 
Yucatán 97310, México. 2 SPECIFIC, Swansea University, Bay 
Campus, SA1 8EN, Swansea, Wales, UK

 ■ 17:30 - 17:45 sB.6-O019 tRaP-FRee tRansPORt 
chaRacteRIZatIOn In nanOstRuctuRed 
MateRIals
Julio Villanueva-Cab1 & Umapada Pal1
1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Apdo. Postal J-48, Puebla, Pue. 72570, México.

 ■ 17:45 - 18:00 sB.6-O020 PhOtOVOltaIc 
PROPeRtIes OF MesOPORPhyRIn 
IX – sensItIZed sOlaR cells cOntaInIng 
nanOtuBulaR tiO2 PhOtOanOdes WIth and 
WIthOut cOMPact layeR On the tOP OF the 
nanOtuBes
David Ortega-Díaz,1 José de Jesús Pérez-Bueno,1 

Rosalba Fuentes-Ramírez,2 Erika Bustos,1 Selene 
Sepúlveda,3 Juan Manríquez1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica S.C., Parque Tecnológico Querétaro s/n, 
Sanfandila, 76703, Pedro Escobedo, Qro., México. 2División 
de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Ingeniería 
Química, Universidad de Guanajuato, Noria Alta s/n, 36050, 
Guanajuato, Gto., México. 3FIME-CIIDIT Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Apodaca, Nuevo León, México.

 ■ 18:00 - 18:15 sB.6-O021 eneRgy and electROn 
tRansFeR cascade eVents In selF-

asseMBled BIlayeR dye-sensItIZed sOlaR 
cells
O.O. Ogunsolu1, I. A. Murphy1, J. C. Wang1, A. Das1, 
and k. Hanson1

1Materials Science and Engineering, Florida State University, 
Tallahassee, Florida, 32306, USA

 ■ 18:15 - 18:30 sB.6-O022 cOMPaRIsOn BetWeen 
anatase and BROOKIte-Based dye 
sensItIZed sOlaR cells 
Pourjafari1, D. Reyes-Coronado2, A. Vega-Poot1, R. 
Escalante1, D. kirkconnell-Reyes1, and G. Oskam1 
1Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Mérida, 
Yucatán 97310, México, 2Unidad Académica Playa del Carmen, 
Universidad de Quintana Roo, Playa del Carmen, Quintana Roo 
77710, México.

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sB.6-P001 dFt MOdelIng OF IsOIndIgO-Based 

OlIgOMeRs (d-a-d)
Oscar Javier Hernández Ortiz1, Arian Espinosa2, 
Rosa Ángeles Vázquez García1, Mario Rodríguez2.
1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica 
de Ciencias de la Tierra y Materiales, Carretera Pachuca-
Tulancingo Km. 4.5, Cd. Ciudad del Conocimiento, Mineral de la 
Reforma, Hgo., México. 2Centro de Investigaciones en Óptica A.C. 
Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del Campestre, 37150, León 
Guanajuato, México

 ■ sB.6-P002 synthesIs OF IsOIndIgO-Based 
OlIgOMeRs WIth aPPlIcatIOn In OPVs
Oscar Javier Hernández Ortiz1, Rosa Ángeles 
Vázquez-García1, karina Alemán Ayala1; M. 
Rodríguez1.
1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica 
de Ciencias de la Tierra y Materiales, Carretera Pachuca-
Tulancingo Km. 4.5, Cd. Ciudad del Conocimiento, Mineral de la 
Reforma, Hgo., México. 2Centro de Investigaciones en Óptica A.C. 
Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del Campestre, 37150, León 
Guanajuato, México.

 ■ sB.6-P003 cOntROlled synthesIs OF 
gRaPhene OXIde FOR Its aPPlIcatIOn In 
PhOtOVOltaIc sOlaR cells
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D.k. Becerra Paniagua1, M.A. Cota Leal2, M. Sotelo 
Lerma1, H. Zhao Hu1.
1Instituto de Energías Renovables. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Priv. Xochicalco S/N, 62580 Temixco, 
Morelos, México. 2Universidad de Sonora. Blv.Luis Encinas y 
Rosales S/N, Centro, 83000 Hermosillo, Sonora, México.

 ■ sB.6-P004 stRuctuRal, MORPhOlOgIcal, 
electRIcal and OPtIcal chaRacteRIZatIOn 
OF the OBtaIned tcO/BuFFeR (snO2:F/snO2) 
BIlayeR saMPles.
k. Gutierrez Z-B1, A. M. Salomón-Preciado1, P. G. 
Zayas-Bazán1, E. A. Santiago-Jaimes1, D. Jiménez-
Olarte1 and G. Contreras-Puente1.
1Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad Profesional “ALM”, México D.F. 07738, México.

 ■ sB.6-P005 lIne deFect Induced stROng 
aBsORPtIOn OF tiO2/ag nanOstRuctuRe 
MateRIal FOR dssc aPPlIcatIOn
Saravanan Rajendran1, Francisco Gracia1, M. A. 
Gracia-Pinilla2

1Department of Chemical Engineering and Biotechnology, 
Faculty of Mathematics and Physical Sciences, University of Chile, 
Beauchef 850, Santiago, Chile, 2Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Av. Universidad, 
Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, NL, México,Email: 
saravanan3.raj@gmail.com, fgracia@ing.uchile.cl.

 ■ sB.6-P006 aPPlIcatIOn OF neW ORganIc dyes 
In dye-sensItIZed sOlaR cells Based On ZnO
C. González1, G. Oskam1. J. Idígoras1, J. Anta1. D. 
Joly1, C. Aumaitre1, R. Demadrille1

1CINVESTAV- Mérida

 ■ sB.6-P007 OPtOelectROnIc PROPeRtIes 
OF PeROVsKIte stRuctuRes By cOMPuteR 
sIMulatIOns
Israel Almeida-Dominguez1, Diego Esparza1, J. M. 
Rivas1

1Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), Universidad 
Autónoma de Zacatecas

 ■ sB.6-P008 IMPROVed PeRFORMance OF 
PeROVsKIte sOlaR cell By cOntROllIng the 
InteRactIOn OF ch3nh3PbI3 FIlM and csPbX3 
PeROVsKIte nanOPaRtIcles
Siraj Sidhik1, Diego Esparza1, 2, Tzarara López-Luke1, 
and Elder De la Rosa1

1Nanophotonics and Advanced MaterialsGroup, Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.P 1-948, Leon, Gto. 37150, Mexico. 

2Unidad Academica de Ingenieria Electrica (UAIE), Universidad 
Autonoma de Zacatecas.

 ■ sB.6-P009 hyBRId stRuctuRe FOR sOlaR cell 
PBttt:PcBM:Pbs
S.I. Mirón Del Rosario1, I. Martínez Ramos2, 
J.J. Alvarado2, M. Chávez Portillo2, B.S. Soto2, I. 
Aguilar2, V. Balderrama3

1Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Blvd. 18 Sur y Av. San Claudio, C.P. 
72592, Puebla, Puebla, México. 2Centro de Investigación en 
Dispositivos Semiconductores, Instituto de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Puebla, Edificio 103-C, Blvd. 14 Sur 
y Av. San Claudio, C.P. 72592, Puebla, Puebla, México. 3Sección 
de electrónica de estado sólido del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Av Instituto 
Politécnico Nacional 2508 San Pedro Zacatenco 07480 Ciudad de 
México, CDMX México.

 ■ sB.6-P010 deVelOPMent OF an aBsORBent 
MateRIal Based uPOn P3ht:PcBM FOR 
PhOtOVOltaIc sOlaR cells aPPlIcatIOns
Gálmez Plascencia1, M Oviedo Mendoza1, M. 
Zapata-Torres2, and E. Hernández Rodríguez1

1Universidad de Guanajuato, División de Ingenierías Campus 
Irapuato-Salamanca, Carretera Valle de Santiago km 3.5+1.8 km 
Comunidad de Palo Blanco, C.P 36885 Salamanca, GTO 2CICATA-
IPN Calzada Legaria No. 694 Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11500 Mexico City, Mexico.

 ■ sB.6-P011 eFFect OF tga MOlecule In Qdsscs 
WIth cdsete lIKe sensItIZeR
Alejandro Martínez1, Diego Esparza2, Andrea 
Cerdan1, Siraj Sidhik1, Christoper Rosiles1, Tzarara 
Lopez1 and Elder de la Rosa1.
1Centro de Investigaciones en Óptica, León, Guanajuato, México. 
zip code 37150. 2Universidad Autónoma de Zacatecas.

 ■ sB.6-P012 cuO as a BlOcKIng layeR tO 
Reduce chaRge RecOMBInatIOn In dye-
sensItIZed sOlaR cells
kichang Jung1,3, Yaqiong Li3, Taehoon Lim2,3, 
Alfredo A. Martinez-Morales2,3

1Department of Chemical and Environmental Engineering, 
University of California, Riverside, California 92507. 2Materials 
Science and Engineering Program, University of California, 
Riverside, California 92507. 3Southern California Research 
Initiative for Solar Energy, University of California, Riverside, 
California 92507
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 ■ sB.6-P013 tiO2 electROn tRansPORt 
FIlMs FOR ORganIc PeROVsKIte-Based 
sOlaR cells: synthesIs By sOl-gel and 
sPIn-cOatIng.
E. Villa 1, G. Rojas2, D. Valdespino1, J.M. Siqueiros1, 
M.P. Cruz1

1Posgrado en Nanociencias, Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Km 107, Carretera 
Tijuana-Ensenada, Ensenada, B.C., México, CP 22800. 2Centro de 
Nanociencias y Nanotecnología (CNyN), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Apdo. Postal 14, Ensenada, B.C, 
México, CP 2800. c) Posgrado en Ciencias, CICESE.

 ■ sB.6-P014 FIRst-PRIncIPles calculatIOns 
FOR IMPROVIng dOPed BiFeO3 FOR 
PhOtOVOltaIc aPPlIcatIOns
E.Martínez-Aguilar1,2, HLinh-H’Mok1,2, M.G. 
Moreno-Armenta2 and J.M. Siqueiros2

1Posgrado de Física de Materiales, Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada Carretera 
Tijuana-Ensenada No. 3918, Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, 
B. C. México. 2Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
Universidad Nacional Autónoma de México AP 14, Ensenada, 
B.C, México, 22860

 ■ sB.6-P015 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ZnO By sOl-gel and MIcROWaVe
k. Moreno-Laguna1, E. Ramírez-Morales1, L. Rojas-
Blanco1, C. Ricardez-Jiménez1, M. González-Solano1, 
J.G. Álvarez-Ramírez1, G. Pérez-Hernández1,

1.Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, 
Tabasco 86040, México

 ■ sB.6-P016 PhOtOVOltaIc study OF enhanced 
eFFIcIency On sensItIZed QuantuM dOts 
sOlaR cells Based On tIO2:al3+ and ZnO:al3+ 
nanOPaRtIcles
R.A. Rodríguez-Rojas1, O.D. Morales1, J. 
Castañeda-Contreras1, V.F. Marañón-Ruiz1, T. 
Lopez-Luke2, E. De la Rosa-Cruz2.
1Centro Universitario de los Lagos, Enrique Díaz De León 
No.1144, Col. Paseos De La Montaña. A.P. 47460, Lagos de 
Moreno Jalisco., 2Centro de Investigaciones en Óptica A.C. A.P. 
1-948, León, Gto. 37150.

 ■ sB.6-P017 analysIs OF the aBsORPtIOn OF 
tItanIuM dIOXIde sensItIZed By an ORganIc 
dye FROM the gaRaMBullO
J. Lázaro Gómez1, R. Velázquez Hernández1, I. 
Rojas Rodríguez1, M. Robles-Agudo2

1División Industrial, Universidad Tecnológica de Querétaro, Av. 
Pie de la Cuesta 2501, Unidad Nacional, C.P. 76148, Querétaro, 
Qro., México, 2Universidad Tecnológica de Querétaro-CONACYT, 
Av. Pie de la Cuesta 2501, Unidad Nacional, C.P. 76148, 
Querétaro, Qro., México

 ■  sB.6-P018 ZnO thIn FIlMs synthesIZed By 
hydROlysIs FORced and dePOsIted By sPIn 
cOatIng
Fabiola del C. Gómez Torres1, Osiris Escamilla 
Luna1, Ángel Olmedo Tosca1. Saúl García López1, 
Anabel González Díaz1, Antonia del Rocío López 
Guémez1, Ma. Guadalupe Garnica Romo2, German 
Pérez Hernández1 y Laura Lorena Díaz Flores1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Av, Universidad s/n 
Zona de la Cultura Colonia Magisterial Villahermosa Centro 
Tabasco CP 86040 MÉXICO. 2Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Avenida Santiago de Tapia Col centro 
Morelia Michoacán

 ■ sB.6-P019 eFFect On the PaRtIcle sIZe OF 
the ZnO and tiO2 By the synthesIs MethOd 
FORced hydROlIsIs.
A. G. Flota1, J. Pantoja1, G. Pérez2, E. Ramírez2, D. 
Mandujano1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías 
Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
Libramiento Norte #1150 Col. Lajas Maciel CP. 29039, Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, México. 2Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Carretera Cunduacán-Jalpa Km. 1 Col. La Esmeralda CP. 
86690. Cunduacán, Tabasco, México.

 ■ sB.6-P020 synthesIs OF BiVO4/al2O3 and 
eValuatIOn OF PhOtOcatalytIc actIVIty In 
the degRadatIOn OF Methylene Blue.
Rocío Magdalena Sánchez-Albores1, Héctor Alfredo 
Calderón-Benavides2, Sebastian Pathiyamatton 
Joseph3, Bianca Yadira Pérez-Sariñana1, Roger 
Castillo-Palomera1.Sergio Saldaña Trinidad1

1Universidad Politécnica de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 
29082, México. 2Escuela Superior de Física y Matemáticas, 
Ciudad de México, 07738, México. 3Instituto de Energías 
Renovables UNAM, Temixco Morelos, 62580, México.

 ■  sB.6-P021 scale-uP OF ZnO-Based dye sOlaR 
cells: a cOMPaRIsOn BetWeen scReen 
PRIntIng and electROdePOsItIOn
A. Vega-Poot1,C. González-Flores2, R. Escalante, M2. 
Flores-Pinto2 and G. Oskam2

1D. Pourjafari, F. Lizama-Tzec, 2Departamento de Física Aplicada, 
CINVESTAV-IPN, Mérida, Yucatán 97310, México.
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 ■ sB.6-P022 chaRge tRansPORt PROPeRtIes OF 
lOW-teMPeRatuRe PROcessed MesOPOROus 
scaFFOld-Based PeROVsKIte sOlaR cells
A.M. Castro-Chong1,D. Meneses1,T. Aernouts2,G. 
Oskam1

1Department of Applied Physics, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yuc. 
97310, México. 2IMEC, Kapeldreef 75,Heverlee, B-3001, Belgium.

 ■ sB.6-P023 dye sensItIZed sOlaR cells Based 
uPOn natuRal PIgMent OF stRaWBeRRy 
Wastes
Marco Antonio Temores García1, Moisés Oviedo 
Mendoza1 and Erick Noé Hernández Rodríguez1

1Universidad de Guadalajara

 ■ SB.6-P024 SPUTTERED CARBON THIN FILMS 
AS TRANSPARENT CONDUCTORS FOR 
SOLAR CELLS
Fernando Montejo-Alvaro1, Erick Silva-Valenciano1, 
Arturo I. Martinez1,2, Antonio Zarate2

1Cinvestav-Saltillo Industrial, Zona Industrial, 25900 Ramos Arizpe, 
Coahuila, Mexico. 2Departamento de Física, Facultad de Ciencias, 
Universidad Católica del Norte, Casilla 1280, Antofagasta, Chile

 ■ sB.6-P025 MIXed PeROVsKIte sOlaR cell 
WIth cOPPeR IOdIde and c60
A. Cerdán-Pasarán1, T. López-Luke1, E. De la Rosa1, 
R. Fuentes-Ramírez2, A. Alatorre-Ordaz2, and A. 
Zakhidov3.
1Centro de Investigaciones en Óptica, México, 2Universidad de 
Guanajuato, México, 3University of Texas at Dallas, USA.

 ■ sB.6-P026 study OF the spiro-OMetad 
degRadatIOn In PeROVsKIte sOlaR cell By 
theRMOgRaPhIc analysIs
Yarimeth A 1. Alarcón, Oscar A. Jaramillo-Quintero 
1, Marina E. Rincón 1
1Instituto de Energías Renovables, Universidad Autónoma de 
México, Privada Xochicalco S/N, C.P. 62580 Temixco, Mor., 
México.

 ■ sB.6-P027 MOnItORIng ORganIc sOlaR cells
Adriana Nava-Vega1, Luis Roberto Bravo Lopez2, 
Juventino Morfin Quintana3

1Universidad Autonoma de Baja California, Facultad de Ciencias 
Quimicas e Ingenieria, Calzada Tecnologico 14418, Otay 
Universidad, C.P. 24428, Tijuana, B.C. MEXICO,2Universidad 
Autonoma de Baja California, Facultad de Ciencias Quimicas e 
Ingenieria, Calzada Tecnologico 14418, Otay Universidad, C.P. 
24428, Tijuana, B.C. MEXICO, 3Universidad Autonoma de Baja 

California, Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria, Calzada 
Tecnologico 14418, Otay Universidad, C.P. 24428, Tijuana, B.C. 
MEXICO

 ■ sB.6-P028 dePOsIt and chaRacteRIZatIOn 
OF POlyanIlIne FIlMs OBtaIned By cheMIcal 
Bath dePOsItIOn technIQue
M. Palacios Bonilla1, M. Pacio1, C.Guarneros2, H. 
Juárez1

1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 14 Sur y Avenida 
San Claudio, San Manuel C.P. 72570, Puebla, México, 2Instituto 
Politécnico Nacional, CICATA- Altamira, Km 14.5, Carretera 
Tampico-Puerto Industrial Altamira, 89600 Altamira, Tamaulipas, 
MÉXICO

 ■ sB.6-P029 a dIRect Band gaP cOPPeR-
antIMOny halIde PeROVsKIte
Brenda Vargas1, Estrella Ramos1, Enrique Pérez-
Gutiérrez2, J.C Alonso1 and Diego Solis-Ibarra1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, 2Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla

ROOM: tuluM g JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Photovoltaics & Solar 
Thermal Energy Conversion

 Å SESSION CHAIR: GERARDO CONTRERAS, XAVIER 
MATHEW

 ■ 08:30 - 08:45 sB.6-O023 analysIs at 
the QualIty OF eneRgy PROVIded By a 
PhOtOVOltaIc systeM
M.F. García-Mendoza1, E. Ramírez-Morales1, L. 
Rojas-Blanco1, M. González-Solano1, J.G. Álvarez-
Ramírez1, G. Pérez-Hernández1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, 
Tabasco 86040, México.

 ■ 08:45 - 09:00 sB.6-O024 POPulaR sIlIcOn PV 
sOlaR cells: PhOtOtheRMal nO cOntact 
and nanOscOPIc chaRacteRIZatIOns. 
Ibrahim Serroukh1

1Alexandar Melnikov, Adrea Mandeles, Juan de Dios Figueroa 
Cárdenas
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 ■ 09:00 - 09:15 sB.6-O025 study OF the dOWn 
cOnVeRsIOn eFFect OF a-sic:h On the 
IncReMent OF the shORt cIRcuIt cuRRent 
On cRystallIne sIlIcOn sOlaR cells
Mario Moreno1, José de Jesús Martínez1, Israel 
Vivaldo2, Pedro Rosales1, Alfonso Torres1, Roberto 
Ambrosio2, Dulce Murias1.
1National Institute of Astrophysics Optics and Electronics, INAOE, 
Puebla, Mexico. 2Meritorious Autonomous University of Puebla, 
BUAP, Puebla, Mexico

 ■ 09:15 - 09:30 sB.6-O026 cuBIc InXga1-Xn gROWn 
By PlasMa-assIsted MOleculaR BeaM 
ePItaXy FOR eneRgy aPlIcatIOns
V. D. Compeán-García1, E. López Luna2, M. A. 
Vidal2
1CONACyT- Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
Álvaro Obregón 64, San Luis Potosí, SLP 78000, México. 
2Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y 
Tecnología (CIACyT), Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), Álvaro Obregón 64, San Luis Potosí, SLP 78000, México.

 ■ 09:30 - 09:45 sB.6-O027 OPtOelectROnIc 
studIes On tRIPle-JunctIOn PhOtOVOltaIc 
cells Based On IngaP/Ingaas/ge undeR 
hIgh-IntensIty RadIatIOn usIng sOlaR 
cOncentRatORs
R. Garcia-Gutierrez1, C. Perez-Rabago2, R. Rangel-
Segura3, G. Hirata4, O. E. Contreras4

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, 83000 Hermosillo, Sonora, México. 2Instituto de 
Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 62588 Temixo, Morelos, México. 3Facultad de Ingeniería 
Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
58060 Morelia, Michoacán, México. 4Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
22860 Ensenada Baja California, México

 ■ 09:45 - 10:00 sB.6-O028 dePOsItIOn OF sIlIcOn 
nanOcRystals eMBedded In a sIlIcOn 
OXynItRIde aMORPhOus FIlM
Enrique Camps1, Johans Restrepo1,2, Stephen 
Muhl2, Guillermo Santana2.
1Departamento de Física, Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, Apartado Postal 18-1027, México D.F. C.P. 11801, 
México. 2Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70-360, 
Coyoacán, México, D.F. 04510, México.

 ■ 10:00 - 10:15 sB.6-O029 luMInescent gd2O2s 
nanOROds: eFFect OF eu/yb dOPant 
cOncentRatIOn On the dOWncOnVeRsIOn 
and uPcOnVeRsIOn PROcesses
Del Angel1, A. Méndez-Blas2, L.Hernández-Adame1, 
G. Palestino1

1Laboratorio de biopolímeros y nanoestructuras, Facultad de 
Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Av. Manuel Nava No. 6, San Luis Potosí, San Luis Potosí 78210, 
México. 2Laboratorio de procesos electroquímicos en semicon-
ductores, Instituto de Física. Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Apdo. Postal J-48 C.P. 72570 Puebla, Pue. México.

 ■ 10:15 - 10:30 sB.6-O030 electROless sIlVeR 
cOatIngs WIth PROtectIVe tRansPaRent 
FIlMs FOR sOlaR cOncentRatORs
José de Jesús Pérez Bueno1, Monserrat Gutiérrez 
Muñoz1,2, Coraquetzali Magdaleno López1, Yunny 
Meas Vong1, Héctor Mote Medécigo1, Maria Luisa 
Mendoza López3, Guy Stremsdoerfer2

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S.C. Parque Tecnológico Querétaro s/n 
Sanfandila, Pedro Escobedo, Qro., México. 76703. E-mail: jper-
ez@cideteq.mx, 2Laboratory of Tribology and Dynamics of the 
Systems UMR 5513 Ecole Central de Lyon. 36 Avenue Guy de 
Collongue B P 163 69131, Ecully Cedex, France. 3Tecnológico 
Nacional de México, Instituto Tecnológico de Querétaro, Av. 
Tecnológico s/n Esq. Mariano Escobedo, Col. Centro, Querétaro 
C.P.76000 Qro, México.

 ■ 10:30 - 10:45 sB.6-O031 theRMal staBIlIty 
OF electROdePOsIted selectIVe cOatIngs 
Based On BlacK nIcKel
F. I. Lizama-Tzec1, J. D. Macías1, D.M. Herrera-
Zamora1, J.J. Becerril-Gonzalez1, O. Arés-Muzio1, J. 
J. Alvarado-Gil1, R. de Coss1 and G. Oskam1

1Department of Applied Physics, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yuc. 
97310, México.

 ■ 10:45 - 11:00 sB.6-O032 study and 
chaRacteRIZatIOn OF selectIVe 
cOatIngs dePOsIted By sPutteRIng and 
electROdePOsItIOn Based On MOlyBdenuM 
and BlacK cOBalt
D.M. Herrera-Zamora1, F.I. Lizama-Tzec1, J.J. 
Becerril-Gonzalez1, L.F. Pinzón-Espinosa1, A.M. 
Castro-Chong1, J.D. Macías1, J.J. Alvarado-Gil1, O. 
Arés-Muzio1 and G. Oskam1
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1Department of Applied Physics, Center for Research and 
Advanced Studies (CINVESTAV-IPN), Mérida, Yucatán 97310, 
México

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: New Solar Energy 
Materials

 Å SESSION CHAIR: GERARDO CONTRERAS, XAVIER 
MATHEW

 ■ 12:30 - 12:45 sB.6-O033 eaRth-aBundant 
PhOtOVOltaIc MateRIal WIth ultRa-laRge 
aBsORPtIOn cOeFFIcIent
Pierre F.P. Poudeu1, Erica M. Chen1, Logan 
Williams1, Emmanouil kioupakis1

1Laboratory for Emerging Energy and Electronic Materials, 
Materials Science and Engineering Department, University of 
Michigan, Ann Arbor, MI, 48109, USA

 ■ 12:45 - 13:00 sB.6-O034 adVanced MetROlOgy 
FOR eaRly-stage PhOtOVOltaIc MateRIals: 
tRansIent thz PhOtOcOnductIVIty 
MeasuReMents OF MInORIty-caRRIeR 
lIFetIMe In tIn sulFIde
R. Jaramillo1, 
1Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, 
USA

 ■ 13:00 - 13:15 sB.6-O035 stRuctuRal, 
electRIcal and OPtIcal PROPeRtIes OF 
cOPPeR antIMOny sulFIde thIn FIlMs 
deVelOPed FROM a sIngle cheMIcal Bath
Fernando. E. Loranca1, Carolina J. Diliegros-
Godines1, R. Silva Gonzalez1, Efraín Rubio Rosas2, 
Mou Pal1
1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Av. San Claudio y 18 Sur. Col. Sn. Manuel, C.P. 
72570, Puebla, México. 2Centro Universitario de Vinculación 
y Transferencia de Tecnología, Ciudad Universitaria, Col. Sn. 
Manuel, C.P. 72540; Puebla, Puebla. México.

 ■  13:15 - 13:30 sB.6-O036 atOMIc FORce 
MIcROscOPy and electROcheMIcal 
IMPedance sPectROscOPy studIes OF the 
electRIcal PROPeRtIes OF In2s3 thIn FIlMs 
synthesIZed By electROdePOsItIOn

Sanchez-Tizapa1, M.C. Sosa-Muñiz1, M.A. Carreón-
Álvarez1, R. Castañeda-Valderrama1, J.P. Morán-
Lázaro1, M. Flores-Martínez2

1Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería, 
Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara, 
Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5, C.P. 46600, Ameca, 
Jalisco, México 2Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingeniería, Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García 
Barragán 1421, Esq. Calzada Olímpica, C.P. 44430, Guadalajara, 
Jalisco, México

 ■ 13:30 - 13:45 sB.6-O037 theRMal 
eVaPORatIOn OF Bi2s3 ultRa-thIn FIlMs FOR 
hyBRId sOlaR cells aPPlIcatIOns
Mateus Torres-Herrera1, Evelyn B. Diaz-Cruz1, 
Paola M. Moreno-Romero1, Alejandro Baray1, 
Araceli Hernandez-Granados2, José García 
Cerrillo1, Roger Castillo3, Hailin Hu1

1Instituto de Energías Renovables-UNAM, Temixco, Morelos, 
México. 2Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas-UAEM, Morelos, México. 3Universidad Politécnica de 
Chiapas, Suchiapa, Chiapas, México.

 ■ 13:45 - 14:00 sB.6-O038 desIgn OF 
nanOPaRtIcle sOlaR cells WIthOut 
deFect states and WIth enhanced chaRge 
tRansPORt usIng aB InItIO sIMulatIOns
Márton Vörös1, Nicholas Brawand2, Federico 
Giberti2, Giulia Galli1,2

1Materials Science Division, Argonne National Laboratory, 
2Institute for Molecular Engineering,

 ■ 14:00 - 14:15 sB.6-O039 tOPOgRaPhy and 
electROnIc chaRacteRIZatIOn By stM OF 
thIn FIlM seMIcOnductORs FOR sOlaR cell 
aPPlIcatIOns
Sofía Chacon-Vargas 1, Alvaro Vega-Hidalgo 
1, Sandra Rubio 2, José Luis Plaza 2, Christian 
Chaverri-Ramos 1, José Javier Saavedra-Arias 
1, Pablo Pernas 3, Beatriz H. Juarez 4,5, Giovanni 
Sáenz-Arce1

1Laboratorio de Materiales Industriales (LAMI), Departamento 
de Física, Universidad Nacional, 40101, Heredia, Costa Rica. 
2Crystal Growth Laboratory, Department of Materials Physics, 
Faculty of Science, University Autonoma of Madrid, Ciudad 
Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain 3Applied 
Physics Department, Universidad Autónoma de Madrid, Spain 
4Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia 
(IMDEA Nanociencia), C/Faraday 9, Cantoblanco, 28049 
Madrid, Spain. 5Departamento de Química-Física Aplicada, 
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Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, 28049 Madrid 
Spain

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sB.6-P030 cZtsse sOlaR cell 
chaRacteRIstIcs WIth VaRIOus PRecuRsOR 
stacKIng ORdeRs
kee-Jeong Yang1

1Convergence Research Center for Solar Energy, DGIST

 ■ sB.6-P031 the chaRacteRIstIcs OF FleXIBle 
cZtse thIn-FIlM sOlaR cell
Jun-Hyoung Sim1, kee-Jeong Yang1

1 Convergence Research Center for Solar Energy, Daegu 
Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST)

 ■  sB.6-P032 IndIuM sulFIde FIlMs gROWn 
By cheMIcal Bath dePOsItIOn OntO 
Pet suBstRates FOR PhOtOVOltaIc 
aPPlIcatIOns
E. Rodríguez-Hernández1, E. Campos González1, 
J. Santos Cruz1, O. Zelaya-Ángel2, M. de la 
L. Olvera3, G. Contreras Puente4, J. Quiñones 
Galván5, F. de Moure Flores1

1Facultad de Química, Materiales, Universidad Autónoma 
de Querétaro, Querétaro, 76010, México. 2Departamento 
de Física, CINVESTAV-IPN, México D.F., 07360, México., 
3Departamento de Ingeniería Eléctrica, Sección de Estado 
Sólido, CINVESTAV-IPN, México D.F., 07360, México., 4Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del IPN, México D.F., 07738, 
México.,5Departamento de Física, Universidad de Guadalajara, 
45180, México.

 ■ sB.6-P033 theRMal eMIssIVIty OF tungsten 
caRBIde nanOstRuctuRes On sIlIcOn 
caRBIde
R.Ortiz-Castro1, R. Cabanillas-López2, J. 
Tánori-Córdova1.

1Depto. de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora, Blvd. Encinas y Rosales s/n, Hermosillo, 
Sonora,8300, México, 2Depto. de Ingeniería Química y 
Metalurgia, Universidad de Sonora, Blvd. Encinas y Rosales s/n, 
Hermosillo, Sonora, 83000, México.

 ■  sB.6-P034 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF cZtsse POWdeRs By 
Ball-MIllIng
M.M. Nicolás-Marín1, F.A. Pulgarín2, O. Vigil-
Galán1, F. Oliva3 and Víctor Izquierdo-Roca3

1Escuela Superior de Física y Matemáticas-Instituto Politécnico 
Nacional (ESFM-IPN), Ciudad de México, 07738, México, 
2Cátedras CONACYT- Escuela Superior de Física y Matemáticas-
Instituto Politécnico Nacional (IPN), C.P. 07738, CDMX, México, 
3Catalonia Institute for Energy Research (IREC), Jardins de les 
Dones de Negre 1, 08930 Sant Adrià del Besòs-Barcelona, 
Spain.

 ■ sB.6-P035 OPtIcal chaRacteRIZatIOn OF 
electROdePOsIted cu(In,ga)se2 thIn FIlMs 
annealed In a RtP systeM
M.A. Contreras-Ruiz1, M.E. Calixto1, A. 
Méndez-Blas1

1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Apartado Postal J48, 72570, Puebla, México.

 ■ sB.6-P036 eFFect OF the use OF PlasMa 
POWeR RaMPs On cdte thIn FIlM gROWth 
at ROOM teMPeRatuRe By RF MagnetROn 
sPutteRIng
E. Rosendo,1 J. M. Lugo1, R. Romano-Trujillo1, T. 
Díaz1, J. Sarmiento-Arellano1, L. Treviño-Yarce1, C. 
Morales1, R. Galeazzi1, G. García 1and A. Coyopol1
1Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores, 
BUAP, 14 Sur y Avenida San Claudio, Edificio IC5, Ciudad 
Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue. Mexico

 ■ sB.6-P037 OPtIMIZatIOn OF luMInescent 
sOlaR cOncentRatOR sensItIZed By 
RhOdaMIne, thROugh PlasMOnIc eFFect By 
gOld nanOPaRtIcles.
V. H. Romero1; J. M. Blancas Flores2; A. Chávez-
Chávez2; Quiñonez2; T. López Luke3; E. De la 
Rosa3; B.C. Sulbarán_Rangel1
1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Tonalá, 
2Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías, 3Centro de Investigaciones en Optica.

 ■ sB.6-P038 deVelOPMent and studIes 
OF cu2Znsns4 thIn FIlMs dePOsIted By 
sPutteRIng
Ricardo Morales Almeida1, Cristino Ricardez 
Jiménez1, Erik Ramírez Morales1, Lizeth Rojas 
Blanco1, German Pérez Hernández1, Roger 
Castillo Palomera2, Geovanni Hernández Galvez 
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3, Antonio Trujillo Narcía3, Omar Sarracino 
Martínez3

1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2Universidad 
Politécnica de Chiapas, 3Universidad Popular de la Chontalpa

 ■ sB.6-P039 lIght aBsORPtIOn and MultIPle 
hOt-caRRIeR geneRatIOn In gRaPhene
C. I. Cabrera,1 D. A. Contreras-Solorio,1 A. Enciso,1 
and L. Hernández1,2

1 Academic Unit of Physics, Autonomous University of Zacatecas, 
Czda. Solidaridad y Paseo La Bufa S/N, 98060 Zacatecas, Zac., 
México,2 Permanent address: Faculty of Physics. University of 
Havana. Colina Universitaria. 10400 La Habana, Cuba.

 ■ sB.6-P040 theRMal BehaVIOR OF a 
sOlaR cOllectORs FOR aIR heatIng: 
eXPeRIMental study.
G. Martínez-Pereyra1, F. I. Lizama-Tzec2, F. A. 
Valenzuela-Murillo1, G. Pérez-Hernández1, E. 
Ramírez-Morales1, L. Rojas-Blanco1, Y. Córdova 
Bautista1, C. Ricardez-Jiménez1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, 
Tabasco 86040, México. 2Department of Applied Physics, 
CINVESTAV-IPN, Mérida, Yucatán 97310, Mexico.

 ■ sB.6-P041 chaRge tRansFeR On lOcalIZed 
states OF cugase2 sIngle cRystals
S.M. Asadov1, S.N. Mustafaeva2, D.T. Guseinov2

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113. 2Institute 
of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku,av. 
H. Javid 131

 ■ sB.6-P042 cds nanOstRuctuRes gROWn 
usIng nanOPaRtIcles as catalyst
P.G. Zayas-Bazán1,2+, k. Gutierrez Z-B1, O. de 
Melo2, G. Contreras-Puente1

1Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad Profesional “ALM”, México D.F. 07738, 
México. 2Facultad de Física, Universidad de La Habana, Colina 
Universitaria, 10400 La Habana, Cuba.

 ■ sB.6-P043 cOstRuctIOn OF gRaFene-Based 
electROdO FOR use In unManned aIRcRaFt
M. Macías-Martínez1, N. Flores-Fuentes1, G. García-Pacheco1  
1Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán, Av. Ticomán No. 600, Col. 
San José Ticomán, México, D. F. 07340

 ■ sB.6-P044 hIghly luMInescent eu 
cOMPleXes eMBedded In styRene 
ButadIene cOPOlyMeR
Lesly Jimenez1, C. Falcony2

1Doctoral Program in Nanoscience and Nanotechnology, 
2Department of Physics, CINVESTAV, IPN, México D.F., C.P. 
07360,

 ■ sB.6-P045 study OF cdte RecRystallIZatIOn 
InFluenced By cdcl2, Mgcl2 and tecl4 
theRMal tReatMents
Remolina Millán1, M.L. Albor Aguilera1, C. 
Hernández Vasquez1, M.A. González Trujillo2, M.A. 
Hernández Pérez3, M. Macías Martínez4, Victor-
Tapio Rangel kuoppa1, N.A. Flores Fuentes4

1Instituto Politécnico Nacional-ESFM, Depto. de Física, 
U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, CDMX, 07738, México. 
2Instituto Politécnico Nacional-ESCOM, Ciencias Básicas, 
U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, CDMX, 07738, México. 
3Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Depto. de Ingeniería 
en Metalurgia y Materiales, U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, 
CDMX, 07738, México. 4Instituto Politécnico Nacional-ESIME, 
Depto. De Ingeniería aeronáutica y espacial, Ticomán, CDMX, 
07360, México

 ■ sB.6-P046 systeM OF electRIcal 
chaRacteRIZatIOns tO cOnductIVe and 
seMIcOnductORs saMPles tROugh thIn 
FIlMs tO BulK MateRIals WIth OPtIcal, 
theRMal and electRIc nOIse cOntROl
Álvarez-Macías1, E. Espinoza de la Borbolla2, E. 
Barrera Calva3, F. González G2 and A.M Soto 
Estrada3

1División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto 
Tecnológico de la Laguna, Tecnológico Nacional de México. 
A.P. 681, Torreón, C.P. 27000, Coahuila de Zaragoza, México. 

2Departamento de Ingeniería de Proceso e Hidráulica, 3 
Departamento de Química; Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa, A.P. 55-534, C.P. 09340, México, D.F.

 ■ sB.6-P047 cheMIcal Bath dePOsItIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF cdse thIn FIlMs FOR 
PhOtOVOltaIc aPPlIcatIOns.
E. Campos-González1, J. Santoyo-Salazar2, A. 
Guillén-Cervantes2, O. Zelaya-Angel2, S.A. Mayén-
Hernández 1, J. Santos-Cruz1, G. Contreras-
Puente3, y F. de Moure-Flores1

1Facultad de Química, Materiales, Universidad Autónoma 
de Querétaro, Querétaro 76010, México,2Departamento de 
Física, CINVESTAV-IPN, Apdo. Postal 14-740, México D.F. 07360, 
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México,3Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, 
México D.F. 07738, México

 ■ sB.6-P048 electROcheMIcal dePOsIt OF 
aBsORBed thIn FIlM Based cu2Znsns4 (cZts) 
FOR PhOtOVOltaIc cells aPPlIcatIOns
Rafael Torres Ricárdez1, Germán Perez 
Hernández1, F. Iván Lizama Tzec2, M. Fernanda 
García Mendoza1, J. Gabriel Álvarez Ramírez1, Erik 
Ramírez Morales1, Lizeth Rojas Blanco1, Manuel 
González Solano1, Cristino Ricárdez Jiménez1.
1Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de Tabasco, 
Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco, 
México. 2 Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, 
Mérida, Yucatán 97310, Mexico.

 ■ sB.6-P049 eFFect OF PlasMa IOn densIty 
On the PhysIcal PROPeRtIes OF Zn1-xsnxOy 
nanOstRuctuRed thIn FIlMs gROWn By 
Pulsed laseR dePOsItIOn
G.J. Zetina1, J.G. Quiñones-Galván2, G. Gómez-
Rosas2, A. Pérez-Centeno2, E. Camps3, M.A. 
Santana-Aranda2

1Departamento de Ingeniería de Proyectos, Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, 
Boulevard Marcelino García Barragán 1421, Guadalajara, 
Jalisco, México, C.P. 44430. 2Departamento de Física, Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad 
de Guadalajara, Boulevard Marcelino García Barragán 1421, 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44430. 3Departamento 
de Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
Apartado postal 18-1027, México D.F. C.P. 11801, Mexico

 ■ sB.6-P050 chaRacteRIZatIOn OF ZnO/
cu2O heteROJunctIOns FaBRIcated On 
theRMally OXIdIZed cu2O sheets.
L. Hill Pastor1, R. Peña-Sierra2,T. Diaz Becerril1, M. 
Galván-Arellano2

1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
BUAP, Puebla, Pue. 14 Sur y Av San Claudio C.U., C.P 72570. 
2Departamento. de Ingeniería Eléctrica, SEES, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Av. IPN 2805, Col Zacatenco, 07000. México, D.F

 ■ sB.6-P051 OPtIcal chaRacteRIZatIOn OF 
aMMOnIa-FRee cds:cu thIn FIlMs usIng 
FleXIBle suBstRate By cheMIcal Bath 
dePOsItIOn
Corral Guerrero Rosa Ahimé1, Ochoa Landín 
Ramón2, Apolinar Iribe Alejandro2, Castillo 
Santos Jesús1

1Univ Sonora, Dept Invest Fis, Apdo Postal 5-088, Hermosillo 
83000, Sonora, Mexico, 2Univ Sonora, Dept Fis, Apdo Postal 
1626, Hermosillo 83000, Sonora, Mexico

 ■ sB.6-P052 li, la, ta dOPed Knn ceRaMIcs 
PRePaRed By sOl-gel
G. Rojas-George1, J. Portelles1,2, C. Ostos3, 
J.J. Gervacio-Arciniega1,4, J.M. Siqueiros1, D. 
Valdespino-Padilla1,5, M.P. Cruz1

1Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN), Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Apdo. Postal 
14, Ensenada, B.C, México, CP 22860; 2Facultad de Física, 
Universidad de La Habana, San Lázaro y L, La Habana 10400, 
Cuba; 3 Universidad de Antioquia, Instituto de Química, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, A.A. 12-26, Medellín, 
Colombia; 4 Cátedra CONACYT, Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Apdo. Postal 1152, Puebla, Puebla, CP 72000; 5 Posgrado en 
Ciencias, Centro de Investigacion Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE).

 ■ sB.6-P053 BacKgROund PRessuRe and gas 
eFFect On the cRystallIne Phase OF cdte 
thIn FIlMs dePOsIted By laseR aBlatIOn
Saracho-González1, A. Pérez-Centeno2, M.A. 
Santana-Aranda2, G. Gómez-Rosas2, A. Chávez-
Chávez2, E. Camps3, L. Escobar-Alarcón3, F. 
de Moure-Flores4, O. Celaya-Angel5 and J.G. 
Quiñones-Galván2

1Departamento de Matemáticas y Física, Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente, Periférico Sur Manuel 
Gómez Morín 8585, ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
México, C.P. 45604, 2Departamento de Física, Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad 
de Guadalajara, Boulevard Marcelino García Barragán 1421, 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44430, 3Departamento de 
Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Apdo. 
Postal 18-1027, México DF 11801, México, 4Facultad de Química, 
Materiales, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro 
C.P. 76010, México, 5Departamento de Física, CINVESTAV-IPN, 
Apartado Postal 14-740, D. F. C.P. 07360, México

 ■ sB.6-P054 PhysIcal PROPeRtIes OF Zns 
thIn FIlMs dePOsIted By cheMIcal Bath 
dePOsItIOn technIQue FOR sOlaR cells 
aPPlIcatIOn
J. A. Ortega Cardenas1, M. L. Albor Aguilera1, H. 
T. Yee Madeira1, M. A. González Trujillo2, M. A. 
Hernández Pérez3,Uziel Galarza Gutierrez1

1Instituto Politécnico Nacional, ESFM, U.P.A.L.M., San Pedro 
Zacatenco, 07738, CDMX, México, 2Instituto Politécnico Nacional, 
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ESCOM, U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, 07738, CDMX, 
México. 3Instituto Politécnico Nacional, ESIQIE, U.P.A.L.M., San 
Pedro Zacatenco, 07738, CDMX, México.

 ■  sB.6-P055 OPtIcal, electRIcal PROPeRtIes 
and MIcROestRuctuRe OF thIn FIlMs OF 
cds usIng as agent MOdeRatOR ReactIOn a 
BuFFeR Ph10 By cheMIcal Bath MethOd.
Fortino Vázquez Monroy1, Alejandro Islas Cerón1, 
Raquel Vega García1

1Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

 ■ sB.6-P056 OPtOelectROnIc PROPeRtIes OF 
In2s3 thIn FIlMs InFluenced By dIFFeRent 
theRMal tReatMent
U. Galarza Gutiérrez1, M.L. Albor Aguilera1, 
M.A. González Trujillo2, A. Remolina Millán1, C. 
Hernández Vasquez1, M.A. Hernández Pérez3,
1Instituto Politécnico Nacional-ESFM, Depto. de Física, 
U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, CDMX, 07738, México. 
2Instituto Politécnico Nacional-ESCOM, Ciencias Básicas, 
U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, CDMX, 07738, México. 
3Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Depto. de Ingeniería 
en Metalurgia y Materiales, U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, 
CDMX, 07738, México

 ■ sB.6-P057 OPtIcal and stRuctuRal 
PROPeRtIes OF cds thIn FIlMs dePOsIted 
On cuBIc suBstRates FOR sOlaR cell 
aPPlIcatIOns. 
J.A. Santis1, V.M. Sánchez-R2, X. Mathew3, H. 
Vilchis1, J. Pantoja1.
1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías 
Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
Libramiento Norte #1150 Lajas Maciel 29039, Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas, México. 2Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Sección de Electrónica del Estado Sólido, CINVESTAV-IPN. Av. 
Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco 
07360, Ciudad de México. 3Instituto de Energías Renovables, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Privada Xochicalco 
S/N, Centro, 62580, Temixco, Morelos. México.

 ■ sB.6-P058 eFFects OF teMPeRatuRe On 
the OPtIcal and stRuctuRal PROPeRtIes 
OF ZnO thIn FIlMs dePOsIted By 
RF- sPutteRIng
S. Uc Canche1, R. Mis-Fernández1, I. Rimmaudo1, 
V. Rejón1, J.L Peña1.
1Applied Physics Department, CINVESTAV-IPN

 ■ sB.6-P059 gROWth OF cOPPeR thIn FIlMs 
as a BacK cOntact By sPutteRIng FOR 
sOlaR cells aPPlIcatIOns In suBstRate 
cOnFIguRatIOn
M.M. Oropeza, 1R. Romano-Trujillo, 1E. Rosendo, 
1T. Díaz, 2G.F. Pérez-Sánchez, 1C. Morales, 1G. 
García, 1R. Galeazzi
1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Instituto de Ciencias, BUAP, 14 Sur y Av. San Claudio, C. U. 
72570 Puebla, Pue. México, 2Departamento De Físico Química 
de Materiales del Instituto de Ciencias BUAP, Privada 17 Norte 
3417, C. P. 72590 Puebla, Puebla, México.

 ■ sB.6-P060 cadMIuM sulPhIde thIn FIlMs 
dePOsIted By shallOW cheMIcal Bath 
dePOsItIOn technIQue
Sergio Ramírez-Velasco1, Osvaldo Vigil-Galán1, 

Guadalupe Viviana Hernández-Calderón1

1Escuela Superior de Física y Matemáticas-Instituto Politécnico 
Nacional (ESFM-IPN), CDMX, 07738, México.

 ■ sB.6-P061 Zns/cds hyBRId WIndOWs layeR 
FOR aPPlIcatIOns On cZtse sOlaR cells
Guadalupe Viviana Hernández-Calderón1. Fabian 
Andres Pulgarín-Agudelo2. Osvaldo Vigil-Galán1. 

Sergio Ramírez-Velasco1

1Escuela Superior de Física y Matemáticas-Instituto Politécnico 
Nacional (ESFM-IPN), CDMX 07738, México. 2Cátedras 
CONACYT-Escuela Superior de Física y Matemáticas-Instituto 
Politécnico Nacional (CONACYT-ESFM-IPN), CDMX 07738, 
México.

 ■ sB.6-P062 the ROle OF the cu layeR 
In cZtse:ge sOlaR cells PRePaRed By 
theRMal eVaPORatIOn technIQue OF cu/sn/
cu/Zn/ge
F.A. Pulgarín-Agudelo1, O. Vigil-Galán2, Y. 
Sánchez3, Jacob A. Andrade-Arvizu3, R. González4, 
M. Espíndola-Rodríguez 3 and E. Saucedo3

1.Cátedras CONACYT-Escuela Superior de Física y Matemáticas-
Instituto Politécnico Nacional (IPN), C.P. 07738, CDMX, México, 
2Escuela Superior de Física y Matemáticas-Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), C.P. 07738, CDMX, México, 3Catalonia Institute 
for Energy Research (IREC), Jardins de les Dones de Negre 1, 
08930 Sant Adrià del Besòs-Barcelona, Spain, 4 CICATA –IPN. 
Altamira, Km. 14.5 carretera Tampico-puerto Altamira, Altamira, 
Tamaulipas, C.P. 89600
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 ■ sB.6-P063 deVelOPMent ultRa-thIn 
sOlaR cells OF cds/cdte By the PlanaR-
MagnetO-sPutteRIng technIQue.
k. Gutierrez Z-B1, A. M. Salomón-Preciado1, F. de 
Moure-Flores2, P. G. Zayas-Bazán1, D. Jiménez-
Olarte1, J. Sastré-Hernández1, J. R. Aguilar-
Hernández1, G. Contreras-Puente1.
1Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad Profesional “ALM”, México D.F. 07738, 
México. 2Facultad de Química-Materiales, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Querétaro, México.

 ■ sB.6-P064 chaRacteRIZatIOn OF dOPed 
POlycRystallIne sIlIcOn thIn FIlMs 
OBtaIned By RF-sPutteRIng dePOsItIOn 
and Rta cRystallIZatIOn OF aMORPhOus 
sIlIcOn
J. A. Garcia1, A.Pacio2, H. Juárez2,N. Budini3,4, X. 
Mathew5, M. Pacio2, C.Guarneros6

1Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, BUAP, 4 Oriente 
412 y 414 Col. Centro, Puebla, México. 2Centro de Investigación 
en Dispositivos Semiconductores, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 14 Sur y Avenida San Claudio, San 
Manuel C.P. 72570, Puebla, México. 3Instituto de Física del 
Litoral (UNL-CONICET), Güemes 3450, S3000GLN Santa 
Fe, Argentina. 4Facultad de Ingeniería Química, Universidad 
Nacional del Litoral, Sgo. del Estero 2829, S3000AOM Santa 
Fe, Argentina. 5Instituto de energías Renovables Universidad 
Nacional Autónoma de México, Temixco, Morelos 62580, 
México. 6Instituto Politécnico Nacional, CICATA- Altamira, Km 
14.5, Carretera Tampico-Puerto Industrial Altamira, 89600 
Altamira, Tamaulipas, México.

 ■ sB.6-P065 cuPROus OXIde thIn FIlMs 
OBtaIned By PneuMatIc sPRay-PyROlysIs 
technIQue
Osorio-Rivera1, G. Torres-Delgado1, J. Márquez 
Marín1, R. Castanedo-Pérez1, M. A. Aguilar-Frutis2, 
O. Zelaya-Ángel3
1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., 
Unidad Querétaro, A.P. 1-798, Querétaro, Qro. 76001, México, 
2Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada del I.P.N., México D.F., 11500, México, 3Depto. de 
Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
I.P.N., A. P. 14-740, Ciudad de México 7360, México

 ■ sB.6-P066 stRuctuRal and OPtIcal 
PROPeRtIes OF sb2s3-xsex thIn FIlMs gROWn 
By cheMIcal dePOsItIOn technIQue

R. Messina Fernández1, Teresa de Jesús Aguilar-
Constante1, E. Barrios Salgado1, Y. Rodríguez 
Lazcano1 and J. P. Pérez-Orozco2

1Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura 
“Amado Nervo” S/N, C.P. 63155, Tepic, Nayarit, México. 2Instituto 
Tecnológico de Zacatepec, Departamento de Ingeniería Química 
y Bioquímica, Calzada Tecnológico No. 27, Col. Centro Zacatepec, 
Morelos 62780, México.

 ■ sB.6-P067 eFFect OF the aMMOnIuM 
hydROXIde In the gallIuM nItRIde 
synthesIs VIa suBlIMatIOn
Luis Alberto Hernández Hernández1, Jorge Ricardo 
Aguilar Hernández1, Francisco Javier de Moure 
Flores2, Osvaldo de Melo Pereira3, Concepción 
Mejía García1, Gerardo Silverio Contreras Puente1

1Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico 
Nacional, Edificio No. 9, U.P.A.L.M., San Pedro Zacatenco, C.P. 
07738 Ciudad de México. 2Facultad de Química, Materiales-
Energía, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro C.P. 
09790 México. 3Facultad de Física, Universidad de La Habana, 
Colina Universitaria, 10400, La Habana, Cuba

 ■ sB.6-P068 cOMPaRatIVe study OF Pbs thIn 
FIlMs gROWth By MIcROWaVe and cheMIcal 
Bath dePOsItIOn
Enue Barrios-Salgado1, Juan Carlos Pérez 
González1, Y. Rodríguez-Lazcano1 and Sarah 
Messina1 
1Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura 

“Amado Nervo” S/N, C.P. 63155, Tepic, Nayarit, México

 ■ sB.6-P069 scalIng-uP the BlacK nIcKel 
electROdePOsItIOn PROcess and 
chaRacteRIZatIOn OF FunctIOnal PIeces
F. I. Lizama-Tzec1, J. D. Macías1, G. Pérez 
Hernández2, G. Martinez-Pereyra2, D.M. Herrera-
Zamora1, O. Arés-Muzio1, J. J. Alvarado-Gil1, R. de 
Coss1 and G. Oskam1

1Department of Applied Physics, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yuc. 
97310, México. 2Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Avenida Universidad S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, 
Centro, Villahermosa, Tabasco 86040, México

 ■ sB.6-P070 IMPROVeMent OF the electRIcal 
PROPeRtIes OF the FROntal cOntact In 
cds/cdte sOlaR cells
D. Jiménez-Olarte1, O. Vigil-Galán2, M.L. Albor-
Aguilera2, J.M. Flores-Marquez3, k. Gutiérrez 
Zayas-Bazan2, C. Hernandez-Vasquez2, G. 
Contreras-Puente2
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1ESIME, Instituto Politécnico Nacional, SEPI, U.P.A.L.M., 07738 
CDMX, México. 2ESFM, Instituto Politécnico Nacional, Depto. 
de Física, U.P.A.L.M., 07738 CDMX, México. 3ESIQIE, Instituto 
Politécnico Nacional, Depto. Ing. Metalúrgica y Mat., U.P.A.L.M, 
07738 CDMX, México.

 ■ sB.6-P071 sns thIn FIlMs On FleXIBle 
PlastIc suBstRates By cheMIcal Bath 
dePOsItIOn FOR sOlaR cells aPPlIcatIOns
R. Romano-Trujillo1, E. Rosendo1, T. Díaz1, R. 
Galeazzi1, F.G. Nieto-Caballero1, G. García1 and C. 
Morales1

1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Instituto de Ciencias, BUAP, 14 Sur y Av. San Claudio, C. U. 
72570 Puebla, Pue. México.

 ■ sB.6-P072 InFluence OF sPutteRIng POWeR 
and theRMal tReatMent On the PhysIcal 
PROPeRtIes OF ItO thIn FIlMs.
F. Ceh- Cih1, R. Mis- Fernández1, I. Rimauro1, V. 
Rejón1, J.L. Peña1

1Applied Physics Department, CINVESTAV-IPN, Apdo. Postal 73, 
CP 97310, Mérida, Yucatán, México.

 ■ sB.6-P073 ReMedIatIOn OF cOnsuMeR 
electRIc WIth sOlaR technOlOgy
M. O. Murillo Sánchez1, J. E. Castillo Martínez1, P. 
A. Sánchez Peña1, J. Aguilar-Guggembuhl1
1Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, Carretera 
México Cuautla s/n, La Candelaria Tlapala, Chalco Estado de 
México. C. P. 56641. jaruag23@yahoo.com.mx

 ■ sB.6-P074 nIR-VIs uPcOnVeRsIOn In er3+, 
yb3+and li+ cOdOPed y2O3 PhOsPhORs undeR 
1.5 µM eXcItatIOn
E.F. Huerta 1, S. Carmona-Téllez 2, J. G. Cabañas-
Moreno 1 and C. Falcony 2.
1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
Av. IPN 2508, 07360 México, CDMX, México. 2Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Departamento 
de Física, Av. IPN 2508, Col. San Pedro Zacatenco, 07360 México, 
CDMX, México.

 ■ sB.6-P075 synthesIs OF sns In aaO 
nanOtuBe teMPlates By Pulse 
electROdePOsItIOn
R. Mathews1, Edgar A. Rudea Pérez1, O. Flores-
Ventura1, A. Martinez-Ayala1, Riasad A Badhan1, 
Matthew Dye1, Xavier Mathew1, Vijay P. Singh1

1IER-UNAM

 ■ sB.6-P076 stRuctuRal and OPtIcal 
PROPeRtIes OF sb2s3 and sb2s3:ag thIn FIlMs 
gROWn By cBd MethOd
C. J. Diliegros-Godines1, Fernando E. Loranca 
Ramos1, R. Silva González1, Mou Pal1
1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Av. San Claudio y 18 Sur. Col. Sn. Manuel, C.P. 72570, 
Puebla

 ■ sB.6-P077 synthesIs OF cuIns2 
nanOPaRtIcles FOR cOunteR electROde In 
dye sensItIZed sOlaR cells
J.Ramkumar1,2, S.Ananthakumar3, R.Sivakumar1, 
S. Moorthy Babu3 and M.Paulraj1
1Department of Physics, Faculty of Physical and Mathematical 
Sciences, University of Concepcion, Concepcion, Chile. 2Centre 
of Excellence for Energy Research, Sathyabama University, 
Chennai 600 119, India. 3Crystal Growth Centre, Anna University, 
Chennai-600025, India.

 ■ sB.6-P078 luMInescence Bands OF ZInc 
Blende ZnO thIn FIlMs
N. Muñoz-Aguirre1, L. Martínez-Pérez2, S. 
Muñoz-Aguirre 3, E. Vergara-Hernández4 and O. 
Zelaya-Angel5
1Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica Unidad Azcapotzalco. Av. Granjas No. 682, Colonia 
Santa Catarina, Del. Azcapotzalco, CP. 02250 México DF, 
México. 2Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería 
y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, 
Av. IPN No. 2580, Col. Barrio La Laguna Ticomán, C.P. 07340, 
México D.F. México. 3Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Av. San 
Claudio y 18 Sur, Col. San Manuel (CU), Puebla, Pue. CP. 72570, 
México. 4Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, UPIIH-IPN 
Ciudad del conocimiento y la cultura, San Agustín Tlaxiaca, 
42080, Hidalgo. México. 5Departamento de Física del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CP. 07351, 
México DF, México.

 ■ sB.6-P079 eFFect OF the delay BetWeen 
laseRs In the dOPIng cOncentRatIOn OF 
ZnO:Mn thIn FIlMs gROWn By dOuBle-BeaM 
laseR dePOsItIOn.
A. Rosales2, A. de Ita,1R. Catañeda-Guzmán2

1UAM-Azcapotzalco. 2Universidad Nacional Autónoma de 
México,
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 ■ sB.6-P080 eValuatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF an autOnOMOus 
PhOtOVOltaIc systeM In tuXtla gutIéRReZ, 
chIaPas, MéXIcO.
Luis A. Hernández1; Joel Pantoja1; Roilan Iglesias1; 
Luis J. Hernández1; Gerardo López1; Paola C. Luis1; 
José A. Molina1; Monserrat Zebadúa1.
1Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico en 
Energías Renovables Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas. 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

 ■ sB.6-P081 studIes On the PhysIcal 
PROPeRtIes OF cu2Znges4 thIn FIlMs 
dePOsIted By theRMal eVaPORatIOn OF the 
PRecuRsORs cus, ges and Zns
Maykel Courel1, T.G. Sánchez1, Y. kumar1, N.R. 
Mathews1, X. Mathew1

Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Temixco, Morelos 62580, México E-mail: 
xm@ier.unam.mx

 ■  sB.6-P082 gReen OXIde FIlMs 
WIth PhOtOactIVe and eMIssIVe 
chaRacteRIstIcs
Seung ki Baek1, Young Been kim1, Hyung koun 
Cho1

1School of Advanced Materials Science & Engineering, 
Sungkyunkwan University, Republic of Korea

 ■ sB.6-P083 eFFect OF the teMPeRatuRe 
OF the suBstRate On the stRuctuRal, 
MORPhOlOgIcal and OPtIcal PROPeRtIes OF 
cds/glass thIn FIlMs dePOsIted By sPRay 
PyROlysIs.
G. Ojeda-Barrero1, E. Mendoza1, G. M. 
Alonzo-Medina1

1Universidad Anáhuac Mayab, División de Ingeniería y Ciencias 
Exactas, Carretera Mérida-Progreso km 15.5 AP 96-Cordemex, 
CP 97310, Mérida, Yucatán, México

 ■ sB.6-P084 laRge aRea cds thIn FIlM 
dePOsItIOn By cheMIcal Bath
A. Cháirez-Ramírez1, I.E. Castañeda-Robles2, R. 
Ramírez-Bon3, E. Limones-Contreras4

1Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas Apdo. 98600. 
2Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Ciudad del 
Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 
42184, Mineral de la Reforma, Hgo. 3Cinvestav. Libramiento 
Norponiente #2000, Fracc. Real de Juriquilla. C.P. 76230. 
4Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

 ■ sB.6-P085 MechanOsynthesIs OF cu2ZnsnX4 
(cZtX; X: s, se, te) MateRIals and Its 
PROPeRtIes
Shyju T.S.1,2,3 and Paulraj M.1

1Department of Physics, Faculty of Physical and Mathematical 
Sciences, Post Box 160-C, University of Concepcion, Concepcion, 
Chile 2Centre of excellence for energy research, Sathyabama 
University Chennai-600 119 3Centre for Nanoscience and 
Nanotechnology, Sathyabama University Chennai-600 119

 ■ sB.6-P086 sIMulatIOn OF c-gan p-i-n 
heteROstRuctuRes FOR sOlaR cells 
aPPlIcatIOns
Alison R.S1, H. Vilchis1, S.Gallardo-Hernández2, J. 
Alvarado3, J. Conde4.
1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías 
Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas., 
2Departamento de física, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN., 3Centro de Investigación en Dispositivos 
Semiconductores, Benemérita Universidad autónoma de 
Puebla., 4CONACYT- Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Energías Renovables, Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas.

 ■ sB.6-P087 OPtIMIZatIOn OF the synthesIs 
MethOd OF selectIVe sOlaR BlacK nIcKel 
cOatIngs OntO aluMInIuM suBstRates.
M.A. Estrella – Gutiérrez1, F.I. Lizama-Tzec2, J.D. 
Macias2, O. Arés2, G. Oskam2.
1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de 
Yucatán. Periférico Norte, Km. 33.5, Tablaje Catastral 13615, 
Chuburná de Hidalgo Inn, C.P. 97203. Mérida, Yuc., México. 
2Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN. Carretera 
Antigua a Progreso, Km. 6, Apdo. Postal 97310. Mérida, Yuc., 
México.

 ■ sB.6-P088 study On the actIVatIOn OF cdte/
cds JunctIOn WIth Mgcl2

L. Mendoza-González1, 2, M.G. Reyes-Banda1, E. 
Regalado-Pérez1, J. J. Jeronimo-Rendón1, 2, H. 
Juárez2, M. Pacio2, X. Mathew1,.
1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Temixco, Morelos 62580, México. 
2Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 14 Sur y Avenida 
San Claudio, San Manuel, 72570, Puebla, México

 ■ sB.6-P089 a study On dIFFeRent BacK 
cOntacts FOR cdte/cds sOlaR cell
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J. Jeronimo-Rendón1, 2, M.G. Reyes-Banda1, E. 
Regalado-Pérez1, C. L. Mendoza-González1, 2, H. 
Juárez2, M. Pacio2, X. Mathew1, 

1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Temixco, Morelos 62580, México. 
2Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 14 Sur y Avenida 
San Claudio, San Manuel, 72570, Puebla, México

 ■ sB.6-P090 sIMulatIOn and FaBRIcatIOn OF 
tRansPaRent hyBRId lIght eMIttIng sOlaR 
cells WIth cdse QuantuM dOts as actIVe 
layeR
Carlos Alonso López Gordillo1, José Francisco Pola 
Albores 1, Heber Vilchis Bravo1, Jorge Evaristo 
Conde Díaz 1
1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

 ■ sB.6-P091 OPtIcal, stRuctuRal and 
electRIcal analysIs OF cuPROus OXIde 
thIn FIlMs By cheMIcal Bath dePOsItIOn.

Odín Reyes1 and Sebastian Pathiyamattom1

1Instituto de Energías Renovables-UNAM, Temixco, Morelos, 
62580, México

 ■ sB.6-P092 sOlaR PasIVe WateR stIlls
E. Barrera Calva1, F. González Garcia1, Verónica 
Frías Galicia1., C. Hernández Pérez1, Rosas C. R.1 
and A.M. Soto Estrada2.
1Universidad Autonoma Metropolitana
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Symposium B.7
advances in electrocheMical 
energy storage
Majid Beidaghi / Auburn University
Cengiz Ozkan / University of California
Richard Kaner / University of California
Ekaterina Pomerantseva / Drexel University

ROOM: Maya III casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

Session: Materials Design for 
Energy Storage

 Å SESSION CHAIR: MAJID BEIDAGHI, CENGIZ OZKAN

 ` 08:00 - 08:30 sB.7-O001 Invited talk On the 
deVelOPMent OF neW desIgn PRIncIPles 
FOR InteRcalatIOn electROdes
Brent C. Melot1

1Department of Chemistry, University of Southern California, 
Los Angeles, CA 90089, USA

 ■ 08:30 - 08:45 sB.7-O002 eneRgy stORage 
ReseaRch at the us aRMy ReseaRch 
laBORatORy (aRl)
C.A. Lundgren1

1US Army

 ■ 08:45 - 09:00 sB.7-O003 the eFFect OF 
cheMIcally PReInteRcalated sPecIes 
On electROcheMIcal PeRFORMance OF 
layeRed Metal OXIdes
E. Pomerantseva1

1Department of Materials Science and Engineering, Drexel 
University, 3141 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19104

 ■ 09:00 - 09:15 sB.7-O004 elucIdatIng 
dendRIte PROPagatIOn In gaRnet sOlId 

electROlytes usIng FIRst-PRIncIPles 
cOMPutatIOn
Pieremanuele Canepa1, James Dawson1, Joel 
Statham1, Steven Parker1,Saiful Islam1

1Department of Chemistry, University of Bath, Bath, BA2 7AY, 
United Kingdom

 ` 09:15 - 09:45 sB.7-O005 Invited talk the 
BeneFIt OF an IntegRated, MultIscale 
(MOleculaR- tO MesO-scale) aPPROach 
FOR elucIdatIng the electROcheMIstRy OF 
FunctIOnIng eneRgy stORage systeMs
A.C. Marschilok1,2, k.J. Takeuchi1,2, E.S. 
Takeuchi1,2,3

1Department of Materials Science and Chemical Engineering, 
Stony Brook University, Stony Brook, NY 11794. 2Department 
of Chemistry, Stony Brook University, Stony Brook, NY 11794. 
3Energy Science Directorate, Brookhaven National Laboratory, 
Upton, NY 11973

 ■ 09:45 - 10:00 sB.7-O006 eFFect OF 
PROcessIng On the lateRal sIZe, nuMBeR 
OF layeRs and electROcheMIcal 
PeRFORMance OF 2d MXenes
Emre kayali1, Majid Beidaghi1 

1Auburn University

 ■ 10:00 - 10:15 sB.7-O007 desIgn OF 
electROdes FOR PRInted ZInc-Manganese 
dIOXIde FleXIBle BatteRIes
A.M. Zamarayeva1, A. Jegraj1, Ch. Chang1, A. 
Chou1, M. Z. Liu1, I. Deckman1, A. C. Arias1
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1Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, 
University of California Berkeley, USA

 ■ 10:15 - 10:30 sB.7-O008 a neW FORM OF 
electROcheMIcal KInetIcs, at the sIngle 
layeR gRaPhene – electROlyte InteRFace
P.R. Bandaru1, H. Yamada1

1University of California, San Diego

 ` 10:30 - 11:00 sB.7-O009 Invited talk lIVIng 
FOReVeR By dyIng eVeRyday
Daniel Steingart1, kevin knehr1

1Princeton University ACEE/MAE

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Electrochemical 
Capacitors

 Å SESSION CHAIR: EKATERINA POMERANTSEVA, MAJID 
BEIDAGHI

 ` 12:30 - 13:00 sB.7-O010 Invited talk ORganIc-
InORganIc hyBRId MateRIals FOR 
electROcheMIcal eneRgy stORage
Muhammad Boota1, Yury Gogotsi1
1A. J. Drexel Nanomaterials Institute, and Department of Materials 
Science and Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA 
19104, United States

 ■ 13:00 - 13:15 sB.7-O011 hIgh eneRgy 
suPeRcaPacItORs In aQueOus electROlytes 
OBtaIned By hyBRIdIZatIOn OF electROdes
P. Przygocki1, Q. Abbas1, F. Béguin1

1Poznan University of Technology.

 ■ 13:15 - 13:30 sB.7-O012 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF caRBOn OBtaIned 
FROM RInd OF RaMButÁn (nephelium 
lappaceum) FOR stORage OF eneRgy
N. Aviles Callejas1, A.S. Ordeñana Martínez1

1Facultad de Ingeniería Ambiental, Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 21 sur 1103 Barrio Santiago C.P. 
72410, Puebla, Pue. México

 ■ 13:30 - 13:45 sB.7-O013 the ROle OF 
PseudOhalIdes In caRBOn/caRBOn 
electROcheMIcal caPacItORs

krzysztof Fic1, Barbara Gorska1, Paulina Bujewska1, 
Francois Beguin1, Elzbieta Frackowiak1

1Poznan University of Technology, Poznan, Poland

 ` 13:45 - 14:15 sB.7-O014 Invited talk tRansItIOn 
FROM BatteRy tO PseudOcaPacItOR 
BehaVIOR VIa InteRlayeR stRuctuRal 
WateR In tungsten OXIdes
Ruocun Wang1, James Mitchell1, William Lo1, 
Veronica Augustyn1

1Department of Materials Science & Engineering, North Carolina 
State University

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sB.7-P001 synthesIs OF li2FesiO4/c By 

BIcOntInuOs MIcROeMulsIOn and Its 
aPPlIcatIOn as a catOde In li-Mg hyBRId 
BatteRIes
O. E. Gutiérrez Garza1, M. Sánchez Domínguez2, L.L. 
Garza Tovar1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, Laboratorio de Materiales 2: Almacenamiento y 
Conversión de Energía, Guerrero y Progreso S/N Col. Treviño 
Monterrey N.L. México CP 64570. 2Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV-Unidad Monterrey) Alianza 
Norte 202, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, 
Apodaca N.L. México CP 66600

 ■ sB.7-P002 dIttMaRIte teMPlate assIsted 
hydROtheRMal PRePaRatIOn OF naMnPO4 
and Its aPPlIcatIOn as cathOde In sOdIuM 
BatteRIes
Ovalle Pérez S. A.1, Torres-González L.C.1, Sánchez 
Cervantes E.M.1 and Garza-Tovar L. L.1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de cien-
cias Químicas, Laboratorio de Materiales II: Almacenamiento y 
Conversión de Energía, Guerrero y Progreso S/N Col. Treviño, 
Monterrey N.L. C.P. 64570.

 ■ sB.7-P003 electROcheMIcal PeRFORMance 
OF POlyanIlIne cOPOlyMeRs FOR 
suPeRcaPacItOR electROdes
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A. Domínguez-Aragón1, P. Pizá-Ruiz1, M.T. 
Ochoa-Lara1, D. Lardizabal-Gutiérrez1, E.A. 
Zaragoza-Contreras1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. 
Department of Engineering and Materials Chemistry, Miguel de 
Cervantes No.120, Chihuahua, Chih., México. C. P. 31136

 ■ sB.7-P004 sIlIcOn WIth caRBOnaceOus 
cOnductIVe channels as anOde FOR lI-IOn 
BatteRIes
M. Osorio-García1, E. Quiroga-González1

 1Institute of Physics, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 72570 Puebla, Mexico

 ■ sB.7-P005 MIcROeMulsIOn-MedIated 
hydROtheRMal PRePaRatIOn OF anatase 
and tiO2-(B) and Its PeRFORMance as 
anOdes FOR lIthIuM IOn BatteRIes
Pineda Aguilar N.1,2, Sánchez Domínguez M.2, 
Sánchez Cervantes E.M. and Garza-Tovar L.L.1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, Laboratorio de Materiales 2: Almacenamiento y 
Conversión de Energía, Guerrero y Progreso S/N Col. Treviño 
Monterrey N.L. México CP 64570, 2Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), Unidad Monterrey, Alianza 
Norte 202, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, 
Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628, México

 ■ sB.7-P006 electROde OPtIMal cOMPOsItIOn 
thROughOut PeRcOlatIOn thReshOld FOR 
tWO cOMMeRcIal actIVated caRBOn used In 
electROcheMIcal caPacItOR
M. Manzano Zavala1, J. Vazquez Arenas1,I. 
González Martínez1

1Chemistry department, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa.

 ■ sB.7-P007 actIVated caRBOn FROM 
“aVOcadO hass” seeds FOR electROdes In 
suPeRcaPacItORs
Sánchez Valdez A. G.1, Garza-Tovar L. L.1, Sánchez 
Cervantes E.M.1 and Torres-González L.C. 1
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, Laboratorio de Materiales II: Almacenamiento y 
Conversión de Energía, Guerrero y Progreso S/N Col. Treviño, 
Monterrey N.L. C.P. 66455.

 ■ sB.7-P008 lIQuId-actIVated 
electROcheMIcal cells Made OF teXtIles
R.D. Elizalde-Sandoval1, N. Hernandez-Como2, F.J. 
Hernandez-Cuevas2, and M. Aleman2

1Escuela Superior de Ingeniería Textil, Instituto Politécnico 
Nacional, México. 2Centro de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional, México.

 ■ sB.7-P009 MesOPOROus sIlIcOn PIllaRs as 
anOde FOR lIthIuM IOn BatteRIes.
V. Aca-López1, E. Quiroga-González2, E. Gómez-
Barojas1 and A. Luna-López1.
1CIDS-IC, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. PO 
Box 196, 72000Puebla, Mexico. 2Institute of Physics, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. PO Box J-48, 72570 Puebla, 
Mexico.

 ■ sB.7-P010 scale study OF the synthesIs OF 
lIFePO4 In an O2 lIMIted enVIROnMent
F. Gu1,2,4, k. Jung3,4, R. Tith1,2,4, A.A. 
Martinez-Morales1,2,4

1Materials Science and Engineering Program, University of 
California, Riverside, California 92521. 2Winston Chung Global 
Energy Center, University of California, Riverside, California 
92521. 3Department of Chemical and Environmental Engineering, 
University of California, Riverside, California 92521. 4College of 
Engineering Center for Environmental Research and Technology 
University of
California, Riverside, California 92507

 ■ sB.7-P011 sOnOcheMIcal assIsted 
synthesIs OF lini0.5Mn1.5O4 and Its 
electROcheMIcal PROPeRtIes as a cathOde 
MateRIal FOR lIthIuM-IOn BatteRIes
B.L. Magallán-de la Garza 1, R. Briones-Martínez 
1, S.A. Ovalle-Pérez 1, L.L. Garza-Tovar 1, E.M. 
Sánchez-Cervantes 1. S.M. de la Parra-Arciniega 1

1Laboratorio de Materiales para el Almacenamiento y Conversión 
de Energía, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, N.L., 66451, 
México

 ■ sB.7-P012 eFFect OF the caRBOn PRecuRsOR 
On li2FesiO4/c synthesIZed By a dRy 
MechanOcheMIcal PROceduRe
J A Jaén1, J Iglesias2, M Pino1

1Departamento de Química Física, Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, Universidad de Panamá, Panamá. 
2Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales, 
Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá

 ■ sB.7-P013 analysIs OF the tyPe OF caRBOn 
and lIgnIn In caRBOn-lIgnIn Blends In 
eXPandeRs FOR Its use On lead electROdes
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M.A. Pérez1, J.A. Cantú1, S.Y. Carranza1, F.E. 
Palomar1, V. García2

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Pedro de Alba S/N, 
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L., México, 2JCI, 
Av. del Parque 1125, Col. Technology Park, 65550, Ciénega de 
Flores, N.L., México

 ■ sB.7-P014 InteRcalatIOn OF ORganIc 
MOlecules In tRansItIOn Metal 
nItROPRussIates
Avila García1, A. Lemus Santana1, E. Reguera Ruiz1

1Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Legaria 694. Colonia 
Irrigación, 11500 México D. F.

 ■ sB.7-P015 sIlsesQuIOXane-Based hyBRId 
gel POlyMeR electROlytes FOR lIthIuM IOn 
BatteRIes
Albert Lee1, Seung Sang Hwang1,2, Soon Man 
Hong1,2, Chong Min koo1,2

1Materials Architecturing Research Center, Korea Institute of 
Science and Technology, Seoul, 136-791, Republic of Korea. 
2Nanomaterials Science and Engineering, University of Science 
and Technology, Daejeon, 305-333, Republic of Korea

 ■ sB.7-P016 lIthIuM dendRIte suPPRessIOn 
WIth uV-cuRaBle POlysIlsesQuIOXane 
sePaRatOR BIndeRs
Wonjun Na1,2, Albert S. Lee1, Eunkyoung kim2, 
Chong Min koo1,3

1Materials Architecturing Research Center, Korea Institute of 
Science and Technology, Hwarangno 14-gil 5, Seong-Buk Gu, 
Seoul, 02792, Republic of Korea. 2Department of Chemical 
and Biomolecular Engineering, Yonsei University, 50 Yonseiro, 
Seodaemun Gu, Seoul 03722, Republic of Korea. 3Nanomaterials 
Science and Engineering, University of Science and Technology, 
217 Gajungro, 176 Gajung-dong, Yuseong-Gu, Daejeon 34113, 
Republic of Korea

 ■ sB.7-P017 FuncIOnalIty OF liFePO4 cathOde 
suPPORted IntO anOdIZed aluMInuM 
OXIde MeMBRanes FOR li-IOn BatteRIes 
aPPlIcatIOn
M. Castro1, C. Ostos1, R. Palma1, J. Vázquez-
Arenas2, I. González2

1Instituto de Química, Universidad de Antioquia, Calle 70 No. 52-
21, Medellin Colombia, 2Departamento de Química, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 
186, C.P 09340 México D.F, México.

ROOM: Maya III casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

Session: Li-ion Batteries 
 Å SESSION CHAIR: CENGIZ OZKAN, EKATERINA 
POMERANTSEVA 

 ` 08:15 - 08:45 sB.7-O015 Invited talk 
tRansFORMatIOn OF BulK allOys tO OXIde 
nanOWIRes and theIR use In li and li-ion 
batteries
Gleb Yushin1,Danni Lei1, James Benson1, Alexandre 
Magasinksi,1

1Georgia Institute of Technology, School of Materials Science and 
Engineering

 ■ 08:45 - 09:00 sB.7-O016 On the stRuctuRal 
degRadatIOn OF nI-RIch layeRed OXIdes 
When assOcIated WIth gRaPhIte anOde In lI 
IOn BatteRIes 
Adrien Boulineau1, Sylvie Genies1, Claude Chabrol1, 
Anass Benayad1, Lise Daniel1, Pierre-Etienne 
Cabelguen², Tim Van Rompaey², Jean-Sébastien 
Bridel3, Maxime Blangero3 and Jens Paulsen3.
1CEA, LITEN, 17 Rue des Martyrs, 38054 Grenoble, 
France.²UMICORE GRD, Belgium. 3UMICORE RBM, S. Korea

 ■ 09:00 - 09:15 sB.7-O017 lIthIuM stORage In 
haRd caRBOn deRIVed FROM sugaR cane 
Bagasse MOdIFIed By enZyMes
Elaine Y. Matsubara1, Decio Freitas1, Richard J. 
Ward1 and José Mauricio Rosolen1

1Chemistry Department, University of São Paulo – Brazil

 ■ 09:15 - 09:30 sB.7-O018 lOW teMPeRatuRe 
PRePaRatIOn OF li IOn cOnductIVe 
electROlyte On licoO2 FOR deVelOPIng all 
sOlId state li IOn BatteRIes
Mina Zarabian,1,2 Mónica Bartolini,1 Pedro Pereira-
Almao,1 Venkataraman Thangadurai2
1Department of Chemical and Petroleum Engineering, University 
of Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, AB, T2N-1N4, 
Canada. 2Department of Chemistry, University of Calgary, 2500 
University Drive NW, Calgary, AB, T2N-1N4, Canada

 ` 09:45 - 10:15 sB.7-O019 Invited talk Real-tIMe 
OBseRVatIOns OF electROcheMIstRy In 
nanOscale MateRIals
Reza Shahbazian-Yassar1
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1Department of Mechanical and Industrial Engineering, 
University of Illinois at Chicago, IL, 60601, USA

 ■ 10:15 - 10:30 sB.7-O020 sIlIcOn MIcROWIRe 
aRRays OBtaIned By cheMIcal etchIng as 
anOdes FOR lI IOn BatteRIes
Oscar Pérez-Díaz1, Enrique Quiroga-González1, 
Nicolás Rutilo Silva-González1

1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Apdo. Postal J-48, Puebla, Puebla, 72570, México.

 ■ 10:30 - 10:45 sB.7-O021 FRee-BIndeR 
electROdes OF caRBOn nanOtuBes/caRBOn 
FIBeRs FOR li ion BatteRy
Jose Mauricio Rosolen1, Decio Batista de Freitas 
Neto1, Pablo Palomino Arenas1, Elaine Yoshiko 
Matsubara1

1Universidade de São Paulo-Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto-Departamento de Química

 ■ 10:45 - 11:00 sB.7-O022 cathOde MateRIals 
FOR aluMInuM BatteRIes
Armin VahidMohammadi1 and Majid Beidaghi1
1Department of Mechanical and Material Engineering, Auburn 
University, Auburn, AL 36849, USA.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Batteries Beyond Li-ion
 Å SESSION CHAIR: MAJID BEIDAGHI, VERONICA 
AUGUSTYN

 ` 12:30 - 13:00 sB.7-O023 Invited talk siO2 cOated 
sulFuR PaRtIcles as a cathOde MateRIal 
FOR lIthIuM–sulFuR BatteRIes
Mihrimah Ozkan1

1Electrical and Computer Engineering Department, University of 
California Riverside 

 ` 13:00 - 13:30 sB.7-O024 Invited talk tWO 
dIMensIOnal BlacK PhOshOROus as a 
POlysulFIde tRaPPIng agent In lIthIuM-
sulFuR BatteRIes 
Nikhil koratkar1 John A. Clark1 and Edward T. 
Crossan1 
Mechanical, Aerospace and Nuclear Engineering and Materials 
Science and Engineering Rensselaer Polytechnic Institute

 ■ 13:30 - 13:45 sB.7-O025 alIOValent dOPIng 
OF na3V2(PO4)2F3/c and naFePO4/c cOMPOsItes 
and Its aPPlIcatIOn as cathOdes FOR 
sOdIuM BatteRIes
Pineda Aguilar N.1,2, Ovalle Pérez S.A.1, Vázquez 
Salazar A.J.1, De la Parra Arciniega S.M.1, Sánchez 
Cervantes E.M1 and Garza-Tovar L.L.1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, Laboratorio de Materiales 2: Almacenamiento y 
Conversión de Energía, Guerrero y Progreso S/N Col. Treviño 
Monterrey N.L. México CP 64570. 2Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), Unidad Monterrey, Alianza 
Norte 202, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, 
Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628, México

 ■ 13:45 - 14:00 sB.7-O026 an aluMInIuM-IOn 
BatteRy WIth nOVel InteRcalatIOn 
MateRIals
R.D. Mckerracher1, A.W. Holland1, R.G.A. Wills1 
and A.J. Cruden1

1University of Southampton, Faculty of Engineering & the 
Environment, Southampton, SO17 1BJ, United Kingdom.

 ■ 14:00 - 14:15 sB.7-O027 Recent deVelOPMent 
On Metal hydRIde/aIR secOndaRy BatteRy 
FOR hIgh eneRgy densIty aPPlIcatIOns
M. Morimitsu1, S. kino1, T. Gejo1, Y. Ujino1, k. 
kawaguchi1
1Department of Environmental Systems Science, Doshisha 
University, 1-3 Tatara-miyakodani, Kyotanabe, 610-0394 Japan

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 

sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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Symposium C.1
Materials, sUrfaces and 
interfaces for Medical 
applications and health
Sandra E. Rodil / Universidad Nacional Autónoma de México 
Marisa Beppu / School of Chemical Engineering
Diego Mantovani / Laval University
Phaedra Silva Bermudez / Instituto Nacional Rehabilitación

ROOM: tuluM B JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Biosensors
 Å SESSION CHAIR: DIEGO MANTOVANI

 ■ 09:00 - 09:15 sc.1-O001 eValuatIOn OF the 
BIOcOMPatIBIlIty and gROWth InhIBItIOn 
OF BacteRIal BIOFIlMs By ZnO and ZnO@
Fe3O4 nanOstRuctuRed MateRIals.
Iliana Erenstina Medina Ramírez1. César Eduardo 
Díaz de León Macías1.Rodolfo González Segovia1. 
Yolanda Romo Lozano1

1Universidad Autónoma de Aguascalientes. Departamento de 
Química

 ` 09:15 - 09:45 sc.1-O002 Invited talk neW 
aPPROaches tO detect BacteRIa and 
BacteRIal InFectIOns WIth adVanced 
hydROgel cOatIngs and systeMs
Holger Schönherr1, M.-M. Sadat Ebrahimi,1 
Zhiyuan Jia,1 Ping Li,1 Issa Sukker,1 M. Müller1

 1Physical Chemistry I, Department of Chemistry and Biology & 
Research Center of Micro and Nanochemistry and Engineering 
(Cμ), University of Siegen, 57076 Siegen, Germany

 ■ 09:45 - 10:00 sc.1-O003 hall eFFect 
MeasuReMent OF hIgh-sensItIVIty 

seMIcOnductOR MIcRO-hall sensOR WIth 
MagnetIc nanOPaRtIcles added On the 
suRFace FOR POssIBle aPPlIcatIOn In 
BIOdetectIOn 
Jesús Molinar Díaz1, Carlos A. Martínez Pérez1, 
Imelda Olivas Armendáriz1, Erika Fuentes 
Fernández2, Manuel Quevedo López2 and Perla E. 
García Casillas1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Ave. Del Charro #610 norte, Col. Partido 
Romero, C.P.32320, Cd. Juárez Chihuahua, México. 2Dept. of 
Materials Science and Engineering,The University of Texas at 
Dallas, 800 West Campbell, RL 10, NSERL 4.404, Richardson, 
Texas 75080-3021

 ■ 10:00 - 10:15 sc.1-O004 electROcheMIcal 
detectIOn OF uRIc acId In huMan seRuM 
usIng glassy caRBOn electROdes 
MOdIFIed By gOld nanOPaRtIcles and 
POly(aMIdOaMIne) dendRIMeRs and Its 
aPPlIcatIOn tO the clInIcal dIagnOsIs OF 
hIPeRtensIVe dIsORdeRs OF PRegnancy
Jorge Alberto Banda-Alemán,1 Viridiana 
Sotomayor-Villezcas,1,2 Guadalupe Zaldivar-Lelo 
de Larrea,2 Erika Bustos,1 Selene Sepúlveda,3 
León Sánchez-Fernández,4 Carlos Francisco Sosa-
Ferreyra,2 Juan Manríquez1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica S.C., Parque Tecnológico Querétaro s/n, 
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Sanfandila, 76703, Pedro Escobedo, Qro., México. 2Facultad 
de Medicina, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 
México 3FIME-CIIDIT Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Apodaca, Nuevo León, México, 4Hospital IMSS de Especialidades 
del Niño y la Mujer, Querétaro, Qro., México.

 ■ 10:15 - 10:30 sc.1-O005 deVelOPMent OF 
PROteIn-Based MOleculaRly IMPRInted 
POlyMeRs as PlastIc antIBOdIes and theIR 
aPPlIcatIOn tO BIOsensORs
Subrayal M Reddy1

1University of Central Lancashire, UK

 ■ 10:30 - 10:45 sc.1-O006 Real-tIMe study OF 
the adsORPtIOn and gRaFtIng PROcess OF 
BIOMOlecules By Means OF BlOch suRFace 
WaVe BIOsensORs
Montaño-Machado1, A. Sinibaldi2, F. Michelotti2, 
D. Mantovani1
1Laboratory for Biomaterials and Bioengineering (CRC-I), Dept. 
of Min-Met-Materials Eng. & CHU de Quebec Research Center, 
Laval University, Quebec city, Canada. 2Department of Basic and 
Applied Science for Engineering, SAPIENZA University of Rome, 
Rome, Italy

 ■ 10:45 - 11:00 sc.1-O007 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF PVa-PanI MeMBRanes 
and Its actIVatIOn WIth glutaRaldehyde 
FOR FutuRe BIOlOgIcal aPPlIcatIOns.
J.M. Guerrero1, A. Carrillo2, M. Mota2,3, R.C. 
Ambrosio4, J.G. Telles5, F.S. Aguirre1.
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C., Unidad 
Monterrey, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, 
Alianza Norte 202, 66600, Apodaca, Nuevo León, México. 
2Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Av. Del Charro, 32310, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México. 3CONACYT, Dirección Adjunta al Desarrollo 
Científico, Dirección de Cátedras, Insurgentes Sur 1582, Crédito 
Constructor, D.F., Benito Juárez, Ciudad de México, 03940, 
México. 4Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 sur 
104 Centro Histórico, 72000, Puebla de Zaragoza, Puebla, México. 
5Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique 
Reyna Hermosillo 140, 25250, Saltillo, Coahuila, México.

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Biosensors
 Å SESSION CHAIR: MARISA BEPPU

 ` 12:30 - 13:00 sc.1-O008 Invited talk suRFace 
FunctIOnalIZatIOn FOR cellulaR 
ResPOnses and sensIng aPPlIcatIOns
A. Bachhuka1,
1ARC Center of Excellence for Nanoscale BioPhotonics, Institute 
for Photonics and Advanced Sensing, School of Physical Sciences, 
The University of Adelaide, Adelaide, South Australia 5005, 
Australia

 ■ 13:00 - 13:15 sc.1-O009 deVelOPMent OF an 
electROWettIng PROtOtyPe tO ManIPulate 
the MOVeMent In tWO aXes OF MIcROFluIdIc 
dROPlets
Luis Pablo Razo-Infante1, Irwin Allen Díaz-Díaz1, 
Jose Luis Rodríguez-López2, Eric Campos-Cantón1

1SMT Laboratory, Applied Mathematics Division, IPICYT. 
2Advanced Materials Division, IPICyT, Camino a la Presa San José 
2055, Col. Lomas 4a sección, C.P. 78216 San Luis Potosí, México

 ■ 13:15 - 13:30 sc.1-O010 deteRMInatIOn 
OF saRcOsIne WIth a neW POlyMeRIc 
MateRIals
S Fernández-Puig 1, A C Valdés-González2, J A 
Rodríguez-Mendez3, A U Chávez-Ramírez 1
1Center of Research and Technological Development on 
Electrochemistry S.C. (CIDETEQ), Querétaro, México. 76703. 
2Institute of Science and Technology of Materials (IMRE), 
University of Habana, Habana, Cuba. 10400. 3Faculty of Medicine, 
Autonomous University of Queretaro (UAQ), Querétaro, México. 
76010

 ■ 13:30 - 13:45 sc.1-O011 lna thyMIdIne 
MOnOMOR enaBles dIFFeRentIatIOn OF 
the FOuR sIngle-nucleOtIde VaRIants By 
MeltIng teMPeRatuRe
Judy M. Obliosca1, Sara Y. Cheng2, Yu-An Chen1, 
Mariana F. Llanos3, Yen-Liang Liu1, Darren M. 
Imphean1, David Bell2, Jeffrey T. Petty3, Pengyu 
Ren1, and Tim Yeh1

1Department of Biomedical Engineering, University of Texas at 
Austin, Austin, TX 78712, USA. 2Department of Physics, University 
of Texas at Austin, Austin, TX 78712, USA. 3Department of 
Chemistry, Furman University, Greenville, South Carolina 29613, 
USA

 ■ 13:45 - 14:00 sc.1-O012 tFt Based On 
POlyMeRs and MultIWalled caRBOn 
nanOtuBes tO detect tuMOR MaRKeR ca 
15.3 
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Antonio Rowland Ramos Díaz1
, Ramón Gómez 

Aguilar2, Gerardo Ortega Cervantez3
, Hugo 

Martínez Gutiérrez4, Gabriela Lourdes Rueda 
Morales3

1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional, Edificio 8, U.P. Adolfo López 
Mateos, G.A. Madero, 07738 Ciudad de México, México. ing.
rowland@gmail.com, 2Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Instituto Politécnico 
Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional 2580, Col. La Laguna 
Ticomán, 07340 Ciudad de México, México. gomez.aguilar@
gmail.com., 3Department of Physics, Escuela Superior de Física 
y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, Edificio 9, U.P. 
Adolfo López Mateos, Del. G.A. Madero, 07738 Ciudad de 
México, México. gortegacervantez@gmail.com; garuedamo@
gmail.com., 4Centro de Nanociencias y micro y nanotecnologías, 
Instituto Politécnico Nacional, Luis Enrique Erro S/N, Del. G.A. 
Madero, 07738 Ciudad de México, México. humartinez@ipn.mx., 

 ~  14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Polymeric materials
 Å SESSION CHAIR: PHAEDRA SILVA

 ` 16:00 - 16:30 sc.1-O013 Invited talk 
sulFOBetaIne-MOdIFIed chItOsans: 
synthesIs and InteRactIOns WIth PROteIns 
and cells
B.Qi1 and F. M Winnik1,2,3 

1Département de Chimie, Université de Montréal, CP 6128 
Succursale Centre Ville, Montréal QC H3C 3J7, Canada; 
2Department of Chemistry and Faculty of Pharmacy, University of 
Helsinki, FIN 00014 Helsinki, Finland; 3WPI International Centre 
for Nanoarchitectonics (MANA), National Institute for Materials 
science (NIMS), 1-1 Namiki, Tsukuba 305-0044, Japan

 ■ 16:30 - 16:45 sc.1-O014 ultRasOund 
MIcROInJectIOn MOuldIng FOR PROcessIng 
OF uhMWPe
Xavier Sánchez Sánchez1, 2, Marcelo Hernandez 
Avila1, Luis Ernesto Elizalde3, Oscar Martínez1, Inés 
Ferrer4, Alex Elías Zúñiga1

1Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, Ave. Eugenio Garza Sada 2501, Monterrey, 
NL 64849 México. 2Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, 
Ave. El Progreso S/N, Sangolquí, Pichincha, Ecuador. 3Centro de 
Investigación en Química Aplicada, Blvd. Ing. Enrique Reyna No. 
140, 25294. Saltillo, Coah., Mexico. 4Department of Mechanical 

Engineering and Industrial Construction, Universitat de Girona, 
Av/Lluís Santaló s/n, Girona 17003, Spain. 

 ■ 16:45 - 17:00 sc.1-O015 tRIBOlOgIcal 
BehaVIOR OF ultRa-hIgh MOleculaR WeIght 
POlyethylene /gRaPhIte nanOcOMPOsItes 
PRePaRed By hIgh eneRgy cRyOMIllIng FOR 
hIP JOInt aPPlIcatIOn
E. Lorenzo-Bonet1, S. Vazquez-Rodriguez1,3, O. 
Perez-Acosta1, G. Contreras2, D.E. Martínez-
Delgado2, M.A.L. Hernandez-Rodriguez1

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México, 66450. 2MAGEOTEC S.A. De C.V. 3Universidad Autónoma 
de Nuevo León, CIIDIT, Apodaca, N. L., México

 ■ 17:00 - 17:15 sc.1-O016 lOad shaRIng and 
MechanIcal stRength OF BOne IngROWth In 
POROus POly(PaRa-Phenylene) scaFFOlds.
R.R. Patel1, H. Ahn2, A.J. Hoyt3, A.S.P Lin4, F. 
B. Torstrick4, R.E. Guldberg4, C.P. Frick3, R.D. 
Carpenter1, C.M. Yakacki1, N.J. Willett2.
1University of Colorado Denver, Department of Mechanical 
Engineering, 1200 Larimer St. Denver CO, 80217; 2Emory 
University, Atlanta Veterans Affairs Medical Center, 1670 
Clairmont Rd. STE 5A 115, Decatur, GA 30033; 3University 
of Wyoming, Department of Mechanical Engineering, 1000 
E University Ave. Laramie, WY 82071; 4Georgia Institute of 
Technology, Parker H. Petit Institute for Bioengineering and 
Bioscience, 315 Ferst Dr. Atlanta, GA 30332

 ■ 17:15 - 17:30 sc.1-O017 lIFetIMe In VItRO 
eValuatIOn OF sOFtenIng sPInal cORd 
stIMulatORs usIng acceleRated agIng In 
PhOsPhate-BuFFeRed salIne sOlutIOn.
Aldo Garcia-Sandoval1, Sydney E. Sherman2, 
Alexandra Joshi-Imre1, 2, 3, Adriana C. Duran-
Martinez2, and Walter Voit1, 2, 3

1Department of Mechanical Engineering, The University of Texas 
at Dallas, 800 West Campbell RD, Richardson, TX, 75252, USA. 
2Department of Bioengineering, The University of Texas at Dallas, 
800 West Campbell RD, Richardson, TX, 75252, USA 3Department 
of Materials Science and Engineering, The University of Texas at 
Dallas, 800 West Campbell RD, Richardson, TX, 75252, USA

 ■ 17:30 - 17:45 sc.1-O018 cOllagen FIlMs as 
suBstRate FOR FleXIBle IMPlantaBle 
electROnIcs
Salvador Moreno1,Manuel Angel Quevedo-Lopez2, 
Majid Minary-Jolandan1,3
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1Department of Mechanical Engineering, 2Department of 
Materials Science and Engineering, 3UT Dallas NanoTech 
Institute, University of Texas at Dallas, 800 W. Campbell Rd, 
Richardson, TX 75080

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

ROOM: tuluM B JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Surface Modifications
 Å SESSION CHAIR: SANDRA E. RODIL

 ■ 09:00 - 09:15 sc.1-O019 heat tReatMent 
eFFects On the dIFFeRentIatIOn OF adIPOse 
deRIVed steM cell OF tIO2 nanOtuBes
Marcela Dias-Netipanyj1,4, Selene Elifio-Esposito1, 
ketul C. Popat3,4, Paulo Soares2 
1Department of Health Science, Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, 80215-901 Curitiba, PR-Brazil. 2Department of 
Mechanical Engineering, Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, 80215-901 Curitiba, PR-Brazil. 3Department of 
Mechanical Engineering, Colorado State University, 80523 Fort 
Collins, CO-USA. 4School of Biomedical Engineering, Colorado 
State University, 80523 Fort Collins, CO-USA

 ` 09:15 - 09:45 sc.1-O020 Invited talk hOW cells 
suRF the WaVes? cuRVOtaXIs dIRects cell 
MIgRatIOn thROugh cell-scale natuRal 
landscaPes
L. Pieuchot1, M. Vassaux2, J. Marteau3, T. 
Petithory1, I. Brigaud1, P-F. Chauvy4, A. Ponche1, 
J-L. Milan2, P. Rougerie5, M. Bigerelle3, k. 
Anselme1

1Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M), 
Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace, CNRS UMR 
7361, 15 rue jean starcky, 68057 Mulhouse, France; 2GIBOC, 
Institut de Science du Mouvement (ISM), CNRS UMR7287, Aix-
Marseille Université, Hôpital Sainte Marguerite, Pavillon 6, 
13009 Marseille, France; 3LAMIH, CNRS UMR8201, Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Le Mont Houy, Bâtiment 
CISIT, 59313 Valenciennes, France; 4Micropat S.A., Rue de Côtes-
de-Montbenon 30, CH-1003 Lausanne, Switzerland; 5Instituto de 
Ciências Biomédicas (ICB), Federal University of Rio de Janeiro, 
Av. Carlos Chagas 373, Rio de Janeiro CEP 21941-902, Brazil

 ■ 09:45 - 10:00 sc.1-O021 InFluence OF BIas 
VOltage On aMORPhOus sIlIcOn dePOsItIOn 

as seed layeR In the tRIBOlOgIcal 
PROPeRtIes OF aMORPhOus hydROgenated 
caRBOn thIn FIlMs FOR MedIcal 
aPPlIcatIOns. 
L. A. Trejos1, J. M. González1, C. Ortega1, O. 
Gutierrez1, H. Sanchez1

1Universidad del Valle, Cali, Colombia 

 ■ 10:00 - 10:15 sc.1-O022 neW geneRatIOn OF 
suPeRIOR dental PROsthesIs Based On 
BIOcOMPatIBle/BIO-IneRt/cheMIcal attacK 
ResIstant ultRananOcRystallIne dIaMOnd 
(uncd)-cOated Metal dental IMPlants
karam kang,1 Jesus J. Alcantar-Peña,2,3 Jorge 
A. Montes,2,4 Elida de Obaldia,2,5 and Orlando 
Auciello1,2

1Department of Biomedical Engineering, 2Department of 
Materials Science and Engineering University of Texas at Dallas, 
Richardson, TX 75080, USA. 3Departamento de Investigación en 
Física, 4Departamento de Física, Universidad de Sonora, Rosales 
y Luis Encinas, Hermosillo, Sonora, 83000, México. 5Facultad 
de Ciencia y Tecnología, Universidad Tecnológica de Panamá, 
Panamá, República de Panamá

 ■ 10:15 - 10:30 sc.1-O023 OXIde Induced cRacKs 
In tItanIuM as a MedIuM FOR FunctIOnal 
cheMIstRy In WeaR ResIstant aPPlIcatIOns
Jesús Héctor Morales Espejo1, David F. Bahr1

1Purdue University, School of Materials Engineering

 ■ 10:30 - 10:45 sc.1-O024 suRFace MOdIFIcatIOn 
and PlasMa FunctIOnalIZatIOn OF 
l605 cocr allOy FOR Its aPPlIcatIOn In 
caRdIOVasculaR deVIces
S. Diaz-Rodriguez1, P. Chevallier1, C. Paternoster1, 
D. Mantovani1
1Laboratory for Biomaterials and Bioengineering (CRC-I), Dept. 
of Min-Met-Materials Eng. & CHU de Québec Research Center, 
Laval University, Québec city, Québec, Canada.

 ■ 10:45 - 11:00 sc.1-O025 a neW alteRnatIVe 
suRFace tReatMent FOR IMPROVIng 
adhesIÓn tO a dental ceRaMIc
Alberto Carlos Cruz-González. Edgar 
Delgado-Mejía2

1Master Student, Faculty of Dentistry, Universidad Nacional de 
Colombia. accruzg@unal.edu.co, student. 2Professor, Chemistry 
Department, Faculty of sciences. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. edelgadom@unal.edu.co, exponent
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 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Antibacterial materials
 Å SESSION CHAIR: DIEGO MANTOVANI

 ■ 12:30 - 12:45 sc.1-O026 suRFace engIneeRIng 
FOR the cOntROlled Release OF sIlVeR IOns 
FROM sIlVeR-Based nanOcOatIngs
L. Bonilla-Gameros1, M. Cloutier1, V. Montaño-
Machado1, D. Mantovani1. 
1Lab Biomaterials & Bioengineering (CRC-1), Dept-Min-Met-
Materials Eng. & CHU de Quebec Research Center, Laval 
University, Quebec City, Quebec G1A 0V6, Canada

 ■  12:45 - 13:00 sc.1-O027 deVelOPMent and 
In VItRO eValuatIOn OF antIBacteRIal 
electROsPun POlycaPROlactOne-ZInc 
nanOcOMPOsItes 
Gina Prado Prone1,2, Phaedra Silva-Bermudez 1, A. 
Almaguer-Flores3, Jorge Alfonso García-Macedo4, 
Sandra.E. Rodil5, Clemente Ibarra6, Cristina 
Velasquillo7

1Unidad de Ingeniería de Tejidos, Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra. 2Posgrado en Ciencia e Ingenieria 
de Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México. 
3Division de Estudios de Posgrado e Investigación, Facultad 
de Odontología, Universidad Nacional Autónoma de México. 
4Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. 
5Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 6Dirección General, Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 6 Subdirección de 
Investigación Tecnológica, 7Instituto Nacional de Rehabilitación 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra.

 ` 13:00 - 13:30 sc.1-O028 Invited talk 
nanOengIneeRed PlasMa POlyMeR FIlMs 
FOR BIOMedIcal deVIce
krasimir Vasilev1

1School of Engineering and Future Industries Institute, University 
of South Australia, Mawson Lakes Campus, Mawson Lakes, SA 
5099, Australia

 ■ 13:30 - 13:45 sc.1-O029 cORe-sheath 
MultIFIlaMent FIBeRs WIth antIMIcROBIal 
actIVIty Based On POlyesteR and cOPPeR
V. J. Cruz-Delgado1, R. Rosas-Macías2, C.A. Ávila-
Orta1, J.A. Valdéz-Garza1, G. Negrete-Vázquez1, R. 

Betancourt-Galindo1, F. Soriano-Corral3, L.F. Cano-
Salazar4, S. Valdéz-Valdés4, G. Valdés-Valdés5.
1Departamento de Materiales Avanzados, Centro de Investigación 
en Química Aplicada, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo # 140, 
Col. San José de los Cerritos, Saltillo, Coahuila. 25294. México. 
2Universidad Tecnológica de Querétaro, Av. Pie de la Cuesta 
2501, Col. Unidad Nacional. Santiago de Querétaro, Querétaro. 
76148, México. 3Departamento de Procesos de Transformación 
de Plásticos, Centro de Investigación en Química Aplicada, 
Blvd. Enrique Reyna Hermosillo # 140, Col. San José de los 
Cerritos, Saltillo, Coahuila. 25294. México. 4Centro Educativo 
e Investigación Tecnológica (CEITMAG). Texcatlipoca 1313, 
Residencial Los Pinos 4to Sector. Saltillo, Coahuila. 25198. 
México. 5Industrializadora Sharyl S de RL de CV. Calle Almendros 
126, Fracc. Rincón de Sayavedra, Saltillo, Coahuila. 25200. 
México

 ■ 13:45 - 14:00 sc.1-O030 antIMIcROBIal 
actIVIty OF POlyesteR/cOPPeR nOn-WOVen 
FaBRIcs
F. Soriano-Corral1. J.E. Hernandez-Bautista2, 
C.A. Ávila-Orta3, J.A. Valdéz-Garza3, G. Negrete-
Vázquez3, P.A. de León-Martínez3, R. Betancourt-
Galindo3, V.J. Cruz-Delgado3, L.F. Cano-Salazar4, S. 
Valdéz-Valdes4, G. Valdés-Valdés5.
1Departamento de Procesos de Transformación de Plásticos, 
Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique 
Reyna Hermosillo # 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo, 
Coahuila. 25294. México. 2Universidad Tecnológica de Querétaro, 
Av. Pie de la Cuesta 2501, Col. Unidad Nacional. Santiago de 
Querétaro, Querétaro. 76148, México. 3Departamento de 
Materiales Avanzados, Centro de Investigación en Química 
Aplicada, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo # 140, Col. San 
José de los Cerritos, Saltillo, Coahuila. 25294. México. 4Centro 
Educativo e Investigación Tecnológica (CEITMAG). Texcatlipoca 
1313, Residencial Los Pinos 4to Sector. Saltillo, Coahuila. 25198. 
México. 5Industrializadora Sharyl S de RL de CV. Calle Almendros 
126, Fracc. Rincón de Sayavedra, Saltillo, Coahuila. 25200. 
México

 ■ 14:00 - 14:15 sc.1-O031 cORe-shell FIBeRs 
Based On Pet and tiO2-ag nanOPaRtIcles 
WIth antIMIcROBIal eFFect
P. A. de León-Martínez1, C.A. Ávila-Orta1, F. 
Soriano-Corral1, V. J. Cruz-Delgado1, P. Gonzales-
Morones1, A. S. Ledezma-Pérez1

1Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique 
Reyna 140, Col. San José de los Cerritos, Saltillo, Coahuila, 25294, 
México.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
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Session: Antibacterial materials
 Å SESSION CHAIR: PHAEDRA SILVA

 ■ 16:00 - 16:15 sc.1-O032 antIMIcROBIal 
actIVIty OF aRteMIsIa aBsInthIuM-Based 
sIlVeR nanOPaRtIcles.
Maria del Pilar Rodríguez-Torres1, Laura Susana 
Acosta-Torres1, Luis Armando Díaz-Torres2,Paloma 
Netzayeli Serrano-Díaz1,1Liliana Argueta-Figueroa1

1Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria (Nanoestructuras 
y biomateriales),Escuela Nacional de Estudios Superiores de 
la Universidad Nacional Autónoma de México unidad León, 
2Laboratorio de Fotocatálisis y Fotosíntesis Artificial, Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C.

 `  16:15 - 16:45 sc.1-O033 Invited talk 
antIBacteRIal cOatIngs FOR BIOMedIcal 
aPPlIcatIOns: layeR-By-layeR POlyMeR 
asseMBly and cell adhesIOn studIes
J. Hernandez-Montelongo1, E. G. Lucchesi2, V. F. 
Nascimento3, I. J. Gonzalez-Bravo4, W. A. Macedo4, 
A. M. Moraes3, M. M. Beppu3, and M. A. Cotta1.
1Departamento de Física Aplicada, Instituto de Física Gleb 
Wataghin, Universidade Estadual de Campinas 13083-859 
Campinas, São Paulo, Brazil. 2Itibanyl Produtos Especiais LTDA 
13240-000 Jarinu, São Paulo, Brazil. 3Faculdade de Engenharia 
Química, Universidade Estadual de Campinas 13083-852 
Campinas, São Paulo, Brazil. 4Departamento de Nanotecnologia, 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 30161-970 
Belo Horizonte, Mina Gerais, Brazil.

 ■ 16:45 - 17:00 sc.1-O034 PReVentIOn 
OF BacteRIal cOlOnIZatIOn By 
suPeRhydROPhOBIc cOatIng In lIQuId 
suRROundIng:BacteRIal BehaVIOuR and the 
assOcIated gene eXPRessIOn
A.Marguier1,2, J.Bardon2, M.Delmée1,2, S.Hajjar-
Garreau1,P.kunemann1, B.Maucourt3, G.Mertz2, 
V.Roucoules1, S.Vuilleumier3, D.Ruch2, L.Ploux1

1CNRS / Institute de Science des Materiaux de Mulhouse 
(UMR7361), UHA-Unistra, France, 2Luxembourg Institute of 
Science and Technology LIST, Luxembourg, 3CNRS/ Laboratory of 
Molecular Genetics (gmgm, UMR7156),UNISTRAT,France

 ■ 17:00 - 17:15 sc.1-O035 eFFect OF the 
staBIlIZIng agent On the PhysIcOcheMIcal 
and antIMIcROBIal PROPeRtIes OF agBR 
nanOPaRtIcles

F. Aguilera-Molina1, E. Beltrán-Partida2, M. 
Guerra-Bálcazar3, L. Álvarez-Contreras4, and N. 
Arjona1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, Subsede Tijuana, Tijuana, B.C., 22444, México. 

2Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de 
Odontología, Campus Mexicali, Mexicali, B.C., 21040, México. 
3División de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Qro., 76010, 
México. 4Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
Unidad Chihuahua, Chihuahua, Chih., 31136, México. E-mail: 
faguilera@cideteq.mx, wvelazquez@cideteq.mx

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sc.1-P001 electROnIc deVIce FOR MeasuRIng, 

eXtRactIng and stORIng In the clOud 
Real-tIMe PaRaMeteRs RePResentIng the 
heaRt Rate.
A. S. García Chacón1, R. A. Pérez López1, S. Chávez 
Cruz1, B. I. Olan Campos1, A. G. Chávez Cruz2.
1Campus Villahermosa, Universidad Mundo Maya, Carr. 
Villahermosa-Buenavista km. 4.5 Col. Miguel Hidalgo, C.P. 86126, 
Villahermosa, Tabasco, México. 2Campus Tabasco, Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Prol. Paseo Usumacinta km 3.5 Fracc. 
El Country, Villahermosa, Tabasco, México. 

 ■ sc.1-P002 PROMOted antIBacteRIal actIVIty 
OF tIO2 nanOtuBes By a dIsInFectIOn 
PROcess
Benjamín Valdez1, Ernesto Beltran1, Mario Curiel1, 
Aldo Moreno2, Alan Escamilla1, Sandra Castillo1, 
Nicolás Serafin1, Omar Morales1

1Insitituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja 
California. 2CICESE, Ensenada, México

 ■ sc.1-P003 antIFOulIng PatteRned hydROgel 
suRFaces. 
C.M. González-Henríquez1, A.M. Vera-Alarcón1, 
D.H. Sagredo-Oyarce1, M.A. Sarabia-Vallejos2, C.A. 
Terraza3 and J. Rodríguez-Hernández4.
1Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, 
Matemáticas y del Medio Ambiente, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, P.O. Box 9845, Correo 21, 7800003, Santiago, 
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Chile. 2Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, 
Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, P.O. Box 306, Correo 22, 7820436, Santiago, Chile. 
3Departamento de Química Orgánica, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, P.O. Box 306, Correo 22, 7820436, Santiago, 
Chile. 4Departamento de Química y Propiedades de Polímeros, 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros – Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (ICTP-CSIC), Juan de la 
Sierva 3, 28006, Madrid, España.

 ■ sc.1-P004 cheMIcal and MechanIcal 
analysIs OF MgO-tiO2 cOatIngs On 
MagnesIuM.
C.-M. Iñiguez Contreras1, A. Márquez-Herrera2, M. 
Zapata-Torres3, E. Hernández-Rodríguez1

1Engineering Department, DICIS, Universidad de Guanajuato, 
Salamanca, Gto., Mexico. 2Departamento de Ingeniería Agrícola, 
DICIVA, Universidad de Guanajuato, Irapuato, Gto., Mexico. 
3Applied Physics Department, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yuc., 
Mexico.

 ■ sc.1-P005 RheOlOgIcal, sOund VelOcIty and 
densIty PROPeRtIes OF gels OF FRuctants 
FROM agaVe teQuIlana WeVeR VaR. aZul
V.V. A. Fernández1, E. Macías2, A. González2, Y. 
Estrada-Girón2, G. Toríz3, F. Carvajal4 and J.F. A. 
Soltero2

1Universidad de Guadalajara, Departamento de Ciencias 
Tecnológicas, Ave. Universidad 115, 47810, Ocotlán, Jal., México. 
2Universidad de Guadalajara, Departamento de Ingeniería 
Química, Boul. M. García-Barragán # 1451, 44430, Guadalajara, 
Jal., México. 3Universidad de Guadalajara, Departamento de 
Celulosa y Papel, Carreterra a Nogales, Kilómetro 15,5 AP 5293, 
45020, Zapopan, Jal., México. 4Universidad de Guadalajara, 
Departamento de Ingenierías, Av. Nuevo Periférico # 555, 45425, 
Tonalá, Jal., México

 ■ sc.1-P006 antIBacteRIal WRInKled 
PatteRns Based On FunctIOnal hydROgel 
thIn FIlMs.
A.M. Vera-Alarcón 1, C.M. González-Henríquez1, 
P. J. Alfaro-Cerda1, D.H. Sagredo-Oyarce1, M.A. 
Sarabia-Vallejos2 and J. Rodríguez-Hernández3.
1Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, 
Matemáticas y del Medio Ambiente, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, P.O. Box 9845, Correo 21, 7800003, Santiago, 
Chile. 2Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, 
Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, P.O. Box 306, Correo 22, 7820436, Santiago, Chile. 
3Departamento de Química y Propiedades de Polímeros, 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros – Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (ICTP-CSIC), Juan de la 
Sierva 3, 28006, Madrid, España.

 ■ sc.1-P007 PhysIcOcheMIcal InVestIgatIOn 
OF cO-dePOsIted Mg and ti OXIdes OntO Mg 
suBstRates.
E. Hernández-Rodríguez1, A. Hernández-Pérez1, R. 
Mis-Fernández2, J.L. Peña2, M. Zapata-Torres3, A. 
Márquez-Herrera4.
1Mechanical Engineering Department, DICIS, University of 
Guanajuato, Salamanca, Gto., Mexico. 2Applied Physics 
Department, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yuc., Mexico. 3Functional 
Materials Laboratory, CICATA-IPN Legaria, Mexico City, Mexico. 

4Agricultural Engineering Department, DICIVA, University of 
Guanajuato, Irapuato, Gto., Mexico.

 ■ sc.1-P008 eFFect OF caRBOn On the 
MIcROstRuctuRe, tRIBOlOgIcal and 
tRIBOcORROsIOn ResIstance OF the 70%ti-
30%Zr BIOMedIcal allOy
M.A. Godinez-Madera1, O. Jiménez-1, M. A. 
González-Albarrán1, E. Rodríguez, M. Flores1

1Centro de Investigación en Materiales, DIP-CUCEI, Universidad 
de Guadalajara, Zapopan Jal., C.P. 45101, México.

 ■ sc.1-P009 sIngle and dOuBle eMulsIOns 
FOR dRug MIcRO-encaPsulatIOn usIng 
MIcROFluIdIc deVIces.
Luis M. Montes-de-Oca, 1 Cindy A. Vela-Monroy, 

2 Abigail C. Olamendi, 3 Gabriel Espinosa, 1 Jorge 
Luis Menchaca2, and MP Barrón-González4.
1Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, 58000 Morelia, Michoacán, México. 
2Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
3Facultad de Químico Farmacobiología Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 58240 Morelia, Michoacán, México. 
4Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

 ■ sc.1-P010 electROcheMIcal PROPIeRtIes 
analysIs OF [al2O3/ZnO]n/316l 
nanOlaMInates In a hanK´s Balanced salt 
sOlutIOn (hBss)
D.M. Osorio 1,2, J. Lopez3, H. Tiznado5, J.C. Caicedo2, 
W. Aperador4, G. Zambrano1

1Thin Film Group, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
2Tribology, Powder Metallurgy and Processing of Solid Waste 
Group, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 3CONACYT-Centro 
de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Apdo. Postal 14, C.P. 22800, Ensenada, 
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B.C. – México. 4Facultad de Ingeniería, Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá, Colombia. 5Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Apdo. Postal 14, C.P. 22800, Ensenada, B.C, México

 ■ sc.1-P011 InFluence OF PaRtIcle 
sIZe On the adsORPtIOn and Release 
OF cePhaleXIn and aMOXIcIllIn 
encaPsulated In hydROtalcIte-lIKe 
cOMPOunds
F. D. Velázquez-Herrera1, M. S. Legnoverde2, G. 
Fetter1, E. I. Basaldella2

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad 
de Ciencias Químicas, Av. San Claudio s/n, 72570, Ciudad 
Universitaria, Puebla, Pue., México., 2Universidad Nacional 
de La Plata – CONICET, Facultad de Ciencias Exactas, Centro 
de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA), 
Calle 47 Nº 257, B1900AJK, La Plata, Argentina.

 ■ sc.1-P012 changes In PhysIcOcheMIcal 
PROPeRtIes OF a tRIBlOcK cOPOlyMeR 
(P103) caused By the InteRactIOn WIth 
BOVIne seRuM alBuMIn
Velasco Rodríguez1, L. C. Rosales Rivera1, E. R. 
Larios Duran1, G. Landázuri Gómez, E. B. Figueroa 
Ochoa1, V.V.A. Fernández2, and J. F. A. Soltero 
Martinez1.
1Departamento de Ingeniería Química, Universidad de 
Guadalajara, Blvd. M. García Barragán #1451, Guadalajara, 
Jalisco, C.P. 44430, MÉXICO. Departamento de Ciencias 
Tecnológicas, 2Universidad de Guadalajara, Av. Universidad 
#1115, 47810, Ocotlán, Jal., México.

 ■ sc.1-P013 cOPPeR cOntaInIng 
hydROtalcItes WIth hIgh BacteRIcIdal 
actIVIty MateRIals
F. D. Velázquez-Herrera1, D. Frías-Vázquez1, M. 
Lobo-Sánchez1, G. Fetter1, A. Sampieri2
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de 
Ciencias Químicas. Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio. Ciudad 
Universitaria, C.P. 72570 Puebla, PUE, Mexico. 2Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería 
Química. Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio. Ciudad Universitaria, 
C.P. 72570 Puebla, PUE, Mexico.

 ■ sc.1-P014 ORganIc thIn FIlMs 
chaRacteRIZatIOn usIng suRFace 
PlasMOn ResOnance and the aBelÈs-
BReWsteR MethOd
Y.M. Espinosa-Sánchez1, D. Luna-Moreno1, M. 
Rodríguez-Delgado2

1 Centro de Investigaciones en Óptica A. C., A. P. 1-948, León, 
Gto. 37150, México. 2Laboratorio de Nanotecnología Ambiental, 
Centro del Agua para América Latina y el Caribe, Tecnológico de 
Monterrey, Monterrey, Nuevo León 64849, México.

 ■ sc.1-P015 FaBRIcatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF a PhOtOchROMIc, 
PIeZOelectRIc and POlyMeRIc sKIn Patch 
as an ultRaVIOlet (uV) RadIatIOn and 
teMPeRatuRe sensOR.
Grissel Rodríguez-Roldán1,Ernesto Suaste-Gómez1

1Center for Research and Advanced Studies of the National 
Polytechnic Institute

 ■  sc.1-P016 eValuatIOn OF tItanIuM dental 
IMPlants WIth a BIOactIVe suRFace 
tReatMent: hIstOlOgIcal cOMPaRatIVe 
study usIng a MInIPIg MOdel
Lynda López-Sosa1, B. Beltran-Salinas1, Geo R. 
Contreras-Hernandez2, Mario Guzmán-García3, 
M.A.L. Hernandez-Rodriguez1

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Av. Universidad S/N, San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León 66450, México, 2Mageotec S.A de C.V, 
Monterrey Nuevo León 64349, México, 3Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Francisco Villa S/N Col. Ex Hacienda El Canadá, Escobedo, 
Nuevo León 66050, México. 

 ■ sc.1-P017 study OF suscePtIBIlIty tO 
cORROsIOn OF Pla-Pcl-ha cOMPOsItes In 
hanKs sOlutIOn
G. Carbajal de la Torre1, A.B. Martínez-Valencia1, 
A. Sánchez-Castillo1, M. Villagomez-Galindo1, M.A. 
Espinosa-Medina1.
1Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México. C.P. 
58000.

 ■ sc.1-P018 deVelOPMent and 
chaRacteRIZatIOn OF hydROgelatInOus 
FIlMs WIth sIlK FIBROIn and eXtRact OF 
calendula OFFIcInalIs
F. Batain1, M. V. Chaud1, M. A. Rebelo1, T. F. 
Alves1, V. A. Amaral1, D. A. Baldo1, A. F. Jozala1, N. 
Aranha1, L.C. Lopes1

1Post-Graduate Program in Pharmaceutical Sciences, University 
of Sorocaba (UNISO), Sorocaba, SP- Brazil.
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 ■ sc.1-P019 BIOMIMetIc suRFace MOdIFIcatIOn 
OF PeeK BOne IMPlant MateRIals
Jennifer knaus1, Liangfei Tian2, Helmut Cölfen1

1University of Konstanz, Universitätsstraße 10, D-78457 Konstanz, 
2University of Bristol, Cantocks Close, Clifton, Bristol BS8 1TS, 
United Kingdom

 ■ sc.1-P020 synthesIs OF hydROXyaPatIte-
au MIcROstRuctuRes FOR POtentIal 
aPPlIcatIOn In dRug delIVeRy
G. Amor1, A. Vázquez1, B. kharissov1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. Facultad de 
Ciencias Químicas. Av. Pedro de Alba S/N Cd. Universitaria, San 
Nicolás de los Garza, C. P. 66450, Nuevo León, México

 ■ sc.1-P021 MechanIcal ResIstance OF 
PORcelaIn Fused tO cocr dental cROWns
D. Contreras1, S. Belmares2, A. Contreras-Hdz2, G.C. 
Hdz, Y. Bedolla-Gil1
1GEODENT S.A. de C.V. Monterrey, N. L. México. 2Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Av. Universidad S/N Ciudad universitaria, CP 66450, 
San Nicolás de los Garza, N. L. México. 

 ■ sc.1-P022 gReen synthesIs OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles usIng Mentha spicata leaF 
eXtRact and theIR antIFungal actIVIty
C. Puente1, P. Morales2, M. Ramírez2, I. López1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales I, Av. Universidad, 
Cd. Universitaria 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
Mexico., 2Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad 
de Ciencias Químicas, Laboratorio de Ingeniería Genética 
y Genómica, Guerrero y Progreso s/n Col. Treviño 64570, 
Monterrey, Nuevo León, Mexico.

 ■ sc.1-P023 gReen synthesIs OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles usIng Petroselinum crispum 
leaF eXtRact and theIR antIBacteRIal 
actIVIty
S. Pérez1, P. Morales2, M. Ramírez2, I. López1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales I, Av. Universidad, 
Cd. Universitaria 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
Mexico, 2Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad 
de Ciencias Químicas, Laboratorio de Ingeniería Genética 
y Genómica, Guerrero y Progreso s/n Col. Treviño 64570, 
Monterrey, Nuevo León, Mexico.

 ■ sc.1-P024 X-Ray POWdeR dIFFRactIOn 
data, chaRacteRIZatIOn, study OF the 
cRystallIZatIOn OF MIRaBegROn In 
dIFFeRent sOlVents
Angie P. Tamayo Carreño1, Jose H. Quintana 
Mendoza1, Robert A. Toro Hernández 1 and J. A. 
Henao1

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela 
de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Carrera 27, Calle 9 Ciudadela Universitaria. 
Bucaramanga, Colombia

 ■ sc.1-P025 Meshes FOR PeRIOdOntal tIssue 
RegeneRatIOn By FORcesPInnIng technIQue
A. O. González-Cruz1, A. Rodríguez-García1, W. 
Ortega-Lara2

1Instituto de Biotecnología. Facultad de Ciencias Biológicas, 
UANL, Ave. Pedro del alba s/n. San Nicolás de los Garza, N. L., 
66450, México. 2Tecnológico de Monterrey, Ave. Eugenio Garza 
Sada #2501 Sur, Monterrey, N. L., 64849, México.

 ■ sc.1-P026 a study OF the use OF POROus 
sIlIcOn PaRtIcles In a lOng-teRM IMMune 
ResPOnse agaInst a PePtIde VaccIne 
taRgetIng Rage RecePtOR
Gabriela Navarro-Tovar1, Alejandra Wong-Arce 
1,3, Denisse Rocha-García2,3, Gabriela Palestino2,3, 
Sergio Rosales-Mendoza1,3

1Laboratorio de Biofarmacéuticos Recombinantes y 2Laboratorio 
de Biopolímeros y Nanoestructuras, Facultad de Ciencias 
Químicas. 3Sección de Biotecnología, Centro de Investigación de 
Ciencias de la Salud y Biomedicina. Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava 6, SLP, 78210, México.

 ■ sc.1-P027 gReen synthesIs OF 
hIdROXyaPatIte By sOlVOtheRMal MethOd 
WIth BIOtechnOlOgIcal POtencIal OF 
agROIndustRIal ResIdues. eggshell, agaVe 
Waste and cItRIcs
H. Verástegui-Domínguez1, J. I. Mata-Morales1, 
A. A. Zaldivar-Cadena2, R.M. Estrada-Martínez1, 
Víctor Castaño Meneses3, N.Elizondo-Villarreal1
1Department of Physics, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, San Nicolás de los Garza, N. L., CP 66455, México. 2Civil 
Engineering Faculty, Universidad Autónoma de Nuevo León, San 
Nicolás de los Garza, N. L., CP 66455, México. 3Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Boulevard Juriquilla 3001, Querétaro 76230, México.
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 ■ sc.1-P028 nanO-hydROtalcItes/
hydROXyaPatIte cOMPOsItes: synthesIs 
and BacteRIcIdal actIVIty
Verónica Segura-Pérez1, Diego Frías-Vazquez1, 
Marta Lobo-Sánchez1, Geolar Fetter1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de 
Ciencias Químicas, Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio, 72570 Puebla, 
PUE, México.

 ■ sc.1-P029 POlyacRylaMId hydROgels / 
cellulOse acetate and Its aPPlIcatIOn as 
aRtIFIceal tIssue In Rats
Muñoz-García R. O1.,Cruz-Barba E.2, Martínez-
Ruvalcaba A.2, Sánchez-Díaz J. C.2

1Departamento de Química, 2Departamento de Ingeniería 
Química Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
Universidad de Guadalajara Blvd. M. García Barragán # 1451, 
Guadalajara, Jal. México C. P.44430

 ■ sc.1-P030 sPRayed layeR By layeR 
dePOsItIOn OF hyBRId chItOsan/gRaPhene 
OXIde nanOcOMPOsItes FOR cell 
PROlIFeRatIOn and VIaBIlIty
Yunnuen Zepeda-Cortés1, Armando D. Martínez-
Iniesta2, Reina A. Mauricio-Sánchez2, Luis F. 
Padilla-Vaca3, Gabriel Luna-Bárcenas2, Jorge L. 
Menchaca-Arredondo4, Beatriz L. España-Sánchez2

1Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Av. Pie de 
la Cuesta 2501, Unidad Nacional, Santiago de Querétaro, 
Querétaro. México C.P. 76148. 2CINVESTAV Unidad Querétaro, 
Libramiento Norponiente #2000, Fracc. Real de Juriquilla, 
Querétaro, Querétaro. México C.P. 76230. 3Departamento de 
Biología, División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de 
Guanajuato. Noria Alta s/n Guanajuato, Guanajuato. México C.P. 
36050. 4Centro de Investigación en Ciencias Físico Matemáticas 
(CICFIM), Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Universidad 
Autónoma de Nuevo León Av. Universidad s/n San Nicolas de los 
Garza, Nuevo León. México C.P. 66455

 ■ sc.1-P031 cyclIc VeRsus IsOtheRMal 
OXIdatIOn On ti-6al-4V cORROsIOn 
ResIstance
Carolina Aurélia Ribeiro1, Alysson Helton Santos 
Bueno1, Artur Mariano de Sousa Malafaia1

1Universidade Federal de São João Del Rei

 ■ sc.1-P032 FIBROBlast cell ResPOnse On the 
tI6al4V allOy heat-tReatedMercedes Paulina 
Chávez-Díaz1, 2, María Lorenza Escudero-Rincón2, 
Elsa Miriam Arce-Estrada1, Román Cabrera-Sierra3, 

1 Departamento de Ingeniería Metalurgia y Materiales, Instituto 
Politécnico Nacional (ESIQIE-IPN), UPALM Zacatenco, Ciudad 
de México 07738, México. 2 Departamento de Ingeniería 
de Superficies, Corrosión y Durabilidad, Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC), Madrid 28040, 
España. 3 Departamento de Ingeniería Química Industrial, 
Instituto Politécnico Nacional (ESIQIE-IPN), UPALM Zacatenco, 
Ciudad de México 07738, México. Correspondence: Román 
Cabrera Sierra, Ph.D., E-mail: roma_ipn@yahoo.com

 ■ sc.1-P033 BIOlOgIcal and MechanIcal 
PROPeRtIes eValuatIOn OF glass IOnOMeR 
ceMent added WIth QuateRnaRy aMMOnIuM 
cOMPOunds and sIlVeR nanOPaRtIcles.
S Munguía-Moreno1, NV Zavala-Alonso1, N Patiño-
Marín1, C Cabral-Romero2, GA Martínez-Castañón1.
1Doctorate Program in Dental Science, Faculty of Dentistry, 
Autonomous University of San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel 
Nava No. 2 Zona Universitaria, CP 78290, San Luis Potosí, S.L.P, 
México. 2Faculty of Dentistry, Autonomous University of Nuevo 
León, Dr. Eduardo Aguirre Pequeño Sn, Mitras Centro, CP 64460, 
Monterrey, N.L., México.

 ■ sc.1-P034 InFluence OF teMPeRatuRe On 
the sInteRIng and In-VItRO BehaVIOR OF 
hydROXyaPatIte/BIOglass cOMPOsItes: an 
eXPeRIMental study usIng doe
J.A. Rincón-López1, J.A. Hermann-Muñoz1, A.L. 
Giraldo-Betancur2, R. Ramirez-Bon1, J.M. Alvarado-
Orozco3, J. Muñoz-Saldaña1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Querétaro, Libramiento Norponiente #2000, Querétaro, 
Qro., C.P. 76230, México, 2CONACyT-Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Querétaro, Libramiento 
Norponiente #2000 Querétaro, Qro. C.P. 76230, México, 3Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Av. Playa Pie de la Cuesta 
No. 702, Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro., C.P. 76125, 
México.

 ■ sc.1-P035 KetOROlac-tROMethaMIne 
cOntaIned In sBa-15 hOst as a dRug 
Release systeM
Jorgelina Cussa1, Antonela M. Prados1, Juliana 
M. Juárez1, Marcos B. Gómez Costa1 and Oscar A. 
Anunziata1.
1NANOTEC (Centro de Investigación en Nanociencia y 
Nanotecnologia)Maestro López esq. Cruz Roja Argentina (Ciudad 
Universitaria), Córdoba, Córdoba, Argentina. E-mail: jcussa@frc.
utn.edu.ar
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 ■ sc.1-P036 tunaBle cuBIc MesOPOuROs 
sIlIca (P-127) nanOPaRtIcle: Release study 
OF IndOle-3-caRBInOle FOR antItuMOR 
theRaPy
Victor Braga1, Marcelo Henrique Sousa1,Jorlândio 
Felix1, Juliano Alexandre Chaker1 

1Universidade de Brasília

ROOM: tuluM B JW hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Drug Delivery
 Å SESSION CHAIR: MARISSA BEPPU

 ■ 09:00 - 09:15 sc.1-O036 deVelOPMent 
OF nanOstRuctuRed POlyMeR tO 
ManuFactuRe cRanIal IMPlants By sPIF 
PROcess
Ing. Sandra Lorena Clavijo Chaparro1, Msc. Luis 
Marcelo Lozano1, PhD. Jackeline Iturbe Ek2, PhD. 
Alex Elías Zúñiga3

1Master Student, nanotechnology for devices design, Tecnológico 
de Monterrey. 1Doctoral student, nanotechnology for devices de-
sign, Tecnológico de Monterrey. 2Researcher, nanotechnology 
for devices design, Tecnológico de Monterrey. 3Research group 
leader: Nanotechnology for devices design, Tecnológico de 
Monterrey.

 ` 09:15 - 09:45 sc.1-O037 Invited talk a neW 
aPPROach tO RatIOnal VaccIne desIgn, 
ManuFactuRe and delIVeRy
JD Hayball1
1University of South Australia

 ■ 09:45 - 10:00 sc.1-O038 chItOsan/MIMOsa 
tenuIFlORa caPsules eFFects In Mda-
MB-231 canceR cells
S.A. Martel-Estrada1, C.L. Vargas-Requena2, 
E. Santos-Rodríguez3, D.A. Salazar-Vázquez2, 
k.A. Legarreta-Arias2, C.A. Martínez-Pérez4, L. 
Rivera-Rios4

1Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad Autónoma 
de Cd. Juárez, Av. Del Charro 450 Norte. Col. Universidad, C.P: 
32310, Cd. Juárez, Chihuahua, México. 2Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Henri 
Dunant 4016, Zona Pronaf. Cd. Juárez, Chihuahua, México, C.P. 
32310. 3ICTP Meso-American Centre for Theoretical Physics 

(ICTP-MCTP) Universidad Autónoma de Chiapas, Ciudad 
Universitaria, Carretera Zapata Km. 4, Real del Bosque (Terán), 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29040. 4Instituto de Ingeniería y 
Tecnología, Universidad Autónoma de Cd. Juárez, Av. Del Charro 
450 Norte, Col. Universidad, C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, 
México.

 ■ 10:00 - 10:15 sc.1-O039 electROsPun Pla 
FIBeRs FOR the cOntROlled Release OF 
cuRcuMIn
Gabriela León1, Mayeli Estrada2, Efrén Muñoz1, J. 
Morales-Corona2, R. Olayo2

1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Avenida Central del Norte 39-115, Tunja-Boyacá, Colombia, 
2Departamento de Física, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, CP 
09340, CDMX, México

 ■ 10:15 - 10:30 sc.1-O040 Release PROFIle 
OF caFFeIne cOntaIned In POlylactIc 
acId (Pla) scaFFOlds OBtaIned By 
electROsPInnIng
Roberto C. Martínez-Hernández1, G. M. Estrada-
Villegas1, Juan Morales-Corona1 and Roberto 
Olayo1

1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, CP 09340 
Ciudad de México, México.

 ■ 10:30 - 10:45 sc.1-O041 sIlK FIBROIn 
MeMBRane desIgn FOR dRug delIVeRy
José Armando Bertolini1, L. S. dos Reis1, Mariana 
Agostini de Moraes1

1Department of Chemical Engineering, Federal University of Sao 
Paulo, Sao Paulo, Brazil

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Ceramics, Alloys or 
Metals

 Å SESSION CHAIR: SANDRA E. RODIL

 ■ 12:30 - 12:45 sc.1-O042 synthesIs, 
chaRacteRIZatIOn and In-VItRO study 
OF synthetIc and BOVIne-deRIVed 
hydROXyaPatIte ceRaMIcs: a cOMPaRIsOn
J.A. Rincón-López1, J.A. Hermann-Muñoz1, A.L. 
Giraldo-Betancur2, A. De Vizcaya-Ruiz3, J.M. 
Alvarado-Orozco4, J. Muñoz-Saldaña1
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1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad 
Querétaro, Querétaro, Qro., México libramiento norponiente 
#2000 C.P. 76230, México. 2CONACyT-Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Querétaro, Querétaro, 
Qro., México libramiento norponiente #2000 C.P. 76230, 
México. 3Departamento de Toxicologia, Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Zacatenco, Av. Instituto 
Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, delegación 
Gustavo A. Madero, México D.F, C. P. 07360, México. 4Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial, Av. Playa Pie de la Cuesta No. 
702, Desarrollo San Pablo, Querétaro, C.P. 76125, México.

 ■ 12:45 - 13:00 sc.1-O043 analysIs OF the 
eFFect OF POROsIty On the cytOtOXIcIty OF 
tItanIuM cellulaR MateRIals
Paula Isabel Muñiz-Garcia1, Mitzy Alitacumi 
Linares-Escobar1, Jose Oliveros-Garcia1, Nathyely 
Marisol León-Lugo1

1ESIME Zacatenco Instituto Politécnico Nacional, Unidad 
Profesional Adolfo López Mateos, Av. Luis Enrique Erro s/n, 
Edificio 1, col. Lindavista C.P. 07738 Ciudad de México, México.

 ■ 13:00 - 13:15 sc.1-O044 eXPeRIMental 
BIOMIMetIc ReMIneRalIZIng dental 
BleachIng: VaRIaBles that aFFect 
hOMOgeneIty
Ingrid Giovanna Suárez Fajardo1, Andrés Mauricio 
Castillo Robles2, Edgar Delgado-Mejía3, Carolina 
Torres-Rodríguez4

1Student of Master of Dentistry. Faculty of Dentistry. Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá, 2PhD, M.Sc., Computer 
and systems engineering. Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá 3MSc., Associate Professor, Chemistry Department, 
Faculty of Sciences. Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá 4PhD, DDS Associate Professor, Oral Health Department, 
Faculty of Dentistry. Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá 

 ■ 13:15 - 13:30 sc.1-O045 dO calcIuM 
PhOsPhates gROW On a caRBOnate 
nucleatIng MeMBRane?
A C Torres-Mansilla1, E Delgado-Mejía2

1Master Student, Faculty of Dentistry, Universidad Nacional de 
Colombia, Professor, Department of Chemistry, Universidad 
Nacional de Colombia

 ■ 13:30 - 13:45 sc.1-O046 deVelOPMent OF 
BIMOdal-gRaIned tI FOaMs FOR BIOMedIcal 
aPPlIcatIOns and the study OF theIR 
stRuctuRal PROPeRtIes
Sheila Lascano Farak1a, Alejandro Pacheco 
Sanjuan1a, Ignacio Gonzalez Gómez1a, Claudio 
Aguilar Ramirez1b, Jon Etxeberria2, Francisco Gotor 
Martínez3, María Jesús Sayagués De Vega3 
1Universidad Técnica Federico Santa María, Casilla 110-V, 
Valparaíso, Chile a)Depto. de Ingeniería Mecánica, bDeparta-
mento de Ingeniería Metalúrgica y de los Materiales, 2CEIT, 
20018 Donostia-San Sebastián, Spain, 3Instituto de Ciencia de 
Materiales de Sevilla, Centro Mixto CSIC-US, 41092 Sevilla, Spain

 ■ 13:45 - 14:00 sc.1-O047 BIO-cOMPleX 
OF PROteIn and IOn adsORPted tO 
nanOPaRtIcles cOuld PRedIct 
InteRnalIZatIOn In huMan deRMal sKIn 
cells
S. Gemini-Piperni1,6, P. L. Sanches2, W. Souza3,6, 
André Linhares Rossi1, L.A. Rocha4,6, R. Borojevic5, 
M. Granjeiro3, M. Benchimol2, A. R. Ribeiro2,3,6

1Applied Physics Department, Brazilian Center for Physics 
Research-CBPF Rio de Janeiro, Brazil, 2Postgraduate Program 
in Translational Biomedicine, University of Grande Rio, Duque 
de Caxias, Brazil, 3Directory of Life Sciences Applied Metrology, 
National Institute of Metrology Quality and Technology, Rio de 
Janeiro, Brazil, 4Physics Department, University Estadual Paulista, 
Bauru, Brazil, 5Center of Regenerative Medicine, Faculty of 
Medicine-FASE, Petrópolis, Brazil, 6Brazilian Branch of Institute 
of Biomaterials, Tribocorrosion and Nanomedicine (IBTN/Br)

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk
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Symposium C.2
BioMedical applications of 
nanoparticles
Vincent Rotello / University of Massachusetts
Mildred Quintana / Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Luis Liz Marzán / CIC biomaGUNE
Andrés Hernández Arana / Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa 

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sc.2-P001 FORMatIOn OF hydROXyaPatIte–
FeRRIte cOMPOsIte nanOPOWdeR 
duRIng MechanOsynthesIs and 
MechanOactIVatIOn
I. Mendoza Torres1, M. Vlasova1, A. Fedotov2, P. 
A. Marquez Aguilar1

1Center of Investigation in Engineering and Aplied Sciences 
of the University of the State of Morelos (CIICAp-UAEM), Av. 
Universidad, 1001 Cuernavaca Morelos, Mexico. 2A.A. Baikov 
Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy 
of Sciences, Leninsky prospect. 49, 119991 Moscow, Rusia.

 ■ sc.2-P002 InteRactIOns OF actIn netWORKs 
WIth BIOlOgIcal MeMBRanes
María Gabriela Yolanda Ángeles Robles1, Said 
Eduardo Aranda Espinoza1

1Universidad Autónoma de San Luis Potosí

 ■  sc.2-P003 chaRacteRIZatIOn OF the 
dynaMIcs OF BIOFluIds FlOWIng InsIde 
VIBRatIng nanOtuBes
U. Torres Herrera1, E. Corvera Poiré1

1Departamento de Física y Química Teórica, Facultad de 
Química, UNAM Circuito Escolar S/N, Ciudad Universitaria 
Ciudad de México 04510 MEXICO

 ■ sc.2-P004 On the stRategy tO synthesIZe 
an antIMIcROBIal nanOcOMPOsIte FOR 
BIOMedIcal aPPlIcatIOns
Verónica Campos1,C. Eduardo García-
García2,Facundo Ruiz1

1Prosthodontics Laboratoy, Faculty of Stomatology, 2Materials 
Characterization Laboratory, Faculty of Science,Universidad 
Autonoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., CP. 78000, 
Mexico 

 ■ sc.2-P005 MIcROORganIsM MIgRatIOn By 
theRMal gRadIents
Daniel Aradillas1, Said Aranda-Espinosa1, Mildred 
Quintana1

1Physics Institute of Autonomous University of San Luis Potosi, 
Av. Manuel Nava #6, C.P. 78290 San Luis Potosí, S.L.P. México

 ■ sc.2-P006 antI-canceR actIVIty OF 
dendRIMeRs cOnJugates OF IBuPROFen
Marcos Martínez-García1

, Luis D. Pedro-
Hernández1, Elena Martínez-klimova2, Sandra 
Cortez-Maya1, Sonia Mendoza-Cardozo1, Teresa 
Ramírez-Ápan1.
1 Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, Coyoacán, C.P. 
04510, México D.F., México. Tel.: +52 5622 44 51; fax: +52 
56162203. 2Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, 
Coyoacán, C.P. 04510, México D.F., México.

 ■ sc.2-P007 eValuatIOn OF the cytOtOXIcIty 
OF cOBalt FeRRIte nanOPaRtIcles WIth 
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dIFFeRent stOIchIOMetRIc PROPORtIOns OF 
Fe+2/co+2 FOR aPPlIcatIOn In hyPeRtheRMIa
D. I. Máynez1, L. E. Valencia1, I. Olivas1, P. E. 
García1, and C. Chapa1

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ingeniería 
y Tecnología. Ave. del Charro 601 nte. CP 32310. Cd. Juárez, Chih. 
México

 ■ sc.2-P008 antIcanceR actIVIty OF 
ResORcInaRene-PaMaM-dendRIMeRs 
cOnJugates OF FlutaMIde
Elena Martínez-klimova2, Luis D. Pedro-
Hernández1, Mark E. Martínez-klimov1, Sandra 
Cortez-Maya1, Ana C. Vargas-Medina1, Teresa 
Ramírez-Ápan1, Marcos Martínez-García1.

 ■ sc.2-P009 hIghly PRecIse sIlVeR-Plated sBs 
nanOWeB-tyPe dRy electROde FOR VItal 
sIgnal MOnItORIng
R. M. Shamin1, M. k. Yoo1, Y. J. Ahn1, k. J. kim1, H. 
kim1, Y. J. Jeong2, T. I. Oh2, E. J. Woo2

1Department of Advanced Materials Engineering for Information 
& Electronics, Kyung Hee University, Yongin, Gyeonggido 17104, 
South Korea, 2Department of Biomedical Engineering, School of 
Medicine, Kyung Hee University, Seoul, Korea

 ■ sc.2-P010 PRePaRatIOn OF Peg-cOated 
MagnetIte nanOPaRtIcles VIa nOnIOnIc 
suRFactant PROcess
A. Escareño1, T. F. Galván1, C. Chapa1, and P. E. 
García1

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ingeniería 
y Tecnología. Ave. del Charro 601 nte. CP 32310. Cd. Juárez, Chih. 
México

 ■ sc.2-P011 chItOsan nanOPaRtIcles FOR 
Il-12 gene delIVeRy tO ceRVIcal canceR 
tReatMent
V.H. Bermúdez-Morales,1 A. Morales-Ortega,1M. 
Chávez-Castillo,1 Geny Fierros Zarate,1 Eva 
Hernández Márquez1

1CISEI-National Institute of Public Health, México

 ■ sc.2-P012 l5178y suBlInes: a RaMan 
sPectROscOPy study On theIR cROss-
sensItIVItIes usIng thIOl caPPed Qds
Elisa Cepeda-Pérez1, Tzarara López-Luke1, Valeria 
Piazza1, Iris Aguilar-Hernández2, Nancy Ornelas-
Soto2, Diana Cárdenas2 Chávez Alejandra Londoño3, 
Arturo Ponce3 and Elder de la Rosa1.

1Centro de Investigaciones en Óptica, León, Gto, 37150, México. 
2Laboratorio de Nanotecnología Ambiental, Centro del Agua para 
América Latina y el Caribe, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, 
México. 3Department of Physics and Astronomy, University of 
Texas at San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio TX, 78249, 
USA

 ■ sc.2-P013 layeRed dOuBle hydROXIdes 
cOntaInIng MagnesIuM and aluMInuM 
catIOns
A. A. Viruete González1. G.G. Carbajal Arízaga2

1Maestría en Ciencias en Química, Universidad de Guadalajara, 
2Departamento de Química, Universidad de Guadalajara.

 ■ sc.2-P014 suRFace enhanced RaMan 
sPectROscOPy assIsted By gOld nanOROds 
In the MOnItORIng OF the cOncentRatIOn 
OF hydROQuInOne tReatMents In huMan 
sKIn
Rodrigo Cabrera-Alonso1, Edgar Guevara1, Miguel 
G. Ramírez-Elías2 and Francisco J. González1

1Center for the Investigation and Application of Science and 
Technology, Autonomous University of San Luis Potosi, Av. Sierra 
Leona 550, San Luis Potosi 78210, Mexico. 2Science Faculty, 
Autonomous University of San Luis Potosi, Av. Dr. Salvador Nava 
Mtz. s/n, Zona Universitaria, San Luis Potosi 78290, Mexico.

 ■ sc.2-P015 antIFungal eValuatIOn OF tiO2 
nanOPaRtIcles agaInst FungI that cause 
BIOdeteRIORatIOn In antIQues BOOKs 
D. Castillo Hernández1,J. Reyes Díaz2,J. L. Herrera-
Pérez1,E. O. López-Villegas3,O. Secundino 
Sánchez1,J. F. Sánchez Ramírez2

1Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Tecnología Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional,2Centro 
de Investigación en Biotecnología Aplica, Tlaxcala, Instituto 
Politécnico Nacional,3Laboratorio de Microbiología Sanitaria, 
Escuela Nacional en Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional.

 ■ sc.2-P016 gRaPhene OXIde-agaROse 
hydROgel as a scaFFOld FOR OsteOBlast 
cells
A. I. Muñoz-Ruiz1, C. J. Castorena A1., D. M. 
Escobar-García1, A. J. Pozos-Guillen1, H. Flores1

1Doctorado Institutional en Ingeniería y Ciencia de Materiales, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P., México, 
C.P. 78290. 1Laboratorio de Ciencias Básicas, Facultad de 
Estomatología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, S.L.P., México, C.P. 78290.
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 ■ sc.2-P017 use OF sIlVeR nanOPaRtIcles 
synthesIZed WIth an eXtRact OF RuMeX 
hyMenOsePalus as a stRategy tO cOMBat 
eaRly death syndROMe (eMs) In cultIVated 
shRIMP
J. Alvarez-Cirerol1, R. A. Íñiguez-Palomares2, 
M. A. López-Torres1, E. Rodríguez León2, H. H. 
Lara-Villegas3, S. Vergara-Peréz3, M. J. Arellano-
Jimenez3, Maricela Ramírez-Saldaña4, E. Larios-
Rodríguez5, C. Rodríguez-Beas2, M. J. Yacamán3

1Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de la Universidad de Sonora, Blvd. Rosales s/n. Centro, CP: 
83110, Hermosillo, Sonora, México. 2Departamento de 
Física, Universidad de Sonora, Blvd. Rosales s/n. Centro, CP: 
83110, Hermosillo, Sonora, México. 3Department of Physics 
and Astronomy, The University of Texas at San Antonio, 
One UTSA Circle, San Antonio TX 78249, USA 4Cátedra 
Conacyt Departamento de Física, Universidad de Sonora, 
Blvd. Rosales s/n. Centro, CP: 83110, Hermosillo, Sonora, 
México. 5Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, 
Universidad de Sonora, Blvd. Rosales s/n. Centro, CP: 83110, 
Hermosillo, Sonora, México.

 ■ sc.2-P018 antIMIcROBIal actIVIty OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles On POlycaPROlactOne 
FIBeRs agaInst gRaM-POsItIVe and 
negatIVe BacteRIa
Jose Hafid Roque-Ruiz1, Alejandro Donohué 
Cornejo1, Juan Carlos Cuevas González1, León 
Francisco Espinosa-Cristóbal1, and Simón 
Yobanny Reyes-López1 
1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

 ■ sc.2-P019 undeRstandIng caRBOn 
nanOtuBes InteRactIOn WIth MOdel 
MeMBRanes Made OF lIPId MIXtuRes
Carlos A. Moreno Aguilar1, Verónica Pérez Luna1, 
Mildred Quintana Ruiz1 and Said E. Aranda 
Espinoza1. 
1Instituto de Física “Manuel Sándoval Vallarta”, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

 ■ sc.2-P020 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF nIcKel FeRRItes By an OPtIMIZed 
synthesIs Based On the theRMal 
decOMPOsItIOn MethOd FOR BIOMedIcal 
aPPlIcatIOns
Tomás Hernández1, Luis Ernesto Padilla1, Itziar 
Galarreta2, Oihane Arriortua3, Xabier Lasheras3, 
Maite Insausti2.

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, Laboratorio de Materiales 1, Ciudad Universitaria, 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León C.P. 66451, México. 

2Departamento de Química Inorgánica, Universidad del 
País Vasco, UPV/EHU, P.O. Box 644, E-48080 Bilbao, Spain. 3 
BCMaterials, Basque Center for Materials, Applications and 
Nanostructures, 48160, Derio, Spain.

 ■ sc.2-P021 seRs sPectROscOPy studIes OF 
genOMIc dna In InteRactIOn WIth gOld and 
sIlVeR nanOPaRtIcles thROugh lOcalIZed 
PlasMOn
María Fernanda Vargas Charry1, Ricardo Eulises 
Báez Cruz1 and Carlos Vargas Hernández1

1Universidad Nacional de Colombia

 ■ sc.2-P022 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF gOld nanOPaRtIcles FunctIOnalIZed 
WIth BOVIne seRuM alBuMIn FOR 
BIOMedIcal aPPlIcatIOns
Clara de la Luz Carreón-Alvarez3,Felipe de Jesús 
Herrera Ponce1,José Luis Sánchez-García1,2,Rubén 
López-Revilla3,José Luis Rodríguez-López1,

1Advanced Materials Department Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, A.C. San Luis Potosí, 
México. 2Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México3Molecular Biology 
Department, Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C. San Luis Potosí, México.

 ■  sc.2-P023 desIgn, synthesIs, and 
FunctIOnalIZatIOn OF tiO2-ZnPc 
cORe-shells nanOstRuctuRes FOR 
PhOtOdynaMIc theRaPy
Uribe-Robles1,2, A.A. Martínez-1,2,E. E. Ortiz Islas 3
1Materials Science and Engineering Program, University 
of California, Riverside, 2College of Engineering Center for 
Environmental Research and Technology, University of 
California, Riverside 3Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía

 ■ sc.2-P024 eValuatIOn OF the InFluence 
OF the IncORPORatIOn OF sIlVeR 
nanOPaRtIcles, OBtaIned By gReen 
synthesIs, On the PROPeRtIes OF FIBROIn 
hydROgelatIn FIlMs
F. Batain1, C. A. Santos1, M. V. Chaud1, V. A. 
Amaral1, M. A. Rebelo1, D. A. Baldo1, T. F. Alves1, 
A. F. Jozala1, N. Aranha1, L.C. Lopes1
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1Post-Graduate Program in Pharmaceutical Sciences, University 
of Sorocaba (UNISO), Sorocaba, SP- Brazil.

 ■ sc.2-P025 InFluence OF teMPeRatuRe In 
hydROXIaPatIte eXtRacted FROM PIg BOne
Paola Andrea Forero Sossa1.Daniela Garces Lopez1. 
Elisabeth Restrepo Parra1. Belarmino Segura 
Giraldo2. Francy Nelly Jimenez Garcia2

1Universidad Nacional de Colombia. 2Universidad Autónoma de 
Manizales

 ■ sc.2-P026 synthesIs OF cOllOIdally 
staBle WateR dIsPeRsIBle nayF4:yb,er 
uPcOnVeRtIng nanOPaRtIcles FOR 
BIOMedIcal aPPlIcatIOns
G. Ramírez-García1, I. Tuxpan-Ruedas1, T. López-
Luke1, E. de la Rosa-Cruz1

1Centro de Investigaciones en Óptica. 115, Lomas del Bosque; 
Lomas del Campestre. 37150, León, Guanajuato, México.

 ■ sc.2-P027 theRMOResPOnsIVe hyBRId sIlIca-
Oeg nanOgels FOR dRug delIVeRy
M. A. Macchione1, C. Biglione1, P. Botella2 and M. 
Strumia1

1LAMAP. Departamento de Química Orgánica, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la 
Torre y Medina Allende, X5000HUA Córdoba, Argentina. 2Instituto 
de Tecnología Química (UPV-CSIC), Av. Los Naranjos s/n, 46022 
Valencia, Spain.

 ■ sc.2-P028 RaMan sPectROscOPy 
chaRacteRIZatIOn OF PORK sPleen dna 
InteRactIng WIth sIlVeR nanOPaRtIcles
M.F. Vargas-Charry1, M. A. Avellaneda1 and 
C.Vargas Hernández1

1Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales

 ■ sc.2-P029 RaMan sPectROscOPy 
chaRacteRIZatIOn OF dna InteRactIng WIth 
ZnO nanOPaRtIcles
M. A. Avellaneda1, N. Guayazan Palacios1, C. 
Vargas-Hernández1

1Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

 ■ sc.2-P030 InFluence OF thRee sIlanIZed 
clays On the FleXuRal MOdulus and 
FleXuRal stRength OF BIs-gMa/tegdMa 
ResIn.
B.S. Elda Paola Jimenez Angeles1. PhD. Jose 
Alejandro Rivera Gonzaga1, MsC. Carlos Enrique 
Cuevas Suarez1, PhD. Carlos Andres Alvarez 

Gayosso2, PhD. J. Eliezer Zamarripa Calderon1, 
PhD. J. Eliezer Zamarripa Calderon1, Phd. Carmen 
Balderas Delgadillo1

1Area Academica de Odontologia. Instituto de Ciencias de la 
Salud. Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, Mexico. 
2Laboratorio de Biomateriales Dentales. Division de Estudios de 
Posgrado e Investigacion. Facultad de Odontologia. Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico.

 ■ sc.2-P031 lIght sheet MIcROscOPy 
FOR sral2O4 PeRsIstent luMInescence 
nanOPaRtIcles cO-dOPed WIth eu2+ / dy3+ 
IOns as BIOMaRKeRs
B. Can-Uc1, J. B. Montes-Frausto2, I. Rocha-
Mendoza3, k. Juarez-Moreno1 and G. A. 
Hirata-Flores1

1Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 14, Ensenada 
BC 22800, México,2Departamento de Física de Materiales, 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, Apartado Postal 2732, Ensenada BC 22860, 
México,3Departamento de Óptica, Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, Apartado Postal 
2732, Ensenada BC 22860, México

 ■ sc.2-P032 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ag2s QuantuM dOts FOR POssIBle 
aPPlIcatIOns On BReast canceR 
BIOsensORs
 I.Olivas-Armendariz1, N. Arrieta Sandoval1, C.A. 
Rodríguez-González1, S.A. Martel-Estrada2, J.F. 
Hernandez-Paz1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, UACJ. Ave. del Charro 450 Norte, Col. Partido 
Romero, Cd. Juárez, Chih. México. C.P. 32310, 2Instituto 
Arquitectura Diseño y Arte, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, UACJ, Ave. del Charro 450 Norte, Col. Partido Romero, Cd. 
Juárez, Chih. México. C.P. 32310.

 ■ sc.2-P033 BIOMIMetIc synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF sIlVeR sulFIde 
QuantuM dOts
Susana Correa Espinoza1, Juan Francisco 
Hernández-Paz1, Claudia Alejandra Rodríguez-
González1, Florinda Jimenez-Vega2, Imelda 
Olivas-Armendariz1.
1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, UACJ. Ave. del Charro 450 Norte, Col. Partido 
Romero, Cd. Juárez, Chih. México. C.P. 32310. 2Instituto of 
Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
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UACJ. Anillo Envolvente del Pronaf s/n, Cd. Juárez, Chih. México 
32310.

 ■  sc.2-P034 In VItRO eValuatIOn OF the 
cytOtOXIc eFFect OF FunctIOnalIZed cnX-
MWcnts and MWcnts
A. V. Cárdenas-Muñoz1, L. A. Carrasco-Cota3, 
H. Torres-Moreno3, S. J. Castillo1, R. E. Robles-
Zepeda3, E. Muñoz-Sandoval4, J. C. Tánori-Córdova2

1Departamento de Investigación en Física, 2Departamento de 
Investigación en Polímeros y Materiales, 3Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas, Universidad de Sonora, Rosales y 
Blvd. Luis Encinas s/n, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000, Mexico; 
4División de Materiales Avanzados, Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, Camino a la Presa San José 
2055, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78216, Mexico.

 ■ sc.2-P035 cOMPaRatIVe study OF 
MechanIcal stRength In cOnVentIOnal 
WateR-Based ResIns, and WateR-Based 
ResIns cOMPOsed OF gRaPhene OXIde FOR 
FutuRe aPPlIcatIOns In acRylIc BOne 
ceMents
Rogelio Velasco Suarez1, Luis Fernando Arzate 
Montaudón1, Victor Hugo Castrejón Sánchez1, 
Marco Antonio Camacho López2, Ma. Ángeles 
Enríquez Pérez1, Juan Méndez Ramirez1 Laura 
Ivonne Flores Núñez3

1Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, 2Laboratorio 
de Investigación y Desarrollo de Materiales Avanzados, Facultad 
de Química, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Ingeniería Biomedica, 3Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma del Estado de México

 ■ sc.2-P036 MagnetIc PaRtIcles used FOR 
eFFIcIent caPtuRe OF BReast canceR cells
A. R. Oaxaca Camacho 1, R. Hernández Gutíerrez 1
1Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco A.C., Av. Normalistas 800, Col. Colinas de la 
Normal, Guadalajara Jalisco, México. C.P. 44270.

 ■ sc.2-P037 the InFluence OF the hydRatIOn 
degRee OF sOdIuM MOntMORIllOnIte On 
the FleXuRal stRength, the cOnVeRsIOn 
degRee and the RheOlOgIcal PROPeRtIes OF 
Bis-gMa/tegdMa ResIn
B.S María del Pilar Trejo Ureña1, PhD. Jose 
Alejandro Rivera Gonzaga1, MsC. Carlos Enrique 
Cuevas Suarez1, PhD. Carlos Andres Alvarez 
Gayosso2, PhD. J. Eliezer Zamarripa Calderon1

1Area Academica de Odontologia. Instituto de Ciencias de la 
Salud. Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, Mexico 
2Laboratorio de Biomateriales Dentales. Division de Estudios de 
Posgrado e Investigacion. Facultad de Odontologia. Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. Area Academica de Odontologia. 
Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad Autonoma del 
Estado de Hidalgo, Mexico.

 ■ sc.2-P038 eFFect OF caRBOPlatIn/Plga/Icg 
nanOPaRtIcles On the sKOV-3 cell lIne.
Dante Sánchez1, Rossina Domínguez1, Mario 
Almada2, Josué Juárez2, Miguel A. Valdéz2, Adrián 
Daneri1, Antonio Topete1

1Departamento de Fisiología, Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 
44340, México. 2Departamento de Investigación en Física, 
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, 83000, México

 ■ sc.2-P039 nanOcOMPOsIte OF gRaPhene 
OXIde cOuPled WIth hOllOW gOld 
nanOshells FOR BIOMedIcIne aPPlIcatIOns
S.A. Rodríguez-Montelongo1,2, R. Rodríguez-L1, 
A.S. Silva-Ramírez3, S. kolosovas-Machuca4, O. 
González-Ortega2, F. Ruíz1

1Faculty Of Science, 2Laboratory of Bioseparations, Faculty of 
Chemistry Science, Autonomous University of San Luis Potosí, Av. 
Manuel Nava No.6, CP 78210, San Luis Potosí, S.L.P., México., 
3Laboratory of Human Stem Neuronal Cells, 4Laboratory of 
Electronic Microscopic, Ciacyt, Autonomous University of San 
Luis Potosí, Av. Sierra Leona No. 550, CP 78210, San Luis Potosí, 
S.L.P., México

 ■ sc.2-P040 gReen synthesIs OF sIlVeR 
and gOld nanOPaRtIcles and theIR 
antIMIcROBIal and cItOtOXIcIty actIVIty 
usIng annOna MuRIcata
C. Sánchez-Navarro1, N. Niño-Martínez2, G. 
A. Martínez-Castañón1, Facundo Ruiz2 and R. 
Sánchez-Sánchez3.
 1Faculty of Stomatology, Autonomous University of San Luis 
Potosí, 78290 San Luis Potosí, SLP, México. 2Faculty of Science, 
Autonomous University of San Luis Potosí, 78290 San Luis Potosí, 
SLP, México 3National Institude of Rehabilitation, México City.

 ■ sc.2-P041 geneRatIOn OF a chItOsan 
hydROgel WIth gOld nanOROds 
FOR aPPlIcatIOn as PhOtOtheRMal 
antIMIcROBIal theRaPy
C.O. Bermúdez-Jiménez1, G.A. Martínez-Castañón1, 
N. Niño-Martínez1, N. Patiño-Marín1, F. Ruiz1.
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1Doctorate in Dental Science, Faculty of Estomatology, 
Autonomous University of San Luis Potosí.

 ■ sc.2-P042 synthesIs OF cIsPlatIn/Plga/
au nanOPaRtIcles and deteRMInatIOn OF 
Its lIght-tRIggeRed cytOtOXIcIty In an 
OVaRIan canceR cell lIne.
Rossina Domínguez1, Dante Sánchez1, Mario 
Almada2, Josué Juárez2, Miguel Valdes2, Adrián 
Daneri1, Antonio Topete1

1Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Departamento 
de Fisiología, Laboratorio de Inmunología. Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco,44340 México. 2Departamento 
de Física, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, 83000, 
México.

 ■ sc.2-P043 FulleRen MalOnates WIth 
POtent antI-aMylOId actIVIty: synthesIs 
chaRacteRIZatIOn and In VItRO eValuatIOn.
Melchor Martínez-Herrera1, Hiram Beltran-Conde1, 
Perla Yolanda López-Camacho1, Aarón Rojas-
Aguilar2, Francisco Garcia-Sierra2, Octavio Jiménez-
González3, Gustavo Basurto-Islas3. 
1Universidad Autónoma Metropolitana, DCNI, Departamento de 
Ciencias Naturales, Unidad Cuajimalpa, Av. Vasco de Quiroga 
4871, colonia Santa Fe Cuajimalpa, México, D.F. 05300, Mexico, 
2Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. 
San Pedro Zacatenco, México, D.F. 07360, Mexico, 3Universidad 
de Guanajuato, Campus León, DCI, Loma del Bosque No. 103 
Col. Lomas del Campestre, León, Guanajuato, 37150, México

 ■ sc.2-P044 nOn-cOValent attachMent 
OF sIlVeR nanOclusteRs OntO sIngle-
WalledcaRBOn nanOtuBes WIth huMan 
seRuM alBuMIn as lInKIng MOlecule
Andrés Rodríguez-Galván1

1Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Circuito Exterior C.U., 04510 México D.F., Mexico

 ■ sc.2-P045 seRs-enaBled FunctIOnalIZed 
MagnetIc nanOPaRtIcles WIth aPtaMeR 
cOnJugatIOn
Octavio Jiménez González1, Teodoro Córdova 
Fraga1, Gustavo Basurto Islas1, Juan Carlos 
Martínez Espinosa2

1Departamento de Ingeniería Física – DCI, Universidad de 
Guanajuato campus León. Loma del Bosque N. 103, Lomas 
del Campestre, 37150 León, GTO, México. 2Instituto Politécnico 
Nacional-UPIIG. Mineral de Valenciana N. 200, Industrial Puerto 
Interior, 36275 Silao de la Victoria, GTO, México.

 ■ sc.2-P046 gReen synthesIs OF 
nanOPaRtIcles FOR POtentIal BIOMedIcal 
aPPlIcatIOns 
Nayely Torres-Gómez1,2, Nadia Hernández 
Guerrero2, Ernestina Castro Longoria3, Raul 
Fajardo Muñoz4, Liliana Argueta-Figueroa5, René 
García-Contreras5, Alfredo Rafael Vilchis Nestor2.
 1Doctorado en Ciencia de materiales. Facultad de Química, 
UAEMex, 2Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable UAEM-UNAM. 3Departamento de Microbiología, 
CICESE. 4Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud 
Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UAEMex. 
5Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria, Área de 
Nanoestructuras y Biomateriales, Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad León; Universidad Nacional Autónoma de 
México

 ■ sc.2-P047 IMMunOgenIc eFFects OF 
PhOtOtheRMal actIVatIOn OF hOllOW gOld 
nanOshells In tRIPle negatIVe BReast 
canceR tReatMent
N. Escareño1; A. Topete1 & A. Daneri-Navarro1

1Department of Physiology, Health Sciences Centre, University 
of Guadalajara. Sierra Mojada 950, Independencia. 44340. 
Guadalajara, Jalisco, Mexico.

 ■ sc.2-P048 aPPlIcatIOn OF nanOhyBRId 
Based On gRaPhene and chlORIne e6 In 
antIMIcROBIal PhOtOdynaMIc theRaPy
Selene Acosta-Morales1, Dania Hernandez1, Luis O. 
Sanchez-Vargas2, Mildred Quintana1. 
1Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí Av. 
Dr. M. Nava No. 6, C.P. 78260, San Luis Potosí, S.L.P., MÉXICO. 
2Facultad de Estomatología, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí Av. Dr. M. Nava No. 6, C.P. 78260, San Luis Potosí, S.L.P., 
MÉXICO.

 ■ sc.2-P049 suPeRcaPacItORs Based On 
caRBOn nanOstRuctuRes
Ayrton Sierra 1, Jesús Tapia 1, Luis Felipe Chazaro 2, 
Mildred Quintana 1
1Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. 
Dr. M. Nava No. 6, C.P. 78260, San Luis Potosí, S.L.P., México 
2Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 
Camino a La Presa de San José 2055, Lomas 4 sección, 78216 
San Luis, S.L.P., México 
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ROOM: tuluM B JW hOtel 
thuRsday, august 24 
 Å SESSION CHAIR: VINCENT ROTELLO

 ` 09:00 - 09:30 sc.2-O001 Invited talk gOld 
nanOstaRs In seRs: teachIng an Old dOg 
neW tRIcKs
Manjari Bhamidipati1, Supriya Atta,2 Ted V. 
Tsoulos3, kholud Dardir2, and Laura Fabris3

1Department of Biomedical Engineering, Rutgers University, 
Piscataway NJ 08854, USA. 2Department of Chemistry and 
Chemical Biology, Rutgers University, Piscataway NJ 08854, USA. 
3Department of Materials Science and Engineering, Rutgers 
University, Piscataway NJ 08854, USA

 ■ 09:30 - 09:45 sc.2-O002 synthesIs 
and chaRacteRIZatIOn OF tiO2:eu+3 
nanOPaRtIcles FOR theRMOMetRy In lIVIng 
cells
Maja Garvas1, Tilen koklic1, Luiz A. O. Nunes1, 
Polona Umek1, Janez Štrancar1, Carla Bittencourt2

1Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia,2Université de Mons, 
Mons, Belgium

 ` 09:45 - 10:15 sc.2-O003 Invited talk staBIlIty 
and PROPeRtIes OF sIlVeR nanOPaRtIcles 
PROtected WIth ORganIc lIgands
Cecilia Noguez1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Cd. México, MÉXICO

 ■ 10:15 - 10:30 sc.2-O004 InteRnalIZatIOn 
OF caRBOn nanOtuBes In BIOlOgIcal 
MeMBRanes 
Verónica Pérez-Luna1, Carlos A. Moreno-Aguilar1, 
José Luis Arauz-Lara1, Said Aranda-Espinosa1, and 
Mildred Quintana1

1Instituto de Física, Universidad Autonóma de San Luis Potosí 

 ` 10:30 - 11:00 sc.2-O005 Invited talk BROad-
sPectRuM VIRucIdal nanOPaRtIcles
Francesco Stellacci1
1Institute of Materials, and Interfaculty Bioengineering Institute, 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 1015 
Lausanne, Switzerland

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5 

 Å SESSION CHAIR: NATHAN GIANNESCHI

 ` 12:30 - 13:00 sc.2-O006 Invited talk taIlORIng 
luMInescent nanOPaRtIcles In BIOlOgy
Gang Han1

1University of Massachusetts-Medical School

 ■ 13:00 - 13:15 sc.2-O007 BIOFunctIOnalIZed 
nanOPlatFORMs FOR canceR theRanOstIcs
A. Topete1,2, D. R. Sánchez1, R. Domínguez1, A. 
Escareño1, S. Barbosa2, P. Taboada2, A. Daneri1
1Department of Physiology, Center of Health Sciences, University 
of Guadalajara. Guadalajara, 44340, Mexico. 2Department of 
Particle Physics, Faculty of Physics, University of Santiago de 
Compostela. Santiago de Compostela, 15782, Spain.

 ■ 13:15 - 13:30 sc.2-O008 cOnJugatIng 
atOM-PRecIse, FunctIOnalIZed gOld 
nanOclusteRs tO enteROVIRuses: 
eXPeRIMent and theORy
Hannu Häkkinen1

1Departments of Physics and Chemistry. Nanoscience Center, 
University of Jyväskylä. Jyväskylä, FI-40014 Finland

 ` 13:30 - 14:00 sc.2-O009 Invited talk 
MOdulatIng BIOlOgIcal ResPOnses 
thROugh engIneeRed POlyMeR PaRtIcles
Frank Caruso1

1ARC Centre of Excellence in Convergent Bio-Nano Science and 
Technology, and the Department of Chemical and Biomolecular 
Engineering, The Universityof Melbourne Parkville, Victoria, 3010, 
Australia

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 Å SESSION CHAIR: MILDRED QUINTANA

 ` 16:00 - 16:30 sc.2-O010 Invited talk taRgetIng 
InFlaMMatIOn WIth enZyMe-ResPOnsIVe 
nanOPaRtIcles
Nathan C. Gianneschi1 karen Christman1 Andrea 
Carlini1 Mary Nguyen1 Cassandra Callmann1 Lucas 
Parent1

1UC San Diego

 ` 16:30 - 17:00 sc.2-O011 Invited talk 
MagnetIc nanOPaRtIcles FOR BIOMedIcal 
aPPlIcatIOns: IMagIng, dRug delIVeRy and 
MagnetIc hyPeRtheRMIa
A. Méndez-Rojas1, S. Hidalgo-Tobón2, O. 
Arias-Carrión3
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1Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de 
las Américas Puebla, ExHda. Sta. Catarina Martir s/n, San Andrés 
Cholula, 72820, Puebla, México. 2Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez”/Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, México City, 06720, México. 3Unidad de Trastornos 
del Sueño y Movimiento, Hospital General “Manuel Gea 
González”, México City, 14080, México.

 ` 17:00 - 17:30 sc.2-O012 Invited talk 
nanOPaRtIcle-MedIated delIVeRy OF 
BIOlOgIcs: FROM siRna to cRIsPR
Vincent Rotello1

1Department of Chemistry 710 North Pleasant St. University of 
Massachusetts Amherst, MA 01003 USA

 ` 17:30 - 18:00 sc.2-O013 Invited talk 
OPtIMIZIng the BIO-nanO InteRFace usIng 
MultIFunctIOnal Metal-cOORdInatIng 
POlyMeRs
Wang Wentao1, kapur Anshika1, Ji Xin1 and 
Mattoussi Hedi1
1Department of Chemistry and Biochemistry, Florida State 
University, 95 Chieftan Way, Tallahassee, Florida 32306

 ` 18:00 - 18:30 sc.2-O014 Invited talk 
nanOstRuctuRes In BIOengIneeRIng: Myths 
and Facts
Víctor M. Castaño1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada Universidad 
Nacional Autónoma de México Boulevard Juriquilla 3001, 
Querétaro 76230
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Symposium C.3
BioMaterials for tissUe 
regeneration
Luís Augusto Sousa Marques da Rocha / Universidade Estadual Paulista
Ana Rosa Lopes Pereira Ribeiro / National Institute of Metrology
Tolou Shokuhfar / University of Illinois at Chicago
Cristina Castro Ribeiro / Instituto de Engenharia Biomédica

ROOM: Maya II casaMagna hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Biomineralization
 Å SESSION CHAIR: LUíS A. ROCHA

 ` 08:00 - 08:30 sc.3-O001 Invited talk dynaMIcs 
OF BIOMIneRalIZatIOn eVents
Reza Shahbazian-Yassar1, Tolou Shokuhfar2

1Department of Mechanical and Industrial Engineering, 
University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607, USA 
2Department of BioEngineering, University of Illinois at Chicago, 
Chicago, IL 60607, USA

 ■ 08:30 - 08:45 sc.3-O002 Phase 
tRansFORMatIOn OBseRVed at dIFFeRent 
teMPeRatuRes In huMan dental tIssue
Nancy Vargas Becerril1, José Reyes Gasga1

1Instituto de Física, UNAM. Circuito de la Investigación Científica 

 ■ 08:45 - 09:00 sc.3-O003 In sItu study 
OF the dIsORdeR-ORdeR tRansItIOn In 
hydROXyaPatIte FROM BOVIne BOne
S.M. Londoño-Restrepo1, E.M. Rivera-Muñoz2, 
B.M. Millán-Malo2, A. del Real López3, M. E. 
Rodriguez-García2

1Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Campus Juriquilla, 76230, Querétaro, 
Qro., México. 2Departamento de Nanotecnología, Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Campus Juriquilla, 76230, Querétaro, 

Qro., México. 3Departamento de Ingeniería Molecular de 
Materiales, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, 
76230, Querétaro, Qro., México

 ■ 09:00 - 09:15 sc.3-O004 theRMal, 
VIBRatIOnal, stRuctuRal, cOMPOsItIOnal, 
and MORPhOlOgIcal studIes OF PIg 
hydROXyaPatIte OBtaIned By calcInatIOn 
at lOW heatIng Rates and cOOled In 
FuRnace aIR
Sandra M. Londoño-Restrepo1, Cristian F. 
Ramirez-Gutierrez1, M. A. Mondragon2, Alicia del 
Real3, Mario E. Rodriguez-García2

1Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., 
México. 2Departamento de Ingeniería Molecular de Materiales, 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, 
Qro., México. 3Departamento de Nanotecnología, Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., 
México

 ■ 09:15 - 09:30 sc.3-O005 eValuatIOn OF 
the BIOactIVe POtentIal In cel2 glass-
ceRaMIc POROus scaFFOlds
Villicaña-Molina1, E.A. Aguilar-Reyes1, C.A. 
León-Patiño1

1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edif. “U”, 
Ciudad universitaria, Francisco J. Múgica S/N, C.P. 58030, 
Morelia, Mich., México
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 ■ 09:30 - 09:45 sc.3-O006 BIO hydROXyaPatIte 
nanOcRystals OBtaIned By cheMIcal 
sOnIcatIOn PROcess
Y Arvizu-Cardenas1, S.M. Londoño-Restrepo2, 
R. Jeronimo-Cruz3, B. Millán-Malo4, M.E. 
Rodriguez-García4

1Licenciatura en Nanotecnología, Universidad Tecnológica de 
Querétaro, Querétaro, Qro., c.p. 76148, México. 2Posgrado en 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., c.p. 76230, 
México. 3Licenciatura en Tecnología, Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., c.p. 76230, México. 
4Departamento de Nanotecnología, Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., c.p. 76230, México

 ■ 09:45 - 10:00 sc.3-O007 stRuctuRal analysIs 
OF PIg BIO-hydROXyaPatIte OBtaIned By 
cOntROlled IncIneRatIOn
Jeronimo-Cruz1, S.M. Londoño-Restrepo2, A del 
Real López3, M.E. Rodriguez-García4

1Licenciatura en Tecnología, Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus 
Juriquilla. 2Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 3Departamento de Ingeniería 
Molecular, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 4Departamento de 
Nanotecnología, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

 ■ 10:00 - 10:15 sc.3-O008 3d BOne cell 
sPheROIds tO access tiO2 nanOPaRtIcle 
tOXIcIty
Souza1,2, S. Gemini-Piperni 1,2, R. Borojevic3, L.A. 
Rocha4, J. Granjeiro1,2, A. R. Ribeiro1,2,5

1Postgraduate Program in Biotechnology, National Institute of 
Metrology Quality and Technology, Rio de Janeiro, Av. Nossa 
Senhora das Graças 50, Xérem, Rio de Janeiro, Brazil, 2Brazilian 
Branch of Institute of Biomaterials, Tribocorrosion and 
Nanomedicine (IBTN)3Center of Regenerative Medicine, Faculty 
of Medicine-FASE, Petrópolis, Brasil, 4Physics Department, 
University Estadual Paulista, Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo 
Coube, Bauru, São Paulo, Brazil, 5Postgraduate Program in 
Translational Biomedicine, University of Grande Rio, Rua Prof. 
José de Souza Herdy, 1160, Duque de Caxias, Brazil

 ■ 10:15 - 10:30 sc.3-O009 eFFect OF 
hIgh heatIng Rates On stRuctuRal, 

MORPhOlOgIcal, theRMal, and VIBRatIOnal 
PROPeRtIes On BIO-hydROXyaPatIte
S.M. Londoño-Restrepo1, R. Jeronimo-Cruz2, Efrain 
Rubio-Rosas3, M.E. Rodriguez-Garcia4.
1Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., 
c.p. 76230, México. 2Licenciatura en Tecnología, Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., 
c.p. 76230, México. 3Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de 
Tecnología, Ciudad Universitaria, Puebla, c.p. 72570, Mexico. 
4Departamento de Nanotecnología, Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Campus Juriquilla, Querétaro, Qro., c.p. 76230, México

 ` 10:30 - 11:00 sc.3-O010 Invited talk 
BIOMIneRalIZatIOn PROcess studIed 
By tRansMIssIOn electROn MIcROscOPy 
technIQues
J. Werckmann1, A. P. C. Campos2, A. L. Rossi3, M. 
Farina1

1Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 21941-902, Rio de Janeiro, Brazil, 2Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Diretoria de 
Metrologia Científica e Industrial, 25250-020 Duque de Caxias, 
Brazil. Present address: Aix-Marseille Université, CP2M, F 13397 
Marseille, France. 3Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CEP: 
22290-180 Rio de Janeiro, Brazil. 

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Biomaterials for tissue 
regeneration

 Å SESSION CHAIR: TOLOU SHOKUHFAR

 ` 12:30 - 13:00 sc.3-O011 Invited talk huMan 
PlasMa FIBROnectIn POtentIalIZatIOn 
OF the OsteOgenIc actIVIty OF BMPs OntO 
hydROXyaPatIte cOatIngs WIth a FOcus On 
BMP-6
Isabelle Brigaud1, Rémy Agniel2, Johanne Leroy 
Dudal2, Sabrina kellouche2, Arnaud Ponche1, Tahar 
Bouceba3, Natalia Mihailescu4, Mihai Sopronyi4,5, 
Eric Viguier6, Carmen Ristoscu4, Felix Sima4, Ion N. 
Mihailescu4, Ana Claudia O. Carreira6, Mari Cleide 
Sogayar7,8, Olivier Gallet2, karine Anselme1
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1Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M), 
University of Strasbourg, University of Haute-Alsace, CNRS 
UMR7361, Mulhouse, France. 2Equipe de Recherche sur les 
Relations Matrice Extracellulaire-Cellules, ERRMECe (EA1391), 
Institut des Matériaux, I-MAT (FD4122), University of Cergy-
Pontoise, Cergy-Pontoise, France. 3Proteomics platform, Institut 
de Biologie Paris Seine, University Pierre et Marie Curie, Paris, 
France. 4Lasers Department, National Institute for Lasers, Plasma 
and Radiation Physics, Magurele, Ilfov, Romania. 5Faculty of 
Physics, University of Bucharest, Magurele, Ilfov, Romania. 6 
Interaction of Cells and Environment (ICE) UPSP 2016 A104, 
VetAgro Sup, University of Lyon, Marcy l’Etoile, France. 7 NUCEL/
NETCEM-Cell and Molecular Therapy Center, Department 
of Internal Medicine, School of Medicine, University of São 
Paulo, São Paulo, Brazil. 8Chemistry Institute, Department of 
Biochemistry, University of São Paulo, São Paulo, Brazil

 ■ 13:00 - 13:15 sc.3-O012 taIlORIng 
tRIBOlOgIcal BehaVIOR OF OsseOIntegRated 
IMPlants
L.A. Rocha1,2, D.R.N. Correa1,2, T. Sousa1,2, F.G. 
Oliveira2,3, S. Alves2, A.R. Ribeiro2,4,5

1UNESP – Universidade Estadual Paulista, Fac. Ciências Bauru, 
Brazil, 2IBTN/Br – Brazilian Branch of the Institute of Biomaterials, 
Tribocorrosion and Nanomedicine, Brazil, 3CITEVE – Centro 
Tecnológico Indústria Têxtil e Vestuário, Vila Nova de Famalicão, 
Portugal, 4National Institute of Metrology Quality and Technology, 
Directory of Metrology Applied to Health Sciences, Rio de Janeiro, 
Brazil, 

 ■ 13:15 - 13:30 sc.3-O013 RecOMBInant 
eXPRessIOn and FaBRIcatIOn OF 
tRIchOcytIc KeRatIn BIOMateRIals FOR 
RegeneRatIVe theRaPIes
Rachael N. Parker1, kristina L. Roth1, Mark E. Van 
Dyke2, Tijana Z. Grove1

1. Department of Chemistry and MII, Virginia Tech, Blacksburg, VA 
24060. 2. Department of Biomedical Engineering and Mechanics, 
Virginia Tech, Blacksburg, VA 24060

 ■ 13:30 - 13:45 sc.3-O014 deteRMInatIOn OF 
MaIZe seed VIaBIlIty By IR theRMOgRaPhy 
and the InVestIgatIOn OF the 
ReVItalIZatIOn OF aged seeds By eXPOsuRe 
tO MWcnt
P. Sahare1, M. Rodriguez Nieto2, P. Martínez 
Torres2, L. Montes de Oca2, G. Espinosa Pérez2, J. 
Casimiro Olivares2, N. Dasgupta-Schubert1

1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad 
Michoacana, Morelia, Mich. 58030, México. 2Instituto de Física 

y Matemáticas, Universidad Michoacana, Morelia, Mich. 58030, 
México.

 `  13:45 - 14:15 sc.3-O015 Invited talk FluX 
gROWth InnOVatIOn OF MORPhOlOgIcally-
cOntROlled calcIuM aPatIte cRystals 
and cRystal layeRs FOR BIOMateRIals and 
Related MateRIals aPPlIcatIOn
katsuya Teshima1

1Center for Energy and Environmental Science, Shinshu University

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Hybrid biomaterials for 
tissue regeneration

 Å SESSION CHAIR: ANA RIBEIRO

 ` 16:00 - 16:30 sc.3-O016 Invited talk 
cOMMeRcIalIZIng nanOMedIcIne: the 
FutuRe OF BIOMateRIals Is nOW
Thomas J. Webster1

1Department of Chemical Engineering, Northeastern University, 
Boston, MA, USA

 ■ 16:30 - 16:45 sc.3-O017 thRee dIMensIOnal 
POlyMeRIc netWORKs as cell 
MIcROenVIROnMents
J Flores Estrada2, MV Dominguez Garcia1 and MV 
Flores-Merino1

1Laboratorio de Biologia Molecular y Celular, Centro de 
Investigacion en Ciencias Medicas, Universidad Autonoma del 
Estado de Mexico (UAEM) 205 Jesus Carranza, zip code 50130, 
Toluca, Mexico. 2Faculty of Chemistry, UAEM. Paseo Colon, 
Residencial Colon, zip code 50120, Toluca de Lerdo, Mexico

 ■ 16:45 - 17:00 sc.3-O018 hIgh thROughPut 
ManuFactuRIng OF BIOcOMPatIBle 
nanOFIBeRs By FORcesPInnIng® FOR tIssue 
engIneeRIng aPPlIcatIOns
Narsimha Mamidi1, Oscar Martínez1, Enrique V. 
Barrera2 and Alex Elias Zúñiga1

1School of Science and Engineering, ITESM, Monterrey, Nuevo 
Leon-64849, Mexico. 2School of Science and Engineering, Rice 
University, Texas, USA.

 ■ 17:00 - 17:15 sc.3-O019 InJectaBle hyBRId 
systeM FOR stROntIuM lOcal delIVeRy tO 
PROMOte BOne RegeneRatIOn
Ana Henriques Lourenço1,2,3, Cláudia Ribeiro-
Machado1,2, N. Neves1,2,4, N. Alexandre5,6, Meriem 
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Lamghari1,2, Cristina C. Barrias1,2, Mário A. 
Barbosa1,2,7 and Cristina C. Ribeiro1,2,8

1i3S-Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade 
do Porto, Rua Alfredo Allen, 208, 4200-135 Porto, Portugal, 
2INEB-Instituto de Engenharia Biomédica, Universidade do Porto, 
Rua Alfredo Allen, 208, 4200-135 Porto, Portugal, 3Faculdade de 
Engenharia, Universidade do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 
4200-465 Porto, Portugal, 4FMUP – Faculdade de Medicina, 
Universidade do Porto, Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-
319 Porto, Portugal, 5Departamento de Zootecnica, Universidade 
de Évora, R. Romão Ramalho 59, 7000-671 Évora, Portugal, 
6ICAAM – Instituto de Ciências Agro-ambientais Mediterrânicas, 
Universidade de Évora, R. Romão Ramalho 59, 7000-671 Évora, 
Portugal, 7ICBAS-Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 
Salazar, Universidade do Porto, Rua de Jorge Viterbo Ferreira 
n. 228, 4050-313 Porto, Portugal, 8ISEP – Instituto Superior 
de Engenharia do Porto, Instituto Politécnico do Porto, Rua Dr. 
António Bernardino de Almeida 431, 4249-015, Porto, Portugal

 ■ 17:15 - 17:30 sc.3-O020 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF hyBRId MateRIals 
Based POlyesteR WIth POtentIal 
aPPlIcatIOn FOR BOne tIssue engIneeRIng
Aurora Citlalli Hernández-González1, Lucía Téllez-
Jurado1, Luis Maria Rodríguez-Lorenzo2,3.
1Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, ESIQIE-
IPN, U.P.A.L.M., Zacatenco, 07738-Ciudad de México,México. 
2Dept. Polymeric Nanomaterials and Biomaterials, ICTP-CSIC. 
C. Juan de la cierva 3, 28006-Madrid, Spain. 3CIBER-BBN, C. 
Monforte de Lemos 3-5, Pabellón 11, 28029-Madrid, Spain

 ■ 17:30 - 17:45 sc.3-O021 OPtIMIZatIOn FOR the 
PROductIOn OF suB-MIcROMetRIc POly(d,l-
lactIde) and POly(3-hydROXyButyRate) 
FIBeRs By the FORcesPInnIng technIQue
V.M. Padilla1, H. Rodríguez-Tobías1, G. Morales1, k. 
Lozano2, R. Gilkerson2, Cristobal Rodriguez2.

1Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique 
Reyna 140, Saltillo, CP 25294, Coah, México. 2University of Texas 
Rio Grande Valley, 1201 West University Drive, Edinburg, TX 
78539, USA

 ■ 17:45 - 18:00 sc.3-O022 FIBROus 
sIlIca-hydROXyaPatIte cOMPOsIte By 
electROsPInnIng
Jesús Alberto Garibay-Alvarado1, León Francisco 
Espinosa-Cristóbal1 and Simón Yobanny 
Reyes-López1

1Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Envolvente del PRONAF y Estocolmo s/n, C.P. 
32300, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

 ■ 18:00 - 18:15 sc.3-O023 β-cyclOdeXtRIn/
cIPROFlOXacIn InclusIOn cOMPleX 
IncORPORated In electROsPun POlylactIc 
acId nanOFIBeRs as a POssIBle dRug 
delIVeRy systeM
G.M. Estrada-Villegas1 and R. Olayo1

1Department of Physics, Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa, Apdo. Postal 55-534, CP 09340 CD de México, Mexico.

 ■ 18:15 - 18:30 sc.3-O024 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF gelatIn FIBROus 
scaFFOlds usIng the FORcesPInnIng 
MethOd FOR tIssue engIneeRIng 
aPPlIcatIOn
Héctor Leija1, Narsimha Mamidi1, Oscar Martínez1, 
Alex Elías Zúñiga1,
1CIDyT, ITESM, Monterrey, Nuevo Leon-64849, México.

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sc.3-P001 FORMatIOn OF POly(Methyl 

MethacRylate) aeROgels In PResence OF 
POlysacchaRIdes FOR tIssue RegeneRatIOn
Heber Albertano Chávez Barraza1, Humberto 
Alejandro Monreal Romero1, Guillermo Martínez 
Mata1, Rosaura Pacheco Santiesteban1 and Ramón 
Pájaro Hernández1 

1Universidad Autónoma de Chihuahua

 ■  sc.3-P002 POlylactIc acId -suPPORted 
ha/MWcnts scaFFOlds FOR BOne tIssue 
engIneeRIng
Román-Doval Ramón1, Morales-Corona Juan2, 
Olayo Roberto2, De Vizcaya-Ruiz Andrea3, 
Escamilla-Rivera Vicente 3, Uribe-Ramirez 
Marisela3, Ortega-López Mauricio1, 4

1Programa de doctorado en Nanociencias y Nanotecnología. 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Av. IPN 
2508, San Pedro Zacatenco, México D.F. C. P. 07360, México., 
2Departmento de Física. Universidad Autónoma Metropolitana. 
Ave. San Rafael Atlixco No 186, Iztapalapa, Vicentina, México D. 
F. C.P. 09340, México., 3Departmento de Toxicología. Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Av. IPN 
2508, San Pedro Zacatenco, México D.F. C. P. 07360, México., 
4Departamento de Ingeniería eléctrica, Sección de Electrónica 
del Estado Sólido. Centro de Investigación y de Estudios 
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Avanzados del IPN. Av. IPN 2508, San Pedro Zacatenco, México D. 
F. C. P. 07360, México.

 ■ sc.3-P003 synthesIs assIsted usIng 
MIcROWaVes and chaRacteRIZatIOn OF 
ZeOlIte [Zn] tO study the BIOactIVIty In 
sBF FOR FutuRe aPPlIcatIOns In BOne 
RegeneRatIOn
Jose Martin Gutierrez-Viezcas1 Mayra Hernández-
Granados1 María de la Luz Mota González1,2 

Francisco Servando Aguirre Tostado3 Edna C. de la 
Cruz Terrazas2 Amanda Carrillo Castillo1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 2CONACYT, Dirección Adjunta al Desarrollo 
Científico, Dirección de Cátedras. 3Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, S. C., Unidad Monterrey.

 ■ sc.3-P004 deVelOPMent OF cOllagen-
chItOsan MeMBRanes cROsslInKed WIth 
edc FOR guIded BOne RegeneRatIOn
J.L. Hidalgo-Vicelis1, N. Rodríguez-Fuentes2, S.P. 
Miranda-Castro3, M.C. Piña-Barba1

1Inst. de Invest. en Materiales, UNAM, C. Exterior s/n, Ciudad 
Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México. 2Ctro. de 
Invest. Científica de Yucatán, A.C., Calle 43 No. 130, Chuburná 
de Hidalgo, C.P. 97200, Mérida, Yucatán. 3Fac. de Estudios 
Superiores Cuautitlán, UNAM, Av. Primero de Mayo s/n, Santa 
María las Torres, C.P. 54700, Cuautitlán Izcalli, México.

 ■ sc.3-P005 “In VItRO study OF a seMI-
InteRPenetRated POlyMeRIc netWORK 
delIVeRy systeM WIth KetOPROFen FOR 
WOund caRe”
I. M. Gaitán-Tolosa1,2, M. V. Domínguez-García1, 
J. Flores-Estrada3, E. Morales-Ávila3, R. Montiel-
Campos4, M. V. Flores-Merino1.
1Laboratory of Molecular Biology. (CICMED), 205 Jesus Carranza, 
50130, Toluca, Mexico, 2Faculty of Nursing and Obstetrics of 
the Autonomous University of the State of Mexico (UAEM), 
Paseo Tollocan, Corner Jesus Carranza, 50180, Toluca de 
Lerdo, Mexico, 3Experimental Laboratory, Faculty of Chemistry 
of the Autonomous University of the State of Mexico (UAEM), 
Paseo Colon, Residencial Colon, 50120, Toluca de Lerdo, 
Mexico, 4Department of Physics, Polymers Area, Metropolitan 
Autonomous University-Iztapalapa (UAM-Iztapalapa), 186 San 
Rafael Atlixco Av, Vicentina, 09340, Iztapalapa, Mexico.

 ■ sc.3-P006 synthesIs OF nanO cOMPOunds 
Based On hydROXyaPatIte and POly lactIde 
acId FOR Its aPPlIcatIOn as a PROsthesIs In 
BOne tIssue deFects.

E. Juárez1, N. S. Salas1, M. L. Chávez1.
1Laboratorio de Cerámica, Facultad de Química, UNAM. 
Av. Universidad Nacional Autónoma de México 3000, Col. 
Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., Ciudad de 
México, 04510. México.

 ■ sc.3-P007 eFFect OF Fe addItIOn as 
dOPant eleMent On the MechanIcal 
PROPeRtIes, Phase tRansItIOns and In VItRO 
cOMPatIBIlIty OF the BIOMedIcal tInBZR 
allOy
C. Rodríguez1, V. H. Baltazar Hernández1, O. 
Jiménez Alemán2, S. A. Montelongo3, T. Gudac, J.L. 
Ong3, F. Alvarado Hernández1.
1Unidad Académica de Ingeniería I, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Av. López Velarde 801, Zacatecas, Zacatecas C. P. 
98060, México., 2Departamento de Ingeniería de Proyectos, 
Universidad de Guadalajara, José Guadalupe Zuno 48, Zapopan, 
Jalisco 45100, México.,3Department of Biomedical Engineering, 
University of Texas at San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, 
TX 78249, USA.

 ■  sc.3-P008 gROWth OF ePIthelIal cells 
On FIlMs OF enZyMatIcally synthesIZed 
POly(gallIc acId) cROsslInKed tO 
caRBOXIMethylcellulOse
A. Romero,1 A. Tecante,1 R. García,1 C. Montiel,1 L. 
del Valle,2 J. Puiggali,2 M. Gimeno.1

1Facultad de Química, Departamento de Alimentos y 
Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México. C.P. 04510, 
2Chemical Engineering Department, Escola dEnginyeria de 
Barcelona Est-EEBE, c/Eduard Maristany 10-14, Barcelona, 
Spain. C.P. 08019

 ■  sc.3-P009 BIOcOMPatIBIlIty and 
degRadatIOn In VItRO OF a POlylactIc acId /
chItOsan cOMPOsIte
Y.G. Torres-Hernández1, G.M. Ortega-Díaz2, L. 
Téllez-Jurado1, A. Altamirano-Torres3, B.E. García-
Pérez2, H. Balmori -Ramírez1

1Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Departamento de 
Ingeniería en Metalurgia y Materiales, UPALM-Zacatenco. 
2Instituto Politécnico Nacional-ENCB, Departamento de 
Microbiología. 3Departamento de Materiales, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

 ■  sc.3-P010 In VItRO eValuatIOn OF 
cItOtOXIcIty and genOtOXIcIty OF 
POlyethyleneglycOl dIacRylate-chItOsan 
Based BIOMateRIals
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J. Garibay-García1, J. Castillo-Cadena1, J.H. 
Serment-Guerrero2, M.V. Flores-Merino1.
1Molecular and Cellular Biology Laboratory. Centro de 
Investigación en Ciencias Médicas (CICMED), Universidad 
Autónoma del Estado de México. 2Biology Departament, Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

 ■ sc.3-P011 MechanIcally-taIlORed FIBRIn 
MatRIces FOR WOund healIng aPPlIcatIOns
C. Y. Leon-Valdivieso1,2, J. Ridyard2, E. Lallana2, R. 
Donno2, A. Tirella2 and N. Tirelli2.
1School of Materials, University of Manchester, Oxford Road, 
Manchester, M13 9PL, U.K.; 2NorthWest Centre for Advanced 
Drug Delivery (NoWCADD), School of Health Sciences, University 
of Manchester, Manchester, M13 9PL, U.K.

 ■ sc.3-P012 eFFect OF caRBOn nanOtuBes On 
a BacteRIal cellulOse scaFFOld In genes 
eXPRessIOn InVOlVed In aPOPtOtIc and 
InFlaMMatORy PROcesses
Flores Héctor1, García Diana María1, Pozos Guillen 
Amaury1, Castorena Claudia1, Gutiérrez Manuel1
1Basic Sciences Laboratory, Faculty of Stomatology, University of 
San Luis Potosi, México

 ■ sc.3-P013 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF hydROXyaPatIte In POROus sIlIcOn 
MIcRO-PaRtIcles FROM sIlIca POWdeRs OF 
Plant ORIgIn 
M. Santana1

, J. O. Estevez2, V. Agarwal3, R. 
Herrera-Becerra2

1Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, UNAM Circuito 
Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, México. 
2Institute of Physics, UNAM, Circuito de la Investigación Científica 
Ciudad Universitaria C.P. 04510, México. 3Center for Engineering 
and Applied Sciences (CIICAp-UAEM), Av. Universidad 1001. Col. 
Chamilpa, Cuernavaca, Morelos 62209, México.

 ■ sc.3-P014 BIOcOMPatIBIlIty OF Plgla-
gelatIn electROsPun scaFFOlds FOR sKIn 
tIssue engIneeRIng
N. Vázquez1, C. Chaires1, R. Ontiveros1, B. 
Hernández1, B. Garfias 3, A. Maciel2, R. Vera2, M. 
Herrera1, A. Castell1
1Facultad de Medicina, UNAM. 2Instituto de Investigaciones en 
Materiales, UNAM, 3Instituto de Biología, UNAM,

 ■ sc.3-P015 cRystallOgRaPhIc study OF 
hydROXyaPatIte usIng dIFFeRent aMInO 
acIds as gROWth PROMOteRs

Alanís-Gómez J.R.1, Velázquez-Castillo R.1, Rivera-
Muñoz E.M.2

1División de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas
s/n, C.P. 76010 Querétaro, Qro., México. 2Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma
de México, A. P. 1-1010, Querétaro, Qro. 76000, México.

 ■ sc.3-P016 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF POROus scaFOlds 
MatRIces FROM cORtIcal and cancellOsOus 
deMIneRalIZed BOnes and VIaBIlIty test 
usIng adsc and hMsc cell lInes.
H.C. Navia-Morocho1, D.F. Combita-Merchán1, 
R. Buitrago-Serna2, J.F. Santa2, E. Aguilar1, J.C. 
Sepúlveda-Arias1.
1Grupo Infección e Inmunidad. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad Tecnológica de Pereira. Carrera 27 Nº 10-02, 
Pereira, Colombia. C.P. 660003. 2Grupo de Materiales Avanzados 
y Energía – MATyER. Instituto Tecnológico Metropolitano. Calle 
54A No. 30 – 01. Medellín, Colombia. C.P. 050013.

 ■ sc.3-P017 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF hydROgels deRIVed 
FROM hyalIne caRtIlage eXtRacellulaR 
MatRIX
A. Zuluaga-Vélez1, D.F. Combita-Merchán1, R. 
Buitrago-Serna2, J.F. Santa1, E. Aguilar1, J.C. 
Sepúlveda-Arias1

1Grupo Infección e Inmunidad. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad Tecnológica de Pereira. Carrera 27 Nº 10-02, 
Pereira, Colombia. C.P. 660003. 2Grupo de Materiales Avanzados 
y Energía – MATyER. Instituto Tecnológico Metropolitano. Calle 
54A No. 30 – 01. Medellín, Colombia. C.P. 050013.

 ■ sc.3-P018 a cellulaR scaFFOld OBtaIned 
By 3d PRIntIng technIQue FOR lIVeR 
RegeneRatIOn
J.M. Pérez Osorio1,M.C. Piña Barba2, G.H. Rubio 
Quintanares3

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Circuito Exterior, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, Ciudad de 
México, 2Instituto de Investigaciones en Materiales, Circuito 
Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, Ciudad 
de México 3Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. 
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Symposium C.4
Materials and interfaces 
Based on BioMolecUlar 
self-asseMBly
Adrian Keller / University of Paderborn
Johannes Raff / Institute for Resource Ecology and Helmholtz
Magnus Bergkvist / SUNY Polytechnic Institute
Enrique C. Samano / Universidad Nacional Autónoma de México

ROOM: Maya VII casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

 ` 09:30 - 10:00 sc.4-O001 Invited talk hyBRId 
sPIdeR sIlK nanOstRuctuRes
M. Humenik1 and T. Scheibel1
1Biomaterials, Faculty of Engineering Science, University of 
Bayreuth, D-95440 Bayreuth, Germany

 ` 10:00 - 10:30 sc.4-O002 Invited talk dynaMIc 
MateRIals InsPIRed By cePhalOPOds
Alon Gorodetsky1, Erica Leung1

1Department of Chemical Engineering and Materials Science. 
Department of Chemistry. University of California, Irvine

 ` 10:30 - 11:00 sc.4-O003 Invited talk huMIdIty- 
and electRO-ResPOnsIVe actuatIOn In 
anIsOtROPIcally alIgned PROteIn FIlMs
Nathan A. Carter1, Tijana Z. Grove1

1Department of Chemistry and MII, Virginia Tech, Blacksburg, 
VA 24060

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Protein layers and films
 Å SESSION CHAIR: MATTEO CASTRONOVO

 ` 12:30 - 13:00 sc.4-O004 Invited talk 
InVestIgatIOn OF PathWays and KInetIcs 

OF PROteIn asseMBly VIa In sItu scannIng 
PROBe MIcROscOPy
Sungwook Chung1

1School of Chemical and Biomolecular Engineering, Pusan 
National University, Busan, South Korea 46241

 ■ 13:00 - 13:15 sc.4-O005 s-layeR PROteIns FOR 
OPtIcal BIO-sensIng PuRPOses
S. Matys1, M. Lakatos2, J. Raff3, M. Vogel1,3, k. 
Pollmann1

1Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Helmholtz Institute 
Freiberg for Resource Technology, Chemnitzer Str. 40, 09599 
Freiberg, Germany 2Chair of Physical Chemistry, Measurement 
and Sensor Technology, Technische Universität Dresden, 01062 
Dresden, Germany 3Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, 
Institute of Resource Ecology, Bautzner Landstr. 400-01328 
Dresden, Germany

 ■ 13:15 - 13:30 sc.4-O006 InFluence OF 
BIValent Metal IOns On the selF-
asseMBly OF s-layeR PROteIns FROM 
lysInIBacIllus sPhaeRIcus Jg-B53
J. Raff1, J. Liu2, S. Falke3, B. Drobot1, D. 
Oberthuer4, A. kikhney5, T. Guenther6, k. Fahmy1, 
D. Svergun5, C. Betzel3
1Institute of Resource Ecology @ Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf, Bautzner Landstr. 400-01328 Dresden, Germany, 
2Department of food science, Sichuan University of Science 
& Engineering Xueyuan Street 180, Huixing Rd., Zigong City, 
643000, Sichuan Province, China, 3Institute of Biochemistry and 
Molecular Biology, Laboratory for Structural Biology of Infection 



140

and Inflammation, University of Hamburg, Martin-Luther-King 
Platz 6-20146 Hamburg, Germany, 4Center for Free-Electron 
Laser Science (CFEL) @ DESY, Notkestr. 85-22607 Hamburg, 
Germany, 5European Molecular Biology Laboratory (EMBL) @ 
DESY, Notkestr. 85-22603 Hamburg, Germany, 6Biconex GmbH, 
Bautzner Landstraße 45-01454 Radeberg, Germany

 ` 13:30 - 14:00 sc.4-O007 Invited talk enZyMe 
MedIated autOdePOsItIOn
Oliver I. Strube1

1Biobased & Bioinspired Materials, Paderborn University 
Warburger Str. 100, 33098 Paderborn, Germany

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Plasmonic 
nanostructures

 Å SESSION CHAIR: VEIKKO LINKO

 ` 16:00 - 16:30 sc.4-O008 Invited talk 
theRMOPhORetIc nanOsWIMMeRs and 
tRaPPIng
Mertig,1,2 A. Herms,1,2 k. Günther,1 E. Sperling,1 
A. kick,2 R. Schachoff,3 M. Braun,3 A.P. Bregulla,3 
F. Cichos3

1Institute of Physical Chemistry, Technische Universität Dresden, 
1062 Dresden, Germany. 2Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und 
Sensortechnik e.V. Meinsberg, 04736 Waldheim, Germany. 
3Molecular Nanophotonics Group, Faculty of Physics and Earth 
Science, Universität Leipzig, 04103 Leipzig, Germany

 ` 16:30 - 17:00 sc.4-O009 Invited talk PlasMOnIc 
nanOstRuctuRes thROugh dna-assIsted 
MOleculaR lIthOgRaPhy
B. Shen1, V. Linko2

, k. Tapio1, T. Lemma1, M.A. 
kostiainen2 and J.J. Toppari1
1University of Jyvaskyla, Department of Physics, Nanoscience 
Center, P.O. Box 35, 40014 University of Jyväskylä, Finland, 
2Biohybrid Materials, Department of Biotechnology and 
Chemical Technology, Aalto University, P.O. Box 16100, 00076 
Aalto, Finland

 ■ 17:00 - 17:15 sc.4-O010 gOld nanOstRuctuRes 
Based On dna ORIgaMI teMPlates WIth 
aPPlIcatIOns In nanOelectROnIcs and 
PlasMOnIcs
David Ruiz1, karen Cardos1, Amanda Martínez1, 
Enrique Samano1

1Universidad Nacional Autónoma de México

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sc.4-P001 selF-asseMBly, dynaMIcs, and 

POlyMORPhIsM OF hIaPP(20-29) aggRegates 
at sOlId-lIQuId InteRFaces
Roozbeh Hajiraissi1, Ignacio Giner1, Guido 
Grundmeier1, and Adrian keller1

1Technical and Macromolecular Chemistry, Paderborn University, 
Warburger Strasse 100, 33098 Paderborn, Germany

 ■ sc.4-P002 VIscOelastIc and MORPhOlOgIcal 
PROPeRtIes OF sOlutIOns OF chItOsan and 
MultIWalled caRBOn nanOtuBes
J.R. González Martínez 1, J. R. Aragón-Guajardo, 
keren Hapuc-Gutiérrez 1 R. Gámez-Corrales 2, M. 
Plascencia Jatomea 3
1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Blvd Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 83000 Hermosillo, 
Son. 2Departamento de Física, Universidad de Sonora, Blvd 
Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 83000 Hermosillo, Son. 
3Departamento en Investigación y Posgrado en Alimentos, 
Universidad de Sonora, Blvd Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 
83000 Hermosillo, Sonora.

 ■ sc.4-P003 study OF InulIn nanOPaRtIcles 
FORMatIOn and theIR PhysIcOcheMIcal and 
BIOlOgIcal PROPeRtIes
Maira Jiménez-Sánchez1, Rebeca Perez-Morales2, 
Francisco Goycoolea3, Monika Mueller4, Werner 
Praznik 4, Renate Löeppert 4, Marcela Ayala-
Aveces1, Clarita Olvera-Carranza1

1Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis, Instituto 
de Biotecnología, UNAM.Cuernavaca Morelos 62210. Tel: +52 
(777) 329-1619, e-mail: mjims@hotmail.com, maa@ibt.unam.
mx, clarita@ibt.unam.mx (corresponding author), 2Laboratorio 
de Biología Celular y Molecular, Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez 
Palacio. Tel: +52 (81) 715-8810 ext. 128. rebecapms@ujed.mx, 
3Institute for Plant Biology and Biotechnology (IBBP) Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster 48143 Münster, Deutschland Tel: 
+49 251 83-24791. fm.goycoolea@gmail.com, 4Department 
of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, Vienne 
University Althanstrasse 14 A-1090 Wien tel +43(0)-1-4277-55 
402. monika.mueller@univie.ac.at, werner.praznik@univie.ac.at, 
renate.loeppert@univie.ac.at
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ROOM: Maya VII casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

 ` 09:45 - 10:15 sc.4-O011 Invited talk 
tuneaBle nuclease ReactIOns In dna 
nanOstRuctuRes
 A. Adedeji 1,2, A. Stopar 1,2, L. Coral 1,2, M. 
Castronovo 1,2,3

1Ph.D. school of Nanotechnology, Department of Physics, 
University of Trieste, Via A. Valerio 2, 34127 Trieste, Italy; 
2Department of Medical and Biological Sciences, University of 
Udine, Piazzale M. Kolbe 4, 33100 Udine, Italy;3School of Food 
Science and Nutrition, University of Leeds, Woodhouse Lane, LS2 
9JT Leeds, UK.

 ■  10:15 - 10:45 sc.4-O012 Invited talk dna-
PROteIn nanOstRuctuRes selF-asseMBled 
WIth MOleculaR PRecIsIOn
D. Schiffels1,2, V. Szalai1, M. P. Zwolak1, J. A. Liddle1

1Center for Nanoscale Science and Technology, National Institute 
of Standards and Technology, 100 Bureau Drive, Gaithersburg, 
MD 20899. 2Maryland NanoCenter, University of Maryland, 
College Park, MD 20742

 ■ 10:45 - 11:00 sc.4-O013 RegulaR nanOscale 
PROteIn PatteRns VIa dIRected adsORPtIOn 
thROugh selF-asseMBled dna ORIgaMI 
MasKs
Saminathan Ramakrishnan,1 Sivaraman 
Subramaniam,2 A. Francis Stewart,2 Guido 
Grundmeier,1 and Adrian keller1

1Technical and Macromolecular Chemistry, Paderborn 
University, Warburger Strasse 100, 33098 Paderborn, Germany. 
2Department of Genomics, Biotechnology Center, Technische 
Universität Dresden, Tatzberg 47-51, 01307 Dresden, Germany

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Applications in medicine
 Å SESSION CHAIR: OLIVER STRUBE

 ` 12:30 - 13:00 sc.4-O014 Invited talk selF-
asseMBlIng dna MOleculaR MateRIals FOR 
aPPlIcatIOns In BIOnanOFaBRIcatIOn and 
MedIcIne
Thom LaBean1 

1North Carolina State University

 ` 13:00 - 13:30 sc.4-O015 Invited talk cOatIng 
OF dna ORIgaMI nanOstRuctuRes FOR 
cellulaR delIVeRy
Veikko Linko1

Biohybrid Materials, Department of Bioproducts and Biosystems, 
Aalto University, Finland

 ` 13:30 - 14:00 sc.4-O016 Invited talk PROteIn 
and dna asseMBlIes at MeMBRane 
InteRFaces
S. Howorka1

1Department of Chemistry, University College London, 20 Gordon 
Street, London WC1H0AJ, UK

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Electronic devices and 
integration

 Å SESSION CHAIR: ADRIAN KELLER

 ` 16:00 - 16:30 sc.4-O017 Invited talk 
InteRactIOns OF dna ORIgaMI stRuctuRes 
WIth sOlId suBstRates – the BasIs FOR 
nanOIntegRatIOn and BIOManIPulatIOn
Sophie Thamm1, Andreas kopielski1, Andre Dathe1, 
Andrea Csaki1, Wolfgang Fritzsche1

1Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT) Jena, Germany

 ` 16:30 - 17:00 sc.4-O018 Invited talk asseMBly 
OF MateRIals at the nanOscale usIng dna 
ORIgaMI
Adam T. Woolley1

1Department of Chemistry and Biochemistry, Brigham Young 
University, Provo, Utah, 84602-5700, USA

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk
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Symposium C.5
new trends in polyMer 
cheMistry and 
characterization
Ernesto Rivera Garcia / Universidad Nacional Autonoma de México
Mario Gauthier / University of Waterloo
Coleen Pugh / University of Akron
Francisco Javier Illescas Martinez / Instituto Tecnológico de Toluca

ROOM: tuluM h JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Graft and dendritic 
polymers

 Å SESSION CHAIR: COLEEN PUGH

 ■ 09:00 - 09:15 sc.5-O001 desIgn OF nOVel 
dendRItIc MOlecules BeaRIng dOnOR-
accePtOR gROuPs FOR FRet aPPlIcatIOns
Mireille Vonlanthen1 and Ernesto Rivera1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Circuito exterior, Ciudad 
Universitaria C. P. 04510 Coyoacán, Ciudad de México.

 ■ 09:15 - 09:30 sc.5-O002 synthesIs 
OF IsOPRenIc POlyButadIene 
MacROMOnOMeRs FOR the PRePaRatIOn OF 
BRanched POlyButadIene
Mario Gauthier1, Vishnu D. Deepak1

1Department of Chemistry, Institute for Polymer Research, 
University of Waterloo, 200 University Ave. W., Waterloo, ON 
N2L 3G1, Canada

 ` 09:30 - 10:00 sc.5-O003 Invited talk 
cOntROlled adhesIOn OF RuBBeR WIth 
hyPeRBRanched POlyMeRs

Manabu Inutsuka1, Ryo Awane1, Masayuki 
Haraguchi2, Masaaki Ozawa2, Norifumi L. 
Yamada3 and keiji. Tanaka1,4

1Department of Applied Chemistry, Kyushu University, Fukuoka 
819-0395, Japan, 2Nissan Chemical Industries, Ltd., 3High 
Energy Accelerator Research Organization, 3International 
Institute for Carbon-Neutral Energy Research (WPI-I2CNER)

 ` 10:00 - 10:30 sc.5-O004 Invited talk 
dendRIMeRs as MOnOdIsPeRsed 
hyPeRBRanched POlyMeRs: nOVel 
synthetIc stRategIes and aPPlIcatIOns
René Roy1

1Department of Chemistry,Université du Québec à Montréal,P. 
O. Box 8888, Succ. Centre-ville Montréal, Québec, Canada H3C 
3P8

 ` 10:30 - 11:00 sc.5-O005 Invited talk neW lOW 
teMPeRatuRe cuRe-On-cOMMand PROcess 
FOR cOatIngs
M. D. Soucek1, k. R.Miller1

1Department of Polymer Engineering University of Akron Akron, 
OH 44325

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Graft and dendritic 
polymers / Polymer synthesis 
and modification 
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 Å SESSION CHAIR: JEAN DUHAMEL

 ` 12:30 - 13:00 sc.5-O006 Invited talk synthesIs 
OF dendROnIZed Β-cyclOdeXtRIn 
deRIVatIVes VIa “clIcK” cheMIstRy and 
theIR POtentIal use as caRRIeRs OF 
alBendaZOle (antIPaRasItIc)
Luis José López Méndez1, Yareli Rojas 
Aguirre2, Israel González Méndez1 and Patricia 
Guadarrama1

1Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM); UNAM. 
2Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
(CCADET); UNAM.

 ` 13:00 - 13:30 sc.5-O007 Invited talk ReactIOn 
deVelOPMent FOR the synthesIs OF 
cOnJugated POlyMeRs
Luke Vanderzwet1, Rafael A. Mirabal1, Michael R. 
Emmett1, Sara Abuadas1, Derek J. Schipper1

1Department of Chemistry, Waterloo Institute for 
Nanotechnology, University of Waterloo, Waterloo, ON N2L 
3G1, Canada

 ` 13:30 - 14:00 sc.5-O008 Invited talk 
OPtIMIZatIOn OF the stRuctuRe OF 
BenZOcyclOButene cOntaInIng 
MethacRylate MOnOMeR FOR cOntROlled 
RadIcal POlyMeRIZatIOn
I. Ono1, B. Yu1, W.k. Storms-Miller1, C. Pugh1

1Department of Polymer Science, The University of Akron Akron, 
Ohio, 44325-3909 USA

 ` 14:00 - 14:30 sc.5-O009 Invited talk 
stRuctuRal staBIlIty and degRadatIOn 
OF dna nanOstRuctuRes In uRea and 
guanIdInIuM chlORIde
Saminathan Ramakrishnan1, Georg krainer2, 
Michael Schlierf2, Guido Grundmeier1, Adrian 
keller1

1Technical and Macromolecular Chemistry, Paderborn 
University, Warburger Str. 100, 33098 Paderborn, Germany. 
2B CUBE-Center for Molecular Bioengineering, Technische 
Universität Dresden, Arnoldstr. 18, 01307 Dresden, Germany

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Polymer synthesis and 
modification 

 Å SESSION CHAIR: MARIO GAUTHIER

 ■ 16:00 - 16:15 sc.5-O010 FunctIOnalIZatIOn 
OF BROMInated POly(lactIc acId) By 
nucleOPhIlIc suBstItutIOn By aZIde 
WIthOut chaIn cleaVage
Coleen Pugh1 and Colin Wright1

1Department of Polymer Science, The University of Akron, Akron, 
OH 44325-3909 USA

 ■ 16:15 - 16:30 sc.5-O011 ORganIc cO-POlyMeRs 
WIth POtencIal aPPlIcatIOns In sOlId-
state ORganIc deVIces
César Augusto Fernández-Gijón1, Mireille 
Volanthen1, Guillermo Santana1, Ciro Falcony2 
and Larissa Alxandrova1

1Instituo de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, circuito exterior s/n, Ciudad Universitaria, 
04510, Ciudad de México, México. 2Departamento de Física, 
CINVESTAV IPN, Apartado Postal 14-740. 07000, Ciudad de 
México, México.

 ■ 16:30 - 16:45 sc.5-O012 synthesIs OF BlOcK 
cOPOlyMeRs VIa Ru(II) catalyZed lIVIng 
RadIcal POlyMeRIZatIOn.
M. García Vargas1, C. Aguilar Lugo1, L. 
Alexandrova1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad 
Universitaria, 04510, México D.F.; México

 ■ 16:45 - 17:00 sc.5-O013 synthesIs OF 
MOleculaRly IMPRInted POlyMeRs 
By VIsIBle lIght PhOtOInIFeRteR 
POlyMeRIZatIOn
C. Gonzato1, M. Garcia-Soto1, k. Haupt1

1Sorbonne Universités, Université de Technologie de Compiègne. 
FRE CNRS 3580 Génie Enzymatique et Cellulaire. Rue Roger 
Couttolenc, CS 60319. 60203 Compiègne Cedex-France

 ■ 17:00 - 17:15 sc.5-O014 desIgn OF neW 
theRMOsettIng systeMs Based On 
BenZOXaZInes MOdIFIed WIth MaleIc 
anhydRIde
M. Spontón1 E. Gilbert1, G. Morales2, D. Estenoz1

1INTEC (Universidad Nacional del litoral-CONICET)-Güemes 
3450-(3000) Santa Fe – Argentina. 2Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA), Bv. E. Reyna Hermosillo 140, Saltillo, 
Coahuila, México
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 ■ 17:15 - 17:30 sc.5-O015 sIMulatIOn OF the 
hIgh densIty POyehtylene (hdPe) sluRRy 
PROcess
R. Infante Martinez1 L. Villarreal Cärdenas1. 
1Centro de Investigación en Química Aplicada

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

ROOM: tuluM h JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Biopolymers
 Å SESSION CHAIR: ERNESTO RIVERA

 ` 09:00 - 09:30 sc.5-O016 Invited talk shaPe-
MeMORy POlyMeRs
A. Lendlein1,2

1Institute of Biomaterial Science and Berlin-Brandenburg Centre 
for Regenerative Therapies, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, 
14513 Teltow, Germany. 2Institute of Chemistry, University of 
Potsdam, Potsdam, Germany

 ` 09:30 - 10:00 sc.5-O017 Invited talk 
theORetIcal asPects OF suPeRacId 
MedIated POlyMeR synthesIs
Serguei Fomine1

1National Autonomous University of Mexico, Institute for 
Materials Research

 ` 10:00 - 10:30 sc.5-O018 Invited talk 
chaRacteRIZatIOn OF stRuctuRe and 
cRystallInIty OF staRches FROM cassaVa
Leonardo C Simon1, Charles Dal Castel1
Department of Chemical Engineering, University of Waterloo 200 
University Avenue West, Waterloo, ON, Canada, N2L 3G1

 ` 10:30 - 11:00 sc.5-O019 Invited talk 
nucleOtIdIc and PePtIdIc MultI-
PORPhyRInIc WIRes: When the desIRed 
cOnFORMatIOn Is deteRMIned By chIRal 
FleXIBle lInKeRs.
Nathalie Solladié1, Régis Rein1

1Groupe de Synthèse de Systèmes Porphyriniques, Laboratoire 
de Chimie de Coordination du CNRS, 205 route de Narbonne, 
31077 Toulouse cedex 4, France

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Biopolymers / Polymers 
for biomedical applications

 Å SESSION CHAIR: PATRICIA GUADARRAMA

 ■ 12:30 - 12:45 sc.5-O020 deVelOPMent and 
chaRacteRIZatIOn OF electROsPun FIBeRs 
FROM Pea PROteIn (PIsuM satIVuM) and 
Pullulan Blends 
Guadalupe Aguilar Vázquez1, Flavia Loarca Piña1, 
Amparo López-Rubio2, Juan de Dios Figueroa 
Cárdenas 3, Luis Antonio Ortiz- Frade4, Sandra 
Olimpia Mendoza Díaz1

1Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, 
Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Centro Universitario, Santiago de Querétaro C.P. 76010, Qro, 
México. 2Novel Materials and Nanotechnology Group, IATA-
CSIC,Avda. Agustin Escardino 7, Paterna,Valencia 46980, Spain. 
3Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Libramiento 
Norponiente #2000, Fracc. Real de Juriquilla. C.P. 76230. 
4Departamento de Electroquímica, Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C., Querétaro, 
76703, Mexico Corresponding author: Tel./fax: 1921200 ext. 
5568 smendoza@uaq.mx

 ■ 12:45 - 13:00 sc.5-O021 cellulOse eXtRactIOn 
FROM QueRcus sPP. saWdust WIth 
ORganOsOlV tReatMent
karla Ruiz Cuilty1, Lourdes Ballinas-Casarrubias2, 
Eduardo Rodríguez de San Miguel3, Josefina de 
Gyves3, Julio Cesar Robles-Venzor2, Guillermo 
González-Sánchez1.
1Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV). 
Miguel de Cervantes 120 Compl. Ind. Chihuahua, CP 31109, 
Chihuahua, Chih., México. karla.ruiz@cimav.edu.mx,guillermo.
gonzalez@cimav.edu.mx, 2Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Nuevo Campus s/n, 
Chihuahua, Chih., México. corresponding author: mballinas@
uach.mx, me.juliorobles@gmail.com, 3Facultad de Química, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 
México D.F., México. erdsmg@unam.mx, degyves@unam.mx

 ` 13:00 - 13:30 sc.5-O022 Invited talk sIMPlIstIc 
POlyMeR desIgn aPPROaches FOR taRgetIng 
MultIPle health challenges
Anirudha Singh1
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1Departments of Urology, Chemical and Biomolecular 
Engineering, Translational tissue engineering Center, Johns 
Hopkins University, MD, USA

 ` 13:30 - 14:00 sc.5-O023 Invited talk lateX FIlM 
FORMatIOn PROBed By PyRene eXcIMeR 
FluORescence
R. Casier1, M. Gauthier1, J. Duhamel1
1Institute for Polymer Research, Waterloo Institute for 
Nanothechnology, Department of Chemistry, University of 
Waterloo, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada

 ` 14:00 - 14:30 sc.5-O024 Invited talk sIlK-
FIBROIn/chItOsan electROsPun scaFFOlds
Yesica C. Cárdenas-Pérez1, 4, Efrén de Jesús Muñoz-
Prieto1, 4, Edwin Y. Gómez-Pachón3, 4 Ricardo 
Vera-Graziano2

1Escuela de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias bási-
cas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. 
Tunja, Colombia. 2Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, CDMX, 
México. 3Escuela de Diseño Industrial, Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia-UPTC. Duitama, Colombia. 4Grupo 
de Investigación en Desarrollo y Nuevos Materiales-DANUM, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. Tunja, 
Colombia. raziano@unam.mx

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Polymers for biomedical 
applications 

 Å SESSION CHAIR: NATHALIE SOLLADIÉ

 ` 16:00 - 16:30 sc.5-O025 Invited talk BIOMass-
deRIVed POlyMeRs IncORPORatIng 
hydROXycInnaMates
A.M. kasko1 and B. Upton2

1Department of Bioengineering, University of California, 
Los Angeles, CA 90095 US. 2Department of Chemistry and 
Biochemistry, University of California, Los Angeles, CA 90095 US

 ` 16:30 - 17:00 sc.5-O026 Invited talk dRy sKIn 
electROdes: MIXed IOnIc electROnIc 
cOnductORs FOR IMPROVed chaRge 
tRansPORt
Amy M. Heintz1, krenar Shqau1, 
1Battelle

 ■ 17:00 - 17:15 sc.5-O027 MultI-cOMPOnent 
MIcROscaFFOlds selectIVely 

FunctIOnalIZed WIth tWO dIstInct 
adhesIOn PROteIns FOR cOntROlled thRee-
dIMensIOnal cell attachMent
Benjamin Richter1,2, Vincent Hahn1,3,4, Sarah 
Bertels1,5, Tanja k. Claus6,7, Martin Wegener3,4, 
Guillaume Delaittre6,8, Christopher Barner‐
kowollik6,7, Martin Bastmeyer1,5

1Zoologisches Institut, Zell und Neurobiologie, Karlsruhe Institute 
of Technology (KIT), Fritz-Haber-Weg 4, 76131 Karlsruhe, 
Germany. 2Nanoscribe GmbH, Hermann-von-Helmholtz-
Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany. 3Institut 
für Angewandte Physik, Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT), Wolfgang-Gaede-Straße 1, 76131Karlsruhe, Germany. 
4Institut für Nanotechnologie, Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-
Leopoldshafen, Germany. 5Institut für Funktionelle Grenzflächen, 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Hermann-von-Helmholtz-
Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany. 6Preparative 
Macromolecular Chemistry, Institut für Technische Chemie 
und Polymerchemie, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 
Karlsruhe, Germany. 7Karlsruhe and Institut für Biologische 
Grenzflächen, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Hermann-
von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, 
Germany. 8Institut für Toxikologie und Genetik, Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sc.5-P001 cheMIcal MOdIFIcatIOns OF 

dIacetylene-cOntaInIng POlyMeR 
WIth IsatIn By aROMatIc aMInes WIth 
WIthdRaWIng suBstItuents
L. Fomina1, O. Monroy1, R. Salcedo1, M. 
Zolotukhin1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán 04510, Ciudad de México

 ■ sc.5-P002 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF MOdIFIed dIacetIlene-cOntaInIng 
POlyMeRs usIng suBstItuted aROMatIc 
aMInes
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O. Monroy1, L. Fomina1, R. Salcedo1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán 04510, Ciudad de México.

 ■ sc.5-P003 POlyPePtIdes WIth Pendant 
PORPhyRIns: FROM the RecOgnItIOn OF 
BIdentate Bases tO InteR-dIgItated PhOtO-
actIVe stRands.
Régis Rein1,Farid Aziat1, Nathalie Solladié1

1Groupe de Synthèse de Systèmes Porphyriniques,Laboratoire 
de Chimie de Coordination du CNRS,205 route de Narbonne, 
31077 Toulouse cedex 4, France.

 ■ sc.5-P004 neW dendRItIc MOlecules 
BeaRIng dOnOR-accePtOR gROuPs 
(PyRene-BOdIPy) FOR eneRgy tRansFeRt 
aPPlIcatIOns
Pasquale Porcu1, Mireille Vonlanthen1 and Ernesto 
Rivera1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito exterior Ciudad Universitaria, C.P. 
04510 Ciudad de México.

 ■  sc.5-P005 synthesIs OF dendROns BeaRIng 
PyRene unIts aBle tO act as POtentIal 
POllutant sensORs.
Andrea Ruiu1 and Ernesto Rivera1

1Instituto de Investigaciones en Materiales Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad de México

 ■ sc.5-P006 BIOBased theRMOset POlyMeRs 
FROM ePOXIdIZed lInseed OIl and 
sacchaRIdes
L.A. Ortega1, E. Dehonor Márquez1, E. Vigueras 
Santiago1, S. Hernández López1. 
1Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Materiales 
Avanzados (LIDMA), Facultad de Química, UAEM. Km 12.5 de 
la Carretera Toluca-Ixtlahuaca, Toluca, Estado de México. C.P. 
50200.

 ■ sc.5-P007 MORPhOlOgIcal studIes OF thIn 
FIlMs OF a nOVel POlyMeR OBtaIned FROM a 
BenZenedIMethanOl deRIVatIVe
E. Lazo-Jiménez1, J. A. Chávez-Carvayar2, V. Islas-
Pérez3, L. M. Lazo J.1, T. Juárez C.3, C. Flores M.2, 
R. Arcos R.1, R. Rodriguez4, M. Salmón S5., M. P. 
Carreón-Castro1

1Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Circuito Exterior, C.P. 04510, 

Ciudad Universitaria. Ciudad de México, México. 2Instituto de 
Investigaciones en Materiales, Circuito Exterior, C.P. 04510, 
Ciudad Universitaria. Ciudad de México, México. 3Facultad 
Estudios Superiores Zaragoza-UNAM, Avenida Guelatao No.66, 
Ejército de Oriente, Iztapalapa, C.P. 09230, Ciudad de México, 
México. 4Departamento de biotecnología y Bioingeniería, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
Instituto Politécnico Nacional, CP 07360, Ciudad de México, 
Méx. 5Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Circuito Exterior, C.P. 04510, Ciudad 
Universitaria. Ciudad de México, México.

 ■ sc.5-P008 POlyMeR netWORKs WIth 
electRIcal PROPeRtIes
Carlos Hipólito Antonio-Hernández1, PhD. Alberto 
Rosas-Aburto1, PhD. Humberto Vázquez-Torres2, 
PhD. Eduardo Vivaldo-Lima1 
1Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 
Química. 2Universidad Autónoma Metropolitana campus 
Iztapalapa

 ■ sc.5-P009 study OF a systeM POlyMeRIc: 
sPectROscOPIc chaRacteRIZatIOn and 
theORetIcal MOdel aPPROach
E. Arroyo1, M. A. Armenta1, P.A. Luque 2, M. Cosio2, 
R. Villarreal2 A. Olivas1.
1PCeIM Centro de Nanociencias y Nanotecnología-Universidad 
Nacional Autónoma de México, Km 107 carretera Tijuana-
Ensenada, Ensenada, B.C. 22860, México. 2Facultad de 
Ingenieria arquitectura y Diseño-Universidad Autónoma de Baja 
California, Km 106 carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada, B.C. 
22860, México.

 ■ sc.5-P010 BIOPOlyMeR FIlMs OF calcIuM 
caseInate IncORPORatIng tetRaBORate OF 
sOdIuM as antIMIcROBIal agent
M. E. Becerra1, A. C. Avila1, O. Giraldo1

1Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física y Química, 
17003, Kilometro 9 vía al aeropuerto La Nubia, Colombia.

 ■ sc.5-P011 staBIlIZatIOn OF au and ag 
nanOPaRtIcles In cOllOIdal sOlutIOns 
usIng POlyMeRs WIth 1,3,4-OXadIaZOle 
Pendant gROuPs
Martín Caldera-Villalobos1, Miriam Martins-
Alho2, Jesús García-Serrano1 and Ana María 
Herrera-González1.
1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Laboratorio de Polímeros. 
Carretera Pachuca-Tulancingo, Colonia Carboneras, C.P. 42184, 
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Mineral de la Reforma, Hidalgo, México. 2Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Departamento de Química, 
Cátedra de Química Orgánica. Av. Paseo Colón 850, CABA, 
Argentina.

 ■ sc.5-P012 chaRacteRIZatIOn OF 
lIgnOcellulOsIc MateRIals (agaVe 
Bagasse and teca WOOd)
G.S. Cano Díaz1, A. Rosas Aburto1, E. Santos 
Santos1, L. Flores Santos2, E. Vivaldo Lima1

1Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Química 
UNAM. Ciudad de México. México. 2Rheomod de México S.A.P.I. 
de C.V. México.

 ■ sc.5-P013 MORPhOlOgy and MechanIcal 
PROPeRtIes OF POlyacRylIc-nanOclays 
nanOcOMPOsItes
Rubén Castillo-Pérez1,2, Mireya L. Hernández-
Vargas1, 2, 4, Oscar Hernández-Guerrero3, 4, Osvaldo 
Flores-Cedillo4,Bernardo F. Campillo-Illanes1, 4.
1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, CDMX. 04510, MEXICO. 2Posgrado 
de Ingeniería, Facultad de Química, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria CDMX, 04519, 
MEXICO. 3Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Centro 
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 
Cuernavaca, Morelos, 62209, MEXICO. 4Instituto de Ciencias 
Físicas, UNAM, Av. Universidad s/n, Col. Chamilpa, Cuernavaca, 
Morelos, 62210, MEXICO.

 ■ sc.5-P014 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
By IR and XRd OF tannIc BIOsORBents 
OBtaIned OF endeMIc tRees OF PueBla
A. M. Courrech Arias1, M. A. Pérez Cruz2, J. A. 
Benavides Paredes3, J. G. Domínguez Chávez4, L. 
García González5,J. Hernández Torres5

1Doctorado en Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Químicas, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 72570 2Facultad 
de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, 72570 3Licenciatura en QFB, Facultad de Ciencias 
Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
72570 4Facultad de Bioanálisis-Región Veracruz, Universidad 
Veracruzana, 91700 5Centro de Investigación en Micro y 
Nanotecnología, Universidad Veracruzana, 94294

 ■ sc.5-P015 cORe/shell POlyMeRs OF 
PMMa/PheMa OBtaIned By heteROPhase 
POlyMeRIZatIOn.

Hiram Rabelero Solis4, Luis O. Sahagun Aguilar1, 
Israel Ceja2, Abraham G. Alvarado3, Jorge E. Puig4, 
Martín Rabelero4.
1Posgrado en Cs. de Materiales, 2Depto de Física, 3Depto. de 
Ing. Mecánica Eléctrica, 4Depto. de Ing. Química; Benemérita 
Universidad de Guadalajara, CUCEI, Blvd. Marcelino García 
Barragán 1451 col. Olímpica, CP. 44430, Guadalajara Jal., México.

 ■ sc.5-P016 MechanIcal chaRacteRIZatIOn 
OF Pst-co-BuMa cOPOlyMeRs OBtaIned By 
MIcROeMulsIOn POlyMeRIZatIOn.
Adriana S. Delgado García1, José Manuel Chacón1, 
Rosaura Hernández2, Abraham G. Alvarado3, 
Lourdes A. Pérez1, Martín Rabelero1.
1Depto. de Ing. Química, 2Depto de Electrónica, 3Depto. de Ing. 
Mecánica Eléctrica,; Benemérita Universidad de Guadalajara, 
CUCEI, Blvd. Marcelino García Barragán 1451 col. Olímpica, CP. 
44430, Guadalajara Jal., México.

 ■ sc.5-P017 eFFect OF nanOstRuctuRes On 
the theRMOtROPIc BehaVIOR and theRMO-
MechanIcal actuatIOn OF MOnOdOMaIn 
lIQuId-cRystallIne elastOMeRs.
Marco Antonio De Jesús Téllez1, Rosa Julia 
Rodríguez-González1, Leticia Larios-López1

1Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique 
Reyna H.140. 25294 Saltillo Coahuila, México.

 ■  sc.5-P018 detectIOn OF MIcelaR 
cOncentRatIOn cRItIcIsM OF the systeMs 
ctat/WateR and ctaB/WateR thROugh 
electROcheMIcal IMPedance sPectROscOPy
J.J. Gómez Guzmán1, E.R. Larios Durán1, J.F. A. 
Soltero Martínez1

1Departamento de Ingeniería Química, Universidad de 
Guadalajara, Blvd. M. García Barragán #1451, Guadalajara, 
Jalisco, C.P. 44430, MÉXICO.

 ■ sc.5-P019 OBtaInIng and eValuatIOn OF 
gels OF algInate cROsslInKed WIth nIcKel
G Cabrera-Cervantes1, J. A. Galaviz-Pérez2, R. 
Jiménez-Gallegos1, M. G. Hernández-Cruz2, D. S. 
García-Zaleta2

1Laboratorio de Poliméros, Departamento de Ingeniería Química 
Industrial, ESIQIE-IPN, Edif. Z-5 UPALM Zacatenco, Ciudad de 
México, 07738, México. 2Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, C.P. 86205, México.

 ■ sc.5-P020 chaRacteRIZatIOn OF adsORBent 
POlyMeRs egdMa/an Based
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Anahí Nahuatlato Juárez1. Juana Deisy Santamaría 
Juárez2. José Alberto Galicia Aguilar3. Maribel 
López Badillo4. Jenaro L. Varela Caselis5.
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de 
Ingeniería Química. Laboratorio de Membranas y Materiales 
Poliméricos. Ciudad Universitaria, Edificio 106H, Av. Sn. Claudio 
y 18 Sur Col. Jardines de San Manuel, 72570 Puebla, Puebla. Tel. 
(222) 2295500, ext. 7252

 ■ sc.5-P021 eValuatIOn OF the eFFect OF 
the sOlVent On the RegeneRatIOn OF 
adsORBents Based On egdMa / an
Miguel Ángel López Alfaro1 José Alberto Galicia 
Aguilar1 Juana Deisy Santamaría Juárez1. Maribel 
López Badillo1 Jenaro L. Varela Caselis1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de 
Ingeniería Química. Laboratorio de Membranas y Materiales 
Poliméricos. Ciudad Universitaria, Edificio 106H, Av. Sn. Claudio 
y 18 Sur Col. Jardines de San Manuel, 72570 Puebla, Puebla.m 
Tel. (222) 2295500, ext. 7252

 ■ sc.5-P022 MIcRO-aBRasIOn tests In a hIgh-
densIty POlyethylene ReInFORced WIth 
nut FIBeRs
S. Gascón-Pérez1, C. Hernández-Navarro2, J.F. 
Louvier-Hernández2, M. Flores3, Milton O. 
Vázquez-Lepe3, E. García-Bustos4

1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, ITESO, San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, México, C. P. 45604 2Tecnológico Nacional 
de México, Instituto Tecnológico de Celaya, Celaya, Guanajuato, 
México. 3Departamento de Ingeniería de Proyectos, Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. 4Cátedras-CONACYT, 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

 ■ sc.5-P023 PVa/layeRed dOuBle hydROXIde 
nanOcOMPOsIte FIlMs FaBRIcated By a 
RecOnstRuctIOn MethOd 
O. Giraldo1,2, L. F. Oyola2,3, M. E. Becerra1,2,4

1Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física y Química, 
17003, Kilometro 9 vía al Aeropuerto La Nubia, Colombia. 
2Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Laboratorio de Materiales 
Nanoestructurados y Funcionales, 17003, Kilometro 9 vía al 
Aeropuerto La Nubia, Colombia. 3Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Manizales, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
Departamento de Ingeniería Química, 17003, Kilometro 9 vía 
al Aeropuerto La Nubia, Colombia. 4Universidad de Caldas, 

Departamento de Química, Calle 65 No 26-10, Manizales, 
Colombia.

 ■ sc.5-P024 sensIng gOX WIth a OtFt deVIce, 
Based In heteROJunctIOns BulK OF MWntc 
and Meh-PPV
R. Gómez-Aguilar1, A. A. Castañeda Galván1, A. L. 
Atilano-Belmonte2, G. Ortega-Cervantez3

1Depto. de Ciencias Básicas, UPIITA, Instituto Politécnico 
Nacional, Av. Acueducto s/n, Barrio la Laguna, Col. Ticomán, 
07340, México, DF., México. 2Depto. de Basicas del CECYT 16, 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad del conocimiento y la cul-
tura Carretera Pachuca – Actopan Kilómetro 1.5, San Agustín 
Tlaxiaca, HGO,México. 3Depto. de Física Avanzada, ESFM, 
Instituto Politécnico Nacional, Av. IPN s/n, Col. Lindavista, 07738, 
México, DF.,México.

 ■ sc.5-P025 theRMal BehaVIOR and cheMIcal 
cOMPOsIcIOn OF a cOPOlyMeR-clay 
nanOcOMPOsIte MOntMORIllOnIte.
Oscar Hernández-Guerrero1,2, Mireya L. 
Hernández-Vargas2,3,4, Rubén Castillo-Pérez2,3,4, 
Bernardo F. Campillo-Illanes2,4, Martha L. 
Dominguez-Patiño1 

1Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 
Cuernavaca, Mor. 62209, MEXICO. 2Instituto de Ciencias Físicas, 
UNAM, Av. Universidad s/n, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, 
62210, MEXICO. 3Facultad de Química, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria D.F. 04510, MEXICO. 
4Posgrado de Ingeniería, Facultad de Química, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria D.F, 04519, 
MEXICO.

 ■ sc.5-P026 the MechanIcal PROPeRtIes 
OF WateRBORne acRylate/sIO2 
nanOcOMPOsItes
Mireya L. Hernández-Vargas1, 2, 4, Rubén Castillo-
Perez1, 2, 4, Oscar Hernández-Guerrero3, 4, Osvaldo 
Flores-Cedillo4 and Bernardo F. Campillo-Illanes1, 4.
1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 04510, MEXICO. 
2Posgrado de Ingeniería, Facultad de Química, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad 
de México, 04519, MEXICO. 3Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería, Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. 
Universidad 1001, Cuernavaca, Morelos, 62209, MEXICO. 
4Instituto de Ciencias Físicas, UNAM, Av. Universidad s/n, Col. 
Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, 62210, MEXICO.
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 ■ sc.5-P027 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF a BIOdegRadaBle POly (l-lactIc acId) 
(Plla) and Plla-3-aRM Blend MeMBRanes
Ivan Antonio Neumann1, Thais Helena 
Sydenstricker Flores-Sahagun1, Andreza Maria 
Ribeiro1, Salvador García Enriquez2, Juan Manuel 
Viveros Paredes2, Alejandro Aaron Peregrina 
Lucano2, Emma Rebeca Macias Balleza2, and Rosa 
María Jiménez Amezcua2

1Department of Engineering and Material Science, University 
Federal of Paraná, Curitiba-Paraná, Brazil, 81531-990. 
2Department of Chemical Engineering, University of Guadalajara, 
Guadalajara-Jalisco, Mexico, 44430.

 ■ sc.5-P028 chaRacteRIZatIOn OF 
hydROXyethyl staRch (hes) used In MedIcal 
tReatMent
A. Tenorío Hernández1, L. Huerta1, Eriseth 
R-Morales1, M. A. Canseco Martínez1, G. Cedillo1, 
M. Raal Suárez L1. and S. López Morales1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito exterior s/n, Coyoacán, 04510, 
Ciudad de México.

 ■ sc.5-P029 RheOlOgycal PROPeRtIes OF 
chan seed (hyPtIs suaVeOlens) MucIlage 
sOlutIOns
Rivera Parra1, E.R. Macías Balleza1, V.V. A. 
Fernández Escamilla2, Y. Estrada Girón1

1Departamento de Ingeniería Química, Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, 
Blvd. M. García Barragán #1451, Guadalajara, Jalisco, C.P. 
44430, MÉXICO. 2Departamento de Ciencias Tecnológicas, 
Centro Universitario de la Ciénega, Ocotlán Jalisco, C.P. 47810. 
Universidad de Guadalajara

 ■ sc.5-P030 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF hyBRId, tRansPaRent and FleXIBle 
suBstRate By PechInI PROcess
Ericka Lizette Morales Morales1, Francisco 
Servando Aguirre Tostado3, Amanda Carrillo 
Castillo1, José Guadalupe Telles Padilla4, María de 
la Luz Mota González1,2

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Cd. Juárez Chihuahua. CP 32310, México. 
2CONACYT, Dirección Adjunta al Desarrollo Científico, Dirección 
de Cátedras, Insurgentes Sur 1582, Crédito Constructor, D.F, 
Benito Juárez, Ciudad de México, 03940, México. 3Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, S. C., Unidad Monterrey, 
Alianza Norte 202, Parque de Investigación e Innovación 

Tecnológica, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628, México. 4Centro 
de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique Reyna 
Hermosillo No. 140 C.P. 25250 Saltillo, Coahuila México.

 ■ sc.5-P031 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
By seM OF a POlyMeRIc MeMBRane used In 
gOld sePaRatIOn
M. E. Núñez Gaytán,1 A. M. Núñez Gaytán1

1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich; México.

 ■ sc.5-P032 chI/PPy/MWcnt FIlMs PROductIOn 
By ultRasOnIc sPRay
Alfredo Olarte Paredes1, Eduardo Silva Beltran1, 
Efraín Rubio Rosas2, Heriberto Hernández 
Cocoletzi2, Rene Salgado Delgado1, Areli Marlen 
Salgado Delgado1

1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, Departamento de Metal-Mecánica, Departamento 
de Ingeniería Química y Bioquímica, División de estudios de 
Posgrado,2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ 
CUVyTT – Facultad de Ing. Química.

 ■ sc.5-P033 POlyesteR ResIn/cane ash 
cOMPOsIte MateRIals MechanIcal and 
theRMal cOnductIVIty chaRacteRIZatIOn 
Alfredo Olarte Paredes1, Indira García Orozco1, 
Areli Marlen Salgado Delgado1, René Salgado 
Delgado1, Miguel Ángel Chagolla Gaona1, Arturo 
Javier Martínez Mata1, José Efraín Ruiz Ramirez1, 
Roberto Carlos Cardenas Valdez1

1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
Zacatepec

 ■ sc.5-P034 PVa/electRIc caRBOn lOads 
cOMPOsItes OBtaIned By castIng and theIR 
theRMal and electRIcal BehaIVOR 
Alfredo Olarte Paredes1,2, Leonardo Daniel 
Mendiola Ramirez1, Alejandro Escobedo Morales2, 
Ernesto Chigo Anota2,Rene Salgado Delgado1, Areli 
Marlen Salgado Delgado1,2

1Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, 2Benemerita Universidad Autónoma de Puebla

 ■ sc.5-P035 POlyBenZIMIdaZOle synthesIs 
In eatOn Reagent: cOMPaRIsOn undeR 
MIcROWaVe IRRadIatIOn and cOnVentIOnal 
heatIng
Jessica Olvera-Mancilla1, Larissa Alexandrova2, 
Joaquín Palacios-Alquisira1
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1Laboratorio de Fisicoquímica Macromolecular, Posgrado 
Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 04510 
México D.F., México, 2Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, 
Ciudad Universitaria, 04510 México D.F., México.

 ■ sc.5-P036 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF POly(acRylIc acId) - Based cOMPOsItes 
cOntaInIng MIcROalgae BIOPOlyMeRs: 
FOR BIOMedIcal and enVIROnMental 
aPPlIcatIOns
M. Olvera-Sosa1,3, A. Guerra-Contreras1,3, S. 
Rosales-Mendoza2, 3, G. Palestino1,3

1Laboratorio de Biopolímeros y Nanoestructuras, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Av. Manuel Nava No. 6, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78210, 
MÉXICO, 2Laboratorio de Biofarmacéuticos Recombinantes, 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Avenida Dr. Manuel Nava 6, San Luis Potosí, 78210, 
MÉXICO, 3Sección de Biotecnología, Centro de Investigación 
en Ciencias de la Salud y Biomedicina, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, Avenida Sierra Leona 550, Lomas Segunda 
Sección, San Luis Potosí, 78210, MÉXICO

 ■ sc.5-P037 electROcheMIcal dePOsItIOn 
and chaRacteRIZatIOn OF POlyPyRROle-
gRaPhene OXIde FIlMs.
A. Ortiz-Flores1, L. Jasso-Ramos1, P. Jímenez-Vara1, 
S. Sepúlveda-Guzmán1

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autonoma de Nuevo Leon

 ■ sc.5-P038 synthesIs OF cROsslInKed 
POlyMeRs FROM allylIc-MOnOMeRs useFul 
In the FORMulatIOn OF dental cOMPOsIte 
ResIns
A. A. Pérez-Mondragón1, J. A. González-López1, C. 
E. Cuevas-Suárez2, Ana M. Herrera-González1

1Laboratorio de Polímeros, Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral 
de la Reforma, Hgo. C.P. 42184, 2Área Académica de Odontología, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Ex-Hacienda la 
Concepción s/n, San Agustín Tlaxiaca, Hgo. C.P. 42169.

 ■ sc.5-P039 MORPhOlOgy OF acRylIc POlyMeR 
netWORKs PaRtIcles synthesIZed In 
suPeRcRItIcal caRBOn dIOXIde at dIFFeRent 
PRessuRes

M.C. Patricia Pérez Salinas1, Dr. Eduardo Vivalo 
Lima2, Dr. Alberto Rosas Aburto2, Dr. Humberto 
Vázquez Torres3

1Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, IIM, UNAM. 
Av. Universidad 3000, C.P. 04510 México CDMX. 2Facultad de 
Química, UNAM. Circuito Institutos s/n Edificio D Laboratorio 
324 B, C.P. 04510 México CDMX. 3Universidad Autónoma 
Metropolitana campus Iztapalapa. Edificio T laboratorio 131, C.P. 
09340 México CDMX.

 ■ sc.5-P040 synthesIs OF theRMOReVeRsIBle 
ORganOgelatORs Based On 
alcOXyBenZOates
Virginia Ramírez Salas1, Nancy Patricia Díaz 
Zavala1, Ulises Páramo García 1, José Aaron Melo 
Banda1, Beatriz Eugenia Moreno Martínez2

1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Instituto Tecnológico 
de Nuevo León.

 ■ sc.5-P041 the use OF glyceROl In the 
synthesIs OF hyPeRBRanched and hIghly 
BRanched POlyetheRs: chaRacteRIZatIOn 
and a study OF MechanIsM and MORPhOlOgy
Carla Veronica Rodarte de Moura1, Diego Botelho 
Campelo Leite1, Edmilson Miranda de Moura1, 
Marco Aurelio Garcia Suller1 
1Universidade Federal do Piaui-UFPI

 ■  sc.5-P042 PVa-chItOsan cOMPOsIte 
MateRIal OBtaInIng and suRFace and 
MechanIcal chaRacteRIZatIOn
René Salgado1, Delgado,Alfredo Olarte Paredes1, 
Dalila Abigail Meza Neri1, Areli Marlen Salgado 
Delgado1, Cinthya Dinorah Arrieta González1, 
Alejandro Carlos Perez Flores1, Zully Vargas 
Galarza1, Edgar García Hernandez1

1Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de 
Zacatepec

 ■ sc.5-P043 PVa/cs/heMa/nha MeMBRanes 
OBtaIned By electROsPInnIng and in vitro 
eValuatIOn By sIMulated BOdy FluId 
technIQue
Areli Marlen Salgado Delgado1,2, Julio Cesar 
Figueroa Roa1, Heriberto Hernández Cocoletzi2, 
Efraín Rubio Rosas2, Ernesto Chigo-Anota2, 
Alejandro Escobedo Morales2, Alfredo Olarte 
Paredes1,2, Rene Salgado Delgado1

1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
Zacatepec 2.Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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 ■ sc.5-P044 POlyesteR ResIn/sugaRcane 
Waste cOMPOsIte MateRIals OBtaIned 
By castIng and theIR MechanIcal and 
theRMal eValuatIOn
René Salgado Delgado1, Alfredo Olarte Paredes1, 
Areli Marlen Salgado Delgado1, Stephanie Uribe 
Talabera1, Jessica Nashelly Salgado Delgado1, 
Miguel Angel Chagolla Gaona1, Arturo Javier 
Martinez Mata1

1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
Zacatepec

 ■ sc.5-P045 Xanthan guM MOdIFIcatIOn By 
dRy secuentIal PROcesses OF helIuM cOld 
PlasMa and cheMIcal VaPOR dePOsItIOn 
OF glycIdOl tO OBtaIn hydROgels WIth 
chItOsan
C.A. Sánchez Cubedo1, M. Bárcena Soto1, E. 
Orozco-Guareño1, A. de J. Martínez Gómez2

1Laboratorio de Fisicoquímica, Departamento de Química 
del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la 
Universidad de Guadalajara. Blvd. Marcelino García Barragán 
1451, Guadalajara, Jal. 44430, MEXICO. 2Departamento de 
Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Blvd. Marcelino 
García Barragán 1451, Guadalajara, Jal. 44430, MEXICO.

 ■ sc.5-P046 cOntROlled FaBRIcatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF POly(VInyl alcOhOl) 
nanOFIBeRs By electROsPInnIng: eFFect OF 
cOncentRatIOn
Noé Sánchez González1, Jabel Dinorín Tellez 
Girón1, Marisel Sánchez Rivera2, Oscar Secundino 
Sánchez3, José Luis Jiménez Pérez3, José Francisco 
Sánchez Ramírez1

1Instituto Politécnico Nacional-CIBA. San Juan Molino Km 1.5 de 
la Carretera Estatal Sta. Inés Tecuexcomac-Tepetitla, Tlaxcala, 
90700. México. 2Biotecnología, Facultad de Biología-BUAP, 
Edificio 112A, Ciudad Universitaria, Boulevard Valsequillo y 
Avenida San Claudio, Col. Jardines de San Manuel, C.P. 72570. 
3Instituto Politécnico Nacional-UPIITA, Av. Instituto Politécnico 
Nacional 2580. Barrio Laguna Ticomán, 07340. México D.F. 

 ■ sc.5-P047 eValuatIOn OF the aPPlIcatIOn OF 
a sIlane FIlM as PRetReatMent In an ePOXy-
MOntMORIllOnIte nanOcOMPOsIte cOatIng
J.E. Tobon Sosa1, J.L. Varela Caselis1, J.D. 
Santamaría Juárez1, J.A. Galicia Aguilar1, M.A. 
Morales Sánchez1.
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 ■ sc.5-P048 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF an ePOXy-sIlIca hyBRId cOatIng 
ReInFORced WIth MOntMORIllOnIte
J.L. Varela Caselis1, E. Rubio Rosas1, J.D. 
Santamaría Juárez2, J.A. Galicia Aguilar2

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centro 
Universitario de Vinculación, 2Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Facultad de Ingeniería Química

 ■ sc.5-P049 RheOlOgIcal BehaVIOuR OF 
agaVe FIBeRs / hIgh densIty POlyethylene 
cOMPOsItes
M. A. Hernández Martínez,1 R. González Núñez,2 J. 
Bonilla Cruz3, M. O. Vázquez-Lepe4

1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Departamento de 
Ingeniería Química y Bioquímica, 2Departamento de Ingeniería 
Química, CUCEI, Universidad de Guadalajara, 3Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, Alianza Norte 202, Parque 
de Investigación e Innovación Tecnológica, 4Departamento de 
Ingeniería de Proyectos, CUCEI, Universidad de Guadalajara

 ■ sc.5-P050 cellulOse-gly-sty MateRIals 
deVelOPed By gRaFtIng tO technIc In BulK
IQI. Miguel Ángel Vega Hernández1, Dr. Alberto 
Rosas Aburto1, Dr. Eduardo Vivaldo Lima1, M. en 
C. Patricia Pérez Salinas2, Dr. Humberto Vázquez 
Torres3, M. en I. Gema Susana Cano Díaz1

1Facultad de Química, UNAM, 2Posgrado en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales, IIM, UNAM, 3Universidad Autónoma 
Metropolitana campus Iztapalapa

 ■ sc.5-P051 MOdellIng electRIcal 
cOnductIVIty OF elastOMeR-PedOt 
hallOysIte cOMPOsItes Based On hashIn-
shtRIKMan MOdels
Dr. Alberto Rosas Aburto1, Dr. Pedro Roquero 
Tejeda 1, Dr. Eduardo Vivaldo Lima 1, Dr. 
Humberto Vázque Torres2

1Facultad de Química, UNAM, Circuito Institutos s/n, Ciudad 
Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., 
04510, México, CDMX., 2Universidad Autónoma Metropolitana 
campus Iztapalapa, Edificio T laboratorio 131 San Rafael Atlixco 
No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, 09340, México, CDMX.

 ■ sc.5-P052 antI-OXIdant POlyMeRIc Blends: 
MORPhOlOgy, MIcROstRuctuRe and 
cRystallIne PROPeRtIes
Bonifacio Alvarado Tenorio1, Ricardo Heredia 
Melgoza2, Alejandro Martínez-Martínez2, Manuel 
Ramos3. 
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1Division Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria, Av. Del 
Desierto, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua 
C.P. 32579, MEXICO. 2Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32310, MEXICO. 
3Departamento de Física y Matemáticas, Instituto de Ingeniería 
y Tecnología en la División Multidisciplinaria de Ciudad 
Universitaria Av. Del Desierto, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Chihuahua C.P. 32579, MEXICO.

 ■ sc.5-P053 BlOQue dIateRMIcO
Wilfredo Soto Gomez1, Luis Castaneda Chavez1, 
Francisco Santiago Guerrero1

1Tecnologico Nacional de Mexico, Tecnologico de Tijuana Dpto 
de Ciencias de la Tierra

 ■ sc.5-P054 luMInescent studIes In the 
aMMOnIuM OXalate/RaRe-eaRth
Rodolfo E. López-Romero1, Roberto Escudero2 and 
D. Y. Medina1

1Universidad Autónoma Metropolitana. 2Universidad Nacional 
Autónoma de México.

ROOM: tuluM h JW hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Polymer properties and 
characterization 

 Å SESSION CHAIR: MARIO GAUTHIER

 ■ 09:00 - 09:15 sc.5-O028 chaRacteRIZatIOn 
a POlyMeRIc sensIng actuatOR FOR 
engIneeRIng aPPlIcatIOns
Valero,2,1, J. Salas-García 2, T. F. Otero1, L. Chan3

1 Technical University of Cartagena, School of Industrial Engineers, 
Cartagena 30202, Spain, 2Universidad Autónoma del Estado de 
México, Faculty of Engineering, Toluca 50000 México, 3Cátedras 
Conacyt Universidad de Sonora Physics Departament, Hermosillo 
83000, Sonora, México.

 ` 09:15 - 09:45 sc.5-O029 Invited talk sMaRt and 
MultIFunctIOnal MateRIals
Jamil Baghdachi1
1Eastern Michigan University

 ` 09:45 - 10:15 sc.5-O030 Invited talk eFFect OF 
BacKBOne cheMIstRy On PROPeRtIes OF 
POlyIMIde aeROgels
SL Vivod1, MAB Meador1, §C Pugh2

1NASA Glenn Research Center, 2§The University of Akron, Dept. 
of Polymer Science.

 ` 10:15 - 10:45 sc.5-O031 Invited talk MIcRO-
PatteRnIng OF agaR suRFace FOR 
cultIVatIOn cOntROl OF MIcROBes
Takashi Isoshima1, Shigeru Uchiyama1, Yoshihiro 
Ito1 and Shinichiro Nakamura1

1RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan

 ` 10:45 - 11:15 sc.5-O032 Invited talk gas 
PeRMeaBIlIty In MOdIFIed POly(lactIc acId) 
MeMBRanes
 kazukiyo Nagai1
1Department of Applied Chemistry, Meiji University, 1-1-1 
Higashi-mita, Tama-ku, Kawasaki 214-8571, Japan

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Polymer properties 
and characterization / Polymer 
composites

 Å SESSION CHAIR: ANDREA KASKO

 ■ 12:30 - 12:45 sc.5-O033 Pegda-Based 
luMInescent POlyMeRs PRePaRed By 
FROntal POlyMeRIZatIOn
Javier Illescas1, Yessica S. Ramırez-Fuentes1, 
Gerardo Zaragoza-Galan1, Pasquale Porcu1, 
Alberto Mariani1, Ernesto Rivera1

1Instituto Tecnológico de Toluca

 ■ 12:45 - 13:00 sc.5-O034 theRMOtROPIc 
BehaVIOR and MechanIcal PROPeRtIes OF 
neW POlydOMaIn POlysIlOXane-Based sIde-
chaIn lIQuId-cRystallIne elastOMeRs.
Marco Antonio De Jesús Téllez 1, Leticia 
Larios-López1.
1Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique 
Reyna H.140. 25294 Saltillo Coahuila, México.

 ■ 13:00 - 13:15 sc.5-O035 In sIlIcO tOOls FOR 
the synthesIs and chaRacteRIZatIOn OF 
aMORPhOus MateRIals
Coray M. Colina1,2, Michael Fortunato1, Chunyu Li3, 
Benjamin Haley3, Alejandro Strachan3

1Department of Chemistry 2Department of Materials Science 
and Engineering University of Florida 3Department of Materials 
Science and Engineering Purdue University
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 ■  13:15 - 13:45 sc.5-O036 Invited talk hOW tO use 
VIscOelastIc PlasMa POlyMeR cOatIngs 
tO desIgn (ORganIc) MIcRO- and nanO-
PatteRned suRFaces?
Rony Snyders1

1Chimie des interactions Plasma-Surface (ChIPS), University 
of Mons, Belgium and Materia Nova Research Center, Mons, 
Belgium

 ■ 13:45 - 14:00 sc.5-O037 IncORPORatIOn OF 
PRIstIne and FunctIOnalIZed MWcnts In 
POlycaPROlactaM MatRIX
J.J. Contreras-Navarrete1, J.M. Ambriz-Torres1, C.J. 
Gutiérrez-García1, F.G. Granados-Martínez1, N. 
Flores-Ramírez1, E. Huipe-Nava1, M.L. Mondragón- 
Sánchez2, L. García-González3, L. Zamora Peredo3, 
L. Domratcheva-Lvova1

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gral. 
Francisco J. Múgica S/N, Felicitas del Río, 58030 Morelia, Mich., 
México. 2Instituto Tecnológico de Morelia, Av. Tecnológico S/N, 
Lomas de Santiaguito, 58160, Morelia, Michoacán, México. 
3Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología de la 
Universidad Veracruzana, Boca del Río, Veracruz, México. 

 ■ 14:00 - 14:15 sc.5-O038 chi/PPy/cB/MWcnt 
cOMPOsItes OBtaInIng By castIng and 
PulVeRIZatIOn technIQues.
Alfredo Olarte Paredes1,2, Efraín Rubio Rosas2, 
Heriberto Hernández Cocoletzi2, Ernesto Chigo 
Anota2, Alejandro Escobedo Morales2, René 
Salgado Delgado1, Areli Marlen Salgado Delgado1,2.
1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, 2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time

Session: Polymer composites
 Å SESSION CHAIR: FRANCISCO JAVIER ILLESCAS MARTINEZ

 ■ 16:00 - 16:15 sc.5-O039 PVa/cs/heMa/
nha cOMPOsIte MateRIals OBtaInIng 
By electROsPInnIng and PhysIcal and 
MORPhOlOgIcal chaRacteRIZatIOn By FtIR 
and seM
Areli Marlen Salgado Delgado1,2, Heriberto 
Hernández Cocoletzi2, Efraín Rubio Rosas2, 
Alejandro Escobedo Morales2, Ernesto Chigo 
Anota2, Alfredo Olarte Paredes1,2, René Salgado 
Delgado1. 
1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
Zacatepec 2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Facultad de Ingeniería Química, Centro Universitario de 
Vinculación y Transferencia de Tecnología.

 ■ 16:15 - 16:30 sc.5-O040 MechanIcal and 
stRuctuRal analysIs On sIngle POInt 
IncReMental FORMIng OF POlyPROPylene-
MWcnts cOMPOsIte sheets
L.M. Lozano-Sánchez1, A.O. Sustaita1, M. Soto2, S. 
Biradar2, L. Ge2, E. Segura-Cárdenas1, J. Diabb1, L.E. 
Elizalde3, E.V. Barrera2, A. Elías-Zúñiga1.
1Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Av. Eugenio 
Garza Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico C.P. 64849, Monterrey, 
N.L., México. 2Department of Mechanical Engineering and 
Materials Science, Rice University. 6100 Main St., 77005 Houston, 
TX, USA. 3Centro de Investigación en Química Aplicada. Blvd. 
Enrique Reyna Hermosillo No.140 C.P. 25294 Saltillo, Coah., 
Mexico.

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk
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Symposium C.6
soft and Biological Matter
Vasileios Koutsos / The University of Edinburgh
Alexandre Khaldi / University of Bordeaux
Ciro Semprebon / Nortumbria University
Simeon Stoyanov / Wageningen University

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sc.6-P001 a sIMPle seMIeMPIRIcal 
eXPRessIOn FOR the eFFectIVe VIscOsIty OF 
MultIcOMPOnent susPensIOns
Carlos I. Mendoza1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 70-360, 04510 
México, D.F., Mexico

 ■ sc.6-P002 electROdeFORMatIOn OF BIlayeR 
MeMBRanes By electROMagnetIc FIelds
Jonathan Said de Lira Escobedo1,Helim Aranda 
Espinoza2,Said Eduardo Aranda Espinoza1

1Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí Av. 
Salvador Nava 6, Zona Universitaria, C.P 78290, San Luis Potosí, 
SLP. México. 2Fischell Department of Bioengineering, University 
of Maryland, College Park, Maryland, United States of America.

 ■ sc.6-P003 theRMal and FtIR-atR analysIs 
OF PaPeR FROM nests OF WasPs FROM 
cOlOMBIa
María Parra1, Alexandra Torres1, Wolfgang 
Hoffmann1

1Grupo de Biocalorimetría, Universidad de Pamplona, km 1 Vía 
Bucaramanga-Pamplona. Pamplona, Colombia.

 ■ sc.6-P004 VIscOelastIc PROPeRtIes OF 
canceR cell lIne ht29 undeR tReatMent 
WIth lactOBacIllus By atOMIc FORce 
MIcROcOPy

Maricela R. Nieto1 Priscila M. Flores, 3 Gabriel 
Espinosa, 1 Marco A. Mendoza,2 Jorge Luis 
Menchaca2 and Porfiria B. González 3
1Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 58000 Morelia, Michoacán, 
México, 2Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, México, 3Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, México, e-mail: maricelarodrigueznieto@gmail.com

 ■ sc.6-P005 ultRastRuctuRal 
caRacteRIZatIOn OF scleRenchyMa OF the 
Walnut shells usIng aFM
Jesus Nicolás-Bermudez 1, Alan Alejandro 
Martínez-Vazquez 2, Israel Arzate-Vázquez 3, Jose 
Jorge Chanona-Pérez 1, Juan Vicente Méndez-
Méndez 3
1Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 
Nacional, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. 
Santo Tomás, 11340, Ciudad de México, México. 2Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico 
Nacional, Av. de Las Granjas 682, Col. Santa Catarina, 02250, 
Ciudad de México, México. 3Centro de Nanociencias y Micro 
y Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional, Luis Enrique 
Erro s/n, Zacatenco, 07738, Ciudad de México, México.

 ■ sc.6-P006 chaRacteRIZatIOn OF POly- and 
MOnOdIsPeRsed POlyMeRIc BRushes as 
MOdels OF BIOlOgIcal BRushes On cells
Juan de Dios Hernández Velázquez,1 Sergio Javier 
Mejía Rosales,1 and Armando Gama Goicochea2

1Centro de Investigación en Ciencias Físico – Matemáticas 
(CICFIM), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
Nuevo León 66450, Mexico. 2División de Ingeniería Química 
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y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
(TESE), Estado de México 55210, Mexico

ROOM: uXMal II JW hOtel 
thuRsday, august 24

 ` 09:15 - 09:45 sc.6-O001 Invited talk FORce 
sPectROscOPy MeasuReMents OF cellulaR 
adhesIOn and BIOMOleculaR BIndIng
Mark Geoghegan1

1University of Sheffield

 ■ 09:45 - 10:00 sc.6-O002 deVelOPIng 
hIeRaRchIcal MultI-FunctIOnal hyBRId 
POlyMeR-PROteIns stRuctuRes
Tao Li1
1Argonne National Laboratory 

 ■ 10:00 - 10:15 sc.6-O003 OlIgOaMIde 
ORganOgels desIgn and PRePaRatIOn FOR 
tOXIc dye ReMOVal FROM WasteWateR
S. Zapién-Castillo1, N. P. Díaz-Zavala1, J. L. Rivera-
Armenta1, N. V. Gallardo-Rivas1, J. A. Melo-Banda1.
1Centro de Investigación en Petroquímica Secundaria del 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Av. Bahía de las Palmas 
s/n, Altamira, Tamaulipas, México, 89604.

 ■ 10:15 - 10:30 sc.6-O004 PatteRnIng 
sOFt hydROgel MIcROPaRtIcles InsIde 
MIcROFluIdIc channels
Alexandre khaldi1
1Solvay Laboratory of the future, University of Bordeaux, 178, av-
enue du Dr Schweitzer F-33608 Pessac, France 

 ■ 10:30 - 10:45 sc.6-O005 KIBBle-ZuReK 
MechanIsM In cuRVed elastIc suRFace 
cRystals
Norbert Stoop1 and Joern Dunkel1
1Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Ave., 
Cambridge MA 02139, USA

 ■ 10:45 - 11:00 sc.6-O006 MIcROBuBBle agents 
FOR BIOMedIcal aPPlIcatIOns studIed By 
atOMIc FORce MIcROscOPy
Vasileios koutsos1

1Institute for Materials and Processes, School of Engineering, The 
University of Edinburgh, King’s Buildings, Edinburgh EH9 3FB, 
United Kingdom

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

Session: Soft and Biological 
Matter 2

 Å SESSION CHAIR: ALEXANDRE KHALDI

 ` 12:30 - 13:00 sc.6-O007 Invited talk MOtIOn 
and RecOnFIguRatIOn OF dROPlets On 
luBRIcant IMPRegnated suRFaces
G. McHale1, G.G. Wells1, B.B. Xu1, J.H. Guan1, Z. 
Brabcová1, N.R. Geraldi1, É. Ruiz-Gutiérrez1, Y.Q. 
Fu1, J.T. Luo2, M.I. Newton3 and C.V. Brown3

1Smart Materials & Surfaces Laboratory, Faculty of Engineering 
& Environment, Northumbria University, Newcastle upon 
Tyne, NE1 8ST, UK. 2College of Physics and Energy, Shenzhen 
Key Laboratory of Sensor Technology, Shenzhen University, 
Shenzhen 518060, People’s Republic of China. 3School of Science 
& Technology, Nottingham Trent University, Nottingham, NG11 
8NS, UK

 ■ 13:00 - 13:15 sc.6-O008 hyBRId lattIce 
BOltZMann - IMMeRsed BOundaRIes MOdel 
FOR WettIng OF elastIc suRFaces
Ciro Semprebon1, Timm kruger2, Halim 
kusumaatmaja3

1Department of Mathematics, Physics and Electrical Engineering, 
2Northumbria University, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST, UK 
School of Engineering, University of Edinburgh, Edinburgh EH9 
3FB, UK 3Department of Physics, Durham University, Durham DH1 
3LE, UK

 ■  13:15 - 13:30 sc.6-O009 RheOtactIc 
PROPeRtIes OF BIMetallIc nanOROds 
Quentin Brosseau 1, Yang Wu 2, Leif Ristroph1, 

Michael D. Ward2,Jun Zhang1 and Michael J. 
Shelley1.
1Applied Mathematics Laboratory, Courant Institute, New York 
University2Molecular Design Institute, Department of Chemistry, 
New York University.

 ■ 13:30 - 13:45 sc.6-O010 theRMal dIFFusIVIty 
OF salIVa and teaRs OBtaInded By theRMal 
lens sPectROscOPy
J.L. González-Domínguez1, R. Carbajal-Valdez1, J. L. 
Jiménez-Pérez2, A. Cruz-Orea1,
1Departamento de Física, Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del IPN, A. P. 14-740, México D.F., C.P. 07360, México. 
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2UPIITA-Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico 
Nacional 2580. Barrio Laguna Ticomán, 07340. México D.F.

 ■ 13:45 - 14:00 sc.6-O011 eVIdence OF dentIn 
deMIneRalIZatIOn In the ROOt canal By 
RaMan sPectROscOPy
Elisa Cepeda-Pérez1, Carlos Moreno-Hernández1, 
Tzarara López-Luke1, David Monzón-Hernandez1 
and Elder de la Rosa1.
1Centro de Investigaciones en Óptica, León, Gto, 37150, México.

 ■ 14:00 - 14:15 sc.6-O012 FatIgue FRactuRe 
PReVentIOn By analysIs OF BOne 
MIcROdaMage: neW aPPROaches tOWaRds 
OsteOPOROsIs ReductIOn
Gerardo Presbítero1, David Gutiérrez2 and David 
Taylor3

1Faculty of Engineering, National Autonomous University of 
Mexico. University Centre for Advanced Technology (PUNTA-
UNAM) at Monterrey, Mexico, 66629. 2Center for Research and 
Advanced Studies (Cinvestav), at Monterrey, Mexico, 66600. 

3Trinity Centre for Bioengineering, Trinity College Dublin, College 
Green, Dublin 2, Ireland

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 
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Symposium C.7
strUctUre-property 
relationships in Biological and 
Bioinspired hyBrid Materials
Anna Schenk / University of Bayreuth
Nico Sommerdijk / Eindhoven University of Technology
Abel Moreno / Institute of Chemistry UNAM
Admir Masic / Massachusetts Institute of Technology

ROOM: tuluM c JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Biogenic Hybrid 
Materials

 Å SESSION CHAIR: ABEL MORENO, ADMIR MASIC

 ` 08:00 - 08:30 sc.7-O001 Invited talk 
aMORPhOus PRecuRsORs In natuRal 
BIOMIneRals: sea uRchIn sPIcules, nacRe, 
and cORal
Pupa Gilbert1, 
1UW-Madison

 ` 08:30 - 09:00 sc.7-O002 Invited talk aVIan 
eggshell as a teMPlate FOR BIO InsPIRed 
hyBRId MateRIals
J.L. Arias1, M. S. Fernández1

1Departamento de Ciencias Biológicas Animales, Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.

 ` 09:00 - 09:30 sc.7-O003 Invited talk PROteIn-
Based FunctIOnalIZatIOn OF dIatOM 
BIOsIlIca
Nils kröger1

1B CUBE Center for Molecular Bioengineering, CMCB, Dresden 
University of Technology (TU Dresden), Dresden, Germany

 ` 09:30 - 10:00 sc.7-O004 Invited talk 
cOheRent nanOPRecIPItates In BIOgenIc 
cOMPOsIte sIngle cRystals: a BIlOgIcal 
tOughenIng MechanIsM
Iryna Polishchuk1, Boaz Pokroy1

1Department of Materials Science and Engineering and the 
Russel Berrie Nanotechnology Institute, Technion-Israel 
Institute of Technology, 32000 Haifa, Israel.

 ■ 10:00 - 10:15 sc.7-O005 MultIMOdal IMagIng 
OF BReast MIcROcalcIFIcatIOns In ductal 
caRcInOMa In sItu and InVasIVe canceR
JAMR kunitake1, S Choi2, kX Nguyen3, D 
Sudilovsky4, PG Morris5, M Jochelson5, CA 
Hudis5, DA Muller3,6, P Fratzl7, C Fischbach2,6, A 
Masic8, LA Estroff1,6

1Department of Materials Science and Engineering, 2Meinig 
School of Biomedical Engineering, 3School of Applied and 
Engineering Physics, Cornell University, Ithaca, NY, 14853, 
USA, 4Department of Pathology and Laboratory Medicine, 
Cayuga Medical Center at Ithaca, Ithaca, NY, 14850, USA, 
5Breast Medicine Service, Department of Medicine, Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center/Evelyn H. Lauder Breast and 
Imaging Center, New York, NY 10065, USA, 6Kavli Institute 
at Cornell for Nanoscale Science, Cornell University, Ithaca, 
NY, 14853, USA, 7Department of Biomaterials, Max Planck 
Institute of Colloids and Interfaces, Research Campus 
Potsdam-Golm, 14424 Potsdam, Germany, 8Department of 
Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, MA, 02139, USA. ajar566@cornell.
edu
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 ■ 10:15 - 10:30 sc.7-O006 tRacKIng dOWn the 
ansWeR tO the nanOstRuctuRe-MechanIcs 
RelatIOnshIP In the MOdel ORganIsM PInna 
nOBIlIs and In BIO-InsPIRed MateRIals
C. F. Böhm1, J. Harris1, P. Feldner2, X.M. Sui3, H. D. 
Wagner3, S. E. Wolf1

1Department of Materials Science and Engineering, Institute of 
Glass and Ceramics, Friedrich-Alexander University Erlangen-
Nürnberg (FAU), Martensstrasse 5, 91058 Erlangen, Germany. 

2Department of Materials Science and Engineering, Institute of 
General Materials Properties, Friedrich-Alexander University 
Erlangen-Nürnberg (FAU), Martensstrasse 5, 91058 Erlangen, 
Germany. 3Department of Materials and Interfaces, Weizmann 
Institute of Science, Rehovot 76100, Israel

 ■ 10:30 - 10:45 sc.7-O007 study BIOMIMetIc OF 
the cRanIal stRuctuRe OF a MaMMalIan 
lagOMORFO lePORIdO
Angeles Dennis Rivero-Chavez,1 Miguel García-
Goméz1, Paola Munikte Rangel-Robles1, Juan Jose 
Cortes-Molina1 And Nathyely Marisol León-Lugo1

1Instituto Politécnico Nacional

 ■ 10:45 - 11:00 sc.7-O008 On the MechanIcal 
BehaVIOR OF BIOgenIc calcIte
L. Li1, J. C. Weaver2, C. Ortiz3, J. Aizenberg2,4

1Department of Mechanical Engineering, Virginia Tech, 635 
Prices Fork Road, Blacksburg, VA 24061, USA. 2Wyss Institute for 
Biologically Inspired Engineering, Harvard University, 60 Oxford 
Street, Cambridge, MA 02138, USA. 3Department of Materials 
Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 
77 Massachusetts Avenue, RM 13-4022, Cambridge, MA 02139, 
USA. 4School of Engineering and Applied Sciences, Harvard 
University, 9 Oxford Street, Cambridge, MA 02318, USA

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Bioinspired Materials I
 Å SESSION CHAIR: ANNA SCHENK

 ` 12:30 - 13:00 sc.7-O009 Invited talk nucleatIOn 
OF calcIuM sIlIcate hydRate, the nanO-
BRIcK OF ceMent
Nina krautwurst1, Luc Nicoleau2

, Michael Dietzsch2, 
Ingo Lieberwirth3, Christophe Labbez4, Alejandro 
Fernandez-Martinez5, Alexander van Driessche5, 
Bastian Barton1 and Wolfgang Tremel1

1Institute of Inorganic Chemistry and Analytical Chemistry, 
Johannes Gutenberg-University Mainz. 2BASF Construction 
Solutions GmbH, B08, Dr-Albert-Frank-Strasse 32 3Max Planck-
Institut für Polymerforschung, Ackermannweg 8-10 4Laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, UMR 6303 CNRS, Univ. 
de Bourgogne 5ISTerre-CNRS & Univ. Grenoble Alpes

 ` 13:00 - 13:30 sc.7-O010 Invited talk lOng-
Range ORdeRIng OF cOMPOsItes FOR 
ORganIc electROnIcs
Hanying Li1 
1MOE Key Laboratory of Macromolecule Synthesis and 
Functionalization, State Key Laboratory of Silicon Materials, 
Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang 
University, Hangzhou, 310027, P. R. China.

 ■ 13:30 - 13:45 sc.7-O011 PRe-ORganIZed 
dInucleOsIdes WIth Pendant PORPhyRIns 
FOR the FORMatIOn OF sandWIch tyPe 
cOMPleXes WIth daBcO WIth hIgh 
assOcIatIOn cOnstants.
Nathalie Solladié1, Régis Rein1

1Groupe de Synthèse de Systèmes Porphyriniques, Laboratoire 
de Chimie de Coordination du CNRS, 205 route de Narbonne, 
31077 Toulouse cedex 4, France.

 ■  13:45 - 14:00 sc.7-O012 cOntROlled 
gROWth and FORM OF PRecIPItatIng 
MIcROsculPtuRes
C. Nadir kaplan1, Wim L. Noorduin2, Ling Li3, Roel 
Sadza1, Laura Folkertsma1, Joanna Aizenberg1, L. 
Mahadevan1, 
1Harvard University. 2AMOLF, the Netherlands. 3Virginia Tech

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 

Session: Bioinspired Materials II
 Å SESSION CHAIR: NICO SOMMERDIJK

 ` 16:00 - 16:30 sc.7-O013 Invited talk BIO-
InsPIRed hyBRId calcIte sIngle cRystals 
FOR aPPlIcatIOns In MedIcIne and MateRIal 
scIence
Giuseppe Falini1
1Department of Chemistry “Giacomo Ciamician”, Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, via Selmi 2, 40126, Bologna, 
Italy
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 ` 16:30 - 17:00 sc.7-O014 Invited talk 
cOntROllIng nanOPaRtIcle OcclusIOn In 
sIngle cRystals
Yi-Yeoun kim1, Alex kulak1, Lee Fielding2, Mona 
Semsarilar2, Steven Armes2 and Fiona Meldrum1 

1School of Chemistry, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK. 
2Department of chemistry, University of Sheffield, Sheffield, S3 
7HF, UK

 ■ 17:00 - 17:15 sc.7-O015 PROgRaMMIng the 
InteRnal stRuctuRe OF sIngle cRystals By 
gel-netWORK
Xy Jin1,‡ L Chen1,‡ Yj Liu1, T Ye1, C Hu1, J Ren1, Hz 
Chen1, Hy Li1
1MOE Key Laboratory of Macromolecular Synthesis and 
Functionalization. Department of Polymer Science and 
Engineering. Zhejiang University, Hangzhou, 310027, P. R. 
Chinam

 ■ 17:15 - 17:30 sc.7-O016 tOughenIng 
gel-gROWn calcIte sIngle-cRystal By 
IncORPORatIng caRBOn nanOtuBe and 
gRaPhene OXIde
Yujing Liu,1,2 Huolin L Xin,2 Hongzheng Chen,1 
Hanying Li1, 
1Department of Polymer Science and Engineering, MOE Key 
Laboratory of Macromolecular Synthesis and Functionalization, 
State Key Laboratory of Silicon Materials, Zhejiang University, 
Hangzhou 310027, P. R. China. 2Center for Functional 
Nanomaterials, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY 
11973, USA.

 ■ 17:30 - 17:45 sc.7-O017 the sIlVeR-MedIated 
dOuBle helIX: stRuctuRal PaRaMeteRs FOR 
a ROBust dna BuIldIng BlOcK
Xi Chen1, Steven M. Swasey2, Alexander 
karpenko1, Stacy M. Copp3, Elisabeth G. Gwinn3 
and Olga Lopez-Acevedo1,4

1Department of Applied Physics, Aalto University, 00076 
Aalto, Finland. 2Department of Chemistry and Biochemistry, 
UCSB. Santa Barbara, CA 93117. 3Deprtment of Physics, UCSB, 
Santa Barbara. CA 93117. 4Departamento de Ciencias Básicas, 
Universidad de Medellin, Colombia

 ■ 17:45 - 18:00 sc.7-O018 In-VIVO RaMan 
tRacKIng OF ceMent dePOsItIOn In 
BaRnacles
H. Loh1, S. kolle2,3, J. Aizenberg2,3, A. Masic1

1Department of Civil and Environmental Engineering, MIT 
77 Massachusetts Avenue, Room 1-290, Cambridge, MA 

02139-4307. 2John A. Paulson School of Engineering and Applied 
Sciences, Harvard University Harvard Paulson School, 29 Oxford 
Street, Cambridge, MA 02138. 3Wyss Institute of Biological 
Inspired Engineering at Harvard University. 60 Oxford St, 4th 
Floor, Suite 403, Cambridge, MA 02138

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sc.7-P001 stRuctuRal study By X Ray 

POWdeR dIFFRactIOn OF hydROXyaPatIte 
deRIVed FROM edIBle anIMal BOnes In 
easteRn cOlOMBIa
José H. Quintana Mendoza1, José A. Henao2 and 
Amanda L. Chaparro 1
1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela 
de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Carrera 27, Calle 9 Ciudadela Universitaria. 
Bucaramanga, Colombia, a1 josehernandoquintana@gmail.
com and a2 jahenao@uis.edu.co, 2Grupo de Investigación 
en Recursos Naturales, Departamento de Química, Facultad 
de Ciencias Básicas, Universidad de Pamplona, Km1 vía 
Bucaramanga, Pamplona, Colombia, a1 achaparro@unipam-
plona.edu.co

 ■ sc.7-P002 synthesIs OF chItOsan and 
lIgnIne cOMPOsItes WIth layeRed dOuBle 
hydROXIdes
J. S. Bravo1 R. Ortiz1, C. M. Gomez1

1Departamento de Ingeniería Química, Universidad de 
Guadalajara, Boulevard Marcelino García Barragán 1421, 
Guadalajara, 44430, México.

 ■ sc.7-P003 hyBRIdIZatIOn OF gallate 
In layeRed dOuBle hydROXIdes WIth 
IsOMORPhIc suBstItutIOns OF dy (III)
M. Aldana Castolo1, J. Arratia-Quijada2, G. G. 
Carbajal Arízaga1

1Universidad de Guadalajara, 1Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías, Blvd. Marcelino García Barragán 1421, 
2Centro universitario de Tonalá, Av. nuevo Periférico No. 555, 
Ejido San José Tatepozco.

 ■ sc.7-P004 PROPOsal OF a FORMatIOn 
MechanIsM OF galactOMannan/ZInc OXIde 
nanOcOMPOsIte FaBRIcated usIng an In 
sItu PRecIPItatIOn MethOd
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D.C. Bouttier-Figueroa1, M.A. Quevedo-Lopez2,A. 
Rosas-Durazo3 and M. Sotelo-Lerma1

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora, Calle Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N, 
Col. Centro, C.P.83000 Hermosillo, Sonora, México. 2Department 
of materials science & engineering, University of Texas at Dallas, 
800 West Campbell Road, Richardson, Texas 75252. 3Rubio 
Pharma y Asociados S.A. de C.V. Laboratorio de Medicina 
Molecular y Nanomateriales. Hermosillo, Sonora, Jesús García 
Morales 300, C.P 83210, México.

 ■ sc.7-P005 RIgId and FleXIBle BIs-
PORPhyRInIc tWeeZeRs: eFFIcIent 
MOleculaR RecOgnItIOn OF BIdentate 
Bases.
Régis REIN1, Nathalie Solladié1

1Groupe de Synthèse de Systèmes Porphyriniques, Laboratoire 
de Chimie de Coordination du CNRS,205 route de Narbonne, 
31077 Toulouse cedex 4, France.

 ■ sc.7-P006 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF gOld nanOPaRtIcles usIng ResVeRatROl 
and ePIgallOcatechIn gallate (egcg)
B.E. Rodríguez-Vázquez1, E. Rodríguez-León2, R. 
E. Navarro-Gautrín1, R. A. Íñiguez-Palomares2, 
E. Larios-Rodríguez3, C. Rodríguez-Beas2, M. J. 
Arellano-Jimenez4, Francisco Javier Alvarez-Cirerol5
1Departamento de Polímeros y Materiales, Universidad de 
Sonora, Blvd. Rosales s/n. Centro, CP: 83110, Hermosillo, Sonora, 
México. 2Departamento de Física, Universidad de Sonora, Blvd. 
Rosales s/n. Centro, CP: 83110, Hermosillo, Sonora, México. 
3Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, Universidad 
de Sonora, Blvd. Rosales s/n. Centro, CP: 83110, Hermosillo, 
Sonora, México. 4Department of Physics and Astronomy, The 
University of Texas at San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio 
TX 78249, USA 5Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, Blvd. Rosales s/n. 
Centro, CP: 83110, Hermosillo, Sonora, México.

 ■ sc.7-P007 MultIFunctIOnal layeRed 
MagnetIc cOMPOsItes
C. Debus1, M. Siglreitmeier1, H. Cölfen1

1Universität Konstanz, Universitätsstraße 10, DE-78457 Konstanz, 
Germany

 ■ sc.7-P008 IMMOBIlIZatIOn OF candIda 
antaRctIca, RhIZOMucOR MIehIe and 
theRMOMyces lanugInOsus lIPases On 
hydROPhOBIc layeRed dOuBle hydROXIdes
A.Jaime Mendoza1, G. G. Carbajal-Arizaga1, J. A. 
Córdova-López1, J. C. Mateo-Díaz2

1Departamento de Química, Universidad de Guadalajara, 
Boulevard Marcelino García Barragán 1421, C.P. 44430, 
Guadalajara, Jalisco, México. 2Departamento de Microbiología 
Industrial, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco, Av. Normalistas 800, Colinas de La 
Normal, 44270 Guadalajara, Jal, México.

 ■ sc.7-P009 OPtIcal and VIBRatIOnal 
PROPeRtIes and tOXIcOlOgIcal eFFects OF 
aQueOus sOlutIOn OF MeZtuRes OF chItOsan 
and MultIWall caRBOn nanOtuBes.
J.R. González Martínez 1, J. R. Aragón-Guajardo, 
keren Hapuc-Gutiérrez 1 R. Gámez-Corrales 2, M. 
Plascencia Jatomea 3
1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Blvd Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 83000 Hermosillo, 
Son. 2Departamento de Física, Universidad de Sonora, Blvd 
Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 83000 Hermosillo, Son. 
3Departamento en Investigación y Posgrado en Alimentos, 
Universidad de Sonora, Blvd Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 
83000 Hermosillo, Sonora.

 ■ sc.7-P010 chaRacteRIZatIOn By X-Ray 
POWdeR dIFFRactIOn OF neW RIFaXIMIn 
hydRate
Deysi J. Arias Giraldo 1, Jose H. Quintana Mendoza1, 
Christian C. Alvarez Gomez1 and J. A. Henao1

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela 
de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Carrera 27, Calle 9 Ciudadela Universitaria. 
Bucaramanga, Colombia

 ■ sc.7-P011 deVelOPMent OF MethOds FOR 
calculatIng IMPORtant PaRaMeteRs 
OF cOMPleX cOMPOunds cOntaInIng 
nanOPaRtIcles
M.M. Asadov,1 S.R. Shahmaliyeva2, and A.B. 
Hasanov2

 1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113. Institute of 
Control Systems, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, 
av. B. Vahabzade 9

 ■ sc.7-P012 synthesIs OF MIXed lIgand 
cOMPleXes OF PlatInuM (II), theIR BIOactIVe 
PROPeRtIes, and MOdelIng OF the 

“PROPeRtIes-cOMPOsItIOn” PaRaMeteRs
A.N. Azizova1, S.R. Shahmaliyeva2, D.B. Tagiyev1, 
M.M. Asadov1

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113. 2Institute of 



163

Control Systems, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, 
av. B. Vahabzade 9

 ■ sc.7-P013 cOnstRuctIng BulK-
heteROJunctIOn InsIde FulleRene sIngle 
cRystal By IncORPORatIOn OF cOnJugated 
POlyMeR netWORKsc
J. Ren1, Y. Liu1, H. Li1, X. Jin1, Q. Li1, C. Hu1, and 
H. Li1
1MOE Key Laboratory of Macromolecular Synthesis and 
Functionalization, State Key Laboratory of Silicon Materials, 
Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang 
University, Hangzhou, P. R. China Email: hanying_li@zju.edu.cn

 ■ sc.7-P014 cutIcle OF PRIcKly PeaR: 
stRuctuRe and BIOlOgIcal FunctIOn
Vargas Rodríguez1, A. Pérez Nieto1, G. Arroyo 
Figueroa1, M. M. Gallegos Alvarez1, E. Flores 
Rodríguez1

1Universidad de Guanajuato, México, 
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Symposium D.1
advanced strUctUral Materials: 
synthesis, Mechanics, 
properties and applications
Francisco C. Robles Hernandez / University of Houston
Jorge López-Cuevas / CINVESTAV-IPN Unidad Saltillo
José María Cabrera Marrero / Universitat Politècnica de Catalunya
Martín Herrera Ramírez / CIMAV

ROOM: VallaRta casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

 ■ 08:00 - 08:15 sd.1-O001 eFFect OF eQual 
channel angulaR PRessIng PROcess On 
teXtuRe, MIcROstRuctuRe and haRdness 
OF an al-2017 allOy
L. Romero1, C. Reyes1, J. M. Cabrera2, I. A. 
Figueroa1 and G. González1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito exterior S/N, Cd. 
Universitaria, A.P. 70-360, Coyoacán, C.P. 04510, México., 
2Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica, ETSEIB-Universidad Politécnica de Cataluña, Av 
Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain.

 ■ 08:15 - 08:30 sd.1-O002 eFFect OF sheaR 
deFORMatIOn On the MIcROstRuctuRe 
deVelOPMent and FORMIng BehaVIOR OF 
ZeW200 Mg allOy
José Victoria-Hernández1, Joungsik Suh2, Gerrit 
kurz1, Dietmar Letzig1

1Magnesium Innovation Centre, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, 
Max-Planck-Str. 1, Geesthacht D-21502, Germany, 2Materials 
Implementation Center, Korean Institute of Materials Science, 
Changwondaero 797, Changwon, Gyeongnam, 51508, South 
Korea

 ■ 08:30 - 08:45 sd.1-O003 FRactuRe 
MechanIsMs OF BulK nb-cu nanOlaMInates
F.A. García-Pastor1

1Cinvestav Unidad Saltillo. Av. Industria Metalúrgica No. 1062. 
Parque Industrial. Ramos Arizpe, Coahuila. CP. 25900. Mexico.

 ■ 08:45 - 09:00 sd.1-O004 cORRelatIOn 
BetWeen MIcROstRuctuRe and FatIgue 
stRength OF a 6061-t6 aluMInuM allOy 
PROduced By seVeRe PlastIc deFORMatIOn
C. Reyes-Ruiz1, L. Romero1, J.M. Cabrera2, V. 
Favier3, N. Ranc3 C. Braham3, I.A. Figeuroa and 
G. Gonzalez1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito exterior S/N, Cd. 
Universitaria, A.P. 70-360, Coyoacán, C.P. 04510, Mexico, 
2Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica, ETSEIB-Universidad Politécnica de Cataluña, Av 
Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain, 3Laboratoire Procédés 
et Ingénierie Mécanique et Matériaux ENSAM, 151, Bd de 
l’Hôpital 75013, Paris, France.

 ■ 09:00 - 09:15 sd.1-O005 OPtIMIZatIng 
stIRRIng In a PhysIcal MOdel OF a gas-
stIRRed ladle thORugh PIV MeasuReMents
Luis. E. Jardón-Pérez1, Marco A. Ramírez Argáez1 
and Carlos González-Rivera1
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1Facultad de Química, UNAM, Edificio D, Circuito de los Institutos 
s/n, Cd. Universitaria, CP 04510, Cd. de México, México.

 ■ 09:15 - 09:30 sd.1-O006 deVelOPMent OF a 
castaBle PlatInuM allOy FOR JeWelRy and 
WatchMaKIng
T. Trosch1, F. Lalire2, S. Pommier2, R. Völkl1, U. 
Glatze1

1Metals and Alloys, University Bayreuth, Ludwig-Thoma-Str. 36 B, 
95447 Bayreuth, Germany, 2Varinor SA, Rue St-Georges 7, 2800 
Delémont, Swiss

 ■  09:30 - 09:45 sd.1-O007 PROcessIng OF 
MagnesIuM sheet VIa tWIn ROll castIng
Dietmar Letzig1, Jose Victoria Hernandez1, Jan 
Bohlen1, Gerrit kurz1, Sangbong Yi1 
1Magnesium Innovation Centre, Helmholtz-Zentrum Geesthacht 
Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Max Planck-
Str. 1, D-21502 Geesthacht, Germany

 ■ 09:45 - 10:00 sd.1-O008 gRaIn ReFIneMent OF 
cast aZ91 allOy By caRBOn InOculatIOn
J.H. Bae1, Y.M. kim1, H.S. kim1, B.S. You1

1Korea Institute of Materials Science, Changwon 642-831, Korea

 ` 10:00 - 10:30 sd.1-O009 Invited talk PROPeR 
analytIcal MethOds FOR shRInKage deFect 
chaRacteRIZatIOn In aluMInuM-sIlIcOn 
castIng allOys usIng scannIng electROn 
MIcROscOPy
Robert Ian Mackay1

1Nemak Canada

 ■ 10:30 - 10:45 sd.1-O010 eFFect OF delta 
Phase On the WeaR BehaVIOuR OF a nIcKel-
Based suPeRallOy undeR dRy slIdIng 
cOndItIOns at hIgh teMPeRatuRe 
Francisco A. Pérez-González1, J.H. Ramirez-
Ramirez1, J.O. Zapata-Hernandez1, Nelson F. Garza-
Montes de Oca1, Rafael Colás1.
1Universidad Autónoma de nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

 ■ 10:45 - 11:00 sd.1-O011 MIcROstRuctuRe 
deFORMatIOn OF nIcKel-Based suPeRallOy 
haynes 282© undeR slIdIng WeaR 
cOndItIOns analysed By eBsd
Javier Humberto Ramírez-Ramírez1, Francisco 
Aurelio Peréz-González1, Ignacio Álvarez-Elcoro1, 
Nelson Federico Garza-Montes-de-Oca1, Rafael 
Colás1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, N.L. México.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ■ 12:30 - 12:45 sd.1-O012 tRIBOlOgIcal 
IMPROVeMent OF haRdened and teMPeRed 
aIsI 4140 steel agaInst al2O3 By usIng 
BIO-luBRIcant
J.S. García1, M.T. Hernández1, k.J. Moreno1, R. 
Ortega1, L.D. Aguilera1, M.G. Bravo1

1TecNM, Instituto Tecnológico de Celaya, 38010, Guanajuato, 
México.

 ■ 12:45 - 13:00 sd.1-O013 the use OF PhysIcal 
sIMulatIOn In hIgh stRength steel 
deVelOPMent
Fulvio Siciliano1 and Brian J. Allen1

1DSI-Dynamic Systems Inc. 323 NY 355, Poestenkill, NY, 12140, 
USA

 ■ 13:00 - 13:15 sd.1-O014 FaIluRe analysIs 
OF cOld eXPansIOn ROlleRs used In the 
ManuFactuRIng PROcess OF aPI gRade 
steel PIPelIne.
F. Guzman1. M. Hinojosa1. A. Torres1, E. Frías2

1FIME, UANL, Av. Univerisad, Cd. Universitaria, San Nicols de los 
Garza, 66455. 2Tubacero, Monterrey.

 ■ 13:15 - 13:30 sd.1-O015 WeldaBIlIty OF hIgh-
Mn austenItIc tWInnIng-Induced PlastIcIty 
(tWIP) steel MIcROallOyed WIth nb
 Humberto Hernández-Belmontes1, Ignacio Mejía1, 
Cuauhtémoc Maldonado1

1Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio “U-5”, Ciudad 
Universitaria, 58066–Morelia, Michoacán, México. 

 ■ 13:30 - 13:45 sd.1-O016 eXPlORatIOn and 
analysIs OF stRaIn sOFtenIng PhenOMena 
OF l6 steel
Mr. Sanket Inamdar3, Mr. Manoj Ukhande1 - Prof. 
Prashant Date2 - Shyam Takale1, Dr. Rajkumar 
Singh3 
1R&D CDFD Engineering, Bharat Forge Ltd. India-411036. 2Indian 
Institute of Technology Powai, Mumbai. India-400076 Mr. 
3Kalyani Centre for Technology & Innovation, Bharat Forge Ltd. 
India -411036
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 ■ 13:45 - 14:00 sd.1-O017 nOn-lIneaR 
geOMetRIc and PlastIc analysIs WIth 
nuMeRIcal sIMulatIOn
Ernesto Pineda León1, Alejandro Ramos-García1 
and Janis Zapata López2

1SEPI, ESIA Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, Miguel 
Othon de Mendizabal s/n, Gustavo A. Madero, Ciudad de 
México, C.P. 07320; email: pinedaernesto5@gmail.com, 2ESIME 
atzcapotzalco, SEPI, Instituto Politécnico Nacional, Av. de las 
Granjas 682, Col. Santa Catarina, C.P. 02250, Deleg. Azcapotzalco, 
México D.F.,

 ■ 14:00 - 14:15 sd.1-O018 On the InFluence 
OF gRaIn ReFIneMent On the MechanIcal 
PROPeRtIes and the deFORMatIOn 
MechanIsMs OF a crMnFeconi hIgh-entROPy 
allOy and Its suBVaRIants
B. Schuh1, V. Maier-kiener2, B. Völker1, A. 
Hohenwarter1

1Department of Materials Physics, University of Leoben & Erich-
Schmid Institute of Materials Science, Jahnstraße 12, 8700 
Leoben, Austria 2Department Physical Metallurgy & Materials 
Testing, University of Leoben, Roseggerstraße 12, 8700 Leoben, 
Austria

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:15 - 16:30 sd.1-O019 FaBRIcatIOn 

OF aluMInuM allOy FOaMs By usIng 
alteRnatIVe thIcKenIng agents VIa Melt 
ROute
Marlenne Gonzalez1 , Alejandro Cruz1., Miguel A. 
Suarez2,Victor H. Gutierrez2, Angelica Sanchez1

1Departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. 
ESIQIE-Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, C. P. 
07051. México. 2Departamento de Ingeniería Metalúrgica, UPIIZ- 
Instituto Politécnico Nacional. Blvd. del Bote S/N, Cerro del 
Gato, Ejido la Escondida, Col. Ciudad Administrativa, C.P. 98160, 
Zacatecas, Zac.

 ■ sd.1-O020 eFFect OF InteRcRItIcal 
austenItaZIOn and InteRRuPted 
cOOlIng aBOVe Ms On the MaRtensItIc 
tRansFORMatIOn In FIRst geneRatIOn ahss 
steels 
Salinas-Rodriguez1 and F. Goodwing21

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad 
Saltillo, 2 International Zinc Association

 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 
sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk

ROOM: VallaRta casaMagna hOtel 
Wednesday, august 23

 ■ 08:00 - 08:15 sd.1-O021 FIRst PRIncIPles 
deteRMInatIOn OF Phase staBIlIty OF nItIcu 
shaPe MeMORy allOy RIBBOns
D. Sáenz1, R. Arróyave2, B. López-Walle1, C.J. de 
Araujo3, E. López-Cuéllar1

1. FIME, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Av. Universidad 
s/n, Cd. Universitaria, 66450 San Nicolas de los Garza, NL, 
Mexico 2207 Reed McDonald Building, 575 Ross Street, Texas 
A&M University, College Station, TX 778433Universidade Federal 
de Campina Grande, Av. Aprigio Veloso 882, Bairro Universitario, 
Bodocongó, C.P. 10069, Campina Grande, Brazil

 ■  08:15 - 08:30 sd.1-O022 hIgh cOnductIVIty 
cOPPeR FOR FleXIBle suBstRates 
PatteRnIng
Barral1, N. Hanifi2, R.Faddoul1, P. Viel1,
1Genes’ink, 24 av Gaston Imbert, 13 790 Rousset, France. 

2LICSEN, NIMBE, CEA, CNRS, Université Paris Saclay, CEA 91191 
Gif-sur-Yvette Cedex.

 ■ 08:30 - 08:45 sd.1-O023 VIRtual testIng and 
desIgn OF MultIlayeRed systeMs
M.R. Begley1

1Materials Department, UCSB,begley@engineering.ucsb.edur

 ■ 08:45 - 09:00 sd.1-O024 eFFect OF a cOMBIned 
nItRIdIng – POst OXIdatIOn PROcess In 
MOlten salts On the suRFace OPtIcal 
PROPeRtIes OF aIsI 304 staInless steel
P. García-Mendoza1, G. Vargas-Gutiérrez1, J. 
López- Cuevas1

1CINVESTAV Unidad Saltillo, Av. Industria Metalurgíca 1062, 
Parque industrial Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila, México, 
C.P. 25900

 ■ 09:00 - 09:15 sd.1-O025 PhysIcOcheMIcal 
chaRacteRIZatIOn OF RaW MateRIal FOR the 
ManuFactuRIng OF BRIcK
Araceli Salazar P1, R. H. Chávez T2, J. A. Pichardo S3, 
Ulises Pichardo S4
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1Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Carretera 
Toluca-Atlacomulco km 44.8, Ejido de San Juan y San Agustín, 
Jocotitlán, 50700, México 2Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, Carretera México-Toluca s/n. La Marquesa, 
Ocoyoacac, 52750, México. 3Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 161, Exhacienda La Laguna S/N, 
Barrio de Jesús 2a Sección, San Pablo Autopan, Toluca Estado 
de México, C. P. 50290 4Planet English, Mariano Matamoros No. 
203 C. Toluca. Estado de México

 ■ 09:15 - 09:30 sd.1-O026 MetallIc Plates 
cOated By Metal/ceRaMIc cOMPOsItes: 
the InFluence OF theRMal sPRayIng 
PaRaMeteRs
Erika Rodríguez-Santos1, Melquisedec Vicente-
Mendoza1, Ángel De Jesús Morales-Ramírez1, 
Carlos Felipe-Mendoza2, Fernando Juarez-López1, 
Ricardo Cuenca-Alvarez1

1Instituto Politécnico Nacional-CIITEC, Cerrada de Cecati s/n, 
Santa Catarina, Del. Azcapotzalco, Mexico City 02250, MEXICO. 
2Instituto Politécnico Nacional-CIIEMAD, Departamento de 
Biociencias e Ingeniería, Calle 30 de Junio de 1520 s/n, Barrio 
la Laguna Ticomán, Del. Gustavo A. Madero, Mexico City 07340, 
MEXICO.

 ■ 09:30 - 09:45 sd.1-O027 deteRMInatIOn OF 
the sensItIVIty OF a dent tO the geOMetRIc 
and OPeRatIng VaRIaBles OBtaIned By the 
FInIte eleMent MethOd
A.D. Casarrubias A.1, J.L. González V.1, D.I. Rivas L.1, 
M.A. Beltrán Z.1

1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional. Edificio N° 7, Grupo de Análisis de 
Integridad de Ductos, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, 
Gustavo A. Madero, Lindavista; 07738 Ciudad de México, CDMX.

 ■ 09:45 - 10:00 sd.1-O028 MORPhed gRaPhene 
nanOstRuctuRes: synthesIs and 
aPPlIcatIOns
F.C. Robles-Hernandez1, I. Estrada-Guel1,2, H. A. 
Calderon3, F. Alvarez- Ramírez4, V. G. Hadjiev5

1Department of Mechanical Engineering Technology, University of 
Houston, Houston, TX 77204-4020, USA. 2Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados, CIMAV, Miguel de Cervantes 120, 
Chihuahua, Chih. 31109, México., 3Departamento de Física, 
ESFM-IPN, Ed. 9 Instituto Politécnico Nacional UPALM, Mexico 
D.F., Mexico 07738, 4Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central 
Lázaro Cárdenas Norte 152, México D.F., México 07730, 5 Texas 
Center for Superconductivity and Department of Mechanical 
Engineering, University of Houston, Houston, TX 77204, USA 

To whom correspondence should be addressed. E-mail: fcro-
bles@uh.edu

 ■ 10:00 - 10:15 sd.1-O029 synthesIs OF Fe-
RIch glass-ceRaMIc MateRIals FROM 
MechanIcally-actIVated PRecuRsOR 
MIXtuRes and theIR chaRacteRIZatIOn
J. López-Cuevas1, C.M. García-Hernández1 J.L. 
Rodríguez-Galicia1 and J.C. Rendón-Ángeles1

1CINVESTAV-IPN, Unidad Saltillo, Calle Industria Metalúrgica, 
Número 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos 
Arizpe, Coahuila, México, CP 25900, Tel.: +52 844 4389600.

 ■ 10:15 - 10:30 sd.1-O030 cOMPaRatIVe study 
On dIFFeRent synthesIs MethOds In (er2-x sx) 
Ru2O7 systeM
A. Quiroz1, 2, M. Abatal1, E. Chavira2, Laura Tejeda2, 
Omar Novel2, Carlos Flores2, Josúe Romero2, karla 
Eriseth Reyes2 Morales2, I. Castro C1

1Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Carmen, Av. 
Central S/N Esq. Con Fracc. Mundo Maya, Ciudad del Carmen, 
Campeche, 24115 México, 2Instituto de Investigaciones en 
Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, AP 70-
360, Ciudad de México, 04510 México.

 ■ 10:30 - 10:45 sd.1-O031 study OF (K,Ba)-cu-O-
Fe-se and K-(Fe,cu)-se systeMs.
Elizabeth Chavira1,2, Pierre Toulmonde2,3, Pierre 
Strobel2,3, André Suplice2,3, Sebastian Pairis2,3, 
Christophe Lepoittevin2,3.
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 
Ciudad de México, 04510,México. 2CNRS, Institut NEEL, F-38042 
Grenoble, France. 3Université Grenoble Alpes, Institut NEEL, 
F-38042 Grenoble, France.

 ■ 10:45 - 11:00 sd.1-O032 ultRasOnIc FatIgue 
testIng On the gRanIte stOne undeR thRee 
POInts BendIng MOdalIty
Alexiane Dominguez1, G. M. Domínguez Almaraz2, 
N.J. Trujillo Alonso2

1Université Paris-Sud 11, URF Sciences et Techniques, BCST: 
Biologie Chimie Sciences de la Terre, 15 Rue Georges 
Clemenceau, 91400 Orsay, France. 2Facultad de Ingeniería 
Mecánica, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo(UMSNH), Santiago Tapia No. 403, Col. Centro, Morelia, 
Michoacán, 58000, México.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4
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 ■ 12:30 - 12:45 sd.1-O033 eXPlORatIVe study 
OF the InFluence OF POROsIty uPOn 
MechanIcal ResOnance sPectRa OF 
hydROXyaPatIte BOne PhantOMs
P. A. I. Hernández-Becerra1. F. J. Romero-Argote1 

I. A. Quintero-Ortega1 M. R. Huerta-Franco2 M. 
Vargas-Luna1 I. Delgadillo-Holtfort1

1Departamento de Ingeniería Física, División de Ciencias e 
Ingenierías, Universidad de Guanajuato, Loma del Bosque 
103, Col. Lomas del Campestre, C. P. 37150, León, Guanajuato, 
México. 2Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo, División 
de Ciencias de la Salud, Universidad de Guanajuato, Aquiles 
Serdán 924, Col. Obregón, C.P. 37320 León, Guanajuato, México

 ■ 12:45 - 13:00 sd.1-O034 state OF added 
yttRIuM In a BaRIuM tItanate MatRIX 
Related tO the PROcessIng cOndItIOns
A.M. Hernández-López1, S. Guillemet-Fristch2, Z. 
Valdez-Nava2, J.A. Aguilar-Garib3, P. Dufour4, C. 
Tenailleau4, B. Durand4.
1CICFIM, Universidad Autónoma de Nuevo León-San Nicolás de 
los Garza, N.L., MX 66455; CIRIMAT-LAPLACE, Université Paul 
Sabatier, Toulouse, FR 31062, 2CNRS-Toulouse, FR 31062, 3FIME, 
Universidad Autónoma de Nuevo León-San Nicolás de los Garza, 
N.L., MX 66455, 4Université Paul Sabatier-Toulouse, FR 31062.

 ■ 13:00 - 13:15 sd.1-O035 InFluence OF 
the tyPe OF lOadIng On the acOustIc 
eMIssIOn duRIng FactuRe OF a sIMulated 
heteROgeneOus MateRIal.
Alberto Varela-Valdez1, Moisés Hinojosa Rivera1

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autonóma de Nuevo León

 ■  13:15 - 13:30 sd.1-O036 Phase 
tRansFORMatIOn On the suRFace OF 
y2ti2O7 - y3al5O12 - al2O3 cOMPOsIte ceRaMIcs at 
dIRected laseR tReatMent.
M. Vlasova1, A. Castro Hernández1, P. A. Márquez 
Aguilar1, M. kakazey1.
1Center of Investigation in Engineering and Applied Sciences of 
the Autonomous University of Morelos State (CIICAp-UAEM), Av. 
Universidad, No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 
62209, México.

 ■ 13:30 - 13:45 sd.1-O037 MechanIcal MIllIng 
On the actIVatIOn and Phase tRansItIOn OF 
PseudOBOehMIte

Fernando D. Cortes Vega1, Pablo G. Martinez 
Torres2, Juan Zarate Medina1, Francisco C. Robles 
Hernandez3

1Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad Universitaria, 
Michoacán, México 2Instituto of Física and Matemáticas, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad 
Universitaria, Michoacán, México 3Department of Mechanical 
Engineering Technology, University of Houston, Houston, TX 
77204-4020, USA

 ■ 13:45 - 14:00 sd.1-O038 chaRacteRIZatIOn 
OF Metals; ceRaMIcs and cOMPOsItes By 
Means OF dIlatOMetRy
E. Post1, D. Rapp1

1NETZSCH-Gerätebau GmbH, Wittelsbacherstrasse 42, 95100 
Selb, Germany

 ` 14:00 - 14:30 sd.1-O039 Invited talk desIgn 
and ManuFactuRIng OF hIgh-haRdness 
cOMPOsItes: eMeRgIng MateRIals FOR 
eXtReMe enVIROnMents
Olivia A. Graeve1

1Department of Mechanical and Aerospace Engineering. 
University of California, San Diego. 9500 Gilman Drive-MC 0411. 
La Jolla, CA 92093-0411

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:15 - 16:30 sd.1-O040 InductIOn sInteRed 

aluMInuM-gRaPhIte cOMPOsItes; eFFect 
OF MIcROstRuctuRe On the MechanIcal 
PROPeRtIes
J.M. Mendoza-Duarte1, F.C. Robles-Hernandez2, 
C.G. Garay Reyes1, I. Estrada-Guel1 and R. 
Martínez-Sánchez1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 
No. 120, C.P. 31136, Chihuahua, Chih, Mexico. 2Department 
of Mechanical Engineering Technology, University of Houston, 
Houston, TX 77204-4020, USA.

 ■ 16:30 - 16:45 sd.1-O041 MethOdOlOgy FOR 
WIshBOne ManuFactuRIng FOR a F1 caR 
Based On caRBOn FIBeR.
Jáuregui1, M. Siqueiros1, B. González1, S. king1, A. 
Tellez1. 
1Escuela de la Ciencia de la Ingeniería y Tecnología (ECITEC). 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
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 ■ 16:45 - 17:00 sd.1-O042 nuMeRIcal 
analysIs OF FatIgue cRacK gROWth In a 
heteROgeneOus MedIuM
M. H. Lisboa1, A. A. Betancur1, C. Anflor1

1Grupo de Mecânica Experimental e Computacional (GMEC), 
Universidade de Brasília, Campus Gama – Área Especial de 
Indústria 1 – Setor Leste – Gama – DF- Brasil – 72444-210

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sd.1-P001 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 

OF ceRaMIc MateRIals aPPlIcaBle tO 
OXygen sensORs
Rodrigo Arbey Munoz Meneses1,Paola Cristina 
Cajas Daza,Ana Candida Martins Rodrigues, 
Cosme Roberto Moreira da Silva
1University of Brasilia. 2Federal University of São Carlos. 
3University of Brasilia

 ■ sd.1-P002 MIcROstRuctuRe OF 
nanOstRuctuRed 7ysZ cOatIng PRePaRed 
By susPensIOn FlaMe sPRay
O. García Villegas1, M. Vicente Mendoza1, R. 
Cuenca-Álvarez1, F. Juárez López1

1Instituto Politécnico Nacional-CIITEC, D.F., Postal Code 02250, 
Mexico

 ■ sd.1-P003 synthesIs OF a cOatIng Based 
On Reduce gRaPhene OXIde tO QuantIFy 
FuRFuRal In cOFFee usIng hs-sPMe-gc-Ms
Piñeiro García1, S. M. Díaz Vega1, G. González 
Alatorre1, F. Tristán López1, E. Ramírez Méndez1, 
M. A. García Zúñiga1

1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Celaya, 
Departamento de Ingeniería Química, Av. Tecnológico y García 
Cubas S/N, Celaya, Gto. C.P. 38010, Mexico, alexis.garcia@iqce-
laya.itc.mx, sofia.vega@iqcelaya.itc.mx, alatorre@iqcelaya.itc.mx, 
ferdinando.tristan@iqcelaya.itc.mx, eduardo.ramirez@iqcelaya.
itc.mx, angel.garcia@iqcelaya.itc.mx

 ■ sd.1-P004 eFFect OF tiO2 nanOPaRtIcles In 
the WeldIng OF lOW-caRBOn steel Plates.
A. Jiménez-Jiménez 1, A. M. Paniagua-Mercado 1, V. 
M. López-Hirata 2, C. Mejía-García 1, E. Díaz-Valdez 

1, A. García-Bórquez 1

1Instituto Politécnico Nacional (ESFM), C.P. 07738, Gustavo A. 
Madero, México City, México. 2Instituto Politécnico Nacional 
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de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, ETSEIB-
Universidad Politécnica de Cataluña, Av Diagonal 647, 08028 
Barcelona, Spain. 

 ■ sd.1-P049 sOlIdIFIcatIOn Rate eFFect On 
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 ■ sd.1-P052 MIcROstRuctuRal eVOlutIOn 
and MechanIcal BehaVIOR OF a 6061 
aluMInuM allOys PROduced By RePetItIVe 
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Figueroa1, and G. Gonzalez1.
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito exterior S/N, Cd. Universitaria, 
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Figueroa1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito exterior, Ciudad Universitaria, 
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de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Fco. J. Mujica S/N, 
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chaRacteRIZatIOn OF the guadua 
angustIFOlIa Kunth FROM MOnIQuIRÁ 
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Villamizar Cruz1,Alonso Hernández Molano1
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 ■ sd.1-P062 MechanIcal PROPeRtIes and 
MIcROstRuctuRal chaRacteRIZatIOn By 
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66451. 4Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ciudad de 
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Universidad de La Habana, San Lázaro y L, Vedado, La Habana, 
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 ■ sd.1-P076 the eFFects OF ZrO2 On the 
electROcatalysIs tO yIeld actIVe chlORIne 
sPecIes On sb2O5-doped ti/RuO2 anodes
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Universidad de Antioquia UdeA,
Medellın, Colombia

 ■ sd.1-P077 stRuctuRal and elastIc 
PROPeRtIes OF yB6 cOMPOund undeR 
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179

Física, Universidad de Sonora. Apartado Postal 1626, Hermosillo, 
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Based On gallIuM OXIde FIlMs OBtaIned By 
theRMal OXIdatIOn
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México DF, México

 ■ sd.1-P085 cOOlIng cuRVe analysIs tO 
deteRMIne Phase FRactIOn duRIng 
sOlIdIFIcatIOn thROugh an alteRnatIVe 
MethOd
Aguilar-Muñoz1, A. Harrup-Gutiérrez 1, C. González-
Rivera1, M. Ramirez-Argáez1

1Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química, 
UNAM, Edificio D Circuito de los Institutos s/n Cd. Universitaria 
México, Ciudad de México, México.

 ■ sd.1-P086 alteRnatIVe MethOd FOR latent 
heat deteRMInatIOn and sOlId FRactIOn 
eVOlutIOn FROM eXPeRIMental cOOlIng 
cuRVes duRIng sOlIdIFIcatIOn OF Metals 
and allOys.
A. Harrup-Gutiérrez1. C. Aguilar-Muñoz1. M.A. 
Ramirez-Argáez1. C. González-Rivera1

1Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química, 
UNAM, Edificio D Circuito de los Institutos s/n Cd. Universitaria, 
Ciudad de México, México.

 ■ sd.1-P087 FeRRIte Phase ReductIOn By 
OPtIMIZatIOn OF cheMIcal cOMPOsItIOn In 
an austenItIc staInless steel castIng 
usIng PRedIctIOn dIagRaMs
J.A. Ruiz 1 and M. Ramos 2
1Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. UABC. Blvd 
Universitario 1000, Unidad Valle de Las Palmas, 22260 Tijuana, 
B.C., 2Facultad de Ingeniería. UASLP. Av. Dr. Manuel Nava No.8 
Edificio P, Zona Universitaria, 78290 San Luis Potosí, S.L.P.

 ■ sd.1-P088 synthesIs OF nanOstRuctuRed 
ε-Ga2O3 By sPIn-cOatIng MethOd FOR sOlaR 
cells aPPlIcatIOns
G. Hernández-Brenes1, L.A. Guzmán1, J. Conde2, H. 
Vilchis1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías 
Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
Libramiento Norte #1150 Lajas Maciel 29039, Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas, México., 2Cátedra Conacyt – Instituto de Ciencias 
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Básicas y Aplicadas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

 ■ sd.1-P089 a cOMPaRatIVe study FOR 
OBtaInIng aluMIna MIcROsPheRes By sPRay 
dRyeR WIth ROtaRy dIsc atOMIZeR and 
PneuMatIc nOZZle
Arturo Pallares1, Jesús Cárdenas1, José L. 
Contreras1, Beatriz Zeifert2 y Tamara Vázquez1.
1Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, CBI-
Energía, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa, 02200 México CDMX. 
2Instituto Politécnico Nacional, ESIQIE, UPALM Col. Lindavista, 
Gustavo A. Madero, 07738 México, CDMX.

 ■ sd.1-P090 synthesIs OF the sOlId sOlutIOn 
ca2Fe2-xcoxO5 By MOlten salts MethOd and 
Its chaRacteRIZatIOn By X-Ray dIFFRactIOn 
and MÖssBaueR sPectROscOPy.
R. Hinojosa N.1, J. L. Pérez Mazariego1, V. 
Marquina1, M.L. Marquina1, R. W. Gómez 
Gonzalez1, M. Romero1, R. Escamilla 2
1Laboratorio de Física Atómica y Molecular, Facultad de 
Ciencias, UNAM, México, 04510. 2Instituto de Investigaciones en 
Materiales, UNAM.

 ■ sd.1-P091 OPtIMIZatIOn OF the 
theRMOPhysIcal PROPeRtIes OF MagnetIte-
FIlled POlyesteR cOMPOsItes By desIgn OF 
eXPeRIMents
Luis Ángel Lara González1, Yaneth Pineda Triana2, 
Gabriel Peña Rodríguez3

1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Instituto 
de Recursos Minero Energeticos (IRME) Sogamoso, Colombia, 
2Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,Instituto 
para la Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de 
Materiales (INCITEMA), Tunja, Colombia. 3Universidad Francisco 
de Paula Santander, Facultad de Ingenieria, Cúcuta, Colombia.

 ■ sd.1-P092 InFluence OF theRMal annealIng 
PROceduRe On the theRMOluMInescence 
PROPeRtIes OF li2sO4:eu
Castro-Campoy A. I.1, Cruz-Vázquez C1.,García-
Haro2 A. R.,Bernal R.3

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora, Apdo. Postal 130, Hermosillo, Sonora 
83000, México. 2Departamento de Ciencias Químico Biológicas, 
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora 83000, México. 
3Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Apdo. Postal 5-088, Hermosillo, Sonora 83190, México.

 ■ sd.1-P093 IMPROVeMents OF haRdness and 
Band gaP By usIng theRMal annealIng 

RaMPs In tIO2 thIn FIlMs synthesIZed By 
cO-sPutteRIng
J.B. Santaella González1, L. García González1, L. 
Zamora Peredo1, D.J. Araujo-Pérez1, N. Flores 
Ramírez2, F. López Huerta3, C. Guarneros Aguilar4, 
T. Hernández Quiroz1 and J. Hernández Torres1

1Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad 
Veracruzana, Veracruz, 94294, Boca del Río, Veracruz, México. 
2Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, Edificio D, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán, México 3Facultad de Ingeniería, Universidad 
Veracruzana, Veracruz, Boca del Río, Veracruz, México. 4CONACYT, 
Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Tecnologías y 
Materiales para Energía, Salud y Medio Ambiente, CICATA 
Altamira, Tamaulipas, México.

 ■ sd.1-P094 synthesIs, chaRacteRIZatIOn 
and cRystal stRuctuRe OF (e)-n-
BenZylIdene-4-IOdOanIlIne and 
(e)-n-BenZylIdene-4-chlOROanIlIne
José Antonio Henao Martínez1. Mayra Lizeth 
García Olave1. Angy katherin Soto Navarro1. Juan 
Manuel Urbina González1

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia 
and Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular (LQOBio), 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

 ■ sd.1-P095 eFFect OF PaRaMeteRs 
OPtIMIZatIOn On MIcROstRuctuRe, cRystal 
stRuctuRe and haRdness OF nicrBsi 
cOatIngs dePOsIted By FlaMe sPRay
k. O. Méndez-Medrano 1, C. J. Martínez-González 1, 
F. Alvarado-Hernández 1, V. H. BaltazarHernández 
1, H. Ruiz-Luna 2
1Universidad Autonoma de Zacatecas, Ramón López Velarde, 
98000, Zacatecas, Mexico. 2CONACYT – Universidad Autonoma 
de Zacatecas, Ramon López Velarde, 98000, Zacatecas, Mexico

 ■ sd.1-P096 attenuatIOn OF ultRaVIOlet 
RadIatIOn On huMan haIR: eValuatIOn OF 
VegetaBle sunscReen cOMPOsItIOn OVeR 
cOlOMBIan haIR FIBeRs.
X.Quintero-Gómez1, F. Londoño-Badillo1, 
A. Imbeth-Luna1, J. J. Zuluaga-Quintero1, 
J.M.Herrera-Ramirez2

1Física de la Industria y la Radiación, Universidad de Antioquia, 
Medellín-Colombia, 2Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados (CIMAV), Laboratorio Nacional de Nanotecnología, 
Miguel de Cervantes 120, 31136 Chihuahua, Chih., México.
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 ■ sd.1-P097 PRePaRatIOn OF a syRuP (PMMa/
MMa) By FRee RadIcal POlyMeRIZatIOn FOR 
aPPlIcatIOns In POlyMeRIc cOMPOunds 
MateRIals Based On PMMa and aluMIna 
tRIhydRate (al2O3.3h2O).
Lucas Lizano kelly1, Palomino Reyna Luis Enrique1, 
Arribasplata Seguin Adan Smith1, Rueda Sánchez 
Juan Carlos1, Acosta Sullcahuamán Julio Arnaldo1

1Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Av. Universitaria 
Nro. 1801, urbanización Pando, San Miguel, Lima. FONDECYT 
(Project N°165-2015) & Master Program in Materials Science 
and Engineering-PUCP

 ■ sd.1-P098 cOMPaRatIVe study OF the 
OPtIcal PROPeRtIes OF siOX FIlMs OBtaIned 
By lPcVd and sPutteRIng technIQues
karim Monfil Leyva1, Alma Sinia Lizet Salazar 
Valdez1, Alfredo Morales Sánchez2, José Francisco 
Javier Flores Gracia1, Francisco Morales Morales2, 
Ana Luz Muñoz Zurita3

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad 
Universitaria, Edificio 103-C, Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio, Fracc. 
Jardines de San Manuel. C.P. 72450 Puebla, Pue., México 2Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados S.C. Unidad Monterrey, 
Alianza Norte # 202, Autopista Monterrey-Aeropuerto Km.10, C.P. 
66628, Apodaca, Nuevo León, México. 3Universidad Politécnica 
Metropolitana de Puebla, Calle Popocateptl S/N, Colonia 3 
Cerritos C.P. 72480 Puebla, Pue., México

ROOM: VallaRta casaMagna hOtel 
thuRsday, august 24

 ■ 10:00 - 10:15 sd.1-O043 MWcnts-PsOh 
dIsPeRsIOn and InteRactIOn usIng lOW 
MagnetIc FIelds
F.G. Granados-Martínez1, D. L. García-Ruiz1, J. J. 
Contreras-Navarrete1, J. M. Ambriz-Torres1, C. J. 
Gutiérrez- García1, L. García-González2, L. Zamora-
Peredo2, O. Hernández-Cristobal3, Y. Arredondo-
León3, E. Huipe-Nava1, L. Domratcheva-Lvova1

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gral. 
Francisco J. Múgica S/N, Felicitas del Río, 58030 Morelia, Mich., 
México, ladamex@yahoo.es 2Centro de Investigación en Micro 
y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana, Boca del 
Río, Veracruz, México. 3UNAM Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Morelia, Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701, 
Ex-Hacienda de San José de La Huerta, Morelia, Mich., México, 
58190.

 ■ 10:15 - 10:30 sd.1-O044 IncReased stRength 
OF a cOMPOsIte MateRIal WIth ResIn dOPIng
Sauceda M. Israel1, Cárdenas R. Arilí1, Mata L. 
Omar1, Ocampo D. Juan1, Vargas, O. Lidia1. García, 
A. Virginia1.
1Universidad Autónoma de Baja California.- Facultad de 
Ingeniería, Blvd. Benito Juárez s/n, Col. Ex_ejido Coahuila, 
Mexicali, Baja California.

 ■ 10:30 - 10:45 sd.1-O045 sIngle POInt 
IncReMental FORMIng OF POlyPROPylene 
and santOPRene dIsPOsed In a laMInaR 
cOnFIguRatIOn
Marcelo Hernández Avila1, Luis Marcelo Lozano 
Sánchez1, Imperio Anel Perales Martínez1, Luis 
Ernesto Elizalde Herrera2, Enrique V. Barrera3, Alex 
Elías Zúñiga1

1Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Eugenio Garza 
Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico C.P. 64849, Monterrey, Nuevo 
León, México. 2Centro de Investigación en Química Aplicada. 
Saltillo, Coah., Mexico. 3Department of Materials Science and 
NanoEngineering, Rice University, Houston, TX 77005, USA

 ■ 10:45 - 11:00 sd.1-O046 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF MeMBRanes OF 
POlyVInyl alcOhOl/ZnO nps synthetIZed By 
sOlutIOn castIng MethOd
 k.A. De La Torre Sáenz1, M. de L. Mota González1-4, 
R. C. Ambrosio Lázaro2, E.C. De La Cruz Terrazas3, 
A.Carrillo Castillo1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. Cd. Juárez Chih. CP 32310, México. 2Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, C.P 72000, Puebla, México. 
3CONACYT, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnológica Avanzada, Unidad Tamps. C.P. 89600, México. 
4CONACYT, Dirección Adjunta al Desarrollo Científico, Dirección 
de Cátedras, Insurgentes Sur 1582, Ciudad de México, 03940, 
México

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ■ 12:30 - 12:45 sd.1-O047 PRePaRatIOn OF 
POlyMeRIc nanOcOMPOsItes WIth gRaPhene 
and theIR RheOlOgIcal and MechanIcal 
eValuatIOn
E. D. Montejo-Cano1, M. G. Iniestra-Galindo1, J. 
Pérez-González1, H. A. M. Balmori-Ramírez2

, B. M. 
Marín-Santibañez3
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1Laboratorio de Reología y Física de la Materia Blanda, Escuela 
Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, 
U. P. Adolfo López Mateos, Edif. 9, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, México. 2Departamento 
de Ingeniería en Metalurgia y Materiales, Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto Politécnico 
Nacional, U. P. Adolfo López Mateos, Delegación Gustavo 
A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, México. 3Escuela 
Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto 
Politécnico Nacional, U. P. Adolfo López Mateos, Delegación 
Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, México.

 ■ 12:45 - 13:00 sd.1-O048 IsOlatIOn OF aRaMId 
nanOFIBeRs FOR hIgh stRength and 
tOughness POlyMeR nanOcOMPOsItes
Jiajun Lin1 Mohammad H. Malakooti1 and Henry 
A. Sodano1,2,3

1Department of Macromolecular Science and Engineering, 
University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA 2Department 
of Aerospace Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI 
48109, USA 3Department of Materials Science and Engineering, 
University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA 

 ■ 13:00 - 13:15 sd.1-O049 3d stRuctuRal 
analysIs OF a natuRal 3d FIBeR cOMPOsIte 
FOR MechanIcal PeRFORMance eValuatIOn
T. Silva Santisteban1, J. Zhong2, X. Xiao3, L. Li2
1Thermo Fisher Scientific, 16700 Park Row Dr., Houston, TX 
77084, USA 2Department of Mechanical Engineering, Virginia 
Tech, Blacksburg, VA 24061, USA 3Experimental Facilities Division, 
Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, 
IL 60439, USA

 ■ 13:15 - 13:30 sd.1-O050 MaIn PROcess 
PaRaMeteRs FOR ManuFactuRIng OPen-
cell Zn-22al-2cu FOaMs By the centRIFugal 
InFIltRatIOn ROute and MechanIcal 
PROPeRtIes.
Sánchez-Martínez1, A. Cruz1, M. González1, M.A. 
Suárez2

1Departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales, 
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas – ESIQIE, UPALM, 07051, Ciudad 
de México, México 2Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Circuito 
exterior, s/n, Cd. Universitaria, 04510,Ciudad de México, México

 ■ 13:30 - 13:45 sd.1-O051 synthesIs PROcess 
OF ti-Mg allOys BInaRy systeM By Means OF 
Ball MIllIng

A. Tejeda-Ochoa1, O.I. Perez-Ordoñez1, J.E. 
Ledezma-Sillas1, C. Carreño-Gallardo1, Y. Todaka2, 
J.M. Herrera-Ramirez1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 
120, 31136 Chihuahua, Chih., México. 2Department of 
Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology, 
Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580 Japan.

 ■ 13:45 - 14:00 sd.1-O052 OPtIMIZatIOn OF the 
MechanIcal PROPeRtIes OF Mn PM steels: a 
MetalluRgIcal InVestIgatIOn
S. Gélinas1, C. Blais1

1Department of Mineral, Metallurgical, and Materials 
Engineering, Université Laval 1065 avenue de la Médecine, Local 
1728 Quebec City (QC), G1V 0A6 Canada

 ■ 14:00 - 14:15 sd.1-O053 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF cORdIeRIte, MullIte 
and cORdIeRIte-MullIte ceRaMIc MateRIals 
usIng cOal Fly ash as RaW MateRIal
J. López-Cuevas1, E. Interial-Orejón1, C.A. 
Gutiérrez-Chavarría1, and J.C. Rendón-Ángeles1,
1CINVESTAV-IPN, Unidad Saltillo, Calle Industria Metalúrgica, 
Número 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos 
Arizpe, Coahuila, México, CP 25900, Tel.: +52 844 4389600.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 sd.1-O054 cRacK healIng 

POtentIal OF asPhalt MIXes WIth tRInIdad 
laKe asPhalt BIndeR usIng ResIlIent 
MOdulus test
Lee Leon1, Raymond Charles1, Rico Nurse1

1University of the West Indies

 ■ 16:15 - 16:30 sd.1-O055 On the eValuatIOn OF 
the PeRFORMances OF IMPelleRs desIgns 
eMPlOyed In a Batch aluMInuM degassIng 
systeM thROugh MatheMatIcal and 
PhysIcal MOdelIng
Diego A. Abreu-López1, Marco A. Ramírez-Argáez1 
and Carlos González-Rivera1

1Facultad de Química, UNAM, Edificio D, Circuito de los Institutos 
s/n, Cd. Universitaria, CP 04510, Cd. de México, México.
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Symposium D.2
effect on concrete of 
sUppleMentary ceMentitioUs 
Materials and sMart additives
Homero Jesús Montaño Román / CEMEX
Davide Zampine / CEMEX
Luis Emilio Rendon Diaz Miron / Universidad Internacional (UNINTER)
Bernardo Martinez Sanchez / CEMEX
Jose Manuel Muñoz Gomez / Universidad Internacional (UNINTER)

ROOM: Maya VIII casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

Session: Concrete
 Å SESSION CHAIR: DAVIDE ZAMPINI

 ■ 08:00 - 08:15 sd.2-O001 FaBRIcatIOn 
and MechanIcal chaRacteRIZatIOn OF 
geOPOlyMeR MORtaRs Based On MIne 
taIlIngs OF the lOcatIOn aReQuIPa-PeRu.
H.S. Pérez-Montaño1, L.A. Soriano-Vargas1, B.L. 
Gutiérrez-López1, F.A. Huamán-Mamani1
1Universidad Católica San Pablo Campus Campiña Paisajista 
s/n Quinta Vivanco, Barrio de San Lázaro, Arequipa, Peru

 ■ 08:15 - 08:30 sd.2-O002 enhanceMent OF 
MechanIcal PROPeRtIes OF ceMent-sand 
MORtaR thROugh the utIlIZatIOn OF 
MWcnts and hnts
Mauricio Garza-Castañón1, José Salvador Cavazos1, 
Gustavo González1, Oxana V. kharissova2, Beatriz 
Ortega2, Laura Peña1, Mario Osorio3

1Universidad de Monterrey, Physics and Mathematics 
Department, Engineering and Technologies Division, Av. I. 
Morones Prieto # 4500 Pte., Col. Jesús M. Garza, San Pedro 
Garza-García, N.L.,México, Z.C. 66238, 2Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Pedro 

de Alba S/N, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, 
N.L., Mexico, Z.C.66451, 3Instituto Tecnológico de Nuevo León

 ■ 08:30 - 08:45 sd.2-O003 ceMent-Based 
MORtaR PhysIcal-MechanIcal 
caRacteRIZatIOn WIth nOPal slIMe 
addItIOns
A. Díaz Cruz1, A. Torres-Acosta1,2, V. 
Vázquez Galván1, W. Martínez-Molina3, E. 
Alonso-Guzman3.
1Universidad Marista de Querétaro, México, 2Instituto Mexicano 
del Transporte, Querétaro, México, 3Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México.

 ■ 08:45 - 09:00 sd.2-O004 MechanIcal 
BehaVIOR OF MORtaR BeaMs and cylIndeRs 
ReInFORced sOutheRn cattaIl FIBeRs 
(tyPha dOMInguensIs)
Eder Uzziel Pulido Barragán1,Liz del Carmen Cruz 
Netro2, Fabiola Erika Lugo Del Angel2, Enrique 
Esteban Espinosa Sosa2

1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Universidad 
Politécnica de Altamira

 ■ 09:00 - 09:15 sd.2-O005 study On 
the eXPansIOn OF a ceMent-Based 
systeM cOntaInIng saP POlyMeR and 
suPPleMentaRy ceMentIng MateRIals
Tatiana L. Ávalos-Rendón1, Carlos Javier 
Mendoza1
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1Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Circuito escolar s/n, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, 
CP 04510, México DF, Mexico.

 ■ 09:15 - 09:30 sd.2-O006 study OF caO-na2cO3 
actIVated slag ceMents: eFFect OF the 
cuRIng teMPeRatuRe and cOncentRatIOn 
OF the actIVatO
Irma Betancourt-Castillo1, Oswaldo Burciaga-Díaz1, 
José Alonso Díaz-Guillen1, Mario Rodriguez-Reyes1.
1Instituto Tecnológico de Saltillo, Blvd. Venustiano Carranza # 
2400, Col. Tecnológico, C.P. 25280 Saltillo, Coahuila, Mexico.

 ■ 09:30 - 09:45 sd.2-O007 cORROsIOn OF 
ReInFORceMent steel eMBedded In 
MORtaRs WIth steel FIBeRs and Fly ash
De Los Santos Rodríguez Edgar Ulises1; Santiago 
Hurtado Griselda1; Moreno Landeros Víctor 
Manuel2; Mendoza Rangel José Manuel2; Valdivia 
Mora Fancisco2.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, 2Universidad Autónoma 
de Coahuila

 ■ 09:45 - 10:00 sd.2-O008 cOMPaRatIVe analysIs 
OF PeRMeaBIlIty eValuated In the sIMPle 
cOncRete and cOncRete WIth addIctIOn OF 
MetaKaOlIn
Ana Torre1, Javier Arrieta1, Andres Villavicencio1

1Universidad nacional de ingenieria

 ` 10:00 - 10:30 sd.2-O009 Invited talk cORROsIOn 
and cathOdIc PROtectIOn In ReInFORced 
cOncRete ReVIsIted: the IMPORtance 
OF cROss-BORdeR ReseaRch FOR 
suBstantIatIOn OF nOVel sOlutIOns
D.A. koleva1

1Delft University of Technology, The Netherlands, Faculty of 
Civil Engineering and Geosciences, Dept. of Materials and 
Environment, Stevinweg 1, 2628 CN Delft, The Netherlands

 ` 10:30 - 11:00 sd.2-O010 Invited talk addItIVe 
MateRIals eFFect In the hydRaulIc 
cOncRete
URIBE AFIF, Roberto1

1Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A. C.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Concrete
 Å SESSION CHAIR: DAVIDE ZAMPINI

 ` 12:30 - 13:00 sd.2-O011 Invited talk MeXIcO 
cIty’s neW aIRPORt. duRaBle cOncRete FOR 
75 yeaRs utIle lIFe
Bernardo Martinez Sanchez1. Enrique Juarez Vera2

1Heavy Infraestructure National Manager. 2Quality Assurance 
National Manager.

 ■ 13:00 - 13:15 sd.2-O012 the use OF 
nanO-siO2 as a VIscOsIty MOdIFyIng and 
stRength enhancIng adMIXtuRe In selF-
cOnsOlIdatIng cOncRete
konstantin Sobolev1, Ismael Flores-Vivian2, Rani 
Pradoto3, Marina kozhukhova1, Mohamadreza 
Moini4
1Civil and Environmental Engineering, University of Wisconsin-
Milwaukee, Milwaukee, WI 53211, USA. 2Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Av. Universidad s/n, Cd. Universitaria, San 
Nicolás de los Garza, 66455 Nuevo León, México. 3Bandung 
Institute of Technology, Indonesia, Faculty of Civil and 
Environmental Engineering, Construction Engineering and 
Management Research group, Bandung, Indonesia. 4Lyles 
School of Civil Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN, 
47906, USA

 ■ 13:15 - 13:30 sd.2-O013 hyBRId BIndeRs 
WIth Fly ash, gROund gRanulated Blast 
FuRnace slag and nanOsIlIca In a calcIuM 
sulFOaluMInate BelItIc ceMent MatRIX.
 L.Y. Gomez Zamorano1, L.I. Rodríguez Barboza1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Programa Doctoral en Ingeniería de 
Materiales, San Nicolás de los Garza 66455, México

 ■ 13:30 - 13:45 sd.2-O014 suPeRhydROPhOBIcIty 
and IcePhOBIcIty In PORtland ceMent 
Based MateRIals
Ismael Flores-Vivian1, Marina kozhukhova2, 
konstantin Sobolev2, Michael Nosonovsky2

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Universidad s/n, 
Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, 66455 Nuevo León, 
México. 2Civil and Environmental Engineering, University of 
Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI 53211, USA.

 ■ 13:45 - 14:00 sd.2-O015 duRaBIlIty 
and hydROPhOBIc PeRFORMance OF 
FunctIOnalIZed nanOPaRtIcles added 
duRIng cuRIng OF MORtaRs
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D. Cruz-Moreno 1, G. Fajardo 1, I. Flores-Vivián 1, A. 
Cruz-López 1, P. Valdez 1
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Civil, Av. Universidad S/N, Ciudad Universitaria, San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León C.P. 66455, México.

 ■ 14:00 - 14:15 sd.2-O016 RelatIOnshIP 
BetWeen BulK electRIcal ResIstIVIty and 
chlORIde PeRMeaBIlIty In cOncRete WIth 
VaRIaBle WateR-ceMent RatIO
Espinosa Pérez Lizeth1

1CEMEX

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 

sOcIety lectuRe

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sd.2-P001 lIghtWeIght aggRegate FOR hIgh 

stRength cOncRete
Alberto Sanchez Bustos1, Eder Roman Bautista1, 
Agustin Yañez Moreno1 and Luis Emilio Rendon 
Diaz Miron1

1Universidad Internacional UNINTER, Cuernavaca Morelos. 

 ■ sd.2-P002 lOW WeIght hIgh stRength 
cOncRete
Emily Acosta Mondragón1, Edgar Hernández 
Rosas1, Oscar Daniel Figueroa Díaz1, and Luis 
Emilio Rendon Díaz Mirón1

1Universidad Internacional (UNINTER) Cuernavaca Morelos.

 ■ sd.2-P003 alKalIne actIVatIOn WIth lisiO3 
OF a ceMentItIOus hyBRId Based On Blast 
FuRnace slag
G. Millán1, J.R. González-López1, L.Y. Gómez-
Zamorano2, A.A. Zaldívar-Cadena1, M.Z. Figueroa-
Torres1, R. X. Magallanes Rivera3, C. A. Juárez-
Alvarado1, A. E. Rojas Martínez1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León-UANL, Facultad de 
Ingeniería Civil, Cuerpo Académico de Materiales Alternativos, 
Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, México, C.P. 66450, AP 17. 2Universidad Autónoma 
de Nuevo León-UANL, Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, San Nicolás 

de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66455. 3Universidad 
Autónoma de Coahuila-Facultad de Ingeniería, Blvd. Fundadores 
Km 13, Ciudad Universitaria, Coahuila, México, C.P. 25354.

 ■ sd.2-P004 eFFect OF the Waste glass 
IncORPORatIOn In geOPOlyMeRIc BIndeRs 
Based On a lOW PuRIty MetaKaOlIn
Mario Alberto Durón-Sifuentes1, Oswaldo 
Burciaga-Díaz1, Esmeralda Mendoza-Mendoza2, 
Zully Matamoros-Veloza1

1Instituto Tecnológico de Saltillo, Blvd. Venustiano Carranza # 
2400, Col. Tecnológico, C.P. 25280 Saltillo, Coahuila, Mexico. 

2Centro de Investigación en Química Aplicada, Departamento 
de Materiales Avanzados, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo 140, 
25294 Saltillo, Coahuila, Mexico.

 ■  sd.2-P005 PhysIcal-MechanIcal 
chaRacteRIZatIOn OF a hIgh PeRFORMance 
MORtaR FOR RehaBIlItatIOn OF cORROded 
ReInFORced cOncRete stRuctuRes
Rebeca Visairo Méndez1. Andrés Antonio Torres 
Acosta2, Luis Alfonso García Cortés3 Lucero 
Altamirano Serrano4

1Faculty of Engineering, UAQ. Santiago de Querétaro, Querétaro, 
México,. 2Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Sanfandila, 
Querétaro, México, 3SICGA S.A. de C.V. 4MOVINCO S.A. de C.V.

 ■ sd.2-P006 study and chaRacteRIZatIOn OF 
BuIldIng sands FOR theIR PROPeR use In 
ceMent MIXtuRes In MeXIcO
S. Vargas1, A. Mucino2, N. Perez3, L. Bucio4, E. 
Orozco4

1Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México 2Centro de Investigaciones en 
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje CIAUP, Universidad Nacional 
Autónoma de México 3Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural,Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia (INAH). 4Laboratorio de Cristalografía y Materiales 
Naturales, Instituto de Física, Universidad Nacional Autonoma 
de México

 ■ sd.2-P007 study On MIcROstRuctuRal 
deVelOPMent OF ceMentItIOus cOMPOsItes 
IncORPORIng γ-al2O3 nanOPaRtIcles
R. Rolón-Fabian1, D. L. Trejo-Arroyo2, J. C. Cruz-
Arguello1, A. M. Valenzuela-Muñiz3

1Instituto Tecnológico de Chetumal, Tecnológico Nacional 
de México, Av. Insurgentes 330, David Gustavo Gtz., 77013 
Chetumal, QROO., 
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2CONACYT-Instituto Tecnológico de Chetumal, 3CONACYT-
Instituto Tecnológico de Cancún-Av. Kabah, Km. 3, Centro, 77515 
Cancún, Q.R.

 ■ sd.2-P008 ceMentItIOus MatRIX 
densIFIcatIOn usIng as RePlaceMent OF 
ceMent cactus OPuntIa FIBeR and staRch 
OF cORn tO late ages
V. H. Blancas Herrera1, W. Martínez Molina1, E. 
M. Alonso Guzmán1, H. L. Chávez García1, C. Lara 
Gómez1, S. C. Argüello Hernández1, C. Bernabé 
Reyes1, F. Bautista Leon1, J. W. Viveros Ramos1, I. 
Trujillo Calderón1, M. A. Mondragón Ornelas1, A. 
A. Torres Acosta2, A. L. Del Valle Moreno2, N. Díaz 
González1

1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N C.P. 58030 
Morelia, Michoacán, México. 2Instituto Mexicano del Transporte 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sanfandila, 
Querétaro, México, 76703

 ■ sd.2-P009 eValuatIOn OF the MechanIcal 
BehaVIOR OF MORtaR Made WIth MucIlage 
OF nOPal (late ages)
F. Bautista León1, W. Martínez Molina1, E. M. 
Alonso Guzmán1, H. L. Chávez García1, C. Lara 
Gómez1, S. C. Arguello Hernández1, C. Bernabé 
Reyes1, J. W. Viveros Ramos1, I. Trujillo Calderón1, 
V. H. Blancas Herrera1, M. A. Mondragón Ornelas1

1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N C.P. 58030 
Morelia, Michoacán, México; 58040

 ■ sd.2-P010 cOMPaRIsOn OF PhysIcal and 
MechanIcal PROPeRtIes OF MORtaRs Made 
WIth ceMent, lIMe, ash and VOlcanIc sand
I. Trujillo Calderón1; C. Lara Gómez1; E. M. Alonso 
Guzmán1; H. L. Chávez García1; W. Martínez 
Molina1; J. W. Viveros Ramos1; V. H. Blancas 
Herrera1; Fidel Bautista León1; J. I. Bocanegra 
Torres1, N. Díaz González1

1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N C.P. 58040 
Morelia, Michoacán, México

 ■ sd.2-P011 eValuatIOn OF the BehaVIOR 
OF MORtaR WIth PaRtIal suBstItutIOn OF 
BRIcK MaKIng ash untIl cycles OF FReeZIng 
and thaWIng
J. D. Alvarez Pita1; H. L. Chávez García1; W. 
Martínez Molina1; E. M. Alonso Guzmán1; M. 

Arreola Sánchez1; S. C. Arguello Hernández1; 
C. Bernabé Reyes1; C. Lara Gómez1; L. Colín 
Velázquez1; F. Bautista León1.
1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N C.P. 58040 
Morelia, Michoacán, México

 ■ sd.2-P012 QualIty OF cOncRete WIth hIgh 
cOntent OF VOlcanIc sand WIthOut a 
standaRdIZed desIgn
J. W. Viveros Ramos1, M. A. Mondragón Ornelas1, 
E. M. Alonso Guzmán1, W. Martínez Molina1, H. 
L. Chávez García1, C. Lara Gómez1, S. C. Arguello 
Hernández1, C. Bernabé Reyes1, I. Trujillo 
Calderón1, V. H. Blancas Herrera1, F. Bautista 
León1, N. Díaz González1

1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N C.P. 58040 
Morelia, Michoacán, México

 ■ sd.2-P013 eValuatIOn OF the MechanIcal 
BehaVIOR OF MORtaR MIXtuRes WIth PaRtIal 
addItIOns OF staRch
L. Colín Velázquez1, W. Martínez Molina1, E. M. 
Alonso Guzmán, H. L. Chávez García1, C. Lara 
Gómez1, S. C. Arguello Hernández1, I. Trujillo 
Calderón1, C. Bernabé Reyes1, A. A. Torres Acosta2, 
A. L. Del Valle Moreno2, J. T. Pérez Quiroz2, J D. 
Álvarez Pita1, L. A. Vaca Arciga1, I. S. Santillán 
Barragán1, E. González Castro1.
1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N, Morelia, 
Michoacán, México, 58040. 2Instituto Mexicano del Transporte 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sanfandila, 
Querétaro, México, 76703

 ■ sd.2-P014 deVelOPMent OF electRIcal 
ResIstIVIty In ceMent MORtaRs added WIth 
ORganIc ashes
R. Ruiz Ruiz1,2, W. Martínez Molina1, E. M. Alonso 
Guzmán1, H. L. Chávez García1, C. Lara Gómez1, M. 
Arreola Sánchez1, J. A. Velazquez Perez1,2.
1Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N C.P. 58030 
Morelia, Michoacán, México. 2Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Ambiental, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Avenida Francisco J. Mújica S/N C.P. 58030 Morelia, Michoacán, 
México

 ■ sd.2-P015 desIgn OF asPhalt cOncRete 
adMIXtuRes elaBORated WIth RecyclIng 
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hydRaulIc cOncRete aggRegates and 
cRushed Basalts
C. U. Espino Gonzalez1,2, E. M. Alonso Guzmán2, 
W. Martínez Molina2, H. L. Chávez García2, C. 
Lara Gómez2, J. A. Velázquez Pérez, L. E. Chávez 
Valencia3

1Master in Transporting Infrastructure, Faculty of Civil 
Engineering, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, Michoacán, Mexico, 58040; Faculty of Civil Engineering, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán, Mexico, 58040; 3Civil Engineering School, University 
of Guanajuato

 ■ sd.2-P016 desIgn and eValuatIOn OF a 
geOPOlyMeR cOatIng FOR PROtectIOn OF 
ReInFORced cOncRete undeR cORROsIVe 
enVIROnMents
J. A. Velázquez Pérez1, W. Martínez Molina2, E. 
M. Alonso Guzmán2, H. L. Chávez García2, C. Lara 
Gómez2, M. Arreola Sánchez2, R. Ruiz Ruiz1, C.U. 
Espino Gonzales3 and E. Gutiérrez Rojas2.
1Master of Environmental Science and Engineering, Faculty of 
Civil Engineering, Universidad Michoacana of San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, Michoacán, Mexico, 58040. 2Faculty of Civil 
Engineering, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, Michoacán, Mexico, 58040. 3Master in Transporting 
Infrastructure, Faculty of Civil Engineering, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 
Mexico, 58040

 ■ sd.2-P017 sulFate attacK In PORtland 
ceMent MORtaRs WIth eXPanded PeRlIte 
suBstItutIOns
M.Arreola-Sánchez1, W. Martínez-Molina2, 
E. M. Alonso-Guzmán2, C. Lara-Gómez2, J. I. 
Escalante-García3, C. Bernabé1, J. A. Velázquez 
Perez1, R. Ruiz Ruiz1, H. L. Chávez García2, S. C. 
Arguello-Hernández1.
1Laboratorio de materiales “Ing. Luis Silva Ruelas”, Facultad 
de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México, 58040. 2Cuerpo 
Académico Consolidado CAC-147-UMSNH, Laboratorio de 
Materiales “Ing. Luis Silva Ruelas”, Facultad de Ingeniería Civil, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán, México, 58040. 3Cinvestav, I.P. N., Unidad Saltillo, 
Carretera Saltillo-Monterrey, Km 13, Ramos Arizpe, Coahuila, 
México, 25900. 4Maestria en Geociencias y Planificación del 
Territorio, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 
México, 58040

 ■ sd.2-P018 cOncRete WIth addItIOns OF 
dehydRated FIBeRs OF cactus. study OF 
case: cOncRete WIth cRushed and ROunded 
cOaRse aggRegates
N Díaz González1, W. Martínez Molina2, E. M. 
Alonso Guzmán2, A. L. del Valle Moreno3, R. 
Ruiz Ruiz4, M. Mondragón Ornelas1, I. Trujillo 
Calderón1

1Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México. 58040. 
2Cuerpo Académico Consolidado-147, Facultad de Ingeniería 
Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, Michoacán, México 58040. 3Instituto Mexicano del 
Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Sanfandila, Querétaro, México. 76703. 4Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Ambiental, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo,Morelia, Michoacán, México. 58040.

 ■ sd.2-P019 suBstItutIOn OF sugaRcane 
Bagasse ash In hydRaulIc cOncRete: 
cOMPaRatIVe study OF the ResIstance tO 
cOMPRessIOn and the ultRasOnIc Pulse 
VelOcIty
E. González Castro1, W. Martínez Molina1, E. M. 
Alonso Guzmán, H. L. Chávez García1, C. Lara 
Gómez1, S. C. Arguello Hernández1, I. Trujillo 
Calderón1, I. S. Santillán Barragán1, L. Colín 
Velázquez1.
1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N, Morelia, 
Michoacán, México, 58040.

 ■ sd.2-P020 chaRacteRIZatIOn OF alKalI- 
actIVades MetaKaOlIn WIth the addItIOn OF 
ZnO nanOPaRtIcles
Berenice Martinez Soledad1, E.A. Llano Guerrero1, 
L.Y. Gómez-Zamorano1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León

 ■ sd.2-P021 eValuatIOn OF the FluIdIFIeR 
In the tyPe OF FaIluRe In MORtaRs WIth 
ORganIc addItIOns
L. A. Vaca Arciga1, W. Martínez Molina1, E. M. 
Alonso Guzmán, H. L. Chávez García1, C. Lara 
Gómez1, S. C. Arguello Hernández1, I. Trujillo 
Calderón1, C. Bernabé Reyes1, I. S. Santillán 
Barragán1, L. Colín Velázquez1.
1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N, Morelia, 
Michoacán, México, 58040
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 ■ sd.2-P022 ReVIeW OF PRIsMatIc sPecIMens 
suBJected tO caRBOnatIOn and added WIth 
a POlyMeR and a FluIdIFIeR
José Alberto Guzmán Torres1, Elia Mercedes 
Alonso Guzmán2, Wilfrido Martínez Molina2, 
Andrés Torres Acosta3, Angélica de Lourdes del 
Valle Moreno3, Francisco Javier Domínguez Mota1, 
Arturo Zalapa Damián1

1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, México, 2Consolidated Academic Body-147, 
School of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, México, 3Mexican Institute of Transport of 
the Ministry of Communications and Works, Mexico
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Symposium D.3
aeronaUtical and aerospace 
processes, Materials and 
indUstrial applications
Armando Salinas Rodríguez / CINVESTAV Unidad Saltillo
Patricia del Carmen Zambrano Robledo / Universidad Autónoma de Nuevo León
Alex Elías Zúñiga / ITESM
Leopoldo Ruiz Huerta / Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, UNAM

ROOM: tuluM a JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Aerospace Materials
 Å SESSION CHAIR: PATRICIA ZAMBRANO Y ARMANDO 
SALINAS

 ■ 08:15 - 08:30 sd.3-O001 MIcROstRuctuRal 
analysIs By FRIctIOn stIR sPOt WeldIng 
PROcess In tItanIuM allOy tI-6al-4V FOR 
aeROnautIcal aPPlIcatIOns
M.A. Arroyo-Monsivais1, P. Zambrano-Robledo1, 
F.A. García-Castillo1, O. Covarrubias-Alvarado1

1Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica, Nuevo León México. Ave. Universidad 
S/N, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L. C.P. 66451

 ■ 08:30 - 08:45 sd.3-O002 study OF the 
suscePtIBIlIty OF staInless steel 418 tO 
stRess cORROsIOn cRacKIng.
Manuel Guzmán-Tapia1, Gonzalo Mariano 
Domínguez Almaraz1, Bárbara Bermúdez Reyes2 
Ishvari Fernanda Zúñiga Tello1, Alberto Gutiérrez 
Martínez1, Julio Cesar Verduzco Juárez1.
1Posgrado en Ciencias en Ingeniería Mecánica U. M. S. N. H. 
Av. Francisco J. Múgica S/N C. P. 58140, Morelia, Michoacán, 
México. 2Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería 
Aeronáutica F. I. M. E; U. A. N. L. Aeropuerto Internacional del 

Norte – Carretera a Nuevo Laredo km. 1006, Apodaca, Nuevo 
León.

 ■ 08:45 - 09:00 sd.3-O003 nOn-destRuctIVe 
eValuatIOn OF a nI-Based allOy heat 
tReated at 700°c
L.Y. Herrera-Chávez1; A. Ruíz-Marines 1; V.H. 
López-Morelos 1
1Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Mich., México.

 ■ 09:00 - 09:15 sd.3-O004 study OF the 
PassIVatIOn OF staInless steels 15-5 and 
17-4Ph aPPlIed In helIcOPteRs Fuselage
V. Bernal Ponce1, M. Lara Banda1, C. Gaona 
Tiburcio1, P. Zambrano Robledo1, J. A. Cabral 
Miramontes1, F. Almeraya Calderón1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME. Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIIIA. Carretera a Salinas 
Victoria Km. 2.3. Apocada. Aeropuerto Internacional del Norte. 
66600. Nuevo León. México

 ■ 09:15 - 09:30 sd.3-O005 theRMal analysIs tO 
6061 aluMInuM allOy FOR nanOsatellItes 
stRuctuRes
Hermes Moreno Álvarez1, Roberto Martínez 
Sánchez2, Juan Carlos Aranda Casas1, Samuel 
Alejandro Holguin Salazar1, Rodrigo Esquivel 
Pereira1
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1Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería, 
Unidad Aeroesapacial. 2Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados

 ■ 09:30 - 09:45 sd.3-O006 electROcheMIcal 
cORROsIOn OF staInless steel 17-4Ph 
PassIVated
G. García Pérez1, M. Lara Banda1, C. Gaona 
Tiburcio1, P. Zambrano Robledo1, O. Covarrubias 
Alvarado1,2, J. A. Cabral Miramontes1, F. Almeraya 
Calderón1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME. Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIIIA. Carretera a Salinas 
Victoria Km. 2.3. Apocada, Nuevo León. México 66600. 2Exova de 
México s de RL de CV Carretera Monterrey-Saltillo #3279-B. Col. 
Privadas de Santa Catarina. Santa Catarina, Nuevo León. México 
66367

 ■ 09:45 - 10:00 sd.3-O007 eXPeRIMental study 
OF clOse-PacKed Phases In nIcKel-Based 
suPeRallOys usIng dIFFusIOn MultIPles 
ManuFactuRed By encaPsulatIng cast
Robert Popp1, Sebastian Haas1, Florian Scherm1, 
Thomas Göhler2, Uwe Glatzel1
1Metals and Alloys, University Bayreuth, Ludwig-Thoma-Str. 36b, 
95447 Bayreuth, Germany; 2MTU Aero Engines AG, Dachauer Str. 
665, 80995 Munich, Germany

 ` 10:00 - 10:30 sd.3-O008 Invited talk the need OF 
a dOe FOR PROcess PaRaMeteR OPtIMIZatIOn 
FOR Metal addItIVe ManuFactuRIng
Federico M. Sciammarella1

1Interim Chair, Mechanical Engineering Dept. College of 
Engineering and Engineering Technology, Northern Illinois 
University 

 ■ 10:15 - 10:30 sd.3-O009 eFFect OF 
laseR PeenIng On FatIgue and WeaR 
PeRFORMance OF hOt WORK tOOl steel
Sachin V. Patil 1
1Bharat forge ltd

 ■ 10:30 - 10:45 sd.3-O010 theRMal 
chaRacteRIZatIOn OF ePOXy ResIn 
cOMPOsItes FOR nanOsatellIte stRuctuRes
Jose F. May-Crespo1, Nayeli Camacho1, Mauricio 
Torres1,Edgar A. Franco-Urquiza1, Pedro González-
García1, J. B. Rojas-Trigos2.

1National Council of Science and Technology (CONACYT) – Centre 
of Engineering and Industrial Development (CIDESI). 2CICATA-
Legaria, Instituto Politécnico Nacional

 ■ 10:45 - 11:00 sd.3-O011 chaRacteRIZatIOn 
OF BIMOdal Wc-co-Vc theRMally 
sPRayed cOatIngs aPPlIed By hVOF usIng 
nanOstRuctuRed and MIcROstRuctuRed 
FeedstOcK POWdeRs
J.C. Valladares Hernández1, C. Gaona Tiburcio1, 
P. Zambrano Robledo1, C. A. Poblano Salas2, F. 
Almeraya Calderón1, J.A. Cabral Miramontes1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica 2Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ). 

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Industrial Applications
 Å SESSION CHAIR: LEOPOLDO RUíZ

 ■ 12:30 - 12:45 sd.3-O012 nuMeRIcal 
eValuatIOn OF the stRess state In 
sIMulated and scanned cOMPact sPecIMen
P.M. Almaguer-Zaldivar1, P. del C. Zambrano-
Robledo2, R. Estrada-Cingualbres1,M. 
Martínez-Rodríguez2

1Universidad de Holguín, Facultad de Ingeniería, Centro de 
Estudios CADCAM. Address: Avenida XX Aniversario, s/n. Piedra 
Blanca. Holguín. Cuba. CP. 80700. 2Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronaútica. 
Carretera a Salinas Victoria, km. 2.3. Apodaca, Nuevo León, 
México. CP. 66600. 

 ■ 12:45 - 13:00 sd.3-O013 nuMeRIcal 
eValuatIOn OF heat tRansFeR In WeldIng 
JOInt PROcess OF aluMInuM allOys
Daniel C. Furtado¹, Gisele V. Almeida¹, Carla T. M. 
Anflor¹ 

¹Group of Experimental and Computational Mechanics 
Universidade de Brasília (UnB) Campus Gama, 72.405-610 
Brasília, Brasil

 ■ 13:00 - 13:15 sd.3-O014 nuMeRIcal sIMulatIOn 
OF the PlastIc BehaVIOR In tensIle testIng 
OF ti-6al-4V JOInts Welded By FssW
M. Cisneros¹, P. Zambrano1,G.M. Hernández-
Muñoz1,F.A. GarcíaCastillo¹
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¹Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación 
en Ingeniería Aeronáutica, Ave. Universidad S/N, Ciudad 
Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L, México, C.P 66455.

 ■ 13:15 - 13:30 sd.3-O015 stRess estIMatIOn 
analysIs OF a B727-200 Fuselage cROss 
sectIOn
E. Juárez Aburto1, M.Á. González Villa1, A. Morales 
Gómez1,2, S.A. Ávila Hernández2,1, H. Hernández 
Moreno1, F. Collombet3, A.I. Casillas Pérez1

1 Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán; Programas de Ingeniería 
Aeronáutica, Av. Ticomán, 600, Col. San José Ticomán, C.P. 07340, 
Ciudad de México. 2Instituto Politécnico Nacional, Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, 
SEPI, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” Edificio 5 terc-
er piso; Del. Gustavo A. Madero; Col. San Pedro Zacatenco; C.P. 
07738, Ciudad de México. 3Institut Clément Ader, Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées / UMR CNRS 5312; 3 rue 
Caroline Aigle; 31400 Toulouse, France.

 ■ 13:30 - 13:45 sd.3-O016 gRaIn stRuctuRe 
gROWth sIMulatIOn WIthIn selectIVe laseR 
Melted alsI10Mg
O.E. Lopez-Botello1, R. Guzman-Nogales1, V. 
Lince-Quintanilla, L. A. Reyes-Osorio1, P. C. 
Zambrano-Robledo1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME. Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIIIA. Carretera a Salinas 
Victoria, Km 2.3. Apodaca, Nuevo León, México.

 ■ 13:45 - 14:00 sd.3-O017 a nOVel MatheMatIcal 
MOdel tO detect FatIgue cRacK In 
tuRBOMachIneRy ROtORs Based In theIR 
tRansIent ResPOnse
Luis M. Palacios-Pineda1, Julio C. Gómez Mancilla2, 
Alex Elías-Zúñiga3, Óscar Martínez Romero3

1Instituto Tecnológico de Pachuca, 2Instituto Politécnico Nacional, 
3Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 ■ 14:00 - 14:15 sd.3-O018 eXPeRIMental study 
In dRIllIng PROcess OF caRBOn FIBeR 
ReInFORced PlastIc cOMPOsIte MateRIals
kamlesh Phapale1, Dr.Ramesh Singh2, Sandip 
Patil1, Dr. RkP Singh1

1Kalyani Centre of Technology and Innovation, Bharat Forge Ltd. 
Pune 411036, India; 2Department of Mechanical Engineering, 
Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai 400 076, India

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Aerospace Processes
 Å SESSION CHAIR: ALEX ELíAS

 ■ 16:00 - 16:15 sd.3-O019 theRMOPlastIc 
caRBOn FIBeR-ReInFORced cOMPOsItes 
chaRacteRIZatIOn undeR cOMPRessIOn 
lOadIng at hIgh stRaIn Rate
C. Ramírez Montes1, V. L. Reis2,3, C. V. Opelt2, R. C. 
Santiago4, M. C. Rezende5, C. Gaona Tiburcio1, M. 
V. Donadon2

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica, Av. Universidad s/n. Ciudad Universitaria 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66451, 
2Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Praça Marechal Eduardo 
Gomes 50 -Vila das Acácias. São José dos Campos, São Paulo, 
Brasil, C.P. 12228-900, 3Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT 

– Lightweight Structures Laboratory, Parque Tecnológico São José 
dos Campos, Avenida Doutor Altino Bondensan, 500-Distrito de 
Eugênio de Melo. São José dos Campos, São Paulo, Brasil, C.P. 
12247-016, 4Universidade Federal do ABC – CECS – Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Câmpus 
São Bernardo do Campo, Sala 324, Rua Arcturus, 3-Jardim 
Antares-São Bernardo do Campo, São Paulo, São Paulo, Brasil, 
C.P. 09606-070, 5Universidad Federal do Estado de São Paulo, 
Rua Sena Madureira, n.º 1.500-Vila Clementino, São Paulo, São 
Paulo, Brasil, C.P. 04021-001

 ■ 16:15 - 16:30 sd.3-O020 eFFects OF tOOl 
geOMetRy duRIng FRIctIOn stIR sPOt 
WeldIng PROcess OF tItanIuM allOy By 
FInIte eleMent MethOd
I.A. Saldaña-Segura¹, F.A. García-Castillo¹, P. 
Zambrano¹, L.A. Reyes-Osorio¹.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación 
en Ingeniería Aeronáutica, Ave. Universidad S/N, Ciudad 
Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L, México, C.P 66455.

 ■ 16:30 - 16:45 sd.3-O021 nuMeRIcal 
InVestIgatIOn OF the stRess 
cOncentRatIOn On the aluMInuM allOy 
7075-t6, undeR aRtIFIcIal PIttIng cORROsIOn 
and unIaXIal and BIaXIal lOadIng
Ishvari Fernanda Zuñiga Tello1, Gonzalo 
Mariano Domínguez Almaraz1, Manuel Guzmán 
Tapia1,Victor López Garza1
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1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Santiago 
Tapia 403, Col. Centro, 58000, Morelia, México.

 ■ 16:45 - 17:00 sd.3-O022 analysIs OF WeldIng 
In 6061-t6 aluMInuM By ultRasOnIc nOn-
destRuctIVe testIng (ndt)
Gregorio Vázquez Olvera 1, Jair M. Lugo Cuevas 
1Hermes Moreno Álvarez 2, Juan Pablo Flores De 
los Ríos2

1Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C, 
2Universidad Autonoma de Chihuahua

 ■ 17:00 - 17:15 sd.3-O023 deVelOPMent OF 
an ultRasOnIc tOMOgRaPhy MethOd FOR 
detectIOn OF cast Metal dIscOntInuItIes 
Arturo Baltazar1, L. Facundo-Flores1,Rodrigo 
Torres-Castillo1, Chidentree Treesatayapun1

1CINVESTAV-Saltillo, Programa de Robótica y Manufactura 
Avanzada;Av. Industria Metalúrgica No. 1062, Parque Industrial 
Ramos Arizpe,Ramos Arizpe, Coah. C.P. 25903

 ■ 17:15 - 17:30 sd.3-O024 aeROdynaMIc 
analysIs OF FIXed-WIng uaV FOR 
agRIcultuRe aPPlIcatIOns usIng cFd 
sOFtWaRe tOOls
J. E. Valenzuela Rubio1, D. Saucedo González1, P. 
Zambrano Robledo1 and O. Garcia Salazar1

1Aerospace Engineering Research and Innovation Center, 
CIIIA-FIME-UANL

 ■ 17:30 - 17:45 sd.3-O025 PaRaMetRIc study 
In BOnded and hyBRId laP JOInts used In 
aIRcRaFt stRuctuRes
Nabil Vallejo1,2, L.A. Reyes1,2, G.M. Hernández-
Muñoz1,2 and P. Zambrano-Robledo1,2

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México, 2Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, México, Aeropuerto Internacional del Norte

 ■ 17:45 - 18:00 sd.3-O026 eXPeRIMental 
InVestIgatIOns On electROn BeaM 
WeldIng OF sae 15B41 steel
Sandeep Thakare1, Valmik Bhavar1, Prakash 
kattire1, Sachin V. Patil1, Dr. R. k. P. Singh1

1Indian Institute of Technology Bombay

 ■ 18:00 - 18:15 sd.3-O027 desIgn and 
cOnstRuctIOn OF unManned aeRIal 
VehIcle Based On an alteRnatIVe eneRgy

A. G. Escobar Ruiz1, A. Zapata Gordon1, A. Feria 
Alanis1, P. Zambrano Robledo1 and O. Garcia 
Salazar1

1Aerospace Engineering Research and Innovation Center, CIIIA-
FIME-UANL. Carretera a Salinas Victoria Km.2.3, Apodaca Nuevo 
Leon, 66600, Mexico.

 ■ 18:15 - 18:30 sd.3-O028 aPPlIcatIOn 
OF teRMOgRaPhy, tOMOgRaPhy and 
PhOtOgRaMMetRy FOR QualIty assessMent 
OF unIt ManuFactuRIng PROcesses OF 
aIRcRaFt engInes cRItIcal PaRts
Zaba1, S. Puchlerska1, J. Mizera2, R. Sitek2, M. 
ksiazek3, A. Tchorz3

1AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 
30-059 Krakow, Poland, 2Warsaw University of Technology, plac 
Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland, 3Foundry Research 
Institute, ul. Zakopiańska 41, 30-418 Krakow, Poland

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sd.3-P001 lead-FRee PIeZOelectRIc 
ceRaMIcs as candIdates On the 
deVelOPMent OF MORPhIng WInglets In 
aIRcRaFts
kevin Jiménez1, Guillermo Herrera2

1Universidad Politécnica de Chihuahua C.P. 31220, 2Catedras 
CONACYT, México C.P. 03940

 ■ sd.3-P002 FaIluRe analysIs OF a gas 
tuRBIne alaBe
González-Rolón 1 P. I. Vázquez Gómez 1
1Universidad de Guanajuato. Carretera Salamanca Valle de 
Santiago Salamanca Guanajuato Salamanca Guanajuato. 
Mexico 

 ■ sd.3-P003 cORROsIOn BehaVIOR OF 
MultIlayeR PVd cOatIngs On IncOnel 
allOy 718
Montoya Rangel1, C. Gaona Tiburcio, J.A. Cabral 
Miramontes, P. Zambrano R., F. Almeraya 
Calderón.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México, 66455.
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 ■ sd.3-P004 tRIBOlOgIcal study OF a BIMOdal 
cOatIng Wc-co-Vc aPPlIed By hVOF In 
landIng geaR
J.D. Ospina Florez1, J.A. Cabral Miramontes1, C. 
Gaona Tiburcio1, P. Zambrano R1, F. Almeraya 
Calderón1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México, 66455.

 ■ sd.3-P005 adheRence IMPROVeMent By 
the IncORPORatIOn OF sic MIcROFIBeRs at 
the InteRFace OF nicocraly-7ysZ theRMal 
BaRRIeR cOatIngs
G. I. Vásquez1, M. A. González2, E. Rodríguez1, O. 
Jiménez1, M. L. García Guaderrama1, A. Sánchez 
Martínez2

1Universidad de Guadalajara, Departamento de Ingeniería de 
Proyectos/CUCEI, 2CONACYT- Universidad de Guadalajara/CUCEI,

 ■  sd.3-P006 deVelOPeMent OF a cOMPOsIte 
MateRIal Made-uP OF BIOFIBeRs and 
nanOMateRIals, WIth hIgh MechanIcal 
ResIstance, lOW densIty and cOnductIVe 
PROPeRtIes
Jose Martin Camas-Lopez, 1Dr. Alejandro 
Manzano-Ramírez1,Dr. Juan Francisco Pérez-
Robles1,Dra. Flora Mercader-Trejo2,Dr. Raúl 
Herrera-Basurto3

1CINVESTAV Queretaro, 2Universidad Politécnica de Santa Rosa 
Jaúregui,3UNAQ

 ■  sd.3-P007 PhysIcal PROPeRtIes study OF 
VOlcanIc POPOcatePetl’s ash and Its 
IMPact On aIRcRaFt
M. González-Alatriste1, N. Flores-Fuentes1, A. 
García-Bórquez2

1Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán, Av. Ticomán No. 600, Col. 
San José Ticomán, México, D. F. 07340. 2ESFM-IPN, Ed. 9-UPALM, 
07738, CDMX, México

 ■ sd.3-P008 ReVeRse engIneeRIng OF a FIXed-
WIng unManned aeRIal VehIcle Based On 
laseR scanneR MeasuReMents
J. E. Valenzuela Rubio1, E. G. Rojo Rodriguez1, J. 
G. Rodriguez Macias1, P. Zambrano Robledo1, O. 
Garcia Salazar1

1Aerospace Engineering Research and Innovation Center, 
CIIIA-FIME-UANL

 ■ sd.3-P009 cORROsIOn BehaVIOR OF Wc-co 
cOatIngs WIth Vc addItIOns aPPlIed By 
theRMal sPRayed hVOF 
J. A. Gutiérrez Hernández1, C. Gaona Tiburcio1, 
F. Estupiñan López1, P. Zambrano Robledo1, F. 
Almeraya Calderón1, J. A. Cabral Miramontes1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México, 66455

 ■ sd.3-P010 FaIluRe and eFFORt IntensIty 
FactOR, K1c, OF the telescOPed tuBe In the 
helIO cuRIeR aIRcRaFt claMPIng FastenIng 
FIttIng
Mosqueda Sánchez1, D. H. Pérez Escobar1, V. Sauce 
Rangel1
1Departamento de Ingeniería Aeronáutica ESIME UPT – IPN, 
México D.F., México

 ■ sd.3-P011 MechanIcal chaRacteRIZatIOn 
OF an hyBRId laMInated cOMPOsIte (ePOXy 
ResIn, Jute, steel Mesh)
A. Porras Méndez1, A. Mosqueda Sánchez1, V. M. 
Sauce Rangel1
1Laboratorio de Ingeniería de Materiales (Ingeniería Aeronáutica), 
ESIME Ticomán-IPN, México.

 ■ sd.3-P012 FleXuRal BehaVIOR OF a sandWIch 
stRuctuRe Made WIth hyBRId laMInated 
cOMPOsIte and PaPeR hOneycOMB
. A. Cortés González1, A. Mosqueda Sánchez1, V. M. 
Sauce Rangel1
1Laboratorio de Ingeniería de Materiales (Ingeniería Aeronáutica), 
ESIME Ticomán-IPN, México.

 ■ sd.3-P013 FaIluRe analysIs and 
deteRMInatIOn OF the MateRIal tyPe OF a 
tOWIng FORK FOR aeROnautIcal aPlIcatIOn
Sauce Rangel V. M.1, Mosqueda Sánchez A1., 
García Bernal M. A.1

1Instituto Politécnico Nacional, ESIME UPT 600, México D.F.

 ■ sd.3-P014 eFFect OF RaW MateRIals On 
stRuctuRe and PROPeRtIes OF MultIlayeR 
ceRaMIcs MOlds used FOR InVesteMent 
castIng OF aVIatIOn IndustRy aPPlIed 
nIcKel allOys
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k. Zaba1,R. Sitek2,S. Puchlerska1, 
1AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 
30-059 Krakow, Poland, 2Warsaw University of Technology, plac 
Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland

 ■ sd.3-P015 PhOtOacOustIc Metals IMagIng 
On a MultIlayeR MedIuM
I. Caballero1, L. Altamirano1, R. Díaz2, E. Galindo1

1Coordinación de Ciencias Computacionales, Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Luis Enrique Erro No. 1, 
C.P. 72840, Santa María Tonantzintla, Puebla. 2 Desarrollo 
Tecnológico, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 
Luis Enrique Erro No. 1, C.P. 72840, Santa María Tonantzintla, 
Puebla.

 ■ sd.3-P016 eFFect OF the addItIOn OF 
nanOPaRtIcles On the MechanIcal 
and electROcheMIcal BehaVIOR OF 
electROPhORetIc cOatIngs used as PRIMeR 
the aeROnautIcal IndustRy.
F.H. Estupiñán López1, A. Garza1, P. Zambrano 
Robledo1, J. A. Cabral M1., C. Gaona Tiburcio1, F. 
Almeraya Calderón1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIIIA, Carretera a Salinas 
Victoria Km. 23. Apodaca. Nuevo León. México.

 ■ sd.3-P017 study OF OPtIMuM PaRaMeteRs 
OF FRIctIOn stIR sPOt WeldIng aPPlIed tO 
a tItanIuM allOy FOR aPPlIcatIOns In the 
aeROnautIcal IndustRy
Duarte-Reza1, F.A. Garcia-Castillo1, G.M. 
Hernández-Muñoz1, F. Montemayor-Ibarra1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica, Nuevo León México. Ave. Universidad 
S/N, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L. C.P. 66451
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ROOM: Maya VI casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

 ■ 08:30 - 08:45 sd.4-O001 InFluence OF ph 
On the theRMOluMInIscent BehaVIOR OF 
chlORaPatIte eXPOsed tO gaMMa RadIatIOn
Mendoza-Anaya1, G. A. Juárez Guzmán2, P. 
González Martínez, J. Hernández Ávila2, T.V.k. 
karthik2 y V. Rodríguez-Lugo2

1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Carr. México-
Toluca s/n La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México C.P. 52750, 
México, 2Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, 
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 
42184.

 ■ 08:45 - 09:00 sd.4-O002 co/au BIMetallIc 
nanOPaRtIcles tO staBIlIZe 
theRMOluMInescent sIgnal OF nacI 
eXPOsed tO gaMMa RadIatIOn
Gerardo Villa Sánchez1, Demetrio Mendoza Anaya2, 
Claudia Gutiérrez Wing2, Pedro Ramón González 
Martínez2

1Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, División de 
Ingeniería Industrial; Carretera Toluca-Atlacomulco Km 44.8, 
Ejido de San Juan y San Agustín Jocotitlán C.P. 50700 Jocotitlán, 
Méx., 2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Carretera 
México-Toluca S/N, La Marquesa; Ocoyoacac, Estado de México 
C. P. 52750 México.

 ■ 09:00 - 09:15 sd.4-O003 analysIs OF adVanced 
nucleaR sPent Fuel cOntaIneR

Fabiano Cardoso da Silva 1,2, Claubia Pereira1,2, 
Carlos Velasquez1,2, Jean Salome1,2, Rochkhudson 
Faria1,2 Fernando Pereira1,2,
1Departamento de Engenharia Nuclear – Escola de 
EngenhariaUniversidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio 
Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte MG, CEP: 31270-901, 
Brasil, 2Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Reatores 
Nucleares Inovadores/CNPq, Brazil

 ■  09:15 - 09:30 sd.4-O004 IMPORtance OF 
stROng-cORRelatIOn On the lattIce 
dynaMIcs OF lIght-actInIdes th-Pa allOy
Omar De la Peña-Seaman1, Rolf Heid2, klaus-Peter 
Bohnen2

1Institute of Physics (IFUAP), Benemerita Universidad Autonoma 
de Puebla (BUAP). 2Institute for Solid State Physics (IFP), 
Karlsruher Institute of Technology (KIT)

 ` 09:30 - 10:00 sd.4-O005 Invited talk 
cOllaBORatIOn In nucleaR eneRgy 
MateRIals sustaInaBIlIty
A.J. Hurd1

1Los Alamos National Laboratory, National Security Education 
Center, Los Alamos, New Mexico 87545, USA. 

 ■ 10:00 - 10:15 sd.4-O006 electROcheMIcal 
ansWeR OF la3+ and nd3+ IOns In aQueOuse 
sOlutIOn usIng MOdIFIed gRaPhIte 
electROdes
Ruslán H. de Diego Almeida1,2, Fabiola Monroy 
Guzmán2 y Erika Bustos Bustos1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S. C. (CIDETEQ). Parque Tecnológico Querétaro 

Symposium D.4
Materials in nUclear science 
and technology
Demetrio Mendoza Anaya / Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Angeles del C. Díaz Sánchez / Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Anna Hojna / NRI Rez, UJV Rez a.s
Jose A. Rodriguez-Rivera / University of Maryland
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s/n, Sanfandila, Pedro Escobedo, 76703, Querétaro, México. 
2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 
Carretera México-Toluca S/N, 52750, Edo. de México, México.

 ■ 10:15 - 10:30 sd.4-O007 sIlVeR and PalladIuM 
dIFFusIOn In tRIsO Fuel PaRtIcles
Felix Cancino-Trejo1, David Navarro-Solis1, Eddie 
López-Honorato1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Saltillo.

 ■ 10:30 - 10:45 sd.4-O008 theRMal staBIlIty 
and PuRIty OF alKalI FluORIdes and 
chlORIdes chaRacteRIZed By Means OF 
tga-dsc-Ms
E. Post1

1NETZSCH Geraetebau GmbH, Wittelsbacherstrasse 42, 95100 
Selb, Germany

 ■ 10:45 - 11:00 sd.4-O009 WateR InteRactIOn 
WIth BOROsIlIcate and aluMInOsIlIcate 
glasses
Yuriy kudriavtsev1, Georgina Ramirez-Cruz1, 
Miguel Avendana-Ibarra1, Rene Asomoza-Palacio1, 
Linda Manzanilla-Naim21

1Departamento Ingeniería Eléctrica –SEES, CINVESTAV-IPN, 
México, DF, 07360, México. 2Instituto de Investigaciones 
Antropológicos, Universidad Nacional Autónoma de México

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ■ 12:30 - 12:45 sd.4-O010 FRactuRe tOughness 
eValuatIOn and MIcROstRuctuRal 
chaRacteRIZatIOn OF dRaWn tunsten 
WIRes
V. Nikolic1, M. Pfeifenberger1, A. Hohenwarter2, 
and R. Pippan1

1Erich Schmid Institute of the Austrian Academy of Sciences, 
Jahnstraße 12, 8700 Leoben, Austria, 2Department of Materials 
Physics, University of Leoben, Jahnstraße 12, 8700 Leoben, 
Austria

 ■ 12:45 - 13:00 sd.4-O011 neutROnIc analysIs 
OF the angRa II ReactORs cORe WIth the 
use OF ZIRcalOy and sIlIcOn caRBIde 
ReInFORced WIth hI-nIcalOn tyPe s FIBeRs 
as nucleaR Fuel claddIngs
Rochkhudson B. de Faria1,2, Fabiano 
Cardoso1,2,Cláubia Pereira1,2

1Departamento de Engenharia Nuclear, Escola de Engenharia, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Avenida Antônio 
Carlos, 6627, Pampulha, CEP. 31270-901 – Belo Horizonte,MG, 
Brasil. 2Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Reatores 
Nucleares Inovadores/CNPq, Brazil

 `  13:00 - 13:30 sd.4-O012 Invited talk 
FundaMentals and aPPlIcatIOns OF 
neutROn scatteRIng tO MateRIals scIence
Peter M. Gehring1

1National Institute of Standards and Technology

 ■ 13:30 - 13:45 sd.4-O013 steady state 
sIMulatIOn OF a PWR usIng theRMal and 
neutROnIc cOuPlIng sIMulatIOn technIQue 
cOnsIdeRIng sIc and ZIRcalOy as claddIng 
MateRIals aPPlIed tO angRa 2 PWR nucleaR 
ReactOR
Patrícia A. L. Reis1, Rochkhudson B. de Faria1, 
Antonella L. Costa1, Claubia Pereira1, Maria 
Auxiliadora F. Veloso1, Rafael Miró2, Gumersindo 
Verdú2

1Universidade Federal de Minas Gerais – Departamento de 
Engenharia Nuclear – Escola de Engenharia, Av. Antônio Carlos, 
n� 6627, Campus UFMG, PCA 1, CEP 31270-901, Belo Horizonte, 
MG, Brasil. 2Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, 
Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, 14. 46022, 
Valencia, Spain.

 ■ 13:45 - 14:00 sd.4-O014 electROReductIOn OF 
ZIRcOnIuM OXIde By usIng lIQuId cathOde In 
MOlten salts
Bung-Uk Yoo1, Young-Jun Lee1, Suk-Cheol kwon2, 
Dae-Young kim1, Jeong-Hun Choi2, Young-Min 
kim2, Seong-Hun Lee2, Vladislav Ri2, Jong-Hyeon 
Lee1, 2, 3 

1Graduate school of Energy Science and Technology, Chungnam 
National University, 99 Daehak-ro, 34134 Daejeon – Korea(the 
republic of). 2Department of Materials Science and Engineering, 
Chungnam National University, 99 Daehak-ro, 34134 Daejeon – 
Korea(the republic of). 3Rapidly Solidified Materials Research 
Center(RASOM), Chungnam National University, 99 Daehak-ro, 
34134 Daejeon – Korea(the republic of)

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 sd.4-O015 the eFFect OF sm 

as a dOPant On the theRMOluMInescent 
BehaVIOR OF chlOROaPatIte eXPOsed tO 
gaMMa RadIatIOn
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V. Rodríguez-Lugo1, G. A. Juárez Guzmán1, Pedro 
González Martínez2, Eduardo Cerecedo S,2 T.V.k. 
karthik1 and D. Mendoza-Anaya2

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184, 
2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Carr. México-
Toluca s/n La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México C.P. 52750, 
México.

 `  16:15 - 16:45 sd.4-O016 Invited talk 
deVelOPMent OF MateRIals FOR 
theRMOluMInescent dOsIMetRy: cuRRent 
status and FutuRe tRends In MeXIcO
Juan Azorin-Nieto1

1Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa

 ■ 16:45 - 17:00 sd.4-O017 theRMOluMInIscence 
OF euROPIuM- hydROXyaPatIte nanOROds
E. Rubio-Rosas1, J. F. Delgado-Jiménez, D. 
Mendoza2 and P. R González-Martínez2

1Centro Universitario de Vinculación, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, C.P. 72570, Puebla, Pue., Mexico., 
2Instituto Nacional de Investigaciones Nuclearese

 ` 17:00 - 17:30 sd.4-O018 Invited talk 
InVestIgatIOns OF MagnesIuM OXIde 
theRMally stIMulated luMInescence (tl) 
and RadIOluMInescence (Rl)
E. Cruz-Zaragoza1, M. S. Valverde1, S. López 
Romero2, J. Marcazzó3

1Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional 
Autónoma de México, A.P. 70543, 04510 Ciudad de México, 
México 2Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM, A. P. 
70-360, 04510 Ciudad de México, México 3Instituto de Física 
Arroyo Seco – CIFICEN (CONICET – UNCPBA), Pinto 399, 7000 
Tandil, Argentina

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sd.4-P001 X-Ray electRIc PROPeRtIes OF 

aggas2 sIngle cRystals gROWn By ctR and 
dIRectIOnal cRystallIZatIOn MethOds
S.M. Asadov1, S.N. Mustafaeva2, D.T. Guseinov2, 

k.I. kelbaliev1

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113. 2Institute 
of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku,av. H. 
Javid 131

 ■ sd.4-P002 synthesIs and 
theRMOluMInescence PROPeRtIes OF neW 
tiO2 PhOsPhORs FOR hIgh dOses detectORs 
and dOsIMeteRs
G. A. Bustamante-López1, C. Cruz-Vázquez1, Ch. J. 
Salas-Juárez1, T. J. De La Puente-Arenas1, M. C. de 
J. Cáñez-Morales1, R. Bernal1.
1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora. Apartado Postal 130, Hermosillo, Sonora 
83000 México.

 ■ sd.4-P003 theRMOluMInescent dOsIMetRy 
OF li2B4O7:cu,ag,P+PtFe PhOsPhOR
A. González-Romero 1, D. Mendoza-Anaya 2, P. R. 
González 3, O. Ávila 3, S. Cruz 1
1Universidad Autónoma del Estado de México, 2Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 3Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares

 ■ sd.4-P004 study OF scatteRIng neutROns OF 
a lIneaR acceleRatOR (lInac) On MedIcal 
aPPlIcatIOns thROugh a nucleaR tRacK 
MethOdOlOgy
A. Lima Flores1, R. Palomino-Merino1, E. Espinosa1, 
V.M. Castaño2, L. Guzmán Gatica3 and G. Espinosa4

1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Avenida San Claudio y 18 Sur, 
Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla C.P.72570, 
México. 2Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Boulevard Juriquilla 
3001, Santiago de Querétaro, Querétaro C.P.76230, México. 
3Servicios de Salud del Estado de Puebla, Antiguo Camino a 
Guadalupe Hidalgo 11350, Puebla C.P. 72490, México. 4Instituto 
de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito 
de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, México D.F. 
C.P.04510, México

 ■ sd.4-P005 theRMOluMInIscence PROPeRty 
OF nlnX (X: dy, tm) synthesIZed By sOlId 
state ReactIOn
I.C. Muñoz1, F. Brown2, M.A. Landavazo-Santos3, 
R. Meléndrez3, J. Tanori4, E. Cruz-Zaragoza4. V. 
Verdugo1, M. Fimbres1

1Depto. de Ciencias Químico Biológicas, Universidad de Sonora 
Apartado Postal 106. 2Depto. de Investigación en Polímeros y 
Materiales, Universidad de Sonora, Apartado Postal 106 3Depto. 
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de Investigación en Física, Universidad de Sonora, Apartado 
Postal 106. 4Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM Apartado 
Postal 70-543.

 ■ sd.4-P006 tWO hIgh cORRelatIOn MOdels 
tO test the MechanIcal staBIlIty OF 
aMeRIcIuM-II
J.J. Ríos-Ramírez1, J.F. Rivas-Silva1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de 
Física Luis Rivera Terrazas, Apdo. Postal J48, Col. San Manuel, 
Puebla, Pue. C. P. 72570, México.,

 ■ sd.4-P007 theRMluMInescence Induced 
By gaMMa RadIatIOn In agnP dOPed 
hydROXyaPatIte
S. Villaseñor Cerón1, D. Mendoza Anaya 2, J. A. 
Arenas Alatorre 3, H. López Ruiz4, k. Alemán 5 y V. 
Rodríguez Lugo4

1Universidad Tecnológica de Tulancingo. Camino a Ahuehuetitla 
#301, Col. Las Presas, C.P. 43642, 2Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares; Carr. México-Toluca s/n La 
Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México C.P. 52750, México, 
3Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Circuito de la Investigación Científica S/N, Ciudad, 
Universitaria, Delegación Coyoacán, 01000 Ciudad de México, 
Distrito Federal, México, 4Área Académica de Ciencias de la 
Tierra y Materiales, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera 
Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184, 5Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, Área Académica de Computación y 
Electrónica, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 42184, 
Pachuca, Hidalgo, México 

 ■ sd.4-P008 sOlId state synthesIs and 
theRMOluMInesce OF neW BaZrO3 
PhOsPhORs eXPOsed tO Beta PaRtIcle 
IRRadIatIOn
Ch. J. Salas-Juárez1, C. Cruz-Vázquez1, M.A. 
Portugal-Del Castillo2, C. J. Lòpez- Guerrero2 B. A. 
Mendoza-Córdova3, R. Bernal4
1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora. Apartado Postal 130, Hermosillo, 
Sonora 83000 México. 2Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas, Universidad de Sonora, Apartado Postal 1658, 
Hermosillo, Sonora, Méxic. 3Departamento de Geología, 
Universidad de Sonora. Apartado Postal 847, Hermosillo, 
Sonora 83000, México. 4Departamento de Investigación 
en Física, Universidad de Sonora, Apartado Postal 5-088, 
Hermosillo, Sonora 83190 México

 ■ sd.4-P009 cRacK gROWth Rate assessMent 
In nIcKel allOys FOR nucleaR uses
Martín Vanegas P.1; Ángeles del C. Díaz S.2, 
Rogelio Hernández C.2, Carlos R. Arganis J2

1Universidad Autónoma Metropolitana; 2Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares

 ■ sd.4-P010 theRMOluMInescence 
PROPeRtIes OF neW dy dOPed ZnO 
PhOsPhORs
R. Avilés-Monreal1, C. Cruz-Vázquez2, R. Bernal1
1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora. Apartado Postal 5-088, Hermosillo, Sonora 83190. 
México. 2Departamento de Investigación en Polímeros y 
Materiales, Universidad de Sonora. Apartado Postal 130, 
Hermosillo, Sonora 83000, México.
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ROOM: acaPulcO casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

Session: Plenary
 Å SESSION CHAIR: ROBERTO MARTíNEZ-SÁNCHEZ, 
MARTIN HEILMAIER

 ` 08:15 - 08:45 sd.5-O001 Invited talk a cRItIcal 
ReVIeW OF hIgh entROPy allOys and 
Related cOncePts
D.B. Miracle1, O.N. Senkov1

1AF Research Laboratory, Materials and Manufacturing 
Directorate, Wright-Patterson AFB, OH USA and UES, Inc., 4401 
Dayton-Xenia Road, Beavercreek, OH USA

 ` 09:00 - 09:30 sd.5-O002 Invited talk 
cOMPOsItIOnally cOMPleX allOys (cca) 
as hIgh teMPeRatuRe MateRIals (?) and 
IntROductIOn tO a neW geRMan PRIORIty 
PROgRaMMe
Uwe Glatzel1, Haneen M. Daoud1, Anna Manzoni2, 
Rainer Völkl1, Nelia Wanderka2

1Metals and Alloys, University Bayreuth, Germany, 2Helmholtz-
Zentrum Berlin, Germany

 ` 09:30 - 10:00 sd.5-O003 Invited talk electROnIc 
and stRuctuRal heteROgeneIty In hIgh-
entROPy allOys
T. Egami1

1Shull Wollan Center – Joint Institute for Neutron Sciences, 
University of Tennessee, Knoxville, TN 37996 and Oak Ridge 
National Laboratory, Oak Ridge, TN 37831, USA

 ` 10:00 - 10:30 sd.5-O004 Invited talk MechanIcal 
PROPeRtIes OF Fcc hIgh-entROPy allOys
Easo George1

1Oak Ridge National Laboratory, Materials Science and 
Technology Division. University of Tennessee, Department of 
Materials Science and Engineering

 ` 10:30 - 11:00 sd.5-O005 Invited talk 
deVelOPMent OF hIgh entROPy allOys FOR 
hIgh teMPeRatuRe aPPlIcatIOns
Hideyuki Murakami1, Te-kang Tsao1,2, Wei-Lin 
Hsu2, Jien-Wei Yeh and An-Chou Yeh2

1Surface and Interface Kinetics Group, Research Center for 
Structural Materials, National Institute for Materials Science, 
2Department of Materials Science & Engineering, National Tsing 
Hua University

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Alloy Development
 Å SESSION CHAIR: OLEG N. SENKOV, NIKITA STEPANOV

 ` 12:30 - 13:00 sd.5-O006 Invited talk 
eXPlORatIOn and deVelOPMent OF 
ReFRactORy MultIPRIncIPal eleMent 

Symposium D.5
high entropy alloys: synthesis, 
characterization and 
potentials applications
Roberto Martínez-Sánchez / Centro de Investigación en Materiales Avanzados
Martin Heilmaier / Karlsruhe Institute of Technology
Oleg N. Senkov / Air Force Research Laboratory
An-Chou Yeh / National Tsing Hua University
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allOys FOR eleVated teMPeRatuRe 
aPPlIcatIOns
O.N. Senkov1, D.B. Miracle1, C. Woodward1, A.L. 
Pilchak1, S.L. Semiatin1

1Air Force Research Laboratory, Materials and Manufacturing 
Directorate, Wright-Patterson AFB, OH 45433, USA

 ` 13:00 - 13:30 sd.5-O007 Invited talk lIgh-
WeIght ReFRactORy al-cr-nb-ti-V-Zr 
hIgh-entROPy allOys
N.D. Stepanov1, N.Yu. Yurchenko1, G.A. Salishchev1

1Laboratory of Bulk Nanostructured Materials, Belgorod State 
University, Belgorod 308015, Russia

 ` 13:30 - 14:00 sd.5-O008 Invited talk 
theRMOdynaMIcs OF hIgh-entROPy allOys: 
cOMPutatIOnal MOdelIng
M.C. Gao1,2, S. Aryal3, P. Gao3, L. Ouyang3, M. 
Widom4, and J.A. Hawk1,

1National Energy Technology Laboratory, 1450 Queen Ave SW, 
Albany, OR 97321, USA. 2AECOM, P.O. Box 1959, Albany, OR 
97321, USA. 3Tennessee State University, Nashville, TN 37209, 
USA. 4Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA

 ■ 14:00 - 14:15 sd.5-O009 deVelOPIng adVanced 
ceMented caRBIde systeMs Based On hIgh 
entROPy allOys and slM FaBRIcatIOn 
PROcess
 kai-chun Chang1, An-chou Yeh1, Chen-wei Li1, 
Jien-wei Yeh1, Su-jien Lin1, Che-wei Tsai1
1Department of material science & technology, National Tsing 
Hua University, No. 101, Section 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, 
Taiwan 30013, R.O.C.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Mechanical Properties (1)
 Å SESSION CHAIR: STEPHANE GORSSE, MARCUS YOUNG

 ` 16:00 - 16:30 sd.5-O010 Invited talk MaPPIng 
the PROPeRtIes and the Phases OF hIgh 
entROPy allOys 
S. Gorsse1, D. Miracle2, O. Senkov3, R. Banerjee4, B. 
Gwalani4, R. Srinivasan5

1ICMCB-CNRS & Bordeaux INP, 2AFRL, 3UES Inc., 4University of 
North Texas, 5Wright State University

 ` 16:30 - 17:00 sd.5-O011 Invited talk allOy 
desIgn and MechanIcal PROPeRtIes OF 
ReFRactORy hIgh entROPy allOys
Owais A. Waseem1, Ulanbek Auyeskhan1, Jae Joon 
kim, Ho Jin Ryu1

1Department of Nuclear and Quantum Engineering, Korea 
Advanced Institute of Science and Technology,291 Daehak-ro, 
Yuseong, Daejeon 34141 Republic of Korea

 ` 17:00 - 17:30 sd.5-O012 Invited talk MechanIcal 
PROPeRtIes OF ductIle laMellaR 
FeniMnal(cr,ti) hIgh-entROPy allOys
Ian Baker1, Margaret Wu1, Zhangwei Wang1, 
Fanling Meng1

1Thayer School of Engineering, Dartmouth College, Hanover, NH 
03755-8000, U.S.A.

 ` 17:30 - 18:00 sd.5-O013 Invited talk PROcessIng 
OF a ductIle ReFRactORy hFnBtIal hIgh 
entROPy allOy
Nathan A. Ley1, Marcus L. Young1, and Oleg N. 
Senkov2

1University of North Texas, Department of Materials Science 
and Engineering, Denton, TX 76203, USA. 2Air Force Research 
Laboratory, Materials and Manufacturing Directorate, Wright-
Patterson AFB, OH 45433, USA

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sd.5-P001 eFFect OF ZnO nanOPaRtIcles In 

cocrFeMoni(Mn, ti, W) hIgh entROPy allOys 
PROduced By sOlId state MethOd 
C.D. Gómez-Esparza1, F.J. Baldenebro-López1,2, R. 
Martínez-Sánchez3, k. Campos-Venegas3, C. López-
Díaz de León1, H. Camacho-Montes1 and C.A. 
Rodríguez-González1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), Av. Del Charro 450 Norte, 32310, Cd. 
Juárez, Chihuahua, México. 2Facultad de Ingeniería Mochis, 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Prol. Ángel Flores y Fuente 
de Poseidón S/N, 81223 Los Mochis, Sinaloa, México. 3Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Laboratorio 
Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes No. 120, 
31136 Chihuahua, Chihuahua, México.
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 ■ sd.5-P002 age haRdenIng OF the 
alcocrFeMoni hIgh entROPy allOy
M. A. Ruiz-Esparza-Rodríguez1, I Estrada-Guel1, M. 
C. Maldonado-Orozco1, 2, R. Martínez-Sánchez1, 
C.G. Garay-Reyes1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 
No. 120, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., México. 2Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Facultad de ingeniería, Circuito No. 
1, Nuevo campus universitario 2 Apdo. postal 1552, C.P. 31240, 
Chihuahua, Chih., México.

 ■ sd.5-P003 eFFect OF allOyIng eleMents 
On a seRIes OF ni-co-al-Fe-cr hIgh entROPy 
allOys FROM BInaRy tO QuInaRy systeMs
C.D. Gómez-Esparza1, F.J. Baldenebro-López1,2, 
R. Martínez-Sánchez3, J.T. Elizalde-Galindo1, H. 
Camacho-Montes1 and C.A. Rodríguez-González1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), Av. Del Charro 450 Norte, 32310, Cd. 
Juárez, Chihuahua, México. 2Facultad de Ingeniería Mochis, 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Prol. Ángel Flores y Fuente 
de Poseidón S/N, 81223 Los Mochis, Sinaloa, México. 3Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Laboratorio 
Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes No. 120, 
31136 Chihuahua, Chihuahua, México.

 ■ sd.5-P004 detectIng stRuctuRal FeatuRes 
In hIgh entROPy allOys and BulK MetallIc 
glasses VIa In-sItu synchROtROn RadIatIOn 
eXPeRIMents
Mariana Calin1, Junhee Han1, Jens Freudenberger1, 
Jozef Bednarcik2, Juergen Eckert3

1Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden 
(IFW Dresden), Helmholtzstr. 20, D-01069 Dresden, Germany. 
2HASYLAB at DESY, Notkestr. 85, D-22603 Hamburg, Germany. 
3Materials Physics Department, Montanuniversität Leoben, 
Jahnstr.12, A-8700 Leoben, Austria

ROOM: acaPulcO casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

Session: Mechanical Properties (2)
 Å SESSION CHAIR: S. LEE SEMIATIN, JEAN-PHILIPPE 
COUZINIE

 ` 08:00 - 08:30 sd.5-O014 Invited talk 
deFORMatIOn MechanIsMs In cOMPleX 

cOncentRated allOys IncludIng hIgh 
entROPy allOys
R. S. Mishra1 and M. komarasamy1

1Advanced Materials and Manufacturing Processes Institute, 
Department of Materials Science and Engineering, University of 
North Texas, Denton, TX 76203, USA

 ` 08:30 - 09:00 sd.5-O015 Invited talk 
ReFRactORy hIgh entROPy allOy WIth 
eXcellent cOld WORKaBIlIty and tensIle 
PROPeRtIes
S.L. Semiatin1 and O.N. Senkov1

1Air Force Research Laboratory, Materials and Manufacturing 
Directorate, Wright-Patterson AFB, OH 45433

 ` 09:00 - 09:30 sd.5-O016 Invited talk PlastIcIty 
OF a ReFRactORy MultIcOMPOnent sOlId 
sOlutIOn
Couzinié J.-P.1, Lilensten L.1,2, Perrière L.1, Dirras 
G.3, Prima F.2, Guillot I1

1Université Paris Est, ICMPE (UMR 7182) CNRS-UPEC, 2-8 rue 
Henri Dunant, 94320, Thiais, France, 2PSL Research University, 
Chimie ParisTech CNRS, Institut de Recherche de Chimie, Paris, 
75005, Paris, France. 3Université Paris 13, Sorbonne Paris 
Cité, LSPM (UPR 3407), CNRS, 99 avenue J. B. Clément, 93430, 
Villetaneuse, France

 ` 09:30 - 10:00 sd.5-O017 Invited talk 
heteROgeneOus gRaIn stRuctuRes enaBle 
heas WIth sIMultaneOus hIgh stRength 
and tensIle ductIlIty 
X.L. Wu1 and E. Ma2

1State Key Laboratory of Nonlinear Mechanics, Institute of 
Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, 
China. 2Department of Materials Science and Engineering, Johns 
Hopkins University, Baltimore, MD 21218, USA;

 ` 10:00 - 10:30 sd.5-O018 Invited talk atOMIstIc 
sIMulatIOns OF haRdenIng In heas: ROle OF 
deFect stRaIns and cheMIcal ORdeRIng
C. Woodward1, E. Antillon1, S.I. Rao1, T.A. 
Parthasarathy1

1Air Force Research Laboratory, Materials and Manufacturing 
Directorate, WPAFB, Ohio 45433

 ` 10:30 - 11:00 sd.5-O019 Invited talk MechanIsM-
Based cOnstItutIVe MOdelIng and the 
FInIte eleMent analysIs OF deFORMatIOn 
BehaVIOR OF Fcc hIgh-entROPy allOys
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Min Ji Jang1,2, Dong-Hyun Ahn3, Jongun Moon1,2, 
Jae Wung Bae1,2, Dami Yim1,2, Jien-Wei Yeh4, Yuri 
Estrin5,6, Hyoung Seop kim1,2,

1Department of Mater. Sci. Eng., Pohang University of Science 
and Technology (POSTECH), Pohang 37673, Republic of Korea. 
2Center for High Entropy Alloys, Pohang University of Science 
and Technology (POSTECH), Pohang 37673, Republic of Korea. 
3Center for Aerospace Materials, Pohang University of Science 
and Technology (POSTECH), Pohang 37673, Republic of Korea. 
4Department of Materials Science and Engineering, National 
Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan. 5Department of 
Materials Science & Engineering, Monash University, Clayton VIC 
3800, Australia. 6Laboratory of Nanostructured Hybrid Materials, 
NUST MISIS, Leninsky prospect 4, 119049, Moscow, Russia

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Microstructure and 
Phase Stability

 Å SESSION CHAIR: RAJ BANERJEE, HAMISH FRASER

 ` 12:30 - 13:00 sd.5-O020 Invited talk 
tRansFORMatIOn PathWays InFluencIng 
MIcROstRuctuRal eVOlutIOn In a hIgh 
entROPy allOy WIth a cOMPleX nanOscale 
MIcROstRuctuRe
J.k. Jensen1, J.M. Sosa1, D.E. Huber1, G.B. 
Viswanathan1, R. Shi, Y. Wang1 and H.L. Fraser1

1Department of Materials Science and Engineering, The Ohio 
State University, 1305 Kinnear Road, Columbus, OH 43212, USA 

 ` 13:00 - 13:30 sd.5-O021 Invited talk staBIlIty 
OF hIgh entROPy allOys: case OF cO-cu-
Fe-nI-tI and cO-cu-Fe-Mn-nI hIgh entROPy 
allOys
Sonkusare1, N.P.Gurao1, krishanu Biswas1,Pradeep 
k.g.2

1Department of Materials Science and Engineering, Indian 
Institute of Technology Kanpur, Kanpur -208016, U.P., India. 2K.G. 
Pradeep,Materials Chemistry, RWTH Aachen, Germany

 ` 13:30 - 14:00 sd.5-O022 Invited talk the nOtIOn 
OF theRMOdynaMIc eQuIlIBRIuM In hIgh 
entROPy allOys: al0.3cOcRFenI as a case 
study (InVIted) 
B. Gwalani1,2, D. Choudhuri1,2, S. Gorsse3, D. B. 
Miracle4, R.S. Mishra1,2, R. Banerjee1,2

1Advanced Materials and Manufacturing Processes Institute, 
University of North Texas,Denton, TX-76207, USA. 2Department 
of Materials Science and Engineering, University of North 
Texas,Denton, TX-76207, USA. 3University of Bordeaux and CNRS, 
ICMCB,Bordeaux INP, ICMCB, UPR 9048, 33600 Pessac, France. 
4U.S. Air Force Research Laboratory, Dayton, Ohio, U.S.A.

 ■ 14:00 - 14:15 sd.5-O023 sOlId sOlutIOn 
haRdenIng OF hIgh entROPy allOys
H. Chen1, A. kauffmann1, F. Müller2, B. Gorr2, H.-J. 
Christ2, M. Heilmaier1

1Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Kaiserstr. 12, 76131 
Karlsruhe, Germany, 2University of Siegen, Paul-Bonatz-Str. 9-11, 
57076 Siegen, Germany

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Mechanical properties (3)
 Å SESSION CHAIR: EVAN MA, ANIT GIRI 

 ■ 16:00 - 16:15 sd.5-O024 PeculIaRItIes OF 
deFORMatIOn OF cOcRFeMnnI at VeRy lOW 
teMPeRatuRe
M. Heilmaier1, A. kauffmann1, J. Sas1, k.-P. Weiss1, 
H. Chen1; kIT karlsruhe1, 
1Germany. J. Freudenberger; IFW Dresden, Germany

 ■ 16:15 - 16:30 sd.5-O025 MechanIcal 
PROPeRtIes OF nanOcRystallIne 
nb25Mo25ta25W25 hIgh entROPy allOys
A.k. Giri1, B. C. Hornbuckle1, A. J. Roberts1, T. 
Luckenbaugh1, V. H. Hammond1, k. A. Darling1

1WMRD, US Army Research Laboratory, Aberdeen Proving 
Ground, MD 21005, USA.

 ■ 16:30 - 16:45 sd.5-O026 Phase decOMPOsItIOn 
and MechanIcal PROPeRtIes OF a 
nanOcRystallIne, sIngle-Phase tiZrhfnbta 
hIgh-entROPy allOy
B. Schuh 1, B. Völker 1, J. Todt 2, L. Perriere3, J.P. 
Couzinie3, A. Hohenwarter 1
1Department of Materials Physics, University of Leoben, 
Jahnstraße 12, 8700 Leoben, Austria 2Erich-Schmid-Institute of 
Materials Science, Austrian Academy of Sciences, Jahnstraße 12, 
8700 Leoben, Austria 3Université Paris Est, ICMPE (UMR 7182), 
CNRS, UPEC, 2-8, rue H. Dunant F-94320 Thiais, France

 ■ 16:45 - 17:00 sd.5-O027 heas WIth 
heteROgeneOus gRaIn stRuctuRe: 
MechanIcal PROPeRty adVantages
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X.L. Wu1 and E. Ma2

1State Key Laboratory of Nonlinear Mechanics, Institute of 
Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, 
China. 2Department of Materials Science and Engineering, Johns 
Hopkins University, Baltimore, MD 21218, USA;

 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 
sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk

ROOM: acaPulcO casaMagna hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Microstructure, phase 
stability and surface treatment

 Å SESSION CHAIR: AN-CHOU YEH, E-WEN HUANG

 ` 08:00 - 08:30 sd.5-O028 Invited talk On the 
hIgh teMPeatuRe Phase staBIlIty OF 
PRecIPItatIOn stRengthened hIgh entROPy 
allOys
An-Chou Yeh1, Te-kang Tsao1, 2, Hideyuki 
Murakami2, Yung-Ta Chen1

1Department of Material Science and Engineering, National 
Tsing-Hua University, Taiwan (R.O.C.). 2National Institute for 
Materials Science, Japan

 ` 08:30 - 09:00 sd.5-O029 Invited talk laseR clad 
hIgh entROPy allOy cOatIngs and theIR 
PROPeRtIes
Ye Pan1, Hui Zhang1,2, Yizhu He2, Jinhong Pi1,3

1School of Materials Science and Engineering, Southeast 
University, Nanjing 211189, China; 2School of Materials Science 
and Engineering, Anhui University of Technology, Maanshan 
243002, China; 3School of Materials Engineering, Nanjing 
Institute of Technology, Nanjing 211167, China

 ■ 09:00 - 09:15 sd.5-O030 hIgh teMPeRatuRe 
OXIdatIOn BehaVIOR OF a nOVel ReFRactORy 
cOMPOsItIOnally cOMPleX allOy
kai-Chi Lo1, An-Chou Yeh1. Hideyuki Murakami2
1Department of Materials Science and Engineering, National 
Tsing Hua University, 101, Sec. 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, 
30013, Taiwan. 2National Institute for Materials Science, 1-2-1, 
Sengen, Tsukuba-City, 305-0047, Japan

 ` 09:15 - 09:45 sd.5-O031 Invited talk sluggIsh 
Phase tRansItIOn In cocrFeMnni hIgh 
entROPy allOy: cOllectIVe stRuctuRal 
MOdulatIOn
E-Wen Huang (黃爾文)1,2 and Jien-Wei Yeh (葉
均蔚)3

1Material and Chemical Research Laboratories, Industrial 
Technology Research Institute, Hsinchu. 2Department of 
Materials Science and Engineering, National Chiao Tung 
University, Hsinchu. 3Department of Materials Science and 
Engineering, National Tsing Hua University, Hsinchu

 ■ 09:45 - 10:00 sd.5-O032 eXPlORIng an Fe-RIch 
eutectIc cOMPleX cOncentRated allOy 
(cca) WIth age haRdenIng PROPeRtIes
Snir1,2,3, M. Carl1, N.A. Ley1, Y. Gelbstein3, A. 
Landau2, D. Eliezer3, and M.L. Young1

1Department of Materials Science and Engineering, University 
of North Texas, Denton,TX 76203 USA. 2Department of Materials 
Science, NRCN, Beer Sheva, 84190, P.O.Box 9001, Israel. 
3Department of Materials Science and Engineering, Ben Gurion 
University, Beer Sheva, Israel

 ■ 10:00 - 10:15 sd.5-O033 desIgnIng 
PRecIPItatIOn haRdenaBle hIgh entROPy 
allOys
B. Gwalani1,2, V. Soni2, D. Choudhuri2, and R. 
Banerjee1,2

1Advanced Materials and Manufacturing Processes Institute, 
University of North Texas Denton, TX-76207, USA. 2Department 
of Materials Science and Engineering, University of North Texas 
Denton, TX-76207, USA

 ` 10:15 - 10:45 sd.5-O034 Invited talk eFFect OF 
cellulaR stRuctuRe In al0.2co1.5crFeni1.5ti0.3 
hIgh-entROPy allOy duRIng annealIng
Chia-Ming kuo1, kuen-Cheng Sung1, Che-Wei Tsai1
1Department of Materials Science and Engineering, National 
Tsing Hua University

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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ROOM: tIKal JW hOtel 
Wednesday, august 23

 ■ 08:00 - 08:15 sd.6-O001 neW deVelOPMents 
as ceMentItIOus MateRIals: InVestIgatIOns 
On actIVated Fly ash and Its cORROsIOn 
BehaVIOR OF ReInFORceMent steel
M. Rendón Belmonte 1, M.Martínez Madrid1,J.T. 
Pérez Quiroz1

1Instituto Mexicano del Transporte. Km 12+000, Carretera Estatal 
431 “El Colorado Galindo”, Parque Tecnológico San Fandila, 
Pedro Escobedo, Querétaro, México. C.P 76703

 ■ 08:15 - 08:30 sd.6-O002 hyBRId sOl-gel 
cOatIngs FOR hIgh teMPeRatuRe cORROsIOn 
PROtectIOn OF 304 staInless steel 
L. E. Belly-González1, J. F. Chávez-Alcalá1, L. Téllez-
Jurado1, M. Steinbrück2

1Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Department of 
Engineering in Metallurgy and Materials, UPALM-Zacatenco, 
07738, Mexico City, Mexico. 2Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT), Institute for Applied Materials IAM-AWP, P. O. Box 3640, 
76021, Karlsruhe, Germany

 ■ 08:30 - 08:45 sd.6-O003 KInetIcs OF 
nucleatIOn and gROWth OF hydROgen 
Induced cRacKIng In steels WIth aPI 5l 
sPecIFIcatIOn
D.I.Rivas L., 1J.L. González V., 1H.J. Dorantes R., 
1M.A. Beltran Z., 2F. Hernández S.
1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
ESIQIE-IPN, UPALM s/n Edf. 7 Planta Baja, Col. Lindavista, GAM, 
CDMX, cp 07738, 2Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, ESIME-IPN, AV. Las granjas 682 Col. Santa Catarina Del. 
Azcapotzalco CDMX. Cp. 02250.

 ■ 08:45 - 09:00 sd.6-O004 study OF 
electROcheMIcal BehaVIOR In al-XMg-XZn 
allOys as sacRIFIcIal anOdes.
A. Salas-Barrios1, A. Juárez-Hernández1, J. 
Genesca-Llongueras2

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México. 
2Instituto de Investigación en Materiales. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad de México, México.

 ■ 09:00 - 09:15 sd.6-O005 PeRFORMance OF 
sacRIFIcIal anOdes used FOR RePaIRs 
lOcated In cOncRete InFRastRuctuRe: 
PRelIMInaRy data
Araujo-Arreola N. 1,2Perez-Quiroz J.T. 1Rendon-
Belmonte M. 1Torres-Acosta A. 1Martinez-Madrid M.
1Instituto Mexicano del Transporte: Km 12+000, Carretera Estatal 
No. 431 “El Colorado-Galindo”/ Parque Tecnológico San Fandila/ 
Mpio. Pedro Escobedo, 2Av. Tecnológico s/n; esq. Gral. Mariano 
Escobedo, Colonia Centro Histórico, C.P. 76000, Querétaro, 
Querétaro.

 ■ 09:15 - 09:30 sd.6-O006 stRess cORROsIOn 
cRacKIng BehaVIOR OF a suPeRduPleX 
staInless steel (uns s32750) undeR 
theRMal agIng cOndItIOns
Z. S. Guzmán-Escobedo1, A. Borunda-Terrazas1, V. 
Orozco-Carmona1, J. G. Chacón-Nava1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. Av. Miguel 
de Cervantes 120, Complejo industrial Chihuahua Chihuahua, 
Chih. C.P. 31136. Tel. 614-4391100

Symposium D.6
nace: corrosion and 
MetallUrgy
José Francisco Javier Rodriguez / UNAM
Jorge Cantó / NACE
José Guadalupe Chacón Nava / CIMAV
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 ■ 09:30 - 09:45 sd.6-O007 FenIl-cuMaRIne 
glucOsIde as a natuRal InhIBItOR In the 
PROtectIOn OF lOW caRBOn steel agaInst 
cORROsIOn
H.M. Barbosa-Casarez1 A. Espinoza-Vazquez1, F.J. 
Rodriguez-Gomez1

1Facultad de Quimica, Edificio D, Circuito de la Investigacion 
Cientifica S/N Zp: 04510 Mexico City

 ■ 09:45 - 10:00 sd.6-O008 InFluence OF 
MetalluRgIcal PaRaMeteRs On the 
unIFORM OR lOcated cORROsIOn IncIdence 
OF the aPI 5l steel In an aQueOus 
enVIROnMent.
M. A. Beltrán Z.1, J.L. González V.1, D. I. Rivas L.1, H. 
J. Dorantes R.1

1PhD student of the Metallurgy and Materials Department, 
ESIQIE IPN, Av Instituto Politécnico Nacional s/n, Col. Lindavista, 
Nueva Industrial Vallejo,Ciudad de México. Cp. 07738

 ■  10:00 - 10:15 sd.6-O009 cORROsIOn 
ResIstance OF electROdePOsIted 
cOatIngs Zn WIth addItIOn OF dIFFeRent 
nanOPaRtIcles
J.A. Cabral Miramontes1, R. Rocha Resendez1, R. 
Treviño Morales1, C. Gaona Tiburcio1, F.Estupiñan 
López1, P. Zambrano Robledo1, F. Almeraya 
Calderón1. 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México, 66455

 ■ 10:15 - 10:30 sd.6-O010 chaRacteRIZatIOn 
OF the PROPagatIOn FROnt OF hydROgen 
Induced cRacKIng In aPI-5l steel.
J.L. González V.1, D. I. Rivas L.1, H. J. Dorantes R.1, 
M.A. Beltrán Z.1, F. Hernández S.1

1Proffesor of the Metallurgy and Materials Department, ESIQIE 
IPN, Av Instituto Politécnico Nacional s/n, Col Lindavista, Nueva 
Industrial Vallejo, 07738 Ciudad de México C.P. 07738

 ■  10:30 - 10:45 sd.6-O011 eVOlutIOn OF 
cORROsIOn OF ReInFORcIng steel eMBedded 
In cOncRete cOMPOsItes PORtland ceMent-
Fly ash-sugaRcane Bagasse ash
V.A. Franco Lujan1, D. López Martínez1, P. Montes 
García1

1Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional, CIIDIR-Oaxaca, IPN, Calle Hornos No. 1003, 
Col. Sta. Cruz Xoxocotlán, C.P. 71230 Oaxaca, Mexico.

 ■ 10:45 - 11:00 sd.6-O012 nOVel dROne 
technOlOgy FOR detectIng sensItIVe 
IntegRIty PaRaMeteRs In ReMOte 
InaccessIBle PIPelInes.
Jorge J Cantó1, Aldric López1.
1Corrosión y Protección

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ■ 12:30 - 12:45 sd.6-O013 cORROsIOn InhIBItORy 
eFFects OF annona muricata leaVes eXtRact 
On cOPPeR suRFaces In acIdIc MedIa
G.E. Zambrano-Rengel1,2, F. Corvo1, E. García-
Ochoa1, J.C Chávez-Barrera3, J.R Brito3, L.G 
Potenciano-Negrín3, J.E Canché-Dzib3

1Centro de Investigación en Corrosión-Universidad Autónoma 
de Campeche. Av. Héroe de Nacozari 480. Campus 6 de 
Investigaciones. San Francisco de Campeche. Campeche. 
C.P: 24070. 2CONACyT- Centro de Investigación en Corrosión-
Universidad Autónoma de Campeche. Av. Héroe de Nacozari 
480. Campus 6 de Investigaciones. San Francisco de Campeche. 
Campeche. C.P: 24070. 3Facultad de Ciencias Químico Biológicas-
Universidad Autónoma de Campeche. Av. Agustín Melgar. 
Campus 1. San Francisco de Campeche. Campeche. C.P: 24039.

 ■ 12:45 - 13:00 sd.6-O014 slaB ReheatIng 
PhenOMena In hsla steel
M.C Jorge Luis Gutierrez Platas1 Dr. Omar Garcia 
Rincon2 Dr. Rafael Colas Ortiz1 Dr. Francisco 
Aurelio Perez Gonzalez1 and Dr.Nelson F.Garza 
Montes de Oca1 

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México 2Ternium México, S.A. de C.V, 
México

 ■ 13:00 - 13:15 sd.6-O015 antIcORROsIVe 
BehaVIOR OF cOld galVanIZed cOatIng 
systeMs In an IndustRIal and MaRIne 
atMOsPheRe
T. A. Calles Hernández1, E. Hernández Muñoz1, 
G. Lugo Islas1, E. Gallardo Castán1, N. García 
Navarro1, J. L. Ramírez Reyes2, G. Galicia Aguilar2.
1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, 
Campus Poza Rica-Tuxpan. Av. Venustiano Carranza S/N Col. 
Revolución, C.P. 93390. 2Instituto de Ingeniería Universidad 
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Veracruzana, Juan Pablo II, Fraccionamiento Costa Verde, Boca 
del río, Veracruz. C.P. 91294

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 sd.6-O016 MaPPIng OF POtentIal 

In cOncRete stRuctuRes suBJect tO 
electROcheMIcal RealcalInIZatIOn
M. R. Sosa-Baz1, E. Chávez-Ulloa2, T. Pérez López 1, 
J. A. Paat-Estrella1

1Centro de Investigación en Corrosión de la Universidad 
Autónoma de Campeche, Av. Héroe de Nacozari No. 480, 
Campus 6 de Investigaciones, C.P. 24070, San Francisco de 
Campeche, Campeche, México. 2Secretaria de la Defensa 
Nacional, Dir. Gral. Ings., U.D.E.F.A., E.M. I. Calz. Mex.-Tac. s/n, 
Del. Miguel Hidalgo, D. F., México.

 ■ 16:15 - 16:30 sd.6-O017 electROcheMIcal 
chaRacteRIZatIOn OF a WeldIng WIth lOW 
IntensIty electROMagnetIc InteRactIOn OF 
321 staInless steel
Paulina López Eligio1, Dr. Rafael García Hernández1, 
Dr. Jorge Gonzalez Muñoz1

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 ■ 16:30 - 16:45 sd.6-O018 nuMeRIcal sIMulatIOn 
By FInIte eleMent OF the electROcheMIcal 
chlORIdes eXtRactIOn FROM cOncRete
Carlos Paulino Barrios Durstewitz1, Rosa Elba 
Núñez Jaquez1, Gerardo Fajardo San Miguel2, 
Gelasio Moreno Sepúlveda1, Jose Humberto 
Castorena González1

1Facultad de Ingeniería Mochis, Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Fuente de Poseidón y Prol. Ángel Flores, S/N, Fracc. Las 
Fuentes,
Los Mochis, Sin., C.P. 81223, México. 2Facultad de Ingeniería 
Civil. Universidad Autónoma de Nuevo León. Av. Universidad 
S/N. Cd. Universitaria. C.P. 66451. San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León. México

 ■ 16:45 - 17:00 sd.6-O019 anOdIc BehaVIOR OF 
cOnductIVe ceMent Pastes WIth caRBOn 
FIBeR
Carlos Paulino Barrios Durstewitz1, Rosa Elba 
Núñez Jaquez1, Gerardo Fajardo San Miguel2, 
Emma Garcés Velazquez3, Erick Maldonado 
Bandala3, Demetrio Nieves Méndoza3, Jorge Pedro 
García4 
1Facultad de Ingeniería Mochis, Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Fuente de Poseidón y Prol. Ángel Flores, S/N, Fracc. 
Las Fuentes, Los Mochis, Sin., C.P. 81223, México. 2Facultad 

de Ingeniería Civil. Universidad Autónoma de Nuevo León. Av. 
Universidad S/N. Cd. Universitaria. C.P. 66451. San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León. México. 3Facultad de Ingeniería Civil, 
Campus Xalapa, Universidad Veracruzana, Circ. Gonzalo Aguirre 
Beltrán s/n, Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, 
México. 4Facultad de Ingeniería, Área Civil., Ing. Civil-UASLP, 
Av. Dr. Manuel Nava #8 Zona Universitaria, C.P. 78290 San Luis 
Potosí, México.

 ■ 17:00 - 17:15 sd.6-O020 cORROsIOn 
BehaVIOR OF aPI 5l X52 steel undeR hIgh 
cOncentRatIOns OF h2s/cO2 gases
Gerardo Zavala Olivares1, Mónica Jazmín 
Hernández Gayosso1, Saúl Bautista Fragoso1, 
Daniel Mauricio Godínez Oidor2, Víctor Ángel 
Rodríguez Gómez2.
1Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 
Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, Ciudad 
de México, México, C.P. 07730., 2Pemex Exploración Producción, 
Carretera Carmen-Puerto Real Km 4.5, Colonia Renovación, 
Edificio Kaxan, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

 ■ 17:15 - 17:30 sd.6-O021 OXIdatIOn BehaVIOR 
OF sluRRy aluMInIZed dadI and Its hIgh 
teMPeRatuRes PROPeRtIes
O.Tsurtsumia1, N.khidasheli1, E.kutelia1, 
T.kukava1, F.Pedraza2, B.Gregoire2

1Republic Center for Structure Research, Georgian Technical 
University, 77 Kostava street, Tbilisi, Georgia, 2Laboratoire des 
Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement, Université de La 
Rochelle, Pôle Sciences et Technologie 

 ■ 17:30 - 17:45 sd.6-O022 cyclIc OXIdatIOn OF 
FeMnsicrni shaPe MeMORy allOys at hIgh 
teMPeRatuRe
Artur Mariano de Sousa Malafaia1;Carolina 
Aurélia Ribeiro1, Rodrigo da Silva2, Carlos Alberto 
Della Rovere2

1Universidade Federal de São João del Rei, 2Universidade 
Federal de São Carlos

 ■ 17:45 - 18:00 sd.6-O023 ReMaInIng stRength 
In PRessuRe Vessels WIth lOss OF Metal 
tyPe PIttIng
J.J. Trujillo T.1, J.L. González V.1, D.I. Rivas L.1, M.A. 
Beltrán Z.1

1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional. 
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ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sd.6-P001 hOt cORROsIOn BehaVIOuR OF 

sOl-gel y2sIO5 PastIlles In na2sO4 + V2O5 
salt at 1100 Oc PRePaRed By sPaRK PlasMa 
sInteRIng
L. A. Soto Hernández1, M. Vicente Mendoza1, A. J. 
Morales Ramírez1, F. Juárez López1

1Instituto Politécnico Nacional-CIITEC, D.F., Postal Code 02250, 
Mexico

 ■ sd.6-P002 study OF PIttIng cORROsIOn In 
staInless steel a 304 In sOlutIOn tyPe 
nace tM 0177
J.I. Quirino Gutiérrez1, M. A. Veloz Rodríguez1, V. 
E. Reyes Cruz1, J. Hernández Ávila1, V. Rodríguez 
Lugo1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184. 
Hidalgo, México.

 l SD.6-P003 ELECTROCHEMICAL STUDY OF A 
COFFEE OIL AMIDE AS A COPPER CORROSION 
INHIBITOR.
Velazquez-Torres1, J. Porcayo-Calderon1,2, J. G. 
González-Rodriguez2, H. Martinez-Valencia1

1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. 
Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México., 
2Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias 
Físicas, Av. Universidad s/n, Cuernavaca, Morelos, México.

 ■ sd.6-P004 PRePaRatIOn and antIcORROsIVe 
PeRFORMance OF Mg(Oh)2 FIlM cOntaInIng 
cRystallIne Mg-al layeRed dOuBle 
hydROXIde On Mg allOy By steaM cOatIng
Ishizaki1, M. Tsunakawa2, Y. Shimada2, k. 
Nakamura2, A. Serizawa1

1Department of Material Science and Engineering, Faculty of 
Engineering, Shibaura Institute of Technology, 3-7-5 Toyosu, 
Koto-ku, 135-8548, Tokyo, Japan. 2Graduate School of Materials 
Science and Engineering, Shibaura Institute of Technology, 3-7-5 
Toyosu, Koto-ku, 135-8548, Tokyo, Japan

 ■ sd.6-P005 chaRacteRIZatIOn OF cORROsIOn 
PROducts In aged al-Mg-Zn allOys
A. Hernández1,2, S. A. Serna4, A. Torres4, B. F. 
Campillo1,3

1Departamento de Metalurgia, Facultad de Química, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, Coyoacán, 
Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México, CDMX. 2Facultad de 
Ingeniería, Campus Norte, Universidad Anáhuac, Av. Universidad 
Anáhuac 46, Lomas Anáhuac, 52786 Huixquilucan, MEX. 
3Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Avenida Universidad 2001, Chamilpa, 62210 
Cuernavaca, Mor. 4Tecnológico Nacional de México-Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), 
Interior Internado Palmira S/N, Palmira, 62490 Cuernavaca, Mor.

 ■ sd.6-P006 cORROsIOn ResIstance OF 
alOOh cOntaInIng Mg-al layeRed dOuBle 
hydROOXIde PRePaIed On al allOy By steaM 
PROcess
A. Serizawa 1, k. Mori 2, T. Ishizaki 1
1Department of Materials Science and Engineering, Shibaura 
Institute of Technology, 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8548 
Japan 2Graduate School of Engineering and Science, Shibaura 
Institute of Technology, 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8548 
Japan

 ■ sd.6-P007 FunctIOnal POlyMeRs cOatIngs 
as sustaInaBle MethOd FOR suRFace Rust 
ReMOVal
A. Camacho-Ramírez1, A. Guerra-Contreras1, G. 
Palestino1

1Laboratorio de Biopolímeros y Nanoestructuras, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Manuel Nava No. 6, C.P. 78210, San Luis Potosí, México.

 ■  sd.6-P008 “study OF the cORROsIOn OF ni3al 
nItRIded allOys In h2sO4 sOlutIOn.”
Elias Tapia-Bahena1, G. González1, Horacio 
Martinez2, J. Porcayo-Calderon1.
1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
Av. Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México. 
2Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias 
Físicas, Av. Universidad s/n, Cuernavaca, Morelos, México.

 ■ sd.6-P009 electROcheMIcal nOIse 
MeasuReMents OF steel aIsI 316l/IncOnel 
600 unIOns, JOIned WIth BOth Fe- and ni- 
Based glassy allOys
B. Leal1, J.A. Verduzco1, J. A. González2, L. Dzip2
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1Instituto de investigaciones metalúrgicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad universitaria 
Francisco J. Múgica s/n, Morelia, Michoacán, 58030, México. 
2Centro de Investigación en Corrosión (CICORR), Universidad 
Autónoma de Campeche Instituto de investigaciones metalúr-
gicas, Héroes de Nacozari s/n, San Francisco de Campeche, 
Campeche, 24039, Mexico

 ■ sd.6-P010 PeRFORMance OF InhIBItORs 
deRIVed FROM sPent cOFFe gROund undeR 
dynaMIc cOndItIOns
Néstor Belisario Gómez Guzmán1 Jesús Porcayo 
Calderón2José Gonzalo González Rodríguez1, 
Lorenzo Martínez Gómez2

1CIICAp-Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

2Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Instituto de 
Ciencias Físicas-Universidad Nacional Autónoma de México

 ■ sd.6-P011 electROcheMIcal BehaVIOR OF 
cOPPeR FOaMs WIth caRBOn FIBeR
Silva, D.1; Aguilar, C.1, I. Alfonso2, Sancy, M.3; 
Guerra, C.3

1Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, 
Universidad Técnica Federico Santa María, Av. España 1680, 
Valparaíso, Chile 2Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Campus Morelia UNAM. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, 
Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta. CP. 58190, Morelia, 
Michoacán. 3Escuela de Construcción Civil, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Avenida Vicuña Mackena 4860, Santiago, Chile

 ■ sd.6-P012 VIRtual InstRuMentatIOn aPPlIed 
FOR cOntROl OF an IMPRessed cuRRent 
cathOdIc PROteccIÓn systeM.
V. M. Moo-Yam1, J. R. Lagunas-Jiménez2, F. 
Lezama-Zarrága2, T. Pérez López1

1Centro de investigación en Corrosión-UACAM, 2Facultad de 
Ingeniería-UACAM.

 ■ sd.6-P013 study OF a cOatIng Made WIth 
ORganIc MateRIal aPPlIed On steel ROds 
eMBedded In cOncRete.
k. G. Cambranis1, T. Pérez López1, E. Chávez-Ulloa2.
1Centro de Investigación en Corrosión, Av. Agustín Melgar 
s/n, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco de 
Campeche, Cam., México, 2Secretaría de la Defensa Nacional, 
Dir.Gral. Ings., U.D.E.F.A., E.M. I., Calzada México-Tacuba s/n, 
Del. Miguel Hidalgo, México. D. F., México.

 ■ sd.6-P014 analysIs OF the electRIcal 
deVIce OF an electROcheMIcal 

RehaBIlItatIOn systeM In aRMed cOncRete 
stRuctuRes
M. R. Sosa-Baz 1, T. Pérez López 1, E. Chávez-Ulloa2, 
J. A. Paat-Estrella1, J. T. Pérez-Quiroz3

1Centro de Investigación en Corrosión de la Universidad 
Autónoma de Campeche, Av. Héroe de Nacozari No. 480, 
Campus 6 de Investigaciones, C.P. 24070, San Francisco de 
Campeche, Campeche, México. 2Secretaria de la Defensa 
Nacional, Dir. Gral. Ings., U.D.E.F.A., E.M. I. Calz. Mex.-Tac. 
s/n, Del. Miguel Hidalgo, D. F., México. 3Instituto Mexicano del 
Transporte, Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad 
Estructural Km 12+000 Carretera Querétaro-Galindo, 76760 
Sanfandila, Querétaro, México.

 ■  sd.6-P015 eValuatIOn OF a cathOdIc 
PROtectIOn systeM WIth Mg-cr and Mg-nb 
allOys used as anOdes In the PROtectIOn 
OF aPI X52 and aPI X65 steels In seaWateR.
J. A. Sanmiguel1, T. Pérez López1, R. López1, E. A. 
Juárez2, A. Contreras3.
1Centro de Investigación en Corrosión, Av. Agustín Melgar 
s/n, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco 
de Campeche, Cam., México, 2Universidad del Papaloapan, 
Campus Tuxtepec, 3Instituto Mexicano del Petróleo.

 ■ sd.6-P016 cORROsIOn ResIstance OF the 
BOROnIZed layeRs OF the haynes 242© and 
IncOnel 718© suPeRallOys
Rosa Isabel Lara-Torres1, Nelson F. Garza-Montes-
de-Oca1, Rafael Colás-Ortiz1, N.A. García-Gómez2

1Facultad de Ingeníeria Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, MEXICO, 2Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, MEXICO

 ■ sd.6-P017 eXPlOtatIOn OF aVOcadO Waste 
as a gReen cORROsIOn InhIBItOR
Oscar Sotelo Mazón1 Socorro Valdéz Rodriguez1, 
Jésus Porcayo Calderón1,2, Lorenzo Martínez 
Gómez1,3

1Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Avenida Universidad s/n, 62210 Cuernavaca, MOR, 
México 2CIICAp, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Avenida Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, MOR, México 
3Corrosion y Protección (CyP), Buffon 46, 11590 México City, 
CDMX, México

 ■ sd.6-P018 deVelOPMent and eValuatIOn OF 
a gReen cORROsIOn InhIBItOR Based On RIce 
BRan OIl as agRO-IndustRIal Waste.
G.Salinas-Solano1, 2, L. Martinez1, 2, 3 J. Porcayo-
Calderon2, 4
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1Instituto de Física, Circuito de la Investigación Científica s/n. 
Ciudad Universitaria, México, 04510. Tel.(+52 55) 562-25134. 
2Instituto de Ciencias Fisicas, Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico, Avenida Universidad s/n, 62210 Cuernavaca, MOR, 
Mexico 3Corrosion y Proteccion (CyP), Buffon 46, 11590 Mexico 
City, DF, Mexico 4CIICAp, Universidad Autonoma del Estado de 
Morelos, Avenida Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Mor., 
Mexico

 ■ sd.6-P019 electROcheMIcal 
chaRacteRIZatIOn OF cORROsIOn By 
PseudOMOna aeRugInOsa In aPI X52 PIPe 
used FOR gas PROductIOn
Ricardo Virginio Rojas Solis1, Dra. Maria Elena 
Olvera Martinez2, M. en C. Adriana Posadas 
Beltran2

1Tecnologico de Estudios Superiores de Chimalhuacan, 2Instituto 
Mexicano del Petroleo

 ■  sd.6-P020 eValuatIOn OF cORROsIOn Rate In 
ReInFORced cOncRete WIth steel g42 and 
g60 and Recycled aggRegate
I. S. Santillán Barragán1, A. A. Guzmán Oropeza1, 
W. Martínez Molina1, E. M. Alonso Guzmán, H. 
L. Chávez García1, C. Lara Gómez1, A. A. Torres 
Acosta2, J. T. Pérez Quiroz2, L. A. Vaca Arciga1, L. 
Colín Velázquez 1.
1Faculty of Civil Engineering, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Mújica S/N, Morelia, 
Michoacán, México, 58040. 2Instituto Mexicano del Transporte 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sanfandila, 
Querétaro, México, 76703

 ■ sd.6-P021 PeRFORMance OF lOW VOcs 
suRFace tReatMents FOR IMPROVIng 
cOncRete duRaBIlIty
F. Arce-Vázquez1, A.X. Zozaya-Ortiz1, M. G. 
Balancán-Zapata1, P. Castro-Borges1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

 ■ sd.6-P022 InFluence OF edges and 
cOncRete cOatIng On cORROsIOn OF 
ReInFORcIng steel OF sMall BeaMs In the 
tROPIcal MaRIne enVIROnMent
J.A. Briceño-Mena1, A.X. Zozaya-Ortiz1, M. G. 
Balancán-Zapata1,H. Castañeda2, P. Castro-Borges1 

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Km 6 Antigua Carretera a 
Progreso, 97310, Mérida, Yucatán, México. 2National Corrosion 
and Materials Reliability Center, Frederick E. Engineering 
Research Building, 1617, Research Parkway, Texas A&M 
University, College Station, Texas, United States.

 ■ sd.6-P023 electROcheMIcal essays On a 
steel BaR eMBedded In an eXPeRIMental 
MateRIal elaBORated By usIng cane 
Bagasse ash and cellulOse cOMPOsIte.
M. Morgan 1, Responsable: T. Pérez1, L.Vásquez-
Zacarías2, M. Poisot-Vázquez2, A. Villavicencio2.
1Centro de Investigación en Corrosión, Av. Agustín Melgar 
s/n, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco 
de Campeche, Cam., México, 2Universidad del Papaloapan, 
Campus Tuxtepec, Circuito Central #200, 68301 Tuxtepec, Oax.

 ■ sd.6-P024 cRacK MeasuReMent In 
PRestRessed cOncRete BeaMs suBJected 
tO acceleRated cORROsIOn PROcess
A. Zalapa-Damián1, W. Martínez-Molina2, E. 
M. Alonso-Guzmán2, A. A. Torres-Acosta3, 
C. Lara-Gómez2, H. L. Chávez-García2, R. A. 
Figueroa-Carranza1, M. C. García-Chiquito1, J. A. 
Guzmán-Torres1.
1Deparment of Civil Engineering, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, México, 2Consolidated Academic 
Group-147, School of Civil Engineering, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Av. Fco. J. Múgica S/N Ciudad 
Universitaria C.P. 58030, Morelia, Michoacán, México. 3Instituto 
Mexicano del Transporte, Km 12 Carretera Querétaro-Galindo, 
76700 Sanfandila, Querétaro, México.

 ■ sd.6-P025 suscePtIBIlIty tO scc OF 
aeROnautIcal allOys al6061-t6 and IncOnel 
600
García Pérez1, C. Jaramillo Isaza1, P. Zambrano 
Robledo1, F. Almeraya Calderón1, C. Gaona 
Tiburcio1. 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME. Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIIIA. Carretera a Salinas 
Victoria Km. 2.3. Apocada. Aeropuerto Internacional del Norte. 
66600. Nuevo León. México

 ■ sd.6-P026 aPPlIcatIOn OF IndIRect 
technIQues FOR cOntROl and MOnItORIng 
OF eXteRnal ORROsIOn In PIPelIne 
undeRgROund
Luis Miguel González Mora1, T.V.k. karthik1, 
Eleazar Salinas Rodríguez1, Ventura 
Rodríguez-Lugo1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184. 
Hidalgo, México.
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 ■ sd.6-P027 use OF cuMaRInes, as an 
alteRnatIVe, tO elIMInate calcIO 
caRBOnate scales
k Blanco1, W Rozo2, E Vera1,Y Pineda1

1Ing, Est MSc. Institute for Research and Innovation in Materials 
Science and Technology (INCITEMA). Pedagogical and 
Technological University of Colombia. Tunja, Colombia. Av cen-
tral del norte Km 2 via paipa.

 ■ sd.6-P028 study OF cORROsIOn OF staInless 
steel IMMeRsed at san FRancIscO de 
caMPeche cOastal.
Delgado1, V. M.Moo-Yam1, J. Reyes1, T. Pérez-
López1, H. Castañeda2

1Centro de Investigación en Corrosión-Universidad Autónoma de 
Campeche, 2Texas A & M University.

ROOM: tIKal JW hOtel 
thuRsday, august 24

 ■ 08:00 - 08:15 sd.6-O024 POInt anOdes 
PeRFORMance eMBeBeded In ReInFORced 
cOncRete 
Miguel Martínez Madrid. 1. José Trinidad Pérez 
Quiroz.1 Mariela Rendón Belmonte.1

1Instituto Mexicano del Transporte. Km 12+000, Carretera Estatal 
431 “El Colorado Galindo”, Parque Tecnológico San Fandila, 
Pedro Escobedo, Querétaro, México. C.P 76703

 ■ 08:15 - 08:30 sd.6-O025 RelIaBIlIty MOdelIng 
Based On cORROsIOn OF ReInFORced 
cOncRete stRuctuRes lOcated On the 
cOast OF the gulF OF MeXIcO
J.A. Briceño-Mena1, P. Castro-Borges1, H. 
Castañeda-López2

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional – Unidad Mérida Km. 6 Antigua carretera 
a Progreso, colonia Cordemex, C.P. 97310, Mérida, Yucatán, 
México. 2National Corrosion and Materials Reliability Center, 
Texas A&M UniversityFrederick E. Giesecke Engineering Research 
Building, 1617 Research Parkway, College Station, TX 77843, 
Estados Unidos.

 ■ 08:30 - 08:45 sd.6-O026 steel 
electROcheMIcal chaRacteRIZatIOn In 
ceMent Based MORtaR WIth nOPal slIMe 
addItIOns
A. Díaz Cruz1, A. Torres-Acosta1,2, W. Martínez-
Molina3, E. Alonso-Guzman3.
1Universidad Marista de Querétaro, México, 2Instituto Mexicano 
del Transporte, Querétaro, México, 3Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México.

 ■ 08:45 - 09:00 sd.6-O027 suRFace MOdIFIcatIOn 
OF 4140 steel thROugh a theRMOcheMIcal 
tReatMent In MOlten salts tO IncRease Its 
WeaR cORROsIOn ResIstance
MC. Lizsandra López Ojeda1, Dr. Gregorio Vargas 
Gutiérrez1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. Av. Industria Metalúrgica No. 1062, Parque 
Industrial, Saltillo Ramos Arizpe, Ramos Arizpe Coahuila. C.P. 
25000, Tel. (844) 438 9600

 ■ 09:00 - 09:15 sd.6-O028 deteRMInatIOn OF 
FRactuRe tOughness In aPI 5l PIPelIne 
steel InFIltRated WIth hydROgen
D. Ramírez A., 1J.L. González V., 1D.I. Rivas L., 1M.A. 
Beltrán Z.
1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional. Edificio N° 7, Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos, Gustavo A. Madero, Lindavista, 07738 
Ciudad de México.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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ROOM: tIKal JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Alloys and High 
Temperature Coatings

 Å SESSION CHAIR: CARLOS G. LEVI

 ` 08:30 - 09:00 sd.7-O001 Invited talk VIRtual 
testIng and desIgn OF MultIlayeRed 
systeMs
M.R. Begley1

1Materials Department, UCSB.

 ■ 09:00 - 09:15 sd.7-O002 cRacKIng 
suscePtIBIlIty OF nicrB-Wc OVeRlays 
aPPlIed By dIRect laseR dePOsItIOn (dld)
Francisco Serrano1

1R&D Department, Flowserve Corporation

 ■ 09:15 - 09:30 sd.7-O003 chaRacteRIZatIOn OF 
electROdePOsIt OF ta and Zr On dIFFeRent 
suBstRates
Young-Jun Lee1

1Chungnam National University

 ` 09:30 - 10:00 sd.7-O004 Invited talk stRess 
cOntRIButIOns In nIcKel-Base suPeRallOys
Uwe Glatzel1
1Metals and Alloys, University Bayreuth, Germany

 ■ 10:00 - 10:15 sd.7-O005 the ROle OF 
teMPeRatuRe and stRess In the seRVIce-
Induced degRadatIOn OF gtd-111-ds 
suPeRallOy: eXPeRIMental and sIMulatIOn 
aPPROaches
J. A. Villada1, D.G. Espinosa-Arbelaez1, E. 
Martinez-Franco1, J. M. Alvarado-Orozco1, J. 
Gonzalez-Hernandez1

1Ingenieria de superficies, Centro de Ingenieria y Desarrollo 
Industrial-CIDESI, Queretaro, Mexico

 ■ 10:15 - 10:30 sd.7-O006 MIcROstRuctuRe 
deFORMatIOn OF WROught haynes 
282© suPeRallOy undeR slIdIng WeaR 
cOndItIOns analysed By eBsd
Javier Humberto Ramírez-Ramírez1, Francisco 
Aurelio Peréz-González1, Ignacio Álvarez-Elcoro1, 
Nelson Federico Garza-Montes-de-Oca1, Rafael 
Colás1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, N.L. México.

Symposium D.7
Materials and advanced 
coatings for harsh 
environMents and cUtting-
edge applications
Jesús González Hernández / CIDESI
Luis Gerardo Trápaga Martínez / CIATEQ
G. Carlos Levi / University of California at Santa Barbara
Juan Manuel Alvarado Orozco / CIDESI
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 ` 10:30 - 11:00 sd.7-O007 Invited talk dIRectIOns 
FOR ReseaRch On dePOsIt-Induced hOt 
cORROsIOn
Brian Gleeson1

1Department of Mechanical Engineering & Materials Science. 
University of Pittsburgh, 636 Benedum Hall, Pittsburgh, PA 15261

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ` 12:45 - 13:15 sd.7-O008 Invited talk BehaVIOR 
OF uncOated and cOated PuRe Fe In Metal 
dustIng cOndItIOns
O. Salas1, A.E. Murillo1, D. Melo-Máximo1, L. Melo-
Máximo1, J. Oseguera1.
1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Estado de México

 ■ 13:15 - 13:30 sd.7-O009 hIgh teMPeRatuRe 
OXIdatIOn BehaVIOuR OF BOROnIZed IncOlOy 
909
M.J.Gaona-Martínez1, N.A. García-Gómez2, J.H. 
Ramírez-Ramírez1, F.A.Pérez-González1, R.Colás1 
and N.F. Garza-Montes-de-Oca1.
1Facultad de Ingeníeria Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 2Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León

 ` 13:30 - 14:00 sd.7-O010 Invited talk eB-PVd 
theRMal BaRRIeR cOatIngs FOR aeRO-
engInes: lIFetIMe and theIR degRadatIOn 
By cMas and VOlcanIc ashes, and 
ReductIOn OF aeROdynaMIc FRIctIOn lOsses 
By the shaRK sKIn eFFect
Uwe Schulz1, Ravisankar Naraparaju1, Peter 
Mechnich1, Juan Munoz-Saldana1

1German Aerospace Center (DLR), Institute of Materials Research, 
Linder Hoehe, 51170 Cologne, Germany

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Alloys and High 
Temperature Coatings

 Å SESSION CHAIR: LUIS GERARDO TRÁPAGA MARTINEZ

 ` 16:00 - 16:30 sd.7-O011 Invited talk an 
IntegRated aPPROach tO the desIgn 

OF adVanced cOatIng systeMs FOR gas 
tuRBIne PROPulsIOn
Carlos G. Levi1,David L. Poerschke1, R. Wesley 
Jackson1 
1University of California, Santa Barbara

 ■ 16:30 - 16:45 sd.7-O012 InVestIgatIOn OF 
RaRe eaRth (Re) tItanates as POtentIal 
enVIROnMental BaRRIeR cOatIng (eBc) 
cOnstItuents FOR MItIgatIOn OF cMas 
attacK
R.I. Webster1, E.J. Opila1

1University of Virginia

 ■ 16:45 - 17:00 sd.7-O013 MIcROstRuctuRal 
and MechanIcal chaRacteRIZatIOn OF cOld 
sPRayed IncOnel 718 cOatIngs
Lorena Ivonne Pérez Andrade1, Juan Muñoz 
Saldaña1, Juan Manuel Alvarado Orozco2

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Libramiento norponiente 2000, Fracc. Real de Juriquilla C.P. 
76230, México, 2Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Av. 
Pie de la Cuesta 702 Desarrollo San Pablo C.P.76125, México

 ■ 17:00 - 17:15 sd.7-O014 theORetIcal MOdel 
FOR dIFFusIOnal ysZ Phase destaBIlIZatIOn
P. A. Piedrahita-Muñoz1, M.X. Cano-Marín1, D.A. 
Olaya-Muñoz1, J. D. Ospina-Correa1, A. Toro1 
1Grupo de Tribología y Superficies, Departamento de materia-
les y minerales,Universidad Nacional de Colombia, Medellín 
Colombia,J.P. Hernández-Ortíz,Grupo de Tribología y Superficies, 
Departamento de materiales y minerales Universidad Nacional 
de Colombia, Medellín Colombia and Institute for molecular en-
gineering, University of Chicago, Chicago IL

 ■ 17:15 - 17:30 sd.7-O015 hOt cORROsIOn 
BehaVIOR OF yttRIa-staBIlIZed ZIRcOnIa 
POWdeRs On PResence OF na2sO4+V2O5 
MOlten salts
Jhonattan De La Roche1, Lina Cardona1, Juan 
Manuel Alvarado2, Alejandro Toro1

1Tribology and Surfaces Group, National University of Colombia, 
Medellín, 2Centro de Ingeniería y Desarrollo industrial- CIDESI

 ` 17:30 - 18:00 sd.7-O016 Invited talk eFFect OF 
ReactIVe eleMents (hf, Zr or y) On B2-nial OR 
ni-al-cr systeMs FOR tBc aPPlIcatIOns
Muñoz-Saldaña1,2, U. Schulz2, L.A. Castillo-Perea1, 
A. Valencia-Ramirez1, A.G. Mora-García1, S. Díaz 
de la Torre2, G. Trápaga-Martínez1
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1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
Unidad Querétaro, apartado postal 1-798, Querétaro, Qro. C.P. 
76001, México. 2Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
Hochtemperatur- und Funktionsschichten, Institut für Werkstoff-
Forschung 3Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 
Azcapotzalco, apartado postal 14-740, D.F. C.P. 02250, Ciudad 
de México D.F.

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sd.7-P001 theRMOcheMIcal BOROnIZIng OF 

IncOlOy 909: WeaR ResIstance PROPeRtIes
M.J. Gaona-Martínez1, N.A. García-Gómez2, 
J.H. Ramírez-Ramírez1, F.A.Pérez-González1, 
R.Colás1, E.A. Gallardo-Hernández3 and N.F. 
Garza-Montes-de-Oca1

1Facultad de Ingeníeria Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, MEXICO, 2Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, MEXICO, 3SEPI 
ESIME, Instituto Politécnico Nacional, MEXICO

 ■ sd.7-P002 ManuFactuRIng OF Metal MatRIX 
nanO-cOMPOsItes (MMnc) enhanced By 
ceRaMIc addItIVes
Martínez Franco1, Ch. Ma2, R. Cuenca Álvarez3, Y. 
Aguilar Díaz4, J. M. Alvarado Orozco1

1Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Av. Playa Pie del 
Cuesta 702, Desarrollo San Pablo 76125, Querétaro MEXICO. 
2Texas A&M University, Department of Engineering Technology 
and Industrial Distribution, 3367 TAMU, USA. 3Instituto Politécnico 
Nacional-CIITEC, Cerrada de Cecati s/n, Santa Catarina 02250 
Ciudad de México, MEXICO. 4Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial, Alianza Sur No. 203. Autopista al Aeropuerto Km. 10 
Apodaca N. L. MEXICO.

 ■ sd.7-P003 InFluence OF heat tReatMent 
On the hIgh teMPeRatuRe OXIdatIOn 
BehaVIOuR Γ-tIal InteRMetallIc allOy In 
dIFFeRent enVIROnMents
O.Valdés-Saucedo1, N.A. García-Gómez2, J.H. 
Ramírez-Ramírez1, F.A. Pérez-González1, R. Colás1 
and N.F. Garza-Montes-de-Oca1

1Facultad de Ingeníeria Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León

 ■ sd.7-P004 deVelOPMent OF tI-Based tPMs 
stRuctuRes WIth PhysIcal and MechanIcal 
PROPeRtIes sIMIlaR tO thOse OF huMan 
BOne
C. I. Alvarado Tovar 1, J. Corona Castuera1, Carlos 
Agustín Poblano Salas1, Juan Manuel Alvarado 
Orozco2, Luis Gerardo Trápaga Martínez1

1CIATEQ, A.C., 2Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial -CDESI

 ■ sd.7-P005 eFFect OF hIgh cOntents MoO3 
On cORdIeRIte ceRaMIcs sInteRIng and 
cRystallIZatIOn 
Manuela Alejandra Zalapa-Garibay 1, Ana 
Arizmendi-Morquecho1 and Simón Yobanny 
Reyes-López1

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,

 ■ sd.7-P006 FIRst PRIncIPles study OF the 
staBIlIty and elastIc PROPeRtIes OF alcrtin
E. Gutiérrez-Valladares1, D.G. Espinosa-Arbeláez1, 
A.M. Garay Tapia2, G.C. Mondragón-Rodríguez1, 
J.M. Alvarado-Orozco1.
1Dirección de Ingeniería de Superficies, Centro de Ingeniería 
y Desarrollo Industrial 2Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados

 ■ sd.7-P007 eFFect OF suPeRallOy 
suBstRates On nIcOcRalyta BOnd cOats 
dePOsIted By hVOF FOR theRMal BaRRIeR 
cOatIng aPPlIcatIOns
A.G. Mora-Garcia1, H. Ruiz-Luna2, J. Muñoz-
Saldaña1,4, U. Glatzel3, U. Schulz4.
1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. 
Unidad Queretaro. Libramiento Norponiente 2000, 76230 
Queretaro, Mexico. 2Conacyt – Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Av. Ramon Lopez Velarde 801, 98000 Zacatecas, 
Mexico. 3Bayreuth University, Institute for Metals and Alloys, 
Ludwig-Thoma-Straße 36b, 95447 Bayreuth, Germany. 4German 
Aerospace Center, Intitute of Materials Research. Linder Höhe, 
51147 Cologne, Germany.

 ■ sd.7-P008 eFFect OF caO dePOsIts On the 
OXIdatIOn KInetIcs OF cocraly aluMIna 
FORMed allOys
J. E. Garcia-Herrera1, J. Muñoz-Saldaña2, G. H. 
Meier3

1Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial- CIDESI, Querétaro 
J. M. Alvarado-Orozco, Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial- CIDESI, Querétaro. 2Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN- CINVESTAV, Querétaro. 3University 
of Pittsburgh, USA
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 ■ sd.7-P009 deVelOPMent and MechanIcal 
eValuatIOn OF ti0.33al0.67n cOatIngs 
dePOsIted By hiPIMs
J.E Vega Rdz. 1, F. Pérez1, I. Álvarez1, R. Colás1, J.M. 
Alvarado2, D.G. Espinosa2, J.G. Hernández2, G.C. 
Mondragón2, N.F Garza1

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial “CIDESI”

 ■ sd.7-P010 synthesIs and PROcessIng 
OF gadOlInIuM ZIRcOnate (gd2Zr2O7) FOR 
theRMal BaRRIeR cOatIngs aPPlIcatIOns
C.Y. Guijosa-García1, M. A. Rivera-Gil1, L.G. 
Trapaga-Martinez2, J. Muñoz-Saldaña1.
1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad 
Querétaro, México. 2Centro de Tecnología Avanzada, México.

 ■ sd.7-P011 sIMulatIOn OF the 
MIcROstRuctuRal eVOlutIOn OF g In the 
ni-al systeM
M. M. Cueto-Rodríguez1, E. O. Avila-Davila1, V. 
M. Lopez-Hirata2, O. Soriano-Vargas2, I. Ramírez-
Vargas1, L. G. Trapaga-Martinez3 and J.M. 
Alvarado-Orozco4

1Instituto Tecnológico de Pachuca (DEPI)

 ■ sd.7-P012 OXIdatIOn KInetIcs and 
tRIBOOXIdatIOn BehaVIOR OF IncOnel 718 
suPeRallOy ManuFactuRed By dIRect 
Metal laseR sInteRIng
G.V. De Leon-Nope1, D. G. Espinosa-Arbelaez2, 
J. Muñoz-Saldaña1, J. Corona3, L.G. Trápaga-
Martínez3, J.M. Alvarado- Orozco2

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Querétaro, México. 2Ingeniería de Superficies, Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial, Querétaro, México. 3Centro de 
Tecnología Avanzada, México.

 ■ sd.7-P013 dePendence OF the 
MIcROstRuctuRe and Phase 
tRansFORMatIOns OF nIcKel Based 
suPeRallOy POWdeRs WIth cOntROlled 
agIng and OXIdatIOn
L.A. Cáceres-Díaz1, G.V. Leon-Nope2, D. G. 
Espinosa-Arbelaez1, J.M. Alvarado-Orozco1, L.G. 
Trápaga-Martínez3, J. Gonzalez-Hernández1

1Centro de Ingeniería Avanzada y Desarrollo Industrial, CIDESI-
Querétaro, Av. Pie de la Cuesta No. 702, 76125 Santiago de 
Querétaro, Mexico. 2Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN, CINVESTAV-Querétaro, Libramiento 

Norponiente 2000, Real de Juriquilla, 76230 Querétaro, Mexico; 
3Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ A.C.-San Agustín del 
Retablo 150, Constituyentes Fovissste, 76150 Querétaro, Mexico.

 ■ sd.7-P014 MIcROstRuctuRal eValuatIOn 
OF dOuBle-dIP galVanIZed cOatIngs On 
caRBOn steel
Y. Rico1, E.J. Carrasquero2

1Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José 
de Sucre” UNEXPO, Vicerrectorado Barquisimeto, Departamento 
de Ingeniería Metalúrgica. Venezuela. 2Grupo de Investigación 
en Caracterización, Procesamiento y Protección de Materiales. 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Estatal de 
Milagro, Milagro, Ecuador.

 ■ sd.7-P015 PlasMa enhanced cVd OF 
MultIcOMPOnent FunctIOnal cOatIngs 
OVeR M2 steels: an adhesIOn study In the 
systeM a-c:h/nItRIdIng.
A. Moreno-Barcenas1, J.M Alvarado-Orozco2, G.C. 
Mondragón-Rodríguez2, J. González-Hernández2, A. 
García-García1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C, CIMAV-
Unidad Monterrey, AV. Alianza Norte 202, Apodaca, N.L, México, 
C.P. 66628. 2Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI-
Unidad Querétaro, Av. Pie de la Cuesta 702, Desarrollo San Pablo, 
Querétaro, QRO, México, C.P. 76125.

 ■ sd.7-P016 PlasMa assIsted nItRIdIng 
OF tOOl steels: MIcROstRuctuRal and 

-MecanIcal eValuatIOn.
V.M. Hurtado-Pájaro1, A. García-García2, A.E. 
Gómez-Ovalle1, G.C. Mondragón-Rodríguez1, J. 
González-Hernández1, J.M Alvarado-Orozco1.
1Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI-Unidad 
Querétaro, Av. Pie de la Cuesta 702, Desarrollo San Pablo, 
Querétaro, QRO, México, C.P. 76125. 2Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados S.C, CIMAV-Unidad Monterrey, AV. Alianza 
Norte 202, Apodaca, N.L, México, C.P. 66628.

 ■ sd.7-P017 InFluence OF the PROcessIng 
PaRaMeteRs On the MIcROstRuctuRe 
and MIcROhaRdness OF MaRagIng steel 
FaBRIcated By addItIVe ManuFactuRIng
Christian Felix1, J.A. Villada1, L.A. Cáceres-Díaz1, 
D.G. Espinoza-Arbelaez1, A. Bejarano-Rincón1, 
R. F. Jacobus2, J. Gonzalez-Hernández1, J.M. 
Alvarado-Orozco1

1Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI-Querétaro, 
Av. Pie de la Cuesta No. 702, 76125 Santiago de Querétaro, 
México. 2. Industrias VIWA, S.A. de C.V., Camino a las cañadas 
#900-6C, colonia Bosques de San Isidro, Guadalajara, México.
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 ■ sd.7-P018 eFFect OF the PROcess 
PaRaMeteRs On the MIcROstRuctuRe 
and MechanIcal PROPeRtIes OF In718 
ManuFactuRed By dIRect Metal laseR 
sInteRIng
G.V. De Leon-Nope1, D. G. Espinosa-Arbelaez2, J. 
Muñoz-Saldaña1, L.G. Trápaga-Martínez3, J.M. 
Alvarado- Orozco2

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Querétaro, México. 2Ingenieria de Superficies, Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial, Querétaro, México. 3Centro de 
Tecnología Avanzada, México.

 ■ sd.7-P019 PhOtOcatalytIc actIVIty In cPs 
Plus suntest OF tiO2 thIn FIlMs dOPed WIth 
ceO2.
E. Salaya-Gerónimo1, T. A. Tinoco-pérez1, J. C. 
Arevalo-Pérez1, A. Carbajal-Domínguez 1, J. G. 
Torres-Torres1,M. T. Gamboa-Rodríguez2

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de 
Ciencias Básicas, Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología 
Aplicada de Tabasco (CICTAT), Laboratorio de Nanoestructuras 
Catalíticas, Km.1 carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 
86690, Cunduacán (Tabasco), México. 2Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas. 
Carretera Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5 S/N, Entronque a 
Bosques de Saloya. CP. 86150 Tel. (993) 3581500 Ext. 6400, 
3581579 o 354 43 08 Villahermosa, Tabasco, México.

ROOM: tIKal JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Tribology and Hard 
Coatings

 Å SESSION CHAIR: JESUS GONZALEZ HERNANDEZ

 ` 08:30 - 09:00 sd.7-O017 Invited talk hIgh-
entROPy nItRIde cOatIngs: allOy tRends 
and Phase staBIlIty FROM FIRst PRIncIPles
R. Arróyave1

1RDMD 218, College Station, TX 77843-3003. Department of 
Marterials Science and Engineering, Texas A&M University

 ■ 09:00 - 09:15 sd.7-O018 analysIs OF the 
InteRFacIal BehaVIOR OF the tiXn and 
crXn (X:al) systeMs By the FInIte eleMent 

MethOd InVOlVIng ResIdual stResses and 
FRactuRe tOughness
A.E. Gómez Ovalle1, G.C. Mondragón Rodríguez1, 
M. Torres Arellano1, D. G. Espinosa Arbeláez1, I. 
Marquez Jurado 1,J. Muñoz Saldaña2, J. González 
Hernández1, J.M. Alvarado Orozco1.
1Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial-CIDESI, 2Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados-CINVESTAV

 ■ 09:15 - 09:30 sd.7-O019 On the OXIdatIOn 
BehaVIOR OF cathOdIc aRc PVd dePOsIted 
ti0.45al0.55n cOatIngs
G.C. Mondragón-Rodríguez1, I. Márquez-Jurado1, 
B.C. Lora Reséndiz1, D.E. German Arbeláez1, J. 
González Hernández1, J.M. Alvarado-Orozco1.
1Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Av. Playa 
Pie de la Cuesta No. 702, Col. Desarrollo San Pablo, Querétaro, 
Qro. C. P. 76130.

 ` 09:30 - 10:00 sd.7-O020 Invited talk adaPtIVe 
tRIBOlOgIcal cOatIngs FOR haRsh 
enVIROnMents: OPPORtunItIes WIth 
nanOscale engIneeRed MateRIals
Andrey A. Voevodin1

1Department of Materials Science and Engineering,

 ■ 10:00 - 10:15 sd.7-O021 delta Phase eFFect 
On the WeaR BehaVIOuR OF a nIcKel-Based 
suPeRallOy undeR dRy slIdIng cOndItIOns
Francisco A. Pérez-González1, J.H. Ramirez-
Ramirez1, J.O. Zapata-Hernandez1, Nelson F. Garza-
Montes de Oca1, Rafael Colás1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León

 ■ 10:15 - 10:30 sd.7-O022 chaRacteRIZatIOn OF 
an OXygen dIFFusIOn haRdened ZIRcOnIuM 
allOy FOR tRIBOlOgIcal aPPlIcatIOns In 
cORROsIVe enVIROnMents
M. Mosbacher1, M. Reif2, M. Galetz3, U. Glatzel1
1Metals and Alloys, University Bayreuth, Ludwig-Thoma-Str. 
36b, 95447 Bayreuth, Germany. 2OECHSLER AG, Matthias-
Oechsler-Straße 9, 91522 Ansbach, Germany. 3DECHEMA-
Forschungsinstitut, Theodor-Heuss-Allee 25, 60486, Frankfurt 
am Main, Germany

 ■ 10:30 - 10:45 sd.7-O023 heat tReatMent 
eFFect On tRIBOlOgIcal PROPeRtIes OF nI-B 
electROless cOatIng FORMed On caRBOn 
steel tO IMPROVe WeaR ResIstance
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Sandra Milena Arias Torres1, Maryory Astrid 
Gómez Botero1, Esteban Correa2, Juan G. Castaño1

1Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales 
CIDEMAT, Universidad de Antioquia, Carrera 53 # 61-30, 
Medellín, Colombia. 2Grupo de Investigación Materiales con 
Impacto-MAT&MPAC, Universidad de Medellín, Carrera 87 N° 
30-65, Medellín-Colombia.

 ■ 10:45 - 11:00 sd.7-O024 dePendence 
On PRecuRsOR gas On the a-c:h FIlM 
PROPeRtIes dePOsIted On a tRench taRget
Y. Hirata 1, k. kitamura 2, S. Sasaki 1 and J. Choi 2
16-3-1 Niijyuku, Katsushika-ku, Tokyo, 125-8585, Japan. 27-3-1 
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ` 12:45 - 13:15 sd.7-O025 Invited talk 
tRIBOlOgIcal MeasuReMents In VacuuM, 
aRgOn and at atMOsPheRIc PRessuRe OF 
410 staInless steel WIth, and WIthOut, 
nBn, nBsIn, tasIn cOatIngs PRePaRed By 
MagnetROn sPutteRIng
Ernesto García1, Stephen Muhl2, Sandra Rodil2, 
Enrique Camps3, Giovanni Ramirez4

1Departamento de Ingeniería de Proyectos, CUCEI, Universidad 
de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán 1421, 
Olímpica, Guadalajara, Jalisco C.P. 44430, México. 2Instituto 
de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, CDMX, México. 3Departamento de Física, 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, CDMX, México. 
4Tribology Section, Energy Systems Division, Argonne National 
Laboratory, Argonne, IL, USA.

 ■ 13:15 - 13:30 sd.7-O026 an atteMPt tO dePOsIt 
nI nanOstRuctuRed gRaPhene On 304 
staInless steels
Lourdes Santiago Bautista1, H. M. Hdz-García1, R. 
Muñoz-Arroyo1, M. Alvarez-Vera1, J. L. Acevedo-
Dávila1, Eréndira Gamon Espinoza2

1Corporación Mexicana de Investigación en Materiales SA de CV, 
Desarrollo Humano, Ciencia y Tecnología No. 790, Fracc. Saltillo 
400; Saltillo, Coahuila, C.P. 25290, México. 2Cinvestav IPN Unidad 

Saltillo, Av. Industria Metalúrgica No. 1062, Parque Industrial 
Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, Coah, CP 25900, México

 ■ 13:30 - 13:45 sd.7-O027 the eFFect OF 
cOntROlled theRMal eXPOsuRes On the 
tRIBO-OXIdatIOn BehaVIOR OF (ti(1-x)alx)n and 
(cr(1-x)alx)n cOatIngs dePOsIted By cathOdIc 
aRc
Marquez Jurado1, S. Muhl2, E. Gómez-Ovalle1, J. 
González-Hernández1, G. C. Mondragón-Rodríguez1, 
J. M. Alvarado-Orozco1

1Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Av. Playa 
Pie de la Cuesta No. 702, Col. Desarrollo San Pablo, Querétaro, 
Qro. C. P. 76130. 2Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México (IIM-UNAM), Av. 
Universidad No. 3000, Col. Universidad Nacional Autónoma de 
México, C. U., Del. Coyoacán, Ciudad de México, C. P. 04510

 ■ 13:45 - 14:00 sd.7-O028 eFFect OF tantaluM 
addItIOn On tRIBO-MechanIcal PROPeRtIes 
OF tItanIuM cOatIngs dePOsIted By 
cOnFOcal dual MagnetROn cO-sPutteRIng 
A. Bahrami1,J. Pérez Alvarez1,R.Mirabal-Rojas1,S.E. 
Rodil1,A. Valencia-Velazco1,A. Ruiz-Ramirez 1,O. 
Depablos-Rivera1 

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 04510 D.F., 
México,1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ciudad Universitaria, 04510 D.F., México.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 

sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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ROOM: chIchen ItZa II JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Microscopy and 
Nanomaterials I

 Å SESSION CHAIR: HECTOR CALDERON/DAVID BELL

 ` 08:00 - 08:30 se.2-O001 Invited talk 
cORRelatIOn OF the PhysIcal PROPeRtIes 
and cheMIcal PhenOMena In FeRROelectRIc 
MateRIals thROugh MultIMOdal cheMIcal 
and FunctIOnal IMagIng
Anton V. Ievlev1,2, Petro Maksymovych1,2, Sergei V. 
kalinin1,2 and Olga S. Ovchinnikova1,2

1The Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge 
National Laboratory, 1 Bethel Valley Rd., Oak Ridge, TN 37831. 
nstitute for Functional Imaging of Materials, Oak Ridge National 
Laboratory, 1 Bethel Valley Rd., Oak Ridge, TN 37831

 ■ 08:30 - 08:45 se.2-O002 deVelOPMent and 
IntegRatIOn OF a unIVeRsal sPM head: 
desIgn cRIteRIa and challenges
M.D. Green1, B.Guenther1, A.Feltz1, A.Bettac1

1SIGMA Surface Science GmbH, 65232 Taunusstein, Germany

 ` 08:45 - 09:15 se.2-O003 Invited talk nanOscale 
cOntROl and chaRacteRIZatIOn OF tWO-
dIMensIOnal heteROstRuctuRe InteRFaces
Mark C. Hersam1, 

1Department of Materials Science and Engineering, Northwestern 
University

 ■ 09:15 - 09:30 se.2-O004 Recent adVances 
In aFM Based nanOscale InFRaRed 
sPectROscOPy
E Dillon1, k kjoller1,C Prater1,Q Hu1,A Roy1

1Anasys Instruments

 ` 09:30 - 10:00 se.2-O005 Invited talk atOMIc 
ResOlutIOn IMagIng OF RadIatIOn sensItIVe 
catalysts and cOMPOsItes.
C. kisielowski1, P. Specht2, S. Helveg3

1Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory, 
1 Cyclotron Road, Berkeley, CA 94720, USA. 2Department of 
Material Science & Engineering, University of California-Berkeley, 
Berkeley, CA 94720, USA. 3 Haldor Topsoe A/S, Haldor Topsøes 
Allé 1, DK-2800, Kgs. Lyngby, Denmark

 ` 10:00 - 10:30 se.2-O006 Invited talk dynaMIc 
IMagIng suRFace atOMIc stRuctuRes OF 
catalytIc ceO2 nanOPaRtIcles
Jianguo Wen1, Lifen Wang1, Huaping Sheng1, Dean 
J. Miller1

1Center for Nanoscale Materials, Argonne National Laboratory, 
Argonne, IL, USA

 ` 10:30 - 11:00 se.2-O007 Invited talk hIghly 
accuRate In-sItu seM MIcRO-MechanIcal 
testIng: a geneRal tIMe-IntegRated dIc 
FRaMeWORK FOR elIMInatIng seM aRtIFacts

Symposium E.2
Microscopy of Materials and 
nanoMaterials
Hector A. Calderon / Instituto Politécnico Nacional
David Bell / Harvard University
Natasha Erdman / JEOL USA Inc
Christian Kisielowski / Lawrence Berkeley National Laboratory
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J.P.M. Hoefnagels1, S. Maraghechi1, R.H.J. 
Peerlings1, M.G.D Geers1

1Dept. of Mechanical Engineering, Eindhoven University of 
Technology, the Netherlands

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk

Session: Microscopy and 
Nanomaterials 2

 Å SESSION CHAIR: CHRISTIAN KISIELOWSKI

 ` 12:30 - 13:00 se.2-O008 Invited talk 
atOMIc scale chaRacteRIsatIOn OF 
theRMOelectRIc OXIdes usIng hIgh sPatIal 
and eneRgy ResOlutIOn steM-eels
Quentin M. Ramasse1, Demie M. kepaptsoglou1, 
Feridoon Azough2, Jakub D. Baran3, Marco 
Molinari3, Stephen C. Parker3, Teruyasu 
Mizoguchi4 and Rober Freer2

1SuperSTEM Laboratory, Daresbury United Kingdom, 2School 
of Materials, University of Manchester, United Kingdom; 
3Department of Chemistry, University of Bath, United Kingdom; 
4Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Japan.

 ` 13:00 - 13:30 se.2-O009 Invited talk study OF 
stRuctuRal dIstORtIOns In IndIVIdual 
seMIcOnductOR nanOWIRes By sPatIally 
ResOlVed PRecessIOn electROn 
dIFFRactIOn (sPed)
D. Ugarte1,2, L.H.G. Tizei3, M.A. Cotta1, C. Ducati2, 
P.A. Midgley2, A.S. Eggeman2

1Inst. de Física “Gleb Wataghin”, Univ. Estadual de Campinas-
UNICAMP 2Dept. of Materials Science and Metallurgy, Univ. of 
Cambridge, 3Lab. de Physique des Solides, CNRS UMR8502, 
Univ. Paris Sud, 91405 Orsay, France.

 ` 13:30 - 14:00 se.2-O010 Invited talk adVances 
In teM/steM haRdWaRe and sOFtWaRe FOR 
the chaRacteRIZatIOn OF nanOMateRIals
kevin Mcilwrath1, Natasha Erdman1

1JEOL USA Inc., 11 Dearborn Rd, Peabody, MA. kmcilwrath@jeol.
com

 ■ 14:00 - 14:15 se.2-O011 hRteM 
chaRacteRIZatIOn OF WateR sPlIttIng 
catalysts
F.C. Robles-Hernandez1,2, M. Singh1, O. I. Perez 
Ordoñez1,3, J. A. Bao4,5, F. Qin5

1Department of Mechanical Engineering Technology, University 
of Houston, Houston, TX 77204-4020, USA. 2Center for Advanced 
Materials, University of Houston, Houston, TX 77204-4020, 
USA. 3Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV, 
Miguel de Cervantes 120, Chihuahua, Chih. 31109, México. 
4Department of Electrical and Computer Engineering University 
of Houston, Houston, Texas 77204, USA. 5Materials Science and 
Engineering Program, University of Houston, Houston, Texas 
77204, USA

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Microscopy and 
Nanomaterials 3

 Å SESSION CHAIR: NATASHA ERDMAN

 ` 16:00 - 16:30 se.2-O012 Invited talk X-Ray 
eMIssIOn geneRatIOn cOnstant OF caRBOn 
MeasuRed By hIghly sensItIVe eds systeM 
usIng MOnO-layeR gRaPhene.
Y. Jimbo1,T. Sasaki1, H. Sawada1,E. Okunishi1, Y. 
kondo1

1JEOL Ltd.

 ` 16:30 - 17:00 se.2-O013 Invited talk aPPly OF 
the electROn MIcROscOPy technIQues 
In the chaRacteRIZatIOn OF VegetaBle 
systeMs (sOlanuM lycOPeRsIcuM)
Nicolás-Álvarez, D. E.1, Chanona-Pérez, J. J.1, 
Perea-Flores, M. J. 2 y Andraca-Adame, J. A.2

1Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 
Nacional, Wilfrido Massieu s/n. UPALM, Gustavo A. Madero, 
07738 México, CDMX, 2Centro de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional, Wilfrido 
Massieu s/n. UPALM, Gustavo A. Madero, 07738 México, CDMX.

 ■ 17:00 - 17:15 se.2-O014 stRuctuRal analysIs 
OF ceRaMIc OXIdes usIng dualBeaM
R. Villaurrutia1

1FEI Technology, Mexico, 2Facultad de Fisica/IMRE.

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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 ■ se.2-P001 dOMaIn stRuctuRe and sWItchIng 
BehaVIOR OF lead-FRee Bnt Based 
PIeZOelectRIc thIn FIlMs 
Jinyan Zhao1,Wei Ren1, Lingyan Wang1,Gang Niu1, 
Nan Zhang1, Ming Liu1, Zuo-Guang Ye1,2, and Peng 
Shi 1
1Electronic Materials Research Laboratory, Key Laboratory of 
the Ministry of Education & International Center for Dielectric 
Research, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China, 
2Department of Chemistry and 4D LABS, Simon Fraser University, 
Burnaby, British ColumbiaV5A 1S6, Canada

 ■ se.2-P002 InVestIgatIOn OF tIP-suRFace 
cheMIcal InteRactIOns In atOMIc FORce 
MIcROscOPy usIng cOMBIned aFM/tOF-sIMs 
PlatFORM
Anton V. Ievlev1,2, Chance Brown1,2, Petro 
Maksymovych1,2, Sergei V. kalinin1,2 and Olga S. 
Ovchinnikova1,2

1The Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge 
National Laboratory, 1 Bethel Valley Rd., Oak Ridge, TN 37831. 
2Institute for Functional Imaging of Materials, Oak Ridge National 
Laboratory, 1 Bethel Valley Rd., Oak Ridge, TN 37831

 ■ se.2-P003 synthesIs OF ZeOlItes na-P and 
eValuatIOn OF the catalytIc actIVIty In the 
tetRahydROQuInOlInes synthesIs By IMIne 
dIels-aldeR ReactIOn
José A. Henao1, Jefersson A. López1, Jose H. 
Quintana1, Robert A. Toro1, Arnold R. Romero 
Bohórquez2

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela 
de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, Bucaramanga, Colombia. 2Grupo de Investigación de 
Compuestos Orgánicos de Interés Medicinal (CODEIM), Parque 
Tecnológico Guatiguará, Universidad Industrial de Santander, 
Piedecuesta, Colombia.

 ■ se.2-P004 hRteM OBseRVatIOn OF sIlIcOn 
QuantuM dOts eMBedded In a sIlIcOn 
nItRIde thIn FIlM: a Fully Manual saMPle 
PRePaRatIOn MethOd
I. R. Cisneros-Contreras1, M. P. Aguilar-Del-Valle1, 
A. Rodríguez-Gómez1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
A:P. 20-364, Coyoacán 01000, Ciudad de México, México

 ■ se.2-P005 eels analysIs OF nIOBIuM 
caRBO-nItRIde nanO-PRecIPItates In a 
MIcROallOyed steel (hsla)

Juana E. Mancilla Tolama1, Mauricio kanagusico 
Barrera1, Carlos A. Hernández Carreón1, José M. 
Cabrera Marrero2

1ESIME-U Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional, MÉXICO. 
2Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, ESPAÑA.

 ■ se.2-P006 MesOPOROus POx/al/sBa-15 sOlId 
acId catalysts FOR cheMIcals PROductIOn 
VIa cellulOse PyROlysIs
J. A. Santander.1, M. Alvarez1,M. A. Volpe2

1INQUISUR (UNS-CONICET), Av. Alem 1253, Bahía Blanca (8000), 
Argentina. INQUISUR (UNS-CONICET), Av. Alem 1253, Bahía 
Blanca (8000), Argentina. 2PLAPIQUI (CONICET-UNS), Florida 
7500, Bahía Blanca (8000), Argentina.

 ■  se.2-P007 POlaRIZatIOn PROPeRtIes OF the 
cutIcle OF the scaRaB Beetle c. MutaBIlIs 
IlluMInated WIth cOnVentIOnal and 
uncOnVentIOnal POlaRIZatIOn states By 
MIcROPOlaRIMetRy
Eloy Guadalupe Muñoz-Pineda1, Guadalupe López-
Morales1, Rafael Espinosa-Luna1

1GIPYS Laboratory, Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., 
Loma del Bosque 115, Col. Lomas del Campestre, C. P. 37150, 
León, Guanajuato, México

 ■ se.2-P008 analysIs OF nanOPaRtIcles 
WIth seM MIcROscOPy FROM laseR shOcK 
PROcessIng (lsP) On Metal allOys
Angel Estrada López1. Roman Angel Rosas 
Meza1. Armando Pérez Centeno1. José Guadalupe 
Quiñones Galván1. Gilberto Gómez Rosas1

1Universidad de Guadalajara

 ■ se.2-P009 chaRacteRIZatIOn OF tiO2/
niO heteROstRuctuRes synthesIZed 
By aluMIna teMPlate-assIsted 
electROdePOsItIOn FOR aRtIFIcIal 
PhOtOsynthesIs aPPlIcatIOn.
Juan E. Neri Cruz 1, Óscar E. Cigarroa Mayorga1, 
Héctor A. Calderón1.
1Departmento de Física, Instituto Politécnico Nacional-ESFM, 
CDMX, México.

 ■ se.2-P010 eXPeRIMental and 
cOMPutatIOnal study OF PhysIcO-cheMIcal 
PROPeRtIes OF cOncRete eXPOsed tO hIgh 
teMPeRatuRes, MethOdOlOgy OF the 
eValuatIOn OF sInIsteRs
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M. Espitia1, A. Benavides1, N. Rodríguez1, R. 
Peraza1, A. Nemocón1, A. Muñoz.1

1Corporación Universitaria Minuto de Dios, 11001

 ■ se.2-P011 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF heteROstRuctuRe (ZnO nanOWIRes - 
co3O4 nanOPaRtIcles) FOR sOlaR eneRgy 
geneRatIOn By aRtIFIcIal PhOtOsynthesIs 
Oscar E. Cigarroa-Mayorga1, Juan E. Neri-Cruz1, 
Hector A. Calderon1
1Departmento de Física, Instituto Politecnico Nacional-ESFM, 
CDMX, Mexico. 

 ■  se.2-P012 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ZnO nanOWIRes aRRay FOR aRtIFIcIal 
PhOtOsynthesIs aPPlIcatIOn 
Oscar E. Cigarroa-Mayorga1, Juan E. Neri-Cruz1, 
Hector A. Calderon1

1Departmento de Física, Instituto Politécnico Nacional-ESFM, 
CDMX, Mexico.

 ■ se.2-P013 chaRacteRIZatIOn OF sOMe RaRe 
eaRth (eu, ce) dOPed cadMIuM sulPhIde 
nanOFIlMs OBtaIned By cheMIcal Bath 
dePOsItIOn
I. Contreras-Rascón1, J. Díaz-Reyes2, M. Galván-
Arellano3, J. Martínez–Juárez4

1División de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física, 
Universidad de Sonora, Col. Centro. Hermosillo, Sonora. 83000. 
México. 2Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, 
Instituto Politécnico Nacional, Ex-Hacienda de San Juan Molino, 
Km. 1.5. Tepetitla, Tlaxcala. 90700. México. 3Depto. de Ingeniería 
Eléctrica, SEES, CINVESTAV-IPN, Apartado Postal 14-740. México 
City. 07000. México. 4Centro de Investigación en Dispositivos 
Semiconductores, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Ciudad Universitaria, 14 Sur y Av. San Claudio Edif. 103C, Col. 
San Manuel, Puebla, Puebla. 72570. México.

 ■ se.2-P014 OPtIcal and stRuctuRal 
chaRacteRIZatIOn OF gaas FIlMs 
OBtaIned By csVt In dIFFeRent gaseOus 
enVIROnMents.
G. García1, R. F. Balderas1, J. J. Cruz1, T. Díaz1, F. G. 
Nieto1, E. Rosendo1, R. Galeazzi1, A. Coyopol1, C. 
Morales1, R. Romano1, A. Luna1. 
1CIDS-ICUAP, BUAP, Ciudad Universitaria, Ed. 103 D, Col. San 
Manuel, C.P. 72570, Puebla, México. FCQ, BUAP, Ciudad 
Universitaria, Ed. FCQ1, Col. San Manuel, C.P. 72570, Puebla, 
México.

 ■ se.2-P015 stRuctuRal and OPtIcal 
chaRacteRIZatIOn OF FunctIOnalIZed 
caRBOn nanOtuBes WIth ni and ag
Vicente Garibay Febles 2, Lucila Cruz Castro a, 
Mario A. Romero Romo 1, Lucia Díaz Barriga Arceo 

3 and Esther Torres Santillan 3 

1Posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales, UAM 
Azcapotzalco, Avenida San Pablo 180, Azcapotzalco, Reynosa 
Tamaulipas, 02200 Ciudad de México, D.F. 2Instituto Mexicano 
de Petróleo (IMP), Eje Central Lázaro Cárdenas 152, San Bartolo 
Atepehuacan, Gustavo A. Madero, 07730 Ciudad de México, D.F. 
3ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional (IPN), UPALAM, Ciudad de 
México, D.F.

 ■ se.2-P016 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF g-c3n4 FROM uRea and tIOuRea WIth ag 
and cu IOns By theRMal tReatMent.
Jeane Vargas Rivera1, Saúl Daniel Cruz Lemus1, 
Miguel Ángel Gracia Pinilla1, Andrés de Luna 
Bugallo2, Jorge Luis Menchaca Arredondo1

1Centro de Investigación en Ciencias Físico Matemáticas (CICFIM), 
Facultad de Ciencias Físico-matemáticas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 2CINVESTAV Unidad Querétaro

 ■ se.2-P017 dePOsItIOn and chaRcteRIZatIOn 
OF ZnO thIn FIlMs By sPIn cOatIng MethOd 
FOR aPlIcatIOns In BIOsensIng
R. A. Salinas1. J. Morales Chavez1 A.Orduña-
Diaz1 O.Zaca-Moran1 G. Muñoz Hernández1 
M.Domínguez. Jimenez2. P. Zaca. Moran3

1Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, del Instituto 
Politécnico Nacional (CIBA-IPN), Tlaxcala 72197, México. 2Centro 
de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores, Instituto de 
Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Puebla 72570, México. 3Departamento de fisicoquímica de 
Materiales del ICUAP, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Puebla 72050, México

 ■ se.2-P018 gROWth and chaRacteRIZatIOn OF 
thIn FIlM tise2

M. Precner1, 2, T. Polakovic1, 2, M. Bowen1, J.L. 
Curtis1, S.T. Ciocys1, J. Rayer1, E. D. Gupta1, E. 
Dobrocka2, D.L. Lioi1, and G. karapetrov1.
1Department of Physics, Drexel University, 3141 Chestnut Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19104, USA, 2Institute of Electrical 
Engineering, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 9, 841 
04 Bratislava, Slovakia
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 ■  se.2-P019 study OF cOntROlled Release 
Peg: PVP systeM at dIFFeRent Mass RatIOs 
By steM
C.A Soto-Robles1, C.M. Gómez-Gutiérrez1, O. Cota-
Leyva1, A.R. Vilchis-Nestor2, A. Castro-Beltrán3, O. 
Olivas4, P.A. Luque1

1Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño-Universidad 
Autónoma de Baja California-, C.P. 22860, Ensenada, B.C., 
México. 2Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable, UAEM-UNAM, Toluca, México. 3Facultad de 
Ingeniería Mochis, UAS, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa, México. 
4Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM, CP. 22860, 
Ensenada, B.C. México

 ■ se.2-P020 In-sItu heatIng tRansMIssIOn 
electROn MIcROscOPy analysIs 
OF MultIlayeR Mos2 OBtaIned VIa 
hydROtheRMal synthesIs.
J.M. Rivera Garnica1, M.G. Rojas-Torres2, R. 
Huirache-Acuña1, R. Mendoza-Cruz3, L. Bazán-
Díaz3, J.J. Velázquez-Salazar3, M. Miki-Yoshida4, 
M.J. Yacamán3

1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, 58060, Morelia, Mich. Méx. manu.rive-
ra.mr@gmail.com, 2Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro, 
Puruándiro, Carretera Puruándiro Galeana Km 4.3, 58532 
Puruándiro, Mich., Méx., 3Department of Physics & Astronomy, 
University of Texas at San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, 
TX 78249, United States, 4Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, Avenida Miguel de Cervantes Saavedra 120, 
Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua, Chi., Méx.

 ■ se.2-P021 eFFect OF the cOntent OF Wasted 
FIBeRs On the MechanIcal PROPeRtIes OF a 
cOMPOsIte MateRIal
García de Alva Magos1, L. García Serrano1, B. 
Camacho Díaz1, J. A. Carmona-García1, Jessica 
Molina Maturano1.
1Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del IPN

 ■ se.2-P022 tiO2 and ZrO2 as 
PhOtOtRansFORMeRs WIth POtentIal In 
aRtIFIcIal PhOtOsynthesIs
D. Levi Quiroz-Aguilera1, Héctor A. Calderón1,2, J. A. 
Carmona-García3,4, M. García de Alva Magos5, L. A. 
García Serrano1,4.
1Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-Instituto Politécnico 
Nacional, Doctorado en Nanociencias y Micro-Nanotecnologías, 
Prolongación De Carpio y Plan De Ayala S/N, Casco De Santo 
Tomáas, C.P. 11340, México, D.F., México; 2Departamento 

de Física ESFM-Instituto Politécnico Nacional, UPALM-
Ed. 9, D.F.Mexico, Mexico; 3Московский Государственный 
Институт (Университет) Международных Отношений, 
Prospekt Vernadskogo, 76, Moskva, Rusia, 119454; 4Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, cal-
le 30 de junio de 1520 s/n, Barrio la Laguna Ticomán, Gustavo 
A. Madero, Ciudad de México, México, 07340; 5Centro de 
Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico 
Nacional, Carretera Yautepec-Jojutla Km 6, calle CEPROBI N.8 
del Instituto Politécnico Nacional, Col. San Isidro, Yautepec, 
Apartado Postal 24, Morelos, México, 62731.

 ■ se.2-P023 analytIcal study OF MagnetIc 
POROus glass
Yu. kudriavstev1, M. Avendano-Ibarra1, I. 
Anfimova2, O. Pshenko2, T. Antropova2

1Departamento Ingeniería Eléctrica –SEES, CINVESTAV-IPN, 
México. 2Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry, Russian 
Academy of Science, Saint-Petersburg, Russia

ROOM: chIchen ItZa II JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Microscopy and 
Nanomaterials 4

 Å SESSION CHAIR: NATASHA ERDMAN/CHRISTIAN 
KISIELOWSKI

 ■ 08:00 - 08:15 se.2-O015 ni-Pt nanOPaRtIcles 
as PROMIssORy catalysts tOWaRds OXygen 
ReductIOn ReactIOn By ac-steM
D. Bahena-Uribe1, J.L. Reyes-Rodríguez2, O. 
Solorza-Feria2

1Laboratorio Avanzado de Nanoscopía Electrónica (LANE), 
CINVESTAV. Ciudad de México. 2Departamento de Química, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. 
CINVESTAV, Av. I.P.N. 2508, Col. Zacatenco, Delegación Gustavo A. 
Madero, A. Postal 14-740, C.P. 07360, Ciudad de México, México.

 ■ 08:15 - 08:30 se.2-O016 PhOtOtheRMal 
OFF-ResOnance taPPIng atOMIc FORce 
MIcROscOPy FOR hIgh sPeed IMagIng OF 
PROteIn-PROteIn dynaMIcs
AP Nievergelt1, N Banterle2, MTM Hannebelle1, S 
Andany1 and Georg E Fantner1

1Laboratory for Bio- and Nano-Instrumentation, Institute of 
Bioengineering, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 
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2Gönczy Lab, Swiss Institute for Experimental Cancer Research, 
School of Life Sciences, EPFL, Switzerland

 ■  08:30 - 08:45 se.2-O017 BacteRIal sIngle 
cell adhesIOn and BIOFIlM FORMatIOn: 
adVanced MIcROscOPy InVestIgatIOn
R.Janissen1,2, P.Sahoo1, D.Murillo1, M.P.Monteiro1, 
A.Cavalli3, J.H.Clerici1, H.F.de Carvalho4, C.L. Cesar1, 
A.A. de Souza5, E.P.A.M.Bakkers3 and M.A.Cotta1

1Institute of Physics ‘Gleb Wataghin’, University of Campinas, 
13083-859, Campinas, São Paulo, Brazil. 2Kavli Institute of 
Nanoscience, Delft University of Technology, 2628 CJ Delft, The 
Netherlands. 3Applied Physics Department, Eindhoven University 
of Technology, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands. 4Structural 
and Functional Biology Department, Institute of Biology, 
University of Campinas, 13083-865, Campinas, São Paulo, Brazil. 
5Citrus Center APTA ‘Sylvio Moreira’, Agronomic Institute of 
Campinas, 13490-970, Cordeirópolis, São Paulo, Brazil

 ■ 09:15 - 09:30 se.2-O018 scannIng theRMO-
IOnIc MIcROscOPy (stIM)
Ehsan Nasr Esfahani 1, 2, Jiangyu Li 1, 2

1Department of Mechanical Engineering, University of 
Washington, Seattle, WA 98195-2600, USA 2Shenzhen Key 
Laboratory of Nanobiomechanics, Shenzhen Institutes of 
Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen 
518055, Guangdong, China

 ` 09:30 - 10:00 se.2-O019 Invited talk adVancIng 
cORRelatIVe steM analysIs MethOds
D.C. Bell1
1Harvard John A. Paulson School of Engineering 
and Applied Sciences, Harvard University, 
Cambridge, MA.dcb@seas.harvard.edu

 `  10:00 - 10:30 se.2-O020 Invited talk deFects 
In nanOstRuctuRes: an ultRa-hIgh 
ResOlutIOn aBeRRatIOn-cORRected 
electROn MIcROscOPy study
Nasim Alem1

1Materials Science and Engineering Department, The 
Pennsylvania State University, University Park, PA, USA

 ` 10:30 - 11:00 se.2-O021 Invited talk gan-
Based deVIce chaRacteRIZatIOn utIlIZIng 
adVanced teM technIQues
Specht1, M. Luysberg2, C. kisielowski3
1Dept of Mat. Sci. & Eng., UC Berkeley, Berkeley, CA 94720, USA 
2ERC, Research Center Juelich GmBH, 52425 Juelich, Germany 
3molecular Foundry, LBNL, Berkeley, CA 94720, USA

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk

Session: Microscopy and 
Nanomaterials 5

 Å SESSION CHAIR: DAVID BELL

 ` 12:30 - 13:00 se.2-O022 Invited talk 
chaRacteRIZatIOn OF seMIcOnductOR 
nanOstRuctuRes usIng ultRa-hIgh-
ResOlutIOn teM-cl
Jürgen Christen1, Otto-von-Guericke1 
1University Magdeburg, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, 
Germany

 ■ 13:00 - 13:15 se.2-O023 teM chaRacteRIZatIOn 
OF cIgs, cIs and cgs nanOPaRtIcles as 
synthesIZed By ReactIVe MIllIng. 
Ileana Irais. Santana-Garcia1, Hector A. Calderon1.
1Instituto Politecnico Nacional, ESFM,2PALM Ed. 9, Zacatenco 
CDMX 07338, Mexico

 ■ 13:15 - 13:30 se.2-O024 unusual POlaRIZatIOn 
ORdeRIng In FeRROelectRIc ceRaMIcs
R. Villaurrutia1, A. Pelaiz-Barranco2

1FEI Technology, Mexico, 2Facultad de Fisica/IMRE, San Lazaro y 
L, Univ. de la Habana, C. Habana 10400 Cuba.

 ■ 13:30 - 13:45 se.2-O025 unIQue analytIcal 
caPaBIlItIes In Fe-seM utIlIZIng sOFt X-Ray 
sPectROMeteR (sXes)
N. Erdman1 and M. Shibata1

1JEOL USA Inc., Peabody, MA, USA

 ■ 13:45 - 14:00 se.2-O026 hRteM 
chaRacteRIZatIOn OF gRaPhene – 
FulleRene cOMPOsItes
F.C. Robles-Hernandez1,2[1], O. Velazques Meraz1,3, I. 
Ruzakova4, L. A. Echegoyen5

1Department of Mechanical Engineering Technology, University 
of Houston, Houston, TX 77204-4020, USA, 2Center for Advanced 
Materials, University of Houston, Houston, TX 77204-4020, 
USA, 3Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV, 
Miguel de Cervantes 120, Chihuahua, Chih. 31109, México, 
4Texas Center for Superconductivity, University of Houston, 
Houston, TX 77204 USA, 5University of Texas at El Paso, 500 W 
University Ave., Chemistry and Computer Science Bldg. #2.0304 
El Paso, TX
[1] To whom correspondence should be addressed. E-mail: fcro-
bles@uh.edu
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 ■  14:00 - 14:15 se.2-O027 MagnetIc 
cOnFIguRatIOns In aRRays OF Fega/cu 
MultIlayeRed nanOWIRes
Eduardo Ortega1, Israel Betancourt2, Bethanie J. H. 
Stadler3, Arturo Ponce1

1Department of Physics and Astronomy, University of Texas at 
San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, Texas 78249, USA, 
2Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Mexico City 04510, México, 3Electrical and 
Computer Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, 
Minnesota 55455, USA

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Microscopy and 
Nanomaterials 6

 Å SESSION CHAIR: HECTOR CALDERON

 ■ 16:00 - 16:15 se.2-O028 nOVel lIQuId PROBe 
tO MeasuRe adhesIOn On ROugh suRFaces 
usIng atOMIc FORce MIcROscOPy.
Juan V Escobar1, Cristina Garza1 & Rolando 
Castillo1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México; 
P. O. Box 20-364, DF, México, 01000, Mexico

 ■ 16:15 - 16:30 se.2-O029 gRaPhene MOIRe 
PatteRn ultRa-hIgh ResOlutIOn atOMIc 
FORce MIcROscOPy
G. Pascual1, B. kim1, and k. Lee1, 
1Park Systems Inc., 3040 Olcott St., Santa Clara, CA 95054 USA

 ` 16:30 - 17:00 se.2-O030 Invited talk POlaRIZed 
nOnlIneaR nanOscOPy In BaRIuM tItanate 
nanOPaRtIcles
C. Rendón Barraza1, F. Timpu2, R. Grange2, and S. 
Brasselet1

1Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel, 
F-13013 Marseille, France, 2Institute for Quantum Electronics, 
ETH Zürich, HPT H 10, Auguste Piccard Hof, 18093 Zürich, 
Switzerland

 ■ 17:00 - 17:15 se.2-O031 cOnFOcal RaMan 
sPectROscOPy dIRect OBseRVatIOn OF 
MIcROMetRIc PyRaMIdal stRuctuRes
L. Hamui1, G. Santana2, M. Lopez-Lopez3

1Facultad de Ingeniería, Universidad Anáhuac, Av. Universidad 
Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan, Estado de 
México, México, C.P. 52786. 2Instituto de Investigaciones en 
Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México. A.P. 70-
360, Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F. 3Departamento de físi-
ca, CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Gustavo A. 
Madero, San Pedro Zacatenco, 07360, Mexico, D.F.
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ROOM: Maya VII casaMagna hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Energy Storage I
 Å SESSION CHAIR: CÉLINE MERLET

 ` 08:30 - 09:00 se.3-O001 Invited talk In sItu and 
OPeRandO nucleaR MagnetIc ResOnance OF 
lI-IOn BatteRIes
Charles-Emmanuel Dutoit,1,2 Mingxue Tang,1,2,† 
Vincent Sarou-kanian,1,2 Jean-Marie Tarascon,2,3 
Michael Deschamps,1,2 and Elodie Salager1,2

1CNRS, CEMHTI UPR3079, Université d’Orléans, 1D avenue de la 
recherche scientifique, 45071 Orléans Cedex 2, France. 2Réseau 
sur le Stockage Electrochimique de l’Energie (RS2E), CNRS 
FR3459, 33 rue Saint Leu, 80039 Amiens Cedex, France. 3Chimie 
du solide et de l’Energie, CNRS FRE36777, Collège de France, 
CNRS FRE3357, 11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris, France
†Present address: National High Magnetic Field Laboratory, 
Florida State University, 1800 East Paul Drive, Tallahassee, 
Florida 32310, USA

 ` 09:00 - 09:30 se.3-O002 Invited talk dynaMIc 
cheMIcal X-Ray MIcROscOPy On eneRgy 
stORage MateRIals

Nelson Weker1, A.M. Wise1, Y. Li2, R. Ruther3, W.C. 
Chueh2, J.Nanda3, M.F. Toney1

1Stanford Synchrotron Lightsource, SLAC National Accelerator 
Laboratory, 2575 Sand Hill Rd, Menlo Park, CA 94025, USA. 
2Department of Materials Science and Engineering, Stanford 
University, 496 Lomita Mall, Stanford, CA 94305, USA. 3Oak Ridge 
National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37831, USA

 ` 09:30 - 10:00 se.3-O003 Invited talk FOsteRIng 
technOlOgIcal BReaKthROughs In 
RechaRgeaBle BatteRIes thROugh 
MultIscale cOMPutatIOnal MOdelIng
Alejandro A. Franco1

1Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (LRCS) CNRS 
UMR 7314, Université de Picardie Jules Verne, 33 Rue st leu-
80039 Amiens Cedex 1. Réseau sur le Stockage Electrochimique 
de l’Energie (RS2E) FR CNRS 3459, France. ALISTORE European 
Research Institute FR CNRS 3104, 80039 Amiens, France. dInsti-
tut Universitaire de France, 103 Boulevard Saint-Michel, 75005 
Paris, France

 ` 10:00 - 10:30 se.3-O004 Invited talk 
MultIdIMensIOnal OBseRVatIOn OF 
MIcROstRuctuRal and cheMIcal 
eVOlutIOns In lini0.8co0.15al0.05O2 cathOde 
MateRIals

Symposium E.3
in sitU/operando and 
coMpUtational stUdies of 
electrocheMical energy 
Materials
Dillon D. Fong / Materials Science Division/Argonne National Laboratory
Ethan J. Crumlin / Advanced Light Source/Lawrence Berkeley National Laboratory
Maria K. Y. Chan / Center for Nanoscale Materials/Argonne National Laboratory
Céline Merlet / University of Cambridge
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Young-Sang Yu,1,2 Chunjoong kim,2,3 Yijin Liu,4 

David Shapiro,1 and Jordi Cabana2

1Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, 
Berkeley, California 94720, USA. 2Department of Chemistry, 
University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois 60607, USA. 
3Department of Materials Science and Engineering, Chungnam 
National University, Daejeon, 305-764, South Korea. 4Stanford 
Synchrotron Radiation Lightsource, SLAC National Accelerator 
Laboratory, Menlo Park, California 94025, USA.

 ` 10:30 - 11:00 se.3-O005 Invited talk In-sItu 
scannIng PROBe MIcROscOPy FOR the 
InVestIgatIOn OF chaRge stORage In 
electROcheMIcal caPacItORs
W.-Y. Tsai1, Q. Gao, N. Balke1

1Oak Ridge National Lab, 1 Bethel Valley Rd, Oak Ridge, TN 37830, 
USA

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk

Session: Energy Storage II
 Å SESSION CHAIR: MARIA CHAN

 ` 12:30 - 13:00 se.3-O006 Invited talk In sItu 
studIes OF InteRFacIal PROcesses 
ReleVant tO Metal-OXygen BatteRIes
Laurence J. Hardwick1

1Stephenson Institute for Renewable Energy, Department of 
Chemistry, University of Liverpool, Liverpool, L69 7ZF, United 
Kingdom

 ` 13:00 - 13:30 se.3-O007 Invited talk InteRFacIal 
PROcesses and theIR ROle In chaRge and 
dIschaRge cheMIstRIes In lIthIuM-OXygen 
BatteRIes
Larry A. Curtiss1

1Materials Science Division Argonne National Laboratory

 ■ 13:30 - 13:45 se.3-O008 IMPORtance OF 
PORe InteRcOnnectIVIty In cathOdes FOR 
lIthIuM-OXygen BatteRIes
A. Torayev, 1,2, C. Merlet,3 P. C. M. M. Magusin,2,3 J. 
A. Rucci,1,4 C. P. Grey,2,3 A. A. Franco1,2,4,5

1Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (LRCS), CNRS 
UMR 7314, Université de Picardie Jules Verne, 2ALISTORE-
European Research Institute, Fédération de Recherche CNRS 
3Department of Chemistry, University of Cambridge, 4Réseau sur 
le Stockage Electrochimique de lEnergie (RS2E), Fédération de 
Recherche CNRS 3459 5Institut Universitaire de France

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Energy Storage III
 Å SESSION CHAIR: CÉLINE MERLET

 ■ 16:00 - 16:30 se.3-O009 Invited talk In-sItu/
OPeRandO InVestIgatIOn OF stRuctuRal 
eVOlutIOn In nanOstRuctuRed OXIde 
electROdes duRIng cOnVeRsIOn ReactIOns 
In li IOn BatteRIes
Timothy T. Fister1, Jae Jin kim1, Guennadi 
Evmenenko1, Byeongdu Lee1, Hyo Seon Suh1, Anil 
U. Mane1, Jeffrey W. Elam1, Robert Warburton1, 
Handan Yildrim1, Jeffrey Greeley1, Maria Chan1, 
Paul Nealey1, Michael J. Bedzyk1, and Paul Fenter1

1Chemical Sciences and Engineering Division. Argonne National 
Laboratory

 ■ 16:30 - 16:45 se.3-O010 In-sItu and FIRst 
PRINCIPLES STUDY OF εLPHA-MANGANESE 
OXIde (MnO2)
Zhenzhen Yang1 Denise C. Ford2,5, Joong Sun 
Park1, Yang Ren3 Soojeong kim1, Hacksung kim,

1,6, 
Timothy T. Fister1, Maria k. Y. Chan4, Michael M. 
Thackeray1

1Chemical Sciences and Engineering Division, 2Materials Science 
Division, 3X-ray Science Division, Advanced Photon Source, Center 
for Nanoscale Materials, Argonne National Laboratory, Argonne 
IL 60439, USA. 5Mechanical Engineering and Materials Science, 
Duke University, Durham NC 27708, USA. 6Center for Catalysis 
and Surface Science, Northwestern University, IL 60208, USA

 ■ 16:45 - 17:00 se.3-O011 FIRst-PRIncIPles 
studIes OF stRuctuRal eVOlutIOn and 
cORe-leVel sPectRa OF lI-RIch cathOde 
MateRIal
L. Li,1 E. Lee,2 F. Castro,3 J. S. Park,4 J. W. 
Freeland,4 Zhenpeng Yao,3 T. T. Fister,3 J. Vinson,5 

E. L. Shirley,5 C. Wolverton,3 V. Dravid,3 M. M. 
Thackeray,2 and M. k. Y. Chan1

1Center for Nanoscale Materials, 2Chemical Sciences and 
Engineering Division and 4X-ray Science Division, Argonne 
National Laboratory, Lemont, Illinois 60439, United States. 
3Department of Materials Science and Engineering, Northwestern 
University, Evanston, Illinois 60208, United States. 5National 
Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, 
Maryland 20899, United States
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ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ se.3-P001 usIng X-Ray dIFFRactIOn and 

IMagIng FOR the InVestIgatIOn OF BatteRy 
MateRIals: FROM BulK stRuctuRal 
chaRacteRIZatIOn tO In sItu and In 
OPeRandO MeasuReMents
J. Quinn1, F. Masiello2, G. Nénert2, S. Prugovecki2, 
M. Fransen2, M. Gateshki2, M. Sommariva2, S. 
Seidlmayer3

1PANalytical INC. Westborough, MA, USA, 2PANalytical B.V, 
Lelyweg 1, Almelo, The Netherlands, 3Heinz Maier-Leibnitz 
Zentrum (MLZ), Technische Universität München, 85748 
Garching, Germany

ROOM: Maya VII casaMagna hOtel 
thuRsday, august 24

Session: Electrochemistry I
 Å SESSION CHAIR: DILLON FONG

 ` 08:30 - 09:00 se.3-O012 Invited talk 
seeIng the InVIsIBle: the dynaMIcs OF 
electROcheMIcal PhenOMena VIa adVanced 
electROn MIcROscOPy
Vinayak P. Dravid1

1Department of Materials Science and Engineering, Northwestern 
University, Evanston, Illinois 60208, USA

 ` 09:00 - 09:30 se.3-O013 Invited talk In-sItu/
OPeRandO sOFt X-Ray chaRacteRIZatIOn OF 
electROcheMIcal PROcesses
Jinghua Guo1

1Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, 
Berkeley, CA 94720

 ` 09:30 - 10:00 se.3-O014 Invited talk 
sPectROscOPIc InsIght IntO 
OXygenated suRFace sPecIes On OXIde 
electROcatalysts
k.A. Stoerzinger1, R. Comes1,2, S. R. Spurgeon1, S. 
Thevuthasan1, Y. Du1, S. A. Chambers1

1Physical and Computational Sciences Directorate, Pacific 
Northwest National Laboratory, 902 Battelle Blvd, Richland WA 
99352, United States 2Department of Physics, Auburn University, 
Auburn, Alabama 36849, USA

 ` 10:00 - 10:30 se.3-O015 Invited talk 
FundaMental RelatIOnshIPs BetWeen 
electROcheMIcal staBIlIty, ReactIOn 
MechanIsM, and actIVIty OF OXIde OeR 
catalysts
M. kolpak1

1Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute 
of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA, USA

 ` 10:30 - 11:00 se.3-O016 Invited talk In sItu 
X-Ray studIes OF FunctIOnal OXIdes FOR 
eneRgy systeMs
SEO HYOUNG CHANG1

1Department of Physics, Chung-Ang University

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk

Session: Electrochemistry II
 Å SESSION CHAIR: ETHAN CRUMLIN

 ` 12:30 - 13:00 se.3-O017 Invited talk Recent 
deVelOPMents OF In-sItu lIQuId 
electOcheMIstRy In PhOtOeMIssIOn 
MIcROscOPy
S. Nemsak1, C. M. Schneider1, A. kolmakov2

1Peter-Grünberg-Institut 6, Forschungszentrum Jülich, 52425 
Jülich, Germany. 2Center for Nanoscale Science and Technology, 
NIST, Gaithersburg, MD 20899, USA

 ■ 13:00 - 13:15 se.3-O018 undeRstandIng IOn-
sOlVent-InteRFace InteRactIOns thROugh 
FIRst PRIncIPles sIMulatIOns
John A kattirtzi 1,2, Clare P. Grey 2, Jun Cheng 1
1College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen 
University, Xiamen, China. 2Department of Chemistry, University 
of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

 ` 13:15 - 13:45 se.3-O019 Invited talk tOWaRds 
the uncOVeRIng OF the electROcheMIcal 
eneRgy cOnVeRsIOn cOnundRuM By Means 
OF adVanced X-Ray sPectROscOPy MethOds
J. J. Velasco-Vélez1,2, M. Häveckera, T. Jones2, V. 
Pfeifer2, k. Skoruspka1, L. Fravel2, C.-H. Chuang3, R. 
Schlögl1,2, A. knop-Gericke2
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1Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Mülheim 
an der Ruhr (Germany), 2Fritz-Haber-Institute of the Max-Planck-
Society, 3Department of Physics, Tamkang University,

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Electrochemistry III
 Å SESSION CHAIR: DILLON FONG

 ` 16:00 - 16:30 se.3-O020 Invited talk 
dIscOVeRIng InteRFacIal Phases ReleVant 
tO eneRgy MateRIals VIa sIMulated 
sPectROscOPy and FRee-eneRgy saMPlIng
David Prendergast1

1The Molecular Foundry, Berkeley Lab

 ` 16:30 - 17:00 se.3-O021 Invited talk IntegRated 
IMagIng OF ultRaFast PROcesses at 
MateRIal InteRFaces
M. Cherukara1, k. Sasikumar1, B. Narayanan1, F. 
Sen1, T. Peterka1, M. Chan1, R. Harder1, S. k.R.S. 
Sankaranarayanan1

1Argonne National Laboratory Argonne, IL 60439



231

Symposium E.4
strUctUral and cheMical 
characterization of Metals and 
alloys
Ramiro Perez Campos / UNAM
Jesús Angel Arenas Alatorre / UNAM
Carlos Alberto León Patiño / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

ROOM: tuluM c JW hOtel 
tuesday, august 22

 ■ 08:30 - 08:45 se.4-O001 chaRacteRIZatIOn 
OF Pd@Pt cORe-shell nanOcRystals WIth 
ultRathIn Pt-shell thIcKness
S. kumar1, D. Bahena2, R. Esparza1 and R. Pérez1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Boulevard Juriquilla 
3001,Santiago de Querétaro, Qro., 76230, México.

 ■ 08:45 - 09:00 se.4-O002 hydROgen 
PROductIOn By OXIdatIVe steaM ReFORMIng 
OVeR Pt/ZnO, ni/ZnO and Pt-ni/ZnO catalysts.
Omar Rosales González1, Gilberto Mondragón 
Galicia2, T.V.k. karthik1, Raúl Pérez Hernández2

, 
and Ventura Rodríguez Lugo1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 
42184., 2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Carr. 
México-Toluca s/n La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México 
C.P. 52750, México.

 ■ 09:00 - 09:15 se.4-O003 deVelOP OF 
POlyMethyl MethalRylate cOatIng usIng 
siO2 nanOPaRtIcles tO IncRease the 
hydROPhOBIc PROPeRtIes
J. Maya-Cornejo1, A. Hernández-Martínez1, R. 
Esparza1, M. Estévez, R. Pérez1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Blvd. Juriquilla 3001, Juriquilla 
La Mesa, 76230 Juriquilla, Qro.

 ■ 09:15 - 09:30 se.4-O004 BIOsynthesIs OF IROn 
OXIde nanOROds FROM alOe cIlIaRIs leaVes
Martínez Mondragón María Magdalena1,2, 
Hernández Reyes Roberto1, Barreto Rentería 
Jorge1, Adán Sánchez Minerva Esther1,Arenas 
Alatorre Jesús Ángel1.
1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria 
CP 04510, Ciudad de México. 2Área de Física, Universidad 
Autónoma Chapingo, Km 38.5 carretera México-Texcoco, 
Chapingo, Estado de México. CP 56230

 ■ 09:30 - 09:45 se.4-O005 stRuctuRal and 
electROcheMIcal chaRacteRIZatIOn OF 
auPt BIMetallIc nanOPaRtIcles
R. Esparza1, A. L. Higareda1, J.A. Maya-Cornejo1, 
D. Bahena2, G. Rosas3 and R. Pérez1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Boulevard Juriquilla 
3001,Santiago de Querétaro, Qro., 76230, México. 2Laboratorio 
Avanzado de Nanoscopia Electrónica, CINVESTAV-IPN, Zacatenco, 
México D.F., 07360, México. 3Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica S/N Ciudad 
Universitaria, Morelia, Michoacán, 58030, México.

 ■ 09:45 - 10:00 se.4-O006 theRMOdynaMIc and 
stRuctuRal PROPeRtIes OF cuBOctahedRa 
Pd923 Based nanOallOys duRIng MeltIng 
and FReeZIng stages
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Cristy L. Azanza-Ricardo1, Carlos A. Rodríguez-
Proenza2 Ramiro Pérez1 and Rodrigo Esparza1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. UNAM, 
Querétaro, 76230,Mexico, 2Posgrado en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales, CFATA, UNAM, Querétaro, 76230, Mexico

 ■ 10:00 - 10:15 se.4-O007 electRIcal 
chaRacteRIZatIOn at hIgh teMPeRatuRe OF 
hydROXyaPatIte OBtaIned FROM BOVIne and 
PORcIne BOne
Valencia-M1, JH. Castillo- Chamorro1, CF. Ramirez-
Gutierrez2, S.M. Londoño-Restrepo2, ME. 
Rodriguez-Garcia3

1Grupo de Física de Materiales Inorgánicos y Orgánicos, 
Universidad del Quindío, Armenia, Colombia, 2Posgrado en 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México campus Juriquilla, Querétaro, México; 3Departamento de 
Nanotecnología, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Universidad Nacional Autónoma de México campus Juriquilla. 
Querétaro, México.

 ■ 10:15 - 10:30 se.4-O008 the eVOlutIOn OF the 
MagnetIc stRuctuRe OF dy(ni1-XcoX)2B2c (x=0, 
0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1)
A. Jiménez1,2, M. ElMassalami1,H. Takeya3, B. 
Ouladdiaf4, R. Falconi2
1Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro,Caixa 
Postal 68528, 21941-972, Rio de Janeiro RJ, Brasil;2División 
Académica de Ciencias Básicas, UniversidadJuárez Autónoma 
de Tabasco, CarreteraCunduacán-Jalpa de Méndez, km.1, 
Cunduacán, Tabasco, México; 3National Institute for Materials 
Science,1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki 305-0047, Japan; 4Institut 
Laue-Langevin, B.P. 156, F-38042 Grenoble Cedex 9, France.

 ■ 10:30 - 10:45 se.4-O009 eFFects OF tic 
nanOstRuctuRed OVeRlays On d2 steels 
By Pta
L. Santiago-Bautista1, H. M. Hdz-García1, M. 
Alvarez-Vera1, R. Muñoz-Arroyo1, J. L. Acevedo-
Dávila1, F. J. García-Vázquez2, J. J. Ruiz Mondragon1

1Corporación Mexicana de Investigación en Materiales SA de 
CV, Desarrollo Humano, Ciencia y Tecnología No. 790, Fracc. 
Saltillo 400; Saltillo, Coahuila, C.P. 25290, México. 2Universidad 
Autónoma de Coahuila, Facultad de Ingeniería, Arteaga, 
Coahuila,C.P. 25290, México.

 ■ 10:45 - 11:00 se.4-O010 FIttIng PaRaMeteRs 
FOR the cheMIcal analysIs OF Fcc catalyst 
suRFace By XPs

A. A. Amaya1, C. A. González2, M. E. Niño-Gómez1, 
F. Martínez1

 1Centro de Investigaciones en Catálisis CICAT, Universidad 
Industrial de Santander, Km 2 vía El Refugio, Piedecuesta-
Santander, Colombia (Postal Code: 681011). 2Instituto 
Colombiano del Petróleo – ICP, Km 7 vía Piedecuesta-Santander, 
Colombia (Postal Code: 681011)

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ` 12:30 - 13:00 se.4-O011 Invited talk aluMInuM 
stRengthen By MIcROstRuctuRal ReFInIng 
and sInteRed usIng an alteRnatIVe ROute
J.M. Mendoza-Duarte1, F.C. Robles-Hernandez2, 
C.G. Garay Reyes, I. Estrada-Guel1 and R. 
Martínez-Sánchez1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 
No. 120, C.P. 31136, Chihuahua, Chih, Mexico. 2Department 
of Mechanical Engineering Technology, University of Houston, 
Houston, TX 77204-4020, USA.

 ■ 13:00 - 13:15 se.4-O012 On the natuRe OF 
suPeR PlastIc FlOW In Zn-22al allOy 
PROcessed By seVeRe PlastIc deFORMatIOn
J. D. Muñoz-Andrade1

1Departamento de Materiales, División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 
02200 Ciudad de México, México.

 ■ 13:15 - 13:30 se.4-O013 eFFect OF lIthIuM 
addItIOn On MechanIcal PROPeRtIes OF 
cast 319 al-si allOy
Portillo-Ramírez1. P. Orozco-González1

1Academic Unit of Engineering, Autonomous University of 
Zacatecas, Lopez Velarde Av. 801, ZC 98060, Zacatecas, Zac. 
México.

 ■ 13:30 - 13:45 se.4-O014 chaRacteRIZatIOn OF 
an aluMInuM MatRIX cOMPOsIte ReInFORced 
WIth nIalcu InteRMetallIc PaRtIcles 
PRePaRed VIa MechanIcal MIllIng 
technIQue
H. Villanueva1, S. A. Serna1, B. F. Campillo2, A. 
Molina1, J. Colín3

1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(UAEM) Cuernavaca Mor. Mexico, 2Instituto de Ciencias Físicas 
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(UNAM) Cuernavaca Mor. Mexico, 3Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (UAEM) Cuernavaca Mor. Mexico

 ■ 13:45 - 14:00 se.4-O015 aRgOn and FluX as 
aZ31 MOlten PROtectIOn: MIcROstRuctuRe 
and MechanIcal PROPeRtIes.
D. López1, J. Molina1, J. Ramírez2, V. Posada2, P. 
Fernández-Morales3

1Maestria en Ingeniería, Escuela de Ingenierias, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Circular 1ª #70-01, Laureles, Medellín, 
Colombia 2Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad 
Nacional de Colombia, Carrera 64C# 63-120, Medellín, 
Colombia. 3Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela de 
Ingenierías, Universidad Pontificia Bolivariana, Circular 1ª #70-
01, Laureles, Medellín, Colombia.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 se.4-O016 stRuctuRal 

chaRacteRIZatIOn OF BIOcOMPatIBle 
allOy astM F75 tReated By laseR suRFace 
ReMeltIng
L. E. Ramírez1,2, F. Macías1, A. Aguirre1, J. L. 
Acevedo1

1COMIMSA, Ciencia y Tecnología No 790 Col. Saltillo 400, Saltillo, 
Coah. México. 25290, Tel: (844) 411-3200, 2Instituto Tecnologico 
de Saltillo, Blvd. V. Carranza #2400, Col. Tecnológico. Saltillo, 
Coah. México. 25280, Tel. (844) 438-9500

 ■ 16:15 - 16:30 se.4-O017 hIgh-thROughPut 
study OF BInaRy thIn FIlM tungsten allOys
V. Nikolić1, A. Savan2, A. Ludwig2 and R. Pippan1

1Erich Schmid Institute of the Austrian Academy of Sciences, 
Jahnstraße 12, 8700 Leoben, Austria, 2Institute for Materials, 
Ruhr-Universität Bochum, Universitaetstraße 150, 44780 
Bochum, Germany

 ■ 16:30 - 16:45 se.4-O018 VIscOelastIc 
PROPeRtIes OF thIXOtROPIc seMIsOlId allOy 
G. Sanjuan Sanjuan1, A.E. Salas-Reyes1, A. E. 
Chávez Castellanos2

1Departamento de Ingenieria Metalurgica, Facultad de Química, 
Universidad Nacional Autónoma de México. CP 04510, CDMX 
México. 2Departamento de Ingenieria Química, Facultad de 
Química, Universidad Nacional Autónoma de México. CP 04510, 
CDMX México.

 ■ 16:45 - 17:00 se.4-O019 MagnetIc 
InteRactIOns In nanOcRystallIne 
y0.5sm0.5co5 allOy OBtaIned By MechanIcal 
MIllIng.

José Luis Hidalgo-González1, Josè Trinidad 
Elizalde-Galindo2, Cristian Botez3, Josè Adrés 
Matutes-Aquino4

1Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, Carretera 
Guanajuato a Puentecillas Km 10.5, Puentecillas, 36262 
Guanajuato, Gto. 2Departamento de Ciencias Básicas, Instituto 
de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Av. Del Charro #460 Norte, Cd. Juárez, Chihuahua.3231. 
3Department of Physics, University of Texas at El Paso, 500 West 
University Ave., El Paso, TX, 79968, U.S.A. 4Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados, S. C., Miguel de Cervantes 120, 
Complejo Industrial Chihuahua, 3112, México.

 ■ 17:00 - 17:15 se.4-O020 RelatIOnshIP 
BetWeen MIcROstRuctuRe and cORROsIOn 
ResIstance OF aZ31 MagnesIuM allOy 
cOated By PlasMa electROlytIc OXIdatIOn
Juan M. Rúa1, David López Carmona1, Patricia 
Fernández Morales2, Alejandro Zuleta Gil 3
1Escuela de Formación Avanzada, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Circular 1ª #70-01, Laureles, Medellín, Colombia. 

2Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingenierías, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Circular 1ª #70-01, Laureles, 
Medellín, Colombia. 3Facultad de Diseño Industrial, Escuela de 
Diseño y Arquitectura, Universidad Pontificia Bolivariana, Circular 
1ª #70-01, Laureles, Medellín, Colombia.

 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 
sOcIety lectuRe

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ se.4-P001 cOMPaRIsOn BetWeen the 

eXPeRIMental and nuMeRIcal stRess – 
stRaIn cuRVe In a Butt Welded JOInt
P. M. Almaguer-Zaldivar1, P. del C. Zambrano-
Robledo2, R. Estrada-Cingualbres1, J. A. 
Cabral-Miramontes2

1Universidad de Holguín, Facultad de Ingeniería, Centro de 
Estudios CADCAM. Address: Avenida XX Aniversario, s/n. Piedra 
Blanca. Holguín. Cuba., 2Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Centro de 
Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronaútica. Carretera 
a Salinas Victoria, km. 2.3. Apodaca, Nuevo León, México. 
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 ■  se.4-P002 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF Zn and ca used as catalysts FOR the 
ReactIOn OF tRansesteRIFIcatIOn.

G. Arenas-Quevedo1, M. E. Manríquez Ramírez2, A. 
Zúñiga-Moreno2

1Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion, ESIQIE, 
Instituto Politecnico Nacional, UPALM, Ed. 8, Lindavista, C.P. 
07738, Ciudad de México, México. 2Departamento de Ingenieria 
Quimica Industrial, ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional, ULPAM, 
Edif. Z-5, Lindavista, C.P.07738, Ciudad de México, México. 

 ■ se.4-P003 InhIBItIng cORROsIOn OF BROnZe
D. E. Millán-Ocampo1, J. Porcayo-Calderón1, J. G. 
González-Rodríguez1 and J.A. Hernández-Pérez1

1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. 
Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México.

 ■ se.4-P004 PhOtOPyROelectRIc technIQue 
FOR neaR-InFRaRed chaRacteRIZatIOn OF 
lIneaR alcOhOls
José Abraham Balderas-López1, Yolanda de las 
Mercedes Gómez-Gómez1, María Esther Bautista-
Ramírez1 and Blanca Estela Chávez-Sandoval2
1Instituto Politécnico Nacional-UPIBI, Av. Acueducto S/N, col. 
Barrio la Laguna, Ticomán, C. P. 07340, México City, México. 

2Instituto Politécnico Nacional-ENCB, Prolongación Manuel 
Carpio y Plan de Ayala s/n, Miguel Hidalgo, Santo Tomás, 
C. P. 11350, México City, México. 2Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa 
Tamaulipas, Azcapotzalco, C.P. 02200 México City, México.

 ■ se.4-P005 study OF the eFFect OF 
teMPeRatuRe and PaRtIcle sIZe FOR the 
ManuFactuRe OF POROus MateRIals By 
sInteRIng POWdeR OF ti-6al-4V allOy
José Luis Cabezas Villa1, José Lemus Ruiz1, Luis 
Olmos2, Didier Bouvard3

1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, 2Instituto 
de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Fco. J. Mujica S/N, 
Morelia, Michoacán, C.P. 58030, México. 3Université Grenoble 
Alpes, SIMAP and LMGP, 38000 Grenoble, France.

 ■ se.4-P006 MateRIals chaRacteRIZatIOn 
thROugh aRtIFIcIal VIsIOn tO eXPeRIMental 
MethOds OF stRess analysIs
A. Escamilla Navarro1, A. Campos Vázquez2, A. 
González López3.

1Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo (UPIIH). 
Carretera Pachuca – Actopan Km. 1+500, San Agustín Tlaxiaca 
Hidalgo, México, 2Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA). Av. IPN No. 2580, Col. Barrio la Laguna 
Ticomán Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07340, Ciudad de 
México, México, 3Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de 
Educación Continua (CEC) Unidad Cancún, Blvd. Kukulcan Km. 
12.5 Centro empresarial Cancún torre A primer piso colonia Zona 
Hotelera Municipio Benito Juárez, C. P. 77500, Cancún Quintana 
Roo, México.

 ■ se.4-P007 synthesIs OF MagnetIte 
nanOPaRtIcles By PyROlysIs OF IROn 
acetate.
B.S. Angeles1, S. Tehuacanero-Cuapa1, O. Lukas1, C. 
Tapia-de León, E. Latorre1, J. Arenas-Alatorre1.
1Instituto de Física, UNAM. Circuito de la investigación s/n, Cd. 
Universitaria, Coyoacán 04510, México D.F.

 ■ se.4-P008 sIZe and shaPe cOntROl OF 
hydROXyaPatIte nanOROds
Susana Lopez Ortiz1, T.V.k. karthik1, Demetrio 
Mendoza Anaya2, Eleazar Salinas Rodríguez1 and 
Ventura Rodríguez Lugo1

1Academic Area Earth Science and Materials, Institute of Basic 
and Engineering, University of the State of Hidalgo, Pachuca-
Tulancingo Km. 4.5, 42184 Highway Sciences, 2National Institute 
for Nuclear Research; Carr. Mexico-Toluca s / n La Marquesa, 
Ocoyoacac, Edo. of Mexico C.P. 52750, Mexico., Corresponding 
author e-mail: ventura.rl65@gmail.com

 ■ se.4-P009 eFFect OF sIgMa Phase 
PRecIPItatIOn On the cORROsIOn and WeaR 
BehaVIOR OF duPleX staInless steel 2205
M.A. García-Rentería1, V.L. Cruz-Hernández2, J. 
García-Guerra1, F.F. Curiel-López1, L.A. Falcón-
Franco1, J.L. Del Abra- Arzola1

1Facultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Monclova, México. 2Instituto de Investigación en Metalurgia y 
Materiales, UMSNH, Morelia, Mich. México.

 ■ se.4-P010 chaRacteRIZatIOn OF allOys 
and acRylIcs used In ORal RehaBIlItatIOn 
and theIR genOtOXIc eFFect On huMan 
FIBROBlasts
Moreno-Castillo Diana1, Cortés-Sandoval Gabriela1, 
Loyola-Rodríguez Juan Pablo1, 2, Martínez-
Martínez Rita Elizabeth1, 2, Escobar-Barrios 
Vladimir3.
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1Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava 
# 6, Zona Universitaria, CP 78290, San Luis Potosí, SLP, México. 
2Maestría en Ciencias Odontológicas, Facultad de Estomatología, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel 
Nava # 2, Zona Universitaria, CP 78290, San Luis Potosí, SLP, 
México. 3División de Materiales Avanzados, Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., Camino a la Presa 
San José # 2055, Lomas 4a. sección, CP. 78210, San Luis Potosí, 
SLP, México.

 ■ se.4-P011 cOMPaRIsOn OF FRactuRe 
tOughness KIc data FROM cahRPy cVn 
IMPact and testIng FOR aPI 5l X60
Gerardo Terán Méndez1, Selene Capula Colindres1, 
Daniel Angeles-Herrera2, Julio C. Velázquez 
Altamirano1, Ester Torres Santillán1. 
1Departamento de Ingeniería Química Industrial, ESIQIE, Instituto 
Politécnico Nacional, Zacatenco, México City, 07738, México, 
2Instituto Mexicano del Petróleo, Eje central Lázaro Cárdenas 152, 
Col. San Bartolo Atepehuacan, México D.F. CP 07730.

 ■ se.4-P012 dIsPeRsIOn OF MultI-Walled 
caRBOn nanOtuBes and Its OZOne 
sensItIVIty
S.I. Capula Colindres 1,2, G. Terán2, E. Torres 
Santillán2, J.C. Velázquez Altamirano2, L.A. Villa 
Vargas1

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Computación, 07738 CDMX, México. 2Departamento de 
Ingeniería Química Industrial, ESIQIE-IPN, UPALM EDIF. 7, 
Zacatenco, 07738 CDMX, México.

 ■ se.4-P013 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF the cOMPOund OXIde OF gRaPhene and 
nanO PaRtIcles OF hydROXyaPatIte
Sanchez-Campos1, Ma. I. Reyes-Valderrama1, D. 
Mendoza-Anaya2, E. Salinas- Rodríguez1, T.V.k. 
karthik1 y V. Rodríguez-Lugo1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 
42184., 2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Carr. 
México-Toluca s/n La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México C.P. 
52750, México.

 ■ se.4-P014 eFFect OF ceRIuM and yttRIuM 
On the deFORMatIOn MechanIM at 
InteRMedIate teMPeRatuRes OF a 
MagnesIuM aZ80 allOy

C. Palacios-Trujillo1, D. Hernández-Silva1, J. 
Victoria-Hernández2, D. Letzig2

1IPN-ESIQIE, UPALM, Lindavista, C.P. 07738, Mexico, City. 
2Magnesium Innovation Centre MagIC, Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht, Max Planck–Strasse 1, D-21502 Geesthacht, 
Germany.

 ■ se.4-P015 synthesIs and deteRMInatIOn 
OF the stRuctuRes OF 2-(Z-1,2-
dIFeRROcenylVInyl)-4,5-dIhydROOXaZOles 
AND (E)-2-[N-2ε,3ε-DIFERROCENYL-ACRYLOYL-
2-(n-alKyl)aMInO]ethylMORPhOlInes By 
X-Ray dIFFRactIOn analysIs
Jessica J. Sanchez Garcia,1 Marcos Flores-Alamo,1 

Elena I. klimova1

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Cd. Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de 
México, México

 ■ se.4-P016 FIRst PRIncIPles studIes OF 
stRuctuRal PROPeRtIes OF hydROXyaPatIte
S. Esteban1, A. Sanchez-Castillo2, E. Salinas-
Rodriguez1, M. I. Reyes-Valderrama1 and V. 
Rodríguez-Lugo1

1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica 
de Ciencias de la Tierra y Materiales, Carretera Pachuca-
Tulancingo Km. 4.5, Pachuca, Mexico.
2Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, Carretera Apan-Calpulalpan Km.8, Col. Chimalpa, 
43920 Apan, Hidalgo, México.

 ■ se.4-P017 electROcatalytIc actIVIty OF 
MoO2 thIn FlIMs OBtaIned By MOcVd
Mendez-Lozano1, R. Narro-García2, R. Quintero-
Torres1, L.M. Apatiga-Castro1, E.M. Rivera-Muñoz1, 
and B. Millán-Malo1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 
Nacional Autónoma de México, A.P. 1-1010, Querétaro, 
Qro. 76000, México. 2Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Facultad de Ingeniería, Circuito Número I s/n, Nuevo Campus 
Universitario II, 31100 Chihuahua, Chihuahua

 ■ se.4-P018 MagnesIuM eFFect On 
MIcROstRuctuRe and MechanIcal BehaVIOR 
OF al-5cu-0.15Zr-0.20V-0.22ti allOy
Ramón Lamas Martínez1, Sergio Haro Rodríguez1, 
Simitrio I. Maldonado Ruiz1, María Teresa Baile 
Puig2, Josep A. Picas2, Rafael Colás Ortiz3 

1Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Unidad 
Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
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Av. López Velarde No. 801, Centro, C.P. 98000, Zacatecas, 
México, 2Centre de Disseny d Aliatges Lleugers i Tractaments 
de Superfície (CDAL), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
España. 3Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL, AP-
149F, CP-66451, Cd. Universitaria, N.L. México

 ■ se.4-P019 eFFect OF Zr, V, ti addItIOns and t7 
heat tReatMent On MIcROstRuctuRe and 
MechanIcal PROPeRtIes OF al-5cu allOy
Sergio Haro Rodríguez1, Ramón Lamas Martínez1, 
Omero Alonso González1, Enric Martin Fuentes 2. 
Francisco Aurelio Pérez González3, Nelson Federico 
Garza Montes de Oca3, Rafael Colás Ortiz3

1Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Unidad 
Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Av. López Velarde No. 801, Centro, C.P. 98000, Zacatecas, 
México, 2Centre de Disseny d Aliatges Lleugers i Tractaments 
de Superfície (CDAL), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
España. 3Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL, AP-
149F, CP-66451, Cd. Universitaria, N.L. México

 ■ se.4-P020 shORt-chaIn suRFactants 
InteRcalatIOn IntO hydROtalcIte 
lIKe-nanOMateRIals
M.A. de la Rosa-Guzmán1, M.J. Martínez-Ortiz1, M. 
L. Corea-Téllez2, J.L. Flores-Moreno3, A. Guzmán-
Vargas1, N. Castillo1.
1Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Laboratorio de 
Investigación en Materiales Porosos, Catálisis Ambiental y 
Química Fina, UPALM, Edif. 7 P.B., Zacatenco, 07738, México, 
D.F., Mexico. 2Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Laboratorio 
de Investigación en Polímeros y Nanomateriales, UPALM, Edif. 
Z5 P.B., Zacatenco, 07738, México D. F., Mexico. 3Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Área de Química de 
Materiales, Av. San Pablo 180, 02200 México D. F., Mexico.

 ■ se.4-P021 MIcROstRuctuRal 
chaRacteRIZatIOn and analysIs OF the 
MechanIcal degRadatIOn In a FIRst stage 
Blade OF a gas tuRBIne
M. M. Cueto-Rodríguez1, E. O. Avila-Davila1, M. 
L. Saucedo-Muñoz2, V. M. Lopez-Hirata2, L. M. 
Palacios-Pineda1, L. G. Trapaga-Martinez3 y M. E. 
Rodríguez Castillo1

1Instituto Tecnológico de Pachuca (DEPI)

 ■ se.4-P022 MechanIcal MIllIng In 
FeRROMagnetIc Mn0.55al0.45 allOy 
M. Mancha1, R. Zapata Vázquez1, D. Márquez1, C. 
I. Rodríguez-Rodríguez1, J. T. Elizalde-Galindo2, D. 

M. Carrillo Flores2, H. Camacho-Montes2, D. Ley 
Dominguez1, 2

1Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Av. Universidad 
Tecnológica # 3051.Col. Lote Bravo II, C. P. 32695, Cd. Juárez 
Chihuahua, México. 2Instituto de Ingeniería y Tecnología, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. Del Charro 450 
norte, 32310 Ciudad Juárez, México.

 ■ se.4-P023 BIOleachIng OF Mn FOR the 
Release and RecOVeRy OF ag
D.M. Núñez Ramírez1, L. Medina Torres2, M.A. 
González Lozano 1, M.A. Escobedo Bretado1, M.O. 
Arias Medrano1, E. Carrete González1, F. Calderas 
García3

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED), Avenida Veterinaria, s/n, Circuito Universitario, 
C.P. 34120, Durango, 2Facultad de Química, Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, México, D.F., 04510, 
Mexico, 3CIATEC, A.C. Omega 201, Fracc. Industrial Delta, CP 
37545, León, Guanajuato, Mexico

 ■ se.4-P024 RheOlOgIcal chaRacteRIZatIOn 
OF MIneRal PulP In a BIOleachIng PROcess
 D. M. Núñez Ramírez1, L. Medina Torres2, P. 
Ponce Peña1, R. Lara Castro1, M.J. Bernad Bernad2, 
F. Calderas García3

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED), Avenida Veterinaria, s/n, Circuito Universitario, 
C.P. 34120, Durango, 2Facultad de Química, Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, México, D.F., 04510, 
Mexico, 3CIATEC, A.C. Omega 201, Fracc. Industrial Delta, CP 
37545, León, Guanajuato, Mexico

 ■ se.4-P025 eFFect OF ni addItIOn and hOt-
deFORMatIOn On the MIcROstRuctuRe and 
haRdness OF a356 aluMInIuM allOy.
M. Medrano-Prieto1, C.G. Garay-Reyes1, I. 
Estrada-Guel1, M. C. Maldonado-Orozco1, 2, R. 
Martínez-Sánchez1.
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 
No. 120, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., México. 2Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Facultad de ingeniería, Circuito No. 
1, Nuevo campus universitario 2 Apdo. postal 1552, C.P. 31240, 
Chihuahua, Chih., México.

 ■ se.4-P026 eFFect OF la and ce addItIOns 
On the MIcROstRuctuRe and haRdness OF 
IncOnel 718 allOy
C.G. Garay-Reyes1, I. Estrada-Guel1, J.L. Hernández 
Rivera2, J.J. Cruz-Rivera2, J.S. Castro-Carmona3, J.M. 
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Silva-Aceves3, Q. Estrada-Barbosa3, H.J. Dorantes-
Rosales4, and R. Martínez-Sánchez1.
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 
No. 120, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., México. 2Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Metalurgia, Sierra 
leona 550, Col. Lomas 2 sección, C. P. 78210, S.L.P., México. 
3Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. Plutarco Elías 
Calles 1210, Col. Fovissste Chamizal, C. P. 32310 Cd Juárez, Chih., 
México. 4Instituto Politécnico Nacional, ESIQIE-DIM, 118-556, 
D.F., México.

 ■ se.4-P027 stRuctuRally sensItIVe 
PROPeRtIes and cOnductIVIty OF ag-dOPed 
tlgas2 sIngle cRystal
S.N. Mustafaeva1, and S.M. Asadov2

1Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, 
Baku, av. H. Javid 131. 2Institute of Catalysis and Inorganic 
Chemistry, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, av. 
H. Javid 113

 ■ se.4-P028 luMInescent PROPeRtIes OF 
sr2P2O7 dOPed WIth eu
M. S. Valverde-Labastida1, J. Roman-Lopez2, M. 
García-Hipólito3 and L. Perez-Cruz1

1Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma 
de México, A.P. 04510 Ciudad de México, México. 2CONACYT-
Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma 
de México, A.P. 04510 Ciudad de México, México 3Instituto de 
Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma 
de México, A.P. 04510 Ciudad de México, México.

 ■ se.4-P029 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF MagnetIte nanOPaRtIcles gROWn By 
gReen cheMIstRy
F. Díaz Arredondo1, R. A. Vázquez1, J. A., Arenas 
Alatorre2, D. Mendoza-Anaya3, T.V.k. karthik1 and 
V. Rodríguez-Lugo1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184, 
2Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Circuito de la Investigación Científica S/N, Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, 01000 Ciudad de México, 
Distrito Federal, México, 3Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares; Carr. México-Toluca s/n La Marquesa, Ocoyoacac, 
Edo. de México C.P. 52750, México.

 ■ se.4-P030 InFluence OF aMOunt OF InVOlVed 
MatteR On the KInetIcs OF the BORIde 
layeRs OBtaIned On aIsI 1018 steel

Hernández-Sánchez1, C. Orozco-Álvarez1, G. 
Salinas-Rodríguez1, I. P. Torres-Ávila1, A. 
Matadamas-Ortiz2, J.C. Velázquez3, D. Hernández 
S-anchez4

1Instituto Politécnico Nacional, UPIBI, Avenida Acueducto s/n 
Barrio La Laguna Ticomán, 07340 Ciudad de México, México 
2Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de 
Oaxaca Av. Ingeniero Víctor Bravo Ahuja #125 Esquina Calzada 
Tecnológico, C.P. 68030, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 3Gerencia 
de Proyectos Ambientales, Pemex Refinación, Piso 7, Torre 
Ejecutiva de Pemex, Marina Nacional 329, Col. Petróleos 
Mexicanos, 11311, México D.F., México 4Centro de Investigación 
e Innovación tecnológica (CIITeC), Cerrada CECATI s/n, colonia 
Santa Catarina, 02250, Azcapotzalco, ciudad de México, México

 ■ se.4-P031 chaRacteRIZatIOn OF gOld 
leached In the s2O3

2-- O2 systeM, cOntaIned 
In an ORe FROM the nORtheast OF the state 
OF hIdalgO, MeXIcO
Edmundo Roldán-Contreras1, Juan Hernández-
Avila1, Eleazar Salinas-Rodríguez1, Eduardo 
Cerecedo-Sáenz1, Rosa Ángeles Vázquez-García1, 
Alberto Arenas-Flores1 Ventura Rodríguez-Lugo1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales. ICBI-
UAEH, Carr. Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, 
Hidalgo. C.P. 42184. Telf. (+52) 77 17172000 ext. 2293

 ■ se.4-P032 chaRacteRIZatIOn OF the 
POtassIuM JaROsIte PaRtIcles, synthesIZed 
By cheMIcal PRecIPIatIOn IMPROVed MethOd
Elias Hernández-Lazcano1, Ventura Rodríguez-
Lugo1, Ma. Isabel Reyes-Valderrama1, Eduardo 
Cerecedo Sáenz1, Demetrio Mendoza-Anaya2 & 
Eleazar Salinas-Rodríguez1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales. ICBI-
UAEH, Carr. Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, 
Hidalgo. C.P. 42184. Telf. (+52) 77 1717 2000 ext. 2293 2Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares. Carr. México-Toluca S/N, 
La Marquesa, 52750 Ocoyoacan, México. Telf. (+52) 55 5329 
7200 

 ■ se.4-P033 chaRacteRIZatIOn and 
QuantIFIcatIOn OF gOld leached cOntaIned 
In a sedeX ORe, usIng thIOsulFate Instead 
cyanIde. eFFect OF teMPeRatuRe
Mayra Tapia-Ignacio1, Ventura Rodríguez-Lugo1, 
Ma. Isabel Reyes-Valderrama1, Juan Hernández 
Ávila1, Venkata k. karthy-Tangila1 Eleazar 
Salinas-Rodríguez1
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1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales. ICBI-
UAEH, Carr. Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, 
Hidalgo. C.P. 42184. Telf. (+52) 77 1717 2000 ext. 2293

 ■ se.4-P034 sPOngy tItanIuM OBtaIned 
By POWdeR MetalluRgy In aBsence OF 
IneRt atMOsPheRe FOR IMPROVIng cell 
PROlIFeRatIOn
Hernández-Sánchez1, C. Orozco-Álvarez1, E. 
V. García-Báez1, I. P. Torres Avila1, G. Salinas-
Rodríguez1, J.C. Velázquez2, D. Hernández Sánchez3

1Instituto Politécnico Nacional, UPIBI 2Gerencia de Proyectos 
Ambientales, Pemex Refinación, 3Centro de Investigación e 
Innovación tecnológica (CIITeC) 

 ■ se.4-P035 synthesIs OF nayF4 thIn FIlMs 
dOPed WIth tRIValent lanthanIdes (ln3+) By 
electROdePOsItIOn
J.Barranco1, A. Méndez-Blas1, and M. E. Calixto1

1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Apdo. Postal J-48, Puebla, Pue. 72570, México

 ■ se.4-P036 eFFect OF VacancIes On 
the FORMatIOn and eVOlutIOn OF 
nanOclusteRs In al-Mg-sI allOys
A. Serizawa 1, Y. Hirai 2, T. kim 2

1Department of Materials Science and Engineering, Shibaura 
Institute of Technology, 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8548 
Japan 2Graduate School of Engineering and Science, Shibaura 
Institute of Technology, 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8548 
Japan

 ■ se.4-P037 cheMIcal chaRacteRIZatIOn OF a 
sulFIde ORe FlOtatIOn
L. Ángeles1, M. Reyes1, E. Palacios2, F. Patiño 3, M. 
Perez1., J. Juarez 1
1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica 
de Ciencias de la Tierra y Materiales. Abasolo 600 Col. Centro 
C.P 42000, Pachuca, Hidalgo, México. 2Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad profesional, Adolfo López Mateos. C.P. 
07738, México, D.F. Tel-Fax. 5729600. 3Ingeniería en energía. 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Boulevard 
acceso a Tolcayuca 1009, Ex-Hacienda San Javier, C.P. 43860, 
Tolcayuca, Hgo.

 ■  se.4-P038 chaRacteRIZatIOn and XRd 
MOdelIng OF suPeRsatuRated sOlId 
sOlutIOns OF cR In al OBtaIned VIa lOW 
eneRgy MechanIcal allOyIng

A. Sedano1, H. Villanueva1, R. A. Rodríguez-Díaz2, 
A. Molina1, S. R. Gonzaga1, S. M. Miranda2

1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(UAEM) Cuernavaca Mor. Mexico. 2Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos, jiutepec Mor. Mexico

 ■ se.4-P039 deVelOPMent and theRMal 
tReatMent eFFect aBOut the WeaR 
ResIstance and haRdness OF co-B allOys.
Alma Martínez-Hernández1, Gabriel 
Trejo-Córdova1

1Laboratorio de materiales compuestos y Recubrimientos 
Funcionales, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica S.C. (CIDETEQ), Querétaro, México.

 ■ se.4-P040 eValuatIOn OF the cORROsIOn 
ResIstance and MechanIcal BehaVIOR OF 
MagnesIuM allOy aZ91d
Ângela Beatriz Coelho Arnt1, Marcio Roberto da 
Rocha2, Steferson Luiz Stares1; Fabio Antonio 
Xavier2; Ronaldo Verones Nascimento1; Jamile 
Thon Langbehn1

1Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, Av. 
Universitária 1105, Criciúma, SC, 88806-000, Brazil. 
2Universidade Federal de Santa Catarina,UFSC, Brazil

 ■ se.4-P041 eFFect OF laseR shOcK 
PROcessIng On tRIBOcORROsIOn In tI6al4V
R.A.Rosas1, G.Gómez-Rosas2, M.Flores3, C.Rubio-
González4, J. E. González1 
1Departamento de Ingeniería de Proyectos, Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, 
Boulevard Marcelino García Barragán 1421, Guadalajara, 
Jalisco, México, C.P. 44430, 2Departamento de Física, Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad 
de Guadalajara, Boulevard Marcelino García Barragán 1421, 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44430, 3Departamento de 
ingeniería de proyectos. CUCEI, Universidad de Guadalajara, 
J. Guadalupe Zuno 48,LosBelenes, Zapopan Jal 45101, 
México.,4Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Pie de la 
cuesta No. 702, Desarrollo San Pablo, Querétaro, Querétaro 
76130, Mexico;

 ■ se.4-P042 eFFect OF cu On the stRuctuRe 
and electROnIc PROPeRtIes OF Fete WIth 
deFIcIency OF te.
R. Falconi1, E. Dela Cruz1.
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
de Ciencias Básicas, Posgrado en Ciencias Con orientación en 
Materiales. Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 Col. La Esmeralda 
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CP. 86690 Tel. (993) 3581500 Ext. 6702, 3581573 y (914) 336 09 
28 Cunduacán, Tabasco, México.

 ■ se.4-P043 ReductIOn synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF nIcKel aluMInate 
nanOPaRtIcles
N. N. Zurita-Méndez1, G. Carbajal-De la Torre1, M. 
A. Espinosa-Medina1,

1Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, C.P. 58000; Morelia, Michoacán, México. 
Corresponding author: marespmed@gmail.com

 ■ se.4-P044 chaRacteRIZatIOn OF a astM F75 
theRMally tReated WIth WOllastOnIte 
and InMeRsed In 5sBF
CERDA Emanuel1, ORTIZ Juan1, MUÑIZ Carlos1, 
LUNA Jesus1, MARTINEZ Jesus1 and RODRIGEZ 
Nelly2.
1Facultad de ingeniería, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Ciudad Universitaria, Saltillo, Coahuila, México; 2Departamento 
Metal-Mecánica, Instituto Tenológico de Saltillo, Saltillo Coahuila 
México. 

 ■ se.4-P045 BIOsynthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF sIlVeR nanOPaRtIcles 
and theIR eFFect On yeast gROWth
L. Landeros-Páramo1, G. Rosas1, A. 
Saavedra-Molina2

1Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio 
U, Ciudad Universitaria, C.P. 58000, Morelia, Mich., México. 
2Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio B-3, Ciudad 
Universitaria, C.P. 58000, Morelia, Mich., México.

 ■ se.4-P046 an aB InItIO study OF the 
stRuctuRal, electROnIc, VIBRatIOnal, and 
elastIc PROPeRtIes OF sWcnts dOPed WIth 
B and n
Raúl Arturo Espejel-Morales1, Sinhué 
López-Moreno2, Alipio Calles1, and José Luis 
Morán-López3

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Cd. de México, 04510, Mexico, 2Escuela Superior Cd. 
Sahagún, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, 
Carretera Cd. Sahagún-Otumba, s/n. 43990 Hidalgo, México, 
3IPCyT, San Luis Potosí, SLP, México

ROOM: tuluM c JW hOtel 
Wednesday, august 23

 ■ 08:30 - 08:45 se.4-O021 nOnlIneaR 
ultRasOund and MechanIcal 
chaRacteRIZatIOn OF the eFFects OF  
475 °c eMBRIttleMent OF a 2507 suPeR 
duPleX staInless steel
G. Gutiérrez-Vargas1, A. Ruiz1, V. H. López-
Morelos1, Y-Y. kim2

1Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edif. “U”, Ciudad 
Universitaria. CP 58030 Morelia, Michoacán, México. 2School 
of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of 
Technology, Atlanta; GA, 30332, USA.

 ■ 08:45 - 09:00 se.4-O022 cOMPaRatIVe study 
OF WeaR OF a MaRtensItIc steel and 
Manganese austenItIc steel.
Jonathan Huerta1, Simitrio Maldonado1, Sergio 
Haro1, Maribel de la Garza2

1UAI-Universidad Autónoma de Zacatecas, 2DIMAT-Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México

 ■ 09:00 - 09:15 se.4-O023 MIcROstRuctuRal 
cOMPaRIsatIOn OF staInless steel aIsI 316l 
/ IncOnel 600 JOInts, BOnded WIth ni and 
Fe-Based glass FIlleR Metals
Leal1, J.A. Verduzco1, J. A. González2, L. Dzip2. 
1Instituto de investigaciones metalúrgicas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad universitaria 
Francisco J. Múgica s/n, Morelia, Michoacán, 58030, México. 
2Centro de Investigación en Corrosión (CICORR), Universidad 
Autónoma de Campeche Instituto de investigaciones metalúr-
gicas, Héroes de Nacozari s/n, San Francisco de Campeche, 
Campeche, 24039, Mexico

 ■ 09:15 - 09:30 se.4-O024 stRaIn-Induced nanO-
PRecIPItatIOn and RecRystallIZatIOn 
BehaVIORs OF nb MIcROallOyed steels
C. A. Hernández1, J. E. Mancilla1, M. kanagusico1

1Instituto Politécnico Nacional, ESIME U Azcapotzalco

 ■ 09:30 - 09:45 se.4-O025 the eFFects OF 
heat tReatMent On PRecIPItatIOn OF 
InteRMetallIc Phases In a 2205 duPleX 
staInless steel
E.B. Hernández-Olivé1; E. Almanza-Casas2; M.J 
Pérez-López2;N.A. Rodríguez-Rosales2; F.A Reyes 
Váldes2; I. Callilari3.
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1Student of the master degree in materials science at 
Tecnologico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de 
Saltillo Blvd. Venustiano Carranza 2400, Tecnológico, 25280 
Saltillo, Coah. México, 2Metal-Mechanic Department at 
Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de 
Saltillo; Blvd. Venustiano Carranza 2400, Tecnológico, 25280 
Saltillo, Coah. México, 3Industrial Engineering Dept.(DII), Uni. 
of Padova, 35122 Padova PD, Italy.

 ■ 09:45 - 10:00 se.4-O026 eFFect OF laseR 
WeldIng PaRaMeteRs On aIsI 1018 steel
M. A. Carrizalez-Vazquez1, M. Alvarez-Vera1, A. 
Hernández-Rodríguez1

1Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de 
C.V., Ciencia y Tecnología No. 790 Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290 
Saltillo, Coahuila, México.

 ■ 10:00 - 10:15 se.4-O027 IMPROVeMent OF 
lOcalIZed cORROsIOn ResIstance OF aIsI 
347 austenItIc staInless steel Welded 
JOInts WIth electROMagnetIc InteRactIOn.
Cruz-Hernández V.L.1, García-Hernández R.1, 
López-Morelos V.H.1, García-Rentería M.A.2, 
González Sánchez J.A.3. 
1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, UMSNH, 
Morelia, Mich. México. 2Facultad de Metalurgia, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Monclova, México. 3Centro de 
Investigación en Corrosión, Universidad Autónoma de 
Campeche, Campeche, México.

 ■  10:15 - 10:30 se.4-O028 nOndestRuctIVe 
chaRacteRIZatIOn OF FatIgue daMage OF a 
2101 lean duPleX staInless steel Welded 
JOInt
kevin Jesús Fuentes-Corona1, Alberto Ruiz-
Marines1, Víctor Hugo López Morelos1

1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio 
U, Av. Francisco J. Múgica S/N, C.U. C.P. 58030, Morelia, 
Michoacán, México.

 ■ 10:30 - 10:45 se.4-O029 neW eFFORts 
cOnceRnIng MIcROstRuctuRal changes OF 
tIn Based MateRIals due tO allOyIng
Stefanie Scheiber1, Helmut Antrekowitsch1

1Department of Metallurgy, Montanuniversität Leoben, Franz 
Josef-Str. 18, 8700 Leoben, Austria, Europe

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ` 12:30 - 13:00 se.4-O030 Invited talk eFFect 
OF heat tReatMent On the tRIBOlOgIcal 
BehaVIOuR OF al-2024/tic cOMPOsItes
J. Garcia 2, E. Bedolla1, W. Carrillo2, V. H López1, 
M.A García2

1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Apdo. 
Postal 888, C.P. 58000, Morelia, México. 2Facultad de 
Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, Carr. 57, Km 
4.5, 25710 Monclova, Coahuila, Mexico. 

 ■  13:00 - 13:15 se.4-O031 BRaZIng OF 7075/6061 
dIssIMIlaR JOInt systeM usIng dePOsItIOn 
OF ti nanO-layeRs
G. J. López1, R. Saldaña2, H. M. Hernández1, F. J. 
García3, L. Santiago1.
1Corporación Mexicana de Investigación en Materiales SA de 
CV, Desarrollo Humano, Ciencia y Tecnología No. 790, Fracc. 
Saltillo 400; Saltillo, Coahuila, C.P. 25290, México. 2CONACYT-
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales SA de 
CV, Desarrollo Humano, Ciencia y Tecnología No. 790, Fracc. 
Saltillo 400; Saltillo, Coahuila, C.P. 25290, México. 3Universidad 
Autónoma de Coahuila, Facultad de Ingeniería, Campus 
Universitario de Arteaga, Carretera a México Km 13, C.P.2 5350, 
Coahuila, México.

 ■ 13:15 - 13:30 se.4-O032 actIVatIOn eneRgy 
FOR PlastIc FlOW duRIng tensIOn test In a 
sheet OF tItanIuM allOy
J. D. Muñoz-Andrade1, M. Aguilar-Sánchez1 and T. 
de J. Sánchez-Rosas1

1Departamento de Materiales, División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 
02200 Ciudad de México, México.

 ■ 13:30 - 13:45 se.4-O033 WeldaBIlIty and 
MechanIcal BehaVIOR OF aluMInuM allOy 
t4-6XXX and t5-6XXX JOInted By MIg Pulsed 
Metal tRansFeR
I. Guzmán1, J. Acevedo2, B. Vargas3, E. Granda4, F. 
García5

1Facultad de Sistemas, Universidad Autonoma de Coahuila, 
Ciudad Universitaria, Fundadores Km 13, Saltillo, Coahuila, 
México. CP: 25354. 2Corporación Mexicana de Investigación 
en Materiales Ciencia y tecnología 790, Colonia saltillo 400, C.P 
25290, Saltillo Coahuila 3Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, 
División de Estudios de Posgrado e Investigación, Av. Instituto 
Tecnológico s/n Col. La Comunidad, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, México, C.P. 54070. 4Universidad Autónoma 
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del Estado de México, Instituto Literario No. 100, CP 50000, 
Col. Centro. Toluca, Estado de México. 5Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Coahuila, Ciudad Universitaria, 
Fundadores Km 13, Saltillo, Coahuila, México. CP: 25354.

 ■ 13:45 - 14:00 se.4-O034 FRIctIOn stIR WeldIng 
OF dIssIMIlaR aa7075-t6 tO aZ31B-h24 
allOys.
D. Hernández-García1, R. Saldaña-Garcés2, F. 
García-Vázquez3, E.J. Gutiérrez-Castañeda4, R. 
Deaquino-Lara5, D. Verdera6

1Corporación Mexicana de Investigación en Materiales 
(COMIMSA). Ciencia y tecnología No. 790, Col. Saltillo 400, 
Saltillo, Coahuila, México. 2CONACYT-Corporación Mexicana 
de Investigación en Materiales (COMIMSA). Ciencia y tec-
nología No. 790, Col. Saltillo 400, Saltillo, Coahuila, México. 
3Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ingeniería, 
Arteaga, Coahuila, México. 4Catedrático CONACYT-Instituto de 
Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), Av. Sierra Leona, No. 550, Lomas 2a. Sección, San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, 78210. México. 5Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Saltillo, Ramos 
Arizpe, Coah., México 25900. 6 Centro Tecnológico AIMEN, Relva 
27A-Torneiros, 36410, Porriño, Pontevedra, España.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 se.4-O035 sOl-gel synthesIs 

and chaRacteRIZatIOn OF tItanIa-aluMIna 
cOMPOsIte
N. Zurita-Méndez1, G. Carbajal-De la Torre,1,2, M. 
A. Espinosa-Medina1,2,

1Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica, 
FIM-UMSNH, C.P. 58000; Morelia, Michoacán, México. 
2Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, C.P. 58000; Morelia, Michoacán, México. 
Corresponding author: marespmed@gmail.com

 ■ 16:15 - 16:30 se.4-O036 eFFect OF gRaPhIte 
addItIOns On the WeaR BehaVIOuR OF a 
hIBRId cu/tic-gr cOMPOsIte
C.A. León-Patiño1, A. Miranda-López1, E.A. Aguilar-
Reyes1, G. Rodríguez-Ortiz2

1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, 
Universidad Michoacana, Morelia, Mexico. 2Universidad 
Politécnica de Juventino Rosas, Guanajuato, Mexico

 ■ 16:30 - 16:45 se.4-O037 synthesIs 
and chaRacteRIZatIOn OF a POROus 
InteRcOncted aluMInuM nItRIde FOaM 
PRePaRed By aQueOus gelcastIng

R.A. Martínez-Molina1, E. Bedolla-Becerril1, E.A. 
Aguilar-Reyes1, J. Lemus-Ruiz1

1Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Cuidad 
Universitaria, Morelia, Michoacán, 58030, México 

 ■ 16:45 - 17:00 se.4-O038 theRMal staBIlIty 
OF the nanOcRystallIne anatase Phase 
OF tIO2 By dOPIng WIth lI+ synthesIZed By 
MIcROWaVe IRRadIatIOn
R.D. Dominguez1, H.J. Dorantes-Rosales2, G. 
Alarcón-Flores3, M. Aguilar-Frutis3, C. Falcony4, J.L. 
González-Velázquez2, D.I. Rivas-López2.
1Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Estudios 
Superiores de Coacalco, Av. 16 de septiembre # 54, C.P. 55700, 
Col. Cabecera municipal, Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México, México. 2Instituto Politécnico Nacional, Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación-Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Departamento 
de Metalurgia, C.P. 07738 México D.F., México. 3Instituto 
Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Unidad Legaría, 11500 México D.F, 
México. 4Departamento de Física, CINVESTAV-IPN, Av. Instituto 
Politécnico Nacional s/n Apartado Postal 14-740, 07000 México 
D.F., México

 ■ 17:00 - 17:15 se.4-O039 FaBRIcatIOn 
By MechanIcal allOyIng and 
chaRacteRIZatIOn OF ti70Zr30 allOy used lIKe 
MatRIX WIth shaPe MeMORy chaRacteRIstIc.
D.M. Perea-Santana 1, M. Montoya-Dávila 1, F. 
Alvarado-Hernández 1, V.H. Baltazar-Hernández 
1,M.I. Pech-Canul 2
1Universidad Autónoma de Zacatecas, Av. Ramón Lopez Velarde 
#801, Centro, Zacatecas, México, C.P. 98000., 2CINVESTAV Saltillo, 
Av. Industrial Metalúrgica No. 1062, Parque Industrial Saltillo-
Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, C.P. 25900.

 ■ 17:15 - 17:30 se.4-O040 MOdIFIcatIOn OF the 
al0.9Zn0.5sn0.5 allOy MIcROstRuctuRe By 
cOld WORKIng and cheMIcal cOMPOsItIOn
M.L. Mendoza López1, M.E. Pérez Ramos1; G. 
Atanacio Jimenez1; J. Pérez Meneses1; E. Sanabria 
Salazar1; M. Mexicano Tovar1; C. M Bustos 
Morales1; M. Rubio Basaldúa1; J.J. Pérez Bueno2

1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de 
Querétaro, Depto. De Metalmecánica, Av. Tecnológico S/N, 
Col. Centro, C.P. 76000, Qro. México. 2Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C., Parque 
Tecnológico Querétaro-Sanfandila, Pedro Escobedo C.P. 76703, 
Qro. México.
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 ■ 17:30 - 17:45 se.4-O041 MultI-Pass scRatch 
test BehaVIOR OF cOBalt BORIdes cOatIngs
A. Rodríguez-Castro1, M. A. García-Maldonado1, 
R. C. Vega-Morón1, A. Meneses-Amador1, L.F. 
Jiménez-Tinoco1, I. E. Campos-Silva1

1Instituto Politécnico Nacional, Grupo Ingeniería de Superficies, 
SEPI-ESIME, U.P. Adolfo López Mateos, Zacatenco, México D.F., 
07738, México.

 ■ 17:45 - 18:00 se.4-O042 eFFect OF heat 
tReatMent OF aPI X60 PIPelIne steel On 
stRess cORROsIOn cRacKIng assessMent
L. R. Jacobo1, R. Garcia1, V.H. López1, A. Contreras2

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida 
Francisco J. Múgica S/N Ciudad Universitaria, C.P. 58030, 
Morelia, Michoacán, México.
2Instituto Mexicano del Petróleo, Eje central Lázaro Cárdenas 
Norte 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730, México.

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ se.4-P047 cheMIcal chaRacteRIZatIOn 

OF the PROcess OF gOld PuRIFIcatIOn 
(cOPelatIOn) thROugh X-Ray technIQues. 
PRelIMInaRy study FOR the use OF 
geneRated Waste
A. C. Carvajal1, O. L. Bayona1, J. Delgado2, L. E. 
Jaimes2, J. A. Henao3 and H. A. Camargo1

1Grupo de Investigaciones en Nuevos Materiales y Energías 
Alternativas (GINMEA), Facultad de Química Ambiental, 
Universidad Santo Tomás, Campus Universitario Floridablanca, 
Colombia,2Grupo de Investigación Recursos Energía y 
Sostenibilidad (GIRES), Programa Ingeniería en Energía, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia,3Grupo 
de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela 
de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, carrera 27, calle 9, Bucaramanga, Colombia

 ■ se.4-P048 analysIs OF MIcROstRuctuRe, 
MechanIcal PROPeRtIes and WeaR 
PeRFORMance OF heat tReated tOOl steels
P.E. Cruz Alvarado1, E.A. López Baltazar1, F. 
Alvarado Hernández1, V.H. Baltazar Hernández1

1Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

 ■ se.4-P049 MIneRalOgIcal chaRacteRIZatIOn 
OF a PlatInuM gROuP and RaRe eaRth 
dePOsIt, lOcated nORtheast OF the state 
OF hIdalgO, MeXIcO
Egdar A. Cárdenas-Reyes1, Eduardo Cerecedo-
Sáenz1, Eleazar Salinas-Rodríguez1, Juan 
Hernández-Ávila1, Emiliano Moreno-Pérez1 
Ventura Rodríguez-Lugo1

1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica 
de Ciencias de la Tierra y Materiales – ICBI. Ciudad del 
Conocimiento, Mineral de la Reforma Hidalgo, México. Carr. 
Pachuca – Tulancingo km. 4.5. C.P. 42184 Telf.: (+52 771) 71 720 
00 ext. 2280

 ■ se.4-P050 IMPact OF MIcROWaVe RadIatIOn 
tIMe On the PROductIOn OF ZnO:Mn FIlMs 
OBtaIned By MIcROWaVe cheMIcal Bath 
dePOsItIOn
E. V. Reyes-Cervantes1, R. Galeazzi1, E. Rosendo 
Andrés1, B. L. Rivera1, T. Díaz1, C. Morales1

1CIDS-ICUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 14 
sur y Av. San Claudio, Col Sn. Manuel, Edif. 1-C5, Puebla, Pue., 
México. C.P. 72570.

 ■ se.4-P051 FeRRItIc allOys ReInFORced 
WIth nial PRecIPItates WIth a BIMOdal sIZe 
dIstRIButIOn
C. Ferreira-Palma1, N. V. De León-Murgía1, C. D. 
Hernández-Jiménez1, H. J. Dorantes-Rosales1, 
N. Cayetano-Castro2, V. M. López-Hirata1, J. L. 
González-Velázquez1

1Departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales, ESIQIE, 
Instituto Politécnico Nacional, UPALM, Gustavo A. Madero, C.P. 
07738, Ciudad de México. 2Centro de Nanociencias y Micro 
y Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional, Gustavo A. 
Madero, C.P. 07738, Ciudad de México.

 ■ se.4-P052 MagnetIc PROPeRtIes OF MnBi-
Based MIcROWIRes OBtaIned By QuenchIng 
and dRaWIng technIQue
J. Zamora1, 2, A. Jiménez2, I. Betancourt1, R. P. Del 
Real2 and M. Vázquez2.
1Departamento de Materiales Metálicos y Cerámicos, Instituto de 
Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma 
de México, CDMX. 04510. 2Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 28049 
Madrid, España.

 ■ se.4-P053 cuMoFe allOys PROcessed By 
MechanIcal allOyIng
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O.J. Hernández1, C. Aguilar2, L. Bejar3, A. Medina1.
1Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, UMSNH, 
Morelia Michoacán, México. 2Departamento de Ingeniería 
Metalúrgica y Materiales, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Valparaíso, Chile. 3Facultad de Ingeniería Mecánica, 
UMSNH, Morelia Michoacán, México.

 ■ se.4-P054 OPtIcal chaRacteRIZatIOn OF tb-
dOPed calcIuM deFIcIent hydROXyaPatIte
Y. Jiménez-Flores1, J.B. Rojas-Trigos1,M. Suárez-
Quezada1, L. Lartundo-Rojas2, V. Suárez3, A. 
Mantilla1

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria. Av. Legaria No. 
694, Col. Irrigación, C.P. 11500. Ciudad de México, México. 
2Instituto Politécnico Nacional, Centro de Nanociencias y Micro-
Nanotecnologías, UPALM, Zacatenco México-D.F. 07738, México. 
3CONACyT-Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
Departamento de Química, ECOCATAL. Av. San Rafael Atlixco No. 
186, C.P. 09340. Ciudad de México, México.

 ■ se.4-P055 analysIs OF the desIgn OF a 
suPPORt/VIBRatIOn IsOlatOR.
Orozco,2 A. Molina,2 H Martínez 1, O. Flores 1
1Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Av. Universidad s/n Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, 
México C.P. 62210, 2IICBA-CIICAp, Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Av. Universidad s/n. Col. Chamilpa. 
Cuernavaca, Morelos. México. C.P. 62210.

 ■ se.4-P056 MagnetIc PROPeRtIes OF thIn 
FIlMs OF BIMetallIc caRBIde OF tRansItIOn 
Metals (Fe,cO) 
J. R. Aragon-Guajardo 1, R. Gámez-Corrales2, A. 
B. Lopez-Oyama3, k. A. Gutierrez-Acosta1, J. R. 
Gonzalez-Martinez1, F. Barffuson-Dominguez4 

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Blvr. Luis Encinas y Rosales SN, Col Centro, Hermosillo 
Sonora. 2Departamento de Física, Universidad de Sonora, Blvr. 
Luis Encinas y Rosales SN, Col Centro, Hermosillo Sonora. 
3CICATA- IPN Unidad Altamira, Km. 14.5 Carretera Tampico-
Puerto Industrial Altamira, Altamira Tamaulipas.
4Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Av. Manuel Nava #6, Zona Universitaria, San Luis Potosí.

 ■ se.4-P057 POWdeRs OF Mn-Fe-Bi OBtaIned By 
MechanIcal allOyIng.
José Luis Hidalgo González1. María Cristina 
Grijalva2, Jose Andrés Matutes Aquino2.
1Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, Carretera 
Guanajuato a Puentecillas Km 10.5, Puentecillas, 36262 

Guanajuato, Gto. 2Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S. C., Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial 
Chihuahua, 3112, Chihuahua, Chihuahua-México.

 ■ se.4-P058 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF the ti-ta-sn allOy FOR BIOMedIcal 
aPPlIcatIOns
E. Pio1,C. Aguilar1, L. Béjar2,A. Medina3, R. 
Mangalaraja4

1Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, 
Universidad Técnica Federico Santa María, Av. España 1680, 
Valparaíso, Chile, 2Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio W. Ciudad 
Universitaria, Morelia, Michoacán, México. 3Instituto de 
Investigaciones en Metalurgia y Materiales, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ciudad Universitaria, 
Morelia, Michoacán, México. 4Laboratorio de Cerámicos 
Avanzados y Nanotecnología, Departamento de Ingeniería de 
Materiales, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

 ■ se.4-P059 chaRacteRIZatIOn OF cd1-xZnxte 
(0≤x≤1) NANOLAYERS GROWN BY ATOMIC 
layeR dePOsItIOn On gasb and gaas (001) 
ORIented suBstRates
R. S. Castillo Ojeda1, J. Díaz-Reyes2, M. Galván-
Arellano3, F. de Anda-Salazar4

1Universidad Politécnica de Pachuca, Km. 20, Rancho Luna, Ex-
Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala, Hidalgo. 
43830. México. 2Centro de Investigación en Biotecnología 
Aplicada, Instituto Politécnico Nacional. Ex–Hacienda de 
San Juan Molino, Km. 1.5. Tepetitla, Tlaxcala. 90700. México. 
3Depto. de Ingeniería Eléctrica, SEES, CINVESTAV-IPN. Apartado 
Postal 14-740, México, D.F. 07000. México. 4IICO-UASLP Ave. 
Karakorum 1470, Lomas 4ª Sección. Álvaro Obregón 64, San Luis 
Potosí, S.L.P. 78210. México.

 ■ se.4-P060 eFFect OF the VacancIes On 
the nB3sn electROnIc and stRuctuRal 
PROPeRtIes
S. Hipólito-García1, M. Acosta-Alejandro1, J. S. 
Lezama-Pacheco2, J. Mustre de León3, R. Falconi 
Calderón1, R. Escudero Derat4

1División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Km 1.5 Carretera Cunduacán-Jalpa de 
Méndez, Cunduacán, Tabasco 86690, México. 2Departamento 
de Física Aplicada, CINVESTAV Unidad Mérida, Mérida, Yucatán 
97310, México. 3Department of Earth System Science, Stanford 
University, Stanford, California 94305, USA. 4Instituto de 
Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma 
de México, A. P.70-360, México D. F. 04510, México.
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 ■ se.4-P061 eFFect OF the VacancIes On 
the ZnO:cu electROnIc and stRuctuRal 
PROPeRtIes.
R. de la Cruz Gutiérrez1, M. Acosta-Alejandro1, S. 
J. A. Figueroa2, G. Pérez Hernández3, J.A. Acosta-
Alejandro3, J. Mustre de León4

 1División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Km 1.5 Carretera Cunduacán-Jalpa de 
Méndez, Cunduacán, Tabasco 86690, México. 2Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Rua Giuseppe Máximo 
Scolfaro, 10.000, Polo II de Alta Tecnologia, Caixa Postal 
6192, 13083- 970 Campinas, SP, Brasil. 3División Académica 
de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, Km 1.5 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, 
Cunduacán, Tabasco 86690, México. 4Departamento de Física 
Aplicada, CINVESTAV Unidad Mérida, Mérida, Yucatán 97310, 
México.

 ■ se.4-P062 eFFect OF PROcess PaRaMeteRs 
OF dIssIMIlaR JOInts OF al- 6061 and 
cOPPeR Plates FRIctIOn Welded On 
MIcROstRuctuRe and electRIcal 
ResIstIVIty
Garcia Navarro 1, M. J. Pérez 1, C.R. Muñiz Valdez 2, 
J. C. Ortiz 2, N. A. Rodriguez R. 1
1Instituto Tecnológico de Saltillo, Blvd. V. Carranza 2400, Saltillo, 
Coahuila, 2Facultad de Ineniería, UA de C, Ciudad Universitaria. 
Carretera a México Km. 13. C.P. 25350. Arteaga, Coahuila

 ■ se.4-P063 synthesIs OF cOPPeR(II) 
cOMPleXes WIth schIFF Base lIgands
Moreno-Urbalejo,1 Y. Soberanes,2 R.R. 
Mundo-Sotelo,2 E.F. Velázquez-Contreras,1 F. 
Rocha-Alonzo1

1Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas. Rosales y Luis Encinas, s/n, Hermosillo, Sonora, 
México. CP 83000, 2Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, Laboratorio de Estructura Biomolecular. Carretera a 
la Victoria, km 0.6. Hermosillo, Sonora, México. CO 83304

 ■ se.4-P064 cOllOIdal sOlOutIOn OF au-nPs 
WIth gaMMa IRRadIatIOn
k. J. Lozano Rojas1, A. Garcia Borquez1,J. Roman 
Lopez2, J. I. Guzman Castañeda3,
1Instituto Politécnico Nacional- ESFM, Depto. Ciencia de 
Materiales, Ed. 9-UPALM, 07738 CDMX. 2Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico- ICN, CONACyT, Circuito Exterior S/N. C.U., 
04510, CDMX. 3Instituto Politécnico Nacional- ESIQIE, Academia 
de Fisica, Ed. 6-UPALM, 07738 CDMX.

 ■ se.4-P065 aluMIna WhIsKeRs OXIde gROWn 
In MetallIc allOy OF Fecral.
J. I. Guzman Castañeda1, k. J. Lozano Rojas2, A. 
Garcia Borquez2, R. Cabrera Sierra3

1Instituto Politécnico Nacional- ESIQIE, Academia de Fisica, Ed. 
6-UPALM, 07738 CDMX. 2Instituto Politécnico Nacional-ESFM, 
Depto. Ciencia de Materiales, Ed. 9-UPALM, 07738 CDMX. 
3Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Academia de Quimica 
Analitica, Ed. Z6-UPALM, 07738 CDMX.

 ■ se.4-P066 chaRacteRIZatIOn OF ZnO 
nanOFIlMs dePOsIted By cheMIcal 
Bath dePOsItIOn actIVated By Means 
MIcROWaVes
J. E. Flores-Mena 1, J. Díaz-Reyes 2, J. Martínez-
Juárez 3, M. Galván-Arellano 4 
1Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad 
Autonóma de Puebla, Av. San Claudio y 18 Sur Colonia San 
Manuel, Puebla, Puebla, 72570, Mexico. 2Centro de Investigación 
en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Ex-
Hacienda de San Juan Molino Km. 1.5. Tepetitla, Tlaxcala. 90700. 
México 3CIDS-ICUAP, BUAP. CU, Edif. No. 137. Col. San Manuel. 
Puebla, Pue. 72570. México 4CINVESTAV-IPN, Depto. de Ing. 
Eléctrica, SEES. Apdo. Postal 14-740. México City. 07000. México

 ■ se.4-P067 electROcheMIcal PROPeRtIes OF 
al2O3-Fe/si cOMPOsItes PRePaRed By hIgh-
eneRgy MechanIcal MIllIng
H. Herrera1, J.G. Miranda1, C.O. González1, J. 
Morales2

1Universidad Autónoma Del Estado De México, Ing. Industrial, 
Blvd. Universitario s/n,Predio San Javier Atizapán de Zaragoza, 
Edo. de México,54500, MEXICO. 2Centro Nacional de 
Metrología (CENAM), El Marqués, Querétaro, México. 2Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnólogico en Electroquímica, 
CIDETEQ, Parque Tecnólogico Querétaro s/n, Sanfandila, CP 
76703, Querétaro, México.

 ■ se.4-P068 FaBRIcatIOn OF al-Mg-ce MasteR 
allOys usIng ceO2 POWdeR By MechanIcal 
stIRRIng 
Jesus Salvador Luna Alvarez1,M. Gallardo, C.Ortiz1, 
F. Martinez,R.Muñiz1, R.Villa1

1Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Coahuila, 
Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria. Arteaga, Coahuila, 
Mexico

 ■ se.4-P069 gWyddIOn sOFtWaRe as a tOOl tO 
undeRstand ti-15Mo saMPles Made By Ball 
MIllIng
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C.G. Nava-Dino1, M.C. Maldonado-Orozco1, P.I. 
Cordero De los Ríos1, N.L. Mendez-Mariscal1
1Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería. 
Chihuahua, Circuito No 1., Campus Universitario 2 Chihuahua, 
Chih. C.P. 31125, México.

 ■  se.4-P070 FaIluRe analysIs In hagc guIde OF 
hOt ROllIng MIll stand
D. A. Olguín Ramírez2, A. Salas-Zamarripa1, M. 
Castillo-Morales1, T. P. Berber-Solano1, W. S. 
Marrochi2.
1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Pedro de Alba S/N, Ciudad 
Universitaria, C.P. 66450, San Nicolás de los Garza, México. 
2Ternium México, Av. Munich 101, Cuauhtemoc, 66452 San 
Nicolás de los Garza, N.L.

 ■ se.4-P071 chaRacteRIZatIOn OF the RIgIdIty 
OF Plates sheet - Metal WIth neRVes 
staMPed
A. Campos Vázquez1, A. Escamilla Navarro2, J.L. 
Calderón Osorno2.
1Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA). 
Av. IPN No. 2580, Col. Barrio la Laguna Ticomán Delegación 
Gustavo A. Madero, C.P. 07340, Ciudad de México, México, 
2Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo (UPIIH). 
Carretera Pachuca – Actopan Km. 1+500, San Agustín Tlaxiaca 
Hidalgo, México

 ■ se.4-P072 synthesIs OF the (sr2(1-x), 
gd2x)FenbO6 dOuBle PeROVsKIte and 
chaRacteRIZatIOn By RaMan, IR and 
MOssBaueR sPectROscOPy
M. Romero1, R. W. Gómez1, R. Escamilla2, J. L. 
Pérez –Mazariego1, M. L. marquina1, R. Hinojosa1, 
A. Benitez3 and A. A. Castro2

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Apartado Postal 70-399, México D.F., 04510, México, 

2Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. A.P. 70-360, México, D. F., 04510 México, 
3Universidad La Salle Santa Teresa, Tlalpan 14010, Ciudad de 
Mexico, CDMX

 ■ se.4-P073 theORetIcal MOdel OF 
cRystallIZatIOn, heteROgeneIty OF 
cOMPOsItIOn and dIelectRIc PROPeRtIes 
OF cRystals Based On gallIuM 
MOnOchalcOgenIdes
S.M. Asadov1, and k.I. kelbaliev1

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113

 ■ se.4-P074 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF BIMetallIc nanOPaRtIcles auPt
A. L. Higareda1, G. Rosas2, R. Pérez1 and R. 
Esparza1

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Boulevard Juriquilla 3001, 
Santiago de Querétaro, Qro., 76230, México. 2Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. 
Múgica S/N Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, 58030, 
México.

 ■ se.4-P075 leachIng OF gOld FROM cRushed 
PRInted cIRcuIts BOaRds OF cOMPuteRs, 
usIng thIOseMIcaRBaZIde
Abner H. Rojas-Calva1, Ma. Isabel Reyes-
Valderrama1, Ventura Rodríguez-Lugo1, karina 
Alemán-Ayala2, Eduardo Cerecedo Sáenz1 & 
Eleazar Salinas-Rodríguez1

1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales. ICBI-UAEH, 
Carr. Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Mineral de la
Reforma, Hidalgo. C.P. 42184. Telf. (+52) 77 1717 2000 ext. 22932, 
2Área Académica de Computación y Electrónica. ICBI-UAEH, Carr. 
Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma,Hidalgo. C.P. 
42184. Telf. (+52) 77 1717 2000

 ■ se.4-P076 syntesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ceRMets cOMPOsIte Based MullIte 
ReInFORced WIth nanO sIlVeR
Téllez Arias Mercedes Gabriela1, Miranda 
Hernández José G.1, Olea Mejía Oscar F.2, Lemus 
Ruiz José3.
1Universidad Autónoma del Estado de México (CU-UAEM-VM), 
2Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de 
Química (CCIQS-UAEM-UNAM) 3Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (IIMM)

 ■ se.4-P077 eFFect OF co suBstItutIOn On 
the Valence OF Ru In the the gd2-xcoxRu2O7 
PyROchlORe 
A. A. Castro1, R. Escamilla1, F. Morales1, M. 
Romero2, L. Huerta1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. A.P. 70-360, México, D. F., 04510 México, 
2Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Apartado Postal 70-399, México D.F., 04510, México.

 ■ se.4-P078 MIcROstRuctuRal study OF 
hydROXyaPatIte nanOFIBeRs By hIgh 
teMPeRatuRe In sItu X-Ray dIFFRactIOn.
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S. Alonso-Sierra1, R. Velázquez-Castillo1, B. 
Millán-Malo2, L. A. Rivera-Escobedo1, E. M. 
Rivera-Muñoz2.
1División de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas 
S/N, Querétaro, Qro., México, C.P. 76010. 2Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, Juriquilla, Apdo. 
Postal 1-1010, Querétaro, México.

 ■ se.4-P079 the dual BehaVIOR OF 
nanOPOWdeRs OBtaIned By hIgh-eneRgy 
MIllIng
H. Rojas-Chávez 1, J. Santoyo-Salazar 1, J. M. 
Juárez-García 2
1Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 2Centro Nacional de 
Metrología

 ■ se.4-P080 synthesIs and MagnetIc 
PROPeRtIes OF yb(1-x)yxni2 systeM
O. Olicón1, F. Morales1, R. Escamilla1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. A.P. 70-360, Ciudad de México, 04510 
México.

 ■ se.4-P081 eleMental, stRuctuRal and 
PhOtOelectRIcal chaRacteRIZatIOn OF 
dOPed ZInc OXIde sIngle cRystal
G. Juarez-Diaz1, P. Lopez-Salazar2, J. Martinez-
Juarez2, R. Peña-Sierra3, M. J. Robles-Aguila2, J. 
Diaz-Reyes4

1Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 14 Sur y Av. Sn Claudio C. 
U. Puebla, México. 2Centro de Investigaciones en Dispositivos 
Semiconductores, ICUAP, BUAP, 14 sur y Av. San Claudio C. 
U., Puebla, México. 3Sección de Electrónica del Estado Sólido, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I. P.N., Av. 
IPN 2508, Col. Zacatenco, D. F., México 4Centro de Investigación 
en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Ex 
Hacienda de San Juan Molino Km. 1.5 Tepetitla, Tlaxcala, México.

 ■ se.4-P082 stRuctuRal and eleMental 
chaRacteRIZatIOn OF dIVeRse saMPles 
By dIFFRactIOn OF X-Rays and X-Ray 
FluORescence
G. López-Alfaro1, J. Martínez-Juárez2, P. López- 
Salazar 2, Josefina Robles-Águila 2, G.Juárez-Díaz 3, 
J.A. Reyes-Avendaño1.
1Facultad de Ingeniería Química. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. C.U. Edificio 106H, Av. Sn. Claudio y 18 Sur. 
C. P. 72570. Puebla, Puebla. México. 2Centro de Investigaciones 

en Dispositivos Semiconductores. 3) Facultad de Ciencias de la 
Computación. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
C.U., Av. Sn. Claudio y 14 Sur. C. P. 72592. Puebla, Puebla. México.

 ■ se.4-P083 eFFect OF hIgh cu and Fe 
On MIcROstRuctuRal eVOlutIOn In a 
cOMMeRcIal hPdc alsi9cu3 allOy.
A.E. Salas-Reyes1, G. Rodríguez-Ortiz2, J. García-
Robledo1, S. Tehuacanero-Núñez3, J. Reyes-Gasga3.
1Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química, 
UNAM. Ciudad Universitaria. Ciudad de México. 04510. México. 
2Ingeniería en Metalúrgica, Universidad Politécnica de Juventino 
Rosas. Comunidad de Valencia, Santa Cruz de Juventino Rosas. 
38240. Guanajuato, México. 3Instituto de Física, UNAM. Circuito 
de la Investigación s/n, Ciudad Universitaria. Ciudad de México. 
04510. México.

 ■ se.4-P084 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ZInc OXIde nanOPaRtIcles usIng a gReen 
cheMIstRy MethOd
R. Álvarez-Chimal 1,2 and J. Arenas-Alatorre1

1Instituto de Física UNAM, Apdo. Postal 20-364, C.P. 01000, 
México, D.F. 2División de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Facultad de Odontología. Universidad Nacional Autónoma de 
México. D.F. México

 ■ se.4-P085 stRuctuRal and eleMental 
chaRacteRIZatIOn OF MIneRalOgIcal 
saMPles FROM ZaPOtItlan, PueBla
P. López-Salazar1, E. Serrano-Silva2 J. Martínez-
Juárez1, G. Juárez-Díaz3, J. Robles-Águila1.
1Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. C.U., Av. Sn. 
Claudio y 14 Sur. C. P. 72592. Puebla, Puebla. México. 2Facultad 
de Ingeniería. Colegio de Geofísica. Blvd. Valsequillo y Av. San 
Claudio, Ciudad Universitaria. Puebla, Pue. C.P. 72570. 3Facultad 
de Ciencias de la Computación. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. C.U., Av. Sn. Claudio y 14 Sur. C. P. 72592. 
Puebla, Puebla. México.

 ■ se.4-P086 MIcROstRuctuRe 
chaRacteRIZatIOn OF Metal MIXed OXIdes
T. kryshtab1, H. A. Calderon1, A. kryvko2

1Instituto Politécnico Nacional, ESFM, Departamento de Física, 
U.P.A.L.M., Av. IPN S/N, Edif. 9, C.P. 07738, Cd. Mx., México, 
2Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, Departamento 
de Sistemas, U.P.A.L.M., Av. IPN S/N, Edif. Z4, C.P. 07738, Cd. 
Mx., México.
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 ■ se.4-P087 cathOdIc POtentIal eFFects 
On scc OF lOW caRBOn PIPelIne steels 
eXPOsed tO acId and alKalIne sOIl
A. Contreras1, V.M. Camarena1, L.M. Quej1, R. 
Galvan2.
1Instituto Mexicano del Petróleo, Eje central Lázaro Cárdenas 
Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, C. P. 07730, México. Tel: 
+52 5591758194. 2Unidad Anticorrosión, Instituto de Ingeniería, 
Universidad Veracruzana, Av. S.S. Juan Pablo II s/n, Fracc. Costa 
Verde, C.P. 94294, Veracruz, México.

 ■ se.4-P088 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF al-2006/al2O3 cOMPOsItes cOnsOlIdated 
By suPeRsOlIdus lIQuId Phase sInteRIng
G. Rodríguez-Ortiz1, R.J. Bailon-Medrano1, 
M. A. Coello-Ramírez1, C.A. León-Patiño2, A. 
Miranda-López2

1Ingeniería en Metalúrgica, Universidad Politécnica de Juventino 
Rosas, Hidalgo 102, Comunidad de Valencia, Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajuato, C.P. 38253, MÉXICO.grodriguez_
ptc@upjr.edu.mx, 2Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio “U”, 
C.U. Francisco J. Mújica S/N. Morelia, Michoacán, C.P. 58030, 
MÉXICO.

 ■ se.4-P089 analysIs OF the PhenOMenOn OF 
sensItIZatIOn stanIless steels 304 and 316 
JOIned By FRIctIOn-stIR WeldIng
N. García Amador 1, E. Almanza Casas 1, C. R. 
Muñiz Valdez 2, S. Luna A.2, N. A. Rodriguez R. 1
1Instituto Tecnológico de Saltillo, Blvd. V. Carranza 2400, Saltillo, 
Coahuila, 2Facultad de Ingeniería, UA de C, Ciudad Universitaria. 
Carretera a México Km. 13. C.P. 25350. Arteaga, Coahuila

 ■ se.4-P090 study OF BIMetallIc 
nanOPaRtIcles agPd and theIR 
electROcatalytIc BehaVIOR
A. Santoveña1, J.A. Maya-Cornejo1, A. Ruíz-
Baltazar1, R. Esparza1, R. Pérez1.
1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Boulevard 
Juriquilla #3001, Santiago de Querétaro. Universidad Nacional 
Autónoma de México.

 l SE.4-P091 FABRICATION AND TESTING OF 
CERAMIC TILES USING CLAY BODIES LOADED 
WITH COFFEE BAGASSE.
D.J.Garcia Garcia1,A.Escobedo Morales1,2 & H. 
Hernández Cocoletzi1,3.
1Facultad de Ingeniera Química,Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y 18 sur Jardines 

de San Manuel, Puebla, Pue. 1,2Facultad de Ingeniera 
Química,Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. 
San Claudio y 18 sur Jardines de San Manuel, puebla, pué. 
1,3Facultad de Ingeniera Química,Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y 18 sur Jardines de San 
Manuel, puebla,pué.

 ■ se.4-P092 adsORPtIOn OF cO2 On gRaPhene 
suRFace WIth deFects
R.M. del Castillo Vázquez1 and A. Calles1

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ciudad de México, 04510, México

ROOM: tuluM c JW hOtel 
thuRsday, august 24

 ■ 09:00 - 09:15 se.4-O043 asseMBly OF gOld 
nanOPaRtIcles On a FunctIOnalIZed 
PlatFORM OF hydROgenated aMORPhOus 
sIlIcOn caRBIde
Janet Morales-Chávez1, Noelia Ortega-Hernández1, 
Placido Zaca-Morán2, Analilia Arroyo-Becerra1, 
José Luis Herrera-Celis3, Abdú Orduña-Díaz1.
1Laboratorio de Instrumentación Analítica y Biosensores, Instituto 
Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Biotecnología 
Aplicada-Tlaxcala, Ex Hacienda San Juan Molino carretera es-
tatal Tepetitla-Tecuexcomac Km 1.5, Tepetitla de Lardizábal, 
C.P. 90700. Tlaxcala-México. 2Departamento de Fisicoquímica 
de Materiales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Edificio IC 10. Ciudad Universitaria Colonia San Manuel, C.P. 
72570. Puebla. 3Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, Luis Enrique Erro #1, Santa María Tonantzintla, San 
Andrés Cholula 72840, Puebla, México. 

 ■ 09:15 - 09:30 se.4-O044 dIslOcatIOn densIty 
eVOlutIOn In hIgh stRaIn deFORMatIOn OF 
cOPPeR usIng laRge stRaIn MachInIng
S Abolghasem1, A Porras, FA Rojas1

1Department of Industrial Engineering, Universidad de los Andes, 
Bogota, Colombia

 ■ 09:30 - 09:45 se.4-O045 chaRacteRIZatIOn 
OF gRInded PRInted cIRcuIts BOaRds 
OF cOMPuteRs and leachIng OF gOld 
cOntaIned, usIng thIOseMIcaRBaZIde
Abner H. Rojas-Calva1, Ma. Isabel Reyes-
Valderrama1, Ventura Rodríguez-Lugo1, karina 
Alemán-Ayala2, Eduardo Cerecedo Sáenz1 & 
Eleazar Salinas-Rodríguez1
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1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales. ICBI-
UAEH, Carr. Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, 
Hidalgo. C.P. 42184. Telf. (+52) 77 1717 2000 ext. 22932 2Área 
Académica de Computación y Electrónica. ICBI-UAEH, Carr. 
Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo. 
C.P. 42184. Telf. (+52) 77 1717 2000

 ■ 09:45 - 10:00 se.4-O046 eFFect OF 
MIcROstRuctuRal anIsOtROPy On the 
MechanIcal PROPeRtIes OF aPI 5l-X46 steel
G. Sandoval1, J. L. González1, D. I. Rivas1, M. A. 
Beltrán1

1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional. Edificio N° 7, Grupo de Análisis de 
Integridad de Ductos, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, 
Gustavo A. Madero, Lindavista; 07738 Ciudad de México, CDMX.

 ■ 10:00 - 10:15 se.4-O047 heat-tRansFeR 
cOeFFIcIent adJustMent OF an 
InstRuMented MOld OF ResIn-BOnded sand 
FOR gRay IROn castIng
E.Hurtado-Delgado1, L. Huerta-Larumbe1, A. F. 
Miranda-Pérez1

1Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, Ciencia y 
Tecnología 790, Saltillo, México

 ■ 10:15 - 10:30 se.4-O048 theRMOdynaMIcs OF 
ultRa-cOld cesIuM In atOMIc FOuntaIn 
clOcKs
E. de Carlos López1, J. M. López Romero2, C. A. 
Ortiz Cardona1, 2 and S. Jiménez-Sandoval2
1Dirección de Metrología de Tiempo y Frecuencia, Centro 
Nacional de Metrología, CENAM, km 4.5 carretera a los Cués, El 
Marqués, 76246, Querétaro, México., 2Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
CINVESTAV, Unidad Querétaro, Libramiento Norponiente No 
2000, Fracc. Real de Juriquilla, Querétaro, Querétaro 76230, 
México.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk



249

Symposium E.5
Materials characterization in 
the steM: applications, insights 
and new Methods
Paul Voyles / University of Wisconsin-Madison
James LeBeau / North Carolina State University
James Ciston / Lawrence Berkeley National Lab

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ se.5-P001 InFluence OF heat lOsses 
at lOW FReQuencIes In PhOtOtheRMal 
eXPeRIMents
k. Martínez1, E. Marín1

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, Legaria 
694, Col. Irrigación, C.P. 11500, México D.F., México

 ■ se.5-P002 analysIs OF PhOtOacOustIc 
sIgnals OF gRaPhIte MIcROPaRtIcles 
susPended In a tuRBId MedIuM.
A. Pérez-Pacheco1, R.M Quispe-Siccha1, E.V 
Albarrán2, D. Romero-Vázquez3

1Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico UIDT, 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Dr. Balmis 
148, Del. Cuahutemoc, C.P. 06726, Ciudad de México, CDMX. 
2Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología, 07340 Ciudad de México, 
CDMX; 3Facultad de Ciencias, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 
Ciudad de México, CDMX.

 ■ se.5-P003 theRMal staBIlIty OF 
austenIte In hadFIeld steels undeR hIgh 
teMPeRatuRe WORKIng cOndItIOns.
M. Góngora Hernández1 R. A. Vázquez Aguilar2, 
J.A. Villarreal Sánchez1.
1UAdeC Facultad de Ingeniería, Arteaga Campus, Blvd. 
Fundadores Km 13 P.O. 25354, Arteaga Coahuila Mex. 2UAdeC 
Facultad de Arquitectura, Arteaga Campus, Blvd. Fundadores 
Km 13 P.O. 25354, Arteaga Coahuila Mex. 1UAdeC Facultad 
de Ingeniería, Arteaga Campus, Blvd. Fundadores Km 13 P.O. 
25354, Arteaga Coahuila Mex 

 ■ se.5-P004 MeasuReMent OF ReFRactIVe 
IndeX In lIQuId suBstances By 
InteRFeRence PatteRn analysIs
Y.F. López-Álvarez1, F.G. Peña-Lecona1, F. J. 
Casillas-Rodríguez1, J. Muñoz-Maciel1 and V.M. 
Durán-Ramírez1.
1Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología, Centro 
Universitario de los Lagos, CULagos. Universidad de 
Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, 47460, México. 

 ■ se.5-P005 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF a BIsIMIde synthesIZed FROM 
tRIMellItIc anhydRId
A.k. Candia-Durán1, M.A. García-Castro2, M.P. 
Amador-Ramírez3, A.M. Hererra-González4, M. 
López-Ortega5, H. Flores-Segura6 
1Benemerita Universidad Autonoma de Puebla 

 ■ se.5-P006 theRMOcheMIstRy OF 
3-MethylglutaRIc anhydRIde
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A.k. Candia-Durán1, M.A. Ortiz-Gil1, M.A.García-
Castro1, M.P. Amador1, A.M. Herrera1, H. Flores-
Segura1, M. López-Ortega1

1Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

 ■ se.5-P007 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF a BIsIMIde synthesIZed FROM PhthalIc 
anhydRId
A.k. Candia-Durán1, J.A. Rojas-Luis2, M.A. García-
Castro3, M.P. Amador4, A.M. Herrera-González5, H. 
Flores6, M. López-Ortega7

1Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

 ■ se.5-P008 theRMOcheMIstRy OF 
7-MethOXy-4-MethylcuMaRIn
A.k. Candia-Durán1, M.López-Ortega1, M. 
Vázquez-Fuentes1, M.A. Garcia Castro1, M.P. 
Amador-Ramírez1
1Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

 ■ se.5-P009 synthesIs OF PhOtOluMInescent 
FIlMs ZrO2:tb3+ staRtIng FROM Zr(c5h7O2)4 
PRePaRed By ultRasOnIc sPRay PyROlysIs 
technIQue 
I.I Rojas-Velasco1, G. Juárez-López2, E. Yescas-
Mendoza3, E. I. Velázquez-Cruz4, R. Martínez-
Martínez5, C. Falcony-Guajardo6

1Maestría en Tecnología Avanzada de Manufactura, División de 
Estudios de Posgrado. Universidad Tecnológica de la Mixteca, 
2Centro de Estudios de Nuevos Materiales. Universidad 
Tecnológica de la Mixteca, 3Instituto de Electrónica y Mecatrónica. 
Universidad Tecnológica de la Mixteca, 4Instituto de 
Agroindustrias. Universidad Tecnológica de la Mixteca, 5Instituto 
de Física y Matemáticas. Universidad Tecnológica de la Mixteca, 
6 Instituto de Física Cinvestav-IPN Unidad Zacatenco. Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN

 ■ se.5-P010 OBtaInIng and chaRacteRIZatIOn 
OF thIn FIlMs OBtaIned By sPIn cOatIng 
WIth PBttt-c16
k. Amaro Juárez1, A. Martínez Peralta1,I. Aguilar 
Romero1, J. J. Alvarado Pulido1, S. Alcántara 
Iniesta1, B.S. Soto Cruz1 y L. E. Serrano de La Rosa1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

ROOM: chIchen ItZa II JW hOtel 
thuRsday, august 24

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

Session: 2D Materials and Oxides
 Å SESSION CHAIR: PAUL VOYLES

 ` 12:30 - 13:00 se.5-O001 Invited talk In-sItu 
aBeRRatIOn cORRected electROn 
MIcROscOPy study OF 2h-Mote2 Phase 
tRansItIOn
Moon J. kim1, Qingxiao Wang1, Hui Zhu1, Chenxi 
Zhang1, Rafik Addou1, kyeongjae Cho1 and Robert 
M. Wallace1

1Department of Materials Science and Engineering, The 
University of Texas at Dallas, Richardson, Texas 75080, U.S.A.,

 ` 13:00 - 13:30 se.5-O002 Invited talk study 
OF lIne and PlanaR deFects In ndtiO3 by 
steM-eels 
k. Andre Mkhoyan1

1Department of Chemical Engineering and Materials Science, 
University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, USA

 ■ 13:30 - 13:45 se.5-O003 tWO-steP FaBRIcatIOn 
OF MIcRO-sIZed ZnO: electRIcal ResIstance 
MOnItORIng FOR electROnIc aPPlIcatIOns.
Roberto López 1, Godofredo García-Salgado 2, 
Antonio Coyopol-Solís 2, Tomás Díaz-Becerril 2, 
Delfino Román Gutiérrez 2
1División de Ingeniería Mecatrónica. Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jocotitlán (TESJo). Carretera Toluca-Atlacomulco 
km 44.8, Ejido de San Juan y San Agustin, Jocotitlán, Edo. México, 
México. 2CIDS-ICUAP Benemérita Universidad Autónoma de 
puebla, Av. San Claudio y 14 sur S/N C.U, Puebla, México

 ■ 13:45 - 14:00 se.5-O004 InFluence OF 
the cOncentRatIOn OF BaRley stRaW 
FIBeRs ReInFORceMents On the 
cheMIcal, MechanIcal and stRuctuRal 
PROPeRtIes OF cOMPOsItes PRePaRed By 
theRMOcOMPRessIOn
MA. Guadalupe Lomeli Ramirez1, Rodrigo Perez 
Pimentel1, Salvador Garcia Enriquez1

1Department of Wood, Cellulose and Paper. University of 
Guadalajara. Guadalajara-Nogales highway, 15.5 kilometer, Las 
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Agujas, Postcode 45010, Zapopan, Jalisco, Mexico. Student in the 
Forestal Products Master of Science program, Department of 
Wood, Cellulose and Paper. University of Guadalajara.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: 3D Characterization by 
Tomography and Other Means

 Å SESSION CHAIR: ANDRE MKHOYAN

 ` 16:00 - 16:30 se.5-O005 Invited talk atOM-By-
atOM chaRacteRIZatIOn OF nanOMateRIals 
WIth steM tOMOgRaPhy
Mary Scott 1,2

1Department of Materials Science and Engineering University 
of California, Berkeley, Berkeley CA 94720, 2Lawrence Berkeley 
National Labs, Berkeley CA 94720

 ■  16:30 - 16:45 se.5-O006 chaRacteRIZatIOn 
and eValuatIOn OF aIsI 1018 steel, 
BOROn-ceMented. 
Bermúdez, L.1, Salazar, A.1, Gil, U1., Márquez, A.2, 
Aranda, O.1 
1Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato (UPIIG). Av. 
Mineral de Valencia No. 200, Col. Fracc. Industrial Puerto Interior, 
Silao, Gto., C.P. 36275, México. 2Universidad de Guanajuato. 
División de Ciencias de la Vida (DICIVA). Ex. Hacienda el Copal 
Km. 9 carretera Irapuato-Silao, ap 311 CP. Irapuato, Gto., C.P. 
36500, México. 

 ■ 16:45 - 17:00 se.5-O007 IMagIng sIngle la 
VacancIes In laMnO3 WIth hIgh PRecIsIOn 
steM
Jie Feng1, Chenyu Zhang1, Dane Morgan1, Paul M. 
Voyles1

1Department of Materials Science and Engineering, University of 
Wisconsin-Madison
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ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ se.6-P001 sIMulatIOn OF a stRIPlIne BeaM 

POsItIOn MOnItOR OF a sIngle electROde 
FOR educatIOnal PuRPOses.
F. Pérez Suárez1, G.H.I. Maury Cuna1

1División de Ciencias e Ingenierías, Universidad de Guanajuato, 
Loma del Bosque 103, Col. Lomas del Campestre, León, 
Guanajuato, México, C.P.37150.

 ■ se.6-P002 desIgn and cOnstRuctIOn OF a 
MInI-lInac FOR educatIOnal PuRPOses
J. Peña González1, E. Granados Vázquez2, G. H. I. 
Maury Cuna2, V. Bravo Galindo3

1Universidad Iberoamericana León, Blvd. Jorge Vértiz Campero 
1640, Col. Fracciones Cañada de Alfaro, León, Guanajuato, 
México, C.P. 37238; 2División de Ciencias e Ingenierías, 
Universidad de Guanajuato, Loma del Bosque 103, Col. Lomas 
del Campestre, León, Guanajuato, México, C.P. 37150; 3Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, Ave. Tecnológico y Periférico Poniente 
S/N, Col. Sahuaro, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83170.

 ■ se.6-P003 aPPlIcatIOns usIng PaRtIcle 
acceleRatOR tandeM Van de gRaaFF OF the 
InIn
José López Monroy1, R. V. Díaz1, J. Aspiazu1

1Departamento Aceleradores, Gerencia de Ciencias Ambientales, 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, La Marquesa, 
Ocoyoacac, Edo. De México, C. P. 52750, México.

 ■ se.6-P004 nItROgen (PROteIn) 
deteRMInatIOn In sIngle seeds By nucleaR 
ReactIOns
R. Policroniades1, E. Moreno1, G. Murillo1, A. 
Varela1

1Departamento de Aceleradores, Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ)

 ■ se.6-P005 cOMPOsItIOnal chaRacteRIZatIOn 
OF nanOMateRIals usIng nucleaR analysIs 
technIQues
Fernandez1, S. Romero2, F. Gonzalez-Zavala 2, 3, D. 
A. Solis-Casados3, L. Escobar-Alarcón2

1Departamento de Aceleradores, Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, Apdo. Postal 18-1027, México DF 
11801, México. 2Departamento de Física, Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, Apdo. Postal 18-1027, México DF 
11801, México. 3Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable UAEM-UNAM, Toluca, Estado de México, 50200, 
México.

 ■ se.6-P006 electROMagnetIc desIgn OF a 
RadIO FReQuency caVIty WIth POssIBle 
aPlIcatIOns In MateRIals
G.R. Montoya-Soto1, Dr. C.A Valerio-Lizarraga1, 
Dr. P. podesta-Lerma1 Dr. C.Duarte-Galván1, Dr. I. 
León1.
1Universidad Autónoma de Sinaloa, postal adress 80000

Symposium E.6
particle accelerators for 
science & engineering of 
Materials
Juan Andres Aspiazu Fabian / Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Claudio Alejandro Estrada Gasca / Arizona University/UNAM
Juan Jaime Vega Castro / Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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 ■ se.6-P007 ashes chaRacteRIZatIOn By PIXe 
technIQue
R.H. Chavez1, J. López2, R.V. Díaz2, J. Aspiazu2

1Departamento Estudios del Ambiente, Gerencia de Ciencias 
Ambientales, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. De México, C. P. 52750, México. 
2Departamento Aceleradores, Gerencia de Ciencias Ambientales, 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, La Marquesa, 
Ocoyoacac, Edo. De México, C. P. 52750, México.

 ■ se.6-P008 synthesIs and study OF 
ZnO:ga FIlMs FOR theIR aPPlIcatIOn as 
scIntIllatIOn deVIce.
I.Martínez Ramos1 k.B. Cervantes Díaz1, B.S. 
Soto Cruz1, J.J. Alvarado Pulido1, J.C. Ramos2, J.J. 
Richardson2. I. Aguilar1

1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, BUAP, 
Puebla, México 72592. 2Solution Deposition Systems, Inc. Goleta, 
California 93117.

 ■ se.6-P009 PROtOn scatteRIng cROss 
sectIOn MeasuReMents In Zn and ga FOR IBa 
technIQue aPPlIcatIOns
Gutiérrez2, G. Murillo1,2, F. García-Santibañez2, R. 
Policroniades2

1ININ-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, depar-
tamento de Aceleradores (Tandem). 2UAEM – Universidad 
Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias.

 ■ se.6-P010 IMPleMentatIOn OF PIge 
technIQue at InIn. WORK PaRtIally 
suPPORted By cOnacyt, MeXIcO
Martinez-Quiroz1, R. Policroniades1, B. Méndez-
Garrido1, G. Murillo,Moreno1, P. Villaseñor1

1Departamento de Aceleradores, ININ, A. P. 18-1027, C. P. 11801, 
México, D. F. México

 ■ se.6-P011 hyBRId stRuctuRe FOR X-Ray 
detectIOn PBttt:PcBM:Pbs
I.Martínez Ramos1, J.J. Alvarado1, M. Chávez 
Portillo1, B.S. Soto1, I. Aguilar1, C. Márquez2, V. 
Balderrama3

1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, 
Edificio 103-C, Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio, C.P. 72592, Puebla, 
Puebla, México. 2Instituto de Física de la Universidad Autónoma 
de Puebla Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio, C.P. 72592, Puebla, 
Puebla, México. 3Sección de electrónica de estado sólido del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional, Av Instituto Politécnico Nacional 2508 San 
Pedro Zacatenco 07480 Ciudad de México, CDMX México.

 ■ se.6-P012 sIMulatIOn OF the electROn 
clOud BuIld-uP FOR the POsItROn RIng OF 
the FutuRe cIRculaR cOllIdeR
A. J. Canto Puc1, E. D. Ocampo Ortiz2 and G. H. I. 
Maury Cuna2

1Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán 
Av. Industrias No Contaminantes x Anillo Periférico Norte S/N, 
Cordemex, 150 Mérida, Yucatán, México. 2División de Ciencias 
e Ingenierías, Universidad de Guanajuato Loma del Bosque 
103, Col. Lomas del Campestre, León, Guanajuato, México, C.P. 
37150

 ■ se.6-P013 MateRIal chaRacteRIZatIOn WIth 
IFunaM’s neW IOn MIcROPROBe
Alejandro Mitrani Viggiano1, José Luis Ruvalcaba 
Sil1, karim Uriel López Guzmán1, Francisco Javier 
Jaimes Beristain1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Mexico City, Mexico

 ■ se.6-P014 a glIMPse IntO the WOndeRs OF 
natuRe WIth anaelu
C. Burciaga-Valencia1, E. E. Villalobos-Portillo1, 
I. Castillo-Sandoval1, J. Carreño-Márquez1, M. 
E. Montero-Cabrera1, L. E. Fuentes-Cobas1, L. 
Fuentes-Montero2.
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., 
Chihuahua, México. 2Diamond Light Source, Harwell Science and 
Innovation Campus, Oxfordshire, UK.

 ■ se.6-P015 synthesIs OF nanOstRuctuRed 
ZIRcOnIa usIng cOncentRated sOlaR 
eneRgy
L.G. Ceballos-Mendivil1,2, R.E. Cabanillas-López3, 
J.C. Tánori-Córdova4, H.I. Villafán-Vidales1, C.A. 
Arancibia-Bulnes1, C.A. Estrada1.
1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2Facultad de Ingeniería Mochis, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 3Depto. de 
Ingeniería Química y Metalurgia, Universidad de Sonora, México, 
4Depto. de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad 
de Sonora, México.

 ■ se.6-P016 µ-XRF and µ-XaFs PeRFORMed 
On suRFace OF naIca gyPsuM cRystals In 
thRee dIFFeRent synchROtROn BeaMlInes
Caraveo-Castro Carmen del Rocío1, Castillo-
Sandoval Isai1, Fuentes-Montero María Elena2, 
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Castillo-Michel Hiram3, Montero-Cabrera María 
Elena1.
1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Ave. Miguel de Cervantes 120 Complejo Industrial,C.P. 31109, 
Chihuahua,Chih. México. 2Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Universitario 
#2, Circuito Universitario, C.P.31125, Chihuahua, Chih. México. 
3European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), ID21 Beamline, 
BP 220, 38043 Grenoble, France.

 ■ se.6-P017 PROtOns IRRadIatIOn eFFects On 
WeldIng steels
Sandoval A1., Zamora L1., Aguilar A1, Díaz L1, López 
J2., Aspiazu J2.
1Departamento de Tecnología de Materiales, 2Departamento de 
Aceleradores Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

 ■ se.6-P018 ashes chaRacteRIZatIOn FROM a 
cOal electRIc POWeR Plant
R.H. Chavez1, M. Marín2, R. Basurto3, M.E. 
Camacho1, J. Aspiazu4

1Departamento Estudios del Ambiente, Gerencia de Ciencias 
Ambientales, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. De México, C. P. 52750, México. 
2Departamento de Tecnología de Materiales, Gerencia de 
Ciencias Aplicadas, Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. De México, C. P. 
52750, México. Departamento de Química, Gerencia de Ciencias 
Básicas, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, La 
Marquesa, Ocoyoacac, Edo. De México, C. P. 52750, México.
4Departamento Aceleradores, Gerencia de Ciencias Ambientales, 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, La Marquesa, 
Ocoyoacac, Edo. De México, C. P. 52750, México.

ROOM: cOZuMel casaMagna hOtel 
thuRsday, august 24

Session: IBA Caraterization & New 
Materials 

 Å SESSION CHAIR: JUAN ANDRES ASPIAZU FABIAN

 ■ 8:00 a 8:15 IntROductIOn tO syMPOsIuM e.6
 ■ 08:15 - 08:30 se.6-O001 RutheRFORd 

BacKscatteRIng FOR cOMPOsItIOn analysIs 
In layeRed Metal dIchalcOgenIdOes 
synthetIZed By Pulsed laseR dePOsItIOn
M.I Serna1, S. Nam2, L. Elbouanani1, H. Choi2, H.N 
Alshareef3, M. Minary3, M.A Quevedo1

1Materials Science and Engineering Department, The University 
of Texas at Dallas 2Department of Advanced Materials 
Engineering, Kookmin University, Seoul, Korea (the Republic of). 
3Mechanical Engineering Department, The University of Texas 
at Dallas 4Core Labs, King Abdullah University of Science and 
Technology (KAUST), Thuwal, Saudi Arabia

 ■ 08:30 - 08:45 se.6-O002 MultIscale MOdelIng 
OF the eFFect OF VacancIes, hydROgen 
and IOdIne In MechanIcal PROPeRtIes OF Zr 
allOys. 
Mayoral1, A. Rey2, J. klapp1,3, A. Gómez1, M. 
Mayoral4
1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 
Carretera México-Toluca S/N, La Marquesa, Ocoyoacac Edo 
de Mexico, Mexico CP 52750. 2Department of Chemical 
Engineering, McGill University, Montreal, Q.C. Canada H3A 2B2. 
3Abacus-Laboratorio de Matemática Aplicada y Cómputo de Alto 
Rendimiento, Departamento de Matemáticas, CINVESTAV-IPN, 
Carretera México-Toluca Km 38.5; La Marquesa, Ocoyoacac, 
Estado de México, 52740 México. 4MTrip, 1117 Sainte-Catherine 
West, 601 Montreal (QC) H3B 1H9 Canada

 ■ 08:45 - 09:00 se.6-O003 uses OF IcP-sFMs 
VeRsus IBa technIQues
Elizabeth Teresita Romero Guzmán1

1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Gerencia de 
Tecnologia Nuclear

 ` 09:00 - 09:30 se.6-O004 Invited talk II-VI 
MateRIals and deVIces FOR RadIatIOn 
sensORs 
Manuel Quevedo-Lopez1

1UT-Dallas

 ` 09:30 - 10:00 se.6-O005 Invited talk RBs 
chaRacteRIZatIOn OF gaseOus suBstances 
usIng a suPeRsOnIc gas Jet taRget In 
MeXIcO
Efraín Chávez1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México.

 `  10:00 - 10:30 se.6-O006 Invited talk 
PROductIOn and aPPlIcatIOn OF Mass 
selected negatIVe IOn MetallIc clusteRs 
tO the FaBRIcatIOn OF nOVel tWO 
dIMensIOnal MeMBRanes
Galindo-Uribarri1 R. Chu, Y. Liu1, E. Romero-
Romero1, and I. Vlassiouk1,
1Oak Ridge National Laboratory, Bethel Valley Rd., Oak Ridge, TN, 
37831
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 ■ 10:30 - 10:45 se.6-O007 status RePORt On 
the R&d OF a 5 t/m nORMal cOnductIng 
QuadRuPOle Magnet FOR the 10 MeV 
electROn lInac OF the MeXIcan PaRtIcle 
acceleRatOR cOMMunIty 
Chavez1, C. Basilio.2, C. Galvan-Duarte.3, H. Maury4, 
M. Napsuciale5, J. Pena.5, C. Valerio.3

1Universidad de Guanajuato, Loma del Bosque 103, Lomas del 
Campestre CP 37150 León, Gto., México. 2DNyN CINVESTAV-IPN, 
Av. IPN 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegacion Gustavo 
A. Madero, Mexico D.F. CP.07360. 3Universidad Autonoma 
de Sinaloa, Calle Gral. Angel Flores Pte. S/N Colonia Centro, 
Culiacán, Sinaloa 80000. 4Universidad de Guanajuato, Loma del 
Bosque 103, Lomas del Campestre CP 37150 León, Gto., México. 
5Universidad de Guanajuato, Loma del Bosque 103, Lomas del 
Campestre CP 37150 León, Gto., México.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

Session: Synchrotron Radiation 
For Material Caraterizarion

 Å SESSION CHAIR: JUAN ANDRES ASPIAZU FABIAN

 ` 12:30 - 13:00 se.6-O008 Invited talk 
cRystallOgRaPhy OF dIValent 
heXaBORIdes: synchROtROn, RaMan, and 
atOMIc-ResOlutIOn MIcROscOPy studIes
O.A. Graeve1, J.T. Cahill1, M. Alberga2, R. Borja-
Urby3, S.T. Misture2, D. Edwards2, and V.R. 
Vasquez4

1Department of Mechanical and Aerospace Engineering, 
University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive-
MC-0411, La Jolla, CA 92093-0411, USA. 2Kazuo Inamori School 
of Engineering, Alfred University, 2Pine Street, Alfred, NY 14802, 
USA. 3Laboratorio de Microscopía Electrónica de Transmisión, 
Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, Instituto 
Politécnico Nacional, Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad 
Profesional Adolfo López Mateos, Zacatengo, Delegación 
Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, México. 
3Chemical and Materials Engineering Department, University of 
Nevada, Reno, 1664 N. Virginia St.-MS 388, Reno, NV 89557, USA

 ` 13:00 - 13:30 se.6-O009 Invited talk 
synchROtROn RadIatIOn study OF 
alteRatIOns OF selenIte gIant cRystals 
FROM naIca, MeXIcO
M. E. Montero-Cabrera1, I. Castillo-Sandoval1, 
I.J.A. Carreño-Márquez1, H.E. Esparza-Ponce1, 

L. E. Fuentes-Cobas1, B. Pérez-Cázares2, M.Y. 
Luna-Porres1, D.C. Burciaga-Valencia1, G. 
González-Sánchez1, M.E. Fuentes-Montero3, J. M. 
Nápoles-Duarte3, G. Gómez-Méndez3, L. Muñoz-
Castellanos3, H. Castillo-Michel4, I. Reyes-Cortes2, 
G.M. Herrera-Pérez1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Miguel de Cervantes 120, Chihuahua, Chih 31136, México, 
2Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Campus Universitario#2, Circuito Universitario, C.P.31125, 
Chihuahua, Chih. México, 3Facultad de Ciencias Químicas. 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Universitario#2, 
Circuito Universitario, C.P.31125, Chihuahua, Chih. México, 
4European Synchrotron Radiation Facility, 38043 Grenoble 
Cedex 9, France

 ` 13:30 - 14:00 se.6-O010 Invited talk a neW 
geneRatIOn InVeRse cOMPtOn scatteRIng 
X-Ray sOuRce that BRIngs synchROtROn 
QualIty MeasuReMent caPaBIlIty tO the 
laBORatORy
Dr. Michael Feser1, Dr. Ronald Ruth1, Dr. Rod 
Loewen1, 
1Lyncean Technologies Inc, 44755 S. Grimmer Blvd., Ste B 
Fremont, CA, 94538 USA +1 (650) 320-9513

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Accelerators: 
Infrastructure & Developments

 Å SESSION CHAIR: JUAN ANDRES ASPIAZU FABIAN

 ` 16:00 - 16:30 se.6-O011 Invited talk 
eXPOnentIal technOlOgIes: a lInK BetWeen 
MateRIals scIence and engIneeRIng
Sergio M. Alcocer1

1Instituto de Ingeniería UNAM

 ` 16:30 - 17:00 se.6-O012 Invited talk PaRtIcle 
acceleRatOR scIence and technOlOgy In 
MéXIcO
Mauro Napsuciale1

1Universidad de Guanajuato

 ` 17:00 - 17:30 se.6-O013 Invited talk sIMulatIOn 
and desIgn OF the FIRst RF MeXIcan lIneaR 
acceleRatOR
Cristhian Valerio Lizarraga1, Alejandro Castilla 
Loaeza2, Gerardo Guillermo Cantón3, Carlos 
Duarte1, Daniel Chavez Valenzuela2, karim 
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Hernández Chahín2, Humberto Maury Cuna2, Luis 
Medina Medrano2, Juan Reyes Herrera4, Salvador 
Sosa Güitrón5, Alan Valdivia García2, Bruce Yee 
Rendón6

1Universidad Autónoma de Sinaloa, 2Universidad de Guanajuato, 

3Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., 
4Universidad Nacional Autónoma de México, 5Old Dominion 
University. 6The High Energy Accelerator Research Organization.

 ■ 17:30 - 18:00 se.6-O014 Invited talk study OF 
thIn FIlM technOlOgy tO Be used as chaRge 
PaRtIcle detectOR
J. Alvarado1, I. Martinez1, k.B. Cervantes Díaz1, I. 
Aguilar1, S. Gallardo2, J. C. Ramos3, J.J. Richardson3, 
B.-S. Soto-Cruz1, C. Márquez4, S. Alcántara1, M. 
Miranda1, J. Aspiazu5 and D. Muenstermann6. 
1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, 
Edificio 103-C, Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio, C.P. 72592, Puebla, 
Puebla, México. 2Nanociencias y Nanotecnología, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Av. Instituto 
Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, México. 
3Solution Deposition System, 6780 Cortona Drive Suite 150, 
Goleta, CA 93117, Estados Unidos. 4Instituto de Física de la 
Universidad Autónoma de Puebla, Edificio 103-C, Blvd. 14 
Sur y Av. San Claudio, C.P. 72592, Puebla, Puebla, México 
5Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Carr. México-
Toluca s/n, La Marquesa Ocoyoacac, C.P. 52750, México 
6Physics Department, B018, B-Floor, Physics Building, Lancaster 
University, England.

 ` 18:00 - 18:30 se.6-O015 Invited talk 
chaRacteRIZIng MagnetIc MateRIals usIng 
neutROn scatteRIng technIQues.
Jose A. Rodriguez-Rivera1

1NIST Center for Neutron Research / University of Maryland

 ■ 18:30 - 18:45 se.6-O016 tOWaRds an 
OPtIMIZed MOnOchROMatIZatIOn FOR dIRect 
hIggs PROductIOn In FutuRe cIRculaR 
e+e- cOllIdeRs
Marco Alan Valdivia Garcia1

1Universidad de Guanajuato
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ROOM: tuluM F JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Fundamenetals of 
chalcogenide electronic materials: 
Theory and Disorder

 Å SESSION CHAIR: YUVAL GOLAN

 ` 08:30 - 09:00 sF.1-O001 Invited talk 
dIsORdeR and deFects In chalcOgenIde 
PhOtOVOltaIc MateRIals
Stephan Lany1, Pawel Zawadzki1, Andriy 
Zakutayev1, Aaron M. Holder1, Rachel C. kurchin2

1National Renewable Energy Laboratory, 2Massachusetts 
Institute of Technology

 ` 09:00 - 09:30 sF.1-O002 Invited talk PROPeRtIes 
OF a nOVel nanOMetRIc cuBIc Phase In 
MOnOchalcOgenIde seMIcOnductORs
G. Makov1, E. Segev1, U. Argaman1, R.E. Abutbu1 
and Y. Golan1, Ilse katz1 

1Institute for Nanoscale Science and Technology and Department 
of Materials Engineering Ben-Gurion University of the Negev 
Beer Sheva 84105, Israel

 ■ 09:30 - 09:45 sF.1-O003 OPtIcal and 
electRIcal PROPeRtIes OF cOMPOnent thIn 

FIlMs OF antIMOny chalcOgenIde sOlaR 
cells
Leonardo Isaac Lameda García1, Enrico Castro 
Grespan1, Oscar Leyva Castrejón1, José Campos 
Álvarez1, M. T. S. Nair1, P. k. Nair1

1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Temixco 62580, Morelos, México

 ■ 09:45 - 10:00 sF.1-O004 MechanIsM OF 
PeRsIstent PhOtOcOnductIVIty In cheMIcal 
Bath dePOsIted cds thIn FIlMs
Han Yin1, Rafael Jaramillo1

1Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA

 ` 10:00 - 10:30 sF.1-O005 Invited talk 
cOMPutatIOnally guIded dIscOVeRy OF 
chalcOgenIde theRMOelectRIcs
Prashun Gorai1, Eric S. Toberer1, Vladan 
Stevanovic1

1Colorado School of Mines (CSM), National Renewable Energy 
Laboratory (NREL)

 ` 10:30 - 11:00 sF.1-O006 Invited talk the ROle 
OF dIsORdeR On electROnIc, stRuctuRal 
and POlaR dOMaIns In Phase change 
chalcOgenIdes 
R. Agarwal 1, P. Nukala1

1Department of Materials Science and Engineering, University of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104-6272

Symposium F.1
chalcogenide seMicondUctor 
research and applications
Yuval Golan / Ben Gurion University of the Negev
Rafael Jaramillo / MIT, Dept. of Materials Science and Engineering
Masaya Ichimura / Nagoya Institute of Technology
Stephan Lany / National Renewable Energy Laboratory
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 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Chemical strategies for 
electronic materials design

 Å SESSION CHAIR: STEPHAN LANY

 ` 12:30 - 13:00 sF.1-O007 Invited talk seaRch 
FOR hIgh-PeRFORMance eaRth-aBundant 
MultInaRy chalcOgenIde aBsORBeRs FOR 
sOlaR eneRgy cOnVeRsIOn
David B. Mitzi1
1Duke University

 ■ 13:00 - 13:15 sF.1-O008 cheMIcal ePItaXy OF 
chalcOgenIde seMIcOnductORs
Yuval Golan1

1Department of Materials Engineering, and the Ilse Katz Institute 
for Nanoscale Science and Technology, Ben-Gurion University of 
the Negev, Beer-Sheva 84105, Israel

 ` 13:15 - 13:45 sF.1-O009 Invited talk Phase 
change chalcOgenIdes By desIgn
Robert E Simpson1, Jitendra Behera1, Bo Tai1, 
Janne kalikka1, Weiling Dong1, Li Lu1, Xilin Zhou1

1Singapore University of Technology and Design

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Beyond semiconductors
 Å SESSION CHAIR: RAFAEL JARAMILLO

 ` 16:00 - 16:30 sF.1-O010 Invited talk cReatIng 
a FeRROMagnetIc tOPOlOgIcal InsulatOR: 
InteRFace eXchange and QuantuM 
tRansPORt 
Jagadeesh S. Moodera1 
1Physics Department Francis Bitter Magnet Lab; Plasma Science 
and Fusion Center Massachusetts Institute of Technology

 ■ 16:30 - 16:45 sF.1-O011 ROd-shaPed BIsMuth 
sulFIde-gRaPhene OXIde cOMPOsItes as 
POssIBle PhOtOcatalyst FOR co2 ReductIOn
N.-G. García-Peña1, D. Díaz1 P. Santiago-Jacinto2 G. 
Rodríguez-Gattorno3 I. Betancourt4

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, CP 04510, Cd. de México, México. 2Instituto de 

Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de 
la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CP 
04510, Cd. de México, México. 3Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional-Unidad 
Mérida, Antigua carretera a Progreso Km. 6, Cordemexm 
Loma Bonita Xcumpich, 97310, Mérida, Yucatán. 4Instituto de 
Investigaciones en Materiales, Circuito Exterior S/N, Circuito de 
la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, CP 04510, Cd. de 
México, México.

 ■ 16:45 - 17:00 sF.1-O012 tIn sulFIde 
nanOPaRtIcles and thIn FIlMs synthesIZed 
By Pulsed laseR aBlatIOn In lIQuId 
Sadasivan Shaji1, Jacob Johny1, David Avellaneda1, 
Bindu krishnan1

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, 66455, México.

 ` 17:00 - 17:30 sF.1-O013 Invited talk nOVel lOW 
dIMensInal teRnay tRansItIOnal Metal 
chalcOgenIdes WIth seMIncOnductIng and 
tOPOlOgIcal seMIMetallIc PeROPeRtIes
J. Hu1, X. Liu1, J.Y. Liu1, Z. Tang1, Y.L. Zhu1, C.L. Yue1, 
J. Wei1 and Z.Q. Mao1 
1Department of Physics and Engineering Physics, Tulane 
University,New Orleans, LA 70118 USA

 ■ 17:30 - 17:45 sF.1-O014 cus thIn FIlMs 
as a PROPOsal OF actIVe MateRIal In 
seMIcOnductOR deVIces: a cOMPlete study 
OF cheMIcal Bath dePOsItIOn PaRaMeteRs
Amanda Carrillo Castillo1,María de la Luz Mota 
González2,Roberto Carlos Ambrosio Lázaro3,Priscy 
Alfredo Luque Morales4,Manuel ángel Quevedo 
López5

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, Ave. Del Charro 610, C. P 32310, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México,2CONACYT, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, C.P 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México. 3Facultad de Electrónica, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, C.P 72000, Puebla, México, 4Universidad 
Autónoma de Baja California-FIAD, C.P. 22860, Ensenada, B.C., 
México.5Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, 
México. 

 ■ 17:45 - 18:00 sF.1-O015 chaRacteRIZatIOn OF 
FesxOy thIn FIlMs PRePaRed By thRee-steP 
Pulse electROcheMIcal dePOsItIOn
Aizuddin Supee1,2 and Masaya Ichimura2
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1Faculty of Chemical and Energy Engineering, Universiti Teknologi 
Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia 2Department of 
Engineering Physics, Electronics and Mechanics, Nagoya Institute 
of Technology, Nagoya 466-8555, Japan

 ` 18:00 - 18:30 sF.1-O016 Invited talk sOFt 
cheMIcal cOntROl OF IROn-Based 
suPeRcOnductORs and Related cOMPOunds
S J Clarke1

1Department of Chemistry, University of Oxford, Inorganic 
Chemistry Laboratory, South Parks Road, Oxford, OX1 3QR, UK.

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sF.1-P001 gROWth OF Zns:eu2+ PhOsPhOR 

thIn FIlM WIth a stROng eMIssIOn In the 
Blue RegIOn
Rivera-Medina1, M.J1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, A.P.70-360, Coyoacán 04510, Ciudad de 
México, Mexico.Alonso-Huitrón, J.C. Instituto de Investigaciones 
en Materiales, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
A.P.70-360, Coyoacán 04510, Ciudad de México, Mexico.

 ■ sF.1-P002 “cus thIn FIlMs dOPed WIth 
cus nanOPaRtIcles FOR seMIcOnductOR 
deVIces aPPlIcatIOns”
Adriana Garcia Gallardo1, María de la Luz Mota-
González1,2, Manuel. A. Quevedo López3, Roberto 
C. Ambrosio Lázaro4, Brayan German Rivas 
Valles1, Edna Carina de la Cruz Terrazas5, Amanda 
Carrillo-Castillo1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Cd. Juárez Chihuahua. CP 32310, México. 
2CONACYT-Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua, Cd. Juárez, Chihuahua, 
C. P 32310, México 3Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, 
C.P. 83000, México. 4Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla C.P. 72000, México 5CONACYT-Centro de Investigación 
en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira 
Tamps,C.P. 89600 

 ■ sF.1-P003 cdse nanOcRystals gROWth OVeR 
cdse single-crystal nanOROds and Phase 
cOeXIstence WuRtZIta and ZIncBlende
Sarmiento Arellano1, E. Rosendo1, T. Díaz-Becerril1, 
R. Romano-Trujillo1, W. De la Cruz2, J.M. Lugo1

1Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores, 
BUAP, Av. San Claudio y 14 Sur, Ciudad Universitaria Edificio 
103, C.P. 72570, Puebla, Pue., México 2Centro de Nanociencia 
y Nanotecnología, Universidad Autónoma de México, Km. 107 
Carretera Tijuana-Ensenada CP 22860, Ensenada, B.C., México

 ■ sF.1-P004 eFFects OF heat tReatMent OF 
nanOPaRtIcles PRePaRed By hydROtheRMal 
synthesIs On MIcROstRuctuRe and OPtIcal 
PROPeRtIes OF hOt PRessed Zns
Youn Woo Hong1, Seo Yeong Yeo1, Tae Hyeong 
kwon1, Chang Il kim1, Jeong Ho Cho1, Young Hun 
Jeong1, Ji Sun Yun1, Woon Ik Park1, and Jong Hoo 
Paik1

1Korea Institute of Ceramic Engineering & Technology

 ■ sF.1-P005 n tyPe alOx thIn FIlMs FaBRIcated 
By dROP PhOtOcheMIcal dePOsItIOn
Masanari Umemura1 and Masaya Ichimura1

1Department of Electrical and Mechanical Engineering, Nagoya 
Institute of Technology, Nagoya 466-8555, Japan

 ■ sF.1-P006 FaBRIcatIOn OF niO thIn FIlMs 
By galVanOstatIc electROcheMIcal 
dePOsItIOn
Miki koyama1, Masaya Ichimura1

1Department of Electrical and Mechanical Engineering, Nagoya 
Institute of Technology, Nagoya 466-8555, Japan

 ■ sF.1-P007 electROcheMIcal dePOsItIOn OF 
cu-dOPed P-tyPe γ-FeOOh thIn FIlMs
Satoshi kobayashi1 and Masaya Ichimura1

1Department of Electrical and Mechanical Engineering, Nagoya 
Institute of Technology, Nagoya 466-8555, Japan

 ■ sF.1-P008 chaRge tRansPORt In tlFe1-xgaxs2 
sOlId sOlutIOns
S.M. Asadov1, and S.N. Mustafaeva2

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113. 2Institute 
of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku,av. H. 
Javid 131

 ■ sF.1-P009 electRIcal cOnductIVIty and 
theRMOelectRIc PROPeRtIes OF tlcrs2

S.M. Asadov1, and S.N. Mustafaeva2

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113. 2Institute 
of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, av. H. 
Javid 131
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 ■ sF.1-P010 MechanIsM OF tRansFeR and 
dIelectRIc PROPeRtIes OF gase1-xsx 
MateRIals
S.M. Asadov1, and S.N. Mustafaeva2 

1Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry, Azerbaijan 
National Academy of Sciences, Baku, av. H. Javid 113. 2Institute 
of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku,av. H. 
Javid 131

 ■ sF.1-P011 sOlaR cells Based On thIn FIlM 
OF cu3Bis3 teRnaRy cOMPOund as aBsORBeR 
MateRIal
J. Hernández-Mota1, M. Espíndola-Rodríguez2, Y. 
Sánchez2, S. Messina3, B. kharissov1, Y. Peña1, E. 
Saucedo2

1. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de 
Ciencias Químicas, Av. Universidad, Cd. Universitaria 66451, San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 2. Catalonia Institute 
for Energy Research (IREC). Jardins de les Dones de Negre 1 2pl, 
08930 Sant Adrià del Besòs, Barcelona, España. 3. Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), Ciudad de la Cultura Amado Nervo 
s/n, 63155, Tepic, Nayarit, México.

 ■ sF.1-P012 MatheMatIcal MOdelIng and 
analysIs OF sOlaR cells Based On cds FOR 
eFFIcIency IMPROVeMent
Rafael Austreberto Sabory-García1, Armando 
Gregorio Rojas-Hernández1

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de Sonora, 
Rosales y Luis Encinas, Hermosillo, Sonora, México, 83000

 ■ sF.1-P013 an InnOVatIVe gas-lIQuId 
ReactIOn PROcess FOR the FaBRIcatIOn 
OF FunctIOnal sulFIde-Based Metal 
chalcOgenIdes
M. Cota-Leal1, M. Quevedo-López2, M. 
Sotelo-Lerma1

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad Sonora, Rosales y Blvd. Luis Encinas s/n, 83130 
Hermosillo, Sonora, Mexico. 2Department of Materials Science 
and Engineering, University of Texas at Dallas, 800 West 
Campbell Road, Richardson, TX 75252, USA. 3.

 ■ sF.1-P014 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF thIn FIlMs OF cu2Znsns4 (cZts) OBtaIned 
By cheMIcal Bath dePOsItIOn (cBd)/sIlaR
M. Martinez-Gil1, M. A. Quevedo-Lopez2, M. 
Sotelo-Lerma1

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, 

83000, Hermosillo Sonora, Mexíco. 2Departament of Materials 
Science and Engineering, University of Texas at Dallas, 800 West 
Campbell Road, Richardson, TX 75252, USA.

 ■ sF.1-P015 enhanced seeBecK cOeFFIcIent OF 
2d selF-asseMBled Pbse nanOstRuctuRes
E. Díaz-Torres1, M. Ortega-López1,2, A. Ávila-García2

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. 2Departamento de Ingeniería Eléctrica-
SEES, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional, 
No. 2508, Ciudad de México, C.P. 07360, México

 ■ sF.1-P016 eFFect On the dePOsItIOn 
PaRaMeteRs OF lead sulFIde thIn FIlMs By 
sIlaR MethOd as aBsORBeR layeR FOR sOlaR 
cells at lOW teMPeRatuRe.
S. Salinas-Beltrán1, I.A. Facundo-Arzola1, L.A. 
García-Cerda2, M.A. Quevedo-López3, V.H. 
Martínez Landeros1.
1Facultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Carr. 57, km. 5, C.P. 25720, Monclova, Coahuila, México. 
2Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique 
Reyna Hermosillo #140, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila, México. 
3Department of Materials Science and Engineering, University of 
Texas at Dallas, Richardson, TX, USA 75080.

 ■ sF.1-P017 aBsORBeR FIlMs OF sb2(s,se)3 By 
cheMIcal Bath dePOsItIOn FOR aPPlIcatIOn 
In sOlaR cells
Peña1, E. del Ángel1, S. Messina2, and M. L. 
Ramón3

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Fac. de 
Ciencias Químicas, Av. Universidad S/N Ciudad Universitaria 
San Nicolás de Los Garza Nuevo León, C.P. 66455 México Tel. 
(81) 83294000 Ext. 6363, 2Universidad Autónoma de Nayarit 
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo” Tepic, Nayarit. C.P. 63155 
México. 3Instituto de Energías Renovables-Universidad Nacional 
Autónoma de México C.P. 62580, Temixco, Morelos, México.

 ■ sF.1-P018 InFluence OF ceO2 BuFFeR layeR 
In the PeRFORMance OF Bi2s3/Pbs sOlaR 
cells By sPIn-cOatIng and cheMIcal Bath 
dePOsItIOn
Luis Eduardo Ríos-Saldaña1 Harumi Moreno-
García1 Angel Gabriel Rodríguez Vazquez1

1Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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 ■ sF.1-P019 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ag2s and cus On caRBOn aeROgel 
suBstRates By sOlId VaPOR ReactIOns 
A. Soto Rosales1, I. Olivas-Armendariz1, J.F. 
Hernandez-Paz1, P. Pérez Rodríguez2, J.L. 
Sandoval Granados2, H. Reyes Blas1, C.A. 
Rodríguez-González1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, UACJ. Ave. del Charro 450 Norte, Col. Partido 
Romero, Cd. Juárez, Chih. México. C.P. 32310., 2Instituto 
Arquitectura Diseño y Arte, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, UACJ, Ave. del Charro 450 Norte, Col Partido Romero, Cd. 
Juárez, Chih. México. C.P. 32310.

 ■ sF.1-P020 gROWth OF Pbs dOPed 
systeMatIcally WIth In3+ ions By cheMIcal 
Bath
R. Gutiérrez Pérez1, G. Hernández Téllez1, O. 
Portillo Moreno1, M. Chávez Portillo1, M. Zamora 
Tototzintle1

1Lab. de Síntesis de Complejos, Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue., Ciudad 
Universitaria, Puebla, Pue., México. P.O. Box 1067, C.P. 72001 
México.

 ■ sF.1-P021 gROWth OF doped-Fe2+ Pbs 
nanOcRystals By cheMIcal Bath
O. Portillo Moreno1, R. Gutiérrez Pérez1, G. 
Hernández Téllez2, R. Palomino Merino1, M. 
Hernández Hernández1, H. Lima Lima1, M. Chávez 
Portillo1

1Lab. Mat. Sci. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla, Pue., Ciudad Universitaria, Puebla, 
Pue., México. P.O. Box 1067, C.P. 72001 México.; 2Posgrado 
en Optoelectrónica, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, 
Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue., Ciudad 
Universitaria, Puebla, Pue., México. P.O. Box 1067, C.P. 72001 
México.

 ■ sF.1-P022 FaBRIcatIOn OF schOttKy 
JunctIOn sOlaR cells Based On PyRIte 
FIlMs
Erick Silva-Valenciano1, Fernando Montejo-Alvaro1, 
Brian Macias, Lidia Verduzco, Antonio Zarate2, 
Arturo I. Martinez1,2

1Cinvestav-Saltillo Industrial, Zona Industrial, 25900 Ramos Arizpe, 
Coahuila, Mexico. 2Departamento de Física, Facultad de Ciencias, 
Universidad Católica del Norte, Casilla 1280, Antofagasta, Chile

 ■ sF.1-P023 shaPe-and sIZe-cOntROlled 
synthesIs OF cdcO3 By In sItu doping-er3+

M. Zamora Tototzintle1, H. Lima Lima1, R. 
Gutiérrez Pérez1, G. Hernández Téllez1, O. Portillo 
Moreno1, M. Chávez Portillo1

1Lab. Mat. Sci., Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. P.O. Box 1067, Puebla, Pue., 
72001 México.

 ■ sF.1-P024 neaR-InFRaRed-tO-VIsIBle 
uPcOnVeRtIng luMInescence OF er3+-doped 
cdse gROWn By cheMIcal Bath
H- Lima Lima1, O. Portillo Moreno1, R. Gutiérrez 
Pérez1, R. Palomino Merino2, M. Chávez Portillo1, 
M. Zamora Tototzintle1

1Lab. Mat. Sci. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla, Pue., Ciudad Universitaria, Puebla, 
Pue., México. P.O. Box 1067, C.P. 72001 México. 2Posgrado 
en Optoelectrónica, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. 
Corresponding Author. Tel. (01 222) 2-29-55-00 Ext. 7519. 
E-mail: osporti@yahoo.mx

 ■ sF.1-P025 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
er3+-doped cdse gROWn By cheMIcal Bath
O. Portillo Moreno1, R. Gutiérrez Pérez1, R. 
Palomino Merino2, M. Chávez Portillo1, M. 
Zamora Tototzintle1, H. Lima Lima1

1Lab. Mat. Sci. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla, Pue., Ciudad Universitaria, Puebla, 
Pue., México. P.O. Box 1067, C.P. 72001 México; 2Posgrado en 
Optoelectrónica, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas.

 ■ sF.1-P026 gROWth and chaRacteRIZatIOn 
OF cu3sbse4 thIn FIlMs By cheMIcal Bath 
dePOsItIOn WIth POtentIal aPPlIcatIOn In 
sOlaR cells
P. F. Martínez-Ortiz1, S. Lugo-Loredo2, J. A. Aguilar-
Martínez3, S. Messina4, Y. Peña1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, Av. Universidad S/N Cd. Universitaria, C. P. 66451, 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 2Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados S. C. Unidad Monterrey, 
Alianza Norte #202, Parque PIIT, C.P. 66628 Apodaca, Nuevo 
León, México. 3Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA), Carretera a Salinas 
Victoria km. 23, C. P. 66600, Apodaca, Nuevo León, México. 

4Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura “Amado 
Nervo” S/N, C.P. 63155, Tepic, Nayarit, México.

 ■ sF.1-P027 gROWth and chaRacteRIZatIOn 
OF agsbse2 thIn FIlMs By cheMIcal Bath 
dePOsItIOn WIth POtentIal aPPlIcatIOn In 
sOlaR cells
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P. F. Martínez-Ortíz1, S. Lugo-Loredo2, J. A. Aguilar-
Martínez3, D. Avellaneda4, Y. Peña1.
1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Av. Universidad S/N Cd. Universitaria, C. P. 
66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 2Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados S. C. Unidad Monterrey, 
Alianza Norte # 202, Parque PIIT, C.P. 66628 Apodaca, Nuevo 
León, México. 3Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Centro de Investigación e 
Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA), Carretera a Salinas 
Victoria km. 23, C. P. 66600, Apodaca, Nuevo León, México. 
4Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Av. Universidad S/N Cd. Universitaria, C. P. 
66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

 ■ sF.1-P028 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF cu2Znsns4 (cZts) thIn FIlMs By 
ultRasOnIc sPRay PyROlysIs OF cOllOIdal 
PRecuRsORs
Ignacio Estevez Espinoza, 1, Y. Matsumoto 
kuwabara2, 1, M. Ortega-López2, 1

1Doctorate of Nanoscience and Nanotechnology, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Avenida IPN No. 2508, 07360 Ciudad de México, 
México. 2Solid State Electronics Section (SEES), Department of 
Electrical Engineering, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Avenida IPN No. 
2508, 07360 Ciudad de México, México.

 ■ sF.1-P029 cheMIcal cOMPOsItIOn tunIng 
as a stRategy tO Reduce the theRMal 
cOnductIVIty In (Pbse)1-x(Pbte)x

H. Rojas-Chávez1, J. Santoyo-Salazar1, A. Cruz-
Orea1, J.L. González-Domínguez 1
1Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto 
Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Del. 
Gustavo A. Madero, 07360, México, CDMX, México

ROOM: tuluM F JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Advances in thin films
 Å SESSION CHAIR: MASAYA ICHIMURA

 ` 09:00 - 09:30 sF.1-O017 Invited talk MOcVd 
gROWth OF MOnOlayeR and FeW layeR 
tRansItIOn Metal dIchalcOgenIde FIlMs

Joan M. Redwing1

1Department of Materials Science and Engineering, 2D Crystal 
Consortium, Materials Research Institute, Penn State University, 
University Park, PA USA

 ■ 09:30 - 09:45 sF.1-O018 eFFects OF RaPId 
theRMal tReatMents On the PhOtOVOltaIc 
PROPeRtIes OF cusbs2 thIn FIlMs
Vineetha Vinayakumar1, Sadasivan Shaji1, David 
Avellaneda1, Bindu krishnan1

1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

 ` 09:45 - 10:15 sF.1-O019 Invited talk nOVel 
MOlyBdenuM sulFIde hyBRId FIlMs
C. MacIsaac1, R. G. Closser1, J. R. Schneider1, D. S. 
Bergsman1, and S. F. Bent1

1Department of Chemical Engineering, Stanford University, 
Stanford, CA, 94305, USA

 ■  10:15 - 10:30 sF.1-O020 agsb(sxse1-x)2 thIn 
FIlMs FOR PhOtOVOltaIcs
J. M. Herrera1, A. Ramón1, D. Avellaneda1, S. Shaji1, 
J. A. A Martínez1, B. krishnan1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México, 66455

 ■ 10:30 - 10:45 sF.1-O021 thIn FIlMs OF cu-
sn-s systeM, OBtaIned By cheMIcal Bath 
dePOsItIOn and theRMal eVaPORatIOn 
MethOds.
David Avellaneda A1.,Bindu krishnan1, Sadasivan 
Shaji1
1Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
México.C.P.66451.

 ■ 10:45 - 11:00 sF.1-O022 antIMOny sulFIde 
selenIde (sb2sxse3-x) thIn FIlMs OF VaRyIng 
cOMPOsItIOns In sOlaR cells PROduced By 
theRMal eVaPORatIOn
Enrico Castro Grespan1, Leonardo Isaac Lameda 
García2, Oscar Leyva Castrejón3, Oscar Gómez 
Daza4, J.A. del Río, M. T. S. Nair5, P. k. Nair6

1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Temixco 62580, Morelos, México

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BEACk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3
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Session: Advances in 
microelectronics

 Å SESSION CHAIR: GUY MAKOV

 ` 12:30 - 13:00 sF.1-O023 Invited talk PaPeR and 
cIRcuIts, Only atOMs thIcK
Jiwoong Park1

1University of Chicago

 ■ 13:00 - 13:15 sF.1-O024 tWO dIMensIOnal 
cRystal calIgRaPhy: nOVel techInQues FOR 
PatteRnIng 2d MateRIals and deVIces On 
FleXIBle suBstRates
C. Muratore1, A.T. Juhl2, A. Stroud3; W. Lai1,4, A. 
Jawaid2, J.M. Dagher1, G. M. Leuty2,5, C. Harsch2, 
S.S. kim5, Y.H. Ngo5, N. T. Glavin2, R. Berry2, M. 
Durstock2, P. Derosa 3,6; A.k.Roy2, E. Heckman4, 
R.R. Naik5

1Chemical and Materials Engineering Department, University 
of Dayton, Dayton, OH 45469. 2Materials and Manufacturing 
Directorate, Air Force Research Laboratory, Wright-Patterson 
AFB, OH 45433, USA. 3Institute for Micromanufacturing/Physics 
Program, Louisiana Tech University, Ruston, LA 71272. 4Sensors 
Directorate, Air Force Research Laboratory, Wright-Patterson 
AFB, OH 45433, USA. 5711th Human Performance Wing, Air 
Force Research Laboratory, Wright-Patterson AFB, OH 45433, 
USA. 6Department of Mathematics and Physics, Grambling State 
University, Grambling, LA 71245

 ` 13:15 - 13:45 sF.1-O025 Invited talk 
chalcOgenIde glass FOR IntegRated 
gRaPhene PhOtOnIcs
Hongtao Lin1†, Yi Song2†, Yizhong Huang1,3†, Derek 
kita1†, kaiqi Wang1, Lan Li1, Junying Li1,4, Hanyu 
Zheng1, Skylar Deckoff-Jones1, Zhengqian Luo1,3, 
Haozhe Wang2, Spencer Novak5, Anupama Yadav5, 
Chung-Che Huang6, Tian Gu1, Daniel Hewak6, 
kathleen Richardson5, Jing kong2, Juejun Hu1,

1Department of Materials Science & Engineering, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, USA. 2Department of 
Electrical Engineering & Computer Science, Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, USA. 3Department of 
Electronic Engineering, Xiamen University, Xiamen, China. 4Key 
Laboratory of Optoelectronic Technology & System, Education 
Ministry of China, Chongqing University, Chongqing, China. 
5The College of Optics & Photonics, University of Central Florida, 
Orlando, USA. 6Optoelectronics Research Centre, University of 
Southampton, Southampton, UK. † These authors contributed 
equally to this work.

 ■ 13:45 - 14:00 sF.1-O026 InVestIgatIOn OF 
cOntact InteRFaces In Pbs nanOcRystal 
deVIces FOR OPtOelectROnIc aPPlIcatIOns
D. Placencia1, I.R. Sellers2, J.E. Boercker1, P. Lee3, 
J.G. Tischler1

1Naval Research Laboratory, 4555 Overlook Ave, SW, Washington, 
DC 20375; 2University of Oklahoma, Department of Physics and 
Astronomy, 440 W. Brook St., Norman, OK 73019; 3University 
of Arizona, Chemistry & Biochemistry Department, 1306 East 
University Blvd, Tucson, AZ 85719

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Materials design for 
optoelectronics

 Å SESSION CHAIR: PRASHUN GORAI

 ` 16:00 - 16:30 sF.1-O027 Invited talk eMeRgIng 
chalcOgenIde seMIcOnductORs FOR 
PhOtOVOltaIc aBsORBeR aPPlIcatIOns
A. Zakutayev1

1National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, USA, 80401

 ` 16:30 - 17:00 sF.1-O028 Invited talk OPtIcal 
PROPeRtIes OF PeROVsKIte chalcOgenIdes: 
MateRIals FOR VIsIBle tO InFRaRed 
aPPlIcatIOns
Jayakanth Ravichandran1

1Mork Family Department of Chemical Engineering and Materials 
Science, Los Angeles CA 90089

 ■ 17:00 - 17:15 sF.1-O029 cheMIcally dePOsIted 
lead-, tIn-, and antIMOny chalcOgenIde 
thIn FIlMs and aPPlIcatIOns
P. k. Nair1, José Diego Gonzaga Sánchez1, Luis 
Alberto Rodríguez Guadarrama1, Ana karen 
Martínez Peñaloza1, Perla Yoloxóchitl García-
Ayala1, Jacqueline Moctezuma Ortiz1, M. T. S. Nair1

1Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Temixco 62580, Morelos, México

 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 
sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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Symposium F.2
fUnctional Materials Based 
on perovskite-type oxides 
and Mixed oxide-anion solids: 
ferroics, sUpercondUctors 
and related Materials
Luis E. Fuentes Cobas / Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV)
Kenneth Poeppelmeier / Northwestern University
Miguel Ángel Alario y Franco / Universidad Complutense
María Elena Villafuerte / Instituto de Investigaciones en Materials. UNAM

ROOM: Maya II casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

Session: Functional Oxides 1
 Å SESSION CHAIR: KENNETH R. POEPPELMEIER

 ` 08:00 - 08:30 sF.2-O001 Invited talk unIQue 
scIence OF sIMPle OXIdes
Ivan k. Schuller1,
1Physics Department and Center for Advanced Nanoscience 
UCSD La Jolla, California 92093

 ` 08:30 - 09:00 sF.2-O002 Invited talk 
cORRelatIOn OF cRystal stRuctuRe and 
MagnetIc ORdeRIng WIth cOMPOsItIOn 
In layeRed tRansItIOn Metal OXIde 
chalcOgenIdes and OXIde PnIctIdes
S J Clarke1

1Department of Chemistry, University of Oxford, Inorganic 
Chemistry Laboratory, South Parks Road, Oxford, OX1 3QR, UK

 ` 09:00 - 09:30 sF.2-O003 Invited talk POlaR 
OXIdes BeyOnd PeROVsKIte thROugh 
Vacancy and cheMIcal ORdeR

James Rondinelli1
1Northwestern University

 ■ 09:30 - 09:45 sF.2-O004 electRIcal ResPOnse 
and cOnductIVIty analysIs OF BctZ 
ceRaMIcs
A. Reyes-Montero1, L. Pardo2, A. M. González3, R. 
López-Juárez4, P. Ramos-Alvarez1, A. García2 and 
M. E. Villafuerte-Castrejón1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, A.P. 70-
360, México, D.F., México, 2Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid, ICMM-CSIC, Sor Juana Inés de la Cruz, 3. 
Cantoblanco, 28049 Madrid, España, 3Grupo POEMMA, ETSIT 
Telecomunicación, Campus Sur, Universidad Politécnica de 
Madrid, Ctra. Valencia Km 7, 28031 Madrid, España, 4Unidad 
Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Antigua Carretera 
a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, 
C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México.

 ■ 09:45 - 10:00 sF.2-O005 sWItchaBle 
POlaRlIZatIOn In the POtentIal 
FeRROelectRIc OXyFuORIde KnanbOF5

Jk Harada1, JM Rondinelli1, N Charles2, kR 
Poeppelmeier3
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1Department of Materials Science and Engineering, 
Northwestern University, Evanston, IL, 60208, USA. 2Department 
of Materials Science and Engineering, Drexel University, 
Philadelphia, IL, 19104, USA. 3Department of Chemistry, 
Northwestern University, Evanston, IL, 60208, USA

 ■ 10:00 - 10:15 sF.2-O006 stRuctuRal studIes 
OF hydROgen BOndIng In tRansItIOn Metal 
OXIde FluORIdes
J. R. Cantwell1, k. R. Poeppelmeier1

1Department of Chemistry, Northwestern University, 2145 
Sheridan Road Evanston, IL 60208

 ■ 10:15 - 10:30 sF.2-O007 IncOheRent stRaIn 
MedIated MultIFeRROIc Bennett clOcKIng
Jin-Zhao Hu1, John P. Domann1, Chen-Yen 
Liang1, Scott keller1, Gregory P. Carman1, Abdon 
Sepulveda1

1Department of Mechanical and Aerospace Engineering, 
University of California, Los Angeles, CA, 90095

 ■ 10:30 - 10:45 sF.2-O008 deVelOPMent OF 
layeRed MIXed-anIOn cOMPOunds WIth 
PeROVsKIte-tyPe layeRs and theIR 
PhysIcal PROPeRtIes
Hiraku Ogino1, Jun-ichi Shimoyama2, kohji kishio3

1National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology (AIST), 2Aoyama Gakuin University, 3The University 
of Tokyo

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Functional Oxides 2
 Å SESSION CHAIR: MIGUEL ALARIO

 ` 12:30 - 13:00 sF.2-O009 Invited talk 
ecOlOgIcal, lead-FRee, FeRROelectRIcs 
FOR ultRasOnIc geneRatIOn
Lorena Pardo1, Álvaro García1, Rodrigo Vivar-
Ocampo2, Amador M. Gonzalez3 and María Elena 
Villafuerte-Castrejón2

1Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM).CSIC. 
Sor Juana Inés de la Cruz, 3. Cantoblanco. 28049-Madrid, 
Spain; 2Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, A.P. 70-
360, México, D.F., México; 3ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación, Campus Sur UPM, 28031-Madrid, Spain

 ` 13:00 - 13:30 sF.2-O010 Invited talk nanOscale 
atOMIc dIsPlaceMents ORdeRIng In lead-
FRee FeRROelectRIcs
Abhijit Pramanick1

1Department of Physics and Materials Science, City University of 
Hong Kong, Kowloon, Hong Kong SAR

 ` 13:30 - 14:00 sF.2-O011 Invited talk MOdelIng 
OF cOBalt FeRRIte-BaRIuM tItanate 
hyBRId MultIFeRROIc nanOcOMPOsItes By 
IMPedance sPectROscOPy 
R. Valenzuela1,2, U. Acevedo1,2, R. Lopez-Noda1,3, R. 
Breitwieser2, F. Calderon4 and S. Ammar2

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510 Mexico, 2ITODYS, 
Université de Paris-Diderot, PRES Sorbonne Paris Cité, CNRS-
UMR 7086, 75205 Paris Cedex, France, 3Depto de Física 
Aplicada, Instituto de Cibernética, Matemáticas y Física, La 
Habana, Cuba,4Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, 
Universidad de la Habana, Cuba

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Functional Oxides 3
 Å SESSION CHAIR: MARíA E. VILLAFUERTE

 ` 16:00 - 16:30 sF.2-O012 Invited talk neW 
ManganItes FROM hIgh PRessuRe
J. Paul Attfield1

1Centre for Science at Extreme Conditions and School of 
Chemistry, University of Edinburgh, Mayfield Road, Edinburgh 
EH9 3JZ, UK.

 ` 16:30 - 17:00 sF.2-O013 Invited talk neW 
MateRIals In hydROtheRMal synthesIs
S. Feng1

1State Key Laboratory of Inorganic Synthesis & Preparative 
Chemistry, Jilin University

 ` 17:00 - 17:30 sF.2-O014 Invited talk the 
theRMOPOWeR In PeROVsKItes: a FOcus On 
Ruthenates
Sylvie Hébert1

1Laboratoire CRISMAT. UMR6508 CNRS et ENSICAEN. 6 Bd du 
Maréchal Juin. 14050 CAEN Cedex. ance

 ■ 17:30 - 17:45 sF.2-O015 OPtIcal actIVIty FROM 
RaceMates
Romain Gautier,1 Jordan M. klingsporn,2 Richard 
P. Van Duyne,2 and kenneth R. Poeppelmeier2
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1Institut des Matériaux Jean Rouxel, 2, rue de la Houssinière 
44300 Nantes FRANCE. 2Northwestern University, 2145 Sheridan 
Road, Evanston IL 60208-3113, USA

 ■ 17:45 - 18:00 sF.2-O016 sIMulatIOn On sPIn 
WaVes geneRated By VOltage Induced 
suRFace acOustIc WaVes
Cai Chen1, Anthony Barra1, Greg Carman1, Abdon 
Sepulveda1

1Mechanical and Aerospace Engineering Department, University 
of California, Los Angeles, California, 90095, USA

 ■ 18:00 - 18:15 sF.2-O017 FIRst-PRIncIPles 
desIgn OF tWO-dIMensIOnal electROn gas 
In the PeROVsKIte-OXIde-Based InteRFace 
MateRIals
kesong Yang1 

1Department of NanoEngineering, University of California San 
Diego, CA 92093, USA

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sF.2-P001 lead FRee PIeZOelectRIc systeM 

synthesIZed By sOlId state ReactIOn WIth 
MIcROWaVe Fast technIQue
A. Lagunas-Chavarría.1,2; M. G. Navarro-Rojero1; 
M. D. Salvador 2; A. Borrell2
1 Centro de Tecnología Avanzada, (CIATEQ A.C.) Av. del Retablo 
150 Col. Constituyentes Fovissste, 76150, Querétaro, Mexico. 
2Universitat Politècnica de València (UPV). Camí de Vera, s/n, 
46022 València, Spain.

 ■ sF.2-P002 synthesIs, stRuctuRal, 
MORPhOlOgIcal and tRansPORt PROPeRtIes 
OF ce1-x smXO2-d (sdc) and la0.6sr0.4co0.2Fe0.8O3-d 
(lscF) thIn FIlMs OBtaIned By ultRasOnIc 
sPRay PyROlysIs
Rubén Martínez-Bautista1 and José Álvaro 
Chávez-Carvayar1.
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior s/n, 
Coyoacán, Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México CDMX, 
México

 ■ sF.2-P003 dOPed POtassIuM-sOdIuM nIOBate 
PIeZOelectRIc ceRaMIcs

Brenda Carreño-Jiménez1,2, Armando Reyes-
Montero1, M.E. Villafuerte-Castrejón1, Rigoberto 
López-Juárez2

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Departamento 
de Materiales Metálicos y Cerámicos, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior S/N, 
A.P. 70-360, Ciudad de México, México. 2Unidad Morelia del 
Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, 
Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, C.P. 58190, Morelia, 
Michoacán, México.

 ■ sF.2-P004 hIgh PRessuRe POlyMORPhs OF 
Mn2FesbO6: stRuctuRes and PROPeRtIes
Elena Solana-Madruga1, Antonio J. Dos santos-
García2, Clemens Ritter3, Regino Sáez-Puche1

1Dpto. Q. Inorgánica, Facultad CC. Químicas, Universidad 
Complutense de Madrid 28040 Madrid, Spain 2Dpto. Ingeniería 
mecánica, Química y Diseño industrial, E.T.S.I.D.I, Universidad 
Politécnica de Madrid. C/ Ronda de Valencia, 3, 28012 Madrid, 
Spain. 3Institut Laue-Langevin. 71 avenue des Martyrs-CS 20156-
38042 Grenoble Cedex 9, France.

 ■ sF.2-P005 InhOMOgeneOus stRaIn and 
Valence dIstRIButIOn WIthIn la0.7sr0.3MnO3 
ultRathIn layeRs In la0.7sr0.3MnO3/BatiO3 
suPeRlattIces
Di Wu1

1National Laboratory of Solid State Microstructures, Department 
of Materials Science and Engineering, and Collaborative Center 
of Advanced Materials, Nanjing University, Nanjing, 210093, 
China

 ■ sF.2-P006 FIne cOlOR tunIng OF 
luMInescent PhOsPhORs By cOntROlled 
ReductIOn OF dOPants
R.Génois1, R. Gautier.1

1Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN), Université de Nantes, 
CNRS, 2 rue de la Houssinière, BP 32229, 44322 Nantes cedex 
3, France.

 ■ sF.2-P007 synthesIs, caRacteRIZatIOn 
and MagnetIc PROPeRtIes OF the 
nanOcOMPOsIte yFeO3@al2O3.
L. Moxca1, H. A. Borbón-Núñez2, H. Tiznado2, J. M. 
Romo-Herrera2, O. Arnache3, C. Ostos4, Jesús M. 
Siqueiros1, A. Durán1

1Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Km. 107 Carretera Tijuana-
Ensenada, Apartado Postal 14, C. P. 22800, Ensenada, B. C. 
México. 2CONACyT-Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 
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Universidad Nacional Autónoma de México Km. 107, Carretera 
Tijuana-Ensenada, Apartado Postal 14, C. P. 22800, Ensenada, B. 
C. México. 3Grupo CATALAD, Instituto de Química, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia. 4Grupo Estado Sólido, Instituto de Física, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia.

 ■ sF.2-P008 luMInescent and stRuctuRal 
PROPeRtIes OF the PeROVsKIte-tyPe seRIes 
sr1-1.5xybxti1-yZryO3

G. López-Pacheco1, M. E. Villafuerte-Castrejón1, E. 
Barrera-Calva2, F. González2.
1Instituto de Investigaciones de Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, A.P. 70-360, Ciudad 
de México, México. 2Departamento de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, 
A.P. 55-534, 09340 Ciudad de México, México.

 ■ sF.2-P009 synthesIs OF ORganO-MetallIc 
PeROVsKItes tO use In sOlaR cells
kismet Sierra Marquéz1, Antonieta García Murillo1, 
Felipe de J Carrillo Romo1, Nicolas Cayetano 
Castro2, Victor Hugo Colín1, Andrés Rosas 
Camacho1,Eduardo Arroyo1

1IPN CIITEC, Cerrada de Cecati s/n, Azcapotzalco, Santa 
Catarina, 02250 CdMX. 2IPN, Centro de Nanociencias Micro y 
Nanotecnologías, C.P. 07300, Mexico, CdMX.

 ■ sF.2-P010 sm0.5sr0.5coO3-d (ssc), 
Ba0.5sr0.5co0.8Fe0.2O3-d (BscF) cathOdes FOR 
It-sOFcs synthetIZed VIa sol-gel PechInI
Ramos-Alvarez1 and J.A. Chávez-Carvayar 1
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Circuito exterior, C.U., A. postal 70-360. 
CDMX, C.P. 04510. México.

 ■ sF.2-P011 FeRROMagnetIc and electRIc 
ResPOnse OF the nd2.68sr1.32Mn1.2ti1.32Fe1.48O12 
nOVel MateRIal
J. A. Cuervo-Farfán1

,
 J. P. Benavides Lara1, C. A. 

Parra Vargas2, D. A. Landínez Téllez1, J. Roa-Rojas1

1Grupo de Física de Nuevos Materiales, Departamento de 
Física, Universidad Nacional de Colombia, A.A. 5997 Bogotá DC, 
Colombia 2Grupo Física de Materiales, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

 ■ sF.2-P012 RhOMBOhedRal - ORthORhOMBIc 
MORPhOtROPIc Phase BOundaRy In y- BIFeO3 
cOMPOunds deteRMIned By aB InItIO 
calculatIOns

M.A. Barral1 - S. Di Napoli1, M. E. Graf2, M. 
Sepliarsky2, A.M. Llois1, 
1Departamento de Fisica de la Materia Condensada, GIyA-
CNEA and CONICET, Buenos Aires, Argentina. 2Instituto de Fisica 
Rosario (CONICET-UNR), Rosario, Argentina

 ■ sF.2-P013 stRuctuRe and electRIcal 
PROPeRtIes OF (001)-teXtuRed Knln-BZ-Bnt 
lead-FRee PIeZOelectRIc ceRaMIcs 
Yi Quan1, Wei Ren1, Linyang Wang1, Gang Niu1, 
Jingyan Zhao1, Nan Zhang1, Ming Liu1, and Zuo-
Guang Ye1

1Electronic Material Research Laboratory, Key Laboratory of 
Ministry of Education & International Center for Dielectric 
Research, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China

 ■ sF.2-P014 lOcal FeRROelectRIc PROPeRtIes 
OF lead FRee Bi0.5na0.5tiO3-Ba0.9ca0.1tiO3 
ceRaMIcs
Rodrigo Vivar-Ocampo1, J. J. Gervacio-Arciniega2, E. 
Cruz-Valeriano3, María Elena Villafuerte-Castrejón1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México,Ciudad Universitaria, Circuito 
Exterior S/N, A.P, México D.F. 70-360, México., 2Catedrático 
CONACYT-Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Apartado Postal 1152, Puebla, 
Puebla, 72000, México., 3CINVESTAV Unidad Querétaro, Lib. 
Norponiente 2000, Real de Juriquilla, 76230 Querétaro, Qro., 
México.

 ■ sF.2-P015 aB InItIO MOdelIng FOR 
InteRPRetatIOn OF BnBt tItanIuM K-edge 
Xanes sPectRa
A. González-Vázquez1, J. G. Canche-Tello1, M. E. 
Fuentes-Montero2, J. M. Nápoles-Duarte2, J. P. 
Palomares-Báez2, L. E. Fuentes-Cobas1, L. Pardo3, 
M. E. Montero-Cabrera1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Miguel de Cervantes 120, Chihuahua 31136, Mexico. 2Facultad 
de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Campus Universitario#2, Circuito Universitario, Chihuahua 
31125, Mexico. 3Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-
CSIC, Sor Juana Inés de la Cruz 3, Cantoblanco, Madrid, Spain

 ■ sF.2-P016 MOdelIng dIFFRactIOn and 
scatteRIng In FunctIOnal PeROVsKItes
D. C. Burciaga-Valencia1, E. E. Villalobos-Portillo1, 
L. Fuentes-Montero2, J. A. Marín-Romero3, M. E. 
Montero-Cabrera1, L. E. Fuentes-Cobas1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Chihuahua, México. 2Diamond Light Source Ltd., Didcot, UK. 
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3Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), 
Mérida, México

 ■ sF.2-P017 eVOlutIOn OF PhysIcal 
PROPeRtIes OF la1+Ba2-Fe3O8+Δ (n=0, 0.5, 1; 
0.57≤Δ≤1.18) PEROVSKITES AS A FUNCTION OF 
OXygen and la cOncentRatIOn
C. O. Camacho1, M. ElMassalami2, R. Falconi1 
1División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez 
Autonóma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco. 86690 A. Postal 
24. México, 2Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Caixa Postal 68528, 21941-972 Rio de Janeiro RJ, Brasil

 ■  sF.2-P018 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF Fe3O4 nanOPaRtIcles FunctIOnalIZed 
FOR the adsORPtIOn OF hydROcaRBOns.
A. Sosa-Carrasco1, J. Jimenez-Gallegos1 and H. 
Yee-Madeira1 
1Escuela Superior de Física y Matemáticas of Instituto Politécnico 
Nacional C.P. 07738

 ■  sF.2-P019 X-Ray PhOtOelectROn 
sPectROscOPy studIes and FIRst 
PRIncIPles calculatIOns OF srFeO3-x 
PeROVsKIte synthesIZed By the MOlten 
salts MethOd
J. L. Rosas1, Jesús A. León F.1, J. Pilo3, R. Escamilla1, 
M. Romero2, L. Huerta1 and E. Carvajal3
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México. A.P. 70-360, Cd. Méx., 04510, 
México. 2Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Apartado Postal 70-399, Cd. Méx., 04510, México. 

3Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-Culhuacan, 
Instituto Politécnico Nacional, Av. Santa Ana 1000, Cd. Méx., 
04430, México.

 ■ sF.2-P020 eFFects OF PRessuRe In 
suPeRcOnductIng MateRIals
Esmeralda Martínez-Piñeiro1, Roberto Escuedero1

1IIM, UNAM

 ■ sF.2-P021 PhOtOstaBIlIty study OF csPbBr3 
PeROVsKIte nanOcRystals
Diego Esparza1, 2, Siraj Sidhik1, Israel A. Almeida2, 
Tzarara López-Luke1, Alejandro Martinez-Benitez1, 
J.M Rivas2, and Elder De la Rosa1 

1Nanophotonics and Advanced MaterialsGroup, Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.P 1-948, Leon, Gto. 37150, Mexico. 
2Unidad Academica de Ingenieria Electrica (UAIE), Universidad 
Autónoma de Zacatecas. Av. Ramón López Velarde #801, 
Zacatecas, C.P. 98000, Mexico

ROOM: Maya II casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

Session: Functional Oxides 4
 Å SESSION CHAIR: LUIS FUENTES COBAS

 ` 08:00 - 08:30 sF.2-O018 Invited talk MagnetIsM 
and MagnetOcalORIc eFFect OF gd0.5R0.5crO4 
and euR2O4 (R = RaRe eaRth)
Regino Sáez Puche1, Julio Romero1, José.Manuel 
Gallardo1, Antonio Dos santos-García2, Elias 
Palacios3, Miguel Castro3, Ramón Burriel3, 
Yoshihiro Doi4 and Yukio Hinatsu4

1Dep. Química Inorgánica, Universidad Complutense de Madrid, 
28040 Madrid, Spain 2Dep. Ingen. Mecánica, Química Diseño 
Industrial, ETSIDI, U.P.M, 28012 Madrid, Spain 3Instituto de 
Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA), CSIC-Universidad de 
Zaragoza, 50009 Zaragoza, Spain 4Division Chemistry, Graduate 
School Science, Hokkaido University, Sapporo 060-0810, Japan

 ` 08:30 - 09:00 sF.2-O019 Invited talk stRaIn 
Induced eXchange-sPRIng MagnetIc 
BehaVIOR In aMORPhOus tbdyFe FIlMs
Greg P. Carman1, kP Mohanchandra2

1UCLA

 ` 09:00 - 09:30 sF.2-O020 Invited talk MagnetIsM 
and FunctIOnal PROPeRtIes OF POlyanIOnIc 
InteRcalatIOn hOsts
Brent C. Melot1

1University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-1062

 ■ 09:30 - 09:45 sF.2-O021 MagnetOelectRIc 
and MagnetOdIelectRIc cOuPlIng In 
hIgh densIty BatiO3-coFe2O4 laMInated 
MultIFeRROIcs 
U. Acevedo1,2, R. Breitwieser2, R. Lopez-Noda1,3, F. 
Calderon4, S. Ammar2 and R. Valenzuela1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 04510 México, 2ITODYS, Université de 
Paris-Diderot, PRES Sorbonne Paris Cité, CNRS-UMR 7086, 
75205 Paris Cedex, France, 3Depto. de Física Aplicada, Instituto 
de Cibernética, Matemáticas y Física, 15 # 21, Vedado, La 
Habana, Cuba. 4Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, 
Universidad de la Habana, La Habana, Cuba

 ■ 09:45 - 10:00 sF.2-O022 study OF MagnetIc 
PROPeRtIes OF heXaFeRRIte sr3co2Fe24O41

W. Salazar1, J.W. Sandino2 and L.C. Moreno 
– Aldana3
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1Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI, carrera 19 
No 49-20. 2Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá- 
Facultad de ciencias-Departamento de Física, Carrera 30 No 45-
03. 3Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá- Facultad 
de ciencias – Departamento de Química, Carrera 30 No 45-03

 ■ 10:00 - 10:15 sF.2-O023 synthesIs, 
stRuctuRal chaRacteRIZatIOn and 
MagnetIc Phase tRansItIOns OF the 
cOMPOund seRIes Bi1-xndxFe0.7Mn0.3O3 – sIMPle 
PeROVsKItes
D.E. Saavedra Mesa1,2, R. Beltrán R.2, J. Roa-
Rojas1,A. U.B. Wolter2, S. Aswartham2, S. 
Wurmehl2, 3 and B. Büchner2, 3

1Grupo de Física de Nuevos Materiales, Departamento 
de Física, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. 
111321, Colombia. 2Leibniz-Institut für Festkörper – und 
Werkstoffforschung Dresden, Dresden 01069, Germany. 3Institut 
für Festkörperphysik, TU Dresden, Dresden 01069, Germany.

 ■ 10:15 - 10:30 sF.2-O024 dIelectRIc PROPeRtIes 
OF lanthanuM/stROntIuM cO-dOPIng OF 
cacu3ti4O12 ceRaMIc
Rodrigo Espinoza-González 1, Sorach Vidal 1
1Department of Materials Science, FCFM, Universidad de Chile, 
Av. Beauchef 851, Santiago, Chile

 ■ 10:30 - 10:45 sF.2-O025 RelatIOnshIP 
BetWeen anIOn aRRangeMent and h− 
cOnductIVIty in la–sr–li OXyhydRIde systeM
Genki kobayashi1, Akihiro Watanabe1,2, Masao 
Yonemura3, Akiko kubota1, Yumiko Imai1, kota 
Suzuki2, Masaaki Hirayama2, Ryoji kanno2

1Research Center of Integrative Molecular Systems, Institute for 
Molecular Science (IMS), 38 Nishigonaka, Myodaiji, Okazaki, 
Aichi 444-8585, Japan. 2School of Materials and Chemical 
Technology, Tokyo Institute of Technology, 4259, Nagatsuta, 
Midori, Yokohama 226-8502, Japan. 3Institute of Materials 
Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization, 
203-1, Shirakata, Tokai, Ibaraki 319-1106, Japan.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Functional Oxides 5
 Å SESSION CHAIR: MARíA ELENA VILLAFUERTE

 ` 12:30 - 13:00 sF.2-O026 Invited talk synthesIs 
OF FeRROelectRIc-FeRRIte cORe-shell 
nanO-FIBeRs, MagnetIc FIeld assIsted 
asseMBly IntO suPeRstRuctuRe, and 
studIes On MagnetO-electRIc InteRactIOns 
G. Sreenivasulu1, Ru Zhang1, M. Popov1, V. M. 
Petrov1, and G. Srinivasan1

1Physics Department, Oakland University, Rochester, Michigan 
48309, USA

 ` 13:00 - 13:30 sF.2-O027 Invited talk systeMatIc 
chaRge dIstRIButIOn change In Bi, Pb - 3d 
tRansItIOn Metal PeROVsKItes
M. Azuma1, Y. Sakai 2, T. Nishikubo1, M. Mizumaki 
3, T. Mizokawa 4 and M. Ležaić 5
1Laboratory for Materials and Structures, Tokyo Institute of 
Technology, 4259 Nagatsuta, Midori, Yokohama, 226-8503, 
Japan, 2Kanagawa Academy of Science and Technology, KSP, 
3-2-1 Sakado, Takatsu-ku, Kawasaki City, Kanagawa, 213-
0012, Japan, 3Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 
SPring-8, Sayo-gun, Hyogo 679-5198, Japan, 4Department of 
Applied Physics, School of Advanced Science and Engineering, 
Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8555, 
5Peter Grünberg Institut and Institute for Advanced Simulation, 
Forschungszentrum Jülich and JARA, Jülich 52425, Germany

 ■ 13:30 - 13:45 sF.2-O028 Recent tRends In the 
M-1212 suPeRcOnductIng cuPRates
Miguel Angel Alario-Franco1, Irene Herrero-
Ansorregui1, Sara Lopez-Paz1, Xabier Martínez de 
Irujo-Labalde1, Javier Fernández-Sanjulián1 and 
Emilio Morán-Miguélez1

1Inorganic Chemistry Department, Chemistry Faculty (Universidad 
Complutense de Madrid), Madrid, 28040, Spain

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 

sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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ROOM: uXMal II JW hOtel 
MOnday, august 21

 ` 09:00 - 09:30 sF.3-O001 Invited talk 
asPhaltene MOlecules tO OIlFIeld 
ReseRVOIRs: stRuctuRe-FunctIOn 
RelatIOnshIPs OVeR 14 ORdeRs OF 
MagnItude
Oliver C. Mullins1

1Schlumberger, 1Hampshire Street, Cambridge, MA 02139, USA

 ■ 09:30 - 09:45 sF.3-O002 heaVy cRude OIl 
hydROcRacKIng On an acId catalyst, 
cheMIstRy and KInetIcs
Felipe de Jesús Ortega García1

1Instituto Mexicano del Petróleo, México.

 ■ 09:45 - 10:00 sF.3-O003 eFFect OF tRIMesIc 
acId as chelatIng agent In sulFIded coMo/
γ-al2O3 catalyst FOR hydROdesulFuRIZatIOn 
OF stRaIght-Run gasOIl
C.E. Santolalla-Vargas1, C.I. Ortega-Niño1, V. 
Escamilla1, A. Hernández-Gordillo2, O. Goiza, V. 
Santes1

1Departamento de Biociencias e Ingeniería, Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), Instituto Politécnico Nacional, 
07340 México, DF, Mexico 2Instituto de Investigaciones en 
Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito 
Exterior SN, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510 México, 
D.F., Mexico

 ` 10:00 - 10:15 sF.3-O004 Invited talk niMo/siO2/
al2O3 hds catalysts. eFFect OF suPPORt, 
edta addItIOn, and ORdeR OF IMPRegnatIOn
David Romualdo Escobar1, Jorge Ramírez1, Perla 
Castillo-Villalón1, Aída Gutiérrez-Alejandre1.
1UNICAT, Departamento de Ingeniería Química, Facultad de 
Química, UNAM, Ave. Universidad 3000, Coyoacán CDMX 
(14350), México.

 ■ 10:15 - 10:30 sF.3-O005 nIcKel nanOPaRtIcles 
aPPlIed as catalysts In the 
hydROcRacKIng ReactIOn OF a heaVy OIl
O. Morelos Santos1, B. Portales Martínez2, P. 
Schacht Hernández2, A. I. Reyes de la Torre1, M. J. 
Yacamán3, J. A. Melo Banda1, F. López Villarreal2, J. 
M. Domínguez Esquivel2.
1Centro de Investigación en Petroquímica, Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero, Prolongación Bahía Aldair, Parque 
Tecnia y Parque de la Pequeña y Mediana Industria, Altamira, 
Tamaulipas 89600, México, 2Instituto Mexicano del Petróleo, 
Programa de Ingeniería Molecular, Eje Centra L. Cárdenas 152, 
San Bartolo Atepehuacan, Ciudad de México D. F. 7730, México, 
3Department of Physics and Astronomy at The University of Texas 
at San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, Texas 78249, USA.

 ■ 10:30 - 10:45 sF.3-O006 VeRy actIVe au0-au3+/
ZnO catalytIc sItes FOR dIesel PaRtIculate 
MatteR OXIdatIOn.
G. Corro1, S.Cebada1, F. Bañuelos1, R. Peña1, U. Pal1, 
J.L. García Fierro2, Diana Vargas3, Felipe Barffuson3, 
Roberto Mora3

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 sur 104, 
Puebla a 72000, México. 2Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, 
Cantoblanco 28049 Madrid, España 3Universidad de Sonora, 

Symposium F.3
advanced catalytic Materials
Manuel Ramos / Universidad Autonoma de Ciudad Juarez 
José Manuel Dominguez Esquivel / Instituto Mexicano del Petróleo
Jin An Wang / Instituto Politecnico Nacional 
Xiaodong Wen / Institute of Coal and Chemistry
Yosadara Ruiz Morales / Instituto Mexicano del Petróleo
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Calle Rosales y Blvd. Luis Encinas, 83000 Hermosillo, Sonora, 
México

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ` 12:30 - 13:00 sF.3-O007 Invited talk 
eValuatIOn OF PROMOteRs In tRansItIOn 
Metal PhOsPhIde catalysts FOR 
hydROdeOXygenatIOn ReactIOns
J.A. Cecilia1, A. Infantes-Molina1, J. Sanmartín-
Donoso1, E. Rodríguez-Aguado1, D. Ballesteros-
Plata1, E. Rodríguez-Castellón1

1Departamento de Química Inorgánica, Mineralogía y 
Cristalografía, Facultad de Ciencias, Campus de Teatinos, 
Universidad de Málaga

 ■ 13:00 - 13:15 sF.3-O008 KInetIc MOdelIng 
OF the hydROPROcessIng heaVy cRude OIl 
usIng suPeRcRItIcal WateR
Alonso Piña Ernesto1,2,3, Díaz García Leonardo2, 
Portales Martínez Benjamín2, Hernández Pérez 
Isaías1, Domínguez Esquivel José M.1,2, Grossmann 
Epper Ignacio E.3

1Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
Departamento de Ciencias Básicas, Energía. Avenida San Pablo 
No. 180. Colonia Reynosa Tamaulipas, México D.F. CP 02200. 
2Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Eje Central Lázaro 
Cárdenas 152, San Bartolo Atepehuacan, 07730 Ciudad de 
México, D.F, 3Carnegie Mellon University, Chemical Engineering, 
5000 Forbes Ave. Pittsburgh, Pennsylvania, 15213, United States 
of America

 ■ 13:15 - 13:30 sF.3-O009 actIVIty and 
selectIVIty OF suPPORted nIcKel catalysts 
In anIsOle hydROdeOXygenatIOn
H. Vargas-Villagrán1, M. A. Flores-Villeda1, I. 
Puente-Lee1, C. Salcedo-Luna1, T. klimova 1,

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Cd. Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, 
C.P. 04510, México

 ` 13:30 - 14:00 sF.3-O010 Invited talk suPPORted 
Metal PhOsPhIdes as catalysts In the 
uPgRade OF Fuels deRIVed FROM BIOMass 
PyROlysIs
Antonia Infantes-Molina1, Juan Antonio Cecilia1, 
Elena Rodríguez-Aguado1, Daniel Ballesteros-
Plata1, Enrique Rodríguez-Castellón1

1Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y 
Mineralogía, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 
29071 Málaga, Spain

 ■ 14:00 - 14:15 sF.3-O011 X-Ray PhOtOelectROn 
study OF coMo actIVe sItes duRIng PalM OIl 
hydROdesOXygenatIOn.
Leonardo Díaz-García1 Rosario Luna1, Luis F. 
Ramírez-Verduzco1, Jorge Aburto1

1Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lazaro Cárdenas 
152, Ciudad de México 07730, MEXICO

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ` 16:00 - 16:30 sF.3-O012 Invited talk a FResh-

Old VIeW On the MOs2 stRuctuRe and Its 
catalytIc actIVIty
Miguel Jose Yacaman1

1Physics Department University Of Texas at San Antonio

 ■ 16:30 - 16:45 sF.3-O013 synthesIs OF cOMO 
sulFIde catalysts suPPORted By caRBOn 
nanOtuBes
Brenda Torres1, Russell Chianelli1, Manuel Ramos2, 
Gilles Berhault3, Roman4, Alvarez4

1UTEP, El Paso, TX USA, 2Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Ciudad Juárez, MX, 3IRCELYON, Lyons, FR, 4Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados, Ciudad Juárez, MX

 ■ 16:45 - 17:00 sF.3-O014 taIlORed 
nanOstRuctuRe OF WZ sOlId acId catalytIc 
MateRIals FOR hydROIsOMeRIZatIOn
M. L. Hernández-Pichardo1

1Instituto Politécnico Nacional

 ■ 17:00 - 17:15 sF.3-O015 MIcROWaVe assIsted 
synthesIs OF cds/Zns PhOtOcatalysts 
dOPed WIth auPd nanOPaRtIcles and 
suPPORted On cuZnFe2O FOR h2 PROductIOn
M.J. Ruiz Romero1, M. Román Aguirre2, D. Chávez 
Flores1, V.H. Collins Martínez2, V.H. Ramos 
Sánchez1

1Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias 
Químicas, Circuito Universitario s/n, Campus II, Chihuahua, 
Chih. México, C.P. 31125, 2Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S. C., Departamento de Ingeniería y Química de 
Materiales, Miguel de Cervantes #120, Complejo Industrial 
Chihuahua, Chihuahua, Chih. México, C.P. 31109, Corresponding 
author email address: vramos@uach.mx
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 ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sF.3-P001 study OF catalytIc degRadatIOn 

OF Methyl ORange
A. G. Acedo Mendoza1, D. Vargas Hernández1, J. C. 
Tánori Córdova1

1Departamento en Investigación de Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora

 ■ sF.3-P002 OXIdatIOn OF FuRFuRal and 
5-(hydROXyMethyl)FuRFuRal usIng acId 
catalyst WIth h2O2

EX Aguilera 1, JJ Martínez 1, HA Rojas1 

1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Avenida 
Central del Norte 39-115, 150003, Tunja, Boyacá, Colombia 
Email: edna.aguilera@uptc.edu.co, jose.martinez@uptc.edu.co, 
hugo.rojas@uptc.edu.co

 ■ sF.3-P003 PhOtOcatalytIc PROPeRtIes OF 
[sral2O4lnx]-Based MateRIals
1. Aguirre-Cedillo1, Takawira Joseph Mumanga1, 
Maricela Guzman-Rocha1, Luis Díaz Torres1

1Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT), 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., Grupo de 
Espectroscopia de Materiales Avanzados y Nanoestructurados 
(GEMANA), Centro de Investigaciones en Óptica A. C., León, Gto. 
37150 México”.

 ■ sF.3-P004 PhOtOcatalytIc PROPeRtIes OF 
[sral2O4lnx]-Based MateRIals
Aguirre-Cedillo1, Takawira Joseph Mumanga1, 
Maricela Guzman-Rocha1, Luis Díaz-Torres1

1Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT), 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., Grupo de 
Espectroscopia de Materiales Avanzados y Nanoestructurados 
(GEMANA), Centro de Investigaciones en Óptica A. C., León, Gto. 
37150 México”.

 ■ sF.3-P005 IMPROVeMent OF heaVy cRude OIl 
undeR the ReactIOn OF hydROPROcessIng 
and suPeRcRItIcal WateR cOndItIOns
Alonso Piña Ernesto1,2, Díaz García Leonardo2, 
Portales Martínez Benjamín2, Hernández Pérez 
Isaías1, Domínguez Esquivel José. M.1,2, 
1Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
Departamento de Ciencias Básicas, Energía. Avenida San Pablo 
No. 180. Colonia Reynosa Tamaulipas, México D.F. CP 02200. 

2Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Eje Central Lázaro 
Cárdenas 152, San Bartolo Atepehuacan, 07730 Ciudad de 
México, D.F 

 ■ sF.3-P006 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ε ZEOLITE FROM MCM-41 FOR 
OlIgOMeRIZatIOn OF PROPylene
J. Franco1, S. Amaya1, A. Echavarría1

1Grupo Catalizadores y Adsorbentes, Instituto de Química, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52 – 21, Medellín, Colombia.

 ■ sF.3-P007 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF PhOtOcatalytIc ti02-ceO2 thIn FIlMs By 
sPIn-cOatIng In degRadatIOn OF PestIcIdes.
A. Tinoco-pérez1, E. Salaya-Gerónimo1, J. C. 
Arevalo-Pérez1, A. Carbajal-Domínguez 1,J. G. 
Torres-Torres1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
de Ciencias Básicas, Centro de Investigación de Ciencia y 
Tecnología Aplicada de Tabasco (CICTAT), Laboratorio de 
Nanoestructuras Catalíticas, Km.1 carretera Cunduacán-Jalpa de 
Méndez, C.P. 86690, Cunduacán (Tabasco), México.

 ■ sF.3-P008 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF coMoW /al2O3-MgO-li2O catalytIc 
FORMulatIOns.
Javier Blancas Blancas 1, Dora Alicia Solís-Casados1, 
Fernando González-Zavala2, Luis Escobar-Alarcón3 

1CCIQS, UAEM-UNAM, 2Posgrado en Ciencia de Materiales, 
Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de 
México. 3Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

 ■ sF.3-P009 theRMOcatalytIc 
dehydROgenatIOn OF Methane OVeR Pd 
catalysts suPPORted On aluMIna dOPed 
WIth neOdyMIuM.
Marina Caballero Diaz1, Gloria Alicia Del Angel 
Montes1, Israel Rangel Vazquez1.
1Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, 
Departamento de Química, Área de Catálisis, Av. San Rafael 
Atlixco No. 186, C.P. 09340, A.P 55-534. México D. F. México.

 ■ sF.3-P010 With this work the incorporation of 
nanoparticles of titanium dioxide (tiO2) soported 
graphene oxide (Og) was achieved. the Og was 
obtained by the modified hummers method 
and by sonochemical to achieve the separation 
of the layers; the tiO2 was synthesized by 
sonohemical to obtain it in phase anatase. the 
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influence of adding different amounts of Og 
for incorporation of tiO2 will be studied. the 
nanoparticles obtained were characterized by 
various techniques such as: X-ray diffraction, 
scanning and transmission electron microscopes, 
infrared, Raman spectroscopy, Bet method and 
diffuse reflectance.
Daniela kristell Calvo Ramos1, Sandra Andrea 
Mayén Hernández1, José Santos Cruz1, Marina 
Vega González2

1Facultad de Química, UAQ. Cerro de las Campanas S/N, Las 
Campanas, 76010, Querétaro, Querétaro, México. 2Centro de 
Geociencias, UNAM-Campus Juriquilla. A.P. 1-742, Querétaro, 
Querétaro, México.

 ■ sF.3-P011 synthesIs and stRuctuRal 
chaRacteRIZatIOn By hRteM and haadF OF 
au-Pd cORe-shell nanOPaRtIcles
Eduardo Y. Cervantes-Aspeitia1, Martha L. 
Hernández-Pichardo1, Rosa G. Gonzalez-Huerta2, 
Paz del Ángel3
1Laboratorio de Nanomateriales Sustentables y 2Laboratorio 
de Electroquímica y Corrosión, ESIQIE-Instituto Politécnico 
Nacional. Av. IPN s/n, Ciudad de México 07738 3Caracterización 
de Materiales Sintéticos y Naturales, Instituto Mexicano del 
Petróleo. Eje Central L. Cárdenas 152, Ciudad de México 07730

 ■ sF.3-P012 augeR electROn sPectROscOPy 
analysIs OF FResh and aged aluMIna 
suPPORted ag catalysts
Paul J.1, Newman1, W. Suchanek2, E. Contestabile2

1Physical Electronics, Chanhassen, MN 55317, USA. 2Scientific 
Design Company, Inc. Little Ferry, NJ 07643, USA Physical 
Electronics, Chanhassen, MN 55317, USA

 ■ sF.3-P013 synthesIs OF the ni-co/al2O3-siO2 
catalyst tO PROduce hydROgen FROM 
BIOethanOl
Jennipher Perez Cabrera1,José L. Contreras1,Beatriz 
Zeifert 2,Juan Navarrete 3,Tamara Vázquez2, 
Manuel Jurado1, Miguel Autie 4, Leticia Nuño1.
1Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,Av.
Sn.Pablo 180,Col.Reynosa. Ciudad de México, México. 2Instituto 
Politécnico Nacional, ESIQUIE, UPALM,. Ciudad de México, 
México. 3Instituto Mexicano del Petróleo,Eje Central Lázaro 
Cárdenas 152, Ciudad de México, México 4Departamento FQB. 
Facultad de Ingeniería Química. Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría, Cuba

 ■ sF.3-P014 Metal nanOPaRtIcles susPended 
FOR heaVy OIl hydROPROcessIng: synthesIs, 
chaRacteRIZatIOn and eValuatIOn
Marco Antonio Coronel-García1, Adriana Isabel 
Reyes-de la Torre1, José Manuel Domínguez-
Esquivel2, Ana Lidia
Martínez-Salazar1, José Aarón Melo-Banda1.
1Centro de Investigación en Petroquímica Secundaria, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Av. Bahía de las palmas s/n
parque TECNIA, Altamira, Tamaulipas, C.P. 89604, México. 
2Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 
152, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, Ciudad de
México, Distrito Federal, C.P. 07730, México.

 ■ sF.3-P015 an XPs study OF the electROnIc 
state OF sIlVeR In ag/siO2 and ag/ZnO and 
Its eFFect On dIesel PaRtIculate MatteR 
OXIdatIOn.
G. Corro1, E. Vidal1, S.Cebada1, F. Bañuelos1, U. Pal1, 
D. Vargas2, E. Guilleminot3, Roberto Mora2, Felipe 
Barffuson2

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 sur 104, 
Puebla a 72000, México. 2Universidad de Sonora, Calle Rosales 
S/N 83000 Hermosillo Sonora, México 3Universidad de las 
Américas Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, México

 ■ sF.3-P016 the eFFect OF Pt0-Pt2+ 
BIFunctIOnal sItes OF Pt/cr2O3 catalyst In 
Methane OXIdatIOn
G. Corro1, R. Torralba1, U. Pal1, F. Bañuelos1, S. 
Cebada1, V. Serkin1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 sur 104, 
Puebla Puebla 72000, México.

 ■ sF.3-P017 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF tiO2 PhOtOcatalysts FOR aPPlIcatIOns In 
ORganIc cheMIstR
|MSc Luis Enrique Cortés de Jesús1 PhD Roberto 
Portillo Reyes1, PhD Miguel Ángel Hernández 
Espinoza2 
1Catalysis Laboratory, Faculty of Chemical Sciences BUAP, Z. P. 
72592. 2Department of Research in Zeolites, Institute of Sciences, 
BUAP. Z. P. 72592

 ■ sF.3-P018 synthesIs, asseMBled 
and chaRacteRIZatIOn OF tiO2 film/
tiO2 nanOFIBeR-Mos2 nanOsheets 
heteROstRuctuRes WIth PhOtOResPOnse 



277

In the VIsIBle lIght FOR PhOtOcatalytIc 
degRadatIOn
N. Cruz-González1, J. Roque de la Puente2, O. 
Calzadilla-Amaya3, J. k. Olarte Villamizar4, M. 
Melendez-Lira5, M. Zapata Torres4

1CONACYT-CICATA-IPN, Calzada Legaria 694, col. Irrigación, 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11500, CDMX 2LANE-CINVESTAV, 
Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, col. San Pedro Zacatenco, 
Delegación Gustavo A. Madero, CDMX. C.P. 07360. 3Facultad 
de Física, Universidad de La Habana, Cuba. 27 y J, Plaza de la 
Revolución, La Habana Cuba. 4CICATA-IPN, Calzada Legaria 
694, col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11500, CDMX 
5DEPARTAMENTO DE FISICA-CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico 
Nacional 2508, col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. 
Madero, CDMX. C.P. 07360.

 ■ sF.3-P019 tItanIuM PhOtOcatalysts 
suPPORted In a MesOestRuctuRed MateRIal 
FOR the synthesIs OF hydROgen
Gwendolyn Rosa Cuautle Martinez1, José Antonio 
Colín Luna1, Julio César ESpinoza Tapia1.
1CBI-Energía, Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco., Av, San Pablo #180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. 
Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México, México.

 ■ sF.3-P020 nOVel PRePaRatIOn OF tItanIa-
MOdIFIed cMK-3 nanOstRuctuRed MateRIal 
as suPPORt FOR IR catalyst aPPlIed In 
hydROdenItROgenatIOn OF IndOle
Brenda C. Ledesma1, Juliana M. Juárez1, Verónica 
A. Valles1, Oscar A. Anunziata1 and Andrea R. 
Beltramone1

1Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad 
Tecnológica Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, 
Córdoba, Argentina.

 ■ sF.3-P021 VanadIuM OXIde suPPORted On 
MesOPOROus sBa-15 MOdIFIed WIth al and 
ga as a hIghly actIVe catalyst In the Ods 
OF dBt 
Lorena Rivoira1, María L. Martínez1, Oscar 
Anunziata1 and Andrea Beltramone1

1Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad 
Tecnológica Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, 
Córdoba, Argentina.

 ■  sF.3-P022 eXPeRIMental desIgn 
OPtIMIZatIOn OF the Ods OF dBt usIng V2O5 
suPPORted On ga-sBa-15 

Lorena Rivoira1, Jorgelina Cussa1, María L. 
Martínez1 and Andrea Beltramone1

1Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica 
Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, Córdoba, 
Argentina. abeltramone@frc.utn.edu.ar

 ■ sF.3-P023 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF a nanOPOROus caRBOn cMK-3 MOdIFIed 
WIth IROn FOR the Ods OF dBt
Juliana M. Juárez1, Lorena Rivoira1, Marcos B. 
Gómez Costa1, Oscar A. Anunziata1 and Andrea R. 
Beltramone1

1Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(NANOTEC), Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica 
Nacional, Maestro López y Cruz Roja Argentina, 5016, Córdoba, 
Argentina. abeltramone@frc.utn.edu.ar

 ■ sF.3-P024 PhOtOcatalytIc degRadatIOn 
OF clOFIBRIc acId WIth Bi2O3 usIng suntest 
cPs+
F. Sánchez López1, D. de la Cruz Romero1, H. Pérez 
Vidal1, J. G. Torres Torres1, J.G. Pacheco Sosa1, I. 
Cuauhtémoc López1. 
 1Laboratory of Heterogeneous Catalysis, Academic Division 
of Basic Sciences, Autonomous University of Juárez of Tabasco, 
México. Carretera Cunduacan-Jalpa de Mendez Km 1, 
Cunduacan, Tabasco, Mexico. CP. 86690

 ■ sF.3-P025 synthesIs OF tiO2 nanOPaRtIcles 
usIng BOugaInVIllea glaBRa eXtRact 
FOR acetaMInOPhen degRadatIOn usIng 
suntest cPs+
D. de la Cruz Romero1, T. Peralta González 1, J.C. 
Arévalo1, N.C. Castillo Gallegos1, F. Sánchez López1, 
I. J.G. Pacheco Sosa1

1Laboratory of Heterogeneous Catalysis, Academic Division of 
Basic Sciences, Autonomous University of Juárez of Tabasco, 
México. Carretera Cunduacan-Jalpa de Mendez Km 1, 
Cunduacan, Tabasco, Mexico. CP. 86690

 ■ sF.3-P026 IsOMeRIZatIOn OF n-hePtane On 
h3PW12O40 PROMOted Pt/sBa-15
Natali de la Fuente Maldonado1, Jin An Wang1, 
Lifang Chen1, José Luis Contreras Larios2, Julio 
Gonzalez Garcia2

1ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, 07738 
Mexico City, Mexico. 2Departamento de Ciencias Básicas, 
Universidad Autónoma Metropolitana-A, Av. San Pablo No. 180, 
02200 Mexico City, Mexico
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 ■  sF.3-P027 theORetIcal study On the 
OPtO-electROnIc PROPeRtIes OF (tiO2)38n 
nanOPaRtIcles
T.G. Díaz Rodríguez1, M. Pacio1, Jesús Muñiz2

1Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 4 Sur Num. 104 
Col. Centro, CP 72000, Mexico 2Instituto de Energías Renovables, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, 
Col. Centro, Temixco, Morelos CP 62580, Mexico

 ■  sF.3-P028 FIRst-PRIncIPle study 
OF ZIRcOnIa suRFaces (101 and 001) 
hydROXylatIOn
Jorge Santiago Ferraez-Hernández1, José Miguel 
Mora-Fonz1, José Luis Rodríguez-López2, Carlos 
Fernando Murillo-Córdova1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, DACB, Km.1 Carretera 
Cunduacán-Jalpa de Méndez, CP86690, Col. La Esmeralda, 
Cunduacán Tabasco, México. 2Advanced Materials Institute-
IPICYT. San Luis Potosí, SLP, México.

 ■ sF.3-P029 a cOMPaRatIVe study OF 
PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF ROdaMIna 
B WIth ultRasOund and MagnetIc stIRRIng 
undeR sIMulated sunlIght By MIXeds OXIde
M.E. Zarazua1, A. Sebastian Galindo-Luna1, 
V.J.Gallegos-Sánchez2 L. M. Torres-Martínez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, 1Universidad 
Tecnológica Mariano Escobedo

 ■ sF.3-P030 ReactIOn OF caRBOnatIOn OF 
glyceROl usIng BasIc IOnIc lIQuIds as 
catalyst
A.S. García1, A.D.Miranda1, M. Torres1, M. 
Gutiérrez1, J.M. Domínguez2

1Universidad Autónoma Metropolitana. 2Instituto Mexicano del 
Petróleo

 ■ sF.3-P031 InFluence OF dePOsItIOn 
cOndItIOns On the PhOtOcatalytIc actIVIty 
OF MoO3 thIn FIlMs gROWn By RF sPutteRIng
M. Ponce-Mosso1, M. Pérez-González2, P.E. García-
Tinoco2, H. Crotte-Ledesma2, M. Morales-Luna2, 
S.A. Tomás2

1ESIME-Ticomán, I.P.N., A.P. 07738, Ciudad de México, C.P. 
07340, México. 2Departamento de Física, Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del I.P.N., A.P. 14-740, Ciudad de 
México, C.P. 07300, México.

 ■ sF.3-P032 study OF niW/al-sBa-15 catalysts 
aPPlIed tO hds PROcesses usIng edta as 
addItIVe.
Diego Alejandro García-Ramos 1, Rebeca Silva-
Rodrigo 1, José Aarón Melo-Banda 1, Beatriz 
Eugenia Moreno-Martínez 2, Iván Alziri Estrada-
Moreno 3, Alfredo Guevara-Lara 4.
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, División de Estudios 
de Posgrado e Investigación, Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 
89440, México. 2Instituto Tecnológico de Nuevo León, Depto. de 
Ing. Ambiental, Cd. Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67170, México. 
3Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., Depto. 
de Ing. y Química de Materiales, Cd. Chihuahua, Chihuahua, C.P. 
31136, México. 4Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Área Académica de Química, Cd. Universitaria, Pachuca, Hidalgo, 
C.P. 42181, México.

 ■ sF.3-P033 IOnIc lIQuIds as a catalyst FOR 
PROducIng hydROgen FROM glyceROl
M.G. Zariñán1, A.D. Miranda1, J.M. Domínguez2, 
M. Torres1

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
C.P. 02200. Delegación Azcapotzalco, CDMX, México. 2Instituto 
Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 
No.152, Col. San Bartolo Atepehuacan C.P. 07730. Delegación 
Gustavo A. Madero, CDMX, México.

 ■ sF.3-P034 synthesIs and study OF the 
PROPeRtIes OF hyBRId layeRed dOuBle 
hydROXIdes -ZeOlItes tyPe lta, sOdalIte 
and FauJasIte FROM sIlIcOn and aluMInuM 
POst-cOnsuMeR
Alejandra Lozada Alvarez1, Jose H. Quintana 
Mendoza1, Andrea P. Aparicio Sanchez1 and J. A. 
Henao1

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela 
de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Carrera 27, Calle 9 Ciudadela Universitaria. 
Bucaramanga, Colombia

 ■ sF.3-P035 eValuatIOn OF the staBIlIty In 
eMulsIOns OF a heaVy cRude usIng cO and 
MO nanOPaRtIcles
Ramírez Hernández 1, A. I. Reyes De La Torre 1, B. 
Portales Martínez 2, O. Morelos Santos 1,. A. Melo 
Banda 1, P. Schacht Hernández2, F. López Villareal2, 
J.M. Domínguez Esquivel2
1Centro de Investigación en Petroquímica, Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero, Av. Bahía de las Palmas s/n, Altamira, 
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Tamaulipas, 89604, MÉXICO. 2Instituto Mexicano del Petróleo. 
Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, 
Ciudad de México. C.P. 07730.

 ■ sF.3-P036 POtassIuM dOPed 
nanOstRuctuRed sOdIuM tItanates as 
catalysts FOR tRansesteRIFIcatIOn 
ReactIOn
P. Ramírez Vidal1, T. E. klimova1, A. Gómez-Cortés2, 
G. Díaz-Guerrero2, R. Ruíz-Trejo1

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Cd. Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, 
C.P. 04510, México, 2Instituto de Física, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Cd. Universitaria, Coyoacán, 
Ciudad de México, C.P. 04510, México

 ■ sF.3-P037 cOMPuteR assIsted nuMeRIcal 
sIMulatIOns FOR electROnIc stRuctuRe 
and catalytIc actIVIty 
Jorge Reyna-Alvarado1, José L. Enriquez-Carrejo1, 
Félix Galindo2, José Manuel Domínguez2 and 
Manuel Ramos
1Department of Physics and Mathematics, Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, UACJ, Avenida del Charro #450 Nte. Cd. Juárez, 
Chihuahua, C.P. 32310 México, 2Instituto Mexicano del Petróleo, 
Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, Gustavo A. Madero C.P. 
07730 Ciudad de México, Edo. de México

 ■ sF.3-P038 InFluence On the electROnIc 
Band gaP In the Fau FRaMeWORK ZeOlIte 
By cOnsIstent RePlaceMent OF sIlIcOn 
By aluMInuM OR lanthanIde. an aB InItIO 
theORetIcal study.
F. Alvarez-Ramírez1, Y. Ruiz-Morales1

1Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 
Norte 152, Mexico City, 07730 Mexico

 ■  sF.3-P039 eFFect OF sIlVeR PlasMOnIc 
eXcItatIOn On the catalytIc PeRFORMance 
OF ag/siO2 In PROX ReactIOn
Sergio A. Sabinas Hernández1, Gabriela Díaz1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, 04510.

 ■ sF.3-P040 InhIBItIOn OF cu leachIng In the 
catalytIc Wet aIR OXIdatIOn OF MtBe usIng 
tWO technIQues OF PRePaRatIOn OF cu/al2O3 
catalysts
C. Sánchez Trinidad1, G. Torres2, F. Tzompantzi3, J.C. 
Arévalo4, A. Cervantes4, A. Silahua4, A. Cordero4, N. 
Becerril4, A. Jiménez4

1Universidad Autnoma de Nuevo Leon, 2Autonomous University 
of Juárez of Tabasco, 3Universidad Autónoma Metropolitana 
(Unidad Iztapalapa), 4Universidad Juarez Autonoma de Tabasco

 ■ sF.3-P041 synthesIs and PhOtOcatalytIc 
actIVIty OF MagnetIc Fe3O4-siO2 cOMPOsItes.
Abraham Jorge Carmona-Carmona1, Martha Alicia 
Palomino-Ovando1, Miller Toledo-Solano1, Estela 
Gómez-Barojas2 and Enrique Sánchez-Mora3.
1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y 18 Sur, Colonia San 
Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla, Puebla, México. 2Centro 
de Investigación en Dispositivos Semiconductores, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y Blvd. 14 
Sur Col. San Manuel, Ciudad Universitaria. Puebla, Puebla, 
México 3Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y Blvd. 18 Sur 
Col. San Manuel, Ciudad Universitaria. Puebla, Puebla, México.

 ■ sF.3-P042 PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF 
MalachIte gReen dye usIng Fe-MOdIFIed 
V2O5
D Solis-Casados1, L. Escobar-Alarcon2, T. klimova3, 
E. Rodriguez-Castellon4, S. Hernandez-Lopez3, Y. 
Saldivar-Munguia3

1Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable 
UAEM-UNAM, 2Instituto nacional de investigaciones nucle-
ares, 3Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
4Universidad de Malaga España

 ■ sF.3-P043 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF coMos catalysts suPPORted On KIt-6 
MOdIFIed WIth caRBOn nanOtuBes FOR 
hydROdesulFuRIZatIOn PROcesses
A. Torres Núñez1, A. de la Cruz Delgado2, M. 
Román Aguirre2, A. Aguilar Elguezabal2, L. Álvarez 
Contreras2

1Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, 
Avenida Universidad 3000 C.P. 59103 Sahuayo, Michoacán, 
México. 2Centro de Investigación de Materiales Avanzados S.C., 
Miguel de Cervantes No.120, C.P. 31136 Chihuahua, Chihuahua, 
México.

 ■ sF.3-P044 BIMetallIc catalysts OF Pd and 
sn FOR the elIMInatIOn OF nItRates In 
gROundWateR
Del Ángel-Aguilera M. Areli1, Martínez-López 
Glicelly1 A. Gutierrez- Arzaluz Mirella1 and Torres-
Rodríguez M1
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1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco. Av. San Pablo, 180. Colonia Reynosa 
Tamaulipas, Ciudad de México, CP, 02200

 ■  sF.3-P045 VOX cORe-shell catalysts FOR 
OXIdatIOn OF ReFRactORy ORganOsulFuR 
cOMPOunds In a MOdel dIesel WIth 
dIFFeRent OXIdants and PROMOteRs
Arellano1,2, J.A. Wang1, L.F. Chen1, M. Asomoza2, A. 
Estrella2

1ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, Col. 
Zacatenco, 07738 Mexico City, Mexico. 2Departamento de 
Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. 
San Rafael Atlixco No. 186, Iztapalapa, Mexico City, Mexico.

ROOM: uXMal II JW hOtel 
tuesday, august 22

 ` 09:00 - 09:30 sF.3-O016 Invited talk MethanOl 
ReactIVIty OVeR cOPPeR On nanO-shaPed 
ceRIa: dRIFts study 
Daniel G. Araiza1, Antonio Gómez-Cortés1 and 
Gabriela Díaz1

1Instituto de Física-UNAM, Circuito de la Investigación Científica 
s/n, Ciudad de México 04510, México

 ■ 09:30 - 09:45 sF.3-O017 desIgn and 
eValuatIOn OF a neW ReactOR PROtOtyPe 
Based On Ru/ al2O3 nanOlIths actIVe FOR 
tOluene OXIdatIOn
Daniela Arango1, Carlos Ostos1, Marcela Castro1, 
Camilo Arroyave1, Adriana Echavarria1

1Grupo Catalizadores y Adsorbentes, Universidad de Antioquia, 
Calle 70 No. 52-21, Medellin Colombia

 ` 09:45 - 10:15 sF.3-O018 Invited talk MOdIFIed 
BInaRy OXIdes WIth deFIned hIeRaRchy OF 
PORes In the acetylatIOn OF glyceROl 
C.V.O. Silva1, A. C. Oliveira1,N. F. Alves1, J. M. 
Filho2, A.F.Campos3

1Universidade Federal do Ceará,DAFQ,Fortaleza, Ceara, Brazil.
Phone/fax: 55 85 3366 99 82, 2Universidade Federal do Ceará,DF, 
Fortaleza, Ceará, Brazil.Phone/fax: 55 85 3366 90 08, 3CETENE, 
Cidade Universitária, 50740-540, Recife-Pe, Brazil

 ■  10:15 - 10:30 sF.3-O019 gReen OXIdatIOn 
OF BenZylIc alcOhOls catalIZed By IROn 
OXIdes/hallOysIte nanOtuBes

J.E. García-Petronilo1, J.L. Arias1, G.I. Vargas-
Rodríguez1, J.Á. Chávez-Carvayar2, A. Gómez-
Cortés 3, L. B. Hernández-Portilla4 & Y. M. 
Vargas-Rodríguez1, 

1Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Av. 1o de 
Mayo S/N, Santa María las Torres, Campo Uno, 54740 Cuautitlán 
Izcalli, Edo. de Méx. México. 2Instituto de Investigación en 
Materiales, UNAM. Circuito Exterior S/N, Circuito de la 
Investigación Científica, Ciudad Universitaria, 04510 Ciudad 
de México, CDMX. 3Instituto de Física, UNAM. Circuito de la 
Investigación Científica Ciudad Universitaria CP 04510 México, 
D.F. 4Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Av. de Los 
Barrios 1, Los Reyes Ixtacala, Hab. Los Reyes Ixtacala Barrio de 
los Árboles/Barrio de los Héroes, 54090 Tlalnepantla, Edo. de 
Méx. México

 ■ 10:30 - 10:45 sF.3-O020 suPPRessIOn OF cOKe 
FORMatIOn In steaM ReFORMIng OF ethanOl 
usIng ni/ceO2 catalysts: eFFect OF ceRIa 
MORPhOlOgy
Daniel G. Araiza1, Antonio Gómez-Cortés1, 
Gabriela Díaz1

1Instituto de Física, UNAM, Circuito de la Investigación Científica 
s/n, Ciudad de México 04510, México

 ■ 10:45 - 11:00 sF.3-O021 Fe-nanOcased 
catalysts FOR selectIVe OXIdatIOn 
OF styRene ethylBenZene and BenZyl 
alcOhOl
A.L.G. Pinheiro1, A. C. Oliveira1,A. B. S.Neto1, J. M. 
Filho2

1Universidade Federal do Ceará,DAFQ,Fortaleza, Ceara, Brazil.
Phone/fax: 55 85 3366 99 82, 2Universidade Federal do Ceará,DF, 
Fortaleza, Ceará, Brazil.Phone/fax: 55 85 3366 90 08.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ■ 12:30 - 13:00 sF.3-O022 Invited talk scR OF nO by 
ch4 On x/ZrO2-tiO2 catalysts
R. Pérez-Hernández1, A. Gutiérrez-Martínez1, A. 
Gómez-Cortés2, G. Díaz Guerrero2

1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Carretera 
Mexico-Toluca S/N, La Marquesa, Ocoyoacac, Mex. C.P. 52750; 
2Universidad Nacional Autónoma de México

 ■ 13:00 - 13:15 sF.3-O023 synthesIs and 
electROcatalytIc PROPeRtIes OF 
nanOstRuctuRed cOMPleX Metal OXIde 
delaFOssItes
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Jahangeer Ahmed1, Swati Mohan1, Lingbo Mao1, 
and Yuanbing Mao1

1Department of Chemistry & School of Earth, Environmental, and 
Marine Sciences, University of Texas Rio Grande Valley, 1201 W 
University Drive, Edinburg, TX 78539 USA

 ■ 13:15 - 13:30 sF.3-O024 PROPane OXIdatIVe 
dehydROgenatIOn OVeR hydROXyaPatIte 
catalysts cOntaInIng IROn and aluMInuM 
FOR utIlIZatIOn OF unused PhOsPhORus 
ResOuRces
Tsutomu Nakazato1, Hiroshi Yoshinaga1, Takami 
kai1, Masamoto Tafu2, Saori Takamatsu2

1Department of Chemical Engineering, Kagoshima University, 
Japan, 2Department of Applied Chemistry and Chemical 
Engineering, National Institute of Technology, Toyama College, 
Japan

 ` 13:30 - 14:00 sF.3-O025 Invited talk OXIdatIVe 
ReFORMIng OF Methane: eFFect OF steaM 
and OXygen On cO2 ReFORMIng
N. kumar1, S. kanitkar1, J.J. Spivey1

1Louisiana State University, Baton Rouge, LA 70803, USA

 ■ 14:00 - 14:15 sF.3-O026 nIcKel-dOPed 
ceRIa nanOROds FOR the Wgs ReactIOn: 
syneRgy BetWeen dOPIng and 
cOntROlled-MORPhOlOgy 
Araceli Romero-Núñez1 And Gabriela Díaz1

1Instituto de Física, UNAM, Circuito de la Investigación Científica 
s/n, Ciudad de México, México.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 sF.3-O027 sunlIght actIVe 

PeROVsKIte (co-ti-O) WIth eFFectIVe 
degRadatIOn actIVIty FOR ORganIc dyes 
F.C. Robles-Hernandez1,2, M. Singh1, O. I. Perez 
Ordoñez1,3, J. A. Bao4,5, F. Qin5

1Department of Mechanical Engineering Technology, University 
of Houston, Houston, TX 77204-4020, USA, 2Center for Advanced 
Materials, University of Houston, Houston, TX 77204-4020, 
USA, 3Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV, 
Miguel de Cervantes 120, Chihuahua, Chih. 31109, México, 
4Department of Electrical and Computer Engineering University 
of Houston, Houston, Texas 77204, USA, 5Materials Science and 
Engineering Program, University of Houston, Houston, Texas 
77204, USA [1] To whom correspondence should be addressed. 
E-mail: fcrobles@uh.edu

 ■ 16:15 - 16:30 sF.3-O028 eFFect On the 
PhOtOcatalysIs OF Methylene Blue OF thIM 
FIlMs OF Zns electROdePOsIted VaRIatIng 
the ReductIOn POtentIal
Rafael Torres Ricárdez1, Germán Perez Hernández1, 
F. Iván Lizama Tzec2, M. Fernanda García 
Mendoza1, J. Gabriel Álvarez Ramírez1, Erik 
Ramírez Morales1, Lizeth Rojas Blanco1, Manuel 
González Solano1, Cristino Ricárdez Jiménez1. 
1Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de Tabasco, 
Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco, 
México. 2Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, 
Mérida, Yucatán 97310, Mexico.

 ` 16:30 - 17:00 sF.3-O029 Invited talk MultIscale 
MOdelIng FOR OIl sands uPgRadIng, a 
PROgRess RePORt
Dennis Salahub1

1Department of Chemistry, CMS-Centre for Molecular Simulation, 
IQST-Institute for Quantum Science and Technology, Quantum 
Alberta, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada and 
College of Chemistry and Chemical Engineering, Henan 
University of Technology, Zhengzhou, Henan, China

 ■ 17:00 - 17:15 sF.3-O030 cu-Based 
nanOPaRtIcle gROWth By BOttOM-uP 
PROcess OntO BOROPhOsPhate glasses
Guilherme Felipe Lenz1, Rafael Admar Bini1, 
Jorlandio Francisco Felix1, Ricardo Schneider2

1Departamento de Química, Universidade Tecnológica Federal 
Paraná-UTFPR, Toledo, Brazil, 2Departamento de Química, 
Universidade Tecnológica Federal Paraná-UTFPR, Toledo, Brazil

 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 
sOcIety lectuRe

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sF.3-P046 synthesIs, chaRacteRIZatIOn and 

eValuatIOn OF WO3/sBa-15 catalysts FOR 
OXIdatIVe desulFuRIZatIOn.
J. González1, J. A. Wang1, L.F. Chen1, N. de 
la Fuente1, Ma. E. Manríquez1, E. Tejada1, 
O.A.González Vargas2 
1ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, 07738 
Mexico City, Mexico. 2Depto. de Ingeniería en Control y 
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Automatización, ESIME-Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, 
07738 Mexico City, Mexico.

 ■ sF.3-P047 chaRacteRIZatIOn OF acId 
PROPeRtIes OF ORdeRed MesOPOROus ceRIa-
sIlIca cOMPOsItes
O.A. González Vargas1, J.A. de los Reyes Heredia2, 
V.A. Suárez-Toriello2, J.A. Wang3, L.F. Chen3

1Depto. de Ingeniería en Control y Automatización, ESIME-
Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, UPALM, 07738, 
Ciudad de México, México. 2Depto. de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica, UAM-Iztapalapa, 09340, Ciudad de México, México. 
3Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, ESIQIE, 
Instituto Politécnico Nacional, UPALM, 07738, Ciudad de México, 
México.

 ■ sF.3-P048 enRIched PROductIOn OF h2 and 
cO2 VIa the Wet ReFORMIng OF ethanOl 
OVeR Rh/ce-McM-41 catalysts
O.A. González Vargas1, J.A. de Los Reyes Heredia2, 
V.A. Suárez-Toriello2, J.A. Wang3, L.F. Chen3

1Depto. de Ingeniería en Control y Automatización, ESIME-
Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, UPALM, 07738, 
Ciudad de México, México. 2Depto. de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica, UAM-Iztapalapa, 09340, Ciudad de México, México. 
3Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, ESIQIE, 
Instituto Politécnico Nacional, UPALM, 07738, Ciudad de México, 
México.

 ■ sF.3-P049 decanIOBates [nb10O28]6- as 
PRecuRsORs nb2O5 FOR synthesIs Pt / nb2O5-
al2O3 catalysts
F. Gutierrez1, J. J. Martinez1, H. A. Rojas1, J. A. 
Cubillos, M. H. Brijaldo2, F. Passos2

1Grupo de catálisis/facultad de ciencias básicas/Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. 
2Laboratório de reatores, Cinética e Catálise-RECAT / 
Universidade Federal Fluminense/ Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

 ■ sF.3-P050 assesMent OF PhOtOcatalyst 
eFFect tIO2 / al2O3 MateRIal FOR POssIBle 
aRtIFIcIal PhOtOsynthesIs aPPlIcatIOns
A. A. Hernández1, L. Álvarez2, L. de la Torre2, M. 
Román2, A. Aguilar2

1Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo, Avenida Universidad 3000, Col. Lomas de la 
Universidad, Sahuayo, Michoacán. México. C.P. 59103. 2Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados S.C. Miguel de 
Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih. 
México. C.P. 31136

 ■ sF.3-P051 cOMPutatIOnal study OF 
the InteRactIOn OF catalysts and 
hydROcaRBOns
R. Hernandez-Bravo1 and J.M Dominguez1

1Instituto Mexicano del Petroleo

 ■ sF.3-P052 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ni-Mo-W sulPhIde unsuPPORted hds 
catalysts: eFFect OF PRePaRatIOn MethOd
R. Huirache-Acuña1, B. Pawelec2, E. M. 
Rivera-Muñoz3, F. Paraguay-Delgado4, and G. 
Alonso-Núñez5

1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Ciudad Universitaria, Morelia, 58060, 
México. 2Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, c/ Marie 
Curie, 2, Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain. 3Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma 
de México, A.P. 1-1010, 76000. Querétaro, Qro., México 4Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Miguel de 
Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, Chih. 31109, 
México. 5Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, KM. 107, Carretera Tijuana-
Ensenada, C.P. 22860, Ensenada, B. C. México.

 ■ sF.3-P053 aROMatIc hydROgenatIOn WIth 
Rh/Fe2O3-tiO2 MagnetIc PaRtIcles
A. Jiménez-Vázquez1, I. Cuauhtémoc-López1, 
J.Ferraez-Hernández1, J.Arévalo-Pérez1, 
G.Torres-Torres1

1División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, 
km.1, Cunduacán, Tabasco, México.

 ■ sF.3-P054 eFFect OF al, nb, ti and 
Zr gRaFtIng On McM-41 suPPORt On 
PeRFORMance OF niMo catalysts In 
hydROdesulFuRIZatIOn
F. J. Méndez1, G. Bravo-Ascención1, M. González-
Mota1, C. Salcedo-Luna1, I. Puente-Lee1, Xim 
Bokhimi2, T. E. klimova1

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Cd. Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad 
de México, México. 2Instituto de Física, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Apartado Postal 20-364, C.P. 
01000, Ciudad de México, México

 ■ sF.3-P055 tRansItIOn Metals 
nanOPaRtIcles synthesIZed By the neW 
MethOd OF ReVeRse MIcelles.



283

M. Lam- Maldonado1, J. A. Melo- Banda 1,B. 
Portales- Martínez 3, P. Schacht 2, J. M. Mata- 
Padilla4, F. López- Villareal2, J. M. Domínguez2.
1División de Estudios de Posgrado e Investigación. Instituto 
Tecnológico de Cd. Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N Col. 
Los Mangos, Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 89440, México. 
2Instituto Mexicano del Petróleo. Eje Central Lázaro Cárdenas 
Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, Ciudad de México. C.P. 
07730. 3CONACYT-Instituto Mexicano del Petróleo. Eje Central 
Lázaro Cárdenas Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, Ciudad 
de México. C.P. 07730. 4CONACYT-Centro de Investigación en 
Química Aplicada. Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No. 140, 
Saltillo, Coahuila, CP. 25294, México.

 ■ sF.3-P056 ni, Fe and Mo nanOPaRtIcles 
synthesIZed By the MOdIFIed 
MIcROeMulsIÓn W/O MethOd FOR heaVy 
cRude OIl hydROtReatIng
M. Lam- Maldonado1, J. A. Melo- Banda 1,B. 
Portales- Martínez 3, P. Schacht 2, J. M. Mata- 
Padilla4, F. López- Villareal2, J. M. Domínguez2.
1División de Estudios de Posgrado e Investigación. Instituto 
Tecnológico de Cd. Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N Col. 
Los Mangos, Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 89440, México. 
2Instituto Mexicano del Petróleo. Eje Central Lázaro Cárdenas 
Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, Ciudad de México. C.P. 
07730. 3CONACYT-Instituto Mexicano del Petróleo. Eje Central 
Lázaro Cárdenas Norte 152, San Bartolo Atepehuacan, Ciudad 
de México. C.P. 07730. 4CONACYT-Centro de Investigación en 
Química Aplicada. Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No. 140, 
Saltillo, Coahuila, CP. 25294, México.

 ■ sF.3-P057 study OF the WettaBIlIty and 
dIsPeRsIOn OF cRude OIl On caRBOnated 
ROcKs
Angel Rafael Lara-Hernández1, Nohra Violeta 
Gallardo-Rivas1, Nancy Patricia Díaz- Zavala1, 
Ulises Páramo-García1, Ernestina Elizabeth Banda 
Cruz1, José Aarón Melo Banda1

1División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, C. Juventino Rosas esq. Jesús 
Urueta S/N, Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tam. C.P. 89440, Tel/
Fax (833)357 4820 Ext. 3111.

 ■ sF.3-P058 asyMMetRIc catalysts OF cOPPeR 
cOMPleXes WIth schIFF Base tyPe lIgands
k.A. López-Gastélum 1; E. F. Velázquez-Contreras2; 
F. Rocha-Alonzo2.
1Department of Polymers and Materials (DIPM), University of 
Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, Hermosillo, Sonora 
83000, Mexico. 2Department of Chemistry-Biology, University 

of Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, Hermosillo, Sonora 
83000, Mexico.

 ■ sF.3-P059 dRy and steaM ReFORMIng OF 
Methane OVeR ni-Base catalysts FOR 
hydROgen PROductIOn
Angel Crescencio López-Urbina1,2, Albina Gutiérrez-
Martínez1, Gilberto Mondagón-Galicia1, Raúl 
Pérez-Hernández1

1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Carr, México-
Tol. S/N. La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México, C. P. 52750, 
2Tecnológico de Estudios Superiores San Felipe del Progreso, Av. 
Tecnológico S/N, San Felipe del Progreso, C.P. 50640

 ■ sF.3-P060 study OF Znnial deRIVed FROM 
a hydROtalcIte tyPe MataRIal In the 
tRansesteRIFIcatIOn OF the OIl OF 
sIMaROuBa glauca dc. 
F. Morales Anzures1,2, I. López Valencia2, P. Salinas 
Hernández1,2, J. Hernández Ventura2 and F. J. 
Tzompantzi Morales3

1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Ocoyoacac, 
Estado de México, México, 52750. 2Instituto de Estudios de 
la Energía, Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec, 
Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. C.P. 70760. 3. 
Departamento de Química, UAM-Iztapalapa, Col. Vicentina, 
Iztapalapa, Cd. México, México.

 ■ sF.3-P061 hIghly dIsPeRsed Ptco 
nanOPaRtIcles On MIcRO-/nanO-
stRuctuRed caRBOn FOR MethanOl 
electRO-OXIdatIOn In acId MedIa
D. Macías-Ferrer1, J. A. Melo-Banda1, J R. Silva-
Rodrigo1, U. Páramo-García1, J.Y. Verde-Gómez2, P. 
Del Ángel-Vicente3, M. Lam-Maldonado1

1División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas y Jesús Urueta 
S/N, Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 89440, 
México. 2División de Estudios de Posgrado e Investigación, 
Instituto Tecnológico de Cancún. Av. Kabah Km. 3, S/N, Cancún, 
Quintana Roo, C.P. 77500, México. 3Laboratorio de Microscopía 
Electrónica, I.M.P., Eje Central L. Cárdenas 152, C.P. 07730, 
Ciudad de México, México

 ■ sF.3-P062 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF β-MO2c nanOPaRtIcles suPPORted On 
BOne chaR
Jonathan Jesús Malpica Maldonado 1, José Aarón 
Melo Banda 1, Ana Lidia Martínez Salazar 1, David 
Macias Ferrer 1, José Manuel Domínguez Esquivel 
2, Sebastian Pacheco Buendía 3. 
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1Centro de Investigación en Petroquímica Secundaria, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Prol. Bahía del Aldair, Av. de 
las Bahías. Parque Industrial Tecnia, ltamira, Tamaulipas, 
México, 89608. 2Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central 
Lázaro Cárdenas 152, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México, Distrito Federal, México, 07730. 
3Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Instituto Politécnico Nacional, Carretera Tampico-
Puerto Industrial Altamira Km 14.5, Industrial Altamira, Altamira, 
Tamaulipas, 89600.

 ■ sF.3-P063 BIOdIesel PROductIOn usIng 
sOdIuM tItanate nanOtuBes WIth 
IncReased BasIcIty
M. E. Martínez-klimov1, P. Roquero Tejeda1, A. 
Gómez-Cortés2, G. Díaz-Guerrero2, T. E. klimova1

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Cd. Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, 
C.P. 04510, México. 2Instituto de Física, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Cd. Universitaria, Coyoacán, 
Ciudad de México, C.P. 04510, México

 ■ sF.3-P064 glyceROl hydROgenOlysIs usIng 
cu/Mg/al layeRed dOuBle hydROXIdes as 
PRecuRsORs OF BIFunctIOnal catalysts
M.J. Martínez-Ortiz1, L.A. Badillo-Villa1, M.A. de 
la Rosa-Guzmán1, J.L. Flores-Moreno2, A. Guzmán-
Vargas1, N. Castillo1,3.
1Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE, Laboratorio de 
Investigación en Materiales Porosos, Catálisis Ambiental 
y Química Fina, UPALM, Edif. 7 P.B., Zacatenco, 07738, 
México, D.F., Mexico. 2Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco, Área de Química de Materiales, Av. San Pablo 
180, 02200 México D. F., Mexico. 3Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN, Depto. de Física, Av. IPN 2508, C.P. 
07360, México DF, Mexico.

 ■ sF.3-P065 hydROgen geneRatIOn By 
aluMInuM allOy cORROsIOn In aQueOus acId 
sOlutIOns FOR hydROtReatIng In sItu
A. L. Martínez-Salazar1, J. A. Melo-Banda1, M. A. 
Coronel-García1, J. J. Malpica-Maldonado1, J. M. 
Domínguez-Esquivel2
1Centro de Investigación en Petroquímica Secundaria, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Prol. Bahía del Aldair, Av. de las 
Bahías. Parque Industrial Tecnia, Altamira, Tamaulipas, México, 
89608. 2Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro 
Cárdenas 152, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México, Distrito Federal, México, 07730.

 ■ sF.3-P066 PhOtOcatalytIc actIVIty OF gOld-
lOaded hIeRaRchIcal ZnO nanOstRuctuRes: 
eFFect OF the IMPRegnatIOn MethOd
M. Matamoros-Ambrocio1, A. Escobedo-Morales1,2, 
H. Hernández-Cocoletzi1
1Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Av. Sn. Claudio y 18 sur, Col. Jardines 
de San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570. México. 2Facultad 
de Ingeniería Química, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Av. Sn. Claudio y 18 sur, Col. Jardines de San Manuel, 
Puebla, Pue., C.P. 72570. México. 

 ■ sF.3-P067 PRePaRatIOn OF nanOstRuctuRed 
niO PaRtIcles IMMeRsed In siO2 FOR the 
RecOVeRy OF aROMatIc cOMPOunds
M. Melo Piña1, N. P. Díaz Zavala1, M. García 
Hernández1, A. López Marure2, J. A. Melo Banda1

1Centro de Investigación en Petroquímica, Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero, Av. Bahía de las Palmas s/n, Altamira, 
Tamaulipas, 89604, MÉXICO. 2Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Km. 14.5 Carretera Tampico-
Puerto Industrial Altamira, Altamira Tamaulipas C.P. 89600, 
Mexico.

 ■ sF.3-P068 use OF heXacIanOMetalates as a 
catalysts FOR the OBtentIOn OF styRene 
OXIde
Molina Maldonado Paulina1, Reguera Ruiz Edilso1, 
Ruíz Guerrero María del Rosario2

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada, Legaría 694, Colonia Irrigación, 
11500 Ciudad de México. 2Instituto Politécnico Nacional, Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica. Cerrada de Cecati s/n, 
Azcapotzalco, Santa Catarina, 02250 Ciudad de México

 ■ sF.3-P069 hydROcRacKIng OF a heaVy OIl By 
cOBalt nanOPaRtIcles catalysts
O. Morelos Santos1, B. Portales Martínez2, P. 
Schacht Hernández2, A. I. Reyes de la Torre1, 
M. J. Yacamán3, J. A. Melo Banda1, J. Ramirez 
Hernández1, F. López Villareal2, J. M. Domínguez 
Esquivel2.
1Centro de Investigación en Petroquímica, Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero, Prolongación Bahía Aldair, Parque 
Tecnia y Parque de la Pequeña y Mediana Industria, Altamira, 
Tamaulipas 89600, México, 2Instituto Mexicano del Petróleo, 
Programa de Ingeniería Molecular, Eje Centra L. Cárdenas 152, 
San Bartolo Atepehuacan, Ciudad de México D. F. 7730, México, 
3Department of Physics and Astronomy at The University of Texas 
at San Antonio, One UTSA Circle, San Antonio, Texas 78249, USA
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 ■ sF.3-P070 FIscheR-tROPsch synthesIs On 
Fe-Based teRnaRy OXIdes nanOPaRtIcles 
A.P.S. de Oliveira1, A. C. Oliveira1, J. M. Filho2, 
V.Menezes3, F. N. A.Fernandes2, F.F. de Sousa3, 
A.F.Campos4, J. M. Soares5

1Universidade Federal do Ceará,DAFQ,Fortaleza, Ceara, Brazil.
Phone/fax: 55 85 3366 99 82, 2Universidade Federal do 
Ceará,DF, Fortaleza, Ceará, Brazil.Phone/fax: 55 85 3366 90 08, 
3Universidade Federal do Ceará,DEQ, Fortaleza, Ceará, Brazil.
Phone/fax: 55 85 3366 90 18, 4Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, BR 110-km 48, 59625-620 Mossoró-RN, Brazil. 
5CETENE, Cidade Universitária, 50740-540, Recife-Pe, Brazil

 ■ sF.3-P071 acetalIZatIOn OF glyceROl WIth 
ButhyRaldehyde OVeR suPPORted ni or co 
Based catalysts
S. Gomes 1,D. C. Carvalho1, A. C. Oliveira1,J. M. 
Filho2

1Universidade Federal do Ceará,DAFQ,Fortaleza, Ceara, Brazil.
Phone/fax: 55 85 3366 99 82, 2 Universidade Federal do 
Ceará,DF, Fortaleza, Ceará, Brazil.Phone/fax: 55 85 3366 90 08.

 ■ sF.3-P072 PhOtOcatalytIc PeRFORMance OF 
IMPRegnated tItanIa WIth an IROn cOMPleX
Q. Esmeralda Ortiz Zarco1,2, Dr. Ivan García 
Orozco1, Dra. Dora Alicia Solís Casados2, Dr. Luis 
Escobar Alarcón3

1Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Materiales 
Avanzados (LIDMA), Facultad de Química, Universidad 
Autónoma del Estado de México. Carretera Toluca-Atlacomulco, 
km. 14.5, Toluca, México, C.P. 50200, México, 2Centro Conjunto 
de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM. 
Carretera Toluca-Atlacomulco, km. 14.5, Toluca, México, C.P. 
50200, México, 3Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 
Carretera México-Toluca S/N, Ocoyoacac, México, C.P. 52750, 
México.

 ■ sF.3-P073 VIsIBle lIgth -MedIated 
PhOtOdegRadatIOn OF analgesIcs usIng 
ag2O/ag
M. Padilla-Villavicencio1, Ma. De. L. Ruiz-Peralta1 
and. E. Rubio-Rosas2.
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de 
Ingeniería Química, Avenida San Claudio y 18 Sur, C.P. 72570 
Puebla, Puebla, México; 2Centro Universitario de Vinculación 
y Transferencia de Tecnología, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Av. San Claudio, S/N, C. P. 72570, Ciudad 
Universitaria, Cd. de Puebla, Puebla, México

 ■ sF.3-P074 cu/y ZeOlIte as catalyst In the 
lIQuId-Phase dehydRatIOn OF glyceROl

I. Pala Rosas1, J. L. Contreras Larios2, J. G. 
Salmones Blásquez1, B. Zeifert1, M. M. Tellez Cruz3, 
J. Navarrete Bolaños4 and S. Hernández Ramírez2.
1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional 
s/n, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07738 Ciudad de Mexico, 
Mexico. 2Departamento de Energía, CBI, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa, 
C.P. 02200 Ciudad de Mexico, Mexico. 3Departamento de 
Química, CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, 
Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360 Ciudad de México, México. 
4Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 
152, Col. San Bartolo Atepehuacán, C.P. 07730 Ciudad de Mexico, 
Mexico.

 ■ sF.3-P075 tRansItIOn Metal-eXchanged 
y ZeOlItes as catalysts In the 
aMInOcyclIZatIOn OF acROleIn tO PROduce 
PyRIdIne Bases.
I. Pala Rosas1, J. L. Contreras Larios2, J. G. 
Salmones Blasquez1, B. Zeifert1, M. M. Tellez Cruz3 
and J. Navarrete Bolaños4.
1Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 
Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional 
s/n, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07738 Ciudad de Mexico, 
Mexico. 2Departamento de Energía, CBI, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa, C.P. 
02200 Ciudad de Mexico, Mexico. 3Departamento de Química, 
CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San 
Pedro Zacatenco, C.P. 07360 Ciudad de México, México. 4Instituto 
Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 152, Col. San 
Bartolo Atepehuacán, C.P. 07730 Ciudad de Mexico, Mexico.

 ■ sF.3-P076 PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF 
2,4-d and 4-chlOROPhenOl usIng tiO2-ZnO as 
catalyst
Alejandro Pérez-Larios1,2, Ricardo Gómez2

1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos, 
Depto. De Ingeniería, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 
47600. 2Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Depto. 
de Química, Área de Catálisis, Av. San Rafael Atlixco No 189, Cd. 
México, México, 093403

 ■ sF.3-P077 PhOtOcatalysIs, stRuctuRal and 
OPtIcal PROPeRtIes OF eu-doped ZnO
R. Torres-Ricardez1, M.A. Hernández-Carrillo1, E. 
Ramírez-Morales1, L. Rojas-Blanco1, C. Ricardez-
Jiménez1, M. González-Solano1, J.G. Álvarez-
Ramírez1, G. Pérez-Hernández1,
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1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, 
Tabasco 86040, México.

 ■ sF.3-P078 dIFFeRences and sIMIlaRItIes 
OF nItROus OXIde actIVatIOn By RhOdIuM 
clusteRs calculated WIth ZORa dFt - 
PBe and Its hyBRId PBe0 FunctIOnal. a 
cOMPaRatIVe theORetIcal study WIth 
eXPeRIMents and aB InItIO calculatIOns.
Enrique Poulain1, Oscar Olvera-Neria1, Julio Cesar 
Gonzalez-Torres1 and Roberto Aviles1

1Área de Física Atómica Molecular Aplicada (FAMA), CBI, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San 
Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, México, D. F. 02200, 
México.

 ■ sF.3-P079 MIneRalIZatIOn OF 
4-chlOROPhenOl usIng tiO2 PhOtOcatalysts 
MOdIFIed WIth tIn.
Israel Rangel-Vázquez1, G. del Ángel1, F. González2, 
L. Huerta3, Claudia. M. Gómez4, Marina Caballero1.
1Departamento de Química, Área de Catálisis, 2Departamento 
de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa Av. San Rafael Atlixco N° 1865, México 
09340 D.F. México, 3Depto. de Materia Condensada y Criogenia. 
Instituto de Investigaciones en Materiales Universidad Nacional 
Autónoma de México A.P. 70-360 Coyoacan, México, D.F. 04510, 
México, 4Departamento de Química, División de Ciencias 
Naturales y Exactas, Campus Guanajuato de la Universidad de 
Guanajuato Noria Alta S/N, Col. Noria Alta, Guanajuato, Gto. C.P. 
36050, México

 ■ sF.3-P080 synthesIs and MechanIsM OF 
the catalytIc cheMIcal VaPOR dePOsItIOn 
gROWth OF caRBOn nanOstRuctuRes 
OVeR ni/sBa-15 catalysts: eFFect OF the 
suPPORt
J.M. Rivera Garnica1, F. Paraguay-Delgado2, E. M. 
Rivera-Muñoz3, N. L. Torres-García1, P. J. Vázquez-
Salas1, M. G. Rojas-Torres4, J. Lara-Romero1, R. 
Huirache-Acuña1

1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, 58060, Morelia, Mich. Méx. manu.rivera.
mr@gmail.com,2Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
Avenida Miguel de Cervantes Saavedra 120, Complejo Industrial 
Chihuahua, 31136, Chihuahua, Chi., Méx.,3Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM, Blvd. Juriquilla 3001, 
Juriquilla, 76230 Juriquilla, Qro, Méx.,4Instituto Tecnológico 
Superior de Puruándiro, Puruándiro, Carretera Puruándiro 
Galeana Km 4.3, 58532 Puruándiro, Mich., Méx.

 ■ sF.3-P081 the adsORPtIOn and 
PhOtOcatalytIcal degRadatIOn OF Methyl 
ORange usIng ZInc OXIde nanOPaRtIcles 
OBtaIned FROM Waste alKalIne BatteRy 
anOdes suPPORted WIth actIVated caRBOn
Arroyo Ortega1, M.E. Hernández González1, C. 
López Díaz de León1, I. Olivas-Armendariz1, 
J.F. Hernandez-Paz1, N. Nieto Saldaña1, C.A. 
Rodríguez-González1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, UACJ. Ave. del Charro 450 Norte, Col Partido 
Romero, Cd. Juárez, Chih. México. C.P. 32310.

 ■ sF.3-P082 heaVy OIl hydROcRacKIng WIth 
ni-Fe-Mo teRnaRy nanOPaRtIcles
F. Rodríguez Gómez1, J. A. Melo Banda1, R. Silva 
Rodrigo1, J. M. Domínguez Esquivel2, A. I. Reyes 
De la Torre1, B. Portales Martínez2

1Centro de Investigación en Petroquímica Secundaria, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Av. Bahía de las Palmas s/n, 
Altamira, Tamaulipas, 89604, MÉXICO., 2Instituto Mexicano 
del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 152, San Bartolo 
Atepehuacan, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 07730, 
MÉXICO.

 ■ sF.3-P083 study dRIFt OF MethanOl 
adsORPtIOn On Zncual catalysts
P. Salinas Hernández1,2, F. Morales Anzures1,2, R. 
Pérez Hernández1 and F. J. Tzompantzi Morales3

1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Carr. México-
Toluca S/N La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México C. P. 52750, 
Méxicon. 2Instituto de Estudios de la Energía, Universidad del 
Istmo, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. C. P. 70760, México 
3Departamento de Química, UAM-Iztapalapa, Col. Vicentina, 
Iztapalapa, Cd. México, México.

 ■ sF.3-P084 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF chROMIuM OXIdes suPPORted On sBa-15
M. Sánchez1, M.A Pérez Cruz 1, R. Hernández 
Huesca1, R. Silva González2, D. Vargas Hernández3.
1Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas. 
2Instituto de Física Ing. Luis Rivera Terrazas Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Blvd.14 sur y Av. San Claudio, 
C.U. C.P. 72570, Puebla, Pue. México. 3CONACYT-Universidad de 
Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 
83000, Hermosillo, Sonora. 

 ■ sF.3-P085 InFluence OF theRMal annealIng 
OF tB-suBstItuted hydROXyaPatIte On Its 
PhOtOcatalytIc actIVIty 
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Jiménez-Flores1, M. Suárez-Quezada1, J.B. Rojas-
Trigos1, V. Suárez1, A. Mantilla1

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria. Legaria 
No. 694, C.P. 11500 Ciudad de México, México.

 ■ sF.3-P086 sOOt catalytIc cOMBustIOn usIng 
srti1-XMnXO3 and srtiO3/MnO2 WIth dendRItIc 
MORPhOlOgy.
Macías-Sotelo1 A. Cruz-López1 C.E. Molina-
Guerrero1 A.I. Sanchez-Vázquez2 S.I. 
Suárez-Vázquez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Civil, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
66455, México 2Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad 
de Ciencias Químicas, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, 66455, México

 ■ sF.3-P087 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ni/c and Mo/c nanOPaRtIcles OBtaIned 
By the cORe-shell MethOd
E. M. Tapia Rodrígue1, J. A. Melo Banda1, N. P. 
Díaz Zavala1, R. Silva Rodrigo1

1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero

 ■  sF.3-P088 cu-Pt BIMetallIc nanOPaRtIcles 
suPPORted On tiO2-ceO2-ZrO2 PRePaRed By 
RechaRge MethOd
L.E. García1, J.G. Torres1, D.M. Frías2

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
de Ciencias Básicas, Centro de Investigación de Ciencia y 
Tecnología Aplicada de Tabasco (CICTAT), Laboratorio de 
Nanoestructuras Catalíticas, 2Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, División Académica de Ingeniería y Aquitectura, Área de 
Ingenieria y Materiales

 ■  sF.3-P089 study OF the catalytIc actIVIty 
OF ag catalysts On dIesel sOOt OXIdatIOn
E. Vidal Robles1,E. Ayala Herrera1, A. I. A. Alonso 
Calderon1, L.A. Conde Hernández 1, J.A. Arzola 
Flores2, M.A Saviñon Flores 1
1Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 4 sur 104, Puebla 72000, México., 
2Instituto de Física. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Av. San Claudio S/N.

 ■  sF.3-P090 study OF coMo catalysts 
suPPORted On MesOPOROus ZeOlItes 
FOR hydROdesulFuRIZatIOn OF 
dIBenZOthIOPhene

R.I. Yocupicio1, J. N. Díaz de León1, T.A. Zepeda1, S. 
Fuentes1.
1Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Km 107 Carretera Tijuana-Ensenada, 
Apdo Postal 14, CP. 22800, Ensenada, Baja California, México.

ROOM: uXMal II JW hOtel 
Wednesday, august 23

 ` 09:00 - 09:30 sF.3-O031 Invited talk catalytIc 
MateRIals FROM theORy and synthesIs tO 
cOMeRcIalIZatIOn
Russell R. Chianelli1
1Professor and Director of the Materials Research and Technology 
Institute, University of Texas at El Paso, El Paso Texas 79968-0685

 ■ 09:30 - 09:45 sF.3-O032 PhOtOcatalytIc 
eFFect OF tiO2/Pr In an ORganIc POllutant 
undeR uV and sunlIght
D.I. Vallejo1, S. Robles1, R. Alamilla1, M. Gómez2.
1Instituto Tecnológico de Cd. Madero. 2Universidad Tecnológica 
de Altamira

 ■ 09:45 - 10:00 sF.3-O033 deVelOPIng a 
neW cRystallIne Metal OXIde FOR dRy 
ReFORMIng OF Methane
Mina Zarabian1, Azfar Hassan1, Venkataraman 
Thangadurai1, Pedro Pereira-Almao1

1University of Calgary. chemical and petroleum engineering

 ■ 10:00 - 10:15 sF.3-O034 OPtIcal PeRFRMance 
In nanOstRuctuRed PeROVsKIte sr1-xln2x 

/3ZrO.1ti0.9O3 and PhOtOcatalytIc actIVIty.
P. Delgado–Niño1. L.C. Moreno A.2, S. A. López 
Rivera3 
1Universidad Libre, Bogotá- Colombia, 2Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá-Colombia., 3Universidad de los Andes, 
Mérida- Venezuela.

 ■ 10:15 - 10:30 sF.3-O035 MIneRalIZatIOn OF 
acId 2, 4-d usIng ceO2-tiO2 PhOtOcatalysts; 
change OF PhysIcOcheMIcal PROPeRtIes By 
theRMal tReatMent
Claudia. M. Gómez1, G. del Ángel2, E. Ramos 
Ramírez1, R. Zarraga Núñez1, I. Rangel-Vázquez2, E. 
C. Toxqui3, R. Y. Pérez1

1Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y 
Exactas, Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato 
Noria Alta S/N, Col. Noria Alta, Guanajuato, Gto. C.P. 36050, 
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México. 2Departamento de Química, Área de Catálisis, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Av. San Rafael 
Atlixco N° 1865, México 09340 D.F. México. 3Departamento de 
Ciencias Bàsicas, Carretera Guanajuato a Puentecillas Km 10.5, 
Puentecillas, 36262 Guanajuato, Gto.

 ■ 10:30 - 10:45 sF.3-O036 MesOscale dIssIPatIVe 
PaRtIcle dynaMIcs as a cOMPutatIOnal 
MethOd tO InVestIgate InteRactIOns OF 
sPecIes duRIng OIl uPgRadIng
Yosadara Ruiz-Morales1

1Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 
Norte 152, Mexico City, 07730 Mexico

 ■ 10:45 - 11:00 sF.3-O037 cu2O nanOstRuctuRes 
FOR PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF 
Methyl ORange.
R. Vázquez-Arreguín1, F. Plascencia-Hernández2, 
G. Valverde-Aguilar2, Miguel A. Valenzuela3, G. 
Juárez-Gracia2

1Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional., 
2Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada Unidad Legaria. Instituto Politécnico Nacional., 3Lab. 
Catálisis y Materiales. ESIQIE- Instituto Politécnico Nacional.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ■ 12:30 - 12:45 sF.3-O038 PhOtOdegRadatIOn OF 
Methylene Blue By ag/ZnO
D. G. Domínguez-Talamantes1, A. G. Acedo-
Mendoza1, J. C. Tánori-Córdova1, D. 
Vargas-Hernández1,2

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, 83000, 
Hermosillo, Sonora, México. 2CONACYT-Universidad de Sonora, 
Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, 83000, Hermosillo, Sonora, 
México.

 ■ 13:00 - 13:15 sF.3-O039 electROcheMIcal 
ReductIOn OF cO2 By usIng caRBOn 
electROdes dOPed WIth nanOdIaMOnd 
FunctIOnalIZed WIth aMInes.
Natalia Alzate-Carvajal1, Elena V. Basiuk1, Hugo 
Sobral1, and Martin Trejo Valdez2

1Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), 
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior 
C.U., Ciudad de México, 04510, México. 2Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto Politécnico 
Nacional, Ciudad de México, 07738, México.

 ■ 13:15 - 13:30 sF.3-O040 cO2 ReductIOn On 
cu2O(110) suRFace: a cOMBIned theORetIcal 
and eXPeRIMental study
L. Li,1 R. Zhang,1 Y. Wu,1 Y. Liu,1 I. McNulty,1 J. 
Vinson,2 E. L. Shirley,2 J. R. Guest,1 and M. k. Y. 
Chan1

1Center for Nanoscale Materials, Argonne Nation Laboratory, 
Lemont, Illinois 60439, United States. bNational Institute of 
Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, Maryland 
20899, United States

 ■ 13:30 - 13:45 sF.3-O041 seed-assIsted 
synthesIs OF hIeRaRchIcal nanO-sIZed ts-1 
In lOW-cOst systeM
Yaxian Li1,2, Yichuan Li1,2, Xiang Feng1, Yongming 
Chai1,2, and Chenguang Liu1

1, State Key Laboratory of Heavy Oil Processing, College of 
Chemical Engineering, China University of Petroleum, Qingdao, 
266580, P.R. China; 2, Key Laboratory of Catalysis,China National 
Petroleum Corp.(CNPC),China University of Petroleum,Qingdao 
266580, P.R. China

 ` 14:00 - 14:30 sF.3-O042 Invited talk neW cOst-
eFFectIVe cOntRIButIOns OF catalysIs tO 
the uPgRadIng OF heaVy OIls
Pedro Pereira Almao1

1University of Calgary

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:15 - 16:30 sF.3-O043 IntO the electROnIc 

stRuctuRe OF Mos2 FOR hds ReactIOns and 
catalysIs
Manuel Ramos1, Leonardo Díaz-García2, Persi 
Schachat-Hernández2, Benjamín Portales-
Martínez2, Félix Galindo2 and José Manuel 
Domínguez2

1Department of Physics and Mathematics, Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, UACJ, Avenida del Charro #450 Nte. Cd. Juárez, 
Chihuahua, C.P. 32310 México, 2Instituto Mexicano del Petróleo, 
Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, Gustavo A. Madero C.P. 
07730 Ciudad de México, Edo. de México

 ` 16:30 - 17:00 sF.3-O044 Invited talk electROn 
MIcROscOPy aPPlIcatIOns FOR deteRMInIng 
FunctIOnal and stRuctuRal PROPeRtIes In 
catalytIc MateRIals
Paz del Angel1
1Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central L. Cárdenas 152, 
07730 Ciudad de México.
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 ` 17:00 - 17:30 sF.3-O045 Invited talk In-sItu 
MIcROscOPy WIth atOMIc ResOlutIOn at 
atMOsPheRIc PRessuRe
Xiaoqing Pan1

1Department of Chemical Engineering and Materials Science, 
Department of Physics and Astronomy, University of California-
Irvine, Irvine, California 92697, USA.

 ■ 17:15 - 17:30 sF.3-O046 tiO2- Based 
nanOstRuctuRed PhOtOcatalyst: 
synthesIs, chaRacteRIZatIOn and 
aPPlIcatIOn.
V.H. Castrejón-Sánchez1, M. Ramón-González1, 
M.A. Enríquez P.1, Juan M. Ramirez1, G.Villa-
Sánchez1, Enrique Camps2, M.A. Camacho-López3.
1Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Carretera 
Toluca-Atlacomulco Km. 44.8, Ejido de San Juan y San Agustín, 
Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50700. 2Departamento de 
Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Apartado 
postal 18-1027, México D.F., C.P. 11801. 3Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo de Materiales Avanzados, Facultad de 
Química, Universidad Autónoma del Estado de México, Km 14.5 
Carr. Toluca, Atlacomulco, México.

 ■ 17:30 - 17:45 sF.3-O047 gReen synthesIs OF 
cu2O/tiO2 PhOtOcatalysts FOR hydROgen 
PROductIOn thROugh glyceROl and 
BIOMass PhOtOReFORMIng
M.O. Segovia Guzmán1, M. Román Aguirre2, D. 
Chávez Flores1, V.H. Collins Martínez2, V.H. Ramos 
Sánchez1

1Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias 
Químicas, Circuito Universitario s/n, Campus II, Chihuahua, 
Chih. México, C.P. 31125, 2Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S. C., Departamento de Ingeniería y Química de 
Materiales, Miguel de Cervantes #120, Complejo Industrial 
Chihuahua, Chihuahua, Chih. México, C.P. 31109 Corresponding 
author email address: vramos@uach.mx

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sF.4-P001 cantIlIVeR analysIs In PZt 

MateRIals (sMaRt MateRIals, MFc) FOR 
FutuRe aeROsPace aPPlIcatIOns.
López Sánchez, José Antonio1, Cortés Asur1, 
Fernández José Luis1, 
1C E.S. Instituto Politécnico Nacional, ESIME Ticomán, Ciudad de 
México

 ■ sF.4-P002 ReVeRsIBle BIdIRectIOnal 
shaPe-MeMORy PROPeRtIes OF electROsPun 
FIBROus Meshes
Quanchao Zhang1,2, karl kratz1, Andreas 
Lendlein1,2

1Institute of Biomaterial Science and Berlin-Brandenburg Center 
for Regenerative Therapies, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, 
14513 Teltow, Germany; 2Institute of Chemistry, University 
Potsdam, 14476 Potsdam, Germany;

 ■ sF.4-P003 POlyMeRIc MIcROcuBOIds 
eXhIBItIng MIcRO- and nanO-leVel shaPe 
changes
Yue Liu1,2, Muhammad Yasar Razzaq1, Tobias 
Rudolph1, karl kratz1, Andreas Lendlein1,2

1Institute of Biomaterial Science and Berlin-Brandenburg Center 
for Regenerative Therapies, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, 
Kanstr. 55, 14513 Teltow. bInsitute of Chemistry, University 
Potsdam, 14476 Potsdam, Germany

 ■ sF.4-P004 POlyesteR uRethanes WIth 
MultIBlOcK seQuence stRuctuRe and 
alKynyl-FunctIOnalIZed sIde chaIns 
P. J. Hommes-Schattmann1,A. T. Neffe1,2, M. 
Zierke1, A. Lendlein1,2

1Institute of Biomaterial Science and Berlin-Brandenburg Centre 
for Regenerative Therapies, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, 
14513 Teltow, Germany. 2: Institute of Chemistry, University of 
Potsdam, Potsdam, Germany.

 ■ sF.4-P005 cOntROlled deFORMatIOn OF 
POlyMeR suBstRates WIth negatIVe 
POIssOn RatIO
Osamah Altabal1, Christian Wischke1, Andreas 
Lendlein1.
1Institute of Biomaterial Science, Kantstrasse 55, 14513 Teltow-
Seehof, Germany.

ROOM: chIchen ItZa II JW hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Shape-memory polymers
 Å SESSION CHAIR: ANDREAS LENDLEIN

 ` 08:30 - 09:00 sF.4-O001 Invited talk 
BIOdegRadaBle netWORKs Based On PhOtO-
cROsslInKed tMc cOPOlyMeRIc MacROMeRs. 
degRadatIOn, MechanIcal PROPeRtIes and 
shaPe MeMORy BehaVIOR
Dirk W. Grijpma1, 

Symposium F.4
shape-MeMory and  
self-repairing Materials
Andreas Lendlein / Institute of Biomaterial Science and University of Potsdam
Marek Urban / Clemson University Clemson
Philippe Poulin / Centre de Recherche Paul Pascal 
Yakai Feng / Tianjin University
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1Department of Biomaterials Science and Technology, University 
of Twente, Enschede, the Netherlands.

 ` 09:00 - 09:30 sF.4-O002 Invited talk In VIVO 
ResPOnse tO eMBOlIc aPPlIcatIOns OF 
shaPe MeMORy POlyMeR FOaMs
Duncan J. Maitland1

1Department of Biomedical Engineering. Texas A&M University

 ■ 09:30 - 09:45 sF.4-O003 shaPe-MeMORy 
MedIated selF-healIng POlyMeRs
Jamil Baghdachi1, Heidi Perez1

1Coatings Research Institute, Eastern Michigan University, USA

 ■ 09:45 - 10:00 sF.4-O004 shaPe MeMORy 
POlyMeRs Based cOMPOsIte MateRIals 
deRIVed FROM an uRethane acRylIc 
MOnOMeR ReInFORced WIth nanOsIlIce (siO2)
Berlanga Duarte María Lydia1, Reyna Medina Luis 
Alberto1, Villalobos Hernández Alicia2

1Centro de Investigación en Química Aplicada. Blvd. Enrique 
Reyna No. 140. Saltillo Coahuila; México 25294.Email: luis_al-
bertorm@live.com.mx, 2Universidad Veracruzana. Facultad de 
Ciencias Químicas. Coatzacoalcos, Veracruz, México

 ` 10:00 - 10:30 sF.4-O005 Invited talk shaPe 
MeMOy POlyMeR: a VeRsatIle suBstRate 
FOR FORMatIOn OF cOMPleX stRuctuRes
Jing Zhong1,2

1Key Lab of Structure Dynamic Behavior and Control (Harbin 
Institute of Technology), Ministry of Education, Harbin 150090, 
Heilongjiang, China. 2School of Civil Engineering, Harbin Institute 
of Technology, Harbin 150090, China.

 ■ 10:30 - 10:45 sF.4-O006 shaPe-MeMORy 
hydROgels as a technOlOgy PlatFORM FOR 
sOFt actuatORs
Marc Behl1, Maria Balk1

, Pengfei Zhang1, Ulrich 
Nöchel1, Andreas Lendlein1

1Institute of Biomaterial Science, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, 
Teltow, Germany

 ■ 10:45 - 11:00 sF.4-O007 synthesIs OF a nOVel 
cuRIng agent FOR ePOXy ResIns and Its 
eValuatIOn FOR OBtaIn neW MateRIals 
WIth shaPe MeMORy
Berlanga Duarte María Lydia1, Reyna Medina Luis 
Alberto1, Villalobos Hernández Alicia2

1Centro de Investigación en Química Aplicada Blvd. Enrique 
Reyna No. 140. Saltillo Coahuila; México 25294.Email: lydia.

berlanga@ciqa.edu.mx. 2Universidad Veracruzana. Facultad de 
Ciencias Químicas. Coatzacoalcos, Veracruz, México.

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Synthesis and processing 
of advanced materials

 Å SESSION CHAIR: PHILIPPE POULIN

 ` 12:30 - 13:00 sF.4-O008 Invited talk synthesIs, 
chaRacteRIZatIOn and OPtIcal PROPeRtIes 
OF nOVel aZO-dyes cOntaInIng a FulleRene 
c60 unIt and Well-deFIned OlIgO(ethylene 
glycOl) segMents
Jesús Ortíz-Palacios1, Edgar Aguilar-Ortíz1 and 
Ernesto Rivera1

1Instituto de Investigaciones en Materiales Universidad Nacional 
Autónoma de México

 ` 13:00 - 13:30 sF.4-O009 Invited talk PhOtO-
MedIated cOld WeldIng OF glassy POlyMeR 
netWORKs
T. F. Scott1, D. Ahn2

1Department of Chemical Engineering & Macromolecular Science 
and Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, 
USA 2Macromolecular Science and Engineering, University of 
Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA

 ■ 13:30 - 13:45 sF.4-O010 PRInted and 
PatteRned RgO-chItOsan/elastOMeR 
MORPhIng cOMPOsItes
S. Lyu1, F. Zheng1, J.A. Aguilar-Tadeo1, B. Derby1, C. 
Soutis1, M. Gresil1,J.J. Blaker1

1Bio-Active Materials Group, School of Materials, The University 
of Manchester.

 ■ 13:45 - 14:00 sF.4-O011 dIRect and IndIRect 
cOuPlIng In MaIn chaIn lIQuId cRystal 
elastOMeRs 
R.H. Volpe1, M.O. Saed1, C.M. Yakacki1
1Department of Mechanical Engineering, University of Colorado 
Denver, 80217

 ■ 14:00 - 14:15 sF.4-O012 RecyclIng theRMOset 
POlyMeRs usIng tRansesteRIFIcatIOn In 
lIQuId cRystal elastOMeRs
Nicholas A. Traugutt1, Mohand O. Saed1, Ross 
Volpe1, Christopher M. Yakacki1, kai Yu1
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1Dept. of Mechanical Engineering, University of Colorado Denver, 
Denver CO

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

Session: Functional Materials
 Å SESSION CHAIR: MAREK URBAN

 ` 16:00 - 16:30 sF.4-O013 Invited talk OXIdatIOn-
sensItIVe POlyMeRs In the PROtectIOn OF 
BIOlOgIcal FunctIOns
Farah El Mohtadi1, Richard dArcy1, Nicola Tirelli1
1university of Manchester

 ■ 16:30 - 16:45 sF.4-O014 sIlK FIBROIn MOdIFIed 
BIOdegRadaBle cOPOlyMeRs FOR tIssue 
engIneeRIng aPPlIcatIOn
Yakai Feng1

1Tianjin University, China

 ■ 16:45 - 17:00 sF.4-O015 gRaPhene and cnt 
cOMPOsIte FIBeRs: FROM shaPe MeMORy 
tORsIOnal actuatORs tO BIOFuel cell 
electROdes
Philippe Poulin1

1Centre de Recherche Paul Pascal CNRS, University of Bordeaux, 
France

 ` 17:00 - 17:30 sF.4-O016 Invited talk engIneeRed 
POlyMeRs FOR 3d PRIntIng and as 
InteRFaces FOR FleXIBle (BIO)electROnIcs
Melanie Ecker1 and Walter Voit2

1The University of Texas at Dallas, Department of Materials 
Science and Engineering, Richardson, Texas, USA, 2The University 
of Texas at Dallas, Departments of Bioengineering, Materials 
Science and Engineering, Chemistry and Mechanical Engineering, 
Richardson, TX, USA

 ` 17:30 - 18:00 sF.4-O017 Invited talk taIlORIng 
Phase and tRansItIOn BehaVIOR In MaIn-
chaIn lIQuId-cRystallIne elastOMeRs By 
cOntROllIng sPaceR length
Christopher M. Yakacki1, Mohand O. Saed1, Ross H. 
Volpe1, Nicholas Traugutt1, Rayshan Visvanathan1, 
Noel A. Clark1

1University of Colorado Denver

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
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ROOM: Maya VIII casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

Session: morning session 
 Å SESSION CHAIR: GUILLERMO CARBAJAL FRANCO 

 ■ 08:15 - 08:30 sF.5-O001 PlasMOnIc sensORs 
FOR the detectIOn OF MetallIc IOns
M. Ceballos1, C. Puente1, A. Campos1, A. Rey1, E. 
Hernández2, I. López1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales I, Av. Universidad, 
Cd. Universitaria 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
Mexico. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad 
de Ciencias Químicas, Laboratorio de Química Industrial, Av. 
Universidad, Cd. Universitaria 66451, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, Mexico.

 ` 08:30 - 09:00 sF.5-O002 Invited talk aeROsOl-
assIsted cVd and VaPOR tRansPORt 
gROWth OF InORganIc, sIngle cRystallIne 
nanOMateRIals WIth suPeRIOR gas sensIng 
PROPeRtIes
Eduard Llobet1, Eric Navarrete1, Ernesto González1, 
Sergio Roso1 and Toni Vilic1

2MINOS-EMaS, Universitat Rovira i Virgili, Avda. Països Catalans, 
26, 43007, Tarragona, Spain

 ` 09:00 - 09:30 sF.5-O003 Invited talk tOXIc gas 
sensIng On nanOPOROus caRBOns
Teresa J. Bandosz1, Nikolina A. Travlou2, Enrique 
Rodriguez-Castellon3

1Department of Chemistry, The City College of New York, 
2Graduate Center of CUNY 160 Convent Ave, New York, NY, 

10031, USA, 3Departamento de Química Inorgánica, Facultad 
de Ciencias, Universidad de Málaga, 29071 Málaga, Spain,  
tbandosz@ccny.cuny.edu

 ■ 09:30 - 09:45 sF.5-O004 deVelOPMent OF a 
cheMIcal sensOR Based On cOnductIng 
POlyMeRs FOR FIsh sPOIlage MOnItORIng
A.Domínguez-Aragón1, J.L. Olmedo-Martínez1, 
C.A. Henández-Escobar1, L. de la Torre-Sáenz1, E.A. 
Zaragoza-Contreras1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. 
Department of Engineering and Materials Chemistry, Miguel de 
Cervantes No.120, Chihuahua, Chih., México. C. P. 31136.

 ■  09:45 - 10:00 sF.5-O005 tRace leVel 
detectIOn OF eXPlOsIVes WIth sPutteRed 
seRs suBstRates
A.M. Dowgiallo1 and D.A. Guenther1

1Ocean Optics, Inc., 830 Douglas Ave., Dunedin, FL 34698, USA

 ■ 10:00 - 10:15 sF.5-O006 dFt Path tOWaRds 
the chaRacteRIZatIOn OF the snO2-ch4 gas 
sensIng ReactIOns
G. Carbajal-Franco1, M. F. Márquez-Quintana2. 
1Division of Graduate Studies and Research, Instituto Tecnológico 
de Toluca, TecNM-SEP, Avenida Tecnológico, s/n, Colonia Agrícola 
Buenavista, Metepec, 52149, México, 2Deparment of Chemistry 
and Biochemistry, Instituto Tecnológico de Toluca, TecNM-SEP, 
Avenida Tecnológico, s/n, Colonia Agrícola Buenavista, Metepec, 
52149, México

 ■ 10:15 - 10:30 sF.5-O007 FIRst PRIncIPles 
calculatIOn OF the ZnO-cO gas sensIng 
InteRactIOn
O. A. López-Galán1, G. Carbajal-Franco1

Symposium F.5
sensing Materials
Enrique Vigueras Santiago / LIDMA UAEMex
Manuel Quevedo / University of Texas at Dallas
Enrique Rodriguez-Castellon / Universidad de Málaga
Guillermo Carbajal Franco / Instituto Tecnológico de Toluca
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1Division of Graduate Studies and Research, Instituto Tecnologico 
de Toluca, Avenida Tecnologico, s/n, Colonia Agricola Buenavista, 
52149 Metepec, MEX, México

 ` 10:30 - 11:00 sF.5-O008 Invited talk 
FaBRIcatIOn OF PlasMOn Based MOleculaR 
sensORs
U. Pal1, D.N. Castillo López1, J.L. Montano Priede1

1Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Apdo. Postal J-48, Puebla, Pue., 72570, Mexico. E-mail: 
upal@ifuap.buap.mx

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: mid day session
 Å SESSION CHAIR: DORA ALICIA SOLíS CASADOS 

 ` 12:30 - 13:00 sF.5-O009 Invited talk desIgn OF 
an ultRaFast WateR dIstRIButed sensOR 
eMPlOyIng POlyVInylaMIne cROss-lInKed 
WIt cu(II)
Jesús G. Mendoza1, Sergio Flores1 y Alfredo 
Márquez1

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados

 ` 13:00 - 13:30 sF.5-O010 Invited talk laRge 
aRea RadIatIOn detectORs FOR hOMeland 
secuRIty
B. Pradhan1, I. Mejia2, C. Avila-Avendano2, M. 
Quevedo-Lopez2, B. Gnade3 
1Nanoholdings LLC 2University of Texas at Dallas, Richardson, TX 
USA. 3Southern Methodist University

 ■ 13:30 - 13:45 sF.5-O011 FleXIBle IMPedance 
BIOsensOR FOR FOlate RecePtOR detectIOn 
In canceR dIagnOstIc
José J. Fuentes-Rivera1, Griselle Hernández-Cancel, 
Ph.D.1, Carlos Cabrera, Ph.D.1

1University of Puerto Rico Río Piedras Campus

 ■ 13:45 - 14:00 sF.5-O012 cOntROlled 
and lOcalIZed PhOtOPOlyMeRIZatIOn 
OF MOleculaRly IMPRInted POlyMeR 
nanOcOMPOsItes as PlastIc antIBOdIes FOR 
BIOIMagIng and cheMIcal sensIng
karsten Haupt1 Olivier Soppera2 Arnaud 
Spangenberg2 Laura Chia Gomez2 Selim Beyazit1 

Maria Panagiotopoulou1 Frank Bokeloh,1 
Bernadette Tse Sum Bui1
1Sorbonne Universités, Université de Technologie de Compiègne, 
CNRS Institute for Enzyme and Cell Engineering. 2Université de 
Haute Alsace, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse 
(IS2M), CNRS-UMR 7361

 ■ 14:00 - 14:15 sF.5-O013 MultI-stIMulI-
ResPOnsIVe hIgh cOntRast FluORescence 
MOleculaR cOntROls WIth a nOVel neaR 
IR-BOdIPy FunctIOnalIZed [2]ROtaXane
R Arumugaperumal,1 P Venkatesan,2 T Shukla,1 P 
Raghunath,3 R Singh,1 SP Wu,2 MC Lin,3 HC Lin1

1Department of Materials Science and Engineering, National 
Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan. 2Department of Applied 
Chemistry, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan. 
3Center for Interdisciplinary Molecular Science, National Chiao 
Tung University, Hsinchu, Taiwan

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sF.5-P001 PVdF/gRaPhene MeMBRane FOR 

PRessuRe sensIng
Daniel Hernández-Rivera1, Ernesto Suaste-Gómez 1
1Electrical Engineering, Bioelectronics/Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del IPN, México

 ■ sF.5-P002 OBtaInIng OF 
hydROXyhydROQuInOne By the 
PhOtOdecOMPOsItIOn OF 4c2nP usIng sns2-
tiO2 cOMPOsIte FIlMs undeR natuRal and 
aRtIFIcIal VIsIBle lIght IRRadIatIOn.
E. Hernández-Torres,1 M. Hernández-Jiménez,1 J. 
M. Gracia-Jiménez,2 N. R. Silva-González.2 

1.Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México. 2.Instituto de Física, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, México.

 ■ sF.5-P003 BIOMOleculaR FunctIOnalIZatIOn 
OF MagnetIc nanOWIRes
C. Cuevas-Corona1, R. A. Mauricio-Sánchez1, A. J. 
Gimenez-Gomez2, J. G. Luna-Barcenas1

1Cinvestav-Querétaro, Libramiento Norponiente 2000, Fracc. 
Real de Juriquilla, Querétaro, Qro. 76230. México. 2Av. Dr. 
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Manuel Nava 6, Zona Universitaria, San Luis Potosi, SLP. 
78210. Mexico

 ■ sF.5-P004 tRace leVel detectIOn OF 
eXPlOsIVes WIth sPutteRed seRs 
suBstRates
A.M. Dowgiallo1 and D.A. Guenther1

1Ocean Optics, Inc., 830 Douglas Ave., Dunedin, FL 34698, USA

 ■ sF.5-P005 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF POlyIMIde 
caPacItIVe huMIdIty sensOR usIng VaRIOus 
dIanhydRIde MOnOMeRs and dIaMInes
Il Jin kim1, Jung Hee Lee1, Min Seop Song1, Dong 
Jin Lee1

1Korea Institute Of Footwear & Leather Technology

 ■ sF.5-P006 gROWth OF sIlVeR dendRItIc 
nanOstRuctuRes On aluMInuM and theIR 
aPPlIcatIOn as seRs suBstRate
M. Ceballos1, A. Arizmendi2, M. Sánchez2, I. López1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales I, Av. Universidad, 
Cd. Universitaria 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
Mexico. 2Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. 
C. (CIMAV), Unidad Monterrey, Alianza Norte 202, Parque de 
Investigación e Innovación Tecnológica, 66628 Apodaca, Nuevo 
León, México.

 ■ sF.5-P007 cOlORIMetRIc detectIOn and 
QuantIFIcatIOn OF Metals In WateR By 
sensORy POlyMeRs WIth cOuMaRIn and 
MacROcyclIc deRIVates
A.Hernández1, H. Santacruz1, R.E Navarro1

1Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 
Universidad de Sonora Blvd Luis Encinas y Rosales Sn, Centro, 
83000 Hermosillo, Son.

 ■ sF.5-P008 lOng PeRsIstence PhOsPhORs FOR 
nOncOntact and lOng dIstance FRee sPace 
teMPeRatuRe sensIng
Takawira Joseph Mumanga1, Javier Francisco 
Aguirre-Cedillo1, Maricela Guzman-Rocha1, Pedro 
Salas2, Luis Armando Díaz-Torres1.
1Grupo de Espectroscopia de Materiales Avanzados y 
Nanoestructurados (GEMANA), Centro de Investigaciones en 
Óptica A.C. Lomas del Bosque No. 115, Col. Lomas del Campestre 
C.P. 37150 León, Guanajuato, México. 2Centro de Física Aplicada 
y Tecnología avanzada de la UNAM (CFATA), Juriquilla Querétaro

 ■ sF.5-P009 cOPPeR nanOclusteRs-cOated 
Bsa as a nOVel FluORescence sensOR 
FOR sensItIVe and selectIVe detectIOn OF 
MangIFeRIn
C. Muñoz-Bustos1, A. Tirado-Guízar1, F. Paraguay-
Delgado2, G. Pina-Luis1

1Centro de Graduados e Investigación, Instituto Tecnológico 
de Tijuana, A.P. 1166, Tijuana 22500, BC, Mexico, 2Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados S. C, Departamento de 
Física de Materiales, Av. Miguel de Cervantes 120, Complejo 
Industrial Chihuahua, CP 31109 Chihuahua, Chih., Mexico

 ■ sF.5-P010 egg-WhIte caPPed sIlVeR 
nanOPaRtIcles and cOlORIMetRIc 
detectIOn OF hg(II)
A. Tirado-Guizar1, G. Rodriguez-Gattorno2, F. 
Paraguay-Delgado3, G. Oskam2, GE. Pina-Luis1

1Centro de Graduados e Investigación en Química, Instituto 
Tecnológico de Tijuana, A.P. 1166, Tijuana 22500, BC, México. 
2Departamento de Física Aplicada, Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV-IPN), Mérida, Yucatán 97310, México. 3Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados S.C. Departamento de 
Física de Materiales, Av. Miguel de Cervantes 120, Complejo 
Industrial Chihuahua, CP 31109 Chihuahua, Chih., México.

 ■  sF.5-P011 study By uV-VIs sPectROscOPy. 
the eFFect OF BacteRIa On the suRFace OF 
a BRagg ReFlectOR
F.G. Nieto1, G. García2, M. Lobo1, R. Gudiño1, M. 
Jiménez2, T. Díaz2, E. Rosendo2, R. Galeazzi2, R. 
Romano2, L. Cruz2, V. López2.
1Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 14 Sur y Av. San Claudio. Ciudad 
Universitaria. Puebla. Pue, 2Centro de investigaciones en 
Dispositivos Semiconductores (CIDS-ICUAP), Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 14 Sur y Av. San Claudio. 
Ciudad Universitaria. Puebla. Pue.

 ■ sF.5-P012 deVelOPMent OF a gRaPhene-
Based electROnIc-tOngue FOR 
ORganOPhOsPhate PestIcIdes detectIOn
M.H.M. Facure1,2, L.A. Mercante1, L.H.C. Mattoso1, 
D.S. Corrêa1,2

1Embrapa Instrumentation – XV de Novembro, 1452, São Carlos, 
SP – Brazil-13560-970. 2Center for Exact Sciences and Technology, 
Federal University of São Carlos-Washington Luís, km 235, São 
Carlos, SP-Brazil-13565-905
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 ■ sF.5-P013 dual sIsteM Based On PBd and 
PVP cOMPOsItes FOR sensIng dIethyl etheR 
In ethanOl
J. González-González1 S. Hernández-López1

1Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Materiales 
Avanzados (LIDMA), Facultad de Química, UAEM. Km 12.5 de 
la Carretera Toluca-Ixtlahuaca, Toluca, Estado de México. C.P. 
50200.

 ■ sF.5-P014 sensIng study as a FunctIOn 
OF the sOluBIlIty PaRaMeteR OF tWO 
POly(styRene)-tyPe Based POlyMeR 
cOMPOsItes
E. Dehonor-Márquez1, E. Vigueras-Santiago1, S. 
Hernández-Lopéz1 and A.Ramírez-Jiménez2

1Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Materiales 
Avanzados (LIDMA), Facultad de Química, UAEM. Km 12.5 
de la Carretera Toluca-Ixtlahuaca, Toluca, Estado de México. 
C.P. 50200. 2Tecnológico de Tijuana (Tecnológico Nacional de 
México). Boulevard Industrial Alberto Limón Padilla S/N esqui-
na con calle ITR de Tijuana, Fraccionamiento Otay Tecnológicos, 
Tijuana, Baja California. C. P. 22500.

 ■ sF.5-P015 etheR gas-sensOR Based 
On au nanOPaRtIcles-decORated ZnO 
MIcROstRuctuRes
Roberto López1, Nayeli Colín 1, Alfredo Rafael 
Vilchis-Nestor2, and Nayely Torres-Gómez2

1División de Ingeniería Mecatrónica. Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jocotitlán (TESJo). Carretera Toluca-Atlacomulco 
km 44.8, Ejido de San Juan y San Agustin, Jocotitlán, Edo. 
México, México. 2Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable UAEM – UNAM, Carretera Toluca-Atlacomulco, km 
14.5, Unidad El Rosedal, C.P. 50200, Toluca, Estado de México, 
México. Corresponding author

 ■ sF.5-P016 lIthIuM-MOdIFIed tiO2 MateRIals 
WIth POtentIal aPPlIcatIOns In gas 
sensIng
José Manuel Reyes Soto1., Dora Alicia Solis 
Casados1, Enrique Vigueras Santiago2

1Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-
UNAM. Carretera Toluca-Atlacomulco km 14.5, Unidad San 
Cayetano, Toluca, Estado de México, 50200,2LIDMA Laboratorio 
de investigación y desarrollo de materiales avanzados

 ■ sF.5-P017 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF tiO2-ZnO thIn FIlMs WIth POtentIal 
aPPlIcatIOn In gas sensIng

Daniela Tellez-Plata1, Dora Alicia Solis-Casados1, 
Luis Escobar-Alarcon2

1Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable 
UAEM-UNAM. Carretera Toluca-Atlacomulco km 14.5, Unidad 
San Cayetano, Toluca, Estado de México, 50200. 2Departamento 
de Fisica, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

 ■ sF.5-P018 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF neW Ph- and theRMO-ResPOnsIVe 
hydROgels Based On acRylIc acId and 
POly(2-cyclOPROPyl-2-OXaZOlIne) 
MacROMOnOMeRs
Carlos R. Suárez 1, Juan C. Rueda 1
1Laboratorio de polímeros, Sección Física, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Av. Universitaria 1801, San Miguel Lima 32

 ■ sF.5-P019 eFFect OF Zn MetallIc nanOdIsKs 
as PRecuRsOR OF ZnO FIlM as ethanOl 
VaPOR sensOR
Pedro Estanislao Acuña-Avila1, Enrique Vigueras-
Santiago2, Susana Hernández-López2, Marco 
Antonio Camacho-López2

1Estudiante del programa de Doctorado en Ciencia de Materiales 
de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Paseo Colón esquina Paseo Tollocan. C.P. 
50200, Toluca, Estado de México, México. 2Laboratorio de in-
vestigación y desarrollo de materiales avanzados (LIDMA) de la 
Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Paseo Colón esquina Paseo Tollocan. C.P. 50200, Toluca, 
Estado de México, México

 ■ sF.5-P020 gROWth OF MetallIc thIn 
FIlMs OVeR the suRFace OF dIelectRIc 
suBstRates By dc sPutteRIng: the 
InFluence OF dePOsItIOn PaRaMeteRs.
 M.P. Aguilar-Del-Valle1, I. R. Cisneros-Contreras1, 
A. Rodríguez-Gómez1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
A:P. 20-364, Coyoacán 01000, Ciudad de México, México

 ■ sF.5-P021 detectIOn OF nItRate and 
PhOsPhate IOns In WateR usIng a 
suRFace PlasMOn ResOnance sensOR OF 
au nanO sPheRes FunctIOnalIZed WIth 
(3-aMInOPROPyl)tRIethOXysIlane
Adriana Saldívar Martínez1, Ma. de Jesús de la 
Garza1, Idalia Gómez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455, México.
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 ■ sF.5-P022 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF nanO PaRtIcles OF ZnO By hOMOgeneOus 
PRecIPItatIOn IMPuRIFIed WIth ni-cu FOR 
aPPlIcatIOn In sensORs OF gases
Ing. Arturo Gonzàlez Vazquez1, Maria Veronica 
Estrella Suárez2. Dra. Maria de la Luz Olvera 
Amador3. Dr. Arturo Alvarez Maldonado3. Mr. 
José Alfredo Torres Lozano2. Dr. Eric Castillo 
Hernandez2

1Sciences of the engineering of the Instituto Tecnológico 
of Tlalnepantla. 2Electrical and electronics of the Instituto 
Tecnologico of the Tlalnepantla. 3Electronics of the State solid of 
the CINVESTAV Zacatenco.

 ■ sF.5-P023 MOdIFIcatIOn OF MesOPOROus 
sIlIca sBa-15 FOR IMMOBIlIZIng PeRylenes 
and PyRenes dyes
Berenice González-Santiago1, María Isabel 
Vasquez-Nuñez1, Carlos Alberto Benitez Delgado1, 
Salvador Ramon Tello-Solis1, Fernando Rojas-
González1, Obdulia Medina-Juárez, Miguel Angel 
García-Sánchez1

1Departamento de Química, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186. Colonia 
Vicentina. Apartado Postal: 55-534. C.P. 09340, Mexico City.

 ■ sF.5-P024 MOdelIng and sIMulatIOn 
OF tRansMIssIOn and ReFRactIOn OF 
PhOtOReFRactIVe BtO cRystal usIng 
MultIlayeR systeMs
A. Montes Méndez1, M. A. Morales1, M. Portillo 
Sampedro1, B. Zenteno Mateo1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 ■
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Symposium F.6
sMart synthesis, eMergent 
properties and advanced 
characterization of 
MUltifUnctional oxides
Divine Kumah / North Carolina State University
Yugang Sun / Temple University
Wenge Yang / Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research (HPSTAR)
Hua Zhou / Argonne National Laboratory

ROOM: cOBa JW hOtel 
MOnday, august 21

Session: Smart Synthesis by 
Design of Functional Oxides

 Å SESSION CHAIR: SYLVIE HEBERT

 ` 08:30 - 09:00 sF.6-O001 Invited talk nOVel 
RadIcal-Based MBe aPPROach FOR 
gROWth OF Metal OXIde FIlMs cOntaInIng 
eleMents WIth lOW OXIdatIOn POtentIal
Abhinav Prakash1, Tianqi Wang1, William Nunn1, 
Laxman R. Thoutam1 and Bharat Jalan1

1Department of Chemical Engineering and Materials Science, 
University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, U.S.A.

 ` 09:00 - 09:30 sF.6-O002 Invited talk tunIng the 
dIMensIOnalIty OF stROngly cORRelated 
MateRIals FROM 2d tO 1d
Ambrose Seo1

1Department of Physics and Astronomy, University of Kentucky, 
Lexington, KY 40506, USA

 ` 09:30 - 10:00 sF.6-O003 Invited talk desIgn 
and synthesIs OF tiO2 MateRIals WIth 
enhanced electROn tRansPORt
Xujie Lü1, Hongwu Xu1, Wenge Yang2,3, and 
Quanxi Jia1,4

1Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, 
United States. 2High Pressure Synergetic Consortium (HPSynC), 
Carnegie Institution of Washington, Argonne, IL 60439, United 
States. 3Center for High Pressure Science and Technology 
Advanced Research (HPSTAR), Pudong, Shanghai 201203, 
China. 4Department of Materials Design and Innovation, 
University at Buffalo – The State University of New York, Buffalo, 
NY 14260, United States

 ` 10:00 - 10:30 sF.6-O004 Invited talk stRaIn-
gRadIent-Induced antIFeRROMagnetIc 
sPIn aXIs and eXchange anIsOtROPy OF 
stRaIght-stRIPe MIXed-Phase BIsMuth 
FeRRItes
J. H. Lee,1 B.-k. Jang,1 k.-E. kim,1 k. R. kang,1 
D.-J. kim,2 A. A. Ünal,3 S. Valencia,3 F. kronast,3 
k.-T. ko,4 B.-G. Park,2 S.-C. Shin,1 S. kowarik,5 J. 
Seidel,6 and C.-H. Yang1,7

1Department of Physics, KAIST, Yuseong-gu, Daejeon 34141, 
Republic of Korea. 2Department of Materials Science and 
Engineering, KAIST, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic 
of Korea. 3Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und 
Energie, Albert-Einstein-Strasse 15, D-12489 Berlin, Germany. 
4Max Plank POSTECH Center for Complex Phase Materials & 
Department of Physics, POSTECH, Pohang, Gyeongbuk 37673, 
Republic of Korea. 5Institut für Physik, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Newtonstrasse 15, D-12489 Berlin, Germany. 6School 
of Materials Science and Engineering, University of New South 
Wales, Sydney, New South Wales 2052, Australia. 7KAIST 
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Institute for the NanoCentury, KAIST, Yuseong-gu, Daejeon 
34141, Republic of Korea

 ` 10:30 - 11:00 sF.6-O005 Invited talk tunaBle 
Band stRuctuRes In layeRed OXIdes usIng 
catIOn ORdeR
James Rondinelli1
1Northwestern University

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Advanced 
Characterization of Complex 
Oxides

 Å SESSION CHAIR: AMBROSE SEO

 ` 12:30 - 13:00 sF.6-O006 Invited talk ultRaFast 
MagnetIc dynaMIcs ReVealed By tIMe-
ResOlVed X-Ray MeasuReMents
Hiroki Wadati1
1Institute for Solid State Physics, University of Tokyo

 ` 13:00 - 13:30 sF.6-O007 Invited talk scannIng 
PROBe MIcROscOPy (sPM): a VeRsatIle tOOl 
FOR the analysIs OF MultIFunctIOnal 
MateRIals
Ma. de la Paz Cruz1, José J. Gervacio1,2, Eduardo 
Murillo1, Jesús M. Siqueiros1 
1Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN), Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Apdo. Postal 14, 
Ensenada, B.C, México, CP 22860. 2Cátedra CONACYT, Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Apdo. Postal 1152, Puebla, Puebla, CP 
72000.

 ` 13:30 - 14:00 sF.6-O008 Invited talk 
FeRROelectRIc dOMaIn Walls: FROM 
cOnductORs tO InsulatORs and BacK agaIn
Petro Maksymovych1

1Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National 
Laboratory, USA 

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk
 ■ sF.6-P001 the eFFect OF dOPIng la3+ IOns On 

the PeRFORMance and chaRacteRIstIcs 
OF eu2+ IOns In nOVel sr3cena(PO4)2siO4 
PhOsPhORs
Yue Guo1, Byung Chun Choi1, Jung Hyun Jeong1, 
Jung Hwan kim2 
1Department of Physics, Pukyong National University, Busan 
48513, South Korea. 2Department of Physics, Dongeui University, 
Busan 47340, South Korea

 ■ sF.6-P002 MIcROWaVe assIsted 
hydROtheRMal synthesIs OF Ba and 
gd-dOPed BiFeO3 POWdeRs FOR POtentIal 
aPPlIcatIOn In PhOtOcatalysIs
L. Camacho Escobar 1, J. Rotiz Landeroz 1, B. Zeifert1

1Metallurgy and Materials Department, IPN-ESIQIE, UPALM, 
Zacatenco, C.P. 077738, DF, Mexico.

 ■ sF.6-P003 WhIte and yellOW lIght eMIssIOn 
FROM ZnO2:dy3+ nanOcRystals synthesIZed 
By a FacIle cheMIcal technIQue
Báez-Rodríguez1, D. Albarrán-Arreguín2, L. 
Zamora-Peredo1, O. Alvarez-Fregoso2, M. García-
Hipólito2, M. A. Alvarez-Pérez3 and C. Falcony4.
1Centro de investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad 
Veracruzana, Calzada Ruiz Cortínes 455, Boca del Río, Veracruz 
94294, México. 2Departamento de Materiales Metálicos 
y Cerámicos, Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-360 
Coyoacán 04510 México, D. F. 3Laboratorio de Bioingeniería 
de Tejidos, Facultad de Odontología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Coyoacán, 04510 Ciudad de México, DF, 
México. 4Departamento de Física, Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Apdo. 
Postal 14-470, Delegación Gustavo A. Madero, CP. 07000, 
México D.F.

 ■ sF.6-P004 synthesIs OF Bi25FeO39 By 
MOlten salts MethOd and Its MÖssBaueR 
sPectRuM
S. Flores Morales1, J. A. León Flores1, J. L. Pérez 
Mazariego1, R. W. Gómez González1

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Apartado Postal 70-399, Ciudad de México, 04510

ROOM: cOBa JW hOtel 
tuesday, august 22
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Session: Understanding 
Functional Oxides for Energy 
Storage

 Å SESSION CHAIR: HUA ZHOU

 ` 08:30 - 09:00 sF.6-O009 Invited talk sOlId-
state lI thIn-FIlM BatteRIes RechaRgeaBle 
In “One” secOnd
Taro Hitosugi1, 
1Tokyo Institute of Technology

 ` 09:00 - 09:30 sF.6-O010 Invited talk VOltage 
VaRIatIOn OF lIthIuM tRansItIOn Metal 
OXIdes caused By the MIgRatIOn OF catIOns
Zonghai Chen1, Yan Li1, Yan Qin1, Yang Ren1, and 
khalil Amine1

1Chemical Sciences and Engineering Division, Argonne National 
Laboratory, 9700 South Cass Avenue, Argonne, IL 60439, USA

 ` 09:30 - 10:00 sF.6-O011 Invited talk adVances 
In sIlIcOn-IntRegRated MIcRO sOlId OXIde 
Fuel cells: tOWaRds a neW FaMIly OF 
ultRa-thIn PORtaBle POWeR sOuRces
Iñigo Garbayo 1, Francesco Chiabrera 1, Nerea 
Alayo1, Alex Morata1, Albert Tarancón1

1Department of Advanced Materials for Energy, Catalonia 
Institute for Energy Research (IREC), Jardí de les Dones de Negre 
1, Planta 2, E-08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Spain

 ` 10:00 - 10:30 sF.6-O012 Invited talk layeRed 
tRansItIOn Metal OXIde electROde 
MateRIals FOR sOdIuM-IOn BatteRIes
Shuo Chen1

1Department of Physics and TcSUH, University of Houston, 
Houston, TX 77204, United States

 `  10:30 - 11:00 sF.6-O013 Invited talk 
MIcROstRuctuRes and dynaMIc eVOlutIOns 
In lOW-dIMensIOnal OXIdes
J Wang1, H Zheng1, S Jia1, F Cao1, H Liu1, H Sheng1 
and L Li1 
1School of Physics and Technology, Center for Electron 
Microscopy, MOE Key Laboratory of Artificial Micro- and Nano-
structures, and Institute for Advanced Studies, Wuhan University, 
Wuhan 430072, China Postal address: School of Physics and 
Technology, Wuhan University, Wuhan, Hubei Province, China 
430072

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Exploring Functional 
Oxides for Energy and Photonic 
Harvests

 Å SESSION CHAIR: YUGANG SUN

 ` 12:30 - 13:00 sF.6-O014 Invited talk FunctIOnal 
OXIdes: a FOcus On the seeBecK cOeFFIcIent
Sylvie Hébert1

1Laboratoire CRISMAT, UMR658 CNRS et ENSICAEN. 6 Bd du 
Maréchal Juin. 14050 CAEN. FRANCE

 ■ 13:00 - 13:30 sF.6-O015 Invited talk PROBIng 
eneRgetIcs and KInetIcs at the IROn 
OXIde/WateR InteRFace FOR sOlaR WateR 
sPlIttIng aPPlIcatIOns
D. Wang1, 
1Department of Chemistry, Boston College

 ■ 13:30 - 13:45 sF.6-O016 tIn MOnOXIde 
allOys tOWaRds PhOtOVOtlaIc aBsORBeR 
aPPlIcatIOns
A. Bikowski1, H.Peng1, A. Holder1, S. Siol1, A. 
Norman1, S. Lany1, A. Zakutayev1,
1National Renewable Energy Laboratory

 ■ 13:45 - 14:00 sF.6-O017 FROM synthesIs and 
stRuctuRe tO OPtIcal and scIntIllatIng 
PROPeRtIes OF cOMPleX Metal OXIde 
nanOPaRtIcles 
kareem Wahid1, Madhab Pokhrel1, and Yuanbing 
Mao1

1Department of Chemistry & School of Earth, Environmental, and 
Marine Sciences, University of Texas Rio Grande Valley, 1201W 
University Drive, Edinburg, TX 78539

 ■ 14:00 - 14:15 sF.6-O018 seMI-tRansPaRent 
all OXIde Pn JunctIOns dePOsIted at ROOM 
teMPeRatuRe By Pulsed laseR dePOsItIOn
M.I. Pintor-Monroy1, J.W.P. Hsu1, M.A. 
Quevedo-Lopez1

1Department of Materials Science and Engineering, The 
University of Texas at Dallas, 800 W. Campbell Road, Richardson, 
Texas, 75080, USA, +1 972 883 2111

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 

sOcIety lectuRe

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE BREAk



 ■

 ■
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Symposium F.7
phase transitions in fUnctional 
Materials: froM fUndaMentals 
to applications
José Luis Sánchez Llamazares / Instituto Potosino de Investigacion Cientifica y Tecnologica
Manh-Huong Phan / University of South Florida
José Manuel Barandiaran / Basque Center for Materials

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sF.7-P001 synthesIs, study and 
chaRacteRIZatIOn OF FluORescence 
thORIanIte
Margarita Chávez Martínez1, Cecilia Salcedo 
Luna2, Leonardo Hernández Martínez1, Miguel 
Ávila Jiménez1, Soto Téllez María de la Luz1, 
María del Rocío Cruz Colín1

1Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Área de 
Química Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, C. 
P. 02200, Ciudad de México, México. 2Universidad Nacional 
Autónoma de México, USAI, Facultad de Química, Laboratorio 
de Rayos-X, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Ciudad de 
México, México.

 ■ sF.7-P002 synthesIs and study OF gaRnet 
yxgd3-xFe5O12

Margarita Chávez Martínez1, Cecilia Salcedo 
Luna2, Leonardo Hernández Martínez1, Miguel 
Ávila Jiménez1, Felix Antonio Naranjo Castañeda1, 
Elpidio Corral López1

1Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Área de 
Química Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, C. 
P. 02200, Ciudad de México, México. 2Universidad Nacional 
Autónoma de México, USAI, Facultad de Química, Laboratorio 
de Rayos-X, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Ciudad de 
México, México.

 ■ sF.7-P003 MaRtensItIc tRansFORMatIOn 
eFFects In Mn RIch, MnnI(Fe)sn 
MetaMagnetIc shaPe MeMORy allOys
Patricia Lázpita1, Jose Manuel Barandiarán1,2, Jon 
Gutiérrez1,2 and Volodymyr A. Chernenko1,2,3 
1University of Basque Country (UPV/EHU), Leioa, 48940, Spain. 
2BCMaterials, Derio, 48160, Spain. 5 Ikesbasque, Basque 
Foundation for Science, Bilbao, 48011, Spain.

 ■ sF.7-P004 an-hysteRetIc POstcRItIcal 
suPeRelastIcIty In MagnetIc shaPe 
MeMORy allOys
V.A. Chernenko1, V. A. L’vov2, S. kabra3 and J. M. 
Barandiaran1,
1BCMaterials and University of the Basque Country (UPV/
EHU), Bilbao 48080, Spain,2Ikerbasque, Basque Foundation 
for Science, Bilbao 48013, Spain,3Institute of Magnetism, Kiev 
02000, Ukraine,1ISIS Neutron Facility, Didcot, OX11 0QX, UK.

 ■ sF.7-P005 MagnetIc chaRacteRIZatIOn 
and MagnetOcalORIc eFFect OF l21 and 
B2 stRuctuRes OF ni50Mn35In15 Melt sPun 
RIBBOns.
C.O. Aguilar-Ortiz 1, J. P. Camarillo 1, J. Vergara 1, 
P. Álvarez-Alonso 2, D. Salazar 3, P. Lazpita 3, V.A. 
Chernenko 3, 4, H. Flores-Zúñiga 1,

1División de Materiales Avanzados, Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica A.C., San Luis Potosí 
78216, Mexico 2Departamento de Física, Universidad de Oviedo, 
Oviedo 33007, Spain. 3BC Materials & University of Basque 
Country (UPV/EHU), Bilbao 48080, Spain. 4Ikerbasque, Basque 
Foundation for Science, Bilbao 48013, Spain
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 ■ sF.7-P006 MagnetIc PROPeRtIes OF 
VanadIuM OXIde/FeRROMagnetIc hyBRId 
cOMPOsItes
Logan Sutton1 and Jose de la Venta1

1Dept. of Physics, Colorado State University

 ■ sF.7-P007 nI50Mn35In1-xBIx heusleR 
allOys: MagnetIc, tRansPORt and 
MagnetOcalORIc PROPeRtIes
Anil Aryal1, Abdiel Quetz1, Sudip Pandey1, Igor 
Dubenko1, Shane Stadler2, and Naushad Ali1
1Department of Physics, Southern Illinois University, Carbondale, 
IL 62901, USA. 2Department of Physics & Astronomy, Louisiana 
State University, Baton Rouge, LA 70803, USA

 ■ sF.7-P008 Phase tRansItIOns In Mn2-XcrXsb 
ALLOYS (0.06 ≤ x ≤ 0.12).
Rafael Leonides Pérez-González1, karla Yaneth 
Segura Garza1,2, P.J. Ibarra-Gaytán1, José Luis 
Sánchez Llamazares,1

1Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 
A.C., Camino a la presa San José 2055, 78216, San Luis Potosí, 
México, 2Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 
de Coahuila, México.

 ■ sF.7-P009 InFluence OF Fe and B addItIOn 
On MaRtensItIc tRansFORMatIOn and 
MagnetIc PROPeRtIes In ni-co-Mn-sn
Feng Chen1, Xiao Jiang1, Wei Wei Yang1, Li Li1, 
José Luis Sánchez Llamazares2

1Institute of Materials Processing and Intelligent Manufacturing, 
College of Materials Science and Chemical Engineering, Harbin 
Engineering University, Harbin 150001, China, 2División de 
Materiales Avanzados, Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica A.C. camno a la Presa san José No 2055, 
San Luis Potosi 78216, S.L.P., Mexico.

 ■ sF.7-P010 synthesIs and MagnetO-
stRuctuRal chaRacteRIZatIOn OF tbal2 
allOy RIBBOns
J. Ibarra-Gaytan1, J.L. Sánchez Llamazares1, C.F. 
Sánchez-Valdés,2,1 Pablo Álvarez-Alonso,3

1Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., 
Camino a la Presa San José 2055, Col. Lomas 4ª sección, San 
Luis Potosí, S.L.P. 78216, Mexico. 2Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, AP 
14, Ensenada 22860, Baja California, México. 3Departamento 

de Electricidad y Electrónica, Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), 48940 Leioa, España.

 ■ sF.7-P011 On the cORRect estIMatIOn OF 
the MagnetIc entROPy change cuRVe 
acROss MagnetO-stRuctuRal tRansItIOns 
FROM MaXWell RelatIOn
A. Quintana-Nedelcos 1, 6, J.L. Sánchez Llamazares 
2, C.F. Sánchez-Valdés 3, P. Álvarez Alonso 4, P. 
Gorria 5, P. Shamba 6, N. A. Morley 6
1Department of Metallurgical and Materials Engineering, 
Marmara University, 34722 Istanbul, Turkey. 2Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., San 
Luis Potosí, S.L.P. 78216, México. 3División Multidisciplinaria, 
Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Juárez 32579, Chihuahua, México. 4Departamento de Física, 
Universidad de Oviedo, 33007 Oviedo, Spain. 5Departamento 
de Física, EPI, Universidad de Oviedo, Gijón, 33203, Spain. 6 
Department of Materials Science and Engineering, University of 
Sheffield, Sheffield S1 3JD, United Kingdom.

 ■ sF.7-P012 study OF MagnetOcalORIc eFFect 
In honi2 RIBBOns FROM sPecIFIc heat and 
MagnetIZatIOn MeasuReMents
C.F. Sánchez-Valdés 1, P.J. Ibarra-Gaytán 2, J.L. 
Sánchez Llamazares 2, Pablo Álvarez-Alonso 3
1División Multidisciplinaria, Ciudad Universitaria, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Juárez 32579, Chihuahua, México. 
2Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., 
San Luis Potosí, S.L.P. 78216, México. 3Departamento de Física, 
Universidad de Oviedo, 33007 Oviedo, Spain.

 ■ sF.7-P013 MagnetOcalORIc PROPeRtIes 
OF gd-Based aMORPhOus MIcROWIRes 
By MagnetIZatIOn and heat caPacIty 
MeasuReMents
Rivero Parra1, H. X. Shen2,3, C.F. Sánchez-Valdes4, 
J.F. Sun3, J.L. Sánchez Llamazares1 and M. H. 
Phan3.
1Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., 
Camino a la Presa San José 2055 Col. Lomas 4ª, San Luis Potosí, 
S.L.P. 78216, México, 2Department of Physics, University of 
South Florida, Tampa, Florida 33620, USA., 3School of Materials 
Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 
150001, China, 4División Multidisciplinaria, Ciudad Universitaria, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), calle José 
de Jesús Macías Delgado # 18100, Ciudad Juárez, 32579, 
Chihuahua, México.
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 ■ sF.7-P014 MagnetOstRuctuRal tRansItIOn 
In Mncogec0.06 Melt sPun RIBBOns
Gerardo Daniel-Pérez1, J.L. Sánchez Llamazares2, P. 
Alvarez-Alonso3,R. Varga4, and V. Chernenko5

1Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, 36821 Irapuato, 
Guanajuato, México. 2Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica A.C., Camino a la presa San José 2055, 
78216, San Luis Potosí, México. 3Departamento de Física, 
Universidad de Oviedo, 33007, Oviedo, Spain. 4Institute of 
Physics, UniversityPavolJozefSafárik, Park Angelinum 9, 04154, 
Kosice, Slovakia. 5 BC Materials and University of Basque Country 
(UPV/EHU), Bilbao 48080, Spain.

 ■ sF.7-P015 MOdIFIcatIOn OF MagnetOcalORIc 
ResPOnse By suBstItutIOn OF cr FOR 
Fe In aMORPhOus allOy RIBBOns 
Fe73.5-xcrxcu1nb3si13.5B9

A. Rosales-Rivera1, R.F. Gonzalez-Sánchez1, J.C. 
Hernández-Parra1, A. Velásquez-Salazar1, F.D. 
Saccone2

1Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales, Manizales, Colombia, 2Departamento de Física, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo 
Colón 850, C1063ACV-Ciudad de Buenos Aires, Argentina

 ■  sF.7-P016 eXPeRIMental study OF the 
suRFace MagnetIZatIOn OF aMORPhOus 
allOy RIBBOns Fe73.5-xcrxcu1nb3si13.5B9

I.G. Cely-Orjuela1, A. Velásquez-Salazar1, A. 
Rosales-Rivera1, and A. Pulzara-Mora2

1Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Manizales, Manizales, Colombia, 2Laboratorio 
de Nanoestructuras Semiconductoras, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales, Manizales, Colombia.

 ■ sF.7-P017 hall eFFect and sPIn-ORBIt 
InteRactIOn In Fe73.5-XcrXcu1nbsi13.5B9 
MetallIc glasses On the ROad tO 
PeRcOlatIOn
J. López-Tabares1, A. Rosales-Rivera1, N.A. Salazar-
Henao1, A. Velásquez-Salazar1, and F.D. Saccone2

1Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales, Manizales, Colombia, 2Departamento de Física, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo 
Colón 850, C1063ACV-Ciudad de Buenos Aires, Argentina

 ■ sF.7-P018 cRItIcal BehaVIOR and 
eValuatIOn OF MagnetOcalORIc ResPOnse 
In Fe-co-Based MetallIc glasses
R.F. González-Sánchez1, A. Rosales-Rivera1 J.C. 
Hernández-Parra1, A. Velásquez-Salazar1, and F.D. 
Saccone2

1Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales, Manizales, Colombia., 2Departamento de Física, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo 
Colón 850, C1063ACV-Ciudad de Buenos Aires, Argentina

 ■  sF.7-P019 MagnetIc BehaVIOR and 
MagnetOcalORIc and hall eFFects In 
Mn50ni41-xFexsn9 heusleR allOys
N.A. Salazar-Henao1, A. Rosales-Rivera1, A. 
Velásquez-Salazar1, R.F. González Sánchez1, J. 
López-Tabares1, and F.D. Saccone2

1Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales, Manizales, Colombia., 2Departamento de Física, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo 
Colón 850, C1063ACV-Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

 ■ sF.7-P020 cRItIcal and cOMPensatIOn 
POInts OF a MIXed sPIn-2-sPIn-5/2 IsIng 
FeRRIMagnetIc systeM. 
Nicolás De La Espriella1, Gloria M. Buendía2

1Department of Physics, Universidad de Córdoba, Córdoba 
230002, Colombia. 2Department of Physics, Universidad Simón 
Bolívar, Caracas 1080, Venezuela

ROOM: MéXIcO casaMagna hOtel 
thuRsday, august 24

 ` 09:30 - 10:00 sF.7-O001 Invited talk 
challenges In utIlIsIng FIRst ORdeR Phase 
tRansItIOn MateRIals In MagnetOcalORIc 
deVIces
Christian R.H. Bahl1
1Department of Energy Conversion and Storage,Technical 
University of Denmark,Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde, 
Denmark

 ` 10:00 - 10:30 sF.7-O002 Invited talk 
tRansFORMatIOn entROPy In MetaMagnetIc 
shaPe MeMORy allOys: cOntRIButIOns and 
InFluencIng FactORs
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C. Seguí1, E. Cesari1
1Departament de Física, Universitat de les Illes Balears, Campus 
ctra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma de Mallorca, Spain.

 ` 10:30 - 11:00 sF.7-O003 Invited talk 
nOn-MagnetIc eleMent Induced 
FeRROMagnetIsM, Phase tRansFORMatIOn, 
and MagnetO-calORIc eFFect In 
gadOlInIuM-Based MagnetO-ResPOnsIVe 
MateRIals
Durga Paudyal1
1Ames Laboratory, Iowa State University, Ames, Iowa 50011, USA

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ` 12:30 - 13:00 sF.7-O004 Invited talk cOMPleX 
MagnetIsM OF gd InteRMetallIcs: aB-InItIO 
theORy and eXPeRIMent
Leon Petit1,Durga Paudyal2, Yarolsav Mudryk2, 
karl A. Gschneidner Jr.2, Vitalij k. Pecharsky2, 
Martin Lueders1, Zdzislawa Szotek1, Julie B. 
Staunton3

1Daresbury Laboratory, Warrington, WA4 4AD, United Kingdom; 
2The Ames Laboratory, Ames, Iowa 50011-3020, United States; 
3University of Warwick, Coventry CV4 7AL, United Kingdom

 ` 13:00 - 13:30 sF.7-O005 Invited talk IMPROVIng 
calORIc ResPOnses usIng FeRROelectRIcs
B. Dkhil1
1Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des Solides, 
CentraleSupélec, CNRS-UMR8580, Université Paris-Saclay, 
92290 Châtenay-Malabry, France

 ■ 13:30 - 14:00 sF.7-O006 Invited talk 
MagnetOelectRIc MetallIc glass / PVdF 
laMInated cOMPOsItes: FROM FaBRIcatIOn 
tO aPPlIcatIOns
Jon Gutiérrez1, Andoni Lasheras2, Pedro 
Martins3, Jose M. Barandiarán1 and Senentxu 
Lanceros-Mendez1,4

1BCMaterials and Universidad del País Vasco UPV/EHU, P.O. Box 
644, 48080 Bilbao, Spain; 2Depto de Electricidad y Electrónica, 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, P.O. Box 644, 48080 Bilbao, 
Spain; 3Centro/Departamento de Física, Universidade do Minho, 
4710-057 Braga, Portugal; 4 IKERBASQUE, Basque Foundation for 
Science, 48013 Bilbao, Spain;

 ■ 14:00 - 14:15 sF.7-O007 QuantuM desIgn 
MeasuReMent tOOls FOR InVestIgatIng 
Phase tRansItIOns In MateRIals
Socrates Gomez1

1Quantum Design Inc.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ` 16:00 - 16:30 sF.7-O008 Invited talk the VeRWey 

tRansItIOn In MagnetIte
G. Vázquez-Victorio1, M. Bañobre2, J. Rivas3, S. 
Ammar4 and R. Valenzuela1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2International Iberian Nanotechnology 
Laboratory, 3Department of Applied Physics, Universidade de 
Santiago de Compostela 4ITODYS, Université de Paris-Diderot, 
Sorbonne Paris Cité, CNRS

 ` 16:30 - 16:45 sF.7-O009 Invited talk MagnetIc 
PROPeRtIes OF hyBRId heteROstRuctuRes
Jose de la Venta1

1Colorado State University, Department of Physics

 ■ 16:45 - 17:00 sF.7-O010 theRMal 
RectIFIcatIOn VIa FeRROMagnetIc 
MateRIals
J.J. Martinez-Flores1, J. Alvarez-Quintana1,2

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. Unidad 
Monterrey, Alianza Norte #202, Autopista Monterrey-Aeropuerto 
Km. 10, C.P. 66660 Apodaca, Nuevo León, México. 2GENES-
Group of Embedded Nanomaterials for Energy Scavenging, 
Alianza Norte No.202, PIIT, Apodaca, NL., México. CP.66660.

 ■ 17:00 - 17:15 sF.7-O011 MagnetIc PROPeRtIes 
OF OctahedRal layeRed Manganese OXIdes 
MateRIals
M. Gómez-Hermida1,2, A. Rosales-Rivera3, N.P. 
Arias4, O. Giraldo3, D. Muraca5

1Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, Medellín, Colombia., 2Departamento de 
Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Universidad Católica de Pereira, Colombia, 3Departamento 
de Física y Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Manizales, 
Colombia., 4Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Manizales, Manizales, Colombia, 
5Laboratorio de materiais e baixas temperaturas, Instituto de 
Física Gleb Wataghin, Universidad Estadual de Campinas, S.P. 
Brasil
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 ■ 17:15 - 17:30 sF.7-O012 lattIce dynaMIcs and 
electROn-PhOnOn cOuPlIng On Mn1−xFexsi: 
eFFect OF MagnetIsM
PAOLA GONZALEZ CASTELAZO1, OMAR DE LA PENA 
SEAMAN1, ROLF HEID2, kLAUS-PETER BOHNEN2

1Institute of Physics (IFUAP), Benemerita Universidad Autonoma 
de Puebla (BUAP). 2Institute for Solid State Physics (IFP), 
Karlsruher Institute of Technology (KIT)

 ■ 17:30 - 17:45 sF.7-O013 eFFect OF allOyIng 
eleMents On the MORPhOlOgy and 
tRansFORMatIOn OF tIB2 PaRtIcles 
deVelOPed By MechanIcal allOyIng.

AL. De Jesús-Lázaro1, Jorge Morales Hernández1, J. 
Manuel Juarez2

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S. C., Parque Tecnológico Querétaro Sanfandila, 
Pedro Escobedo,. C.P. 76703 Querétaro, México, 2Centro 
Nacional de Metrología, km 4,5 carretera a Los Cués, Municipio 
del Marqués, C. P. 76246 Querétaro, México.
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Symposium F.8
advances in fUnctional 
seMicondUcting Materials
Ma. de la Luz Olvera Amador / CINVESTAV-IPN
Velumani Subramaniam / CINVESTAV-IPN
Alex Freundlich / University of Houston
Jingbiao Cui / University of Memphis

ROOM: PalenQue JW hOtel 
MOnday, august 21

 ` 09:00 - 09:30 sF.8-O001 Invited talk selected 
InsIghts On PhOtOactIVe seMIcOnductIng 
OXIdes FOR PhOtOcatalysIs
Abdel Hadi kASSIBA1 

1Institute of Molecules and Materials of Le Mans– UMR-
CNRS 6283, Université du Maine -72000 Le Mans, France. 
E-mail:kassiba@univ-lemans.fr, phone+33243833 512

 ■ 09:30 - 09:45 sF.8-O002 synthesIs OF 
hIeRaRchIcal cORal-lIKe tiO2 stRuctuRes 
FOR hIghly Methylene Blue adsORPtIOn
Joan Reyes Miranda1, Felipe de Jesús Carrillo 
Romo1, Antonieta García Murillo1, Nicolas 
Cayetano Castro2, Eduardo Arroyo González1, 
Jesús Vargas Hernández1

1IPN CIITEC, Cerrada de Cecati s/n, Azcapotzalco, Santa 
Catarina, 02250 CdMX, 2IPN, Centro de Nanociencias Micro y 
Nanotecnologías, C.P. 07300, Mexico, DF, Mexico

 ■ 09:45 - 10:00 sF.8-O003 eMIssIOn, stRuctuRe 
and agIng OF ZnO ag nanOcRystals 
PRePaRed By sPRay PyROlysIs
T.V. Torchynska1, Ch. Ballardo Rodriguez2, B. El 
Filali2, E. Velazquez Lozada3, G. Polupan3 and L. 
Shcherbyna4

1ESFM-Instituto Politécnico Nacional, México D.F. México; 
2UPIITA-Instituto Politécnico Nacional, México D.F. México; 
3ESIME-Instituto Politécnico Nacional, México D.F. México; 4V. 
Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics at NASU, Ukraine

 ` 10:00 - 10:30 sF.8-O004 Invited talk densIty 
FunctIOn theORy study OF electROnIc 
and OPtIcal PROPeRtIes OF dOPed anatase 
and BROOKIte tIO2 FOR aPPlIcatIOn In dye 
sensItIZed sOlaR cells
N.E. Maluta1, RS Dima1, H Nemudzivhadi1 and RR 
Maphanga2

1University of Venda, 2University of Limpopo

 ■ 10:30 - 10:45 sF.8-O005 nIcKel-dOPed ZInc 
OXIde thIn FIlMs dePOsIted By dIP cOatIng 
and ultRasOnIc sPRay PyROlysIs MethOds 
FOR PROPane sensIng aPPlIcatIOns
T.V.k. karthik1, Heberto Gómez-Pozos2, Ventura 
Rodríguez-Lugo1, M. de la L. Olvera3, A. 
Maldonado3.
1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 
42184. Hidalgo, México. 2Área académica de Computación y 
Electrónica, ICBI, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Hidalgo, 56092, México. 3Departamento de Ingeniería Eléctrica-
SEES, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV-IPN, Apartado post-
al 14740, México D. F. 07360, México. Presenting author: T.V.K. 
Karthik, krishnakarthik.tv@gmail.com; Tel.: +52-553-194-7927

 ■  10:45 - 11:00 sF.8-O006 ZInc OXIde thIn 
FIlMs as cO2 sensORs: synthesIs, 
chaRacteRIZatIOn, cIRcuIt 
IMPleMentatIOn and sensOR FaBRIcatIOn
Jose Carlos Ortega Montiel1, T.V.k. karthik2, 
karina Alemán Ayala1, Ventura Rodríguez-Lugo2.
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1Área académica de Computación y Electrónica, Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 
4.5, 42184. Hidalgo, México. 2Área Académica de Ciencias 
de la Tierra y Materiales, Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184. Hidalgo, 
México. Presenting author: krishnakarthik.tv@gmail.com; Tel.: 
+52-553-194-7927

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

 ` 13:00 - 13:30 sF.8-O007 Invited 
talk teMPeRatuRe dePendent 
PhOtOluMInescence study OF 2d si2te3 
nanOPlates
keyue Wu1, Weiwei Sun2, Jingbiao Cui3
1College of Electrical and Photoelectronic Engineering, West 
Anhui University, Anhui 237012, China. 2Department of Physics 
and Astronomy, University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, 
Arkansas 72204, USA. 3Department of Physics and Materials 
Science, the University of Memphis, TN 38152, USA

 ■ 13:30 - 13:45 sF.8-O008 MechanIcal staBIlIty 
OF OXIde thIn-FIlM tRansIstORs On 
sOFtenIng POlyMeR
Gerardo Gutierrez-Heredia1, Ovidio Rodriguez-
Lopez1, Aldo Garcia-Sandoval2 and Walter E. 
Voit1,2 
1Department of Materials Science and Engineering, The 
University of Texas at Dallas, TX 75080, USA. 2Department of 
Mechanical, The University of Texas at Dallas, TX 75080, USA. 
3Department of Bioengineering, The University of Texas at 
Dallas, TX 75080, USA.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ` 16:00 - 16:30 sF.8-O009 Invited talk 

cOntROl OF RadIatIVe PROcesses In 
nanOMateRIals usIng tunaBle PlasMOnIc 
nanOstRuctuRes 
Thang Ba Hoang1

1Department of Physics and Materials Science The University of 
Memphis, Memphis TN 38152

 ■ 16:30 - 16:45 sF.8-O010 eMIssIOn and 
nOnRadIatIVe deFect analysIs In si RIch 
sinX WIth dIFFeRent FIlM cOMPOsItIOns

Tetyana Torchynska1, Larysa khomenkova, V.2, 
Abdelilah Slaoui3
1Instituto Politecnico Nacional, Mexico DF, MEXICO, 2Lashkaryov 
Institute of Semiconductor Physics at NASU, Kiev, UKRAINE, 
3ICube, Strasbourg, France

 ■ 16:45 - 17:00 sF.8-O011 electRIcal and 
OPtIcal PROPeRtIes OF nIcKel OXIde (niOx) 
thIn FIlMs dePOsIted By Pulsed laseR 
dePOsItIOn
M.I. Pintor-Monroy1, D. Barrera1, J.W.P. Hsu1, 
H.N. Alshareef2, M.A. Quevedo-Lopez1

1Department of Materials Science and Engineering, The 
University of Texas at Dallas, 800 W. Campbell Road, Richardson, 
Texas, 75080, USA, +1 972 883 2111, 2Department of Materials 
Science and Engineering, King Abdullah University of Science and 
Technology, Thuwal 23955, Arabia Saudita, +966 12 808 3428

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sF.8-P001 thIn FIlMs OF tiO2: cr OBtaIned By 
dIP-cOatIng technIcal
J.C.Solis-Cortazar1, J.Torres-Diaz1 L.Rojas-
Blanco1, G.Perez-Hernandez1, Omar S. Martinez2, 
M.Gonzalez-Solano1, C.Ricardez-Jimenez1, Erik R. 
Morales1.
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Col. Magisterial, C.P: 86040, Villahermosa, Tabasco, 
México. 2Universidad Popular de la Chontalpa, Carretera 
Cárdenas-Huimanguillo Km. 2, R/a Paso y Playa, H. Cardenas 
Tabasco

 ■ sF.8-P002 OPtIcal and stRuctuRal 
analysIs OF ZnO:al nanOcRystals 
PRePaRed By electROcheMIcal etchIng
Adalid A. Mosqueda Jaramillo1, Tetyana V. 
Torchynska2, Jose Luis Casas Espinola2, Georgiy 
Polupan3, Leonardo Gabriel Vega Macotela3

1Instituto Politecnico Nacional, UPIITA, 2Instituto Politecnico 
Nacional, ESFM, 3Instituto Politecnico Nacional, ESIME

 ■ sF.8-P003 eMIssIOn and stRuctuRal 
PROPeRtIes OF ZnO er nanOcRystals 
PRePaRed By sPRay PyROlysIs
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J. L. Ramírez García1, T.V. Torchynska2, B. El Filali1 
and J.L. Casas Espinola2,
1Instituto Politécnico Nacional, UPIITA, México City, DF, 07320, 
México. 2Instituto Politécnico Nacional, ESFM, México City, DF, 
07738, México.

 ■ sF.8-P004 gas sensIng actIVIty OF tiO2 
cOatIngs PRePaRed By dOctOR Blade 
MethOd
J. Morales1, M. del R. Herrera1, A. Maldonado1,3 
and M. de la L. Olvera1,3

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360. 3Departamento de 
Ingeniería Eléctrica-Sección de Electrónica del Estado Sólido, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360

 ■ sF.8-P005 OPtOelectROnIc autO-sync Pass 
FIlteR By usIng IndIuM cds dOPed thIn 
FIlMs.
José Antonio Dávila Pintle1, Edmundo Reynoso 
Lara1 and Yolanda Elinor Bravo García1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad de 
Ciencias de la Electrónica, México.

 ■ sF.8-P006 FaBRIcatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF cu2Znsns4, thIn 
FIlMs By cO-eVaPORatIOn technIcal FOR 
PhOtOVOltaIc aPPlIcatIOns
Hernández-Pérez1, L.Rojas-Blanco1, G. Pérez-
Hernández 1, C. Ricardez-Jiménez, M. Gonzales-
Solano Omar S. Martínez, L.Tepech-Carrillo3. Erik 
R. Morales1.
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Col. Magisterial, Villahermosa, Tabasco. C.P 86040. 
2Universidad Popular de la Chontalpa, Carretera Cárdenas-
Huimanguillo Km. 2, R/a Paso y Playa, H. Cárdenas Tabasco; 
3Universidad autonoma benito juarez de oaxaca, escuela de cien-
cias, oaxaca de juarez c.p. 68120, oax, mexico.

 ■ sF.8-P007 a nOVel synthesIs ROute tO 
PROduce suBstItuted Pentacene FOR 
FutuRe electROnIc aPPlIcatIOns
María de la Luz Mota González1,2, Amanda Carrillo 
Castillo1, Robreto C. Ambrosio Lázaro3, Manuel 
Ángel Quevedo López4, José Guadalupe Telles 
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Electrónica Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Pue. 
72000, México. 4University of Texas at Dallas, 800 West Campbell 
Road Richardson, TX 75080. 5Centro de Investigación en Química 
Aplicada, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No. 140 C.P.25250 
Saltillo, Coahuila México.

 ■ sF.8-P008 gRaIn and gRaIn BOundaRy 
PROPeRtIes OF ZnO-Zn2BiVO6-co3O4 usIng 
dIelectRIc FunctIOns
Youn Woo Hong1, You Bi kim1, Seo Yeong Yeo1, 
Tae Hyeong kwon1, Chang Il kim1, Jong Hoo Paik1, 
Jeong Ho Cho1, Young Hun Jeong1, Ji Sun Yun1, and 
Woon Ik Park1

1Korea Institute of Ceramic Engineering & Technology

 ■ sF.8-P009 MOdIFIcatIOn OF the cRystallIne 
lattIce and OPtIcal Band gaP OF 0d and 1d 
ZnO nanOstRuctuRes as a cOnsecuence OF 
POlyelectROlItes PResence
Armando Flores Moreno1, Ana María Herrera 
González2, Jesús García Serrano2
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de Ciencias de la Tierra y Materiales, Universidad Autónoma 
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Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184, México. 2Área 
Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca Tulancingo 
Km 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184, México

 ■ sF.8-P010 changes In luMInIscence 
due tO agIng In aMBIent aIR OF ZnO:ag 
nanOcRystals OBtaIned By ultRasOnIc 
sPRay PyROlysIs
E. Velázquez-Lozada1, T. Torchynska2, G. M. 
Camacho-González3
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 ■ sF.8-P011 an electRIcal chaRacteRIZatIOn 
systeM asseMBly: InstallatIOn, 
calIBRatIOn, MeasuReMents and gas 
sensIng analysIs
V. T. Maximo1, T. V. k. karthik 2, E. Rueda-
Soriano1 and Heberto Gómez Pozos1, Ventura 
Rodríguez-Lugo2
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Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma Carretera Pachuca-
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 ■ sF.8-P012 electROcheMIcal, 
MIcROstRuctuRal, cOMPOsItIOnal and 
OPtIcal chaRacteRIZatIOn OF cOPPeR OXIde 
and cOPPeR sulFhIde thIn FIlMs 
Sethuramachandran Thanikaikarasan1, 
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 ■ sF.8-P013 stRuctuRal, MORPhOlOgIcal, 
cOMPOsItIOnal and OPtIcal PROPeRtIes OF 
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thIn FIlMs 
Sethuramachandran Thanikaikarasan1,Thaiyan 
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 ■ sF.8-P014 eFFects OF ReMOte PlasMa On 
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VaPOR dePOsItIOn
Jiyang Chen1, Li Li1, keyue Wu2, Jingbiao Cui1
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 ■ sF.8-P015 InFluence OF dOPant 
cOncentRatIOn On Zn dOPed cadMIuM 
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Sethuramachandran Thanikaikarasan1,Thaiyan 
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Thirumayam, Tamil Nadu, India. 2School of Physics, Alagappa 
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 ■ sF.8-P016 eFFect OF li+ cO-dOPIng 
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PROPeRtIes OF Mn4+ actIVated MagnesIuM 
tItanate FIlMs
L. Borkovska1, L. khomenkova1, I. Markevich1, M. 
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 ■ sF.8-P017 stRuctuRal and OPtIcal 
PROPeRtIes OF Ingan WIth dIFFeRent 
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J.S. Arias-Cerón1, D.M. Hurtado-Castañeda2, V.M. 
Sánchez-R2
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Electronics Section, CINVESTAV-IPN, Av. IPN 2508, Mexico City, 
07360, Mexico.

 ■ sF.8-P018 tiO2 nanOROds synthesIZed By 
hydROtheRMal MethOd WIth cOntROl OF 
the PRessuRe
Jesús Vargas Hernández1,2, Felipe de Jesús Carrillo 
Romo1, Antonieta García Murillo1, Joan Reyes 
Miranda1, Adi kassiba, kismet Sierra2

1IPN CIITEC, Cerrada de Cecati s/n, Azcapotzalco, Santa Catarina, 
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POlaRIZatIOn In gaasn
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Azaizia, H. Carrere2, X. Marie2, T. Amand2, A. 
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Cuidad de México, México S. 2Universite de Toulouse, INSA-
CNRS-UPS, LPCNO, 135 avenue de Rangueil, 31077 Toulouse, 
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Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San 
Pablo 180, Col. Reynosa-Tamaulipas, 02200 Cuidad de México, 
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 ■ sF.8-P020 electRIcal and OPtIcal 
PROPeRtIes OF IntRInsIc ZnO thIn FIlM 
dePOsIted By RF sPutteRIng 
G. Regmi1, P. Reyes-Figueroa1, J. Vega1, R. 
Asomoza1, S. Velumani1
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 ■ sF.8-P021 electRIcal PROPeRtIes OF dc 
sPutteRed MOlyBdenuM FIlMs: eFFect OF 
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Nwakanma1, P. Reyes-Figueroa1, J. Vega1, R. 
Asomoza1, S. Velumani1
1Department of Electrical Engineering, Cinvestav-Zacatenco, 
Mexico

 ■ sF.8-P022 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF tiO2/MultI-Walled caRBOn nanOtuBes 
heteROstRuctuRe. study OF the 
PhOtOcatalytIc PROPeRtIes On the 
POllutants degRadatIOn In aQueOus 
Phase
R. Hernandez-Maya1, M. Solís-López1, Mercyrani 
B.2, S. Velumani1
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 ■ sF.8-P023 eFFect OF RaPId theRMal 
annealIng (Rta) tReatMents On the 
stRuctuRal, MORPhOlOgIcal and 
PhOtOcatalytIc PROPeRtIes OF tiO2 FIlMs 
OBtaIned By sOl gel
García-Salinas1, R. Castanedo-Pérez1, G. Torres-
Delgado1, C. I. Zúñiga Romero1, O. Zelaya-Ángel2
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Edna Carina de la Cruz Terrazas1, Miguel Antonio 
Domiguez Crespo1, Eugenio Rodriguez Gonzalez1, 
Ana Bertha López Oyama1.
1CICATA-IPN Unidad Altamira

 ■ sF.8-P025 nanOstRuctuRIng suRFaces 
OF hgcdte By IOn BOMBaRdMent FOR 
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T. kryshtab1, R. k. Savkina2, and A. B. Smirnov2
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 ■ sF.8-P026 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF BiVO4/ tiO2 nanOheteROstRuctuRe By a 
MechanOcheMIcal PROcess
kT. Drisya1, M. Solís-López2, R. Hernádez-Maya1, 
P. Reyes1, S. Velumani1
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 ■  sF.8-P027 OPtIcal PROPeRtIes OF cOatIngs 
OF BIlayeRs gRaPhene- tIO2
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B. Lopez-Oyama3, J. R. González-Martínez1, k. A. 
Gutiérrez-Acosta1
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 ■ sF.8-P028 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ZnO MIcROstRuctuRes VIa sOl-gel and 
MIcROWaVe-assIsted FOR dye ReMOVal 
aPPlIcatIOn
L.Chable-Garcia1, M.Arellano-Cortaza1, L.Rojas-
Blanco1, C. Ricardez-Jiménez1, M. Gonzales-
Solano1, Erik R. Morales1,J.G. Alvarez-Ramirez1, G. 
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Yu. kudriavstev1, M. Avendaño-Ibarra1, R. 
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 ■ sF.8-P030 InFluence OF ReactIOn 
teMPeRatuRe On cuInse2 nanOPaRtIcles 
synthesIs By theRMal decOMPOsItIOn 
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M. Latha1, R. Aruna Devi1, P. Reyes-Figueroa2, S. 
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CINVESTAV-IPN, Avenida IPN 2508, San Pedro Zacatenco, 
Mexico City.
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R. Aruna Devi1, M. Latha1, P. Reyes-Figueroa2, S. 
Velumani1,2, Jaime Santoyo- Salazar 3
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Mexico City. velu@cinvestav.mx

 ■ sF.8-P032 ZnO hIeRaRchIcal 
nanOstRuctuRes synthesIZed By clOsed 
sPaced VaPOR tRansPORt FOR dye 
sensItIZed sOlaR cells
A. Villagrán-Ocádiz1, A. Morales-Acevedo1, G. F. 
Pérez-Sánchez2 and F. Chávez2
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 ■ sF.8-P033 suRFace PassIVatIOn eFFects On 
the VIBRatIOnal PROPeRtIes, IR and RaMan 
sPectRuMs OF geRManIuM nanOWIRes: a 
FIRst PRIncIPles aPPROach
A. Trejo1, A. Miranda1, R. Vázquez-Medina1, M. 
Cruz-Irisson1

1ESIME Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional, Av. Santa Ana 
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 ■ sF.8-P034 a gReen aPPROach synthesIs 
OF BIVO4 WIth enhanced VIsIBle lIght 
PhOtOdegRadatIOn OF RhOdaMIne 6g and 
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R.Venkatesan 1,2, S.Velumani1,3 and A.kassiba2
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 ■ sF.8-P035 tRansPaRent cOnductIng FIlMs 
OF nb and F cOdOPed tIn OXIde
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Valenciano1, Arturo I. Martinez1,2, Antonio Zarate2
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 ■ sF.8-P036 OPtIMIZatIOn OF the sPutteRIng 
POWeR FOR the FaBRIcatIOn OF hIghly 
hOMOgeneOus ZnO thIn FIlMs
Vinoth kumar Jayaraman1, Yasuhiro Matsumoto2, 
Arturo Maldonado Álvarez2, Monserrat Bizzaro1, 
and Maria de la Luz Olvera Amador2
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 ■ sF.8-P037 FaBRIcatIOn OF a-IgZO thIn FIlMs 
By cO-sPutteRIng: study OF stRuctuRal, 
MORPhOlOgIcal, OPtIcal and electRIcal 
PROPeRtIes
Vinoth kumar Jayaraman1, Yasuhiro Matsumoto2, 
Arturo Maldonado Álvarez2, Monserrat Bizzaro1, 
and Maria de la Luz Olvera Amador2
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SEES, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
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C. Martinez2.
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 ■ sF.8-P039 PROPeRtIes OF aluMInuM dOPed 
ZInc OXIde thIn FIlM PRePaRed By RF 
MagnetROn sPutteRIng FOR sOlaR cell 
aPPlIcatIOns
S. karthick1, P. Reyes1, S. Velumani1, R.Asomoza1

1Department of Nanoscience and Nanotechnology, Cinvestav-
Zacatenco, Mexico.

 ■ sF.8-P040 undOPed and FluORIne dOPed 
ZInc OXIde (ZnO: F) thIn FIlMs dePOsIted By 
ultRasOnIc cheMIcal sPRay: eFFect OF the 
sOlutIOn On the electRIcal and OPtIcal 
PROPeRtIes
Chávez-Vargas1, H. Gómez-Pozos2, M. de la 
L. Olvera-Amador1, J. Vega-Pérez3, Jimenez-
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Moreno6, T.V.k. karthik5
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y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
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D.F., 07000, México, 2Área académica de Computación 
y Electrónica, ICBI, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Hidalgo 56092, México. 3Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán del Instituto 
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 ■ sF.8-P041 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF unIFORM cdse seMIcOnductOR 
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 ■ sF.8-P042 FIngeRPRInt detectIOn 
On lOW cOntRast suRFaces usIng 
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 ■ sF.8-P043 electRIcal, OPtIcal and 
MagnetOResIstIVe BehaVIOR OF 
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dePOsIted By sPutteRIng
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C.P 44430, Guadalajara, Jalisco, México. 2Departamento 
de Química, CUCEI, Universidad de Guadalajara, Blvd. 
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Marcelino García Barragán 1421, C.P 44430, Guadalajara, 
Jalisco, México. 3Departamento de Electrónica y Computación, 
CUCEI, Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García 
Barragán 1421, C.P 44430, Guadalajara, Jalisco, México. 
4Departamento de Ingenierías, Ingeniería en Nanotecnología, 
CUTONALÁ, Universidad de Guadalajara, Av. Nuevo Periférico 
555 Ejido San José Tatepozco, C.P 42425, Tonalá, Jalisco, 
México. 5Nanociencia y Nanotecnología, CINVESTAV, IPN, 
Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, C.P 07360, Distrito 
Federal, México. 6Departamento de Ciencias Computacionales 
e Ingeniería, CUVALLES, Universidad de Guadalajara, Carretera 
Guadalajara-Ameca Km 45.5, C.P 46600, Ameca, Jalisco, 
México. 7Departamento de Física, CINVESTAV, IPN, Av. Instituto 
Politécnico Nacional 2508, C.P 07360, Distrito Federal, México. 
8Departamento de Ingeniería Eléctrica-SEES, CINVESTAV, IPN, 
Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, C.P 07360, Distrito 
Federal, México.

 ■ sF.8-P046 cRystallIne ORIentatIOn OF 
Bi2te3 dePOsIted On (100) and (111) sIlIcOn
O. Concepción1, A. Tavira2, O. de Melo3, A. 
Escobosa2

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnologías, 
CINVESTAV, IPN, México. 2, Sección de Electrónica del Estado 
Sólido, Departamento de Ingeniería Eléctrica, CINVESTAV, IPN, 
México. 3Facultad de Física, Universidad de La Habana, La 
Habana, Cuba.

 ■ sF.8-P047 synthesIs OF tiO2 nanOPaRtIcles 
at ROOM teMPeRatuRe and theIR 
chaRacteRIZatIOn
A. Espinoza-Duarte1, A.L. Leal-Cruz1, J. A. Pérez-
Aguirre1, A. Vera-Marquina1, J. A. Aguilar-
Martínez2, and I.E. Zaldívar-Huerta3

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Apdo. Postal 5-088, 83000 Hermosillo, Sonora, México. 

2Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Carretera a Salinas Victoria Km 2.3, 
66600, N. L., México. 3Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y 
Electrónica, Apdo. Postal 51 y 216. Puebla, 72000, México.

 ■ sF.8-P048 eFFect OF the synthesIs tIMe In 
the PassIVatIOn OF cBd-cds nanOFIlMs By 
sOMe RaRe eaRths (ce, eu)
J. Díaz-Reyes1, J. I. Contreras-Rascón2, M. Galván-
Arellano3, J. S. Arias-Cerón4, J. Martínez–Juárez5

1Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto 
Politécnico Nacional, Ex-Hacienda de San Juan Molino, Km. 1.5. 
Tepetitla, Tlaxcala. 90700. México. 2División de Ciencias Exactas 
y Naturales, Departamento de Física, Universidad de Sonora, 
Col. Centro. Hermosillo, Sonora. 83000. México. 3Depto. de 

Ingeniería Eléctrica, SEES, CINVESTAV-IPN, Apartado Postal 14-
740. México City. 07000. México. 4Catedrático CONACYT. Depto. 
de Ingeniería Eléctrica, SEES, CINVESTAV-IPN, Apartado Postal 
14-740. México City. 07000. México 5 Centro de Investigación 
en Dispositivos Semiconductores, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, 14 Sur y Av. San 
Claudio Edif. 103C, Col. San Manuel, Puebla, Puebla. 72570. 
México.

 ■ sF.8-P049 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF ZrO2/tiO2 cOMPOsIte 
By sol-gel MethOd
G.Trejo-Hernández1, J.C. Escutia-León1, L.Rojas-
Blanco2, G.Perez-Hernandez2, Roger C. Palomera1, 
R. Berrones-Hernandez1, L.L.Flores-Diaz2, Erik 
R.Morales2

1Universidad Politécnica de Chiapas, Calle Eduardo J. Selvas 
s/n y Avenida Manuel de J. Cancino. Colonia Magisterial. C.P. 
29082. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, Avenida Universidad S/N, Col. Magisterial, 
Villahermosa, Tabasco.C.P 86040

 ■ sF.8-P050 eFFects OF changes 
On teMPeRatuRe and FluORIne 
cOncentRatIOn In the stRuctuRal, 
OPtIcal and electRIcal PROPeRtIes OF 
snO2:F thIn FIlMs
Miranda1, S.Velumani2, C.A. Samudio Pérez3, J.C. 
krause4, Francis D’ Souza5, Elida de Obaldía1, E. 
Ching-Prado1

1Faculty of Science and Technology, Technological University 
of Panama, Panama. 2Department of Electrical Engineering, 
CINVESTAV-IPN, Mexico. 3ICE-UPF, Passo Fundo, RS, Brazil. 
4DCET-URI, Santo Angelo, RS, Brazil. 5Department of Chemistry, 
University of North Texas, Denton, USA.

ROOM: PalenQue JW hOtel 
tuesday, august 22

 ` 08:30 - 09:00 sF.8-O012 Invited talk OPtIcal 
and electRIcal PROPeRtIes OF FluORIne 
dOPed tIn OXIde thIn FIlM
E. Ching-Prado1, A. Watson1 and H. Miranda1

1Natural Science Department, Faculty of Science and Technology, 
Technological University of Panama, Victor Levy Sasso Campus, 
Panama

 ` 09:00 - 09:30 sF.8-O013 Invited talk 
PeRsPectIVes OF halOgen PeROVsKIte 
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MateRIals FOR achIeVIng hIghly eFFIcIent, 
staBle and IneXPensIVe sOlaR cells
Arturo Morales-Acevedo1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
Electrical Engineering Department Avenida IPN # 2508, 07360 
México, D. F. México

 ■ 09:30 - 09:45 sF.8-O014 sOlutIOn PROcessed 
cIgs nanOWIRe sOlaR cells
Jingbiao Cui1, Johnathan Armstrong2

1Department of Physics and Materials Science, the University 
of Memphis, TN 38152, USA 2Department of Physics and 
Astronomy, University of Arkansas at Little Rock, AR72205, USA

 ■ 09:45 - 10:00 sF.8-O015 QuantuM engIneeRed 
III-V dIlue nItRIde sOlaR cell FOR lattIce-
Matched sIlIcOn-Based tandeMs 
k. kharel1 and A. Freundlich1

1Center for Advanced Materials and Physics Department, 
University of Houston, Houston TX 77204-5004, United States.

 ` 10:00 - 10:30 sF.8-O016 Invited talk electRO-
OPtIcal chaRacteRIZatIOn and JunctIOn 
analysIs OF nanOWIRe n-cdte/p-cdte sOlaR 
cell deVIces
S.R. Guduru1, H.M. Dang1, R. A. Badhan1, M. Dye1, 
M. Girard1 and V.P. Singh1

1University of Kentucky, Department of Electrical and Computer 
Engineering, Lexington, KY 40515, U.S.A

 ■ 10:30 - 10:45 sF.8-O017 PhOtOluMInescence 
In POROus sIlIcOn heteROestRuctuRes
A. Medina-Herrera1, Liliana Tirado Mejia1, C.F. 
Ramirez-Gutierrez2, M.E. Rodriguez-García3

1Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, Universidad 
del Quindío, Armenia, Quindío, Colombia, 2Posgrado en 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México campus Juriquilla, Querétaro, México, 3Departamento 
de Nanotecnología, Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México campus 
Juriquilla. Querétaro, México

 ■ 10:45 - 11:00 sF.8-O018 Recent PROgRess In 
nOVel nItRIde seMIcOnductORs
A. Zakutayev1, E. Arca1, A. Fioretti1, A. Bikowski1, 
M. Birkett1, W. Sun1, A. Tamboli1, T. Veal1, G. 
Ceder1, S. Lany1

1National Renewable Energy Laboratory

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

 ` 13:00 - 13:30 sF.8-O019 Invited talk MIcROWaVe 
IMPedance MIcROscOPy OF caRBOnaceOus 
MateRIals used In chaRge stORage
T. Jones1, C.R. Perez1, and J. J. Santiago-Aviles1

1Electrical and Systems Engineering, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA, 19104Sandia National Laboratories, 
Alburquerque NM, 87185

 ■ 13:30 - 13:45 sF.8-O020 laRge gRaIn 
cRystallIne geRManIuM On glass
k. Shervin1, k. kharel1, and A. Freundlich1

1Center for Advanced Materials, University of Houston, Houston, 
Texas, 77204-5004, USA

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ` 16:00 - 16:30 sF.8-O021 Invited talk 

IneXPensIVe eaRth aBundant 
seMIcOnductIng MateRIals FOR clean 
eneRgy and MedIcal aPPlIcatIOns
O. k. Varghese1, P. kaur1, R. Neupane1, G. 
katwal1, M. Paulose1

1Nanomaterials and Devices Laboratory, Department of Physics, 
University of Houston

 ■ 16:30 - 16:45 sF.8-O022 ReseaRch PROgRess 
and aPPlIcatIOns OF anthRacene-Based 
seMIcOnductOR MateRIals
L. Yan1 L. Zhao1, M. Chen1 Y. Zhao, 1 Y. Chen 2 S. 
Peng 1 A. Li 2 W. Huang 1 H. Meng 1,2

1Institute of Advanced Materials (IAM), Nanjing Tech University, 
5 Xinmofan Road, Nanjing 210009 (China). 2School of Advanced 
Materials, Peking University Shenzhen Graduate School, 2199 
Lishui Road, Shenzhen 518055 (China)

 ■ 16:45 - 17:00 sF.8-O023 RaPId PhOtOcheMIcal 
actIVatIOn and densIFIcatIOn FOR lOW-
tePeRatuRe sOlutIOn-PROcessed IgZO 
thIh-FIlM tRansIstORs
H. kwak1, J.-G. kang1, T.-Y. Eom1 and H.-J Lee1

1SungKyunKwan Univ.

 ■ 17:30 – 18:30 scIence, technOlOgy and 
sOcIety lectuRe



320

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sF.8-P051 study OF PhOtOcatalytIc 
actIVIty ZnO/Zns/cus usIng a cheMIcal 
ROute. 
F.Z. Izquierdo-De la Cruz1, Erik. R. Morales1, G. 
Pérez-Hernández1, C. Ricardez-Jiménez1, M. L. 
Ruiz-Peralta2, L. Rojas-Blanco1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Col. Magisterial, C.P 86040, Villahermosa, Tabasco, México. 
2Facultad de Ingeniera Química, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, C.P. 72570 Puebla, Pue., México.

 ■ sF.8-P052 tiO2 thIn FIlM Based gas sensORs 
FOR cO-detectIOn
Heberto Gómez-Pozos1, T.V.k. karthik2, Ventura 
Rodríguez-Lugo2, M. de la L. Olvera3, A.G. 
Hernandez3, Yu. kudriavtsev3, A. Maldonado3.
1Área académica de Computación y Electrónica, ICBI, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, 56092, 
México. 2Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, 
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo 
Km. 4.5, 42184. Hidalgo, México. 3Departamento de Ingeniería 
Eléctrica-SEES, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV-IPN, Apartado 
postal 14740, México D. F. 07360, México.

 ■ sF.8-P053 haFnIuM OXIde thIn-FIlM 
caPacItORs On shaPe MeMORy POlyMeR
Ovidio Rodriguez-Lopez1, Gerardo Gutierrez-
Heredia1, Benjamin Rubanov1, Mikhail 
Tishechkin1, Aldo Garcia-Sandoval2 and Walter 
Voit1, 2

1Department of Material Science and Engineering, The 
University of Texas at Dallas, 800 West Campbell Road, 
Richardson Tx, 75080 USA, 2Department of Mechanical 
Engineering, The University of Texas at Dallas, 800 West 
Campbell Road, Richardson Tx, 75080 USA

 ■ sF.8-P054 all-OPtIcal encOdeR Based 
On a seMIcOnductOR OPtIcal aMPlIFIeR: 
FReQuency ResPOnse and Its theORetIcal 
eValuatIOn
Obed Pérez Cortés1, T.V.k. karthik2, Heberto 
Gómez-Pozos1, Ventura Rodríguez-Lugo2

1Área académica de Computación y Electrónica, Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 
42184. Hidalgo, México. 2Área Académica de Ciencias de la 
Tierra y Materiales, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera 
Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184. Hidalgo, México.

 ■ sF.8-P055 FacIle FaBRIcatIOn VIa- sOFt 
cheMIcal ROutes OF n tyPe al dOPed ZnO/ p 
type cucrO2 tRansPaRent heteROJunctIOn 
thIn FIlMs
R.I. Sánchez-Alarcón1, M. Aguilar-Frutis1, G. 
Alarcón- Flores1, C. Falcony-Guajardo2

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Legaría. 
Legaría #694 Col. Irrigación, México D.F., México, C.P. 11500 
2Departamento de Física, Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del IPN. Av. Instituto Politécnico Nacional, San Pedro 
Zacatenco, México, D.F., México, C.P. 07360

 ■ sF.8-P056 eFFect OF au and ag cOntacts On 
the snO2 thIcK FIlMs cO sensItIVIty
T.V.k. karthik1, V. Rodríguez-Lugo1, Heberto 
Gómez Pozos2, M. de la L. Olvera3, A. Maldonado3.
1Área académica de Computación y Electrónica, ICBI, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de 
la Reforma, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184. 
Hidalgo, México. 2Área Académica de Ciencias de la Tierra y 
Materiales, ICBI, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Mineral de la Reforma, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 
42184. Hidalgo, México. 3Departamento de Ingeniería Eléctrica-
SEES, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV-IPN, Apartado postal 
14740, México D. F. 07360, México. 

 ■ sF.8-P057 thIn FIlMs Based On 
OlIgOPaRaPhenylenes dePOsIted By 
sPIn-cOatIng-sPRay PyROlysIs technIQues 
as seMIcOnductORs FOR electROnIcs 
aPPlIcatIOns
Ricardo Lozano Bravo1, Amanda Carrillo Castillo1, 
Roberto C. Ambrosio Lázaro2, María de la Luz 
Mota González1,3José Guadalupe Telles Padilla4

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Cd. Juárez Chihuahua. CP 32310, México. 
2Facultad de Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Pue. 72000, México. 3CONACYT- Instituto de Ingeniería 
y Tecnología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cd. 
Juárez Chihuahua. CP 32310, México. 4Centro de Investigación 
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en Química Aplicada, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No. 140, 
CP 25294 Saltillo, Coahuila México. 

 ■ sF.8-P058 elastIc, theRMOdynaMIc, 
electROnIc PROPeRtIes and haRdness 
undeR hIgh PRessuRe Xn2 (X=Pd and Pt) 
FROM aB InItIO calculatIOns.
J.C. Moreno Hernández1, J. H. Camacho García1, 
Ma. L. Ruiz Peralta1.
1Facultad de ingenería Química, Universidad Autónoma de 
Puebla, Apdo. Postal J-48, Puebla, Pue. 72570, México 

 ■ sF.8-P059 InFluence OF suBstRate On 
FIlM thIcKness, MIcROstRuctuRal, 
cOMPOsItIOnal and OPtIcal PROPeRtIes OF 
IROn dIselenIde thIn FIlMs
Sethuramachandran Thanikaikarasan1,Thaiyan 
Mahalingam2,Subramaniam Velumani3
1Department of Physics, Science and Humanities, 
Shanmuganathan Engineering College, Arasampatti-622 507, 
Thirumayam, Tamil Nadu, India. 2School of Physics, Alagappa 
University,Karaikudi 630 004, Tamil Nadu, India3Centro de 
Investigacion y de Estudios Avanzadosde IPN(CINVESTAV).

 ■ sF.8-P060 deeP leVels and nOn-
eXPOnentIal caPacItance tRansIents In 
seMIcOnductORs
A. D. Sanchez-Castro1, A. Avila-Garcia1, R. A. 
Quintero-Romo1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Sección de Electrónica del Estado Sólido, Av. Instituto Politécnico 
Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México, Código Postal 07360.

 ■ sF.8-P061 sPIn POlaRIZatIOn In gaasn 
allOys at ROOM teMPeRatuRe In Pulsed 
RegIMe: MasteR eQuatIOn
J. C. Sandoval-Santana1, V. G. Ibarra-Sierra1, S. 
Azaizia2, H. Carrère2, L.A. Bakaleinikov3, V. k. 
kalevich3, E. L. Ivchenko3, X. Marie2, T. Amand2, 
A. Balocchi2, and A. kunold4

1Departamento de Física, Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, 09340 
Cuidad de México, México 2Universitè de Toulouse, INSA-CNRS-
UPS, LPCNO, 135 avenue de Rangueil, 31077 Toulouse, France 
3Ioffe Physical-Technical Institute, 194021 St. Petersburg, Russia 
4Àrea de Física Teórica y Materia Condensada, Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. 
Reynosa-Tamaulipas, 02200 Cuidad de México, México 

 ■ sF.8-P062 eFFect OF theRMal 
OXIde gROWIng cOndItIOns On the 
PhOtOluMInescence OF POROus sIlIcOn
Gómez-Barojas1, E. Quiroga-González2, G. 
Santamaría-Juarez1, E. Sanchéz-Mora2 and I. 
Rodríguez-García3

1CIDS-IC, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
PO Box 196, 72000 Puebla, México. 2Institute of Physics, BUAP. 
PO Box J-48, 72570 Puebla, México. 3Universidad Politécnica de 
Tlaxcala, PO Box 90180 Tlaxcala., México

 ■ sF.8-P063 IMPact OF the anOde cOntact 
MateRIal In the cuRRent-VOltage-
teMPeRatuRe chaRacteRIstIcs OF 
PedOt:Pss/ZnO schOttKy BaRRIeR dIOdes
Norberto Hernandez-Como1, F.J. Hernandez-
Cuevas1, R. Garcia-Lozano2, J. Munguia1 and M. 
Aleman1

1Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, Instituto 
Politécnico Nacional, México. 2Centro Universitario Ecatepec, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Ecatepec, México.

 ■ sF.8-P064 a geneRal OVeRVIeW OF 
selF-asseMBled nanOstRuctuRes On 
seMIcOnductORs By IOn IRRadIatIOn
A.G. Hernández1 and, Yu. kudriavtsev1.
1Departamento de Ingeniería Eléctrica-SEES, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, CINVESTAV-IPN, D. F., MÉXICO.

 ■ sF.8-P065 cIgse stacKed layeRs dePOsIted 
By cO-eVaPORatIOn technIQue
G. Regmi1, P. Reyes-Figueroa1, J. Vega1, R. 
Asomoza1, S. Velumani1
1Department of Electrical Engineering, Cinvestav-Zacatenco, 
Mexico.

 ■  sF.8-P066 undOPed and RaRe-eaRth dOPed 
hfsixOynz thIn FIlMs gROWn By MagnetROn 
sPutteRIng
L. khomenkova1, X. Portier2, C. Labbé2, F. 
Gourbilleau2, T. Torchynska3

1V.Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, 45 Pr. Nauky, 
03028, Kyiv, Ukraine. 2CIMAP, Normandie Univ, ENSICAEN, 
UNICAEN, CEA, CNRS, 6 Boulevard Maréchal Juin 14050 Caen 
Cedex 4, France. 3Instituto Politécnico Nacional – ESFM, Av. IPN, 
Ed.9 U.P.A.L.M., 07738 Mexico D.F., Mexico
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 ■ sF.8-P067 InVestIgatIOn On 1t tO 2h Phase 
tRansItIOn OF MOlyBdenuM dIsulFIde 
nanOsheets
Li Li1, Jiyang Chen1, keyue Wu2, Jingbiao Cui1 

1Department of Physics and Materials Science, the University 
of Memphis, TN 38152, USA. 2College of Electrical and 
Photoelectronic Engineering, West Anhui University, Anhui 
237012, China

 ■ sF.8-P068 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF cIgse POWdeRs FROM cOMPOund 
PRecuRsORs.
Nwakanma1, P. Reyes-Figueroa1, R. Asomoza1, J. 
Vega1, S. Velumani1
1Department of Electrical Engineering, Cinvestav-Zacatenco, 
Mexico

 ■  sF.8-P069 ORganIc cOMPOund degRadatIOn 
In aQueOus Phase By the use OF tiO2/Fe3O4 
nanOcOMPOsIte heteROstRuctuRe
Mercyrani B.1, R. Hernandez-Maya2, M. Solís-
López2, S. Velumani2
1Program on Nanoscience and Nanotechnology, Cinvestav-
Zacatenco, Mexico. 2Department of Electrical Engineering, 
Cinvestav-Zacatenco, Mexico.

 ■ sF.8-P070 OPtIcal, stRuctuRal, and 
PhOtOluMInIscence PROPeRtIes OF 
Metal-ORganIc halIde PeROVsKIte thIn 
FIlMs PRePaRed By a sIngle steP sOlutIOn 
MethOd
Montes-Valenzuela1, G.F. Pérez-Sánchez2, A. 
Morales-Acevedo1

1Centro de investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
(CINVESTAV), Av. Instituto Politécnico Nacional, San Pedro 
Zacatenco #2508, C.P. 07360, Ciudad de México, México. 
2Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Calle 
4 Sur #104, Centro, C.P. 72000, Heroica Puebla de Zaragoza, 
México.

 ■ sF.8-P071 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF undOPed and ga-dOPed si-ncs usIng 
sBa-15
Diego León-Sánchez1, C. Morales1, M. A. Pérez2, 
E. Rosendo1, T. Díaz1, D. N. Castillo-López3, R. 
Galeazzi1, G. García1, R. Romano1, A. Coyopol1, F. 
G. Nieto-Caballero2 

1CIDS-ICUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
14 sur y Av. San Claudio, Col. San Manuel, C.P. 72570, Puebla 
México. 2Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 

de Puebla, Apdo. Postal J-55, C.P. 72000, Puebla, Puebla, 
Mexico. 3Facultad de Ciencias de la Electrónica, Universidad 
Autónoma de Puebla, Apdo. Postal J-55, C.P. 72000, Puebla, 
Puebla, Mexico.

 ■ sF.8-P072 study OF the lOcal atOMIc 
stRuctuRe OF the dye/ZnO systeM By X-Ray 
aBsORPtIOn sPectROscOPy
M.C. Arellano-Cortaza1, L. Rojas-Blanco1, G. 
Perez-Hernandez1, C. Ricardez-Jimenez1, Erik R. 
Morales1, M. Acosta-Alejandro1.
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad 
S/N, Col. Magisterial, C.P: 86040, Villahermosa,Tabasco, México.

 ■ sF.8-P073 BIsPhenOl-a degRadatIOn usIng 
BIVO4/tIO2 nanO-heteROstRuctuRe as 
PhOtOcatalyst
M. Solís-López1, kT. Drisya1, R. Hernádez-Maya1, 
P. Reyes1, S. Velumani1
1Department of Electrical Engineering, Cinvestav-Zacatenco, 
Mexico

 ■ sF.8-P074 On the ValIdIty OF the sIngle 
dIOde MOdel FOR sOlaR cells In WhIch 
MORe than One caRRIeR tRansPORt 
MechanIsM Is PResent
Armando Acevedo-Luna1 and Arturo 
Morales-Acevedo1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
Electrical Engineering Department Av. IPN #2508, 07360 Mexico 
City, Mexico

 ■ sF.8-P075 enhanceMent OF PlatInuM-
IgZO schOttKy JunctIOn VIa uV-OZOne 
tReatMent FOR hIgh-PeRFORMance 
thIn-FIlM dIOdes
E. Guerrero1, J. Maeng2,G. Gutierrez-Heredia3,W. 
Voit3

1Department of Materials Science and Engineering, University 
of Texas at Dallas. 2Department of Bioengineering, University 
of Texas at Dallas. 3Department of Materials Science and 
Engineering, University of Texas at Dallas 

 ■ sF.8-P076 InFluence OF ga cOntent On 
cu(In,ga)se2 nanOcRystals synthesIs By 
hOt InJectIOn MethOd
M. Latha1, R. Aruna Devi1, P. Reyes-Figueroa2, 
S. Velumani1,2, Fabián A. Pulgarín-Agudelo3, 
Osvaldo Vigil-Galán3

1Program on Nanoscience and Nanotechnology, 2Department 
of Electrical Engineering (SEES), CINVESTAV-IPN, Avenida 
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IPN 2508, San Pedro Zacatenco, 3School of Physics and 
Mathematics-National Polytechnic Institute (IPN), C.P. 07738 
Mexico City, Mexico.

 ■ sF.8-P077 InFluence OF cOPPeR 
cOncentRatIOn On the PROPeRtIes OF cZts 
nanOcRystals OBtaIned By heatIng-uP 
MethOd
R. Aruna Devi1, M. Latha1, P. Reyes-Figueroa2, S. 
Velumani1,2, Fabián A. Pulgarín-Agudelo3, Osvaldo 
Vigil-Galán3 
1Program on Nanoscience and Nanotechnology, 2Department 
of Electrical Engineering (SEES), Department of Physics, 
CINVESTAV-IPN, Avenida IPN 2508, San Pedro Zacatenco, 
3School of Physics and Mathematics-National Polytechnic 
Institute (IPN), C.P. 07738 Mexico City, Mexico. velu@cinvestav.
mx

 ■  sF.8-P078 eFFect OF nIcKel and sIlVeR 
dOPIng On the gas sensIng PROPeRtIes OF 
ZnO In a PROPane atMOsPheRe
R. Herrera1, Maldonado, Arturo1,2, and Olvera, M. 
de la L. 1,2

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360. 2Departamento de 
Ingeniería Eléctrica-Sección de Electrónica del Estado Sólido, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360

 ■ sF.8-P079 aQueOus Phase-Methylene Blue 
degRadatIOn usIng as PhOtOcatalyst 
cdO+cdtiO3 thIn FIlMs and VIsIBle lIght
R. Santos Fernández1, G. Torres-Delgado1, 
R. Castanedo-Pérez1, J. Márquez-Marín1, O. 
Zelaya-Ángel2
1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., 
Unidad Querétaro, A.P. 1-798, Querétaro, Qro. 76001, México. 
2Depto. de Física, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del I.P.N., A. P. 14-740, Ciudad de México 7360, 
México

 ■ sF.8-P080 taIlORIng suRFace MORPhOlOgy 
OF seMIcOnductIng BIVO4 thIn FIlMs usIng 
RF-sPutteRIng
R.Venkatesan 1,2, S.Velumani1,3 and A.kassiba2

1Nanoscience and Nanotechnology program, CINVESTAV-
IPN, Zacatenco, Av IPN #2508, Col Zacatenco, D.F., C.P. 07360, 
Mexico, 2Institute of Molecular and Materials of Le Mans – 
UMR-CNRS 6283, University of Le Mans, 70285 Le Mans France, 
3Department of Electrical Engineering (SEES), CINVESTAV-
IPN, Zacatenco, Av IPN #2508, Col Zacatenco, D.F., C.P. 07360, 
Mexico

 ■ sF.8-P081 synthesIs, chaRacteRIZatIOn 
and PhOtOcatalytIc actIVIty OF tiO2/ZnO 
POWdeRs
J. Morales1, M. del R. Herrera1, A. Maldonado1,3 
and M. de la L. Olvera1,3

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360. 3Departamento de 
Ingeniería Eléctrica-Sección de Electrónica del Estado Sólido, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360

 ■ sF.8-P082 stRuctuRal and MORPhOlOgIcal 
eValuatIOn OF al-dOPed ZnO thIn FIlMs: 
eFFect OF MIllIng tIMe OF PRecuRsOR
Vinoth kumar Jayaraman1, Arturo Maldonado 
Álvarez2, Monserrat Bizzaro2, and María de la Luz 
Olvera Amador2

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, A. P. 70-360, Coyoacán, C.P. 
04510, D.F., México. 2Departamento de Ingeniería Eléctrica-
SEES, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Apartado postal 14740, México 
D. F. 07000, México.

 ■ sF.8-P083 eFFect OF PRecuRsOR MIllIng 
tIMe and suBstRate teMPeRatuRe On the 
stRuctuRal, MORPhOlOgIcal, OPtIcal and 
electRIcal PROPeRtIes OF In-dOPed ZnO 
thIn FIlMs
Vinoth kumar Jayaraman1, Arturo Maldonado 
Álvarez2, Monserrat Bizzaro1, and María de la Luz 
Olvera Amador2

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, A. P. 70-360, Coyoacán, C.P. 
04510, D.F., México. 2Departamento de Ingeniería Eléctrica-
SEES, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Apartado postal 14740, México 
D. F. 07000, México.

 ■ sF.8-P084 POsteR/PhOtOcatalItIc study OF 
ZInc OXIde tRansPaRent FIlMs
A.C. Gómez2, M. de la L. Olvera1,2, A. 
Maldonado1,2

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología. 
CINVESTAV-IPN. México C.P. 07360. 2Depto. de Ingeniería 
Eléctrica-Sección de Electrónica del Estado Sólido. CINVESTAV-
IPN. México C.P. 07360

 ■ sF.8-P085 study OF POlyMeRIc thIn FIlMs 
FROM Xylene
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Gabriel Romero Paredes1, Alejandro Ávila García1, 
Ramón Peña Sierra1

1CINVESTAV-IPN. Departamento de Ingeniería Eléctrica-Sección 
de Electrónica del Estado Sólido. Av. IPN # 2508, 07300 México 
D.F. Apdo. Postal 14-740.

 ■ sF.8-P086 study OF a-IgZO thIn-FIlM 
tRansIstORs Based On tcad sIMulatIOns 
and eXtRactIOn OF densIty OF states
I. Rivera1, A. Jiménez1, G. Gutierrez2, A. Carrillo1, 
B. Guzmán1, D. Ortiz1, A. Sauceda1, and J. A. 
Muñoz3

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. Del Charro 450, 
Ciudad Juárez, Ch., 32310 México, 2University of Texas at Dallas, 
800 West Campbell, Richardson, TX 75083, USA, 3Universidad 
de Guadalajara, Independencia Nacional 151, Autlán, Jal. 
48900, México

 ■ sF.8-P087 gas detectIOn PROPeRtIes 
OF cOBalt antIMOnIate (cosb2O6) 
nanOstRuctuRes PRePaRed By an 
alteRnate cheMIcal PROcess
Alex Guillén Bonilla1, Yasmin Viridiana García 
Zaragoza2, Héctor Guillén Bonilla3, Verónica 
María Rodríguez Betancourtt4, José Trinidad 
Guillén Bonilla5, María de la Luz Olvera Amador6, 
Araceli Sánchez Martínez7,
1Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería, 
CUVALLES, Universidad de Guadalajara, Carretera Guadalajara-
Ameca Km 45.5, C.P 46600, Ameca, Jalisco, México. 
2Departamento de Ingenierías, Ingeniería en Nanotecnología, 
CUTONALÁ, Universidad de Guadalajara, Av. Nuevo Periférico 
555 Ejido San José Tatepozco, C.P 42425, Tonalá, Jalisco, México. 
3Departamento de Ingeniería de Proyectos, CUCEI, Universidad 
de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán 1421, C.P 
44430, Guadalajara, Jalisco, México. 4Departamento de 
Química, CUCEI, Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino 
García Barragán 1421, C.P 44430, Guadalajara, Jalisco, 
México. 5Departamento de Electrónica y Computación, CUCEI, 
Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán 
1421, C.P 44430, Guadalajara, Jalisco, México. 6Departamento 
de Ingeniería Eléctrica-SEES, CINVESTAV, IPN, Av. Instituto 
Politécnico Nacional 2508, C.P 07360, Distrito Federal, México. 
7CONACYT-Departamento de Ingeniería de Proyectos, CUCEI, 
Universidad de Guadalajara, Av. José Guadalupe Zuno 48, los 
Belenes, C.P 45100, Zapopan, Jalisco, México.

 ■ sF.8-P088 gas sensIng chaRacteRIZatIOn 
OF ZnO/tiO2 Pellets
R. Herrera1, J. Morales1, A. Maldonado1,2 and M. 
de la L. Olvera1,2

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360. 2Departamento de 
Ingeniería Eléctrica-Sección de Electrónica del Estado Sólido, 
CINVESTAV-IPN, México. C.P.07360

 ■ sF.8-P089 detectIOn PROPeRtIes OF cusb2O6 
nanOPaRtIcles In PROPane atMOsPheRes
Carlos Alberto Chavarín Flores1,3, Alex Guillén 
Bonilla2, Milton Oswaldo Vázquez Lepe3, Verónica 
María Rodríguez Betancourtt4, Héctor Guillén 
Bonilla3, Juan Reyes Gómez5, Juan Pablo Moran 
Lázaro2.
1Departamento de Matemáticas y Física, Ingeniería en 
Nanotecnología, ITESO, Periférico Sur Manuel Gómez Morín 
8585, C.P 45604, Tlaquepaque, Jalisco, México. 2Departamento 
de Ciencias Computacionales e Ingeniería, CUVALLES, 
Universidad de Guadalajara, Carretera Guadalajara-Ameca 
Km 45.5, C.P 46600, Ameca, Jalisco, México. 3Departamento 
de Ingeniería de Proyectos, CUCEI, Universidad de Guadalajara, 
Blvd. Marcelino García Barragán 1421, C.P 44430, Guadalajara, 
Jalisco, México. 4Departamento de Química, CUCEI, Universidad 
de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán 1421, C.P 
44430, Guadalajara, Jalisco, México. 5Facultad de Ciencias, 
Universidad de Colima, Bernal Díaz del Castillo 340, C.P 28045, 
Colima, Colima, México. 

 ■ sF.8-P090 nuMeRIcal sIMulatIOns OF a-IgZO 
tFt electRIcal chaRacteRIstIcs WIth tRaP 
densIty MOdels OF atlas/sIlVacO
B. Guzmán1, D. M. Ortiz1, A. Jiménez1, G. 
Gutierrez2, A. Carrillo1, I. Rivera1 and J. Mireles1

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. Del Charro 450, 
Ciudad Juárez, Ch., 32310 México. 2University of Texas at Dallas, 
800 West Campbell, Richardson, TX 75083, USA

 ■ sF.8-P091 electRIcal, OPtIcal and 
stRuctuRal chaRacteRIstIcs OF 
gallIuM OXIde thIn FIlMs dePOsIted By 
RF-sPutteRIng
I. Juárez-Amador1; M. Galván-Arellano1, G. 
Romero-Paredes1, R. Baca-Arroyo2 and R. Peña-
Sierra1, Y. Matsumoto-kuwabara1.
1Sección de Electrónica del Estado Sólido, Departamento 
de Ingeniería Eléctrica; Cinvestav-IPN, Av, IPN. No 2405, Col. 
Zacatenco, Ciudad de México, México. 2Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del instituto Politécnico 
Nacional Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos, Gustavo A. Madero, Zacatenco, 07738 Ciudad de 
México, Mexico.
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 ■ sF.8-P092 study OF the theRMOchROMIc, 
PhOtOchROMIc, and electROchROMIc 
PROPeRtIes OF MoO3 thIn FIlMs dePOsIted 
By RF sPutteRIng
V. Cruz-San Martín1, M. Morales-Luna2, P.E. 
García-Tinoco 2, M. Pérez-González2, M.A. Arvizu2, 
S.A. Tomás2

1Bristol Center for Functional Nanomaterials, School of Physics, 
University of Bristol, Tyndall Av., Bristol, England. 2Departamento 
de Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
I.P.N., A.P. 14-740, Ciudad de México, C.P. 07300, México.

 ■ sF.8-P093 study OF the theRMOelectRIc 
tRansPORt In the seMIcOnductIng 
Bi0.5sb1.5te3 and Bi1.5sb0.5te3 allOys
A. Flores-Conde1, T. M. Tritt2, A. Guzmán-
Campuzano3, R. Ortega-Amaya3 and M. 
Ortega-López1,3 

1Doctoral program of Nanoscience and Nanotechnology, Center 
for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic 
Institute, Av. Instituto Politecnico Nacional 2508, Gustavo A. 
Madero, San Pedro Zacatenco, 07360, Mexico City, Mexico. 
2Department of Physics and Astronomy Clemson University 
Clemson, 103 Kinard Laboratory, SC 296340978. 3Electrical 
Engineer, Center for Research and Advanced Studies of the 
National Polytechnic Institute, Av. Instituto Politecnico Nacional 
2508, Gustavo A. Madero, San Pedro Zacatenco, 07360, Mexico 
City, Mexico

 ■ sF.8-P094 study OF the OPtIcal and 
stRuctuRal PROPeRtIes OF siOX BIlayeR 
and MultIlayeR stRuctuRes OBtaIned By 
sPutteRIng technIQue
Alma Sinia Lizet Salazar Valdez1, karim Monfil 
Leyva1, Alfredo Morales Sánchez2, José Francisco 
Javier Flores Gracia1, Francisco Morales Morales2, 
José Alberto Luna López1, 
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad 
Universitaria, Edificio 103-C, Blvd. 14 Sur y Av. San Claudio, 
Fracc. Jardines de San Manuel. C.P. 72450 Puebla, Pue., 
México 2Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. 
Unidad Monterrey, Alianza Norte # 202, Autopista Monterrey-
Aeropuerto Km.10, C.P. 66628, Apodaca, Nuevo León, México.

 ■ sF.8-P095 electROnIc stRuctuRe and 
OPtIcal PROPeRtIes OF snO2:F FROM PBe0 
hyBRId FunctIOnal calculatIOns
E. Ching-Prado1, C. A. Samudio2, J. Santiago-
Aviles3, S. Velumani4, and F. D´Souza5 
1Natural Science Department, Faculty of Science and Technology 
Technological University of Panama, Panama, 2University of 
Passo Fundo, Geological Department, Rio Grande, Brazil, 
3Faculty of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, 
USA, 4Department of Electrical Engineering, CINVESTAV-IPN, 
Mexico D. F., Mexico, 5Department of Chemistry, University of 
North Texas, USA

 ■ sF.8-P096 sIngle Phase nanOMetRIc cu2O 
FIlMs gROWn By theRMal OXIdatIOn at 
atMOsPheRIc PRessuRe In n2 FlOW WIth 
lOW OXygen In the Range OF 450 tO 1050°c.
Galván-Arellano1, Oscar García Serrano1, 
Primavera López-Salazar2, Gabriel Juárez-Díaz2, 
Javier Martínez-Juárez2, G. Romero-Paredes1, and 
R. Peña-Sierra1.
1Sección de Electrónica del Estado Sólido, Departamento 
de Ingeniería Eléctrica; Cinvestav-IPN, Av, IPN. No 2405, Col. 
Zacatenco, Ciudad de México, México 2Centro de Investigaciones 
en Dispositivos Semiconductores, BUAP, C.U., 14 Sur y Av. San 
Claudio, Puebla, Pue. 72570, México
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Symposium F.9
Materials and the  
environMent
Eddie Lopez Honorato / CINVESTAV Unidad Saltillo 
Reyes Sierra Alvarez / University of Arizona 
Kiril D. Hristovski / Arizona State University 
Rosendo López González / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

ROOM: PalenQue JW hOtel 
Wednesday, august 23

 ` 08:30 - 09:00 sF.9-O001 Invited Talk sOlutIOn 
Phase synthesIs OF FIlled tetRahedRal 
seMIcOnductOR nanOcRystals: tOWaRd 
gReeneR synthesIs OF adVanced 
theRMOelectRIc MateRIals
Javier Vela1

1Associate Professor of Chemistry, Iowa State University, Ames 
IA 50011

 ` 09:00 - 09:30 sF.9-O002 Invited Talk 
PhOtOcatalytIc hydROgen PROductIOn 
OVeR tItanIa MOdIFIed By gOld-Metal (ag, 
cu, ni, co, Pd) suPPORted On tiO2

R. Zanella1, C. E. Barrios1, E. Albiter1, S. Oros1, S. 
E. Collins2

1Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior 
S/N, Ciudad Universitaria, C. P. 04510 Mexico City, Mexico. 
2Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 
(INTEC)-Universidad Nacional del Litoral and CONICET, Güemes 
3450, C. P. 3000 Santa Fe, Argentina.

 ` 09:30 - 10:00 sF.9-O003 Invited Talk 
cOntInuOus FlOW synthesIs OF cOllOIdal 
nanOPaRtIcles as a saFe and sustaInaBle 
nanOManuFactuRIng MethOd
R. L. Brutchey1 

1Department of Chemistry, University of Southern California, 
Los Angeles, CA 90089-0744, United States.

 ` 10:00 - 10:30 sF.9-O004 Invited Talk MalachIte 
gReen PhOtOcatalysIs By cr-tiO2/Fe3O4 
cORe-shell
D. de Santiago-Colín1, M. A. Cuan-Hernández1, E. 
A. Elizalde-Peña1, L. Escobar-Alarcón2, C. Guzmán1, 
k. Esquivel1
1Graduate and Research Division, Engineering Faculty, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las campanas, 
C.P. 76010, Santiago de Querétaro, Qro., México. 2Physiscs 
Department, ININ, Carr. México-Toluca, C.P. 52750, Ocoyoacac, 
Edo. de México, México.

 ■ 10:30 - 10:45 sF.9-O005 ZnO nanOPaRtIcles 
OBtaIned By electROsynthesIs MethOd
Noemí P. Alcántara1, V.H. Castrejón-Sánchez1, 
G.Villa-Sánchez1, M.A. Enríquez P.1, Juan M. 
Ramirez1, Enrique Camps2, M.A. Camacho-López3.
1Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Carretera 
Toluca-Atlacomulco Km. 44.8, Ejido de San Juan y San Agustín, 
Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50700. 2Departamento 
de Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
Apartado postal 18-1027, México D.F., C.P. 11801. 3Laboratorio 
de Investigación y Desarrollo de Materiales Avanzados, Facultad 
de Química, Universidad Autónoma del Estado de México, Km 
14.5 Carretera Toluca, Atlacomulco, México.

 ■ 10:45 - 11:00 sF.9-O006 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF the BiFeO3 and 
tiO2/BiFeO3 cOMPOunds and theIR 
PhOtOcatalytIc eValuatIOn In the 
degRadatIOn OF P-cResOl undeR VIsIBle 
lIght
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D.S. Garcia-Zaleta1, M.G. Hernandez-Cruz1, 
J.M. Vazquez-Rodriguez1, J.A. Galaviz-Pérez1, 
G. Jacome-Acatitla1, M.A. Álvarez-Lemus2, R. 
López-González2

1Grupo CIMANC, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
División Académica Multidisciplinaria de Jalapa de Méndez, 
Carr. Estatal Libre VHS-COM. Km. 27+000 s/n Ranch. Ribera 
Alta, Jalapa de Méndez, Tabasco, 86205,México. 2CICTAT-UJAT, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
de Ingeniería y Arquitectura, Carr. Cunduacán-Jalapa Km. 1 Col. 
La Esmeralda, Cunduacán, Tabasco, 86690, México

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ` 12:30 - 13:00 sF.9-O007 Invited Talk the ROle 
OF PhysIcal and cheMIcal PROPeRtIes 
On the desIgn OF nOn-tOXIc ZInc OXIde 
nanOPaRtIcles 
Lisbeth Almeida Ramón1, Mayra Angélica Álvarez 
Lemus 2, Erick de la Cruz Hernández 3, Rosendo 
López González2

1División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Carr. Cunduacán-Jalpa de Méndez Km 
1. Col. La Esmeralda, Cunduacán Tabasco, CP. 46690, México. 
2División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Carr. Cunduacán-Jalpa de 
Méndez Km 1. Col. La Esmeralda, Cunduacán Tabasco, CP. 
46690, México. 3 Laboratorio de Epigenética Molecular, División 
Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Ranchería Sur 4ta. 
Sección, Comalcalco, 86654, Tabasco, México Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco 

 ` 13:00 - 13:30 sF.9-O008 Invited Talk 
enVIROnMental and health POtentIal 
eFFects OF nanOMateRIales: sOMe Recent 
Results
M. A. Méndez-Rojas1, J. L. Sánchez-Salas1, C. 
Torres-Duarte2, G. N. Cherr2, 3

1Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad 
de las Américas Puebla, ExHda. Sta. Catarina Martir s/n, San 
Andrés Cholula, 72820, Puebla, México. 2Bodega Marine 
Laboratory, University of California-Davis, Bodega Bay, 
California, USA. 3 Department of Environmental Toxicology and 
Nutrition, University of California-Davis, Davis, California, USA.

 ■ 13:30 - 13:45 sF.9-O009 cOMPaRatIVe study 
On the aPPlIcatIOn OF cOPPeR dOPed tiO2 
and ZnO FOR enVIROnMental ReMedIatIOn

Iliana E. Medina Ramírez1, Gladis Pedroza 
Herrera1, David Sebastián Hernández Toledano1, 
Sandra E. Rodil Posada1

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes

 ■ 13:45 - 14:00 sF.9-O010 FacIle synthesIs OF 
sMall nIcKel PhOshIde nanOPaRtIcles 
usIng a RecyclaBle IOnIc lIQuId sOlVent
E. J. Roberts1 and R. L. Brutchey1

1Department of Chemistry, University of Southern California, 
Los Angeles, CA 90089-0744, United States

 ■ 14:00 - 14:15 sF.9-O011 adsORPIOn and 
PhOtOcatalytIc PROPeRtIes OF a 
nanOcOMPOsIte Based On tItanIa and 
Reduced gRaPhene OXIde tOWaRds Methyl 
Red dIscOlORatIOn
M. Cerro-Lopez1, L. González Espinoza,1 

R.M. López Báez,1 J.M. Antonio Cadena,1 C.A. 
Martinez-Huitle,2 M.A. Mendez-Rojas,1 
1Universidad de las Américas-Puebla, Depto. Ciencias. Quimico-
Biológicas, Sta. Catarina Mártir, S/N, Cholula 72810, Puebla, 
Mexico. 2Universidade Federale do Río Grande do Norte, 
Centro de Ciencias Exactas, Depto. Química, Lagoa Nova, Natal 
59056-400, RN-Brazil

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

 ■ 16:00 - 16:15 sF.9-O012 caRBOn 
nanOstRuctuRes FROM PIne’s cOlOPhOny

G. López-Puente1, C.J. Gutiérrez- García1, J.M. 
Ambriz –Torres1, F.G. Granados-Martínez1, 
J.J. Contreras-Navarrete1, D.L. García-Ruiz 1, 
M.L. Mondragón-Sánchez2, E. Huipe-Nava1, L. 
Domratcheva-Lvova1

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gral. 
Francisco J. Múgica S/N, Felicitas del Río, 58030 Morelia, Mich., 
México, ladamex@yahoo.es 2Instituto Tecnológico de Morelia, 
Avenida Tecnológico 1500. Lomas de Santiaguito 58120, 
Morelia, Mich., México. 

 ■ 16:15 - 16:30 sF.9-O013 ReMOVal OF a 
RecalcItRant ORganIc POllutant FROM 
natuRal WateR By PhOtOcatalysIs usIng 
ag2O/tiO2 undeR VIsIBle lIght
J.C. Durán-Álvarez1, A. Hernández Morales1, R. 
Zanella1

1Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior 
S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México
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 ■ 16:30 - 16:45 sF.9-O014 eFFect On the 
PhOtOdegRadatIOn OF thyMIne By siO2-tiO2 
cORe/shell and nanOPaRtIcles.
Rosendo López González1, Jorge Alberto Acosta 
Alejandro1, Mayra Angélica Alvarez Lemus1, Dora 
M. Frías-Márquez1

1Juarez Autonomous University of Tabasco, Science and 
Technology Research Center of Tabasco, Academic Division of 
Engineering and Architecture

 ■ 16:45 - 17:00 sF.9-O015 the deVelOPMent 
OF a neW FaMIly OF VIsIBle lIght 
PhOtOcatalyZeRs FOR the ReMOVIng OF 
IndOOR POllutants: a neW PeRsPectIVe 
FOR the IMPROVIng OF the QualIty OF lIFe.
Enrico Greco1, Jing Shang2, James Romeo1, Enrico 
Ciliberto1,
1Dipartimento di Scienze Chimiche, Università degli Studi di 
Catania, viale A.Doria 6, 95125 Catania, Italy. 2Peking University, 
College of Environmental Sciences and Engineering, 5 Yiheyuan 
Rd, 100871, Beijing, China

 ■ 17:00 - 17:15 sF.9-O016 eValuatIOn 
OF PhenOl degRadatIOn By ZnO-ZrO2 
nanOPaRtIcles
M. Uribe1, P. Quintana2, D. Aguilar2, R. López1, G. 
Jacome1, S.Uribe3, M. Álvarez1

1División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 2Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados Unidad Mérida. 3Universidad Politécnica 
del Centro.

 ■ 17:15 - 17:30 sF.9-O017 degRadatIOn OF 2,4-d 
By sOlaR heteROgeneOus PhOtOcatalysIs 
usIng ZnO-co
Edgar Salas-Espinosa1, Jorge Luis Guzmán-Mar1, 
Laura Hinojosa-Reyes1, Minerva Villanueva-
Rodríguez1, Aracely Hernández-Ramírez1, María 
De Lourdes Maya-Treviño1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, C.P. 
66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

 ■ 17:30 - 17:45 sF.9-O018 gReen synthesIs 
OF nOVel nanOcOMPOsItes: electROn 
MIcROscOPy chaRacteRIZatIOn and 
catalytIc actIVIty
Alfredo Rafael Vilchis-Nestor1, Jossue Jared 
Barrera Torres1, Nayely Torres-Gómez1, Gustavo 
López-Téllez1 and P. Alfredo Luque-Morales2

1Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-
UNAM. Carretera Toluca-Atlacomulco Km 14.5, San Cayetano, 
Toluca, Estado de México, México. CP 50200, Email:arvilchisn@
uaemex.mx, 2Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, 
UABC, C.P. 22860, Ensenada, B.C., México.

 ■ 17:45 - 18:00 sF.9-O019 MechanIsM OF 
cO OXIdatIOn and Its suBseQuent cO2 
cheMIsORPtIOn On li5alO4

Pedro Omar Sánchez-Camacho1 and Heriberto 
Pfeiffer1

1Laboratorio de Fisicoquímica y Reactividad de Superfices 
(LaFReS). Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito exterior 
s/n, Cd. Universitaria, Del. Coyoacán C.P. 04510, México DF, 
Mexico. 

 ■ 18:00 - 18:15 sF.9-O020 cO2 caPtuRe 
enhanceMent undeR huMId cOndItIOns In 
a scandIuM(III) Metal-ORganIc FRaMeWORK
E. Sánchez-González1, J. R. Álvarez1, I. A. Ibarra1

1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, CU, Del. 
Coyoacán, C. P. 04510, Ciudad de México, Mexico.

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sF.9-P001 deVelOPMent OF BIO-InsPIRed 
selF-cleanIng suRFaces
Lilia Arellano Galindo1, Moisés Valdés Pech1, 
Eddie López-Honorato1, Gregorio Vargas 
Gutiérrez1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Saltillo. Avenida Industria Metalúrgica 1064, Parque 
Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila, 25900.

 ■ sF.9-P002 study OF ReactIOn MechanIsM OF 
acId/Base tReatMent On natuRal ZeOlItes
Torres-Díaz1, J.C. Solís-Cortazar1, M. L. Ruiz-
Peralta2, Erik. R. Morales1, G. Pérez-Hernández1, L. 
Rojas-Blanco1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 2Facultad de 
Ingeniera Química, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla
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 ■ sF.9-P003 synthesIs, chaRacteRIZatIOn 
and eValuatIOn OF ZeOlItes Fly ash FOR 
heaVy Metals ReMOVal In IndustRIal 
WasteWateR
L. Martinez1, F. Trejo1, G. Peña2.
1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria. 
Legaria 694. Col. Irrigación, C.P. 11500. Ciudad de México, 
Mexico. 2Departamento de Física, Universidad Francisco de 
Paula Santander. A.A. 1055, Cúcuta, Colombia

 ■ sF.9-P004 li2(cu1-xFex)O2 sOlId sOlutIOn as 
cO2 caPtuRe MateRIals In Wet cOndItIOns: 
IROn addItIOn eFFect
A. Yañez-Aulestia1, H. Pfeiffer1

1Instituto de Investigaciones de Materiales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito exterior s/n, Cd. 
Universitaria, Del. Coyoacán C.P. 04510, Cuidad de México, 
Mexico

 ■ sF.9-P005 KInetIcs OF egg shell 
adsORPtIOn In the ReMOVal OF heaVy 
Metals (Pb+2, as+3+5 and hg+2)
Alamillo – López Verónica M.1, Morales-Luckie 
Raúl Alberto 1, Sánchez – Mendieta Victor1, Olea – 
Mejía Oscar F.1

1Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad De 
Química, Toluca de Lerdo, México. vmalfq@gmail.com

 ■ sF.9-P006 BiVO4 FIlM By scReen PRIntIng 
FOR the PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF 
tetRacyclIne
Daniel Sánchez-Martínez1, Diana B. Hernández-
Uresti2, Alejandro López-Guevara1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de 
Ingeniería Civil-Departamento de Ecomateriales y Energía, Cd. 
Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L., México. 
2Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas, Cd. Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás 
de los Garza, N.L., México

 ■ sF.9-P007 FunctIOnalIty and 
chaRacteRIZatIOn OF the eFFect OF the 
lactIc acId sOlutIOn On POlyethylene 
teRePhthalate Pet cOatIng OF cOntaIneRs
E. Zumelzu1, Silva1, F. Rull2, O. Muñoz1, R. Ugarte1

1Austral University, Chile; 2Valladolid University, Spain. 
2Materials Institute, P.O.Box 567, Valdivia, Chile.

 ■ sF.9-P008 study OF nanOWaste: tungsten 
OXIde By PROduct OF hFcVd technIQue
Cruz-Leal 1
1Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, xara-
icruz@gmail.com

 ■ sF.9-P009 dIRect eVIdence OF the 
PhOtOcatalytIc geneRatIOn OF ReactIVe 
OXygen sPecIes (ROs) In a Bi2W2O9 
layeRed-stRuctuRe
Sergio Obregón,1,2 Miguel A. Ruíz-Gómez,3 Diana 
B. Hernández-Uresti1
1Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Centro Mixto 
Universidad de Sevilla-CSIC, C/Américo Vespucio s/n, 41092 
Sevilla, Spain, 2Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro 
de Investigación en Ciencias Físico Matemáticas. Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas, Av. Universidad S/N, San 
Nicolás de los Garza, 66455 Nuevo León, México. 3CONACYT-
Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Antigua 
Carretera a Progreso km 6, Mérida, Yucatán 97310, México.

 ■ sF.9-P010 the use OF tReated ResIdue FROM 
the aluMInuM IndustRy as adsORBent OF 
ReactIVe dyes
J. M. Fraga1,D. S. M. Fraga1,M. N. Carvalho1, M. C. 
L. da Silva1,J. S. M. Ferreira2,M. A. da Motta1

1Department of Chemical Engineering, Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), 1235 Prof. Moraes Rego Avenue, Postal 
Code 50670-901, Recife-PE, Brazil, 2Center of Technology and 
Regional Development, Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), W/N Escoteiros Avenue, Mangabeira, Postal Code 
58055-000, João Pessoa-PB, Brazil

 ■ sF.9-P011 cheMIcal MOdIFIcatIOn OF 
lIgnOcellulOsIc MateRIals FOR Pb(II) 
ReMOVal FROM aQueOus sOlutIOn
Sonia Judith Segovia Sandoval 1, María Selene 
Berber Mendoza 1, Raúl Ocampo Pérez 2
1Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Sierra Leona No. 
530 Col. Lomas 2da. Sección, Planta Baja. C.P. 78210, MEXICO, 
2Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Av. Dr. M. Nava No. 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, SLP, 
78260, MEXICO

 ■ sF.9-P012 PhOtOcatalytIc degRadatIOn 
OF PhenOl usIng α-Fe2O3-tiO2 MagnetIc 
nanOPaRtIcles
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A. Jiménez-Vázquez1, I.Cuauhtémoc-López1, A. 
Silahua-Pavón1, J. Arévalo-Pérez1, G.Torres-Torres1

1División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, 
km.1, Cunduacán, Tabasco, México.

 ■ sF.9-P013 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF Fe0 and Fe:cu nanOPaRtIcles: sORPtIOn 
and desORPtIOn OF cr (VI) FROM aQueOus 
MatRIces
P. Sepúlveda1, D. Muñoz1, A. García2, N. 
Arancibia-Miranda1, M.A. Rubio1

1Facultad de Química y Biología, CEDENNA, Universidad de 
Santiago de Chile. Av Libertador Bernardo OHiggins 3363. 
Estación Central. Santiago. Chile. 2Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados S.C. (CIMAV). Parque PIIT, Alianza Norte 
#202, Km. 10 Autopista Monterrey-Aeropuerto. Apodaca Nuevo 
León, México C.P. 66628.

 ■ sF.9-P014 “use OF nanOMateRIals OF tyPe 
nZVI and ZeOlIte: nZVI FOR the ReMOVal OF 
as(III) thROugh KInetIcs OF lOng PeRIOd”
D. Muñoz-Lira1, P. Sepúlveda1, M.A. Rubio1, 
Arancibia-Miranda1, Dora Albirt2.
1Facultad de Química y Biología, CEDENNA, Universidad de 
Santiago de Chile. Av Libertador Bernardo OHiggins 3363. 
Estación Central. Santiago. Chile. 2Departamento de Física, 
CEDENNA, Universidad de Santiago de Chile. Av Libertador 
Bernardo OHiggins 3363. Estación Central. Santiago. Chile.

 ■ sF.9-P015 neW MethOd OF synthesIs OF 
aluMInIuM-PIllaRed MIca FROM synthetIc 
na-2-MIca
L.D. Ruiz-Bravo1, J. R. Chaparro1, M. Carolina 
Pazos1, María D. Alba2, Agustín Cota3, Francisco J. 
Osuna2, Esperanza Pavón2

1Escuela de Ciencias Químicas, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Colombia, UPTC. Avda. Central del 
Norte, Vía Paipa, Tunja, 39-115, Colombia., 2Instituto Ciencia 
de Materiales de Sevilla (CSIC-US). Avda. Américo Vespucio, 
49.41092 Sevilla, Spain, 3Laboratorio de Rayos-X. CITIUS. Avda. 
Reina Mercedes, 4. 41012 Sevilla, Spain

 ■ sF.9-P016 heaVy Metals ReMOVal 
PeRFORMance OF nanOcOMPOsItes 
cOMPRIsed OF layeRed dOuBle hydROXIdes 
and BIOMOlecules
R. Ortiz1, C. M. Gomez1, O. Gonzalez 1, G. 
Carbajal2

1Departamento de Ingeniería Química, Universidad de 
Guadalajara, Boulevard Marcelino García Barragán 1421, 
Guadalajara, 44430, México. 2Departamento de Química, 
Universidad de Guadalajara, Boulevard Marcelino García 
Barragán 1421, Guadalajara, 44430, México.

 ■ sF.9-P017 ReMOVal OF caRBOn dIOXIde 
FROM natuRal gas usIng an aMIne-
FunctIOnalIZed Metal-ORganIc 
FRaMeWORK
H. C. Yoon1, P. B. Rallapalli1, S.S. Han1, H. T. 
Beum1, J. N. kim1

1Korea Institute of Energy Research

 ■ sF.9-P018 electROcheMIcal and 
PhysIcOcheMIcal chaRacteRIZatIOn OF 
electROdes OF ti|IrO2-snO2-sb2O3 PRePaRed 
WIthOut chlORIde PRecuRsORs, FOR 
WasteWateR tReatMent
U. Bruno-Mota1, D. Sánchez-Santacruz1, E. 
Morales-López1, M.M.M Teutli-León1, M.P. 
Gonzalez-Aráoz1, R. Agustín-Serrano1, M.A. 
González-Fuentes1, A. Méndez-Albores1, F.J. 
González-Bravo2, J.L. Arjona-Román3, R. Feria-
Reyes1, E. Méndez-Albores1.
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 72570, Puebla, 
Puebla, Mexico. 2Departamento de Química. Cinvestav, 
07360 Ciudad de México, México. 3Unidad de Investigación 
Multidisciplinaria de la UNAM- FES Cuautitlán

 ■ sF.9-P019 nOVel caBiVMoO8@ g-c3n4 
cOMPOsIte WIth hIgh PhOtOcatalytIc 
PeRFORMance
D.B. Hernandez-Uresti1, D. Sánchez-Martinez2

1 Universidad Autónoma de Nuevo León, CICFIM – Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, 
San Nicolás de los Garza, N.L., México. 2 Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Civil – Departamento de 
Ecomateriales y Energía, Cd. Universitaria, N.L., México, Ciudad 
Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, N.L., México. 

 ■ sF.9-P020 gReen synthesIs OF ag and au 
nanOPaRtIcles usIng eXtRacts OF guaVa 
(PsIdIuM guaJaVa), PRIcKly PeaR (OPuntIa 
sP) and canIne ROse.
A. Flores-Conde1, E. Campos-Gonzales2, R. Ortega-
Amaya3 and M.Ortega-Lopéz1, 3

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Cuidad de 
México, C.P. 07360, México. 2Facultad de Química, Universidad 
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Autónoma de Querétaro, Cerro de Las Campanas, s/n, Las 
Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, Queretaro, México. 
3Departamento de Ingeniería Eléctrica, Sección de Electrónica 
del Estado Sólido, CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 
2508, Cuidad de México, C.P. 07360, México

 ■ sF.9-P021 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF Zrsn cOMPOsItes OXIde. eFect OF the 
addItIOn OF sn4+ On aMORPhus ZIRcOnIuM 
sOlIds In the PhOtOdegRadatIOn 
PROcessess OF PhenOl In WateR.
J.C. Castillo-Rodríguez 1, C. Tzompantzi-Flores 1, R. 
Pérez-Hernández 2, R. Gómez 1, F. Tzompantzi 1
1Departamento de química. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186, C.P. 
09340, México. 2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
Carretera México-Toluca S/N La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. 
México C.P. 52750, México.

 ■ sF.9-P022 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF cOMPOsItes FOR the PhenOl 
PhOtOdegRadatIOn In WasteWateR. 
addItIOn eFFect OF Zr4+ OVeR hydROZIncIte.
C. Tzompantzi-Flores 1, J.C. Castillo-Rodríguez1, V. 
De la luz Tlapaya1, R.Gómez1, F. Tzompantzi1, R. 
Pérez-Hernández 2
1Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa 2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

 ■ sF.9-P023 analysIs OF the na2Zr1-xFexO3 
sOlId sOlutIOn as cO2 caPtOR MateRIals
David Carrillo1, Heriberto Pfeiffer2

1Laboratorio de Fisicoquímica y Reactividad de Superficies 
(LaFReS), Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito exteri-
or s/n, Cd. Universitaria, Del. Coyoacán, CP 04510, Ciudad de 
México, México.

 ■ sF.9-P024 PRePaRatIOn OF nanOFIBeRs OF 
Recycled Pet usIng the electROsPInnIng 
technIQue and eValuatIOn OF 
Its MechanIcal PROPeRtIes By 
nanOIdentatIOn
M.J. Chinchillas-Chinchillas1, M. A. Gallardo-
Sánchez2, S. Sepúlveda-Guzmán3, L. Jasso-Ramos3, 
R. Corral-Higuera1, V. Orozco-Carmona4, J. 
Almaral-Sánchez1, A. Castro-Beltrán1

1Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Facultad de 
Ingeniería Mochis. Los Mochis Sinaloa. Gral. Ángel Flores S/N, 
81223, Las Fuentes. 2 Universidad de Guadalajara (CUCEI), 

blvd. Marcelino García Barragán 1421, c.p. 44430, Guadalajara, 
Jalisco, México. 3Universidad Autónoma de Nuevo León (CIIDIT). 
Avenuda Alianza 101 Sur. PIIT Monterrey, Apodaca, NL 66600. 
4Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV). 
Ave. Miguel de Cervantes 120, Industrial Chihuahua, 31109 
Chihuahua.

 ■ sF.9-P025 cRude OIl RecORVeRy WIth 
MagnetIc nanOPaRtIcles - hallOysIte 
nanOtuBes
Tapia-Morales1, A. Obaya 1, G.I. Vargas-
Rodríguez1, J.Á. Chávez-Carvayar2, A.Gómez-
Cortés 3,G.Tavizon4 & Y. M. Vargas-Rodríguez1

1Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Av. 1o 
de Mayo S/N, Santa María las Torres, Campo Uno, 54740 
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. 2Instituto de Investigación 
en Materiales, UNAM. Circuito Exterior S/N, Circuito de la 
Investigación Científica, Ciudad Universitaria, 04510 Ciudad 
de México, CDMX, 3Instituto de Física, UNAM. Circuito de la 
Investigación Científica Ciudad Universitaria CP 04510 México, 
D.F. 4Facultad de Química UNAM. Circuito Exterior S/N, 
Coyoacán, Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México, CDMX))

 ■ sF.9-P026 enhanced PhOtOcatalytIc 
actIVIty In the degRadatIOn OF dIclOFenac 
OVeR al2O3-ga2O3 OXIdes dOPed WIth ag2O.
J. E. Casillas1, A. Barrera1, F. Tzompantzi2, G.G. 
Carbajal-Arizaga3, A. López-Gaona2, C. Velasquez4

1Laboratorio de Nanomateriales Catalíticos, CUCI, Universidad 
de Guadalajara, Av. Universidad, Núm. 1115, Col. Lindavista, 
Ocotlán Jalisco, C.P. 47820, México. 2 Departamento de Química, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Cd. de 
México, 09340, México. 3Departamento de Química, CUCEI, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 44430, México. 

4Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología, 
CUVALLES, Universidad de Guadalajara, Ameca, Jal. 46600, 
México.

 ■ sF.9-P027 cOPPeR dOPed tiO2 synthesIZed 
By sOl-gel Vs MIcROWaVe MethOd In 
hydROgen geneRatIOn
V. De La Luz Tlapaya1,3, k. C. Jiménez Córdova2, R. 
López González2, R. Gómez 1
1Departamento de Química, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México 09340, México. 
2División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tab. 86040 
México. 3CONACYT Research Fellow-Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México 09340, México.
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 ■ sF.9-P028 luMInescence PROPeRtIes OF dy 
dOPed Fly ash geOPOlyMeRs
Carlos Antonio Rosas Casarez1, Susana Paola 
Arredondo Rea1, Ramón Corral Higuera1, Adriana 
Cruz Enríquez1, Ramón Antonio Zárraga Núñez2.
1Facultad de Ingeniería Mochis, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Fuente de Poseidón y Ángel Flores s/n, Col. Jiquilpan, 
Módulo B4, Los Mochis, 81210 Sinaloa, Mexico, 2División de 
Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato Noria 
Alta S/N, Noria Alta, 36050 Guanajuato, Gto, México.

 ■ sF.9-P029 electROPhORetIc dePOsItIOn FOR 
PhOtOcatalytIc aPPlIcatIOns
A. Vázquez1 M.A. Ruíz-Gómez,2 D.B. Hernández-
Uresti,3 S. Obregón3

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, 2CONACYT-Departamento de Física Aplicada, 
CINVESTAV-IPN. 3Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, 
CICFIM-Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

 ■ sF.9-P030 synthesIs OF actIVated caRBOns 
FROM BlacK saPOte, chaRacteRIZatIOn, 
and aPPlIcatIOn In the elIMInatIOn OF 
dyes
Alejandra Alicia Peláez Cid1, Vincent Romero 
Hernández2, Ana María Herrera González3, 
Alejandro Bautista Hernández1

1Facultad de Ingeniería, BUAP, Edificio ING1, Ciudad 
Universitaria, Col. San Manuel, CP 72570, Puebla, Pue., México, 
2Maestría en Ciencias de los Materiales, UAEH, Ciudad del 
Conocimiento, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, 
México, 3Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAEH, 
Ciudad del Conocimiento, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, México.

 ■ sF.9-P031 PhOtOcatalytIc degRadatIOn 
OF dIuROn heRBIcIde By ZInc OXIde 
nanOPaRtIcles OBtaIned FROM MIcROWaVe 
assIsted PRecIPItatIOn MethOd
Tania MONSIVÁIS-GARCÍA1, María de 
Lourdes MAYA-TREVIÑO1 Jorge Luis GUZMÁN-
MAR1, Gemma TURNES-PALOMINO2 Aracely 
HERNÁNDEZ-RAMÍREZ1, Laura HINOJOSA-REYES1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, 
C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
2University of the Balearic Islands, Department of Chemistry, 
Crtra. Valldemossa, km 7.5, E-07122 Palma de Mallorca, Spain.

 ■ sF.9-P032 electROlytIcal cOPPeR POWdeR 
FaBRIcatIOn as an enVIROMent-FRIendly 
suPPleMent tO the gOld ReFInIng PROcess
Meltem Bolluk1, İsmail Duman1

1Istanbul Technical University, Department of Metallurgical and 
Material Engineering, Ayazaga Campus, 34469 Maslak, Istanbul, 
Turkey.Corresponding Author. Tel: +90 2122856893; E-mail: 
bolluk@itu.edu.tr

 ■ sF.9-P033 sOl-gel synthesIs OF tB-
dOPed hydROXyaPatIte WIth hIgh 
PeRFORMance as PhOtOcatalyst FOR 
2, 4 dIchlOROPhenOXyacetIc acId 
MIneRalIZatIOn
Jiménez-Flores1, M. Suárez-Quezada1, J.B. Rojas-
Trigos1, V. Suárez1, J. Hernandez-Wong1, A. 
Mantilla1

1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria. 
Legaria No. 694, C.P. 11500 Ciudad de México, México.

 ■  sF.9-P034 eValuatIOn OF ceRaMIc Pastes 
WIth RIce husK as suBstItute FOR 
FeldsPaR FOR the ManuFactuRe OF glaZed 
ceRaMIc tIles

Jorge Sánchez-Molina1, Alejandra Sarabia-Guarín2

1Director of Research Center for Ceramic Materials-CIMAC, 
Ceramic Technology Research Group- GITEC, Basic Sciences 
Faculty, Francisco de Paula Santander University, Cúcuta, Norte 
de Santander, Colombia. 2Ceramic Technology Research Group- 
GITEC, Basic Sciences Faculty, Francisco de Paula Santander 
University, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia.

 ■ sF.9-P035 PRePaRatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF actIVated caRBOn 
OBtaIned FROM ORange Peel aFteR PectIn 
eXtRactIOn
A.k. Tovar Arce1, I. Robles Gutiérrez1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica 

 ■ sF.9-P036 eValuatIOn OF OPtIcal and 
MechanIcal PROPeRtIes OF a PlastIc 
cOVeR OBtaIned By the sOl-gel MethOd
L I. Rodriguez-Mendez1, G. De la Torre-Gea 2, 
J.F.Pérez-Robles1, I. C. Ortiz-Vázquez1

1Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad 
Querétaro, Libramiento Norponiente #2000, Fracc. Real de 
Juriquilla, Querétaro, México CP. 76230, 2Division de Estudios 
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de Posgrado de la Universidad de la Sierra Sur, Calle Guillermo 
Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad Col. Ciudad 
Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México C.P. 
70800.

 ■ sF.9-P037 PRePaRatIOn OF sIO2 sOl-gel 
FIlMs added WIth ntcs and FeO2 PaRtIcles, 
as a gReenhOuse cOVeR that allOWs 
IMPROVeMent OF the MIcROclIMate, 
aBsORPtIOn OF cO2 and Its eValuatIOn By 
c.F.d. and BayesIan netWORKs.
C. Ortiz-Vázquez1, L. I. Rodríguez-Méndez1, G. De 
la torre-Gea2, J. F. Pérez-Robles1, E. Rico-García3

1Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Libramiento Norponiente #2000, Fracc. 
Real de Juriquilla, Querétaro, México CP. 76230, 2Division 
de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Sierra Sur, 
Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad Col. 
Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México 
C.P. 70800, 3Cuerpo de Biosistemas/ Universidad Autónoma de 
Querétaro. Amazcala del Márquez s/n Querétaro,Mexico.

 ■ sF.9-P038 synthesys OF caRBOn-Based 
MateRIals WIth nanOMetRIc PROPeRtIes 
aPPlIed tO teXtIle dye adsOPtIOn 
k. S. Silva1, E. M.P. L. Freire2, D. C. S. Sales3, E. H. 
L. Falcão1, M. N. Carvalho2 
1Department of fundamental chemistry, University Federal of 
Pernambuco (UFPE), 1235 Prof. Moraes Rego Avenue, Postal 
Code 50670-901, Recife-PE, Brazil. 2Department of Chemical 
Engineering, University Federal of Pernambuco (UFPE), 1235 
Prof. Moraes Rego Avenue, Postal Code 50670-901, Recife-
PE, Brazil. 3Polytechnic School of Pernambuco, University of 
Pernambuco (UPE), 455 Benfica Street, Postal Code 50720-001, 
Recife-PE, Brazil.

 ■  sF.9-P039 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF tiO2/BiFeO3 
cOMPOunds OBtaIned By PechInI-sOl gel 
MethOd

A. Madrigal-Magaña1, D.S. Garcia-Zaleta2, R.R. 
Collado-Torres2, J.M. Vazquez-Rodriguez2, S.B. 
Brachetti-Sibaja3, A.M. Torres-Huerta4, M.A. 
Dominguez-Crespo.4

1Posgrado de Ciencias en Ingeniería, División Académica de 
Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Cunduacán, Tabasco, México. 2División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Jalpa de Méndez, Tabasco, México. 
3Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de 

Ciudad de Madero, Departamento de Ingeniería Química 
y Bioquímica, T, Madero, Tamaulipas, México. 4Centro de 
Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
del Instituto Politécnico Nacional Unidad Altamira, Altamira, 
Tamaulipas, México.

 ■ sF.9-P040 PhOtOcatalytIc glass-ceRaMIcs: 
eVIdences OF the PhOtOcatalytIc 
actIVIty OF Ba3ti4ta4O21 glass-ceRaMIc FOR 
Methylene Blue degRadatIOn.
J. R. Zacarías-Rodea,1, A. I. Sánchez-Vázquez1, 
N. A. García-Gómez2, J.J. Ruiz-Valdés1, 3, E. I. 
Cedillo-González1.
1 Facultad de Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales III, 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Guerrero y Progreso 
s/n. Monterrey, N. L., México. 2 Facultad de Ciencias Químicas, 
Laboratorio de Almacenamiento y Conversón de Energía, 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Guerrero y Progreso 
s/n. Monterrey, N. L., México. 3 Facultad de Ciencias Químicas, 
Laboratorio de Investigación y Pruebas Cerámicas-Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Autopista Mty-Guerrero y Progreso 
s/n. Monterrey, N. L., México.

 ■ sF.9-P041 tOWaRds a sustaInaBle WORld: 
PhOtOcatalysIs as an attRactIVe 
alteRnatIVe FOR the ReMOVal OF PlastIc 
POllutants FROM the enVIROnMent.
J. R. Zacarías-Rodea,1, A. I. Sánchez-Vázquez1, 
N. A. García-Gómez2, J.J. Ruiz-Valdés1, 3, E. I. 
Cedillo-González1.
1Facultad de Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales III, 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Guerrero y Progreso 
s/n. Monterrey, N. L., México. 2Facultad de Ciencias Químicas, 
Laboratorio de Almacenamiento y Conversón de Energía, 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Guerrero y Progreso 
s/n. Monterrey, N. L., México. 3 Facultad de Ciencias Químicas, 
Laboratorio de Investigación y Pruebas Cerámicas-Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Autopista Mty-Guerrero y Progreso 
s/n. Monterrey, N. L., México.

 ■ sF.9-P042 study OF the PhOtOcatalytIc 
degRadatIOn OF 2,4-d usIng 
nanOstRuctuRed catalysts
A. Mejia-Estrella1, C. A. Guzman1, A. Perez-Larios2 
B. Sulbarán-Rangel1, V.H. Romero-Arellano1

1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Tonalá, 
Departamento de Ciencias Básicas, Aplicadas e Ingenierías, 
Tonalá, Jalisco 45425, México. 2Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de los Altos, Departamento de Ingenierías, 
Tepatitlán, Jalisco. 47600, México
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 ■ sF.9-P043 PhOtOdegRadatIOn OF ORganIc 
POllutants usIng PeROVsKItes Mn-dOPed 
laFe and lani.
G. Jácome- Acatitla1, M. Álvarez-Lemus1, R. 
López-González1, M. Uribe-López1, A. Madrigal-
Magaña1, D. S. García-Zaleta2

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica 
de Ingeniería y Arquitectura. Carretera Cunduacán-Jalpa KM 1, 
Col. La Esmeralda, Cunduacán Tabasco, México. CP. 86690. 2. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Carretera estatal libre 
Villahermosa-Comalcalco KM 27+000, s/n. Ranchería Ribera 
Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco, México. CP. 86205.

 ■ sF.9-P044 sOl-gel synthesIs OF ZnO 
MOdIFIed WIth BOROn and Its aPPlIcatIOn 
In degRadatIOn OF cyanIde By 
heteROgeneOus PhOtOcatalysIs.
R. E. Núñez-Salas1, M. L. Maya-Treviño1, A. 
Hernández-Ramírez1, L. Hinojosa-Reyes1, J. L. 
Guzmán-Mar1, M. Villanueva-Rodríguez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, C.P. 
66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

 ■ sF.9-P045 VItRIFIcatIOn OF hOsPItal Waste 
ashes and cRystallIZatIOn KInetIcs FOR 
the PROductIOn OF stRuctuRal glass-
ceRaMIcs MateRIals
karina Treviño-Rodríguez1, Jacobo Ruiz-Valdés1, 
Astrid Iriana Sánchez-Vázquez1, Jorge Ibarra-
Rodríguez1, Erika Cedillo-González1, Cristina 
Siligardi2, Consuelo Mugoni2, Paola Miselli2 and 
Anabel Álvarez-Méndez1.
1Laboratorio de Materiales III, Facultad de Ciencias Químicas, 
División de Estudios de Posgrado, U.A.N.L., 2 Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF), Università di Modena e Reggio 
Emilia

 ■ sF.9-P046 hydROgen PROductIOn usIng 
nanOMateRIals tiO2-al2O3 as MIXed OXIde 
FROM VInasse lIXIVIate the teQuIla 
IndustRy.
Abril Hernandez-Herrera1, Alejandro Pérez-Larios1 

1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos, 
Departamento de Ingeniería, Laboratorio de Investigación en 
Nanocatálisis, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 47600.

 ■ sF.9-P047 cOMPaRIsOn OF cO2 adsORPtIOn 
caPacIty On natuRal nanOPOROus 
ZeOlItes at lOW cOVeRage leVels
k. Quiroz1, M. Á. Hernández2, C. Felipe3

1Interdisciplinary Professional Unit of Biotechnology of the 
National Polytechnic Institute, Mexico City., 07340, Mexico, 
2Zeolites Research Department, Autonomous University of 
Puebla, Puebla City., 72570, Mexico, 3Interdisciplinary Center 
for Research and Studies on Environment and Development of 
the National Polytechnic Institute, Mexico City., 07340, Mexico.

 ■ sF.9-P048 PhOtOcatalytIc hydROgen 
PROductIOn undeR VIsIBle lIght By cds 
nanOFIBeRs MOdIFIed By gRaPhene OXIde 
and nIcKel nanOPaRtIcles
Oscar Quiroz-Cardoso1, Socorro Oros-Ruiz1 and 
Ricardo Gómez-Romero1

1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa,San Rafael 
Atlixco Av 186,Mexico City, 09340 (Mexico) coco.oros@yahoo.
com

 ■ sF.9-P049 a cOMPaRatIVe study OF 
PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF ROdaMIna 
B WIth ultRasOund and MagnetIc stIRRIng 
undeR sIMulated sunlIght By MIXeds 
OXIde
M.E. Zarazua1, A. Sebastian Galindo-Luna1, 
V.J.Gallegos-Sánchez2 L. M. Torres-Martínez1,
1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ingeniería Civil, Departamento de Ecomateriales y Energía, Av. 
Universidad S/N, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, C.P. 66455 México. 2 Universidad Tecnológica 
Mariano Escobedo, Libramiento Noreste Km 33.05, General 
Escobedo N.L., C.P.66050, México.

 ■ sF.9-P050 synthesIs, chaRacteRIZatIOn 
and eValuatIOn OF ca(Oh)2 MOdIFIed WIth 
ti In the PhOtOcatalytIc degRadatIOn OF 
IndIgO caRMIne dye
Eloina Cadena Torres1, Manuel Sánchez-
Cantú1, Ma. de Lourdes Ruiz Peralta1, Francisco 
Tzompantzi2
1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de 
Ingeniería Química, Avenida San Claudio y 18 Sur, C.P. 72570 
Puebla, Puebla, México; 2UAM-Iztapalapa, Departamento de 
Química, Av. San Rafael Atlixco # 186, C.P. 09340, México, DF, 
México.
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 ■  sF.9-P051 OZOnatIOn OF the eMÚ OIl FOR 
the theRaPeutIc PuRPOses and Its antI-
InFlaMMatORy eValuatIOn In VIVO

Daniel M. Márquez-López1, Sergio O. Flores-Valle1, 
Tatiana Poznyak2, Tomas A. Fregoso-Aguilar3, 
Ricardo E. Peralta-Robledo1

1Laboratorio de Catálisis y Materiales, ESIQIE, Instituto 
Politécnico Nacional, Zacatenco, México, D. F., 07738, México. 
2Laboratorio de Ing. Q. Ambiental de SEPI, ESIQIE, Instituto 
Politécnico Nacional, Zacatenco, México, D. F., 07738, México. 
3ENCB, Instituto Politécnico Nacional, Zacatenco, México, D. F., 
07738.

 ■ sF.9-P052 a cOMPaRatIVe study OF 
synthesIs OF tiO2 nanOPaRtIcles OVeR 
MultIWalled caRBOn nanOtuBes FOR dye 
degRadatIOn
G. Rosado1, N. Alonso-Vante2, Y. Verde-Gómez1, A. 
M. Valenzuela-Muñiz1 
1Instituto Tecnológico de Cancún, Av. Kabah Km. 3, 77500, 
Cancún, Quintana Roo, México., 2Université de Poitiers, UMR-
CNRS6503, 40 Av. du Recteur Pineau, 86022, Poitiers Cedex, 
France., Catedrático CONACYT

 ■ sF.9-P053 test OF adsORPtIOn PROPeRtIes 
OF POlyuRethane-POlysacchaRIdes 
cOMPOsItes FOR ReMOVal OF PB(II) catIOns 
FROM WasteWateRs.
L.F. Jiménez1, G.A. Molina2, A.R Hernández-
Martinez2, M. Estévez2.
1Licenciatura en Tecnología, Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Campus Juriquilla, Boulevard Juriquilla 3001, Juriquilla, 
Querétaro, 76000, México. 2Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Campus Juriquilla, Boulevard Juriquilla 3001, Juriquilla, 
Querétaro, 76000, México

 ■ sF.9-P054 synthesIs, chaRacteRIZatIOn 
and BIOlOgIcal PROPeRtIes OF IROn sulFIde 
nanOPaRtIcles
Liliana Argueta-Figueroa1, René García-
Contreras1, Nayeli Torres-Gómez2, Omar 
Martínez-Alvarez3, Laura Susana Acosta-
Torres1, Javier de la Fuente-Hernández1, Ma. 
Concepción Arenas-Arrocena1

1Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria, Área de 
Nanoestructuras y Biomateriales, Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad León, Universidad Nacional Autónoma 

de México, Blvd UNAM 2011, Predio el Saucillo y el Potrero, 
Comunidad de los Tepetates, 37684, León, Guanajuato, México. 
email: l_argueta_figueroa@hotmail.com Tel. +52 01 477 194 
0800 ext. 43418. 2Laboratorio de nanomateriales. Centro 
Conjunto de Investigación en Química Sustentable (CCIQS), 
UEAMex-UNAM. Km 14.5, Carr. Toluca-Atlacomulco, 50200, 
Toluca, Estado de México, México. email: nash.togoz@gmail.
com Tel. +52 017224068112. 3Departamento de Ingeniería 
en Energía, Universidad Politécnica de Guanajuato, 38483, 
Guanajuato, México. email: omartinez@upgto.edu.mx

 ■  sF.9-P055 heteROgeneOus FentOn 
OXIdatIOn OF BenZylIc alcOhOls PROMOted 
By IROn OXIdes -hallOysIte nanOtuBes 
nanOcOMPOsIte

I. Palacios-Ramírez1, J.L. Arias1, G.I. Vargas-
Rodríguez1, J.Á. Chávez-Carvayar2, A. Gómez-
Cortés 3, L. B. Hernández Portilla4 & Y. M. 
Vargas-Rodríguez1,

1Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Av. 1o 
de Mayo S/N, Santa María las Torres, Campo Uno, 54740 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 2Instituto de 
Investigación en Materiales, UNAM. Circuito Exterior S/N, 
Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, 
04510 Ciudad de México, CDMX, 3Instituto de Física, UNAM. 
Circuito de la Investigación Científica Ciudad Universitaria CP 
04510 Ciudad de México, México. 4Av. De Los Barrios 1, Los 
Reyes Iztacala, Hab. Los Reyes Iztacala Barrio de los Árboles/
Barrio de los Héroes, 54090 Tlalnepantla, Estado de México, 
México.

 ■ sF.9-P056 synthesIs OF na-P ZeOlItes and 
study OF Its aMMOnIuM IOn eXchangeR and 
FIXatOR actIVIty
k. Michelle Cedeño Villarreal1, Jose H. Quintana 
Mendoza1, Álvaro A. Amaya Vesga1, Andrea P. 
Aparicio Sanchez and J. A. Henao1

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), 
Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
Industrial de Santander, A.A. 678, Carrera 27, Calle 9 Ciudadela 
Universitaria. Bucaramanga, Colombia

 ■ sF.9-P057 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ZeOlIte FauJasIte FROM RIce husK. 
eXPlORatORy study as a catalyst In the 
PROcuReMent OF BIOdIesel
J. Sebastian G. Ceballos1, Jose H. Quintana 
Mendoza1, Nidia Z. Diaz Vargas1 and J. A. Henao1

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), 
Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
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Industrial de Santander, A.A. 678, Carrera 27, Calle 9 Ciudadela 
Universitaria. Bucaramanga, Colombia

 ■ sF.9-P058 deteRMInatIOn In VItRO OF 
the antIFungal eFFect OF ag and cu 
nanOPaRtIcles On PhytOPathOgens 
IsOlated FROM the cOcOa cultIVatIOn OF 
MaJOR PROductIOn aReas In MeXIcO
N.C. Aguilar-Sánchez1, D.S. Garcia-Zaleta1, M.G. 
Hernández-Cruz1, A. Mayo-Mosqueda1, A. 
Martínez-Morales1, J.A. Galaviz-Pérez1.
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Jalpa de Méndez, 
Tabasco, México. Carretera Estatal Libre Villahermosa-
Comalcalco, Km. 27+000 s/n Ranchería Ribera Alta, C.P. 86205, 
Jalpa de Méndez, Tabasco, México.

 ■ sF.9-P059 PROductIOn actIVated caRBOn 
FROM ORganIc Waste lIgnOcellulOsIc
JA Sosa-Olivier1, LG Martínez-Domínguez1, AG De 
La Cruz-Pérez1, JR Laines-Canepa1, JA Azamar-
Barrios2, I Ávila-Lázaro1& R Solís-Silván1

1División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 0.5 Km carretera Villahermosa-
Cárdenas, Villahermosa CP. 86150, Tabasco, México. 2Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, unidad Mérida. 
Carretera Antigua a Progreso Km. 6, Ap. Post. 73 “Cordemex”, 
97310 Mérida, Yucatán.

 ■ sF.9-P060 cOagualatIOn OF WateR thROugh 
aluMInuM sulPhate OBtaIned FROM 
aluMIna eXhausted
R Solís-Silván1, RG Bautista-Margulis1, JR Laines-
Canepa1, I Ávila-Lázaro1, JA Sosa-Olivier1 & E De 
la Cruz-Luna1

1División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 0.5 Km carretera Villahermosa-
Cárdenas, Villahermosa CP. 86150, Tabasco, México.

 ■ sF.9-P061 elaBORatIOn OF electROsPInnIng 
deVIce FOR the MIcROFIBeRs synthesIs In 
the PReseRVatIOn OF ancIent BOOKs
Ugalde Guerrero, Guadalupe1; Orozco Blardoni, 
Abraham1; García Hernández, Alitzel Belem1; 
Hurtado Peimpert, José Manuel1, Martínez Pérez, 
Beatriz1,2.
1Universidad Politécnica del Valle de México. División de 
Ingeniería en Nanotecnología. Avenida Mexiquense s/n, 
esq. Universidad Politécnica, Col. Villa Esmeralda, C.P. 
54910, Tultitlán, Estado de México. 2 Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Laboratorio de Sistemas Farmacéuticos de Liberación 
Modificada. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Km 2.5 Carretera 
Cuautitlán–Teoloyucan, San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México CP.54714, México.

 ■ sF.9-P062 BIOsynthesIs, cORROsIOn and 
tOXIc actIVIty OF sIlVeR nanOPaRtIcles 
eXPOsed tO the enVIROnMent 
Idania De Alba Montero1, Diana P. Portales 
Perez2, Fidel Martínez Gutiérrez2, Martha E. 
Compean Jasso1, Alejandro Quintero González2, 
Facundo Ruiz1 
1Facultad de Ciencias, Universidad Autonoma de San Luis Potosí, 
Alvaro Obregon #64, Col. Centro, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 
78000, Mexico. 2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Autonoma de San Luis Potosí, Alvaro Obregon #64, Col. Centro, 
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78000, Mexico.

 ■ sF.9-P063 sIlIcOn nanOWIRes/cOPPeR 
nanOPaRtIcles nanOstRuctuRed 
heteROJunctIOn FOR Methyl ORange 
degRadatIOn By heteROgeneOus 
PhOtOcatalysIs
 María Reina García Robles1, José de Jesús Pérez 
Bueno1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica S.C., Parque Tecnológico Querétaro s/n, 
Sanfandila, Pedro Escobedo, Querétaro, 76703, MÉXICO.

 ■ sF.9-P064 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF ce-tiO2 and la-tiO2 nanOPOWdeRs 
OBtaIned By the sol-gel MethOd.
M.U Sánchez-Magaña1, D.S. Garcia-Zaleta2, J.M. 
Vazquez-Rodriguez2

, S.B. Brachetti-Sibaja3, A.M. 
Torres-Huerta4, M.A. Dominguez-Crespo4, V. 
Varela-Guerrero5

1Estudiante en Ing. en Nanotecnología, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de 
Jalpa de Méndez, Carr. Estatal Libre VHS-COM. Km. 27+000 s/n 
Ranch. Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco, 86205, México. 
2Grupo CIMANC, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Carr. 
Estatal Libre VHS-COM. Km. 27+000 s/n Ranch. Ribera Alta, 
Jalpa de Méndez, Tabasco, 86205, México. 3TecNM, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero, Depto. de Ing. Química y 
Bioquímica, Av. 1° de Mayo s/n Col. Los mangos, Ciudad 
Madero, Tamps, 89440, México 4Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA-IPN, Unidad 
Altamira, Km. 14.5 Carr. Tampico-Pto. Industrial Altamira, 
Altamira, Tams., 89600. 5Facultad de Ingeniería Química y 
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Petróleo, Universidad Autónoma del Estado de México, Estado 
de México, México. Av. Instituto Literario No. 100 Oriente Col. 
Centro Municipio: Toluca 50000 Toluca, Méx.

 ■ sF.9-P065 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF Bi1-xBaxFeO3 (x = 0.05, 0.075 and 
0.10) ceRaMIcs as neW VIsIBle-lIght 
PhOtOcatalyst
M.G. Hernández-Jiménez1, D.S. Garcia-Zaleta2, J. 
Castro-Baeza2, R.R. Collado-Torres2, A.M. Torres-
Huerta3, M.A. Dominguez-Crespo3.
1Estudiante en Ing. en Nanotecnología, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria 
de Jalpa de Méndez, Carr. Estatal Libre VHS-COM. Km. 27+000 
s/n Ranch. Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco, 86205, 
México. 2Grupo CIMANC, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de 
Méndez, Carr. Estatal Libre VHS-COM. Km. 27+000 s/n Ranch. 
Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco, 86205, México. 3Centro 
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 
CICATA-IPN, Unidad Altamira, Km. 14.5 Carr. Tampico-Pto. 
Industrial Altamira, Altamira, Tams., 89600.

 ■ sF.9-P066 synthesIs and chaRacteRIZatIOn 
OF Fe-tiO2 nanOPOWdeRs OBtaIned By the 
sOl-gel MethOd
A.A. Rincón-López1, D.S. Garcia-Zaleta2, R.R. 
Collado-Torres2, J.M. Vazquez-Rodriguez2

, S.B. 
Brachetti-Sibaja3, R. López-González4

1Estudiante en Ing. en Nanotecnología, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria 
de Jalpa de Méndez, Carr. Estatal Libre VHS-COM. Km. 27+000 
s/n Ranch. Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco, 86205, 
México, 2Grupo CIMANC, Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Jalpa 
de Méndez, Carr. Estatal Libre VHS-COM. Km. 27+000 s/n 
Ranch. Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco, 86205, México, 
3TecNM, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Depto. de 
Ing. Química y Bioquímica, Av. 1° de Mayo s/n Col. Los man-
gos, Ciudad Madero, Tamps, 89440, México, 4CICTAT-UJAT, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
de Ingeniería y Arquitectura, Carr. Cunduacán-Jalapa Km. 1 Col. 
La Esmeralda, Cunduacán, Tabasco, 86690, México

 ■ sF.9-P067 synthesIs OF cO-dOPed tiO2 
usIng MateRIal PhOtOcatalyst tO dye 
degRadatIOn
J.M. Peralta-Hernández1, Carlos. J. Escudero2, 
María J. Rivero2, Inmaculada Ortiz2, U. Morales1

1Departamento de Química, División de Ciencias Naturales 
y Exactas, Campus Guanajuato. Universidad de Guanajuato, 

Guanajuato, Gto. 36050, México. 2Department of Chemical and 
Biomolecular Engineering, ETSIIT, University of Cantabria, Avda. 
de los Castros, s/n, 39005 Santander, Spain.

 ■ sF.9-P068 BIOsORPtIOn OF Methylene Blue 
PResent In aQueOus sOlutIOn usIng the 
MOdIFIed asPaRagus OFFIcInalIs Waste
Brenda Celaya-García1, Guillermo Andrade-
Espinosa1, Carmen Cecilia García-Castillo1, kathia 
Amital Lemus-Sagrero1 and Carolina Magnolia 
Toro-Castillo1

1Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, km 6.5 Carretera 
Morelia-Salamanca, C.P. 58100, Morelia, Michoacán, México.

 ■ sF.9-P069 aPPlIcatIOn In the elIMInatIOn 
OF heaVy Metals OF thRee actIVated 
caRBOns synthesIZed FROM BlacK saPOte 
seeds and theIR chaRacteRIZatIOn
Alejandra Alicia Peláez Cid1, Vincent Romero 
Hernández2, Ana María Herrera González3, Oscar 
Ginés Carrera1

1Facultad de Ingeniería, BUAP, Edificio ING1, Ciudad 
Universitaria, Col. San Manuel, CP 72570, Puebla, Pue., México, 
2Maestría en Ciencias de los Materiales, UAEH, Ciudad del 
Conocimiento, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, 
México, 3Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAEH, 
Ciudad del Conocimiento, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, México.

 ■ sF.9-P070 BacteRIcIdal actIOn OF sIlVeR 
(ag) nanOPaRtIcles dIsPeRsed In a MatRIX 
OF sIlIca (siO2), synthesIZed thROugh the 
sOl gel MethOd
U. Arellano1, M. Asomoza2, S. Solis2, J.A. Wang1, 
L.F. Chen1, F. Tzompantzi2.
1Departamento de Química, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186, 
Iztapalapa, Mexico City, Mexico. 2ESIQIE, Instituto Politécnico 
Nacional, Col. Zacatenco, Av. Instituto Politécnico Nacional s/n.

 ■ sF.9-P071 PhytO-PROsPectIng FOR heaVy 
Metals ReMOtIOn FROM the leRMa RIVeR 
BanK sOIl, la PIedad ZOne
Ana V. Coria-Téllez1, M. Olimpia Alonso Pérez1

1Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio., El 
Colegio de Michoacán. Cerro de Nahuatzen 85, Fracc. Jardines 
del Cerro Grande. La Piedad, Michoacán, CP 59375. anac@col-
mich.edu.mx
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 ■ sF.9-P072 Fungal PaRtIculate BIOMass 
as InnOVatIVe BIOMateRIals FOR heaVy 
Metals BIOReMedIatIOn
J.A.Takahashi1, F.H. Lyra and L.B. dos Santos1

1Chemistry Department, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Av. Antonio Carlos, 6627. CEP 31270-901, Belo Horizonte, MG, 
Brazil

 ■ sF.9-P073 ReMOVal OF BInaRy MIXtuRes 
OF dyes and heaVy Metals In cOntInuOus 
systeM On MOdIFIed caRBOn
Rigoberto Tovar-Gómez1, Edgar Azael Gutiérrez-
Rodríguez1, Ma. Teresa Gómez-García1, Martha 
Patricia Macías-Rodríguez1.
1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes

 ■ sF.9-P074 hIghly actIVe BulK IROn-Based 
catalyst In the ReVeRse WateR gas shIFt 
ReactIOn
José Luis Benítez Aguilar1, Nancy Navarro 
Ordoñez2, Gloria Alicia del Ángel Montes2

1Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 
Norte 152 San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, 
Cd. México C.P. 07730. jbenitez@imp.mx. 2Departamento 
de Química, Área de Catálisis, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 189, Cd. 
México C.P. 09340.

 ■ sF.9-P075 catalytIc cOnVeRsIOn OF caRBOn 
dIOXIde In caRBOn MOnOXIde VÍa ReVeRse 
WateR gas shIFt ReactIOn (RWgs) OVeR 
suPPORted IROn-Based catalysts
Nancy Navarro Ordoñez1, José Luis Benítez 
Aguilar2, Gloria Alicia del Ángel Montes1.
1Departamento de Química, Área de Catálisis, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 
189, Cd. México C.P. 09340. nancyq29@live.com.mx,2Instituto 
Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152 
San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, Cd. México C.P. 
07730.

 ■ sF.9-P076 POlyacRylaMIde hydROgels 
synhtesIZed In W/O/W eMulsIOn 
POlyMeRIZatIOn
Jessica Vásquez Pérez1, karla Chimal Cabrera1, 
Shirley Carro Sánchez1

1Universidad Autónoma de Tlaxcala

 ■ sF.9-P077 OBtaInIng OF cellulOse PulP 
FROM agaVe salMIana, agaVe lechuguIlla 
y agaVe teQuIlana: OPtIMIZatIOn and 
chaRacteRIZatIOn
Edith Jiménez-Muñoz1, Francisco Prieto-García1, 
Judith Prieto-Méndez2, Otilio A. Acevedo-
Sandoval2 & Rodrigo Rodríguez-Laguna2, Roberto 
Antonio Canales-Flores1

1Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México. 2Instituto 
de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, Pachuca, México.

 ■ sF.9-P078 PyROlysIs OPtIMIZatIOn OF 
agRIcultuRal Waste usIng taguchI 
ORthOgOnal aRRay desIgn
R. A. Canales-Flores1, F. Prieto-García1, E. M. 
Otazo-Sánchez1, A. M. BolarínMiró 1, O. A. 
Acevedo-Sandoval1, E. Jiménez-Muñoz1.
1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carr. Pachuca-
Tulancingo Km 4.5, 42076, Mineral de la Reforma, Hidalgo, 
México.

 ■ sF.9-P079 synthesIs OF unsatuRated 
POlyesteR ResIn FROM Waste cellulOse 
and Pet
R.J. Lozano- Escárcega1, M.G. Sánchez-Anguiano1, 
Thelma Serrano1, Idalia Gómez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias 
Químicas, Av. Universidad S/N Cd. Universitaria, San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66455

 ■ sF.9-P080 tOluene OXIdatIOn OVeR 
synthetIc ZeOlItes FROM cOlOMBIan 
IndustRIal Wastes
Juan Camilo Arroyave1, Johana Arboleda 
Echavarría1, Dora Angela Hoyos1, Adriana 
Echavarría Isaza1

1Grupo Catalizadores y Adsorbentes, Universidad de 
Antioquia, Chemistry Institute, A. A. 1226, Medellín, Colombia. 
Corresponding autor. E-mail: j.arroyavemanco@gmail.com

 ■ sF.9-P081 chaRacteRIZatIOn OF 
dIatOMaceOus eaRths FROM the 
MunIcIPalIty OF chIVatÁ In BOyacÁ 
(cOlOMBIa)
Jessica Paola Leal Quintero1, Enrique Vera 
López1,Gabriel Peña Rodriguez1

1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-INCITEMA. 
Colombia
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ROOM: PalenQue JW hOtel 
thuRsday, august 24

 ■ 08:30 - 09:00 sF.9-O021 Invited Talk BIOI 
MIcROsPheRes FOR enVIROnMental 
decOntaMInatIOn
Adriana C. Mera1 , Azael Martinez de la Cruz2

1Multidisciplinary Research Institute in Science and Technology, 
Universidad de La Serena, Benavente 980, La Serena, Chile. 
Laboratorio Central de Análisis Instrumental. Departamento 
de Química, Facultad de Ciencias. Universidad de La Serena, 
La Serena, Chile. 2CIIDIT, Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León, Ciudad 
Universitaria, C.P. 66451 San Nicolás de los Garza, N.L., México.

 ■ 09:00 - 09:30 sF.9-O022 Invited Talk tOWaRds 
lOW-cOst actIVated caRBOns WIth 
InORganIc and ORganIc nanOPaRtIcles as 
PROMIsIng adsORBents
Cruz1, M. Gomez2, and J. Solis2

1Facultad de Ciencias Agrarias, Laboratorio de Análisis 
Ambiental, Universidad Nacional de Tumbes, Av. Universitaria 
s/n, Campus Universitario, Pampa Grande, Tumbes, Perú 
2Facultad de Ciencias, Laboratorio de Materiales Funcionales, 
Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Tupac Amaru 210, Lima 
25, Perú

 ■ 09:30 - 10:00 sF.9-O023 Invited Talk 
MesOPOROus MateRIals FOR 
enVIROnMental aPPlIcatIOns
Galo J. A.1 A. Soler-Illia1

1Instituto de Nanosistemas, Universidad Nacional de General 
San Martín Av. 25 de Mayo 1021, 1650, San Martín, Buenos 
Aires, Argentina

 ■ 10:00 - 10:15 sF.9-O024 stIMulatIOn By 
electRIc FIelds OF the geRMInatIOn and 
gROWth OF dIFFeRent sPecIes OF Plants 
usIng IrO2-ta2O5 | ti electROdes
G. Acosta1, R. A. Herrada1, J. Manríquez1 and E. 
Bustos1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S. C.

 ■ 10:15 - 10:30 sF.9-O025 POlyMeRs FROM 
cOcOnut and castOR OIl: ‘gReen’ 
alteRnatIVes FOR InsulatORs In 
electROnIc aPPlIcatIOns
F. Wiesbrock1, M. Fimberger1, I.-A. Tsekmes2, R. 
kochetov2, J.J. Smit2

1Polymer Competence Center Leoben, Roseggerstrasse 12, 
8700 Leoben, Austria. 2Department of Electrical Sustainable 
Energy, Delft University of Technology, Mekelweg 4, 2628 CD 
Delft, The Netherlands.

 ■ 10:30 - 10:45 sF.9-O026 deVelOPMent OF an 
adsORBIng systeM Made OF sBa-15 and 
IROn (III) OXIde nanOPaRtIcles tO ReMOVe 
aRsenIc FROM WateR
Myrna Cerón-Rodríguez1, Rodrigo 
Rafael Velázquez-Castillo2, Rufino Nava-
Mendoza2,Georgina Navarro-Castro3, Ma. 
Guadalupe Olvera-Torres3, María Vanessa 
Paz-González3 
1División de Investigación y Posgrado, Facultad de Química, 
Universidad Autónoma de Querétaro., 2División de Investigación 
y Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de 
Querétaro. Cerro de las campanas S/N, Las Campanas, C.P. 
76010 Santiago de Querétaro, Qro., 3Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Parque tecnológico 
Querétaro s/n, Sanfandila, 76703 Pedro Escobedo, QRO.

 ■ 10:45 - 11:00 sF.9-O027 ReMOVal OF 
2,4-dInItROanIsOle and nItROguanIdIne By 
MeMBRane FIltRatIOn
Natalia Casis1, Marisa Spontón1,Diana 
Estenoz1María Marta Fidalgo2

1INTEC (Universidad Nacional del Litoral-CONICET) Argentina, 
2University of Missouri, Columbia, USA

 l 11:00 – 11:30 COFFEE BREAk
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ■ 12:30 - 12:45 sF.9-O028 IncReasIng 
theRMOdynaMIc POtentIal FOR aRsenIc 
adsORPtIOn By dOPIng Metal (hydR)OXIde 
nanO-enaBled hyBRId MedIa WIth MORe 
electROnegatIVe tRansItIOn Metal

Jasmina Markovski1, Tomas Custudio1, kiril 
Hristovski1
1The Polytechnic School, Ira A. Fulton Schools of Engineering, 
Arizona State University, Mesa, Arizona, 85212, United States 
of America

 ■ 12:45 - 13:00 sF.9-O029 ReMOVal OF FluORIde 
IOn In the WateR enVIROnMents By usIng 
nOVel FunctIOnal MateRIal Based On 
calcIuM PhOsPhates
M. Tafu1, S. kyogaku1, S. Fujita1, S. Takamatsu1, T. 
Toshima1, M. Irie2
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1National Institute of Technology, Toyama College, Japan. 
2University of Miyazaki, Japan

 ■ 13:00 - 13:15 sF.9-O030 deVelOPMent OF 
gRaPhene OXIde Based MateRIals FOR the 
ReMOVal OF aRsenIc In WateR
Ana Gabriela Navarro-Tovar1, Ana Cecilia 
Reynosa-Martinez1, Eddie Lopez-Honorato1, 
Joaquín Barroso Flores2

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Saltillo. 2Universidad Nacional Autónoma de México. 
Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable. 

 ■ 13:15 - 13:30 sF.9-O031 ReMOVal OF 
aluMInuM, aRsenIc, chROMIuM, and BOROn 
By cOMPOsItes Based On MultIWalled 
caRBOn nanOtuBes and PROtOPORPhyRIn 
IX.
M.M. Tostado Plascencia1, M. Sanchez Tizapa1, 
M.A. Carreón Álvarez1, H. Huerta Ávila2, J.P. 
Morán Lázaro2, A. Guillén Bonilla2, F.E. Oliva 
Ibarra2, C. De la Mora Orozco3, I.J. González 
Acuña4, A. Zamudio Ojeda5

1Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, Centro 
Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara, 
2Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería, 
Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara, 
3Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias. Campo Experimental Centro Altos de Jalisco., 
4Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. Campo Experimental Santiago Ixcuintla, 5Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de 
Guadalajara.

 ■ 13:30 - 13:45 sF.9-O032 Fe3O4-cOORdInatIOn 
POlyMeRs cOMPOsItes FOR ORganIc dyes 
ReMOVal
A. Tirado-Guízar1, G. Pina-Luis1, G. Rodríguez-
Gattorno2, F. Paraguay-Delgado3, G. Oskam2

1Centro de Graduados e Investigación en Química, Instituto 
Tecnológico de Tijuana, A.P. 1166, Tijuana 22500, BC, México. 
2 Departamento de Física Aplicada, Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
CINVESTAV-IPN), Mérida, Yucatán 97310, México. 3Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, Chihuahua, Chih.

 ■ 13:45 - 14:00 sF.9-O033 ulVan-sIlIca 
aeROgels FOR sensIng and ReMedIatIOn 
aPPlIcatIOns, thROugh the IMMOBIlIZatIOn 
OF VIBRIO FIscheRI

D. M. García-Almedina1. B. Garlobo2. N. Rosario2. 
M.d.M. Tolentino2. Z. Flores-Cruz2. L. M. Díaz-
Vázquez1 Z. Flores-Cruz2. L. M. Díaz-Vázquez1 

1University of Puerto Rico Río Piedras Campus, 
Department of Chemistry, P.O. BOX 23346, San 
Juan, P.R. 00931-3346 2University of Puerto Rico 
Río Piedras Campus, Department of Biology, P.O. 
BOX 23346, San Juan, P.R. 00931-3346.

 ■ 14:00 - 14:15 sF.9-O034 asPaRagus 
OFFIcInalIs l as PRecuRsOR OF actIVated 
caRBOn: 2,4-dIchlOROPhenOl adsORPtIOn 
OPtIMIZatIOn By usIng the ResPOnse 
suRFace MethOdOlOgy
Guillermo Andrade-Espinosa1, José Diego 
Bárcenas-Torres1, Omar Augusto Sánchez-Ortiz1, 
María Selene Berber-Mendoza2, Marisol Gallegos-
García2 and Brenda Celaya-García1 

1Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, km 
6.5 Carretera Morelia-Salamanca, C.P. 58100, 
Morelia, Michoacán, México. 2Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel 
Nava #8, Nuevo Edificio P Zona Universitaria, C.P. 
78290, San Luis Potosí, S.L.P. México

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time
 ■ 16:00 - 16:15 sF.9-O035 chaRacteRIZatIOn 

OF FIBeR ceMent MateRIals FOR 
cOnstRuctIOn IndustRy In cOlOMBIa 
thROugh MIneRalOgIcal and PhysIcO 
cheMIcal technIQues
M. Espitia1, A. Muñoz1, H. Bustos1, A Benavides1, 
N. Rodríguez1, R. Peraza1, A. Nemocon1, G. 
Espitia1, J. Calderon1 

1Corporación Universitaria Minuto de Dios, 11001
 ` 16:15 - 16:45 sF.9-O036 Invited Talk uRBan 

POPulatIOn gROWth and sustaInaBle 
ceMentItIOus MateRIals
J Iván Escalante-Garcia1

1Cinvestav Unidad Saltillo, Ramos Arizpe, Coahuila, México. 
Ceramics Engineering; Sustainability of the Natural Resources 
and Energy

 ■ 16:45 - 17:00 sF.9-O037 a nOVel sOlId state 
lIghtIng geOPOlyMeR Panel usIng glass 
Waste
José-Carlos Rubio-Avalos1
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1Sección de Investigación e Innovación Tecnológica en 
Materiales de Construcción, Facultad de Ingeniería Civil,UMSNH, 
Morelia, México.

 ■  17:00 - 17:15 sF.9-O038 elaBORatIOn and 
chaRacteRIZatIOn OF ceRaMIc MeMBRanes 
Based On caOlIn and dIatOMaceOus lands 
FROM BOyacÁ, cOlOMBIa.

Luis Alejandro Fonseca Páez1, Enrique Vera 
López1, Gabriel Peña Rodríguez2, Lorena Martinez 
Maldonado3

1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
2Universidad Francisco de Paula Santander. 3Instituto Politécnico 
Nacional, CICATA Legaria

 ■ 17:15 - 17:30 sF.9-O039 MIcROWaVe assIsted 
synthesIs OF MOleculaR sIeVes FROM 
IndustRIal ByPROducts and Plenty 
MIneRals
Prócoro Gamero Melo1, S. Michelle Torres 
Pargas1. 
1Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN-Saltillo; 25900. 
Ramos Arizpe, Coahuila, México; pgamero@cinvestav.mx

 ■ 17:30 - 17:45 sF.9-O040 eFFect OF 
MORPhOlOgy and tORtuOsIty On 
cOnductIVIty and eFFectIVe theRMal 
ResIstIVIty In POROus ceRaMIcs
Jessica Paola Leal Quintero1. Enrique Vera López1. 
Gabriel Peña Rodriguez1

1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-INCITEMA. 
Colombia.

 ■ 17:45 - 18:00 sF.9-O041 slIdIng WeaR 
BehaVIOR OF a BIOcOMPOsIte MateRIal 
Based On POlyPROPylene ReInFORced WIth 
shORt natuRal FIBeRs
M.F. Sosa 1, Y.Y. Santana 1, M.H. Staia 1, J.I. 
Fajardo 2, L.M. López 2,E.J. Carrasquero3

1Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales, 
Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela; 
Caracas, Venezuela, 1041-A. 2Grupo de Investigación en 
Nuevos Materiales y Procesos de Transformación, GiMaT-CIDII, 
Universidad Politécnica Salesiana; Cuenca, Ecuador. 3Grupo de 
Investigación en Caracterización, Procesamiento y Protección 
de Materiales. Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Carrera de 
Ingeniería Industrial, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, 
Ecuador.

 ■  18:00 - 18:15 sF.9-O042 natuRal eXtRact OF 
alOe-VeRa leaVes as cORROsIOn InhIBItOR 
OF MIld steels In hydROclORIc acId

Herrera H.1, J. Guadalupe Miranda H.1, J. Morales 
H.2

1Universidad Autónoma del Estado de México, Ing. Industrial, 
Blvd. Universitario s/n, Predio San Javier Atizapán de Zaragoza, 
Edo. de México,54500, Mexico. 2Centro de Investigación Y 
Desarrollo Tecnólogico en Electroquímica, CIDETEQ, Parque 
Tecnólogico Querétaro s/n, Sanfandila, CP 76703, Querétaro, 
México.

 ■ 18:15 - 18:30 sF.9-O043 BIO-InsPIRed 
synthesIs and chaRacteRIZatIOn OF ceO2/
BI2WO6 PhOtOcatalyst and Its aPPlIcatIOn 
In degRadIng ORganIc POllutant
Dickon H. L. Ng1, Jia Li1,2, Jian Li2
1Department of Physics, The Chinese University of Hong 
Kong, Shatin, Hong Kong, 2School of Materials Science and 
Engineering, University of Jinan, Jinan, Shandong, China

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk
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Symposium G.1
active Matter and processes 
oUt of eqUiliBriUM
Miguel Fuentes-Cabrera / Center for Nanophase Materials Sciences,  
Oak Ridge National Laboratory
Alexander Alexeev / George W. Woodruff School of Mechanical Engineering,  
Georgia Institute of Technology
Alexander M. Leshansky / Technion -IIT
Maximino Aldana / Universidad Nacional Autónoma de México
Andrey Sokolov / Materials Science Division, Argonne National Laboratory

ROOM: uXMal I JW hOtel 
MOnday, august 21

 ` 09:15 - 09:45 sg.1-O001 Invited talk BacteRIal 
dynaMIcs In lIQuId cRystals
Oleg D. Lavrentovich1

1Liquid Crystal Institute and Chemical Physics Interdisciplinary 
Program, Kent State University, Kent, Ohio 44242 USA

 ■ 09:45 - 10:00 sg.1-O002 eXPulsIOn and 
cOncentRatIOn OF MIcROsWIMMeRs By a 
VORtIcal FlOW.
Andrey Sokolov1, Argonne National Laboratory1

1Igor Aronson, Penn State University

 ` 10:00 - 10:30 sg.1-O003 Invited talk geOMetRIc 
cOntROl OF MIcROBIal FluIds: FROM 
BacteRIal sPIn lattIces tO actIVe MatteR 
lOgIc
Jorn Dunkel1
1MIT

 ■ 10:30 - 10:45 sg.1-O004 sPatIal eXPlORatIOn 
By e. cOlI ReVeals laRge BehaVIOuRal 
VaRIaBIlIty
N. Figueroa-Morales 1, T. Darnige 1, V. Martinez 
2, C. Douarche 1, R. Soto 3, A. Lindner 1 and E. 
Clément 1

1Laboratoire Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes, 
CNRS-ESPCI Paris, PSL Research University, Universités Pierre 
et Marie Curie, Denis Diderot and Paris-Sud, Sorbonne-
Universités.10, rue Vauquelin, Paris, France. 2Institute of 
Condensed Matter and Complex System, The University of 
Edinburgh, Edinburgh, EH9 3FD, UK. 3Physics Department, 
University of Chile, Santiago de Chile, Chile.

 ■ 10:45 - 11:00 sg.1-O005 an eXPeRIMental-
cOMPutatIOnal PlatFORM FOR 
InVestIgatIng dynaMIcs In MIcROBIal 
cOMMunItIes WIth cOdePendent sPecIes
Miguel Fuentes-Cabrera1, Jared Wilmoth1, Scott 
Retterer1, Marta Ginovart2. Clara Prats2. Xavier 
Portell-Canal3
1Oak Ridge National Laboratory. 2Universitat Politècnica de 
Catalunya. 3French National Institute for Agricultural Research

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Cells and tissue
 ` 12:30 - 13:00 sg.1-O006 Invited talk BlOOd 

clOts as actIVe MateRIals: IMPlIcatIOns 
FOR health and dIsease
David R. Myers1,2, Wilbur. A. Lam1,2
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1Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering, 
Georgia Institute of Technology and Emory University. 2. 
Department of Pediatrics, Emory University School of Medicine

 ■ 13:00 - 13:15 sg.1-O007 undeRstandIng 
KInetIcs and MechanIcs OF BlOOd 
clOt cOntRactIOn usIng MesOscale 
sIMulatIOns
Yueyi Sun1, Svetoslav Nikolov1, Sam Bowie1, 
David Myers1, Wilbur Lam1, Alexander Alexeev1

1Georgia Institute of Technology

 ■ 13:15 - 13:30 sg.1-O008 a thRee-dIMensIOnal 
MesOscale euKaRyOtIc cell MOdel
k. Lykov (USI, Switzerland)1, Y. Nematbakhsh 
(NUS, Singapore)1, C.T. Lim (NUS, Singapore)1 and 
I.V. Pivkin (USI, Switzerland)1
1USI Lugano

 ` 13:30 - 14:00 sg.1-O009 Invited talk 
RegulatIOn OF ORdeR and syMMetRy 
BReaKIng duRIng VeRteBRate BOdy 
elOngatIOn
Dipjyoti Das1, Scott A. Holley1 and Thierry 
Emonet1,2

1Department of Molecular, Cellular and Developmental 
Biology, Yale University, New Haven, CT 06511, United States. 
2Department of Physics, Yale University, New Haven, CT 06511 
United States.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 

Session: Flocking and  
self-organization

 ` 16:00 - 16:30 sg.1-O010 Invited talk sPatIal 
ORganIsatIOn and synchROnIsatIOn In 
cOllectIVe FIsh sWIMMIng
R. Godoy-Diana1, I. Ashraf1, J. Halloy2, B. Thiria1 

1. Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux 
Hétérogènes (PMMH), CNRS UMR 7636, ESPCI Paris—PSL 
Research University, Sorbonne Universités—Université Pierre 
et Marie Curie—Univ. Paris 6, Université Paris Diderot—Univ. 
Paris 7, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris, France. 2. Laboratoire 
Interdisciplinaire des Energies de Demain (LIED), UMR CNRS 
8236, Sorbonne Paris Cité—UPD—Univ. Paris 07, Bât. 
Condorcet, 10 rue Alice Domon & Léonie Duquet, 75013 Paris, 
France

 ` 16:30 - 17:00 sg.1-O011 Invited talk FlOcKIng 
WIthOut VelOcIty alIgnMent

Lucas Barberis1,2, Fernando Peruani1
1Université Côte dAzur, Laboratoire Dieudonné, Nice, France; 
2Famaf, Córdoba, Argentina

 ■  17:00 - 17:15 sg.1-O012 FlOKIng In OPen 
sPace: hOW tO KeeP the FlOcK tOgetheR
Maximino Aldana1,2, Martín Zumaya-Hernández1,2

1Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. 2Centro de Ciencias de la 
Complejidad, UNAM

 ` 17:15 - 17:45 sg.1-O013 Invited talk FIRe ants 
BuIld a RaFt In tWO MInutes, gRuBs eat a 
PIZZa In tWO hOuRs
David Hu1, 
1Mechanical Engineering and Biology, Georgia Tech

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sg.1-P001 MOdelIng OF MatteR WaVes In 
a haRMOnIc OscIllatOR POtentIal WIth 
attRactIVe InteRactIOn 1d
Guadalupe Pineda-Palma1, Celso Hernández-
Tenorio1 y Hilda Morena-Saavedra1

1Division of Graduate Studies and Research, Instituto 
Tecnológico de Toluca – TecNM – SEP. Av. Tecnológico s/n. 
Colonia Agrícola Bellavista. C.P. 52149. México.

ROOM: uXMal I JW hOtel 
tuesday, august 22

Session: Active particles
 ` 08:45 - 09:15 sg.1-O014 Invited talk actIVe 

cOllOIdal PaRtIcles: FROM MOtIlIty 
landscaPes tO MagnetIc clusteRs
Hartmut Löwen1, 
1Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

 ` 09:15 - 09:45 sg.1-O015 Invited talk selF-
ORganIZIng dynaMIcs In actIVe elastIc 
systeMs
Cristian Huepe1

1CHuepe Labs, Physics of Complex Systems, USA
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 ■ 09:45 - 10:00 sg.1-O016 a selF-asseMBled 
MIcROVIscOMeteR: RecOnFIguRaBle 
MIcROdeVIces FROM Patchy MIcROcuBes 
FOR InVestIgatIng the FluId PROPeRtIes OF 
lIQuId cRystals
C. W. Shields IV1,2,3 k. Han1,2 A. C. Murphy2 A. 
Scott1 Y. G. kim4 G. P. López1,5 N. L. Abbott4 and 
O. D. Velev1,2

1Research Triangle Materials Research Science and Engineering 
Center (Triangle MRSEC), Durham, NC, USA 2Department 
of Chemical and Biomolecular Engineering, North Carolina 
State University, Raleigh, NC, USA 3Department of Mechanical 
Engineering & Materials Science, Duke University, Durham, 
NC, USA 4Department of Chemical and Biological Engineering, 
University of Wisconsin, Madison, WI, USA 5Department of 
Chemical and Biological Engineering, University of New Mexico, 
Albuquerque, NM, USA

 ` 10:00 - 10:30 sg.1-O017 Invited talk eMeRgent 
cOllectIVe MOtIOn In MOdels OF 
InteRactIVe BROWnIan PaRtIcles
Victor Dossetti1, Francisco J. Sevilla2, and 
Alexandro Heiblum-Robles3

1CIDS-Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Mexico. 2Instituto de Física, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Mexico. 3Department of Engineering 
Mathematics, University of Bristol, UK

 ` 10:30 - 11:00 sg.1-O018 Invited talk selF-
PROPulsIOn thROugh dIsORdeR
Alexandre Morin1, David Lopez 
Cardozo1,Vijayakumar chikkadi1,Denis Bartolo1

1ENS de Lyon

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2

Session: Designing active 
materials

 ` 12:30 - 13:00 sg.1-O019 Invited talk 
untanglIng and cOntROllIng cOMPleXIty 
tO enaBle tuned asseMBly In POlyMeRIc 
MateRIals
Ilia Ivanov1 and Bobby G. Sumpter1

1Center for Nanophase Materials Sciences and Computational 
Sciences & Engineering Divisio, Oak Ridge National Laboratory, 
Oak Ridge, TN 37831 USA

 ■ 13:00 - 13:15 sg.1-O020 desIgnIng POlyMeRIc 
MIcROsWIMMeRs tO PeRFORM cOllectIVe 
FunctIOns
Alexander Alexeev1, Svetoslav Nikolov2

1Georgia Institute of Technology, 2George W. Woodruff School 
of Mechanical Engineering

 ■ 13:15 - 13:30 sg.1-O021 dynaMIcs OF 
eXteRnally actuated MagnetIc 
PROPelleRs
Alexander Leshansky1, konstantin Morozov1, 
Yoni Mirzae2, Oded kenneth3

1Department of Chemical Engineering, Technion-Israel 
Institute of Technology, Haifa, Israel. 2Department of Applied 
Mathematics, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, 
Israel. 3Department of Physics, Technion-Israel Institute of 
Technology, Haifa, Israel

 ■ 13:30 - 13:45 sg.1-O022 RatIOnal desIgn 
OF actIVe PaRtIcles FOR PROgRaMMed 
sPInnIng and PRecessIOn By ac electRIc 
FIelds
C. W. Shields IV1,2,3 k. Han1,2 F. Ma2 and O. D. 
Velev1,2

1Research Triangle Materials Research Science and Engineering 
Center (Triangle MRSEC), Durham, NC, USA 2Department 
of Chemical and Biomolecular Engineering, North Carolina 
State University, Raleigh, NC, USA 3Department of Mechanical 
Engineering & Materials Science, Duke University, Durham, NC, 
USA

 ■ 13:45 - 14:00 sg.1-O023 electROROtatIOn 
InstaBIlIty OF a lIQuId BRIdge
G. E. Pradillo1

1P.M. Vlahovska, Brown University, 02912

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 

Session: Granular matter and 
colloids

 ` 16:00 - 16:30 sg.1-O024 Invited talk 
suPeRsMaRtIcles
Will Savoie1, Shengkai Li1, Daniel I. Goldman1

1Georgia Institute of Technology

 ■ 16:30 - 16:45 sg.1-O025 eMeRgent 
PhenOMena In cOllOIdal actIVe MatteR
J. G. Gibbs1

1Northern Arizona University
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 ■ 16:45 - 17:00 sg.1-O026 actIVe dRy gRanulaR 
εOWS: RHEOLOGY AND RIGIDITY TRANSITIONS
Anton Peshkov1,Philippe Claudin2, Eric Clément2, 
Bruno Andreotti2
1IREAP, University of Maryland, 4296 Stadium Drive, College 
Park, MD, 20742, USA; 2PMMH, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75005, 
Paris, France

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk
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Symposium G.2
Materials science and 
engineering edUcation: the 
general pUBlic to fUtUre 
scientists and engineers
Rafael Ramirez Bon / CINVESTAV
Kevin Jones / University of Florida
Rick Reidy / University of North Texas

ROOM: tuluM h JW hOtel 
thuRsday, august 24

 ` 09:00 - 09:30 sg.2-O001 Invited talk 
aPPROachIng MateRIals scIence FROM 
sMall gROuPs tO BIggeR audIences, a 10 
yeaR eXPeRIence 
I. Aguiar1, M. Pérez Barthaburu2, M. Rodríguez 
Chialanza2, L. Fornaro2 
1Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, 
Área Radioquímica, Facultad de Química, Universidad de 
la República, General Flores 2124, Montevideo, Uruguay. 
2Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, 
Departamento de Desarrollo Tecnológico, CURE, Universidad 
de la República, Ruta 9 y Ruta 15, Rocha, Rocha, Uruguay

 ` 09:30 - 10:00 sg.2-O002 Invited talk 
MateRIals scIence In a nanOscIence & 
nanOtechnOlOgy gRaduate PROgRaM
Jose Gerardo Cabanas Moreno1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

 ■ 10:00 - 10:15 sg.2-O003 IntegRatIng sts + 
BIOethIcs PROgRaM IntO undeRgRaduate 
Mse educatIOn
A.E. Martínez-del Río1, LJ Yudico11

1Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo. Sahuayo, Michoacán, Mx C.P. 59103

 ` 10:15 - 10:45 sg.2-O004 Invited talk nsF MRsec: 
lessOns leaRned FROM tRansdIscIPlInaRy 
ReseaRch
Daniele Finotello1, kristin Dreyer2, Michelle 
McCombs3

1National Science Foundation – Materials Research Science & 
Engineering Centers, Program Director; 2Pennsylvania State 
University, 3Ohio State University

 ■ 10:45 - 11:00 sg.2-O005 a sOlaR cell KIt FOR 
educatIOn and tRaInIng
J.M. Sánchez Avalos1, M. Oviedo Mendoza1 and E. 
Hernández-Rodríguez1

1Universidad de Guanajuato, División de ingenierías Campus 
Irapuato-Salamanca,. Carretera Salamanca-Valle de Santiago 
km 3.5+1.8, Comunidad de Palo Blanco C.P. 36885 Salamanca, 
GTO.

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 
 ` 16:00 - 16:30 sg.2-O006 Invited talk gRaduate 

PROgRaMs at cInVestaV-QueRetaRO 
In natIOnal cOnteXt In educatIOn In 
MateRIals scIence
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M. Yáñez-Limón1, E. Rivero-Santillán1 and R. 
Ramírez Bon1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN-
Unidad Querétaro, Libramiento Norponiente No. 2000 
Fraccionamiento Real de Juriquilla Querétaro-Qro. México C.P. 
76230.

 ` 16:30 - 17:00 sg.2-O007 Invited talk PhysIcal 
PhysIcs –leaRnIng and assessIng lIght 
cOncePts In a nOVel Way
Y kavanagh1, D Raftery2 

1Aeronautical, Mechanical & Electronic Department, Faculty of 
Engineering, Institute of Technology Carlow, Carlow, Ireland. 
2Teaching & Learning Centre, Institute of Technology, Carlow, 
Carlow, Ireland

 ` 17:00 - 17:30 sg.2-O008 Invited talk FROM 
tRadItIOnal lectuRIng tOWaRds 
InnOVatIVe teachIng: an eXPeRIence In 
MateRIals scIence educatIOn
M. Pérez Barthaburu1, I. Aguiar2, M. Rodríguez1, 
A. Czerwonogora1, L. Fornaro1

1Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, 
Departamento de Desarrollo Tecnológico, Centro Universitario 
Regional del Este, Universidad de la República, Rocha, Uruguay, 
2Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, 
Cátedra de Radioquímica, DEC, Facultad deQuímica, 
Universidad de la República

 ` 17:30 - 18:00 sg.2-O009 Invited talk all-
teRRaIn scIence educatIOn: the MateRIals 
WORld MOdules In MeXIcO
L. E. Fuentes-Cobas1, R.P.H. Chang2

1Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), 
Chihuahua, Mexico. 2Northwestern University, Evanston, Il, USA
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ROOM: tuluM F JW hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Session 1
 Å SESSION CHAIR: EDGAR CASANOVA-GONZÁLEZ

 ` 09:00 - 09:30 sg.3-O001 Invited talk sensItIVe 
In sItu RaMan detectIOn OF ORganIc dyes 
On aRtIstIc OBJects By dePOsIted OR 
laseR PhOtOInduced PlasMOnIc sIlVeR 
nanOPaRtIcles
Santiago Sanchez-Cortes1 and Maria Vega 
Cañamares1

1Instituto de Estructura de la Materia, IEM-CSIC, Serano 121, 
28006 Madrid, Spain

 ■ 09:30 - 09:45 sg.3-O002 geOgRaPhIc and 
teMPORal dIstRIButIOn OF laPIdaRy 
OBJects ManuFactuRed By the ancIent 
MesOaMeRIcan cultuRes OF WesteRn 
MeXIcO elucIdated By Means OF tIMe-
ResOlVed RaMan sPectROscOPy
M.A. Meneses-Nava1, J. Robles-Camacho2, Analía 
Sicardi-Segade1, I. Rosas-Román, O. Barbosa-
García1, J.L. Maldonado-Rivera1

1Centro de Investigaciones en Óptica A.C., Loma del Bosque 115, 
C.P. 37150 León, Gto., México. 2Laboratorio de Arqueometría 

del Occidente, Centro INAH Michoacán, Av. Madero oriente 799, 
C.P. 58000 Morelia, Mich.

 ■ 09:45 - 10:00 sg.3-O003 suRFace-enhanced 
RaMan sPectROscOPy FOR the analysIs OF 
eXtRacts OF MeXIcan yellOW dyestuFF
María Angélica García-Bucio1, Miguel Ángel 
Maynez-Rojas1, Edgar Casanova-González2, José 
Javier Cárcamo-Vega3, José Luis Ruvalcaba-Sil1
1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Circuito de la Investigación S/N, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, 04510, Mexico City, Mexico. 2CONACyT-Instituto de 
Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de 
la Investigación S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, 
Mexico City, Mexico. 3Laboratorio de Análisis e Investigaciones 
Arqueométricas (LAIA), Instituto de Alta Investigación (IAI), 
Universidad de Tarapacá, Arica, Chile

 ■ 10:00 - 10:15 sg.3-O004 nOn-InVasIVe XRd/XRF 
analysIs OF MeXIca gOld aRchaeOlOgIcal 
aRtIFacts and gOld allOy ReFeRences
Valentina Aguilar Melo1, Jose Luis Ruvalcaba Sil1, 
Leonardo López Luján2

1Instituto de Fisica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
Mexico. 2Museo del Templo Mayor, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Mexico

 ■ 10:15 - 10:30 sg.3-O005 a MethOdOlOgIcal 
and cOllaBORatIVe aPPROach tO Metals 
authentIcatIOn at the WalteRs aRt 
MuseuM

Symposium G.3
cUltUral heritage and 
archaeological issUes in 
Materials science
Edgar Casanova González / Instituto de Fisica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico,
Javier Reyes Trujeque / Universidad Autonoma de Campeche
Adrian Velazquez Castro / Instituto Nacional de Antropologia e Historia 
Jocelyn Alcántara García / University of Delaware
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J. Lauffenburger1, G. Gates, PhD1; A. Elliott1, and 
E. Hoobler, PhD, 
1The Walters Art Museum

 ■ 10:30 - 10:45 sg.3-O006 ReVealIng the 
cRaFtsManshIP and deteRIORatIOn OF the 
hIstORIc Metal thReads eXcaVated FROM 
the Vault OF FaMen teMPle (tang dynasty) 
By suRFace analytIcal technIQues
Z ZHU12, J YANG12

1. Centre for Nano Energy Materials, State Key Laboratory of 
Solidification Processing, School of Materials Science and 
Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 
710072, China. 2. Centre for Materials and Conservation 
Research in Archaeology, Key Scientific Research Base of 
Conservation & Restoration for Mural as Collection and 
Materials Science, Northwestern Polytechnical University, State 
Administration for Cultural Heritage, Xi’an 710072, China

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Session 2
 Å SESSION CHAIR: JAVIER REYES-TRUJEQUE

 ` 12:30 - 13:00 sg.3-O007 Invited talk 
eValuatIOn OF clIMate change IMPact On 
PanaManIan unescO sItes as cOntRIButIOn 
tO PReVentIVe cOnseRVatIOn
Alessandra Bonazza1, Chiara Ciantelli1, 
Alessandro Sardella1, Carmela Vaccaro2

1Institute of Atmospheric Sciences and Climate, National 
Research Council (ISAC, CNR), Via Gobetti 101, 40129, Bologna 
(Italy). 2Department of Physics and Earth Sciences University of 
Ferrara, Via Saragat 1, I-44122 Ferrara (Italy).

 ■ 13:00 - 13:15 sg.3-O008 MateRIal 
chaRacteRIZatIOn and study OF 
degRadatIOn OF a stuccO Mayan FRIeZe OF 
BalaMKÚ, caMPeche, MeXIcO
D. Arano1, L. Jiménez1, F. Camacho1, Y. Espinosa-
Morales 2, J. Reyes2, P. Quintana3, S. González3, D. 
Aguilar3, J. Bante3 y D. Salazar4

1Sección de Restauración Instituto Nacional de Antropología 
e Historia INAH-Delegación Campeche, México. 2Laboratorio 
Nacional de Ciencias Para la Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural, Centro de Investigación en Corrosión 
(LANCIC-CICORR), Universidad Autónoma de Campeche, México. 
3Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-Unidad Mérida, 

Yucatán, México. 4Posgrado de Estudios Mesoamericanos, 
UNAM, México.

 ■ 13:15 - 13:30 sg.3-O009 suPeRFIcIal 
and electROcheMIcal eValuatIOn OF 
antIcORROsIVe tReatMents aPPlIed On 
BRass RePlIcas OF hIstORIcal InteRest: an 
enVIROnMental test
E. Chávez-Sarmiento1, J. Reyes-Trujeque1, L. 
R. Dzib-Pérez1, N. A. Pérez-Castellanos2, A. 
Arciniega-Corona2

1Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Investigación 
en Corrosión (LANCIC-CICORR), Universidad Autónoma 
de Campeche, C.P. 24079, San Francisco de Campeche, 
Campeche, México. 2Laboratorio de Conservación, Diagnóstico 
y Caracterización Espectroscópica de Materiales (CODICE), 
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 
(CNCPC-INAH), C.P. 04120, Ciudad de México, D.F.

 ■ 13:30 - 13:45 sg.3-O010 In sItu study OF the 
state OF cOnseRVatIOn OF hIstORIc XIXth 
centuRy IROn aRtIFacts FROM the eX-
hacIenda san luIs caRPIZO
D.E. Arceo-Gómez1, J. Reyes-Trujeque1, G.E. 
Zambrano-Rengel1,2, Y. Espinosa-Morales1, k. 
Hernández-Vazquez1

1Laboratorio Nacional de Ciencias Para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Investigación 
en Corrosión (LANCIC-CICORR). Universidad Autónoma de 
Campeche. Campus 6 de Investigaciones. C.P: 24079. San 
Francisco de Campeche. Campeche. 2CONACyT- Centro 
de Investigación en Corrosión. Universidad Autónoma de 
Campeche. Campus 6 de Investigaciones. San Francisco de 
Campeche. Campeche. C.P: 24079.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 

Session: Session 3
 Å SESSION CHAIR: SANTIAGO SÁNCHEZ-CORTÉS

 ■ 16:00 - 16:15 sg.3-O011 MateRIal and 
technIcal chaRacteRIZatIOn OF 
aRchaeOlOgIcal PIeces FROM chIchen ItZa, 
yucatan, usIng MIcROscOPIc technIQues.
Velázquez-Castro1, E. Melgar-Tízoc1, N. 
Valentín-Maldonado2

1Museo del Templo Mayor-INAH, Seminario 8, Centro Histórico, 
CDMX.,2Subdirección de Laboratorios y Apoyo Acdémico-INAH, 
Moneda 16, Centro Histórico, CDMX.



351

 ■ 16:15 - 16:30 sg.3-O012 aPPlIcatIOn OF a 
nOn-destRuctIVe and In sItu MethOdOlOgy 
FOR the MIneRal IdentIFIcatIOn OF the 
OlMec lORd OF las lIMas
Mayra Dafne Manrique-Ortega1, Alejandro 
Mitrani-Viggiano1, Valentina Aguilar-Melo1, 
Miguel Ángel Maynez-Rojas1, María Angélica 
García-Bucio1, Henri N. Bernard-Medina1, José 
Luis Ruvalcaba-Sil1

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sg.3-P001 eFFect OF teMPeRatuRe and 
RelatIVe huMIdIty On alKOXysIlane-Based 
nanOMateRIals FOR stOne cOnseRVatIOn
D. Meléndez1, D.F. Valadez2, J. Aguilar1 & J.F. 
Illescas3 
1Área de Química Aplicada, División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana. Av. San 
Pablo nº 180, Colonia Reynosa Tamaulipas C.P. 02200, Ciudad 
de México, México. 2Lasca Estudio. C/ Hermenegildo Galeana 
nº 96, Colonia San Ángel Inn C.P. 01000, Ciudad de México, 
México. 3Centro de Investigaciones en Corrosión, Universidad 
Autónoma de Campeche. Av. Agustín Melgar s/n, Colonia 
Buenavista C.P. 24039, San Francisco de Campeche, Campeche, 
México.

 ■ sg.3-P002 heRBal PIctORIc BOOK study 
as a MuseOlOgIcal PIece In RelatIOn tO 
Its MateRIal VaRIaBIlIty, cOnseRVatIOn 
status and assOcIated BIOdeteRIORatIOn
Y. Quitral1, D. Marchant1, R. Solis1

1University of Chile, Chile 8340422

 ■  sg.3-P003 dIscOVeRIng the ManuFactuRe 
OF BOne aWls FOR the selF-sacRIFIce OF 
the OFFeRIngs FROM the teMPlO MayOR, 
tenOchtItlan
Gilberto Pérez Roldán2, Norma Valentín1, Erika 
Lucero Robles Cortés2, Israel Elizalde Méndez2

1Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Av. Industrias 
101-A, Colonia Fracc. Talleres, San Luis Potosí, S.L.P. CP. 
78399, gilbertoperezroldan@yahoo.com.mx, 2Subdirección de 

Laboratorios y Apoyo Académico, INAH, Moneda 16, Centro, 
México, Distrito Federal, cp.06060. nvalentinm@hotmail.com, 
akire_l@hotmail.com

 ■ sg.3-P004 study On the natuRal agIng OF 
PaPeR usIng FluORescence
J.R. Martínez1, A. Nieto-Villena2, J.A. de la Cruz-
Mendoza1, G. Ortega-Zarzosa1, A. Lobo Guerrero3

1UASLP. 2Universitat Politècnica de València. 3ICBI-UAEH

 ■ sg.3-P005 the use OF lIMe In the talaVeRa 
hOuse FROM the hIstORIcal centeR OF 
MeXIcO cIty
J. Jiménez-Pérez 1, A. Bracamontes-Cruz 1, J.L. 
Jiménez-Pérez 2, Z.N. Correa-Pacheco 3, A. Cruz-
Orea 4, M. Pérez-González5, S.A. Tomás5, J.G. 
Mendoza Alvarez5

1Escuela Nacional de Antropología e Historia. 2UPIITA-
IPN. 3CEPROBI-IPN. 4Centro de Investigación de Materiales 
Avanzados S.C. 5CINVESTAV.

 ■ sg.3-P006 laseR-Induced BReaKdOWn 
sPectROscOPy aPPlIed In the MetalluRgIc 
ReseaRch OF aRchaeOlOgIcal OBJects 
PeRtaInIng tO taRascan cultuRe.
M.A. Meneses-Nava.1, J. L. Punzo-Díaz.2, I. 
Rosas-Román.1

1Centro de Investigaciones en Óptica A.C., Lomas del Bosque 
115, Lomas del Campestre, 37150 León, Guanajuato, México., 
2Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco I. 
Madero Oriente 799, Morelia, Michoacán, México.

 ■ sg.3-P007 the uas systeM and IMage 
analysIs FOR the eValuatIOn OF 
deteRIORatIOn state In hIstORIc BuIldIngs
Silva- León I1, Reyes- Trujeque J1, Arcos-Arteaga J. 
C.2, López- Alcántara R3, Domínguez- Carrasco R.4

1Laboratorio Nacional de Ciencias Para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Investigación 
en Corrosión (LANCIC-CICORR). Universidad Autónoma 
de Campeche. México. 2Facultad de Ciencias. Universidad 
autónoma del estado de México. México. 3Centro de inves-
tigaciones biomédicas. Universidad Autónoma de Campeche. 
México. 4Centro de investigaciones históricas y sociales (CIHS). 
Universidad autónoma de Campeche. México.

 ■ sg.3-P008 aRchaeOMetRIc technIQues FOR 
the study OF MalacOlOgIcal MateRIals. 
ReFlectance tRansFORMatIOn IMage (RtI) 
and scannIng electROn MIcROscOPy (seM)
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A. Velázquez-Castro1, J. Lira Alatorre2, E. I. 
Mendoza Cruz3

1Museo del Templo Mayor, INAH, 2Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, INAH, 3Escuela Nacioanl de Antropología 
e Historia

 ■ sg.3-P009 IdentIFIcatIOn OF dyes and 
PIgMents In aRchaeOlOgIcal cOnteXt 
FROM saMPles OF nORthn OF chIle usIng 
OPtIcs and sPectROscOPIcs tOOls.
José Cárcamo V1, Sebastián Gutiérrez V.1 and 
Marcela Sepúlveda1.

1Laboratorio de Análisis e Investigaciones Arqueométricas 
(LAIA) Instituto de Alta Investigación (IAI) Universidad de 
Tarapacá, P.O. Box 6D Arica- Chile.

 ■ sg.3-P010 eFFect OF cOlORed chaRges On 
the BehaVIOR OF sOMe PlastIc MateRIals
Eduardo Navarro Manteca1, Margarita San 
Andrés Moya1, Ruth Chércoles Asensio1, José 
Manuel de la Roja1, María Isabel García 
Fernández1

1Complutense University of Madrid Painting and restoration 
Pintor El Greco 2 Madrid Madrid,Spain

 ■ sg.3-P011 aRchaeOMetRIc and stylIstIc 
analysIs OF the ceRaMIc FIguRInes OF 
stRuctuRe III OF calaKMul, caMPeche, 
MeXIcO
María del Rosario Domínguez Carrasco1, William 
J. Folan Higgins1, Patricia Horcajada Campos1, 
Yolanda Espinosa Morales2, Isabel del Socorro 
Silva León2

1Centro de Investigaciones Históricas y Sociales/Universidad 
Autónoma de Campeche. Av. Agustin Melgar s/n entre Juan de 
la Barrera y Calle 20 Colonia Buenavista. C.P. 24039. Campeche, 
Campeche, México. 2Centro de Investigaciones en Corrosión/
Universidad Autónoma de Campeche. Campus VI, Campeche, 
Campeche, México

 ■ sg.3-P012 lIght Induced degRadatIOn OF 
nItROcellulOse lacQueR thIn FIlMs FOR 
cOnseRVatIOn OF aRt OBJects 
Rebekah I. Webster1 and H. Francis Webster2

1University of Virginia, Charlottesville, VA 22904, USA. 2Radford 
University, Radford, VA 24142, USA

 ■ sg.3-P013 RaMan chaRacteRIZatIOn 
OF lIthIc gReen OBJects BelOngIng 
tO FuneRal cOnteXts OF PalenQue 

aRchaeOlOgIcal sIte: PRelIMInaRy 
Results
L.A. Alba-Aldave1, J. M. Saniger-Blesa2, J. A. 
Balcells-González3, A. González-Cruz3

1Instituto de Geología UNAM, Circuito de la Investigación, Av. 
Universidad 3000, Ciudad Universitaria, CDMX 04510, México, 
2CCADET, UNAM Circuito Exterior, Av. Universidad 3000, Ciudad 
Universitaria, CDMX 04510, México, 3Proyecto Arqueológico 
Palenque, INAH, San Cristóbal las Casas, Chiapas, México

 ■ sg.3-P014 agIng PROcess OF acRylIc 
eMulsIOn PaInts
Adrián Mejía-González1 Sandra Zetina2 Everardo 
Tapia-Mendoza1 Manuel E. Espinosa-Pesqueira3 
Renato González-Mello2 Nuria Esturau-Escofet1

1Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, ciudad de México. 2Instituto de Investigaciones 
Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, ciudad 
de México. 3Laboratorio de Microscopía Electrónica y DRX, 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Ocoyacac, 
México.

 ■ sg.3-P015 suRFace analysIs OF the 
taRnIshIng layeR In sIlVeR allOys
Ortíz-Corona1, J.L.Ruvalcaba-Sil2, E. Casanova-
González3 F.J.Rodríguez-Gómez1

1Facultad de Química, Depto. Ingeniería Metalúrgica, UNAM, 
04510, Ciudad de México. MÉXICO, 2Laboratorio Nacional de 
Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural LANCIC, Instituto de Física, UNAM, 04510, Ciudad de 
México. MÉXICO, 3CONACyT-Laboratorio Nacional de Ciencias 
para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
LANCIC, Instituto de Física, UNAM, 04510, Ciudad de México. 
MÉXICO.

 ■ sg.3-P016 study OF the eFFects OF ORganIc 
acId Based cleanIng systeMs On yOung 
acRylIc PaInt FIlMs and Its use FOR 
the cOnseRVatIOn OF cOnteMPORaRy 
aRtWORKs
Álvaro Solbes-García1, Alejandra Nieto-Villena1, 
Juana María Miranda-Vidales1, Lilia Narváez1

1Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Niño Artillero #150 CP 78290, San Luis Potosí, Mexico

 ■ sg.3-P017 nMR and gc-Ms 
chaRacteRIZatIOn OF RePROductIOns OF 
atlcOlORs and encaustIc MIXtuRes used 
By 20th centuRy MeXIcan aRtIsts
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Esteban Landa-Huerta1, Sandra Zetina2, Everardo 
Tapia-Mendoza1, Nuria Esturau-Escofet1

1Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad de México. 2Instituto de Investigaciones 
Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
de México.

 ■ sg.3-P018 chaRacteRIZatIOn OF the “VIRgen 
de talaVeRa” glaZed ceRaMIc sculPtuRe
O. G. de Lucio1, J. L. Ruvalcaba-Sil1, E. Casanova 
González1, E. Yanes Rizo2, M. Manrique Ortega1, k. 
Cordero Urdanivia1

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Apartado Postal 20-364, México D.F. 01000, Mexico. 2Dirección 
de Estudios Históricos, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, México, D.F. 14000, México

 ■  sg.3-P019 MethOdOlOgy FOR the 
chaRacteRIZatIOn OF hIstORIcal glass 
aPPlIed tO the cOllectIOn OF the XIX 
centuRy heneQuen hacIenda “san PedRO 
chOlul”
Ana Clara Cadena Irizar1, Edgar Casanova 
González2, Alejandro Mitrani Viggiano1, Isaac 
Rangel Chávez1, Miguel Ángel Maynez Rojas1, 
José Luis Ruvalcaba Sil1, Héctor Hernández 
Alvarez3

1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Circuito de la Investigación S/N, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, 04510, Mexico City, Mexico. 2CONACyT-Instituto de 
Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de 
la Investigación S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, 
Mexico City, Mexico. 3Facultad de Ciencias Antropológicas, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán.

 ■ sg.3-P020 chaRacteRIZatIOn OF dIFFeRent 
tyPes OF Metal thReads aPPlIed On an 
hIstORIcal MIlItaR Flag By Means OF 
MIcROscOPy and nOn-destRuctIVe XRF
Armando Arciniega1, Nora A. Pérez1, Angel 
García-Abajo2, Francoise Hatchondo1, Edgar 
Casanova3

1Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, INAH, Mexico City, Mexico,04120, 2Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía, INAH, Mexico 
City, Mexico,04120. 3CONACyT-Instituto de Física, UNAM, 
Mexico City, Mexico, 04510.

 ■ sg.3-P021 eValuatIOn OF PROtectIVe 
cOatIngs FOR Metals. case OF study: 
IMagen de MéXIcO, BRass RelIeF OF the 

natIOnal MuseuM OF anthROPOlOgy In 
MeXIcO.
Aline Moreno1, Arturo Egea1, Armando Arciniega2, 
Nora A. Pérez2, Gilda Salgado1, María Fernanda 
López2, Giberto García2, Celedonio Rodriguez2, 
Valeria Carrillo2

1Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, Mexico City, Mexico, 
11560.2Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico 
City, Mexico, 04120.

 ■ sg.3-P022 FactORs aFFectIng the 
PReseRVatIOn OF stOne RelIeFs at the 
aRchaeOlOgIcal sIte OF tula: cOnstItuent 
MateRIals, POllutIOn and cOnseRVatIOn 
MateRIals
Luis Abel Jiménez1, Armando Arciniega1, Nora 
A. Pérez1, Mariana Díaz de León1, Yareli 
Jáidar1,Edgar Casanova2, Jocelyn Alcántara3

1Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico 
City, Mexico, 04120.,2CONACyT-Instituto de Física, UNAM, 
Mexico City, Mexico, 04510,3Department of Art Conservation, 
University of Delaware, Newark, Delaware, USA, 19711.

 ■ sg.3-P023 PhysIcO-cheMIcal study OF the 
decay OF cOPal OBJects FROM neVadO OF 
tOluca, MeXIcO
Maria Teresa Ramírez,1 José Luis Ruvalcaba2, 
Patricia Meehan1

1Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico 
City, C.P. 04120, Mexico, 2Instituto de Física, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Mexico City, C.P. 04510, Mexico.

 ■ sg.3-P024 PetROgRaPhIcal study OF 
cOncRete saMPles eXPOsed In natuRal 
and cOntROlled enVIROnMents.
A. E. López Vadillo, 1T. Pérez López, 1J. Reyes 
Trujeque, 1 Y. Espinosa-Morales
1Centro de Investigación en Corrosión, Universidad Autónoma 
de Campeche, código postal 24070, San Francisco de 
Campeche, Campeche

 ■ sg.3-P025 In sItu XRF analysIs OF PRe-
hIsPanIc and cOlOnIal caVe PaIntIngs
Alejandro Mitrani Viggiano1, Edgar Casanova 
González1, Isaac Rangel Chávez1, José 
Luis Ruvalcaba Sil1, Fernando Berrojalbiz 
Cenigaonaindia2
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1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Mexico City. 2Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Mexico City.

 ■ sg.3-P026 IMagIng technIQues aPPlIed 
tO the study OF dIegO RIVeRa´s MuRal 
PaIntIng “sueÑO de una taRde dOMInIcal 
en la alaMeda centRal”
Angélica López Avendaño1, Isacc Rangel Chávez 1, 
José Luis Ruvalcaba Sil 1, Mercedes Sierra kehoe 2, 
Edgar Casanova González 3
1Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Circuito de la Investigación S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
04510, Mexico City, Mexico. 2Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México. 3CONACyT-Instituto de Física, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito de la Investigación S/N, Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, 04510, Mexico City, Mexico.

 ■ sg.3-P027 chaRacteRZatIOn and ORIgIn OF 
sOutheRn chIle OBsIdIans (BIO-BIO RegIOn), 
WIth PORtaBle X Ray FluORescence.
Sebastián Gutiérrez 1, Roberto Campbell2, 
Marcela Sepúlveda1

1Laboratorio de Análisis e Investigaciones Arqueométricas 
(LAIA), Instituto de Alta 2Investigación (IAI), Universidad de 
Tarapacá, P.O. Box 6DArica- Chile. 2Programa de Antropología, 
Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
zip code 7820436

 ■ sg.3-P028 gIlt technOlOgy In MesOaMeRIca, 
chaRacteRIZatIOn and cOnseRVatIOn
E. Ortiz1, G. Peñuelas2, I. Jiménez2, J. Contreras2, J. 
L. Ruvalcaba3

1Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, Circuito 
Exterior s/n, C.U. Ciudad de México, C.P. 04510, 2Escuela 
Nacional Conservación Restauración y Museografía, General 
Anaya 187, Col. San Diego Churubusco, Coyoacán, Ciudad de 
México, C.P. 04120, 3Instituto de Física, UNAM, Circuito Exterior 
s/n, C.U. Ciudad de México, C.P. 04510.

 ■  sg.3-P029 study OF cOMPOsItIOn and 
MIcROstRuctuRe OF MuRal FRagMents 
FROM the aRchaeOlOgIcal ZOne OF 
teOtIhuacÁn, MéXIcO.
Eric M. Rivera-Muñoz1, Beatriz Millán-Malo1, 
Màrius Ramírez-Cardona2, Martín A. Hernández-
Landaverde3, Verónica Ortega-Cabrera4, Gloria 
Torres-Rodríguez4, Carmen L. Peza-Ledesma1, 
Sebastián Jiménez-Millán5

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM 
Campus Juriquilla, 2Área Académica de Ciencias de la 
Tierra y Materiales, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo,3CINVESTAV-I.P.N. Unidad Querétaro, Querétaro, 
C.P. 76230, México, 4Subdirección de Investigación, Zona 
Arqueológica de Teotihuacán, INAH 5Licenciatura en Tecnología, 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM 
Campus Juriquilla

 ■ sg.3-P030 enVIROnMental degRadatIOn 
PaRaMeteRs On MeXIcan hIstORIc 
BuIldIngs: an InteRnatIOnal 
cOllaBORatIVe ReseaRch
A. Bonazza1, A. Sardella1,L. M. Urbina1,J. 
Reyes2,N.A. Pérez3

1ISAC-CNR, Via Piero Gobetti, 101, 40129 BOLOGNA, Italia. 
2Laboratorio Nacional de Ciencias Para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Investigación 
en Corrosión (LANCIC-CICORR), Universidad Autónoma de 
Campeche, México. 3Laboratorio CODICE, Coordinación 
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México

 ■ sg.3-P031 MIneRalOgIcal study OF ceRaMIc 
FRagMents and clay FRactIOn OF sOIls 
FROM huehuetla, hIdalgO, MéXIcO
M. Millán-Malo1, E. M. Rivera Muñoz1, I. Ballato-
López2, M. Ramírez-Cardona2, M. A. Hernández-
Landaverde3, 0. Sterpone4, R. Olvera-León5

1Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM 
Campus Juriquilla. 2Área Académica de Ciencias de la Tierra 
y Materiales, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
3CINVESTAV-I.P.N. Unidad Querétaro, Querétaro, C.P. 76230, 
México. 4Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pachuca, 
Hgo. 5Licenciatura en Tecnología, Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, UNAM Campus Juriquilla

 ■ sg.3-P032 aRchaeOlOgIcal and 
cOnseRVatIOn data RecORdIng and 
analysIs: MOdelIng a dataBase FOR 
dOcuMentIng and InteRPRetIng 
PaIntIng technOlOgy FROM eK BalaM 
aRchaeOlOgIcal heRItage
Alejandra Alonso1, Nora Pérez Castellanos1, 
Veronica Chacon1, Edgar Casanova2, Jose Luis 
Ruvalcaba-Sil2
1Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Mexico, 
2Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 
Mexico 
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 ■ sg.3-P033 MIcROstRuctuRal dataBase OF 
MetallIc heRItage
J. Reyes-Trujeque1, Y. Espinosa-Morales1, E. 
Chávez-Sarmiento1, I. Silva-León1, D. E. Arceo-
Gómez1, J. A. González-Sánchez1

1Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Investigación 
en Corrosión (LANCIC-CICORR), Universidad Autónoma de 
Campeche, C.P. 24079, San Francisco de Campeche, Campeche, 
México.

 ■ sg.3-P034 PROJect: dIagnOstIc OF the 
enVIROnMental FactORs enVOlVed In the 
degRadatIOn OF the PRehIsPanIc steles 
at the aRchaeOlOgIcal sIte OF OXPeMul 
caMPeche: FIRst Results
Y. Espinosa-Morales1, J. Reyes1, R. Domínguez1,2, 
V. Martínez3

1Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Investigación 
en Corrosión (LANCIC-CICORR), Universidad Autónoma 
de Campeche, C.P. 24079, San Francisco de Campeche, 
Campeche, México.2Centro de Investigaciones Históricas y 
Sociales, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco 
de Campeche, Campeche, México. 3Centro Interamericano de 
Recursos del Agua (CIRA), Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMéx), Toluca, México.

 ■ sg.3-P035 cheMIcal chaRacteRIZatIOn OF 
the undeRWateR cultuRal heRItage: a 
study OF ancIent ag and au PIeces FROM 
the FlOtsaM ancla Macuca
Y. Espinosa-Morales1, J. Reyes1, D. E. Arceo-
Gómez1, H. Barba2, R. Escalante2, J. A. 
González-Sánchez1

1Laboratorio Nacional de Ciencias Para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Investigación 
en Corrosión (LANCIC-CICORR), Universidad Autónoma de 
Campeche, México. 2Subdirección de Arqueología Subacuática, 
INAH- Península de Yucatán, México

 ■ sg.3-P036 neW InsIght IntO OBsIdIan 
hydRatIOn datIng
Yu. kudriavtsev1, G. Ramirez-Cruz1, R. Asomoza-
Palacio1, L. Manzanilla-Naim2

1Departamento Ingeniería Eléctrica –SEES, CINVESTAV-IPN, 
México. 2Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 
México.

ROOM: tuluM F JW hOtel 
thuRsday, august 24

Session: Session 4
 Å SESSION CHAIR: JOCELYN ALCÁNTARA-GARCíA

 ` 09:00 - 09:30 sg.3-O013 Invited talk PIgMents 
In PRe-hIsPanIc cOdeX: Recent studIes, 
neW MethOds, neW data
José Luis Ruvalcaba Sil1
1Instituto de Física, Universidad Nacional Autonoma de México, 
Mexico.

 ■ 09:30 - 09:45 sg.3-O014 nMR analysIs OF 
hyBRId MateRIals: the InteRactIOns 
BetWeen ORganIc and InORganIc 
cOMPOunds
Pérez-Ramírez Erik1,Lima-Muñoz Enrique Jaime 1
1Instituto de Investigaciones en Materiales; Ciudad Universitaria; 
U.N.A.M.; Ciudad de México

 ■  09:45 - 10:00 sg.3-O015 alteRatIOn 
PROducts OF cOPPeR-Based PIgMents In 
ORganIc MatRIXes
M. B. Wiggins1, J. Alcantara-Garcia2, k. S. Booksh1

1Department of Chemistry & Biochemistry, 104 Brown Lab, 
University of Delaware, Newark, DE 19716. 2Department of Art 
Conservation, 303 Old College, University of Delaware, Newark, 
DE 19716

 ■ 10:00 - 10:15 sg.3-O016 BetWeen cOlOR 
MateRIals and alteRatIOns. a set OF 
Panel PaIntIngs FROM XOchIMIlcO
N. CANO1, M. ROJAS1, A. MARQUINA1, N. 
A. PÉREZ1, M. E. ESPINOSA-PESQUEIRA3, E. 
CASANOVA2, A. ARCINIEGA1. 
1Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, INAH, Ex Convento de Churubusco, Xicoténcatl y 
General Anaya s/n. Col. San Diego Churubusco, Del. Coyoacán, 
Ciudad de México; 2CONCACyT-Instituto de Física, UNAM, 
Circuito de Investigación Científica s/n, Ciudad Universitaria, 
Ciudad de México, C.P. 04510; 3Laboratorio de Microscopía 
Electrónica-ININ, Carretera México-Toluca s/n, La Marquesa, 
Ocoyacac, C.P. 52750, México.

 ■ 10:15 - 10:30 sg.3-O017 study OF a sMall 
taBle attRIButed tO JOaQuIn sOROlla
M. San Andrés1, A. Calvo1, R. Fort2, S. Santos1
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1Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de 
Madrid, 2Instituto de Geociencias (IGEO) (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas-Universidad Complutense de 
Madrid)

 ■ 10:30 - 10:45 sg.3-O018 In sItu nOn-
destRuctIVe chaRacteRIZatIOn OF the 
easel PaIntIng “daMa cOn ReBOZO” 
FROM the natIOnal MuseuM OF hIstORy-
chaPultePec castle In MeXIcO cIty
Nora A. Pérez1, Armando Arciniega1, Luis Abel 
Jiménez1, Luis Arturo Marquina1, Tahany Ayup1, 
Guillermo Rodríguez1, Oscar Gutiérrez1, Elia 
Botello2

1Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico 
City, Mexico, 04120.
2Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Mexico City, Mexico,11100.

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

Session: Session 5
 Å SESSION CHAIR: ADRIÁN VELÁZQUEZ-CASTRO

 ■ 12:30 - 12:45 sg.3-O019 dunhuang and 
tuRFan MateRIals InVestIgatIOn
Ted Stanley1

1Princeton Univeristy Library, USA

 ■ 12:45 - 13:00 sg.3-O020 MeasuRIng the 
stIFFness OF BRIttle PaPeRs
A.k.I. Hall1, T. O’Connor2, M.k. McGath1, P.M. 
McGuiggan1

1Johns Hopkins University, Department of Conservation and 
Preservation, Brody Learning Commons Rm. 5031, 3400 N. 
Charles St. Baltimore, MD 21218 USA, phone +1 (410) 516-4677, 
fax +1 (410) 516-5860. 2Johns Hopkins University, Department 
of Physics and Astronomy, Bloomberg Center for Physics and 
Astronomy, Room 366, 3400 N. Charles St. Baltimore, MD 
21218 USA phone +1 (410) 516-7347, fax +1 (410) 516-7239

 ■ 13:00 - 13:15 sg.3-O021 cellulOse 
acetate laMInatIOn: cOnteMPORaRy 
chaRacteRIZatIOn and hIstORy OF use In 
PaPeR-Based cOllectIOns
M.k. McGath1, A.k.I. Hall1, E. Rezes2, J. 
Cruickshank2, V. Lee2, P.M. McGuiggan1

1Johns Hopkins University, Department of Conservation and 
Preservation, Brody Learning Commons Rm. 5031, 3400 N. 
Charles St. Baltimore, MD 21218 USA, 2Maryland State Archives, 
350 Rowe Boulevard, Annapolis, MD 21401.

 ■ 13:15 - 13:30 sg.3-O022 InVestIgatIOn 
OF caPaBIlItIes OF nOn-destRuctIVe 
cOMBIned MethOds FORs, FOMF, XRF FOR 
analysIs OF ManuscRIPts
Mojtaba Mahmoudi khorandi1, Oliver 
Hahn1,Maurizio Aceto2

1Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC), 
University of Hamburg (Germany). 2Department of Science 
and Technological Innovation (DISIT), University of Eastern 
Piemonte, Italy.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 

Session: Session 6
 Å SESSION CHAIR: JOSÉ LUIS RUVALCABA-SIL

 ■ 16:00 - 16:15 sg.3-O023 PatteRnBOOKs tO 
assess teXtIle cOllectIOns: the ultIMate 
ReFeRence MateRIals
Jocelyn Alcantara-Garcia1, Michael Nix2, Riley 
Thomas1, Taylor Pearlstein1, Jan Wouters3

1University of Delaware-Department of Art Conservation. 18 E. 
Main St. Rm 303 Newark, DE 19716. United States of America. 
2Independent English and Scottish textile and maritime histo-
rian, 3Independent conservation scientist

 ■ 16:15 - 16:30 sg.3-O024 the cOlORs 
FROM aBOVe: a cOMBIned IMagIng and 
sPectROscOPIc MethOdOlOgy FOR In 
sItu analysIs OF ceIlIngs and Walls 
decORatIOn at cOlOnIal MIssIOns In 
chIhuahua
Edgar Casanova-González1, Miguel A. Maynez-
Rojas2, Isaac Rangel-Chavez2, José L. Ruvalcaba-
Sil2, Alejandro Mitrani-Viggiano2, María A. García-
Bucio2, karla Muñoz-Alcocer3

1CONACyT-Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Circuito de la Investigación S/N, Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, 04510, Mexico City, Mexico. 2Instituto 
de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito 
de la Investigación S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, 
Mexico City, Mexico. 3Misiones Coloniales de Chihuahua A.C., 
Laboratorio de Patrimonio Histórico, Chihuahua, Mexico.

 ■
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ROOM: chIchen ItZa I JW hOtel 
Wednesday, august 23

 ` 09:00 - 09:30 sg.4-O001 Invited talk suMas 
K-net: eneRgy, enVIROnMent and sOcIal 
sustaInaBIlIty KnOWledge-netWORK
Antonio Rodríguez-Martínez1, Helena Cabal2, 
David Castrejón3, Rosenberg J. Romero1

1Engineering and Applied Sciences Research Centre (CIICAp), 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 
1001, Col. Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Morelos, Mexico., 
2Energy, Environment and Technology Research Centre 
(CIEMAT), Av. Complutense, 40. 28040, Madrid, Spain, 3National 
Electricity and Clean Energy Institute (INEEL), Av. Reforma 113, 
Col. Palmira, 62490, Cuernavaca, Morelos, Mexico

 ■ 09:30 - 09:45 sg.4-O002 InclusIOn OF 
engIneeRIng students In the eaRly 
stages OF the PROductIVe sectOR thROugh 
a BusIness-schOOl lInKage tRaInIng 
MOdel.
Jessica Lizeth Cavazos Niño1, Guadalupe Maribel 
Hernández-Muñoz1, Jaime Arturo Castillo-
Elizondo1, Fernando Banda-Muñoz1, Patricia del C. 
Zambrano-Robledo1, Flor Araceli García Castillo1. 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica. Av. Universidad S/N, Ciudad Universitaria, 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León, México. C.P. 6455.

 ■ 09:45 - 10:00 sg.4-O003 BIOMedIcal IndustRy 
and successFul lInK WIth the unIVeRsIty 
FOR InnOVatIOn and technOlOgy 
deVelOPMent In the cIty OF JuÁReZ, MéXIcO.
C.A. Martínez Pérez1, R.M. López Ávila1 and P. E. 
García Casillas1

1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Ave. Del Charro 450 Norte, Cd. Juárez, Chih. 
México C.P. 32310

 ■ 10:00 - 10:15 sg.4-O004 PROBleMatIca de 
RegIstRO de MOdelO de utIlIdad ante el 
IMPI
Wilfredo Soto Gómez1, Lardizabal Ramirez Juan 
Carlos1

1Tecnológico Nacional de México: Instituto Tecnológico de 
Tijuana, Dpto. de Ciencias de la Tierra

 ` 10:15 - 10:45 sg.4-O005 Invited talk aVances 
del PROyectO ceMIe-BIO, BIOtuRBOsIna: “el 
InteRés de las eMPResas se MultIPlIca”
David Rios Jara1

1Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 
Camino a la Presa San José 2055, C.P.78216 San Luís Potosí, 
S.L.P., México.

 ■ 10:45 - 11:00 sg.4-O006 el ROl de 
la tecnOlOgÍa y autOMatIZacIÓn 
en la educacIÓn FRente a lOs 

Symposium G.4
strategies for fostering 
acadeMy-indUstry 
relationships
David Ríos / Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Ernesto E. Marinero / Purdue University
Juan Méndez Nonell / Centro de Investigación en Materiales Avanzados
Ismeli Alfonso / Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia.
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desaFÍOs de las tRansFORMacIOnes 
cIentÍFIcO-tecnOlÓgIcas
Bernardino Benito Salmerón Quiroz1, Gerardo 
Villegas Medina1, Betsabe Perez-Rodriguez2, 
Lorena Gómez-Ruiz1, Ray Aguirre Trujillo1

1Instituto Politécnico Nacional-SEPI ESIME Unidad Azcapotzalco 
– México, 2I.P.N. E.S.C.O.M

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4
 Å SESSION CHAIR: DAVID RíOS

 ` 12:30 - 13:00 sg.4-O007 Invited talk desaFÍOs 
de eMPRendIMIentO cOn eMPResas de Base 
tecnOlÓgIca
Joaquin Oseguera1

1TERMOINNOVA SA de CV

 ■ 13:00 - 13:15 sg.4-O008 VInculacIOn dOcente 
cOn sectOR PROductIVO y gOBIeRnO
 M.A. Mendoza Nuñez1, O. Susarrey Huerta2, J.J 
Silva Lomeli3, C.A. Mora Santos4

1Departamento de Ingeniería Mecánica. Instituto Politécnico 
Nacional ESIME Culhuacan, Av. Santa Ana No. 1000, Col. San 
Francisco Culhuacan, Del. Coyoacán, C. P. 04430, Ciudad de 
México. Email: marymen74@hotmail.com, 2SEPI de Ingeniería 
Mecánica. Instituto Politécnico Nacional ESIME Zacatenco 
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Politécnico 
S/N, Col. Lindavista, Edificio 5, 3er Piso, C.P. 07738, Ciudad de 
México.,3Departamento de Ingeniería Mecatrónica. Instituto 
Politécnico Nacional UPIITA, Avenida Instituto Politécnico 
Nacional 2580, Gustavo A. Madero, Barrio la Laguna Ticoman, 
07340 Ciudad de México, Ciudad de México., 4Departamento 
de Metal Mecánica, Instituto Tecnológico de Apizaco, Av. 
Instituto Tecnológico S/N, C.P 90300, Apizaco Tlaxcala, México.

 ■ 13:15 - 13:30 sg.4-O009 IMPORtancIa, RetOs y 
OPORtunIdades de la tRansFeRencIa del 
cOnOcIMIentO entRe acadeMIa e IndustRIa
V.A. Escobar-Barrios1 
1División de Materiales Avanzados, Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica

 ■ 13:30 - 13:45 sg.4-O010 entRePReneuRshIP 
MethOds In engIneeRIng BusIness MOdels
M. Espitia1

1Universidad Católica de Colombia, 111311

 ■ 13:45 - 14:00 sg.4-O011 la eXPeRIencIa de la 
VInculacIÓn acadéMIca en la unIVeRsIdad 
autÓnOMa del estadO de MORelOs (uaeM)
Maria del Carmen Torres Salazar1. José 
Leopoldo Brito Rodríguez1. Norma Alicia García 
Domínguez1.
1Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

 ■ 14:00 - 14:15 sg.4-O012 el PROcesO de 
desaRROllO cuRRIculaR de la unaQ en sus 
PROgRaMas de POsgRadO cOMO un MedIO 
de IncentIVaR la VInculacIÓn acadeMIa 
IndustRIa
Oscar Madrigal Serrano 1, Norma Muñoz 
Madrigal 1
1Subdirección de Posgrado e Investigación, UNAQ, Carretera 
Estatal 200 Queretaro Tequisquiapan 22154, Parque 
Aeroespacial de Queretaro, 76278.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 
 Å SESSION CHAIR: JUAN MÉNDEZ

 ■ 16:00 - 16:15 sg.4-O013 stRengths and 
WeaKnesses OF neWly engIneeRIng 
gRaduates In cOMPaRIsOn WIth the 
cuRRent ReQuIReMents OF WORKPlace 
enVIROnMent
M. Egure-Hidalgo1, R. A. Marquet-Rivera1, R.A. 
Hernández-Vázquez1, B. Romero-Ángeles1, J. A. 
Vázquez-Feijoo2, G. Urriolagoitia-Sosa1,
1Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación 2Instituto Politécnico Nacional, Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional

 ■  16:15 - 16:30 sg.4-O014 FORMandO VInculOs 
cOn ORganIZacIOnes del sectOR PÚBlIcO y 
PRIVadO
Ana Maria Magdalena Ortiz Elizalde1, Adriana 
Mexicano Santoyo1, Marco Aurelio Jimenez 
Gomez1, Ausencio Azuara Dominguez1

1Instituto Tecnologico de cd. Victoria, Mexico.

 `  16:30 - 17:00 sg.4-O015 Invited talk InVentIOn 
dIsclOsuRes eValuatIOn tO cOnnect 
ReseaRch Results WIth IndustRy In a 
glOBal MaRKet cOnteXt
Silvia Patricia Mora Castro1, 
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1National Director of Technology Transfer Office Network, 
Tecnologico de Monterrey, Av. Garza Sada 2501, Col. 
Tecnologico, Monterrey, N.L. 64849. 

 ` 17:00 - 17:30 sg.4-O016 Invited talk PuRdue 
unIVeRsIty-I2t2 MOnteRRey PaRtneRshIP: 
a Bi-natIOnal educatIOnal, ReseaRch and 
BusIness cReatIOn allIance
G. S. Marinero1, E. E. Marinero2, J. Pekny3, D. 
Bahr2, A. Raman1,4, J. Parada Avila5 and M. Leal 
González5

1Global Engineering Programs, 2School of Materials Engineering, 
3School of Chemical Engineering, 4School of Mechanical 
Engineering, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA; 
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2) de 
Nuevo León, Monterrey, México.

 ` 17:30 - 18:00 sg.4-O017 Invited talk acadeMy-
IndustRy RelatIOnshIPs as a FundaMental 
cOMPOnent tO PROMOte InnOVatIOn and 
cOMPetItIVeness In the aMeRIcas
Cesar Parga1,2

1Competitiveness Innovation & Technology Section, Organization 
of American States (OAS); 2Georgetown University Law Center, 
Washington, D.C.

 ` 18:00 - 18:30 sg.4-O018 Invited talk 
BIOMedIcal ReseaRch and technOlOgIcal 
deVelOPMent at PuRdue unIVeRsIty: the 
dIscOVeRy PaRK MOdel
Thomas G. Sors1

1Purdue Institute of Inflammation, Immunology and Infectious 
Disease; Bindley Bioscience Center

ROOM: teRRace 
Wednesday, august 23

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sg.4-P001 PROyectOs de VInculacIÓn 
eXItOsa en cOnJuntO esIMe 
ua - VOlKsWagen de MéXIcO, celda 
dInaMOMétRIca.
B. Salmerón Quiroz1, G. Villegas Medina1, S.A. 
Rodríguez Paredes1, B. Perez-Rodriguez2, L. 
Gómez-Ruiz1, R. Aguirre Trujillo1

1Instituto Politécnico Nacional-SEPI ESIME Unidad Azcapotzalco 
– México, 2I.P.N. E.S.C.O.M

 ■ sg.4-P002 PROtOtyPe OF talBOt 
InteRFeROMeteR FOR the engRaVIng OF 
BRagg gRatIngs In OPtIcal FIBeRs.
Víctor Manuel Durán Ramírez1, Alejandro 
Martínez Ríos2

1Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara, 
Av. Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la 
Montaña, C.P. 47460, Lagos de Moreno, Jalisco, México. 
2Centro de Investigaciones en Óptica, Lomas del Bosque No. 
115, C.P. 37150, León, Guanajuato, México.

 ■ sg.4-P003 acadeMy- IndustRy ReseaRch 
PROJect FOR FRactal deteRMInatIOn OF 
POROsIty In caRBOnate ROcKs.
Centli Guerrero1. Ismeli Alfonso1 Pedro Pacheco2, 
Alejandra Fuentes3 Armando García3

1Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones en Materiales. Antigua carretera a Pátzcuaro 
8701, 58190 Morelia, Michoacán, México. 2Universidad 
Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Morelia. Antigua carretera a Pátzcuaro 8701, 
58190 Morelia, Michoacán, México. 3Tecnología Aplicada en 
Exploración y Producción Petrolera, S.A. de C.V. (TEMPLE). Calle 
33 Num. 145 2do. Piso Depto. “F”. Col. Burócratas, C.P. 24160. 
Cd. del Carmen. Campeche. México

 ■ sg.4-P004 OPtIMIZacIOn de la 
FluIdOdInaMIca en el dIstRIBuIdOR de 
cOlada cOntInua de teRnIuM-PueBla
O.S. Delgado-Ramírez1, E. Torres-Alonso2, J.A. 
Ramos-Banderas2, C.A. Hernández-Bocanegra3, 
R.Hernandez-Hernandez4 y H. Santoyo-Avilés5

1Estudiante graduado, Posgrado en metalurgia, TecNM-
Instituto Tecnológico de Morelia, Av. Tecnológico 1500, 
Lomas de Santiaguito, Morelia, Mich., C.P.58120, 2Profesor, 
Posgrado en metalurgia, TecNM-Instituto Tecnológico de 
Morelia, Av. Tecnológico 1500, Lomas de Santiaguito, Morelia, 
Mich., C.P.58120, 3Profesor de Catedras-Conacyt asignado 
al Tecnológico de Morelia, Posgrado en metalurgia, TecNM-
Instituto Tecnológico de Morelia, Av. Tecnológico 1500, Lomas 
de Santiaguito, Morelia, Mich., C.P.58120, 4Profesor, Ing. 
en Materiales, TecNM-Instituto Tecnológico de Morelia, Av. 
Tecnológico 1500, Lomas de Santiaguito, Morelia, Mich., 
C.P.58120,5Tecnólogico, Planta Siderurgica Ternium-Puebla. 
Autopista México-Puebla Km 108, San Miguel Xoxtla, Puebla 
72620.

 ■ sg.4-P005 MethOdOlOgIcal PROPOsal 
FOR the deVelOPMent OF laBOR sKIlls In 
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POstgRaduate students In scIences In 
MechanIcal engIneeRIng
R. A. Marquet-Rivera1, M. Egure-Hidalgo1, R.A. 
Hernández-Vázquez1, B. Romero-Ángeles1, R. 
Rodríguez-Martínez1, G. Urriolagoitia-Sosa1

1Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación

 ■ sg.4-P006 the aeROnautIcal unIVeRsIty In 
QueRetaRO, an eFFectIVe BIndIng sInce Its 
cReatIOn.
Ramírez Uriel1, Pérez Federico1, Pacheco 
Esmeralda1

1Universidad Aeronáutica en Querétaro

 ■ sg.4-P007 cReandO VInculOs cOn 
ORganIZacIOnes
Ana Maria Magdalena Ortiz elizalde1

1Instituto Tecnologico de cd. Victoria, México.

 ■ sg.4-P008 FaBRIcacIÓn de un dIsPOsItIVO 
PaRa FacIlItaR el PROcesO de suJecIÓn de 
PRendas de ROPa en cueRdas tRenZadas 
PaRa tendedeRO
Candelario Ramírez Martínez1, Laura Lorena Díaz 
Flores1

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) Avenida 
Universidad S/N, Zona de la Cultura, Villahermosa Tabasco Col. 
Magisterial CP 86040, Villahermosa Centro Tabasco

 ■ sg.4-P009 lInKIng acadeMIc eXPeRIence 
WIth students Values FOR the cReatIOn 
OF leadeRs In the IndustRy
J. M. Aburto Barrera1, R. A. Hernández Vázquez1, 
B. Romero Ángeles1, J. Martínez Reyes1, G. 
Urriolagoitia Sosa1

1Instituto Politécnico Nacional

 ■ sg.4-P010 PROyectOs de VInculacIÓn 
eXItOsa en cOnJuntO escuela - IndustRIa, 
celda dInaMOMétRIca, caPacIdades, 
OPORtunIdades y RetOs
Bernardino Benito Salmerón Quiroz1, Gerardo 
Villegas Medina1, Betsabe Perez-Rodriguez2, 
Lorena Gómez-Ruiz1, Ray Aguirre Trujillo1

1Instituto Politécnico Nacional-SEPI ESIME Unidad Azcapotzalco 
– México, 2I.P.N. E.S.C.O.M

 ■ sg.4-P011 Phase RetRIeVal FROM tWO 
InteRFeROgRaMs WIth a nOn-cOnstant 
Phase shIFt
Jesús Muñoz Maciel1, Francisco Gerardo Peña 
Lecona1, Francisco Javier Casillas Rodríguez1, 
Víctor Manuel Duran Ramírez1

1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, 
Enrique Díaz de León 114, Col. Paseos de la Montaña, C. P. 
47460, Lagos de Moreno, Jalisco, Mexico

ROOM: chIchen ItZa I JW hOtel 
thuRsday, august 24
 Å SESSION CHAIR: DAVID RíOS

 ■ 09:00 - 09:15 sg.4-O019 el seRVIcIO sOcIal 
unIVeRsItaRIO cOMO estRategIa de 
VInculacIÓn estudIantIl cOn el sectOR 
PROductIVO y MIcRO-agROeMPResaRIal en 
cOMunIdades MaRgInadas de ZOnas ÁRIdas
Aurelio Pedroza-Sandoval1, Ricardo Trejo-
Calzada1 y José Ruiz-Torres1, Ignacio 
Sánchez-Cohen1

1Universidad Autónoma Chapingo

 ■ 09:15 - 09:30 sg.4-O020 eXPeRIences OF 
BegInIng the technOlOgy tRansFeR In cIQa
Jesus Olivo Padilla1

1Centro de Invesigacion en Quimica Aplicada (CIQA)

 ■ 09:30 - 09:45 sg.4-O021 dynaMIc In the 
PROcess OF PROductIOn, use and 
dIsseMInatIOn OF KnOWledge: Red 
InteRnacIOnal de BIOnanOtecnOlOgIa
Eduardo Robles-Belmont1,2, Rebeca de Gortari 
Rabiela2,3

1IIMAS,2UNAM, 3IIS.

 ■  09:45 - 10:00 sg.4-O022 tRanslatIOnal 
ReseaRch, a MOdel OF nanOMedIcIne 
aPPlIcatIOn at MeXIcO
De Gortari Rabiela Rebeca Nadia Ximena1, 
Medina Molotla Nelly2

1Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Cuidad 
Universitaria, Ciudad de México. 2Facultad de Ingeniería, 
UNAM, Ciudad Universitaria, Ciudad de México.

 ` 10:00 - 10:30 sg.4-O023 Invited talk RetOs 
y OPORtunIdades actuales de la 
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VInculacIÓn acadeMIa – IndustRIa en 
MéXIcO a tRaVés de la eXPeRIencIa 
cOMPaRada cOn el casO esPaÑOl (2000 – 
2015). auge y dePResIÓn de las POlÍtIcas 
PÚBlIcas en I+d en esPaÑa: algunas 
ReFleXIOnes PaRa el actual escenaRIO 
en MéXIcO. OPORtunIdades y nueVOs RetOs 
PResentes y FutuROs.
Juan F. Castro-Cal PhD MBA1

1Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC

 ■ 10:30 - 10:45 sg.4-O024 a PRelIMInaRy study 
FOR chaRacteRIZIng the InFluence OF 
ManuFactuRe PROcess In the MechanIcal 
BehaVIOR OF eXPeRIMental adOBes
C.R. Rios-Soberanis1, J. Rodriguez-Laviada1, F.J. 
Pech-Pech1, A. Daneels2

1Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Mérida, 
Yucatán, México, 2Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM, México.

 ■ 10:45 - 11:00 sg.4-O025 RasgOs de la 
InnOVacIÓn en PyMes de Base tecnOlÓgIca 
en MéXIcO
Magda Gabriela Sánchez Trujillo1 y Ventura 
Rodríguez Lugo2

1Área de Administración, Instituto de Ciencias Económico-
administrativas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
México. Escuela Superior de Tepeji del Rio. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Avenida del Maestro s/n 
colonia Noxtongo, Tepeji del Río, Hgo. Tel. (771) 717 20 00 
ext. 5850, e-mail mgabyst@gmail.com, 2Área Académica de 
Ciencias de la Tierra y Materiales, Instituto de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
de la UAEH. e-mail: ventura.rl65@gmail.com. Tel. (771) 717 20 
00 ext. 2296.

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ■ 12:30 - 12:45 sg.4-O026 nanOtechnOlOgy 
POtentIal RegulatIOns and PResent 
standaRds In MeXIcO.
Laura Saldivar-Tanaka1, Rubén Lazos-Martínez2, 
Gian Carlo Delgado-Ramos3

1Centro de Estudios Demográficos, Urbano y Ambientales 
(CEDUA) El Colégio de México (COLMEX), Mexico City, Mexico 
2Centro Nacional de Metrología (CENAM), Queretaro, Mexico. 
3Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH) Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Mexico City, Mexico.

 ■ 12:45 - 13:00 sg.4-O027 InnOVatIOn POlIcIes 
In MeXIcO: the eXPeRIence OF a sMall 
enteRPRIse estaBlIshed In san luIs POtOsÍ, 
MeXIcO In tRansFeRIng nanOtechnOlOgy 
KnOWledge.
Mónica Anzaldo Montoya1

1El Colegio de San Luis, A.C.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 
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Symposium G.5
low cost instrUMentation 

- eMpowering science in 
developing coUntries
Carlo Saverio Iorio / European Physical Society
Tianheng Zhao / University of Cambridge
Francois Piuzzi / CEA
Kevin Contreras / Institut Langevin

ROOM: cOZuMel casaMagna hOtel 
MOnday, august 21

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 2
 Å SESSION CHAIR: TIANHENG ZHAO

 ` 12:30 - 13:00 sg.5-O001 Invited talk the 
IMPact OF neW tOOls, OF cReatIVIty and OF 
OPen sOuRce aPPROaches FOR desIgnIng 
and ManuFactuRIng cOst eFFectIVe 
InstRuMents FOR eXPeRIMental scIences
Francois Piuzzi1
1French Physical Society

 ■ 13:00 - 13:15 sg.5-O002 desIgn OF a lOW-cOst 
deVIce WIth guI aPPlIcatIOn tO cOntROl 
MechanIcal tests In aeROnautIcal 
stRuctuRes On a lOad FRaMe
Eduardo Raziel Cahue-Vargas1, Hilario Hernández-
Moreno2, Orlando Susarrey-Huerta1.
1Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME Unidad Zacatenco, Av. 
Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, 
Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 
México C.P. 07738. 2Instituto Politécnico Nacional, ESIME 
Unidad Ticomán, Programas de Ingeniería en Aeronáutica, Av. 
Ticomán No. 600, Col. San José Ticomán, Delegación Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México, México, C.P. 07340

 ■ 13:15 - 13:30 sg.5-O003 lOW-cOst WeaRaBle 
sOlaR lIghtIng deVIces
Fung Sing CHOI1, An Bao1, James Griths1, Rachel 
Oliver1, Humphrey Colin1

1University of Cambridge

 ■ 13:30 - 13:45 sg.5-O004 desIgn, sIMulatIOn 
and RealIZatIOn OF an IntellIgent 
chaRge cOntROlleR FOR accuMulatORs In 
ReneWaBle eneRgy POWeR statIOns
Claire Perfetti1, Giovanna della Porta1

1Università Degli Studi Salerno

 ■ 13:45 - 14:00 sg.5-O005 FRee elctROn gas 
PRyMaRy theRMOMeteR usIng an ORdInaRy 
BIPOlaR tRansIstOR dIsPlayIng PPM 
accuRacy
J. Mimila-Arroyo1

1Cinvestav-IPN-Zacatenco

 ■ 14:00 - 14:15 sg.5-O006 desIgn and 
cOnstRuctIOn OF a sIeVeRts tyPe 
eQuIPMent FOR hydROgen stORage 
chaRacteRIZatIOn
k. Suarez-Alcantara1

1Unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antigua 
Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex Hacienda de San José 
de la Huerta, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México.

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time



364

 Å SESSION CHAIR: CARLO SAVERIO IORIO

 ` 16:00 - 16:30 sg.5-O007 Invited talk lOW 
cOst InnOVatIOn – deFInIng MetRIcs OF 
achIeVeMent
Stoyan k. Smoukov1

1Head, Active and Intelligent Materials Lab, University of 
Cambridge

 ■ 16:30 - 16:45 sg.5-O008 desIgn OF a FluXgate 
systeM FOR MagnetIc FIeld sensOR OF 
a sIngle-cORe- and sIngle-PIcKuP-cOIl 
usIng FIneMet RIBBOns
A. Velásquez-Salazar1, Andrés Rosales-Rivera1, D. 
F. Gómez-Montoya1, F.D. Saccone2

1Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales, Manizales, Colombia.,2Departamento de Física, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Paseo 
Colón 850, C1063ACV-Ciudad de Buenos Aires, Argentina

 ■ 16:45 - 17:00 sg.5-O009 lOW-cOst 
MIcROuIdIcs: Why and hOW
Tianheng Zhao1 
1University of Cambridge

 ■ 17:00 - 17:15 sg.5-O010 cOst eFFectIVe 
FaBRIcatIOn OF 3d cOllOIdal PhOtOnIc 
cRystals On sOdIuM algInate FIlMs
Stefania Traettino1, Vanja Miskovic2

1University of Naples Federico II, 2Université libre de Bruxelles

 ■ 17:15 - 17:30 sg.5-O011 Re-deFInIng 
BacteRIal PRePaRatIOn and IMagIng tO 
IdentIFy BacteRIal cOntaMInatIOn FOR 
lOW-IncOMe deVelOPIng cOuntRIes
Richard Bowman1, Alex Patto2, Tianheng Zhao2

1University of Bath,2University of Cambridge

 ■ 17:30 - 17:45 sg.5-O012 WateR PROductIOn 
and sanItatIOn technIQues In deVelOPIng 
cOuntRIes
Carlo Saverio Iorio1

1Université Libre de Bruxelles

 ■ 17:45 - 18:00 sg.5-O013 IMPleMentatIOn OF 
ac nItROgen PlasMa FOR nItRIdIng
Rubén Gutiérrez Fuentes1, Ricardo Rangel Segura2, 
Juan José Alvarado Gil3, Oscar Ares Muzio3, José 

Pascual Bartolo Pérez3, Diego Armando Arellano 
Vazquez1, 
1. Universidad Politecnica del Vallede Toluca, 2. Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 3. Centro de 
Investigacion y de Estudios Avanzados Unidad Merida

ROOM: teRRace 
MOnday, august 21

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sg.5-P001 cOnstRuctIOn OF a Fully 
autOMated Z-scan ReFRactOMeteR, VeRy 
lOW cOst
Pedro Enrique Rueda1, Yanileth Paola 
Hernández1,Jorge Enrique Rueda1

1Universidad de Pamplona-Colombia

 ■ sg.5-P002 analysIs OF ataulFO MangO 
dehydRatIOn, usIng an IndIRect sOlaR-
PhOtOVOltaIc hyBRId dRyeR.
Cristian Geovani Coutiño Utrilla1, Bianca 
Yadira Pérez Sariñana1, Oscar Fernando Muñoz 
Gumeta1, Sergio Saldaña Trinidad1, Roger Castillo 
Palomera1.
1Universidad Politécnica de Chiapas, Suchiapa Chiapas, 29150, 
México.

 ■ sg.5-P003 lOW cOst electROcheMIcal 
PaPeR Based deVIce FOR uRIne analysIs
Patrice Désiré Dongo1, Robert Tchitnga2

1Microgravity Research Center,ULB,Belgium; 2University of 
Dschang,Cameroon

 ■ sg.5-P004 lOW-cOst antI-IcIng systeM FOR 
aeROnautIcs aPPlIcatIOns 
Francesca Di Matteo1, Christophe Minetti2
1University of Naples, Federico II, Naples. 2Microgravity 
Research Centre, ULB, Belgium

 ■  sg.5-P005 autOMatIOn systeM OF Mass 
FlOW cOntROlleRs FOR cVd gRaPhene 
synthesIs
Axel R. Rodríguez Gómez1, Abimael López2, 
Rodrigo Gutiérrez Arenas3, Laura N. Serkovic Loli3
1Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
Ciudad de México, 2Facultad de Ingeniería, UNAM, Ciudad 
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Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, 3Instituto de Física, 
UNAM Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México

 ■ sg.5-P006 lOW cOst RadIatIVe heateR FOR a 
sPutteRIng systeM
N. Carlos-Ramírez 1, J. Cariillo-López 2, E. 
Rosendo-Andrés 2.
1Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica INAOE, 
Luis Enrique Erro 1, Sta María Tonanzintla, San Andrés Cholula, 
Puebla, México, CP 72840. 2Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, BUAP, 14 Sur y San Claudio, San Manuel, Puebla, 
México, CP 72570.

 ■ sg.5-P007 RuRal hacK: OPen sOuRce 
haRdWaRe FOR lOcal deVelOPeMent
Alessandro Giordano1 Davide Gomba2

1Dipartimento di scienze sociali Università Federico II° di Napoli. 

2Ocine Arduino

 ■ sg.5-P008 hOlOgRaPhIc OPtIcal eleMents 
as sOlaR cOncentRatORs
Giuseppe Coppola1, Gaetano Bianco1, Maria 
Antonietta Ferrara1

1Institute for Microelectronics and Microsystems

 ■ sg.5-P009 deVelOPMent OF lOW cOst 
scannIng PROBe MIcROscOPe
Jacques Cousty1, Souad Touairi2, Ahmed 
Hamraoui1, Mustapha Mabrouki2
1Société française de physique, 2Sultan Molay Sliman University, 
Beni Mellal, Marocco

 ■ sg.5-P010 lOW-cOst sIMPlIFIed cOllagen 
eXtRactIOn FROM WIstaR and sOlea Waste 
MateRIals FOR the 3d cell cultuRe
O EL Blidi 1,2, I Chakir1, A kaddafi1, O Chokairi1 
and M Barkiyou1 
1HistologyEmbryology & Cytogenetics Laboratory, Mohammed V 
University, Faculty of Medicine and Pharmacy, Rabat, Morocco, 
2Laboratory of Medical Biotechnology, Mohammed V University, 
Faculty of Medicine and Pharmacy, Rabat, Morocco)
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Symposium H.1
advances in organic and 
organic/inorganic hyBrid 
Materials for electronics and 
photonics
Peter J. Skabara / University of Strathclyde
José Luis Maldonado / Centro de Investigaciones en Óptica A.C. 
Natalie Stingelin / Georgia Tech, School of Materials Science and Engineering

ROOM: Maya VI casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

Session: Photonic processes, 
devices and materials

 Å SESSION CHAIR: JOSE-LUIS MALDONADO

 ` 08:30 - 09:00 sh.1-O001 Invited talk OBseRVIng 
and ManIPulatIng sIngle cOnJugated 
POlyMeRs In sOlutIOn
C. Penedo1, F. Tenopala-Carmona1, A. Brenlla1, S. 
Fronk2, G. Bazan2, O. kanibolotskyy3, P. Skabara3, 
I. D. W. Samuel1
1University of St Andrews, SUPA School of Physics and 
Astronomy, North Haug, KY16 9SS, St Andrews, Fife, United 
Kingdom, 2University of California Santa Barbara, Department 
of Materials and Chemistry and Biochemistry, CA93106-9510, 
USA, 3University of Strathclyde, Department of Pure and Applied 
Chemistry, Thomas Graham Building, 295 Cathedral Street, 
Glasgow G1 1XL, United Kingdom

 ` 09:00 - 09:30 sh.1-O002 Invited talk 
undeRstandIng the deVIce PhysIcs OF 
FulleRene FRee ORganIc sOlaR cells

Derya Baran1, Andrew Wadsworth2,Nicola 
Gasparini3,Christoph Brabec3,Iain McCulloch1

1King Abdullah University of Science and Technology, KSA, 
2Imperial College London, UK, 3Friedrich Alexander University 
Erlangen-Nurnberg,GE, 3Friedrich Alexander University 
Erlangen-Nurnberg, GE, 1King Abdullah University of Science 
and Technology,KSA.

 ` 09:30 - 10:00 sh.1-O003 Invited talk ultRaFast 
tRIOn FORMatIOn dynaMIcs In lead halIde 
PeROVsKIte nanOcRystals
Ajay Ram Srimath kandada1,2, Félix Thouin1, 
Quinten Akkerman3, Liberato Manna3, 
Annamaria Petrozza2 and Carlos Silva1

1School of Chemistry & Biochemistry and School of Physics, 
Georgia Institute of Technology, Atlanta GA 30332, USA 2Center 
for Nanoscience and Technology, Istituto Italiano di Tecnologia, 
Via Pascoli 70/3, Milano 20133, Italy 3Nanochemistry 
Department, Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30, 
Genova 16163, Italy

 ■  10:00 - 10:15 sh.1-O004 deVelOPMent OF 
neW eMIssIVe cOMPOsItes FOR sOlId state 
lIghtIng aPPlIcatIOns
C. Martín,

1 k. kennes, 1 D. Jonckheere,2 E. Fron, 1 
E. Coutino-Gonzalez,1,3 M. B.J. Roeffaers,2 D. E. De 
Vos,2 M. Van der Auweraer1 and J. Hofkens1
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1Leuven Chem&Tech, Molecular Imaging and Photonics, KU 
Leuven, 3001 Heverlee, Belgium 2Leuven Chem&Tech, Centre 
for Surface Chemistry and Catalysis, KU Leuven, 3001 Heverlee, 
Belgium 3CONACYT-Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, Parque Industrial Querétaro, 
Sanfandila s/n, Pedro Escobedo 76703, Querétaro, Mexico

 ■ 10:15 - 10:30 sh.1-O005 ORganIc 
dOWn-cOnVeRtIng MOlecules as Key 
cOMPOnents In hyBRId WhIte lIghtIng 
aPPlIcatIOns
N. J. Findlay1 J. Bruckbauer2 B. Breig1 E. Angioni1, 
C. Brasser 2 E. Taylor-Shaw2 A. R. Inigo1 D. J. 
Wallis3 R. W. Martin2 P. J. Skabara1

1WestCHEM, Department of Pure and Applied Chemistry, 
University of Strathclyde, 295 Cathedral Street, Glasgow, G1 
1XL, UK. 2Department of Physics, SUPA, University of Strathclyde, 
Glasgow, G4 0NG, UK. 3Department of Materials Science and 
Metallurgy, University of Cambridge, 27 Charles Babbage Road, 
Cambridge, CB3 0FS, UK

 ■ 10:30 - 10:45 sh.1-O006 hIghly eMIssIVe 
MacROMOlecules FOR VIsIBle lIght 
cOMMunIcatIOns
Peter J Skabara1

1University of Strathclyde

 ■ 10:45 - 11:00 sh.1-O007 stRuctuRally 
cOMPleMentaRy dOnORs and accePtORs 
FOR eXcIPleX Oleds – a unIMOleculaR 
aPPROach tO a BIMOleculaR PhenOMenOn
I. A. Wright1, A. S. Batsanov2, M. k. Etherington3, 
A. P. Monkman3 and M. R. Bryce2

1Department of Chemistry, Loughborough University, Epinal 
Way, Loughborough, LE11 3TU. 2Department of Chemistry, 
Durham University, South Road, Durham, DH1 3LE. 3Department 
of Physics, Durham University, South Road, Durham, DH1 3LE

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3

Session: Organic field effect 
transistors and charge transport

 Å SESSION CHAIR: PETER SKABARA

 ` 12:30 - 13:00 sh.1-O008 Invited talk OPtIcally 
actIVe OFet: MOlecule, deVIce PROPeRtIes 
and laseR PatteRnIng OF tRansIstOR 
cIRcuIt
Yutaka Wakayama1

1National Institute for Materials Science. International Center 
for Materials Nanoarchitectonics

 ` 13:00 - 13:30 sh.1-O009 Invited talk 
electROnIc tRaPs due tO stRaIn at 
ORganIc FIeld-eFFect tRansIstOR 
InteRFaces
Yaochuan Mei1, Peter J. Diemer1, Muhammad 
R. Niazi2, Rawad k. Hallani3, karol Jarolimek3, 
Cynthia S. Day4, Chad Risko3, John E. Anthony3, 
Aram Amassian2, and Oana D. Jurchescu1

1Department of Physics, Wake Forest University, Winston-
Salem, NC 27109, USA. 2King Abdullah University of Science 
and Technology (KAUST), Division of Physical Science and 
Engineering, and, KAUST Solar Center (KSC), Thuwal 23955-
6900, Saudi Arabia. 3Department of Chemistry and Center for 
Applied Energy Research, University of Kentucky, Lexington, KY 
40506, USA. 4Department of Chemistry, Wake Forest University, 
Winston-Salem, NC 27109, USA

 ■ 13:30 - 13:45 sh.1-O010 deVelOPIng theORy-
dRIVen aPPROaches tO desIgn ORganIc 
seMIcOnductIng MateRIals
Chad Risko1, 
1Department of Chemistry & Center for Applied Energy Research 
(CAER), University of Kentucky, Lexington, Kentucky 40506-0055 
USA

 ■ 13:45 - 14:00 sh.1-O011 cOnJugated 
cOPOlyMeRs FOR aMBIPOlaR tRansIstORs
Martin Baumgarten1

1Max Planck Institute for Polymer Research, 55128 Mainz, 
Germany

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 

Session: Interfaces and modified 
electrodes

 Å SESSION CHAIR: MARTYN MCLACHLAN

 ` 16:00 - 16:30 sh.1-O012 Invited talk chaRge-
dOPed POlyelectROlyte MateRIals FOR 
electROnIc aPPlIcatIOns
Lay-Lay Chua1, Rui-Qi Png1, Peter k.h. Ho1

1Department of Chemistry, National University of Singapore, 
Lower Kent Ridge Road, S117552, Singapore

 `  16:30 - 17:00 sh.1-O013 Invited talk ORganIc 
MIXed cOnductORs FOR BIOelectROnIc 
aPPlIcatIOns
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J. Rivnay1

1Department of Biomedical Engineering, Northwestern 
University, 2145 Sheridan Rd., Evanston IL 60208 USA

 ■ 17:00 - 17:15 sh.1-O014 alteRnatIVe 
cathOdes, FRee VacuuM dePOsIted, FOR 
ORganIc sOlaR cells
J.L. Maldonado1, E. Pérez-Gutiérrez2, D. Romero-
Borja1,3, D. Barreiro-Argüelles1, G. Ramos-Ortíz1, 
A. Álvarez-Fernández1, M. Rodríguez1, M.A. 
Meneses-Nava1, O. Barbosa-García1

1Research Group of Optical Properties of Materials (GPOM), 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.P. 1-948, 37150 León, 
Gto., México. 2CONACyT-Laboratorio de Polímeros, Centro 
de Química, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Complejo de Ciencias, ICUAP, 
Edif. 103H, 22 Sur y San Claudio, C.P. 72570 Puebla, Puebla, 
México. c National Laboratory of Graphenic Materials (LNMG), 
Centro de Investigación en Química Aplicada, Boulevard E. 
Reyna 140, 25294 Saltillo, México

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sh.1-P001 ORganIc FIeld eFFect 
tRansIstORs as o3 sensORs
 Juan Pablo Aguilar González1, Ramón Gómez 
Aguilar2, Jaime Ortiz López1

1Department of Physics, ESFM-IPN, U.P.A.L.M. Zacatenco, 
Mexico CDMX, C.P. 07738. 2UPIITA, IPN,U.P.A.L.M., Av IPN N° 
2580, Col. Barrio la Laguna Ticomán, México CDMX, C.P. 07340

 ■ sh.1-P002 actIVe thIn FIlM VaRIatIOn and 
analysIs OF OPV cells thROugh eXteRnal 
QuantuM eFFIcIency (eQe) technIQue
Olivia Amargós-Reyes1, Daniel Romero-
Borja1,2, Denisse Barreiro-Argüelles11, José Luis 
Maldonado1

1Research Group of Optical Properties of Materials (GPOM), 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.P. 1-948, 37150 León, 
Gto., México. 2National Laboratory of Graphenic Materials 
(LNMG), Centro de Investigación en Química Aplicada, 
Boulevard E. Reyna 140, 25294 Saltillo, México

 ■ sh.1-P003 PhOtOVOltaIc PeRFORMance OF 
ORganIc sOlaR cells When dOPIng the 
electROn tRansPORt layeR WIth tWO tiO2 
nanOstRuctuRes
Carlos-Fabián Arias-Ramos1, Cecilia Cuevas-
Arteaga2, M. A. Rodríguez1, José-Luis Maldonado1, 
Patricio González-Guevara1

1Research Group of Optical Properties of Materials 
(GPOM),Centro de Investigaciones en Óptica, A.P. 1-948, 
37150 León, Gto., México. 2CIICAp (Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas), Av. Universidad 1001, Col. 
Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México CP 62210. 

 ■ sh.1-P004 ORganIc cOnductIng 
POlyMeRs OF BenZO-Fused PyRROles: 
electROsynthesIs, electROcheMIcal and 
PhOtOPhysIcal chaRacteRIZatIOn 
L. R. Arias Aranda1; E. Rivera Gonzales1; N.A. 
Macías Ruvalcaba1

1Facultad de Química. UNAM. Laboratorio de electroquímica 
Molecular. Ciudad Universitaria 04510. México, CDMX.

 ■  sh.1-P005 gReen synthesIs OF ethyl 
cInnaMate and cInnaMIde deRIVatIVes and 
eValuatIOn OF theIR PhOtOluMInIscence 
PROPeRtIes
M. Aztatzi1, E. Porras2, E. Hernández2, I. López1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales I, Av. Universidad, 
Cd. Universitaria 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, México. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, 
Facultad de Ciencias Químicas, Laboratorio de Química 
Industrial, Av. Universidad, Cd. Universitaria 66451, San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, México.

 ■ sh.1-P006 WhIte ORganIc lIght eMIttIng 
dIOdes Based On eXcIPleX states By usIng 
a caRBaZOle deRIVatIVe as sIngle eMItteR 
layeR
W. Bernal-Pinilla 1, Andrés Aguilar-Granda2, 
O. Barbosa-Garcia1, E. Pérez-Gutiérrez3, 
B. Rodríguez-Molina2, M. Rodríguez1, J.L. 
Maldonado1.
1Centro de Investigaciones en Óptica.2Universidad Nacional 
Autónoma de México. 3Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

 ■ sh.1-P007 thIn sOlId FIlM analysIs OF the 
electRO-dOnOR PtB7 thROugh scannIng 
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tunnelIng MIcROscOPy and sPectROscOPy 
(stM and sts)
I. Caballero1, J.L. Maldonado1, D. Romero-Borja1-2

1Research Group of Optical Properties of Materials (GPOM), 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.P. 1-948, 37150 León, 
Gto., México2National Laboratory of Graphenic Materials 
(LNMG), Centro de Investigación en Química Aplicada, 
Boulevard E. Reyna 140, 25294 Saltillo, México

 ■  sh.1-P008 One dIMensIOnal Metal-aIR 
gRaded systeM undeR OBlIQue IncIdence
Danny Manuel Calvo Velasco1

1Departamento de Fisica, Universidad del Valle, A.A. 25.360, 
Cali, Colombia

 ■ sh.1-P009 ZInc PhthalOcyanIne FIlMs FOR 
Its POssIBle aPPlIcatIOn On deVIces
D. H. Cuate Gomez1, J. A. Luna López1, J. L. Sosa 
Sánchez1

1I.C- CIDS- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) Prol. 24 sur esq. Av. San Claudio, Ciudad Universitaria 
Col. San Manuel-edificio IC 5. 

 ■ sh.1-P010 eFFIcIent tWO-PhOtOn eXcIted 
eMIssIOn In a nOVel cROss-cOnJugated 
POlyMeR and Its aPPlIcatIOn In laseR 
MIcROResOnatORs
Paula Cutipa-Giménez1, Gabriel Ramos-Ortiz1, 
Olivia Hernández-Cruz1,2 M. Zolotukhin2

1Centro de Investigaciones en Optica A.C., Loma del Bosque 115, 
Leon, Guanajuato 37150, Mexico 2Instituto de Investigaciones 
en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Apartado Postal 70-360, CU, Coyoacán 04510, México D. F., 
México

 ■  sh.1-P011 nOnlIneaR PROPeRtIes OF a 
sIO2-PMMa hyBRId MatRIX MOdIFIed WIth 
the InclusIOn OF gOld nanOPaRtIcles 
 J. De la Cruz Quiroga1, R. Palomino Merino1, M. L. 
Arroyo Carrasco1, J. E. Espinosa Rosales1

1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemerita 
Universidad Autonoma de Puebla. Avenida San Claudio y 18 
Sur Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla, Puebla, 
C.P. 72570, México.

 ■  sh.1-P012 electROn tRansPORt layeR 
Based On tIO2 and gRaPhene FOR ORganIc 
sOlaR cells

Arxel de León1,2, Daniel Romero-Borja1,2, Salvador 
Fernández2, Edgar de Casas2, Alfonso Mercado2, 
and José-Luis Maldonado1

1Research Group of Optical Properties of Materials (GPOM), 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.P. 1-948, 37000 León, 
Gto., México. 2National Laboratory of Graphenic Materials 
(LNMG), Centro de Investigación en Química Aplicada, 
Boulevard E. Reyna 140, 25100 Saltillo, México

 ■ sh.1-P013 cOMPutatIOnal InVestIgatIOn OF 
the suBstItuent eFFects In sIlOles and 
1,4-dIsIlacyclOheXa-2,5-dIenes 
A. V. Denisova1, J. Tibbelin2, R. Emanuelsson3, H. 
Ottosson1

1Department of Chemistry–Ångström Laboratory, Uppsala 
University, Box 523, 75120 Uppsala, Sweden; 2Department 
of Chemistry–BMC, Uppsala University, Box 576, 75123 
Uppsala, Sweden; 3Nanotechnology and Functional Materials, 
Department of Engineering Sciences, Uppsala University, Box 
534, 75121 Uppsala, Sweden.

 ■ sh.1-P014 OPtIcal PROPeRtIes OF siO2 dOPed 
WIth 2,4-dstP
V. Domínguez-Benítez1, R. Palomino-Merino1, E. 
Espinosa1, R. Aceves2, P. Trejo-García1, E. Moreno-
Barbosa1, M. Judith Percino 3, Víctor M. Chapela 3
1Facultad de ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Avenida San Claudio y 18 Sur, 
Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria C.P. 72570. Puebla, 
México. 2Departamento de Investigación en Física, Universidad 
de Sonora, Apartado postal 5-088, C.P. 83190. Hermosillo, 
México. 3Centro de Química, Instituto de Ciencias, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Complejo de Ciencias, ICUAP, 
103H, 22 Sur y San Claudio, Ciudad Universitaria C.P. 72570. 
Puebla, México.

 ■ sh.1-P015 RegIORegulaR P3ht: study OF 
dIFeRents cOndItIOns OF synthesIs By 
dIRect aRylatIOn, chaRacteRIZatIOn and 
eValuatIOn In ORganIcs sOlaR cells
P. García-Ramírez1, M. Rangel-Ayala1, A. Bahena-
Higuera1, M. Güizado-Rodríguez1, V. Barba2, J. L. 
Maldonado3, M. Rodríguez3.
1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp-IICBA) and 2Centro de Investigaciones Químicas (CIQ-
IICBA), Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, 
Cuernavaca, Morelos, México. 3Centro de Investigaciones en 
Óptica, A.C. Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del Campestre, 
C.P. 37150, León, Guanajuato, México.
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 ■ sh.1-P016 eFFect OF the FunctIOnalIZatIOn 
OF cds nanOPaRtIcles In the In-sItu 
synthesIs OF P3ht, FOR PhOtOVOltaIc 
aPPlIcatIOns.
García-Carvajal1, M. E. Nicho-Díaz1, Claudia 
Martínez-Alonso2, Hailin Zhao-Hu2, José Luis 
Maldonado3, Gregorio Cadenas-Pliego3, Patricia 
Altuzar-Coello2, Darwin Mayorga-Cruz1, Víctor 
Juarez1.
1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 
1001, Col. Chamilpa, C.P. 62210, Cuernavaca, Morelos, México., 
2Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Temixco, Morelos 62580, México, 
México, 3Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo, 
Coahuila, México 3Centro de Investigación en Óptica León, 
Guanajuato, México

 ■ sh.1-P017 chaRacteRIZatIOn By electROn 
PaRaMagnetIc ResOnance OF thIn FIlMs OF 
MdMO-PPV dOPed WIth cO nanOPaRtIcles 
tO use In Oleds deVIces.
R. Gómez-Aguilar1, J. Angeles-Islas1, A. L. Atilano-
Belmonte2 D. Ramirez-Rosales3

1Depto. de Ciencias Básicas, UPIITA, Instituto Politécnico 
Nacional, Av. Acueducto s/n, Barrio la Laguna, Col. Ticomán, 
07340, México, DF., México. 2Depto. de Basicas del CECYT 16, 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad del conocimiento y la cul-
tura Carretera Pachuca – Actopan Kilómetro 1.5, San Agustín 
Tlaxiaca, HGO,México. 3Depto. de Física Avanzada, ESFM, 
Instituto Politécnico Nacional, Av. IPN s/n, Col. Lindavista, 07738, 
México, DF.,México. Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 56860

 ■ sh.1-P018 sIlaRylene-cOntaInIng 
POly(aZIne)s and POly(aZOMethIne)s. 
synthesIs and chaRacteRIZatIOn.
Claudio A. Terraza1, Luis H. Tagle,1 Alain 
Tundidor-Camba,1 Carmen M. González-
Henríquez,2 Patricio A. Sobarzo,1 René A. 
Hauyón,1Alexis F. González1, Pablo A. Ortiz1. 

1Research Laboratory for Organic Polymers (RLOP), Organic 
Chemistry Department, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, P.O. Box 306, Correo 22, Santiago, Chile. 2Laboratory of 
Nanotechnology and Advanced Materials (LNnMA), Chemistry 
Department, Universidad Tecnológica Metropolitana, P. O. Box 
9845, Correo 21, Santiago, Chile. 

 ■ sh.1-P019 centeR nItROgen-Vacancy In 
dIaMOnd as a sOlId-state QuBIt
C.I. Huerta1, R. Riera1

1Departamento de Investigación en Física, Universidad de 
Sonora, Apartado Postal 5-88

 ■ sh.1-P020 aB InItIO calculatIOns OF 
cOBaltOcene adsORBed On cO hcP (0001)
José Guadalupe Ibarra- Armenta1,Jesús Andrés 
Aguilar-Quiroz1, Raúl Enrique Félix-Medina1, 
Manuel Andrés Leyva-Lucero1 and Salvador 
Meza-Aguilar1.
1Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Blvd. de las Américas y Universitarios, 
Ciudad Universitaria, Culiacán Sinaloa, CP 80010, México.

 ■ sh.1-P021 an IMPORtant Reduce In the 
PhOtOdegRadatIOn OF POlyMeR FIlMs OF 
POlystyRene ButadIene cOPOlyMeR WIth 
euROPIuM cOMPleXes
G. Lesly Jimenez1 Ciro Falcony Guajardo2

1Programa de Doctorado en Nanociencias y Nanotecnología, 
CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Cuidad 
de México, C.P. 07360, México, 2Departamento de Física, 
CINVESTAV, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Cuidad de 
México, C.P. 07360, México

 ■ sh.1-P022 synthesIs OF BOROn clusteRs 
FunctIOnalIZed WIth FluOROPhORes as 
dual agents FOR canceR theRaPy and 
FluORescence MIcROscOPy
Pablo Labra-Vázquez,1 Justo Cabrera-González,2 
Rosario Núñez,2 Rosa Santillan,3 Norberto 
Farfán.1

1Facultad de Química. Departamento de Química Orgánica, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
Universitaria, 04510. Ciudad de México, México. 2Instituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), Campus 
UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona, España. 3Departamento de 
Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN, Apartado Postal 14-740, 07000 Ciudad de México, México.

 ■ sh.1-P023 eFFIcIent Oleds FaBRIcated By 
sOlutIOn PROcess Based On caRBaZOle 
deRIVatIVes
L.A. Lozano-Hernández1, C. Garcias-Morales2, A. 
E. Roa1, E. Pérez-Gutiérrez3, M. Rodriguez1, O. 
Barbosa-García1, J.L. Maldonado1

1Research Group of Optical Properties of Materials (GPOM), 
Centro de Investigaciones en Óptica A.P. 1-948, C.P. 37000 
León, Guanajuato, Mexico. 2Departamento de Química, 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de 
Coahuila, Saltillo, C.P. 25280, Coahuila, México. 3CONACyT-
Laboratorio de Polímeros, Centro de Química, Instituto de 
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Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Complejo de Ciencias, ICUAP, Edif. 103H, 22 Sur y San Claudio, 
C.P. 72570 Puebla, Puebla, Mexico.

 ■ sh.1-P024 synthesIs and luMInescent 
chaRacteRIZatIOn OF dy2O3 dOPed WIth 
IOns OF teRBIuM
E. Márquez-Quintos1, R. Palomino-Merino 1, E. 
Espinosa 1, R. Aceves2, P. Trejo-García1, Eduardo 
Moreno-Barbosa1

1Facultad de ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Avenida San Claudio y 18 
Sur, Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria C.P. 72570 
Puebla, México. 2Departamento de Investigación en Física, 
Universidad de Sonora, Apartado postal 5-088, C.P. 83190. 
Hermosillo, México.

 ■ sh.1-P025 OPtIcal PROPeRtIes OF OPtIcal 
FIBeR dOPed WIth nanOPaRtIcles OF gOld 
and sIlVeR
Hugo Méndez Martínez1, Rodolfo Palomino-
Merino1, E. Espinosa1, Raúl Aceves Torres 2, 
Pablo M. Trejo-García1, Juan de la Cruz Quiroga1, 
Beltrán Pérez Georgina1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2Universidad 
de Sonora

 ■ sh.1-P026 On the cOnductIVIty 
enhanceMent OF POly(3,4-ethylenedIO
XythIOPhene):POly(styRene sulFOnate) 
nanOFIBeRs By dOPIng thROugh cOaXIal 
electROsPInnIng
M.I. Mendoza Díaz1, L.P. Hernández Casillas1, D.F. 
García Gutiérrez1, I.E. Moreno Cortez1, D.I. García 
Gutiérrez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME, Av. Universidad S/N, 
Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 
66450, México. 2Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro 
de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y 
Tecnología CIIDIT, Av. Alianza 101 Sur, Apodaca, Nuevo León, 
C.P. 66600, México

 ■ sh.1-P027 MORPhOlycal study OF 
PeROVsKIte FIlMs and Its InFluence On 
PhOtOVOltaIc deVIce PeRFORMance
D. Montoya-Montoya1, E. Pérez-Gutiérrez2, 
O. Barbosa-Garcia1, Rodríguez- Rivera 1, M.A. 
Meneses- Nava1, J.L. Maldonado1

1Research Group of Optical Properties of Materials (GPOM), 
Centro de Investigaciones en Óptica A.C., Lomas del Bosque 
115, León Gto., 37150, México.2CONACYT-Laboratorio de 

Polímeros, Centro de Química, Instituto de Ciencias, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Complejo de Ciencias, ICUAP, 
Edif.103H, 22 Sur y San Claudio, C.P. 72570 Puebla, México.

 ■ sh.1-P028 deteRMInatIOn OF MagnetIc 
FIeld usIng a FaBRy-PeROt caVIty 
cOntaInIng nOVel nanOPaRtIcles
D. Jauregui-Vazquez1, L. M. Morales-Villagomez2, 
J. M. Estudillo-Ayala1, D. kumar-Tiwari3,4, 
M. Bianchetti2, J, M. Sierra-Hernandez2, J. C. 
Hernandez-Garcia1,4, R. Rojas-Laguna1 and F. 
Pérez-Suárez5

1Departamento de Electrónica, División de Ingenierías Campus 
Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato, Carretera 
Salamanca-Valle de Santiago Km 3.5+1.8 Km, Salamanca,Gto. 
36885. Mexico. 2Departamento de Estudios Multidisciplinarios, 
División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca, 
Universidad de Guanajuato, Av.Universidad s/n, Col. Yacatitas, 
Yuriria, Gto.,38940, Mexico. 3El Colegio de Michoacan, Cerro 
de Nahuatzen 85, Jardines del Cerro Grande, La Piedad de 
Cavadas, Mich. 59370. Mexico. 4Catedrático CONACYT, Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Av. Insurgentes 
Sur No.1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, 
C. P.039040 Mexico, D.F., Mexico. 5 Divisón de Ciencias e 
Ingenierías, Campus León, Universida de Guanjuato, Lomas 
el bosque No.103, Colonia Lomas del Campestre, C.P. 37150, 
León, Guanajuato, Mexico.

 ■ sh.1-P029 neW PlatInuM cOMPleXes 
cOntaInIng PyRIdIne-BenZO(IMIda, OXa and 
thIa)ZOle lIgands: synthesIs, electRO- 
and PhOtOcheMIcal PROPeRtIes
Juan Nicasio-Collazo1,2, Oracio Serrano2, José-Luis 
Maldonado1

1Research Group of Optical Properties of Materials (GPOM), 
Centro de Investigaciones en Óptica A.C, Loma del Bosque 
115, CP 37390, León, Guanajuato, México; 2Departamento de 
Química, Universidad de Guanajuato, Cerro de la Venada S/N, 
CP 36040, Guanajuato, Gto. México

 ■ sh.1-P030 PhOsPhOR In glass FOR hIgh 
POWeRed WhIte leds WIth hIgh luMInOus 
eFFIcacy
Igancio Everardo Orozco Hinostroza1, José 
Hernández Delgado1, Jorge Molina González1, 
Haggeo Desirena Enrriquez1

1Centro de Investigaciones en Óptica A.C. A.P. 1-948, León, Gto. 
37150 México

 ■ sh.1-P031 PhOtOluMInescence 
OF al2O3:eu3+ InORganIc-ORganIc 
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hyBRId nanOcOMPOsItes WIth 
thenOyltRIFluOROacetOne and cItRIc acId.
I. Padilla-Rosales1, G.L. Jimenez, J.G. Cabañas-
Moreno 1, C. Falcony2

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Programa de Nanociencias 
y Nanotecnología, Av. IPN 2508, Col. San Pedro Zacatenco, 
C.P. 07360, Ciudad de México, México. 2Instituto Politécnico 
Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada, Legaría 694, Irrigación, C.P. 11500, Ciudad 
de México, México. 3Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento 
de Física, Av. IPN 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, 
Ciudad de México, México.

 ■ sh.1-P032 theRMal, RheOlOgIcal, and 
stRuctuRal PROPeRtIes OF hdPe gRaPhene 
nanOPlatelets cOMPOsItes PROduced By 
Means OF Melt MIXIng PROcess
E. Tarani1, D. G. Papageorgiou2, Z. Terzopoulou3, 
D. N. Bikiaris3, k. Chrissafis1, G. Vourlias1

, E. k. 
Polychroniadis1

1Physics Department, Solid State Physics Section, Aristotle 
University of Thessaloniki, GR 54124, Greece; 2School of 
Materials and National Graphene Institute, The University 
of Manchester, Oxford Road, Manchester M13 9PL, United 
Kingdom; 3Department of Chemistry, Laboratory of Polymer 
Chemistry and Technology, Aristotle University of Thessaloniki, 
GR 54124, Greece

 ■ sh.1-P033 RegIORegulaR P3ht and BOROn 
deRIVatIVes Blends FOR ORganIc teRnaRy 
sOlaR cells
M. Rangel-Ayala1, A. Bahena-Higuera1, M. 
Güizado-Rodríguez1, V. Barba2, V. Agarwal1, J. L. 
Maldonado3, M. Rodríguez3.

1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp-IICBA) and 2Centro de Investigaciones Químicas (CIQ-
IICBA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, 
Cuernavaca, Morelos, México. 3Centro de Investigaciones en 
Óptica, A.C. (CIO). Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del 
Campestre, C.P. 37150, León Guanajuato, México.

 ■ sh.1-P034 dFt study and synthesIs OF 
PaMaM dendRIMeR WIth a ResORcInaRene 
cORe
D. Castro Monter1, R. A. Vázquez García1, M. I. 
Reyes Valderrama1, O. J. Hernández Ortiz1, V. 
Rodríguez Lugo1

1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica 
de Ciencias de la Tierra y Materiales, Carretera Pachuca-
Tulancingo Km. 4.5, Cd. Ciudad del Conocimiento, Mineral de 
la Reforma, Hgo., México.

 ■ sh.1-P035 chaRge accuMulatIOn In POROus 
sIlIcOn MOnOlayeRs InFIltRated WIth 
sIlanes
L. E. Serrano1, M. Pacio1, J. A. García 2, H. Juarez1

1Instituto de Ciencias-CIDS Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Ed. 103-C, Col. San Manuel, Puebla, México. 
2Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, BUAP, 4 Oriente 
412 y 414 Col. Centro, Puebla, México

 ■  sh.1-P036 dIPhenylethenyl-suBstItuted 
BRIdged-tRIPhenylaMInes as eFFIcIent 
hOle-tRansPORtIng MateRIals 
Jurate Simokaitiene1, Gjergji Sini2, Joaquim 
Puigdollers3, Dmytro Volyniuk1 Juozas V. 
Grazulevicius1

1Departament of Polymer Chemistry and Technology, Kaunas 
University of Technology, Radvilenu rd. 19, LT-50245, Kaunas, 
Lithuania 2Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des 
Interfaces, Université de Cergy-Pontoise, EA 2528, 5 mail Gay-
Lussac, Cergy-Pontoise Cedex, 95031, France 3Departament 
Electronics Engineering, Universitat Politecnica Catalunya, 
Campus Nord, C/Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona, Spain

 ■ sh.1-P037 nOVel acRIdan-
IsOPhthalOnItRIle-acRIdan deRIVatIVe as 
tadF eMItteR FOR hIghly eFFIcIent Oleds
Ausra Tomkeviciene1, Eigirdas Skuodis1, Dmytro 
Volyniuk1, Juozas V. Grazulevicius1

1Department of Polymer Chemistry and Technology, Kaunas 
University of Technology, Radvilenu pl. 19, LT-50254 Kaunas, 
Lithuania

 ■ sh.1-P038 synthesIs, luMInIscent and 
RaMan chaRacteRIZatIOn OF cu IOns In a 
tiO2 MatRIX
Pablo M. Trejo-García 1, Rodolfo Palomino-
Merino 1, E. Espinosa1, Raúl Aceves Torres 2
1Facultad de ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2Departamento de 
Investigación en Física, Universidad de Sonora

 ■ sh.1-P039 MultIWalled caRBOn nanOtuBes 
decORated WIth ZnO and Its BehaVIOR as 
BOlOMeteRs
M. G. García-Valdivieso1, H. R. Navarro-
Contreras1, J.J.Velázquez-Salazar2, k. G. H. 
Martínez-Reyna1, M. José-Yacamán2.
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1Laboratorio Nacional CIACYT-Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 2University of Texas at San Antonio (UTSA)

ROOM: Maya VI casaMagna hOtel 
Wednesday, august 23

Session: Hybrid materials for 
electronics and photonics

 Å SESSION CHAIR: IGOR PEREPICHKA

 ` 08:30 - 09:00 sh.1-O015 Invited talk 
cOntROllIng stRuctuRe, cOMPOsItIOn and 
electROnIc PROPeRtIes OF InteRlayeR 
MateRIals In ORganIc electROnIcs
M. A. McLachlan1

1Department of Materials & Centre for Plastic Electronics, 
Imperial College London, London, SW7 2AZ

 ` 09:00 - 09:30 sh.1-O016 Invited talk InK-Based 
ManuFactuRIng OF ORganIc and hyBRId 
seMIcOnductORs: an In sItu VIeWPOInt
Aram Amassian1

1King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), 
KAUST Solar Center (KSC), and Division of Physical Sciences and 
Engineering (PSE), Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia

 ■ 09:30 - 10:00 sh.1-O017 Invited talk adVances 
In ORganIc and ORganIc/InORganIc hyBRId 
MateRIals FOR electROnIcs and PhOtOnIcs
k. H. Choi1, M. Sajid1, Y. J. Yang1, H. B. kim1, k. H. 
Na2

1, Department of Mechatronics Engineering, D201, Engineering 
Building 4, Jeju National University, Jeju, South Korea. E-Mail: 
amm@jejunu.ac.kr, +82-10-9898-3713. 2Korea College of 
Engineering, Dankook University, Republic of Korea

 ■ 10:00 - 10:15 sh.1-O018 tWO-PhOtOn eXcIted 
FluORescence In MOleculaR-Based 
nanOPaRtIcles and seMIcOnductOR-Based 
nanOPaRtIcles (Q-dots): a cOMPaRatIVe 
study and theIR aPPlIcatIOn In BIOIMagIng
Eduardo A. Roco-Avilés1, Gabriel Ramos-Ortiz1, 
Jayaramakrishnan Velusamy1, Olivia Hernandez-
Cruz2, Mikhail Zolotukhin2
1Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., A.P. 1–948, 37000, 
León, Gto., México, 2Instituto de Investigaciones en Materiales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior 
s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, Ciudad de México

 ■  10:15 - 10:30 sh.1-O019 POlyanIlIne-Based 
hyBRId POlyelectROlytes as a BasIs FOR 
neW class OF theRMOelectRIc deVIces and 
aRtIFIcIal neuRal netWORKs
D.Godovsky1,2

1Institute of Elementoorganic Compounds of RAS, Moscow, 
Russia. 2LG TCM, LG Electronics, Moscow, Russia

 ■ 10:30 - 10:45 sh.1-O020 POlyanIlIne shIelded 
IROn OXIde FeRROFluIds as POtentIal 
MIcROWaVe aBsORBeRs
Archana V N 1, Thoufeeq S1, P Mohanan2 and M R 
Anantharaman1,3

1Department of Physics, Cochin University of Science and 
Technology 2Department of Electronics, Cochin University 
of Science and Technology 3Inter University Centre for 
Nanomaterials and Devices (IUCND), Cochin University of 
Science and Technology.

 ■ 10:45 - 11:00 sh.1-O021 nOVel aPPROaches 
tO IMPROVe chaRge Balance and lIght 
ManageMent In sOlutIOn-PROcessed 
OPtOelectROnIc deVIces
Natalie Stingelin1

1Imperial College / Georgia Institute of Technology

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

Session: Graphenes and acenes
 Å SESSION CHAIR: CARLOS PENEDO

 ` 12:30 - 13:00 sh.1-O022 Invited talk sOluBle 
and staBle acene Based MOlecules and 
MateRIals
Chunyan Chi1
1National University of Singapore

 ` 13:00 - 13:30 sh.1-O023 Invited talk synthesIs 
and aPPlIcatIOns OF nOVel gRaPhene 
Based nanOhyBRIds
Mildred Quintana1

1Universidad Autónoma de San Luis Potosí

 ■ 13:30 - 13:45 sh.1-O024 cRystallIne ORganIc 
seMIcOnductORs WIth laRge Band-gaP
Dmitrii F. Perepichka1

1Department of Chemistry, McGill University

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 



375

Session: Perovskite Solar Cells
 Å SESSION CHAIR: NATALIE STINGELIN

 ` 16:00 - 16:30 sh.1-O025 Invited talk tOWaRd 
hIgh eFFIcIency PeRVOsKIte sOlaR cell By 
cOMPOsItIOn and MORPhOlOgy cOntROl OF 
actIVe layeR
W. F. Su1

1Department of Materials Science and Engineering, National 
Taiwan University, 1, Roosevelt Road, Section 4, Taipei Taiwan, 
10617

 ` 16:30 - 17:00 sh.1-O026 Invited talk OXIde 
InteRlayeRs FOR staBle ORganIc and 
PeROVsKIte sOlaR cells
Monica Lira-Cantu1

1Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), 
CSIC, and Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), 
Building ICN2, Campus UAB, Bellaterra, E-08193 Barcelona, 
Spain.

 ` 17:00 - 17:30 sh.1-O027 Invited talk eXcIted-
state dynaMIcs and ultRaFast chaRge 
tRansFeR In ORganIc and hyBRId systeMs
Demetra Tsokkou1 and Natalie Banerji1
1Department of Chemistry and Biochemistry, University of Bern, 
Freiestrasse 3, CH-3012 Bern, Switzerland

 ■ 17:15 - 17:30 sh.1-O028 analyZIng the 
stOIchIOMetRIc cOntROl eFFect OF 
ch3nh3PbBr3 PeROVsKIte FIlMs tOWaRd 
hIghly eFFIcIent lIght-eMIttIng dIOdes
M. Shin1 J, kim1 B. Shin1

1Department of Materials Science and Engineering, Korea 
Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 291 
Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

ROOM: Maya VI casaMagna hOtel 
thuRsday, august 24

Session: New materials for 
organic electronics and photonics

 Å SESSION CHAIR: RUPERT TAYLOR

 ` 08:30 - 09:00 sh.1-O029 Invited talk 
PhthalOcyanInes: Old dyes, neW 
MOleculaR MateRIals FOR electROnIcs 
and PhOtOnIcs 
Tomás Torres1, Giulia Lavarda1, Héctor 
Carrascosa1, Verónica Almeida1, Diana P. Medina1, 
Diana E. Meza Rojas1 
1Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma 
de Madrid, Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain and IMDEA-
Nanociencia, c/Faraday 9, Campus de Cantoblanco, 28049 
Madrid, Spain

 `  09:00 - 09:30 sh.1-O030 Invited talk thIcKness 
dePendent sheet cOnductIVIty In PRIstIne 
and suRFace-dOPed RuBRene sIngle 
cRystals
Jae Joon kim1, Stefan Bachevillier1, David L. 
Gonzalez1, Benjamin P. Cherniawski1, Edmund k. 
Burnett1, Natalie Stingelin1, Cédric Ayela1, Özlem 
Usluer1, Stefan C. B. Mannsfeld1, Guillaume 
Wantz1, Alejandro L. Briseno1, Bachevillier2, Dr. 
C. Ayela2, Prof. G. Wantz2, N. Stingelin3, S. C. B. 
Mannsfeld4

1Polymer Science and Engineering University of Massachusetts 
Amherst 120 Governors Drive, Amherst, MA 01003, United 
States abriseno@mail.pse.umass.edu 2IMS Laboratory 
University of Bordeaux, Bordeaux INP, ENSCBP CNRS UMR 5218, 
F-33400, Talence, France guillaume.wantz@ims-bordeaux.fr. 
3School of Materials Science and Engineering and School of 
Chemical and Biomolecular Engineering, Georgia Institute of 
Technology 311 Ferst Drive, Atlanta, GA 30332, United States. 
4Center for Advancing Electronics Dresden Dresden University 
of Technology 01062, Dresden, Germany

 ` 09:30 - 10:00 sh.1-O031 Invited talk 
dIKetOPyRROlOPyRROles as ORganIc 
seMIncOnductORs: IMPact OF alKyl 
suBstItuents and tOleRance OF 
ethylheXyl steReOIsOMeRs
M. Stolte1, T. He1, P. Leowanawat1, S.-L. Suraru1, 
C. Burschka1, V. Stepanenko1, U. Zschieschang2, H. 
klauk2, F. Würthner1

1Universität Würzburg, Institut für Organische Chemie & Center 
for Nanosystems Chemistry, Am Hubland, 97074 Würzburg, 
Germany 2Max Planck Institute for Solid State Research, 
Heisenbergstrasse 1, 70569 Stuttgart, Germany 

 ■ 10:00 - 10:15 sh.1-O032 nOVel 4-suBstItuted 
POlyFluORenes:eFFIcIent tunIng the 
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electROnIc PROPeRtIes In lIght-eMIttIng 
hOMOPOlyMeRs
Srikanth kommanaboyina1, Mea Versleijen1, 
Samuel T. Adamson1 and Igor F. Perepichka1

1School of Chemistry, Bangor University, Bangor LL57 2UW, 
United Kingdom

 ■ 10:15 - 10:30 sh.1-O033 deVelOPMent and 
eValuatIOn POlyMeRs deRIVatIVe tO 
FluORene and BenZOthIadIaZOle In 
ORganIc sOlaR cells BhJ.
A. Ledesma Juárez1, M. Rodríguez2, M. Güizado-
Rodríguez1, C. Garcias2, A. Espinoza Roa2, D. 
Romero-Borja2, J. L. Maldonado2, Victor Barba3.
1Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp-IICBA) and 3Centro de Investigaciones Químicas 
(CIQ-IICBA), Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, 
Cuernavaca, Morelos, México. 2Centro de Investigaciones en 
Óptica, A.C. Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del Campestre, 
C.P. 37150, León, Guanajuato, México.

 ■ 10:30 - 10:45 sh.1-O034 synthesIs OF ORganIc 
cOMPOunds deRIVatIVe tO FluORene and 
BenZOthIadIaZOle WIth BIFOtOnIc actIVIty 
FOR Its POssIBle use as a BIOMaRKeR
k. Guzmán-Rabadán1, M. Güizado-Rodríguez1, M. 
Rodríguez2, G. Ramos-Ortiz2, C. Garcías2, V. Barba3

1Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp-IICBA), Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, 
Cuernavaca, Morelos, México. 2Centro de Investigaciones 

en Óptica A.C., Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del 
Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato, México. 3Centro de 
Investigaciones Químicas (CIQ-IICBA), Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). Av. Universidad No. 1001, Col. 
Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, México.

 ■ 10:45 - 11:00 sh.1-O035 dehydRatIOn 
POlyMeRIZatIOn FOR POly(heteRO)aRene 
cOnJugated POlyMeRs
Luke Vanderzwet1, Rafael A. Mirabal1, Michael R. 
Emmett1, Sara Abuadas1, Derek J. Schipper1

1Department of Chemistry, Waterloo Institute for 
Nanotechnology, University of Waterloo, Waterloo, ON N2L 
3G1, Canada

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 5

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 
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Symposium H.2
MeMristive devices - froM 
fUndaMentals to applications
Ilia Valov / Research Centre Julich, Wilhelm-Johnen-Str
Jianghua Joshua Yang / University of Massachusetts
Sabina Spiga / Laboratorio MDM, IMM-CNR
Dirk Wouters / RWTH-Aachen

ROOM: cOZuMel casaMagna hOtel 
tuesday, august 22

 ` 08:00 - 08:30 sh.2-O001 Invited talk ResIstIVe 
MeMORy Based On cOPPeR In sIlIca: deVIces 
and aPPlIcatIOns
M.N. kozicki1 and W. Chen1, 
1School of Electrical, Computer, and Energy Engineering, 
Arizona State University, Tempe, AZ 85287-5706, USA

 ` 08:30 - 09:00 sh.2-O002 Invited talk 
MOdulatIOn OF catIOn MIgRatIOn In 
cOnductIVe-BRIdge ResIstIVe sWItchIng 
MeMORy
M. Liu1,2, Q. Liu1,2, X. Zhao1,2, S. Liu1,2, H. Lv1,2,  
S. Long1,2

1Key Laboratory of Microelectronic Devices & Integrated 
Technology, Institute of Microelectronics, Chinese Academy of 
Sciences, Beijing, 100029 (China). 2Jiangsu National Synergetic 
Innovation Center for Advanced Materials (SICAM), Nanjing, 
210009 (China).

 ■ 09:00 - 09:15 sh.2-O003 MOBIle IOns, 
ReactIOn seQuence and PassIVatIOn In 
MeMRIstIVe deVIces
Michael Lübben1, Stefan Tappertzhofen1, Anja 
Wedig2 and Ilia Valov2

1Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik II, RWTH Aachen 
University, Sommerfeldstr. 18/24 52074 Aachen, Germany. 
2Peter-Grünberg Institut 7, Forschungszentrum Jülich, 52425 
Jülich, Germany.

 ` 09:15 - 09:45 sh.2-O004 Invited talk 3d 
cROssBaR aRRays OF selF-RectIFyIng 
all-sIlIcOn Based MeMRIstORs
C. Li1 and Q. Xia1

1University of Massachusetts Amherst

 ■ 09:45 - 10:00 sh.2-O005 the natuRe OF 
electROn and hOle tRaPs ResPOnsIBle 
FOR chaRge tRansPORt In ReRaM deVIces
Vladimir A. Gritsenko1,2 
1Rzhanov Institute of Semiconductor Physics of SB RAS, 13 
Lavrentiev Ave, 630090, Novosibirsk, Russia. 2Novosibirsk State 
University, 2 Pirogov Str., 630090 Novosibirsk, Russia

 ` 10:00 - 10:30 sh.2-O006 Invited talk MeMORy 
and cOMPutIng systeMs Based On 
ResIstIVe sWItchIng deVIces: MeRgIng 
electROnIcs WIth IOnIcs
Wei Lu1

1University of Michigan

 ` 10:30 - 11:00 sh.2-O007 Invited talk 
stRuctuRe-OPeRatIOn RelatIOns 
achIeVIng OPtIMuM ResIstIVe sWItchIng 
chaRacteRIstIcs
Gennadi Bersuker1, Maribeth Mason1

1The Aerospace Corporation

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 3
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 ` 12:30 - 13:00 sh.2-O008 Invited talk ResIstIVe 
sWItchIng In MOtt InsulatORs: tOWaRds 
MeMORIes Based On V2O3:cR
M. Querré1,2 J. Tranchant1, E. Janod1, B. Corraze1, 
S. Cordier2, V. Bouquet2, S. Députier2, M. Guilloux 
Viry2, L. Cario1, M.P. Besland1 
1Institut de Matériaux Jean Rouxel (IMN), Université de Nantes, 
UMR CNRS 6502, 44322 Nantes (Fr) 2Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR), Université Rennes 1, UMR CNRS 
6226, 35042 Rennes (Fr)

 ` 13:00 - 13:30 sh.2-O009 Invited talk sWItchIng 
dynaMIcs OF Valence change MeMORy 
cells: lIMItIng PROcesses and PaRasItIc 
eFFects
S. Menzel1, A. Marchewka2, C. La Torre2, k. 
Fleck2, B. Rösgen1, W. kim1, A. Schönhals2, M. 
von Witzleben2, S. Hoffmann-Eifert1, V. Rana1, R. 
Waser1,2, D. J. Wouters2, U. Böttger1

1Peter Grünberg Institut (PGI-7), Forschungszentrum Jülich 
GmbH, 52425 Jülich, Germany. 2Institut für Werkstoffe der 
Elektrotechnik (IWE 2), RWTH Aachen, 52062 Aachen, Germany

 ■ 13:30 - 13:45 sh.2-O010 nOnlIneaR Full-
cOuPled dynaMIc MeMRIstOR sWItchIng 
MOdel
Damir R. Islamov1,2, Andrey A. Pil’nik1,2,3, Andrey 
A. Chernov1,2,3, Timofey V. Perevalov1,2, and 
Vladimir A. Gritsenko1,2

1Rzhanov Institute of Semiconductor Physics SB RAS, Novosibirsk 
630090, Russian Federation. 2Novosibirsk State University, 
Novosibirsk 630090, Russian Federation. 3Kutateladze Institute 
of Thermophysics SB RAS, Novosibirsk 630090, Russian 
Federation

 ` 13:45 - 14:15 sh.2-O011 Invited talk status 
and PROsPects OF 2d MateRIals Based 
MeMRIstORs
Mario Lanza1, M. A. Villena1, Yuanyuan Shi1, Fei 
Hui1, Xu Jing1, Shaochuan Chen1

1Institute of Functional Nano & Soft Materials, Soochow 
University, Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano 
Science & Technology, 199 Ren-Ai Road, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou, Jiangsu, 215123, China

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time
 ` 16:00 - 16:30 sh.2-O012 Invited talk 

MeMRIstIVe deVIces: sWItchIng dynaMIcs 
and cOMPutIng aPPlIcatIOns
Yuchao Yang1

1Key Laboratory of Microelectronic Devices and Circuits (MOE), 
Institute of Microelectronics, Peking University, Beijing 100871, 
China.

 ` 16:30 - 17:00 sh.2-O013 Invited talk 
MetROlOgy FOR MeMRIstIVe deVIces: FROM 
FIlaMentaRy tO aReal sWItchIng
Umberto Celano1

1IMEC, Kapeldreef 75, B-3001 Heverlee (Leuven), Belgium

 ■ 17:30 scIence, technOlOgy and sOcIety 
lectuRe

ROOM: teRRace 
tuesday, august 22

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

 ■ sh.2-P001 MagnetOcalORIc eFFect In 
la0.7ca0.23sr0.07MnO3 nanOFIBeRs OBtaIned By 
electROsPInnIng.
L.A. Burrola-Gándara1, C. Rodríguez2, D.M. 
Carrillo-Flores1, M. Ramos-Murillo1, J.T. 
Elizalde-Galindo1. 
1Instituto de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Av. Del Charro 450 norte, 32310 Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México. 2Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, 
Av. Universidad Tecnológica No. 3051, Col. Lote Bravo II, 32695 
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

 ■ sh.2-P002 lOgIc-In-MeMORy cOncePts 
usIng ReRaM deVIces
Dirk J.Wouters1,3, Anne Siemon1, Stephan 
Menzel2,3, Rainer Waser1,2,3

1Institute of Electronic Materials (IWE II), RWTH Aachen 
University, Aachen, Germany, 2Peter Grünberg Institut (PGI-7), 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany, 3JARA – FIT, 
Jülich, Germany

 ■ sh.2-P003 eFFects OF MagnetIc states On 
the a-Fe2O3 (0001) suRFace: a theORetIcal 
study usIng gga + u
Arnulfo Montoya1, Víctor Dominguez2, Julio 
Gonzalez1, and Oscar Olvera-Neria1

1Área de Física Atómica Molecular Aplicada (FAMA), CBI, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San 
Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Ciudad de México, 02200, 
México. 2Área de Química Aplicada, CBI, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa 
Tamaulipas, Ciudad de México, 02200, México.
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ROOM: cOZuMel casaMagna hOtel 
Wednesday, august 23

 ` 08:00 - 08:30 sh.2-O014 Invited talk ResIstIVe 
sWItchIng deVIces FOR nanOelectROnIc 
cOMPutIng: a FundIng PeRsPectIVe
A. Chen1,2

1IBM Research, San Jose, CA 95120; 2Semiconductor Research 
Corporation, Durham, NC 27703

 ` 08:30 - 09:00 sh.2-O015 Invited talk 
neuROMORPhIc cOMPutIng WIth 
MeMRIstIVe sWItchIng deVIces
Daniele Ielmini1
1Politecnico di Milano

 ■ 09:00 - 09:15 sh.2-O016 dIFFusIVe MeMRIstOR 
as an OscIllatORy neuROn FOR BRaIn 
InsPIRed cOMPutIng
Rivu Midya1, Shiva Asapu1, Zhongrui Wang1, 
Leibin Ni1, Qiangfei Xia1, Jianhua Joshua Yang1

1Department of Electrical and Computer Engineering, University 
of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA

 ` 09:15 - 09:45 sh.2-O017 Invited talk 
neuROMORPhIc engIneeRIng WIth 
MeMRIstIVe deVIces: FROM deVIce PhysIcs 
tO cOMPleX netWORKs
Martin Ziegler1 

1Technische Fakultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
D-24143 Kiel, Germany

 ` 09:45 - 10:15 sh.2-O018 Invited talk 
uncOnVentIOnal cOMPutIng WIth 
MeMRIstORs
Dmitri B. Strukov1

1Electrical and Computer Engineering Department, UC Santa 
Barbara, Santa Barbara, CA 93106-9560, USA

 ` 10:15 - 10:45 sh.2-O019 Invited talk RRaM 
aRRay WIth RelIaBle BI-dIRectIOnal 
analOg sWItchIng aRRay FOR 
neuROMORPhIc cOMPutIng
Huaqiang Wu1, Peng Yao1, Bin Gao1, Dong Wu1, 
Ning Deng1, and He Qian1

1Tsinghua University

 ` 10:45 - 11:15 sh.2-O020 Invited talk 
neuROMORPhIc cOMPutatIOn FOR cOgnItIVe 
cOMPutIng: challenges and PeRsPectIVes

 Stefano Ambrogio1, Pritish Narayanan1, Robert 
M. Shelby1, Hsinyu Tsai1, and Geoffrey W. Burr1

1IBM-Research Almaden, 650 Harry Road, San Jose, CA 95120

 l 11: 00 - 11:30 COFFEE BREAk 
 . 11:30 – 12:30 PLENARY 4

 ` 12:45 - 13:15 sh.2-O021 Invited talk 
MOleculaR gaP-Based atOMIc sWItch
T. Hasegawa1, A. Suzuki1, A. kassai1, C. Lutz1, T. 
Tsuruoka2

1Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8555 
JAPAN. 2National Institute for Materials Science, 1-1 Namiki, 
Tsukuba, 305-0044 JAPAN

 ` 13:15 - 13:45 sh.2-O022 Invited talk 
hIgh PeRFORMance selectOR and 3d 
IntegRatIOn
Ming Liu1, Qing Luo1, XiaoxinXu1, HangbingLv1, Qi 
Liu1, Shibing Long1

1Key Laboratory of Microelectronics Devices and Integrated 
Technology, Institute of Microelectronics, Chinese Academy of 
Sciences, Beijing, China

 ` 13:45 - 14:15 sh.2-O023 Invited talk 
ResIstance sWItchIng In sIlIcOn-RIch 
sIlIca: electROnIc, stRuctuRal and 
PhOtOnIc PeRsPectIVes
J. kenyon1, A. Mehonic1, M. S. Munde1, W.H. 
Ng1, M. Buckwell1, L. Montesi1, k. Zarudnyi1, M. 
Bosman3, T. Gerard1, A.L. Shluger2

1Department of Electronic and Electrical Engineering, University 
College London, London WC1E 6BT, UK; 2Department of Physics 
and Astronomy, University College London, London WC1E 
6BT, UK; 3Institute of Materials Research and Engineering, 2 
Fusionopolis Way, 138634, Singapore

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch time 
 ` 16:00 - 16:30 sh.2-O024 Invited talk 

InVestIgatIOn OF ResIstIVe MeMORIes 
(RRaM) tO sOlVe the MeMORy BOttlenecK 
In cOMPutIng systeMs
G. Molas1, M. Harrand1, C. Nail1, G. Sassine1, D. 
Alfaro Robayo1, C. Cagli1, E. Vianello1, P. Blaise1, 
A. Levisse1, B. Giraud1, J. P. Noel1, B. De Salvo1, L. 
Perniola1

1CEA, LETI, MINATEC Campus, 17 rue des Martyrs, 38054 
GRENOBLE Cedex 9

 l 18:30 – 20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk
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Symposium WMC
3rd nanoMxcn: Mexico-china 
workshop on nano Materials 
/ science / technology: 
renewaBle energy and 
environMent reMediation
Juan Antonio Zapien / City University of Hong Kong 
Sandra Rodil / Universidad Nacional Autónoma de México 
Guibin Jiang / Chinese Academy of Sciences 
Iliana Medina Ramírez / Universidad Autónoma de Aguascalientes

ROOM: UxMAl I & II 
satuRday, august 19

 ■ 9:00 – 9:30 WelcOMe & InauguRatIOn 
 ■ nanOMXcn: RaIsIng aWaReness OF MeXIcO-

chIna cOllaBORatIOn OPPORtunItIes
 ■ WelcOMe By the geneRal chaIR OF the 

XXVI InteRnatIOnal MateRIals ReseaRch 
cOngRess (IMRc 2017)
 Å SESSION CHAIR: YUCHAO YANG

 ■ 09:30 - 10:00 sWMc-01 Invited Talk “BIlateRal 
MeXIcO-chIna cOllaBORatIVe POlIcIes 
and ReneWed sInO-MeXIcan scIentIFIc 
cOllaBORatIOn OPPORtunItIes that cOuld 
suPPORt InItIatIVes lIKe nanOMXcn”
Zhu Hao1

1Director for Science and Technology of the Embassy of the 
Peoples Republic of China in Mexico

 ` 9:45 sWMc-02 Invited Talk nanOPOlygOns OF 
MOnOlayeR-Metal-dIsulFIdes
Leo W.M. Lau1

1University of Science & Technology Beijing

 ` 10:00 - 10:15 sWMc-03 Invited Talk the unescO 
chaIR In MateRIals and technOlOgIes FOR 
eneRgy cOnVeRsIOn, saVIng and stORage 
(Matecss
Federico Rosei1
1INRS Centre for Energy, Materials and Telecommunications, 
1650 Boul. Lionel Boulet, J3X 1S2 Varennes (QC) Canada

 ` 10:15 - 10:30 sWMc-04 Invited Talk 
InteRactIOns OF nanOPaRtIcles WIth 
the aRyl hydROcaRBOn RecePtOR (ahR) 
PathWay
Yongyi Wei1, Bin Zhao2, Bing Yan1

1Shandong University. 2RCEES

 ` 10:30 - 10:45 sWMc-05 Invited Talk 
nanOMateRIals FOR sOlaR eneRgy 
cOnVeRsIOn systeMs
Gerko Oskam1

1Department of Applied Physics, CINVESTAV-IPN, Antigua 
Carretera a Progreso km 6, Mérida, Yucatán 97310, México.
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 ` 10:45 – 11:00 sWMc-06 Invited Talk chIRalIty-
sPecIFIc gROWth OF sIngle-Walled 
caRBOn nanOtuBes
Yan Li1
1College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking 
University, Beijing, 100871

 l 11:00 – 11:30 COFFE BREAk
 Å SESION CHAIR: GERKO OSKAM

 ` 11:30 – 11:45 sWMc-07 Invited Talk usIng 
OF BInaRy MIXtuRes OF PROPylene 
caRBOnate and 3-MethOXyPROPIOnItRIle 
FOR PRePaRIng the electROlytes OF BlacK 
dye-sensItIZed sOlaR cells: eFFect OF 
MOlaR FRactIOns On FIll FactOR and 
glOBal cOnVeRsIOn eFFIcIency
karina Herrera-Aguilar,1 Erika Bustos,1 Rosalba 
Fuentes-Ramírez,2 Juan Manríquez1

1Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica S.C., Parque Tecnológico Querétaro s/n, 
Sanfandila, 76703, Pedro Escobedo, Qro., México. 2División 
de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Ingeniería 
Química, Universidad de Guanajuato, Noria Alta s/n, 36050, 
Guanajuato, Gto., México.

 ` 11:45 – 12:00 sWMc-08 Invited Talk 
desIgn cRIteRIa In haRnessIng sOlaR 
electRIcIty FROM WasteWateR thROugh 
PhOtOcatalytIc Fuel cells
Wey Yang Teoh1, Xincong Lv, Chenyan Hu1

1Clean Energy and Nanotechnology Laboratory, Joint Laboratory 
for Energy and Environmental Catalysis, School of Energy and 
Environment, City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong 
S.A.R.

 ` 12:00 - 12:15 sWMc-09 Invited Talk MeMRIstIVe 
deVIces: sWItchIng dynaMIcs and 
cOMPutIng aPPlIcatIOns
Yuchao Yang1

1Key Laboratory of Microelectronic Devices and Circuits (MOE), 
Institute of Microelectronics, Peking University, Beijing 100871, 
China

 ` 12:15 - 12:30 sWMc-10 Invited Talk 
dOPed caRBOn nanOstRuctuRes FOR 
electROcheMIcal eneRgy deVIces

Y. Verde Gómez1, I. Zeferino-González1, E. Montiel 
Macías1, A. M. Valenzuela-Muñiz1

1TECNM / Instituto Tecnológico de Cancún, Av. Kabah Km. 3, 
Cancún, Q.R., México, 77500.

 ` 12:30 - 12:45 sWMc-11 Invited Talk eXPlORIng 
suRFace-assIsted ReactIOns tOWaRd 
FunctIOnal caRBOn nanOstRuctuRes
Xiaohui Qiu1

1National Center for Nanoscience and Technology, China

 ` 12:45 – 13:00 sWMc-12 Invited Talk synthesIs 
and chaRacteRIZatIOn OF sn@Pt/c cORe-
shell nanOstRuctuRed anOde catalysts: 
hIgh PeRFORMance FOR the ethanOl 
OXIdatIOn ReactIOn
S. Dessources1, I.L. Alonso-Lemus2, F.J. 
Rodríguez-Varela1,3

1Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía, Cinvestav 
Unidad Saltillo, Av. Industria Metalúrgica 1062, Ramos Arizpe, 
Coahuila, México, C.P. 25900, 2Cátedra Conacyt, Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales y Energía, Cinvestav Unidad Saltillo, 3 
Programa de Nanociencias y Nanotecnología, Cinvestav Unidad 
Saltillo

 ` 13:00 - 13:15 sWMc-13 Invited Talk caRBOn 
electROde-MOlecule JunctIOns: a 
RelIaBle PlatFORM FOR MOleculaR 
electROnIcs
Xuefeng Guo1

1Peking University

 ` 13:15 - 13:30 sWMc-14 Invited Talk suBMeRged 
Pulsed hIgh-cuRRent aRc FOR the 
PROductIOn OF nanOPaRtIcles
L. Rojo Blanco1, S. Muhl1
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, CDMX, México.

 ` 13:30 – 13:45 sWMc-15 Invited Talk 
sIMultaneOus PROductIOn OF caRBOn 
nanOtuBes and hydROgen-RIch Fuel usIng 
natuRal gas as FeedstOcK
Jin An Wang1

1Laboratory of Catalysis and Materials, Superior School of 
Chemical Engineering and Extractive Industries, National 
Polytechnic Institute, Col. Zacatenco, 07738 Mexico City, Mexico.

 ` 13:45 – 14:00 sWMc-16 Invited Talk POlyMeR 
OXIde InteRlayeRed tis2 nanOsheets 
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VIa ultRasOnIcatIOn enhanced 
cheMIcal InteRcalatIOn FOR MagnesIuM 
RechaRgeaBle BatteRIes
E.M. Sanchez-Cervantes1, D.I. Garcia Gutierrez1, 
D.F. Garcia Gutierrez1, S. de la Parra-Arciniega1, 
L.L. Garza-Tovar1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los 
Garza N.L. México 66455

 ~ 14:00 – 16:00 Lunch Time

ROOM: chIchen ItZa I 
satuRday aFteRnOOn

Session 1
 Å SESSION CHAIR: ZHU HAO

 ` 16:00 - 16:15 sWMc-17 Invited Talk ORganIc 
nanOstRuctuRes FOR FleXIBle eneRgy 
cOnVeRsIOn and eneRgy stORage deVIces
Zhixiang WEI1

1National center for nanoscience and technology, China

 ` 16:15 - 16:30 sWMc-18 Invited Talk 
nanOstRuctuRed ag-ZeOlIte cOMPOsItes 
as luMInescence-Based huMIdIty sensORs
Coutino-Gonzalez1,2, W. Baekelant1, M. Van der 
Auweraer1, M.B.J. Roeffaers3, J. Hofkens1.
1Chem & Tech-Molecular Imaging and Photonics, KULeuven, 
Celestijnenlaan 200F, B-3001 Leuven, Belgium. 2CONACYT-
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, Parque Industrial Querétaro, Sanfandila 
s/n, Pedro Escobedo 76703, Querétaro, México. 3Chem & 
Tech-Centre for Surface Chemistry and Catalysis, KULeuven, 
Celestijnenlaan 200F, B-3001 Leuven, Belgium.

 ` 16:30 - 16:45 sWMc-19 Invited Talk 
suPeRWettIng electROdes FOR gas-
InVOlVed electROcatalysIs 
Wenwen Xu1, Yingjie Li1, Zhiyi Lu1, Xiaoming Sun1

1State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing 
University of Chemical Technology, Beijing 100029, China

 ` 16:45 - 17:00 sWMc-20 Invited Talk hyBRId 
ZnO/Bi2O3 FIlMs WIth VIsIBle lIght 
PhOtOcatalytIc ResPOnse
J.C. Medina1,2, N. S. Portillo-Vélez, M. Bizarro1, 
S.E. Rodil1.

1Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones en Materiales, Mexico. 2Posgrado en Ciencia e 
Ingenieria de Materiales, Mexico.

 ` 17:00 - 17:15 sWMc-21 Invited Talk 
eXPeRIMental studIes OF BOROn-dOPed 
ZInc OXIde MateRIals
Qi Yu1

1School of Materials Science and Engineering, Shaanxi University 
of Technology, Hanzhong, Shaanxi 723000, China

 ` 17:15 - 17:30 sWMc-22 Invited Talk 
chaRge tRansFeR dynaMIcs at 
p-cuBi2O4 PhOtOcathOdes FOR 
PhOtOelectROcheMIcal WateR sPlIttIng
Ingrid Rodríguez-Gutiérrez1, Rodrigo García-
Rodríguez1, Alberto Vega1, Manuel Rodríguez 
Pérez2, Geonel Rodríguez-Gattorno1, Gerko 
Oskam1.
1Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN 
(CINVESTAV-Mérida). Km 6 Antigua Carretera a Progreso 
CP. 97130, Mérida Yuc. México., 2Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Campeche, Campus V, s/n por Av. 
Ing. Humberto Lanz Cárdenas y Fracc. Ecológico Ambiental Siglo 
XXIII, Colonia Ex Hacienda Kála. C.P.24085. San Francisco de 
Campeche, México.

 ` 17:30- 17:45 sWMc-23 Invited Talk a stORy OF 
tItanIuM-OXO nanOclusteRs and POROus 
MateRIals
Jian Zhang1

1State Key Laboratory of Structural Chemistry, Fujian Institute 
of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of 
Sciences, Fujian, Fuzhou, 350002, China

 ` 17:45 – 18:00 sWMc-24 Invited Talk use OF 
nOn-cOnVentIOnal MateRIals FOR the 
ReMOVal OF heaVy Metals FROM WateR
E. Jiménez-Castañeda1, P. Sánchez-Villegas2, V. 
Subramaniam1 & R. Rodríguez-Vázquez1

1Center for Research and Advanced Studies of the National 
Polytechnic Institute (CINVESTAV-Zacatenco). 2National 
Polytechnic Institute (ENCB). Postal address: Dpto. Biotecnología 
y Bioingeniería. Laboratorio 44. Av. Instituto Politécnico Nacional 
2508, Gustavo A. Madero, San Pedro Zacatenco, 07360 Ciudad 
de México
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ROOM: chIchen ItZa II

Session 2
 Å SESSION CHAIR: BIN YANG

 ` 16:00 - 16:15 sWMc-25 Invited Talk BIOlOgIcal 
Fate OF engIneeRed nanOMateRIals: dOse, 
degRadatIOn and aggRegatIOn
S.E. Moya1

1CIC biomaGUNE, Paseo Miramón 182 C, 20009 San Sebastian, 
Spain

 ` 16:15 - 16:30. sWMc-26 Invited Talk heaVy 
Metals ReMOVal FROM dRInKIng WateR By 
the use OF nanOFunctIOnalIZed nOn-
cOnVentIOnal adsORBents MateRIals
R. Hernandez-Maya1, S. Velumani1, M. 
Solis-Lopez1.
1Department of Electrical Engineering, Cinvestav-Zacatenco, 
Mexico

 ` 16:30 - 16:45 sWMc-27 Invited Talk ReseaRch 
OF PROPylene ePOXIdatIOn OVeR ts-1 In 
aPROtIc sOlVent
Yichuan Li,1, Jigang Zhao2, Xiang Feng1, Yongming 
Chai2, Chenguang Liu1 and Benxian Shen2 

1State Key Laboratory of Heavy Oil Processing, College of 
Chemical Engineering, China University of Petroleum, Qingdao, 
266580, P.R. China; 2State Key Laboratory of Chemical 
Engineering, East China University of Science and Technology, 
Shanghai, 200237, P.R. China

 ` 16:45 - 17:00 sWMc-28 Invited Talk 
aPPlIcatIOn OF a seQuentIal tReatMent 
PROcess FOR heaVy Metal ReMOVal In 
dRInKIng WateR, Based On PhOtOcatalysIs 
and adsORPtIOn PROcess
S. Velumani1, R. Hernádez-Maya1, M. Solís-López1.
1Department of Electrical Engineering, Cinvestav-Zacatenco, 
Mexico

 ` 17:00 - 17:15 sWMc-29 Invited Talk 
technOlOgIcal challenges tO Reduce the 
enVIROnMental IMPact OF PestIcIdes In 
WesteRn MeXIcO
AE Martinez1, JC Juarez, A Hernandez1, GA 
Higareda1, JP Navarrete1, MF Bautista1, GM 
González1, E Granados1, E Lua1

1Nanotechnology- Universidad de La Cienega del Rstado 
de Michoacán de Ocampo Av Universidad 3000. Sahuayo, 
Michoacan, México CP 59103

 ` 17:15 - 17:30 sWMc-30 Invited Talk RecyclIng 
OF heaVy Metal FROM nanO-sludge VIa 
cRystal gROWth ManIPulatIOn
Zhang Lin1

1School of Environment and Energy, South China University of 
Technology

 ` 17:30- 17:45 sWMc-31 Invited Talk 
cOnstRuctIOn and chaRacteRIZatIOn 
OF IrO2-ta2O5 | ti FOR enVIROnMental 
electROcheMIcal aPPlIcatIOns 
A. Herrada1, G. Acosta1,F. Manríquez1,I. Sirés2 and 
E. Bustos1

1Department of Science, Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, S. C. Parque Tecnológico 
Querétaro s/n, Sanfandila, Pedro Escobedo, 76703, Querétaro, 
Qro. Mexico.2Laboratori de Ciéncia i Tecnologia Electroquímica 
de Materials, Departament de Química Física, Facultat de 
Química, Universitat de Barcelona, Martí i Franqués 1-11, 
08028, Barcelona, Spain.

 ` 17:45 – 18:00 sWMc-32 Invited Talk 
enVIROnMental BehaVIOR and tOXIcIty OF 
nanOMateRIals
Daohui Lin1

1Department of Environmental Science, Zhejiang University

 l 18:30 -20:30 POSTER SESSION & COFFEE 
BREAk

ROOM: teRRace
 ` sWMc-P001 WO3/BiVO4 MultIlayeR 

heteROJunctIOns FOR 
PhOtOelectROcheMIcal WateR OXIdatIOn: 
study OF chaRge tRansFeR dynaMIcs usIng 
sMall-sIgnal PeRtuRBatIOn technIQues.
Ingrid Rodríguez-Gutiérrez1, Jinzhan Su2, Rodrigo 
García-Rodríguez1, Alberto Vega1, Geonel 
Rodríguez-Gattorno1, Lionel Vayssieres2, Gerko 
Oskam1.
1Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN 
(CINVESTAV-Mérida). Km 6 Antigua Carretera a Progreso CP. 
97130, Mérida Yuc. México., 2International Research Centre for 
Renewable Energy, State Key Laboratory of Multiphase Flow 
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in Power Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xian, Shaanxi 
710049, P. R. China.

 ` sWMc-P002 hydROgen PROductIOn 
IMPROVed MIXed OXIde tiO2-ZrO2 
PhOtOcatalyst as seMIcOnductOR
Alejandro Pérez-Larios1,3, Luis Lartundo-Rojas2, 
Ricardo Gómez3

1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos, 
Depto. De Ingeniería, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 
47600. 2Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, 
Instituto Politécnico Nacional, Luis Enrique Erro s/n, 
Zacatenco, Cd. México. 07738, México, 3Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Depto. de Química, Área de Catálisis, 
Av. San Rafael Atlixco No 189, Cd. México, México, 093403

 ` sWMc-P003 synthesIs and 
chaRacteRIZatIOn OF cOMPOsIte 
nanOPaRtIcles Fe/tI/al OXIdes FOR the 
ReMOVal OF heaVy Metals FROM WateR 
k. Olivares-García1, B. E. Monárrez-Cordero2, W. 
Antúnez-Flores2, C. Ornelas-Gutiérrez2, P. Pizá-
Ruiz2, M. Miki-Yoshida2, P. Amézaga-Madrid2.
1Universidad Tecnológica de Tulancingo. 2Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

 ` sWMc-P004 OXIde selectIVe aBsORBeR FOR 
PhOtOtheRMal sOlaR cOllectOR
 D.A. Vázquez-Vargas1, L.E. Jáuregui-Martínez2,P. 
Amézaga-Madrid2, R. Dorantes-Rodríguez3, B. 
Cruz-Muñoz4, W. Antúnez-Flores2, P. Pizá-Ruiz2, 
M. Miki-Yoshida2

1Universidad Autónoma de Chihuahua, 2Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, S.C., 3Departamento 
de Energía. Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco.,4Departamento de Física, Facultad de Ciencias 
Básicas, Universidad Tecnológica de Pereira

 ` sWMc-P005 desIgn and study OF a PacKed 
adsORPtIOn cOluMn usIng al-dOPed MnPs 
tO ReMOVe aRsenIc and FluORIne FROM 
WateR FOR huMan cOnsuMPtIOn
B.E. Monárrez-Cordero1, E. Flores-Tavizón2, R. 
Mendoza-Anchondo1, C. Ornelas-Gutiérrez1, W. 
Antúnez-Flores1, P.Pizá-Ruiz, M. Miki-Yoshida1, P. 
Amézaga-Madrid1

 ` sWMc-P006 the eFFect OF sn2+ dOPIng 
On the chaRge tRansFeR dynaMIcs at 
heMatIte PhOtOelectROdes 

Ingrid Rodríguez-Gutiérrez1, Lyu Xincong2, 
Rodrigo García-Rodríguez1, Alberto Vega1, Geonel 
Rodríguez-Gattorno1, Wey Yang Teoh2, Gerko 
Oskam1

1Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN 
(CINVESTAV-Mérida). Km 6 Antigua Carretera a Progreso CP. 
97130, Mérida Yuc. México., 2Clean Energy and Nanotechnology 
(CLEAN) Laboratory, School of Energy and Environment, City 
University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong S.A.R.

 ` sWMc-P007 thIRd-geneRatIOn sOlaR cells: 
FundaMentals and scale-uP OF dye-
sensItIZed and PeROVsKIte sOlaR cells
Dena Pourjafari1, Renan Escalante1, Esdras 
Canto1, Carlos González1, Rodrigo García1, Alberto 
Vega1, karen Valadez1, Alejandra Castro1, Gerko 
Oskam1

1Department of Applied Physics, CINVESTAV-IPN, Antigua 
Carretera a Progreso km 6, Mérida, Yucatán 97310, México.

 ` sWMc-P008 analysIs OF POlyMORPhOus 
sIlIcOn thIn FIlMs FOR aPPlIcatIOns In 
sOlaR cells
Javitt Linares1, Alejandra López-Suárez2, Michel 
Picquart3, Guillermo Santana1., B. Marel Monroy1.
1Departamento de Materiales de Baja Dimensionalidad, 
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, Circuito 
Exterior s/ n, C.U., A. P. 70-360, Coyoacán, 04510, México, D.F.

 ` sWMc-P009 selectIVe cOatIngs FOR sOlaR-
tO-theRMal eneRgy cOnVeRsIOn
F. I. Lizama-Tzec1, J.J. Becerril-Gonzalez1, L.F. 
Pinzón-Espinosa1, A. M. Castro-Chong1, J. D. 
Macías1, D.M. Herrera-Zamora1, M. A. Estrella-
Gutiérrez1, O. Arés-Muzio1, J. J. Alvarado-Gil1, R. 
de Coss1 and G. Oskam1 
1Department of Applied Physics, CINVESTAV-IPN, Mérida, Yuc. 
97310, México

 ` sWMc-P010 dIRect MIcROeMulsIOn 
POlyMeRIZatIOn and sOl-gel cOMBIned 
synthesIs tO PROduce alO(Oh)-
PMMa nanOcOMPOsIte FOR PhenOl 
PhOtOdegRadatIOn
G. Castellanos1, V. V. Fernández1, J. Aguilar1, 
F. Tzompantzi2, G. G. Carbajal-Arizaga1, C. 
Velásquez1, A. Barrera1,

1Laboratorio de Nanomateriales Catalíticos, CUCI, Universidad 
de Guadalajara, Av. Universidad, Núm. 1115, Col. Lindavista, 
Ocotlán Jalisco, C.P. 47820, México.2 Departamento de Química, 
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Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Cd. de 
México, 09340, México.

 ` sWMc-P011 PhOtOcatalytIc degRadatIOn 
OF Methylene Blue OVeR MIXed OXIdes 
Znal and Znalga FROM layeRed dOuBle 
hydROXIdes.
Hernández-Amezcua1, A. Barrera1, F. Tzompantzi2, 
S. G. Castellanos1, C. Velasquez3 and V.V.A. 
Fernández4

1Laboratorio de Nanomateriales Catalíticos, CUCI, Universidad 
de Guadalajara, Av. Universidad, Núm. 1115, Col. Lindavista, 
Ocotlán Jalisco, C.P. 47820, México. 2Departamento de 
Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Cd. 
de México, 09340, México. 3Centro Universitario de los Valles, 
Universidad de Guadalajara, Carretera Guadalajara-Ameca 
Km. 45.5 C.P. 46600. Ameca, Jalisco, México. 4 Departamento 
de Ciencias Tecnológicas, Universidad de Guadalajara, Av. 
Universidad #1115, 47810, Ocotlán, Jal., México.

 ` sWMc-P012 caRBOn nanOtuBes OR cOBalt 
eXPOsuRe Results In OXIdatIVe daMage 
and InFlaMMatIOn In hacat cells
 Roberto E. Galván-Juárez1, Irais Poblete-Naredo1, 
José E. Garrido-Guerrero2 and Arnulfo Abores1

1Departamento de Toxicología; 2Departamento de Genética y 
Biología Molecular. Cinvestav-IPN. San Pedro Zacatenco, Ciudad 
de México. México.

 ` sWMc-P013 gReen MateRIals FROM FOOd 
Waste and Weeds.
Mendoza-Anzorena A.M. 1, Mendoza-Anzorena 
D.J. 1, Ramirez-Rivera D.k. 1, Ramos-López E. 1, 
Mercader-Trejo F. 1, Rodríguez-López A. 1, Corzas-
Corona E. 2, Herrera-Basurto R. 2 

1Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Carretera 
Federal 57 QRO- SLP Km. 31 + 150, Santa Rosa Jaureguí, 76220 
Santiago de Querétaro, Qro. 2 Universidad Aeronáutica en 
Querétaro, Depto. Investigación y Posgrado, Carretera Estatal 
Querétaro- Tequisquiapan 22154, 76270 Colón, Qro.

ROOM: chIchen ItZa I 
sunday, august 20

Session 1
 Å SESSION CHAIR: RODOLFO ZANELLA

 ■ 8:45 - 9:00 sWMc-33 Invited Talk BOOst uP 
electROn MOBIlIty OF sOlutIOn-gROWn 

ORganIc sIngle cRystals VIa ReducIng the 
aMOunt OF POlaR sOlVent ResIdues
Hanying Li1
1MOE Key Laboratory of Macromolecule Synthesis and 
Functionalization, State Key Laboratory of Silicon Materials, 
Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang 
University, Hangzhou, 310027, P. R. China.

 ■ 9:00 - 9:15 sWMc-34 Invited Talk “FOaM 
FRactIOnatIOn PROcess and eXPeRIMental 
desIgn FOR the RecOVeRy OF sds used 
In the WashIngs OF an aRtIFIcIally 
cOntaMInated POROus MedIa WIth ORganIc 
POllutants”.
Erick M. Tejada Carbajal1, Roberto Limas 
Ballesteros1

1Environmental Chemical Engineering Laboratory, ESIQIE, 
Instituto Politécnico Nacional, Zacatenco, México D.F.

 ` 9:15 - 9:30 sWMc-35 Invited Talk ag2s QuantuM 
dOts FOR adVanced In VIVO IMagIng: seeIng 
Is BelIeVIng
Qiangbin Wang1

1CAS Key Laboratory of Nano-Bio Interface, Suzhou Institute of 
Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences

 ` 9:30 - 9:45 sWMc-36 Invited Talk ORganIc 
MIcRO/nanOscale laseRs
Yong Sheng Zhao1

1Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

 ` 9:45 - 10:00 sWMc-37 Invited Talk cORe/shell 
RaRe eaRth nanOPaRtIcles FOR ultIMate 
cOntROl OVeR lIght eMIttIng
Ling-Dong Sun1, Hao Dong1, Yang Li1, Qing-Song 
Qin1, Chun-Hua Yan1

1Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, State Key 
Laboratory of Rare Earth Materials Chemistry and Applications, 
College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking 
University, Beijing, 100871, China

 ` 10:00 - 10:15 sWMc-38 Invited Talk 
electROcatalytIc actIVIty OF nitiO3 
FOR electRO-OXIdatIOn OF MethanOl In 
alKalIne MedIa 
Marco A. Ruiz-Preciado1, Aurora A. Flores-
Caballero2, Arturo Manzo-Robledo2 and Arturo 
Morales-Acevedo1

1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Ciudad de México. 
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2Laboratorio de electroquímica y corrosión. Departamento 
de Ingeniería Química. SEPI. Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas (ESIQIE)-IPN, Ciudad de 
México.

ROOM: chIchen ItZa II 
sunday, august 20

Session 2
 Å SESSION CHAIR: BIN YANG

 ` 8:45 - 9:00 sWMc-39 Invited Talk caRBOn 
nanOtuBes stIMulate IROn dIsORdeR, 
aneMIa OF InFlaMMatIOn and synOVIal 
InFlaMMatIOn thROugh InFlaMMatORy 
PathWay as secOndaRy eFFects
Juan Ma1, Sijin Liu1

1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, 
Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China

 ` 9:00 - 9:15 sWMc- 40 Invited Talk 
InVestIgatIOns On BIOcOMPatIBIlIty OF 
BlacK PhOsPhORus
Guangbo Qu1

1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, 
Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100085, P. R. China

 ` 9:15 - 9:30 sWMc- 41 Invited Talk 
IdentIFIcatIOn OF the sOuRces OF 
nanOPaRtIcles By natuRal staBle 
IsOtOPIc sIgnatuRes
Qian Liu1, Dawei Lu1, Xuezhi Yang1, Guibin Jiang1

1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, 
Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China

 ` 9:30 - 9:45 sWMc-42 Invited Talk ItRaQ-
Based QuantItatIVe POteOMIc analyses 
ReVealIng tOXIcIty MechanIsMs OF ZInc 
OXIde nanOPaRtIcles tO daPhnIa PuleX 
Li Lin1, Mingzhi Xu1, Li Lin1 and Tiangang Luan1

1School of Life Sciences, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, 
China

 ` 9:45 - 10:00 sWMc- 43 Invited Talk 
InVestIgatIOn OF gRaPhene OXIde-Induced 

BIOlOgIcal eFFects and undeRlyIng 
MOleculaR MechanIsMs
Jianqiang Zhu1, Ming Xu1, Sijin Liu1

1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, 
Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

 ` 10:00 - 10:15 sWMc-44 Invited Talk  
nRF-2-dRIVen lOng nOncOdIng Rna OdRul 
cOntRIButes tO MOdulatIng sIlVeR 
nanOPaRtIcle-Induced eFFects On 
eRythROId cells.
Ming Gao1, BeiBei Zhao1, Minjun Chen1, Yum 
Liu1, Ming Xu1, Zhe Wang1, Sijin Liu1, Chengdong 
Zhang1

1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, 
Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. 

 ` 10:15 - 10:30 sWMc- 45 Invited Talk  
P2X7 RecePtOR Regulates the eXOcytOsIs 
OF sIngle-Walled caRBOn nanOtuBes In 
MuRIne MacROPhages
Bin Wan1

1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, 
Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100085, China

 l 10:30 – 11:00 COFFE BREAk

ROOM: chIchen ItZa I-II 
sunday aFteRnOOn
 Å SESSION CHAIR: XUEFENG GUO

 ` 11:00 - 11:15 sWMc-46 Invited Talk OXIdatIOn 
ReactIOns On BulK gOld suRFaces: a 
hydROPeROXyl (OOh) MechanIsM
Jun Li1
1Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, 
China

 ` 11:15 - 11:30 sWMc-47 Invited Talk chIRalIty 
In BaRe and lIgand-PROtected Metal 
clusteRs
Ignacio L. Garzón1

1Instituto de Física UNAM, Apartado Postal 20-364, 01000 CDMX 
México
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 ` 11:30 – 11:45 sWMc-48 Invited Talk On the 
desIgn, PeRFORMance & staBIlIty OF 
adVanced MateRIals FOR PhOtOcatalytIc 
sOlaR WateR sPlIttIng
Lionel Vayssieres1

1International Research Center for Renewable Energy (IRCRE), 
School of Energy & Power Engineering, Xi’an Jiaotong University, 
China

 ` 11:45 - 12:00 sWMc-49 Invited Talk syneRgetIc 
eFFect OF BIMetallIc au-Ru/tiO2 catalysts 
FOR cOMPlete OXIdatIOn OF MetanOl
L. A. Calzada1, S. Collins2, C. W. Han3, V. Ortalan3, 
R. Zanella1

1 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior 
S/N, Ciudad Universitaria, C. P. 04510 Mexico City, Mexico.2 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 
(INTEC)-Universidad Nacional del Litoral and CONICET, Güemes 
3450, C. P. 3000 Santa Fe, Argentina. 3 School of Materials 
Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN, USA.

 ` 12:00 - 12:15 sWMc-50 Invited Talk catalytIc 
ReactIOns In nanOReactORs WIth 
cOnFIned actIVe sPecIes
Qihua Yang1

1State key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical 
Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China

 ` 12:15 - 12:30 sWMc-51 Invited Talk adVances 
In the MateRIal PROPeRtIes OPen 
dataBase
L. E. Fuentes-Cobas1, D. Chateigner2, E. E. 
Villalobos1, V. Barrera1, R. Domínguez1, A. 
Ledezma1, A. Ramos1, L. Fuentes-Montero3, J. A. 
Cardona4

1 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 
Chihuahua, México. 2 Normandie Université, Université de Caen 
Normandie, CRISMAT-CNRS, France. 3 Diamond Light Source 

Ltd, Software Development Team, Didcot OX11 0DE, England. 
4 Universidad Nacional de Colombia, Colombia

 ` 12:15 - 12:45 sWMc-52 Invited Talk desIgned 
lOW dIMensIOnal nanOcaRBOns FOR 
lIthIuM-sulFuR BatteRIes
An-Hui Lu1

1State Key Laboratory of Fine Chemicals, School of Chemical 
Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning, 
China, 116024

 ` 12:45 - 13:00 sWMc-53 Invited Talk genOMe-
WIde dna MethylatIOn VaRIatIOns uPOn 
engIneeRed nanOMateRIals and theIR 
IMPlIcatIOns In nanOsaFety assessMent
Sijin Liu1

1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, 
Chinese Academy of Sciences

 ` 13:00 - 13:15 sWMc-54 Invited Talk PROgRess 
In nanOscale chaRacteRIZatIOn and 
ManIPulatIOn
Rongming Wang1

1Beijing Key Laboratory for Magneto-Photoelectrical Composite 
and Interface Science, School of Mathematics and Physics, 
University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, 
P. R. China.

 ` 13:15 – 13:30 nanOMXcn technIcal sessIOn 
clOsIng ReMaRKs
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